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RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese Europaische Technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fur Bautechnik erteilt
in Ubereinstimmung mit:

der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte!, geéandert
durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates? und durch die Verordnung (EG)
Nr. 1882/2003 des Europaischen Parlaments und des Rates3;

dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Baupro-
dukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten ber Baupro-
dukte und anderer Rechtsakte der Europaischen Gemeinschaften (Bauproduktenge-
setz - BauPG) vom 28. April 19984, zuletzt geandert durch Gesetz vom 06.01.20045;

den Gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung
von Européischen Technischen Zulassungen gemaR dem Anhang zur Entscheidung
94/23/EG der Kommission®;

der Leitlinie fur die Europdische Technische Zulassung von “Nichtlasttragende
Schalungssysteme/-bausédtze bestehend aus Warmedammmaterialien und - mitunter
Beton", ETAG 009.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
Europédischen Technischen Zulassung erfullt werden. Diese Prifung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der Européischen Technischen Zulassung bleibt jedoch fur die
Konformitat der Produkte mit der Europaischen Technischen Zulassung und deren Brauch-
barkeit fur den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

Diese Europdische Technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1
aufgefihrten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1
dieser Europédischen Technischen Zulassung genannten Herstellwerke {ibertragen werden.

Das Deutsche Institut fur Bautechnik kann diese Europaische Technische Zulassung
widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1
der Richtlinie 89/106/EWG.

Diese Européische Technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittiung - nur
ungekurzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist
als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiiren durfen weder im
Widerspruch zu der Europdischen Technischen Zulassung stehen noch diese missbrauch-
lich verwenden.

Die Européische Technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen in
andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Do bW N -
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Amisblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 12
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften Nr. L 220 vom 30.08.1993, S. 1
Amtsblatt der Européischen Union Nr. L 284 vom 31.10.2003, S. 25
Bundesgesetzblatt 1, S. 812

Bundesgesetzblatt 1, S. 2, 15

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften Nr. L 17 vom 20.01.1994, S. 34

Deutsches Institut fur Bautechnik 8.03.05-19/05
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BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

Beschreibung Produkts und des Verwendungszwecks

Die Schalungssysteme "DURISOL", "HARML", "ISOSPAN" und "THERMOSPAN" sind nicht
lasttragende verlorene Schalungsbausétze bestehend aus Mantelsteinen (siehe Anhédnge
D1, D2, H1, H2, 1, 12, T1, T2), die als Schalung fur unbewehrte und bewehrte Ortbeton-
wénde verwendet werden kénnen.

Beschreibung des Bauprodukts

Die Mantelsteine bestehen aus Holzspanbeton. Fir die Standardelemente gibt es zwei
verschiedene Formen. Die erste Form sind Mantelsteine mit zwei vollstdndigen Hohirdumen
(siehe z.B. Anhang D1, Abbildungen 1 bis 4), die zweite mit ein oder mehreren
vollstandigen Hohlrdumen in der Mitte, sowie an den Enden jeweils eine Aussparung von der
Halfte der Lénge a, (siehe z. B. Anhang D1 Abbildung 5, Anhang H1, Abbildungen 1 und 2
und Anhang 11 Abbildungen 1 bis 4). Nur beim ersten Typ sind die Sto3fugen mit Nut und
Feder ausgefihrt, um eine dichte Passung beim Zusammenfiigen zu gewahrleisten. Fir die
Lagerfugen ist keine Profilierung vorgesehen, jedoch ist die Haftreibung in der horizontalen
Fuge ausreichend, um ein Gleiten der Schalungssteine wahrend des Aufbaus der Wand
oder der Betonage zu verhindern.

Die Lange der Elemente erstreckt sich von 500 mm bis zu 1250 mm und die Héhe betragt
250 mm.

Mantelsteine mit einer dickeren &ufleren Schalungswand oder eingepasster Warme-
ddmmung werden im Allgemeinen fir tragende Auflenwédnde verwendet. Die Dicke der
duleren Schalungswand der Mantelsteine betragt 25 bis 105 mm. Die inneren Schalungs-
wande weisen eine Dicke von 25 mm bis 45 mm auf. Mantelsteine mit gleich dicken inneren
und duReren Schalungswianden werden auch fur Innenwande verwendet.

Die Maximaldicke des Hohlraums fir den Betonkern betrdgt 230 mm, die minimale Dicke
90 mm.

Spezielle Mantelsteine wie End- und Ecksteine (siehe Anhdnge D2, H2, 12 und T2) sind
ebenfalls Bestandteil des Bausystems.

Sturzelemente werden aus Standardelementen (Abbildungen 1, 2, 3 und 4 aus Anhang D1)
durch Ausschneiden der Stege der Schalungssteine hergestellt. Es ist auch mdglich, aus
den speziellen Elementen (Abbildung 3 Anhang D2, Abbildungen 1 und 2 Anhang H2, Abbil-
dungen 1 bis 4 Anhang 12 und Abbildungen 1 bis 7 Anhang T2) Sturzelemente durch
Ausschneiden aller Stege der Schalungssteine herzustellen. Die Maximalhéhe der
Schalungswand eines solchen Sturzelements darf 50 cm nicht Gberschreiten.

Vorgesehener Verwendungszweck

Der Bausatz ist fur die Erstellung von Innen- und Aulenwédnden vorgesehen, die sowohl
ober- als auch unterirdisch jeweils tragend oder nichttragend ausgefihrt sein kénnen
einschlieBlich solcher Wéande, die Brandschutzvorschriften unterliegen.

Wenn diese Art der Konstruktion unterirdisch eingesetzt wird, ist in Abhangigkeit des Anste-
hens von nichtdriickendem oder driickendem Grundwasser eine Abdichtung vorzusehen, die
den nationalen Regelungen entspricht. Diese Abdichtung ist durch eine stofifeste Schutz-
schicht vor Schaden infolge mechanischer Einwirkungen zu schitzen.

Die Bestimmungen dieser Europdischen Technischen Zulassung beruhen auf einer ange-
nommenen Nutzungsdauer des Schalungsbausatzes von 50 Jahren, vorausgesetzt, dass
der Schalungsbausatz im eingebauten Zustand in der vorgesehenen Form genutzt und
gewartet wird.

Die Angaben Uber die Nutzungsdauer kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt
werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick
auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Deutsches Institut fur Bautechnik 8.03.05-19/05
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Produktmerkmale und Nachweisverfahren

Schalungssteine

Die Schalungssteine entsprechen den Angaben und Zeichnungen in den Anhédngen D1, D2,
H1, H2, 11, 12, T1 und T2. Die Kenndaten der Standard- und Sonderschalungssteine fir die
vier Bausatze sind in den Tabellen der Anhinge wie folgt angegeben:

Bausatz Anhang fur Anhang fir End- und
Standardschalungssteine Eckschalungssteine
DURISOL D1 D2
HARML H1 H2
ISOSPAN 1 12
THERMOSPAN T T2

Der Holzspanbeton der Schalungssteine ist in Dichteklassen zu 550 kg/m?3, 600 kg/m® und
810 kg/m* eingeteilt. Die Zuordnung der unterschiedlichen Schalungssteintypen zu den
Dichteklassen ist in den Anhdngen D5, H4, 15 und T4 angegeben.

Als Materialien far die eingepasste Wéarmedammung (siehe z. B. Formen 2 bis 4 in
Anhang D1) werden expandiertes Polystyrol, Mineralwolle und expandierter Kork verwendet.
Die Mindestanforderungen an die einzelnen Warmedammstoffe miissen mindestens den
Anforderungen der folgenden Tabelle entsprechen:

Warmedammestoff Norm Anforderungen

Mineralwolle EN 13162 | MW N 13162-T4 DS (T+)-Cs (10/y) 60-TR7, 5

expandiertes EN 13163 |EPS N 13163-T1 L1-W1 S1-P3 DS (70.-) 3-BS50 DS
Polystyrol (N)5

expandierter Kork | EN 13170 |ICB N 13170-L2 W2-T2 CS (10) 100-TR40 WSO, 5

Die Warmedammstoffe werden in Form von Platten als ausgewiesene CE Produkte
entsprechend der zugehérigen Produktnormen geliefert, und mussen auf die GréRe der
Einlagen zugeschnitten werden.

Die Materialeigenschaften, Abmessungen und Toleranzen der nicht in den Anhadngen
ausgewiesenen Schalungssteine, sind der technischen Dokumentation” der ETA zu
entnehmen.

Nachweisverfahren
Allgemeines

Die Beurteilung der Eignung des Schalungssystems fur den vorgesehenen Verwendungs-
zweck erfolgte in Ubereinstimmung mit ETAG 009, Leitlinie fir die Européische Technische
Zulassung fur "Nicht lasttragende verlorenen Schalungsbausatze/-systeme bestehend aus
Schalungs-/Mantelsteinen oder -Elementen aus Warmedammstoffen und - mitunter - aus
Beton", Ausgabe Juni 2002.

Die ETA wird fur die Schalungssysteme "DURISOL", "HARML", "ISOSPAN" und "THER-
MOSPAN" auf der Grundlage abgestimmter Angaben erteilt, die beim Deutschen Institut fir
Bautechnik (DIBt) hinterlegt sind und die beurteilten und bewerteten Schalungsbausitze
identifizieren. Anderungen am Produktionsprozess, dem Bausatz oder den zugehdrigen
Komponenten, die nicht in Ubereinstimmung mit den beim DIBt hinterlegten Angaben
stehen, sind dem DIBt vor Einfilhrung dieser Anderungen mitzuteilen. Das DIBt entscheidet
dariber, ob diese Anderungen Auswirkungen auf die ETA und folglich auf die Glltigkeit der

10375.05

Die technische Dokumentation der ETA ist beim DIBt hinterlegt und wird, soweit dies fiir die Aufgaben der an
dem Verfahren der Konformitatsbescheinigung beteiligten zugelassenen Stellen bedeutsam ist, diesen
ausgehandigt.

Deutsches Institut fur Bautechnik 8.03.05-19/05
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auf der Grundlage der ETA erfolgten CE-Kennzeichnung haben und, wenn dies der Fall ist,
ob weitere Beurteilungen und /oder Verénderungen an der ETA notwendig werden.

Wesentliche Anforderungen Nr. 1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
Geometrische Ausbildung des tragenden Betonkerns

Wande, die mit den Schalungssystemen "DURISOL", "HARML", "ISOSPAN" und "THER-
MOSPAN" errichtet wurden, sind unter Endnutzungsbedingungen Wénde des Gittertyps
nach ETAG 009, Absatz 2.2.

Effizienz der Einbringung des Betons

Eine effiziente Einbringung des Betons ist unter Beachtung der Anweisungen in Abschnitt
4.2 sowie der Montageanleitung des ETA-Antragstellers méglich, ohne dass es zu einem
Versagen der Schalung oder zu Bildung von Hohlrdumen oder einer unzureichenden Beton-
Uberdeckung der Bewehrung kommt.

Die Anforderungen gemal ETAG 009, Abschnitt 6.1.2 werden zufriedenstellend erfiilit.
Méglichkeit einer Bewehrung

Es darf nur Betonstahlbewehrung nach Abschnitt 4.2.3 und der Montageanleitung des ETA-
Antragstellers eingebaut werden

Die Anforderungen geméaR ETAG 009, Abschnitt 6.1.3 werden unter Beriicksichtigung der
zuvor genannten Einschrankungen zufriedenstellend erfilit.

Wesentliche Anforderung Nr. 2: Brandschutz
Brandverhalten

Die Oberflache der Wande, deren Schalungssteintypen in den Anhéangen D1, H1, 11 und T1
mit* gekennzeichnet sind, erfillen die Anforderungen der Euroklasse A2-s1 d08 entspre-
chend EN 13501-1.

Fur alle Schalungssteintypen, die in den Anhangen D1, H1, 11 und T1 nicht mit * gekenn-
zeichnet sind, wurde keine Leistungsfahigkeit festgestellt (Euroklasse F entsprechend
EN 13501-1).

Feuerwiderstand

In Abhangigkeit von der Dicke des Betonkerns erfilllen die Wande die Kriterien entspre-
chend ETAG 009, Anhang C, Tabelle 1, dritte Spalte (siehe folgende Tabelle).

Die Voraussetzungen zum Gebrauch der folgenden Tabelle sind:

Der Entwurf des Gebdudes muss die sekundédren Auswirkungen der Brandbean-
spruchung beriicksichtigen. Insbesondere Zwangbeanspruchungen als Folge thermischer
Dehnungen, soliten ausreichend niedrig sein und geeignete Geb&udefugen sollten vorge-
sehen werden. Die am jeweiligen Ort der Baustelle geltenden Regeln miissen eingehalten
werden. Konstruktive Anforderungen kénnen, abhingig von értlichen Gegebenheiten,
unter normalen Umstédnden gréRere Abmessungen erfordern. Die Betondeckung der
Bewehrung muss unter Beachtung der am Ort der Baustelle geltenden Regelungen
vorgesehen werden.

Es muss ein Normalbeton nach EN 206-1-2000 Beton — Teil 1: Festlegung, Eigen-
schaften, Herstellung und Konformitat verwendet werden. Wenn EN 206 nicht eingefiihrt
ist, ist ein den entsprechenden nationalen Regeln gleichwertiger Beton zu verwenden.

Die Betonfestigkeit soll entsprechend EN 206 zwischen C16/20 und C50/60 liegen. Bei
Nicht-Verflgbarkeit der Europdischen Norm EN 206 wird alternativ ein Beton,
entsprechend den jeweils fir das Bauvorhaben anzuwendenden nationalen Regeln, als
angemessen betrachtet, der in den oben angegebenen Festigkeitsbereich fallt.

10375.05

Ein europdisches Referenzszenario fir das Brandverhalten von Fassaden steht noch aus. In einigen
Mitgliedstaaten ist die Klassifizierung von verlorenen Schalungsbausitzen nach EN13501-1:2002 fur die
Verwendung in Fassaden mdglicherweise nicht ausreichend. Um den Vorschriften solcher Mitgliedstaaten zu
entsprechen, kann eine zusatzliche Beurteilung verlorener Schalungsbausétze nachnationalen Bestimmungen
(z. B. auf der Grundlage eines Groflversuchs)erforderlich sein, bis das europédische Klassifizierungssystem

ergénzt worden ist.

Deutsches institut far Bautechnik 8.03.05-18/05
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Die Wande mussen entweder beidseitig vollflachig verputzt werden oder mindestens eine
Versiegelung der Fugen mit entsprechendem Mortel erhalten. Der Mértel des verwen-
deten Putzes oder der Versiegelung muss aus anorganischen Zuschlagen mit den
Bindern Gips, Zement oder Kalk oder geeigneten Kombinationen dieser drei Binder
hergestellt sein.

Die Wande sind nur einer einseitigen Brandbeanspruchung ausgesetzt.

Feuerwiderstand Mindestdicke des Betonkerns [mm]
REI [Minuten]
30 100
60 120
60 130
60 140
90 150
90 160
120 =170

Wesentliche Anforderung Nr. 3: Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
Freisetzung gefahrlicher Stoffe

Laut Erklarung des Herstellers sind unter Berlicksichtigung der EU-Datenbank® keine
gefahrlichen Stoffe'® in den Schalungssteinen "DURISOL", "HARML", "ISOSPAN" und
"THERMOSPAN" enthalten.

Wasserdampfdurchldssigkeit

Ausgehend von Versuchen entsprechend EN 12086 mit einer verwendeten Dichte von
550 kg/m?3, ist fir den gesamten Dichtebereich des Holzspanbetons im feuchten Zustand
p =2 und fir den trockenen Zustand p = 8 anzunehmen.

Werden diese Werte zur Uberpriifung des jahrlichen Feuchtigkeitsausgleichs oder des

maximalen Tauwasserausfalls im Bauteilinneren entsprechend EN ISO 13788 verwendet, so
liegt man auf der sicheren Seite.

Die Werte fur den Wasserdampf-Diffusionswiderstandskoeffizienten des Betons in Abhan-
gigkeit von der Dichte und dem Typ sowie den verschiedenen Einlagen der Warmedamm-
stoffe sind in EN 12524 tabelliert angegeben.

Wesentliche Anforderung Nr. 4. Nutzungssicherheit

Haftfestigkeit zwischen den Schalungswanden und dem Betonkern

Die Haftfestigkeit ist mindestens gleich dem Widerstand der Schalungssteine gegen den
Frischbetondruck entsprechend 2.2.5.2.

Die Anforderungen gemaR ETAG 009, Abschnitt 6.1.2 werden zufriedenstellend erfillt.
Widerstandsfahigkeit gegen den Frischbetondruck

Die Eignung fur den beabsichtigten Verwendungszweck in Bezug auf die Widerstands-
fahigkeit gegen den Schalungsdruck wurde durch Versuche entsprechend ONORM B 3208
(Bestimmung der Zugfestigkeit des Stegs und der Biegezugfestigkeit der Schalungswinde)
bei den meisten Typen der Schalungssteine nachgewiesen. In allen Fallen war der festge-
stellte Widerstand der Schalungssteine gegen den Betonierdruck héher als der gemessene

10

10375.05

Ausfihrungen sind festgelegt im Leitpapier H: "Ein harmonisierter Vorschlag beziglich gefahrlicher Stoffe geméaR
der Bauproduktenrichtlinie”, Briissel, 18. Februar 2000

In Ergénzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser Ewropdischen Technischen Zulassung, die sich auf
gefahrliche Stoffe beziehen, kénnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen
unterliegen (z. B. umgesetzte europdische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften).
Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfillen, miussen ggf. diese Anforderungen ebenfalls

eingehalten werde.

Deutsches Institut fir Bautechnik 8.03.05-19/05




Seite 7 der Européischen Technischen Zulassung ETA-05/0261, erteilt am 6. Dezember 2005

2.253

226
2.26.1

2.26.2

2.2.7
2.2.71

10375.05

Frischbetondruck in einer 2 m hohen Versuchswand. Die Betoniergeschwindigkeit betrug
8 m/h, und die Ausbreitmallklasse des Frischbetons war F4.

Die Anforderungen gemafRl ETAG 009, Abschnitt 6.1.2 werden zufriedenstellend erfillt.
Sicherheit gegen Verletzungen von Personen bei oberflachigem Kontakt

Die Schalungssteine haben bei Lieferung keine scharfen oder spitzen Kanten, selbst wenn
sie fur Tur- oder Fensteréffnungen gekirzt wurden.

Da bei der Verarbeitung der Schalungssteine auf der Baustelle wegen der rauen Ober-
flachen ein gewisses Risiko von Hautabschirfungen oder Schnittwunden besteht, sollten
Handschuhe getragen werden.

Die Anforderungen gemaR ETAG 009, Abschnitt 6.1.2 werden zufrieden stellend erfulit.
Wesentliche Anforderung Nr. 5: Schallschutz
Luftschalldammung

Das bewertete SchallddmmmaR entsprechend EN 140-3 fur Wande, die mit Schalungs-
steinen "THERMOSPAN 18/12" (siehe Anhang T1) hergestellt wurden betriagt R, =60
(-2; -6) dB. Dieser Wert hat Giiltigkeit fur den folgenden Wandaufbau:

- 2,3 cm Kalk-Zementputz (Dichte 1890 kg/m?)
- 18 cm ausbetonierter Schalungsstein "THERMOSPAN 18/12"(Dichte 2480 kg/m?3)
- 2,0 cm Kalk-Zementputz (Dichte 1840 kg/m?)

Fur Wande aus schmaleren Schalungssteinen, Schalungssteinen mit Warmedammeinlagen,
Wande aus Schalungssteinen "THERMOSPAN 18/12" mit diinneren Putzschichten, oder
Beton und Putzschichten mit wesentlich kleineren Dichten findet die Option "Keine Leistung
Festgestellt" aus ETAG 009, Tabelle 3, Anwendung.

Schallabsorption

Die Option "Keine Leistung Festgestellt" aus ETAG 009, Tabelle 3 findet Anwendung.
Wesentliche Anforderung Nr. 6: Energieeinsparung und Warmeschutz
Warmedurchlasswiderstand

Die Angaben in der folgenden Tabelle fir den Nennwert der Warmeleitfahigkeit des Holz-
spanbetons wurden entsprechend den Européischen Normen (z. B. EN 13163, Kapitel 4.2.1)
und in Abhéngigkeit der Dichte auf dieselbe Art festgelegt wie fiur die Warmedammstoffe:

Dichte in kg/m3 Warmeleitfahigkeit Ap, in
W/(m*K)
550 0.13
600 0.15
810 0.24

Ausgehend von diesen Werten ermittelt sich der Warmedurchlasswiderstand RDI der
Schalungswéande zu

Roi = (ts1+ts2) Aot [M**KIW]

wobei ts; und s, die Dicken der duferen und inneren Schalungswand bezeichnen.

Wande, die aus Schalungssteinen hergestellt wurden, weisen eine geringfiigige Inhomo-
genitat auf. Der Grund fir die Inhomogenitat der Schichten entsprechend EN ISO 6946 sind
die senkrecht verlaufenden, mit einem vertikal und horizontalen mittleren Abstand von 25 cm
gleichférmig verteilten Stege, die die Offnungen im Gitter des Betonkerns bilden, wenn die
Schalungssteine entfernt werden. Der Warmedurchgangswiderstand dieses Typs von
Schalungsstein kann nach drei Methoden bestimmt werden:

Erste Methode:

Bestimmung ohne Beriicksichtigung der Stege, d. h., wie eine dreischichtige Wand mit
jeweils homogenen Schichten entsprechend EN ISO 6946, Kapitel 6,1 und nachfolgen-
dem Aufbau:

Schalungswand aus Holzspanbeton an der Wandauflenseite

Deutsches Institut fir Bautechnik 8.03.05-19/05
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Betonkern

- Schalungswand aus Holzspanbeton an der Wandinnenseite

Dies fihrt zum Minimalwert fir den Warmedurchlasswiderstand.
Zweite Methode:

Betrachtung der Wand als thermisch-inhomogenes Gebaudebauteil entsprechend
EN ISO 6946, Kapitel 6.2 mit thermisch homogenen und inhomogenen Schichten parallel zur
Wandoberflache. Zur Vereinfachung ist es mdoglich, den Bereich der horizontalen Verbin-
dung zwischen den senkrechten Stitzen des Betonkerns flachengleich Uber die Hohe des
Schalungssteins zu "verschmieren” (siehe folgende Abbildung).
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Im Falle von Schalungssteinen mit eingepassten Warmedammstoffen ist mindestens die
zweite Methode anzuwenden.

Dritte Methode:
Bestimmung durch genauere Berechnungsmethoden nach ISO 10211.
Wiérmespeicherkapazitat

Es darf angenommen werden, dass die Warmespeicherkapazitadt des Holzspanbetons gleich
der von Beton mit leichten Zuschlagen nach EN 12524, Tabelle 2 ist.

Die Werte fur die Warmespeichekapazitat von Beton, expandiertem Polystyrol, Mineralwolle
und expandiertem Kork sind ebenfalls in EN 12 524 tabelliert.

Aspekte der Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit
Besténdigkeit gegeniber schadigenden Einfliissen
Physikalische Einflisse

Da die Warmedehnzahl von Holzspanbeton nicht groRer ist als die des Normalbetons,
andern sich die Abmessungen der Schalungssteine nicht mehr als 0,07% nachdem sie fir
48 h einer Temperatur von 70° C ausgesetzt wurden.

Die Anforderungen gemal ETAG 009, Abschnitt 6.7.1.1 werden zufriedenstellend erfuillt.
Chemische Einflisse

Die Schalungssteine enthalten keine Stahlteile, an denen Korrosion auftreten kann.

Deshalb wird die Anforderung "Korrosionsschutz" nach ETAG 009, Kapitel 6.7.1.2 zufrieden-
stellend erfillf.

Deutsches Institut far Bautechnik 8.03.05-19/05
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Biologische Einflisse

Wenn die Wande mit Ublichen Putzschichten geschitzt sind und die Bedingungen fur die
Nutung des Gebaudes beriicksichtigt werden, zeigt sich in der jahrzehntelangen Verwen-
dung des Holzspanbetons als Warmedammstoff, dass dieser ausreichend gegen Pilzbefall,
Bakterien, Algen und Insekten schitzt.

Holzspanbeton und die verwendeten Warmedammstoffe bieten keine Nahrstoffquellen und
weisen im Aligemeinen keine Hohlrdume auf, in die sich Ungeziefer einnisten kénnen.

Die Anforderungen gemall ETAG 009, Abschnitt 6.7.1.3 werden zufrieden stellend erfillt.
2.2.8.2 Besténdigkeit gegen Beschéadigung durch normale Nutzung
Einbau von Leitungen

Die Anweisungen der Montageanleitung des ETA-Antragstellers sind geeignet, um auf der
Baustelle horizontal verlaufende Leitungsdurchfiinrungen einzubauen.

Befestigung von Gegenstdnden

An den Schalungswéanden dirfen keine Gegenstande befestigt werden; die fur die mechani-
sche Festigkeit relevanten Teile der Befestigungen miissen sich im Betonkern befinden.

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformitit und CE-Kennzeichnung

3.1 System der Konformitédtsbescheinigung

Gemal Entscheidung 98/279/EC vom 05. Dezember 1997 ergénzt durch die Entscheidung
2001/596/EC der Europdischen Kommission'! ist das System 2+ der Konformitatsbeschei-
nigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitatsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:

System 2+: Konformitatserkldrung des Herstellers fur das Produkt aufgrund von:
(a) Aufgaben des Herstellers:

&) Erstprufung des Produkts;

2) werkseigener Produktionskontrolle;

(3) Priafung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prifplan.
(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:

4) Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:

—  Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

—  laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle.

Zusétzlich ist gemafl Entscheidung 2001/596/EC der Europaischen Kommission'2 das
System 1 der Konformitatsbescheinigung im Hinblick auf das Brandverhalten anzuwenden.

Dieses System der Konformitatsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:

System 1: Zertifizierung der Konformitdt des Produkts durch eine zugelassene Zertifizie-
rungsstelle aufgrund von:

(a) Aufgaben des Herstellers:
) werkseigener Produktionskontrolle;

(2) zusatzlicher Prufung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller
nach festgelegtem Prifplan;

(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
(3) Erstprifung des Produkts;
(4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

(5) laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle.

1 Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L/127 vom 24.04.05
12 Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 209/33 vom 02.08.2001

10375.05 Deutsches Institut fir Bautechnik 8.03.05-19/05




Seite 10 der Europaischen Technischen Zulassung ETA-05/0261, erteilt am 6. Dezember 2005

3.2

3.21
3211

3212

3.2.2

Zustindigkeiten

Aufgaben des Herstellers
Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine standige Eigentberwachung der Produktion durchfithren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Die werkseigene Produk-
tionskontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser Européischen Technischen
Zulassung Ubereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Rohstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser
Européischen Technischen Zulassung aufgefiihrt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem "Kontrollplan vom 28. Oktober 2005 fiir
die am 25. November 2005 erteilte Européische Technische Zulassung ETA — 05/0090", der
Teil der technischen Dokumentation dieser Européaischen Technischen Zulassung ist, tiber-
einstimmen. Der Kontrollplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen
werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegt.!3

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Kontrollplans auszuwerten.

Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fur die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fr den Bereich der nichtlasttragenden verlorenen Schalungssysteme zuge-
lassen ist, zur Durchfuhrung der Mainahmen nach Abschnitt 3.3 einzuschalten. Hierfir ist
der Kontrollplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller zugelassenen Stelle
vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitdtserkldrung abzugeben mit der Aussage, dass das
Bauprodukt mit den Bestimmungen der am 25. November 2005 erteilten Europaischen
Technischen Zulassung 05/0090 Ubereinstimmt.

Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit den im Kontroll-
plan durchzufithren:

Erstprifung des Produkts (nur fir das Brandverhalten)

Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,

laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktions-
kontrolle,

Stichprobenpriifung von im Werk entnommenen Proben

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefiihrten Manahmen

festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schiussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformi-
tatszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass das Produkt mit den Bestimmungen dieser
Europaischen Technischen Zulassung libereinstimmt (nur fiir das Brandverhalten).

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformi-
tatszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass die werkseigene Produktionskontrolle mit den
Bestimmungen dieser Européischen Technischen Zulassung Ubereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der Europaischen Technischen Zulassung und des zugehérigen
Kontroliplans nicht mehr erfullt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitatszertifikat
zuriickzuziehen und unverziglich das Deutsche Institut fir Bautechnik zu informieren.

13
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Der Kontrollplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser Europaischen Technischen Zulassung
und wird nur der in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalieten zugelassenen Stelle
ausgehandigt. Siehe Abschnitt 3.2.2.
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3.3

41

4.2
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CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist an jedem zweiten Schalungselement anzubringen und/oder an
den begleitenden Dokumenten. Hinter den Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der
zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die folgenden zuséatzlichen Angaben zu
machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fur die Herstellung verantwortliche juristische
Person),

- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitatszertifikats fur das Produkt (nur fur das Brandverhalten),

- Nummer des EG-Konformitatszertifikats fur die werkseigene Produktionskontrolle,

- Nummer der Europaischen Technischen Zulassung,

- ETAG 009 als Leitlinie fur die ETA,

- Euroklasse nach EN 13501-1 (siehe 2.2.3.2),

- Feuerwiderstandsklasse nach EN 13501-2 in Abhdngogkeit der minimalen Dicke des
Betonkerns (siehe 2.2.3.2),

- Schallschutz "keine Leistung festgestelit",

- der deklarierte Wert des Warmedurchgangswiderstands nach EN 13163:2001-10,
Abschnitt 4.2.1 des verwendeten Holzspanbetons (siehe 2.2.7.1).

Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

Herstellung

Die Européische Technische Zulassung wurde fur das Produkt auf der Grundlage abge-
stimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fUr Bautechnik hinter-
legt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Ande-
rungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu fiihren kénnten, dass die
hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfihrung dem
Deutschen Institut fur Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut fur Bautechnik wird
dariiber entscheiden, ob sich solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die
Gultigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf.
feststellen, ob eine zusatzliche Beurteilung oder eine Anderung der Zulassung erforderlich
ist.

Anwendung

Aligemeines

Der Hersteller hat sicherzustellen, dass die mit der Planung und Durchfiihrung betrauten
Personen die in den Abschnitten 1, 2 und 4 formulierten Anforderungen zur Kenntnis
genommen haben. Die Montageanleitung wird beim DIBt verwahrt und muss auf jeder
Baustelle zur Verfugung stehen. Sind in den Anweisungen des Herstellers Regelungen
enthalten, die von den hier angegebenen abweichen, gelten die Regelungen der ETA.

Nach der Montage der Schalungssteine (siehe 4.2.2) wird der vor Ort gemischte Beton bzw.
der Fertigbeton verfillt und verdichtet.

Unter Endnutzungsbedingungen entstehen dann scheibenartige Betonwande'4 aus unbe-
wehrtem oder bewehrtem Beton gemdR EN 1992-1-1 bzw. entsprechenden nationalen
Regelungen.

Fir die Tragwerksbemessung sind die in den Anhangen D5, H4, 15 und T4 angegebenen
Mafle und Gewichte anzuwenden.

14
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siehe ETAG 009, Abschnitt 2.2

Deutsches Institut fur Bautechnik 8.03.05-19/05




Seite 12 der Européischen Technischen Zulassung ETA-05/0261, erteilt am 6. Dezember 2005

422

4.2.3

424

10375.05

Unter Endnutzungsbedingungen bilden die Holzspanbeton-Schalungswinde der Schalungs-
steine und die eingepassten Warmedammstreifen den Hauptteil der Warmedammung der
Waénde.

Montage der Schalungssteine

Die Schalungssteine werden vor Ort schichtweise und ohne Klebemittel zusammengesetzt.
Um stabile geschosshohe Schalungen zu erhalten, werden die Stofugen einer Schicht um
die Halfte einer Steinlange gegeniiber den Stoffugen der nachsten und der vorhergehenden
Schicht versetzt angeordnet (siehe Anhange D3, D4, H3, 13, 14, T3), so dass die Stege der
Ubereinander liegenden Steine in einer vertikalen Ebene liegen.

Zundachst wird die erste Schicht genau nach Héhe und Flucht fir das gesamte Geschoss
angelegt.

Im Anschluss werden die Schalungssteine im Verband geschosshoch tbereinander gesetzt
(siehe Anhaénge D4, D5, H3, 13, 14 and T4). Hierbei wird die erforderliche Bewehrung
entsprechend der Montageanweisung eingebaut.

Rechtwinklige Wandecken sind gemaR den Anhéngen D3, D4, H3, 13, 14 und T3 5 auszu-
fuhren. Sturzelemente miissen unterstiitzt werden.

Einbau der Bewehrung

Im Allgemeinen werden mit diesem Schalungssystem nur Wande mit unbewehrtem Beton
ausgefuhrt. Entsprechend der Montageanleitung ist es jedoch méglich, Bewehrung wie folgt
einzubauen:

- in jeder horizontalen Verbindung zwischen den vertikal verlaufenden Stiitzen des
Betonnetzes

- in jeder vertikal verlaufenden Stutze ein einzelner Bewehrungsstab, Betonstahimatten
oder ein Bewehrungskorb fur die gesamte Stiitze.

Die Voraussetzungen fur den Bewehrungseinbau sind:

- Die Abmessungen in horizontaler Richtung der vertikalen Betonstahimatten oder Beweh-
rungskoérbe einschliellich der Abstandshalter muss angemessen schmaler sein als die
kleinste entsprechende Abmessung des Betonkerns.

- Die Planung der Bewehrung muss ausreichend Platz fir Betonierschiduche und Schitt-
rohre bertcksichtigen.

- Die Widerstandsfahigkeit des Holzspanbetons gegeniiber Karbonatisierung und Chlorid-
beaufschlagung wurde nicht untersucht, d.h., es muss die volle Betondeckung nach
EN 1992-1-1 oder entsprechenden nationalen Regelungen vorgesehen werden.

- Der Mindest- und Héchstabstand zwischen den Bewehrungsstaben muss in Uber-
einstimmung mit EN 1992-1-1 oder entsprechenden nationalen Regelungen gewanhilt
werden.

- Wenn mehr als ein Bewehrungsstab als vertikale Bewehrung eingebaut wird, sind diese
mittels angeschweiten oder angerddelten Querstaben netzartig zu verbinden.

Stirze sind in allen Fallen wie bewehrte Balken nach EN 1992-1-1 oder entsprechenden
nationalen Regelungen zu bewehren.

Betonverfiillung

Fur die Herstellung von Normalbeton gilt EN 206-1:2001-07. Beton im unteren Bereich der
Ausbreitmalklasse F3 oder kleiner ist durch Rutteln zu verdichten. Beton im oberen Bereich
der Ausbreitmalklasse F3 oder héher kann ausreichend durch Stochern verdichtet werden.
Die Ausbreitmafklasse des Frischbetons darf nicht héher sein als F5 und, abhangig von der
Dicke des Betonkerns, nicht geringer als in ETAG 009, Abschnitt 7.2.2 angegeben. Das
GroRtkorn des Zuschlags muss in Abhéngigkeit der Dicke des Betonkerns den Angaben der
ETAG 009, Abschnitt 7.2.2 entnommen werden. Der Beton muss eine schnelle bis mittlere
Festigkeitsentwicklung gemaR EN 206-1:2001-07, Tabelle 12 aufweisen.

Das Einfiillen des Betons darf ausschliefilich von Personen durchgefiihrt werden, die in die
Arbeiten und den fachgerechten Umgang mit dem Schalungssystem eingewiesen wurden.
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Um einen sicheren Arbeitsablauf zu gewahrleisten, ist ein von der Wand unabhangiges,
selbsttragendes Gerist erforderlich.

Die maximale Betoniergeschwindigkeit darf 3m/h nicht Uberschreiten. Der Beton ist in
Schichten zu jeweils etwa 1 m Héhe einzubauen.

Fur den Fall, dass nationale Regelungen fehlen, sind die folgenden Anweisungen zu
beachten:

Horizontale Arbeitsfugen sind vorzugsweise in Geschosshéhe vorzusehen. Wenn dies nicht
moglich ist, muss eine vertikale Anschlussbewehrung vorgesehen werden. Diese
Anschlussbewehrung muss die folgenden Anforderungen erfilllen:

~ Zwei aufeinander folgende Bewehrungsstabe der Anschlussbewehrung diirfen nicht in
derselben Ebene parallel zur Wandoberflache liegen.

— Der Abstand zwischen zwei Bewehrungsstdben der Anschlussbewehrung in Wand-
langsrichtung muss mindestens 10 cm betragen und darf nicht gréRer als 50 cm sein.

~ Die Gesamtquerschnittsflache der Anschlussbewehrung darf nicht kleiner als 1/2000 der
Querschnittsflache des Betonkerns betragen.

— Die Verankerungslénge der Bewehrungsstabe der Anschlussbewehrung muss auf beiden
Seiten der Arbeitsfugen mindestens 20 cm betragen.

Vor dem weiteren Betonieren sind Zementschidamme und anhaftende und lose Betonriick-
stande zu entfernen und die Arbeitsfugen ausreichend vorzundssen. Beim Betonieren ist
darauf zu achten, dass die Oberflache des &lteren Betons noch leicht feucht ist, damit sich
der Zement des neu eingebrachten Betons gut mit dem &lteren Beton verbindet.

Sind keine Arbeitsfugen vorgesehen, so darf das Betonieren in Schichten nur so lange
unterbrochen werden, solange die zuletzt eingebrachte Schicht noch nicht vollstandig
ausgehartet ist und somit noch eine guter und gleichmaRiger Verbund zwischen den beiden
Betonschichten méglich ist. Wenn Innenrittler zum Einsatz kommen, ist darauf zu achten,
dass die Ruttelflasche noch bis in die untere, bereits verdichtete Betonschicht eindringen
kann.

Der Beton darf nur bis zu einer Héhe von 2 m frei fallen, ab dieser Héhe ist er mittels Schiitt-
rohren oder Betonierschliduchen mit einem maximalen Durchmesser von 100 mm einzu-
bringen, die bis unmittelbar zur Einbringstelle heranzufithren sind.

Schittkegel sind zu vermeiden, indem geringe Abstdnde zwischen den Fllstellen gewahlt
werden.

Nach dem Betonieren durfen die Wande nicht mehr als 5 mm pro laufenden Meter Wand-
hoéhe von der Lotlinie abweichen.

Die Decke darf erst auf die mit Schalungssteinen gefertigten Wéande aufgelegt werden,
wenn der Betonkern eine ausreichende Festigkeit erreicht hat.

Leitungen und Durchfiihrungen in der Wand

Horizontal verlaufende Durchfithrungen sind entsprechend der Montageanleitung des ETA-
Antragstellers zu auszufihren und bei der Bemessung der Wand zu beriicksichtigen.

Horizontal im Inneren des Wandkerns verlaufende Leitungen sind zu vermeiden. Wenn sie
dennoch erforderlich werden, sind sie bei der Bemessung der Wand zu bericksichtigen.

Ebenso sind vertikal durch den Betonkern verlaufende Leitungen zu beriicksichtigen, wenn
ihr Durchmesser 1/6 der Dicke des Betonkerns Uberschreitet und der Abstand der Leitungen
kleiner als 2 m ist.
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5.1

5.2

Dipl.-Ing. E. Jasch

Nacharbeiten und Deckschichten

Waénde des Typs "DURISOL", "HARML", "ISOSPA", and "THERMOSPAN" sind mit Deck-
schichten zu schiitzen. Deckschichten sind nicht Bestandteil des Schalungsbausatzes und
werden deshalb in dieser ETA nicht behandelt. Fur AuBenflachen werden Putzbekleidungs-
systeme empfohlen, die die in ETAG 0045 formulierten Anforderungen erfiillen. Die Putz-
arbeiten sind entsprechend den geltenden nationalen Regelungen auszufithren.

Vor Ausflihrung der Putzarbeiten solite das Dach des Gebidudes geschlossen und die
Oberflachen der Wande von frei von Verschmutzungen sein.

Befestigung von Gegenstanden

An den Schalungswanden dirfen keine Gegenstande befestigt werden. Die Teile der Befes-
tigung, die fur den mechanischen Widerstand von Bedeutung sind, miissen im Betonkern
liegen. Der Einfluss von Befestigungen auf die Verringerung des Warmedurchlasswider-
standes ist entsprechend EN ISO 6946 zu beriicksichtigen.

Hinweise fiir den Hersteller

Verpackung, Transport und Lagerung
Die Schalungssteine sind vor Schadigungen zu schiitzen.

Gebrauch, Wartung und Instandhaltung

Es wird empfohlen, regeimaRige Uberpriffungen der Putzbekleidung durchzufiihren, um
jegliche Schaden so frih wie moglich zu erkennen und zu beheben.

Hinsichtlich Empfehlungen fir den Gebrauch, der Wartung und Instandhaltung findet
Abschnitt 7.5 der ETAG 009 Anwendung.
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Leitpapier der EOTA zu Warmedammverbundsystemen mit Putz.
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DMi 17/12* 1 1170] aegl 120l 25 1 25| - | - [ 40[125]184] - |100] 30 { 30 | 190| 60
DMi 20/13Lap * 5 |200] 498]/ 130} 3535 - | - [ 55| 15 |218] 85 [ 100 50 | 50 | 150 100
DMi 25/18Lap * 5 |250f 408{180| 3535 - [ - | 54| 20]196] 97 [100] 50 | 50 | 150 | 100
DSi 30/20Lap * 5 | 300 498f200] 65|35 - | - |64 |20 [200] 85 [100] 50 | 50 | 150 | 100
DM 22/15 * 1 |220] 498150 35 [35] - | - [ 30} 25]190] - [1oo| 50 { 50 | 150} 100
DM 25/16 * 1 |250] 498|160] 45 [ 45| - | - [ 30 ] 25 |192| - |1o0| 50 | 50 | 150 100
DM 30/22 * 1 | 300 498/ 220] 40 [ 40| - | - | 40] 5 [185| - |100| 50 | 50 | 150 100
DS 25/12* 1 |250] 4081201 90140 - | - T 40 25]180] - ]100] 50 | 50 [150] 100
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DSs 25/12 2 | 250 498[ 120] 35 [ 35| - [ 60| 30| 20 [190]| - [1oo] 50 | 50 | 150 100
DSs 30/12 2 |300[ 408] 120] 40| 40| - [100] 40| 5 [185] - |100] 50 | 50 | 150 100
DSs 30/12n 2 |300| 498 120[ 35 [ 40| - [105] 40| 5 |185] - | 100| 50 | 50 | 150 100
DSs 30/13 2 |300| 408/ 130 40| 40| - [ 90| 40| 5 [185] - [100] 50 | 50 | 150 100
DSs 30/14 2 |300| 408{ 140 40| 40| - [ 80 [ 40| 5 [185] - [100] 50 | 50 | 150 100
DSs 30K14 3 |300| 408|140 40| 40| - [ 80| 40| 5 [185] - [ 90| 80| 0 [170] 72
DSs 36,5/12 2 |365| 498] 120 40| 40| - [165[ 50 | 15 [174] - |100| 50 | 50 | 150 | 100
DSs 36,5/14 2 |365] 408] 140| 40 | 40 | - [145| 50| 15 | 174] - |100] 50 | 50 | 150 | 100
* siehe 2.2.3.1
Durisol Anhang D1
der Europaischen
Durisol Schalungs System — Standardelemente Egr?T%csl;ggéulassung

8855.05
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Typ Bild t | te tsr |t | ts3 | tss t te | tw | & ) 2 3
mm|mm]mm{mm|mm]mom | mm|mm|mom| mm|{ mm] mm|{ mm| mm

DM 15/9 1 1501 5007 90 | 30 | 30 - 40 - - | 100} 160} 160 - -
DMi17/12 1 170 500] 120 25 | 25 - | 45 - - | 90 | 160] 160 - -
DMi 20/13Lap 2 2001 500} 130| 35| 35 - 40 - - 140|160} 135] 85 -
DMi 25/18Lap 2 2501 500} 180 35| 35 - 40 - - 140|160} 135| 85 -
DSi 30/20Lap 8 300 500} 170} 65 | 65 - 65 - - 165160} 160 - 50
DM 22/15 4 2201 500} 150} 35| 35 - 35 - - | 30190} 190 - 30
DM 25/16 5 250 500] 160 45 | 45 - 45 - - | 30 | 1901 190 - -
DM 30/22 8 300 ] 500f 225 35 | 40 - 40 - - | 50 | 175}185] - 50
DS 25/12 6 250 500f 120} 90 | 40 - 90 - - | 40 | 180} 140 - -
DS 30/15 8 300 500} 150} 105] 45 - 1105 - - 0 | 345) - - 50
DSs 30/14neu 9 300 500} 145 35 | 40 - | 40} 80 - 1 50 |175]105 - 50
DSs 30/15n 11 300 500| 150} 35 | 40 - 15117570 90 | 155} 85 - -
DSs 37,5/12n 12 | 375} 500|120 40 | 40 - 1 50 {155} 155 90 | 155| - - -
DSs 37,5/14n 12 | 375] 500 140| 40 | 40 - | 50 | 155]|155] 90 | 155} - - -
DSs 25/12 7 250 | 500f 120 35 | 35 - 401 60| 60 | 35 | 190} 130 - -
DSs 30/12 9 300 500] 125§ 35| 40 - 40 | 100|100} 40 | 175} 105 - -
DSs 30/12n 11 3001 500} 120 35 | 40 - | 50 105} 110 90 | 155] 45 - -
DSs 30/13 9 300 500f 130 35 | 40 - 1401901 90 ] 40 {175} 115 - -
DSs 30/14 9 300 500] 145} 35 | 40 - 401 80 | BO | 40 | 175|105 - -
DSs 30K14 10 {300 500] 145 35 | 40 - 40 |1 80 | 80 | 40 | 175] 105 - -
DSs 36,5/12 12 | 365] 498} 120| 40 | 40 - 1 B3 1165} 151] 90 | 151 - - -
DSs 36,5/14 12 1365] 498} 120 40 | 40 - 1 53 1165 151| 90 | 151 - - -

Durisol Anhang D2

der Européischen
Technischen Zulassung

Durisol Schalungs System — Eckelement ETA - 05/0261

8855.05
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Schlchtaufbau in der Wandecke Typ DM15/9 und DMi17/12

normales Element

Aussparung vor Ort herstelien

Schichtaufbau in der Wandecke — Typ DMi25/18

Aussparung vor Ort herstellen 7/

Schichtaufbau in der Wandecke — Typ Ds25/12, DM25/16
und D8325/12

normales Element

Emm B
EPEE A
};;:{~~t*4
Ecke!ement

| s 53 e 4
} | .
LD e E s

Aussparung vor Ort herstelien /

Schichtaufbau in der Wandecke — alle Typen mit einer Dicke

von 30 cm
normales Element

Aussparung vor Ort herstellen

Durisol Anhang D3

der Européischen

Durisol Schalungs System — Eckelemente Technischen Zulassung
ETA - 05/0261

8855.05
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Universalelement —
Anschlusselement DSs36,5

ist vor Ort aus Universal-  Anschlusselement Eckelement

normales Element element auszuschneiden  DSs37.5

i Markierung fir Zuschnitt
497 des Anschlusselements

L
135  Anschlusselement
36

500

Passelement

Passelement

. Aussparung vor Ort
herstellen

Schicht 2, 4, 6, etc.
Typ DSs36,5/12

\

Schicht 2, 4, 6, etc.
Typ DSs37,5/12

Durisol

Anhang D4

Durisol Schalungs System — Aufbau der Schichten bei
rechtwinkligen Wandecken — Typen DSs36,5/.. und DSs37,5/..

der Europaischen

ETA - 05/0261

8855.05

Technischen Zulassung




Seite 19 der Européischen Technischen Zulassung ETA-05/0261

« Kernfliche rechnerisches Gewicht
Flache des Volumen
< Dicke des Steg- des ein-
Typen zu | BAiT:ang Wanddicke Kems ausscl?nitts versetzt um 3';:‘:‘ gefiiliten Sch::l; Wa;d O.hne
jeEinheit | 25¢m {iber- Betons ungs- utz
einander steine schicht

cm cm cm? cm¥m cm¥m mim? KN/m? KN/m?
Schalungssteine aus Holzspanbeton p,, < 550 kg/m®
DM 30/22 1/1 30 22 100 1.416 1.628 0,170 0,703 4,609
DS 25/12 1/1 25 12 100 703 843 0,092 0,856 2,974
DS 30/15 1/1 30 15 100 832 886 0,097 1,102 3,339
DM 25/16 1/1 25 16 100 1.035 1.207 0,128 0,662 3,593
Schalungssteine aus Holzspanbeton p, <600 kg/m®
DM 15/9 1/1 15 9 66 nicht lasttragend 0,072 0,462 2,125
DM 22/15 1/1 22 15 100 945 1.119 0,119 0,601 3,335
DSi 30/20Lap 1/5 30 20 100 1.275 1.431 0,153 0,873 4,399
Schalungssteine aus Holzspanbeton p,, = 810 kg/m®
DMi17/12 1/1 17 12 99 758 878 0,095 0,599 2,782
DMi 20/13Lap 1/5 20 13 100 804 965 0,105 0,761 3,182
DMi 25/18Lap 1/5 25 18 100 1.139 1.347 0,144 0,854 4,156
Schalungssteine aus Holzspanbeton p, < 550 kg/m® mit eingepasster Warmeddmmung
DSs 25/12 1/2 25 12 100 759 898 0,097 0,580 2,808
DSs 30/12 1/2 30 12 100 772 887 0,096 0,705 2,907
DSs 30/13 1/2 30 13 100 836 961 0,103 0,705 3,077
DSs 30/14 1/2 30 14 100 901 1.035 0,111 0,704 3,247
DSs 30K14 1/3 30 14 72 901 1.035 0,109 0,691 3,188
DSs 30/14neu 1/4 30 14 100 776 826 0,091 0,905 3,004
DSs 36,5/12 1/2 36,5 12 100 710 830 0,091 0,866 2,961
DSs 36,5/14 1/2 36,5 14 100 830 970 0,105 0,866 3,281
Schalungssteine aus Holzspanbeton p, < 600 kg/m® mit eingepasster Wirmeddmmung
DSs 30/12n 172 30 12 100 772 887 0,096 0,752 2,956
DSs 30/15n 1/2 30 15 100 951 1.095 0,117 0,761 3,440
DSs 37,5/12n 1/2 37,5 12 100 690 810 0,089 0,989 3,041
DSs 37,5/14n 1/2 37,5 14 100 807 947 0,103 0,988 3,356

(1) Angenommene Wichte des Betons = 23 KN/m?

Durisol Anhang D5

der Europaischen
Technischen Zulassung
ETA — 05/0261

Durisol Schalungs System — Kernbereich und rechnerisches
Gewicht

8855.05




Seite 20 der Européischen Technischen Zulassung ETA-05/0261

(
— it s&{ ]
| i A f}C'mE | l | wro || t,:(': t
— L it W
fw‘l tiw‘l (
d2 ! d i dl
|
1
,,,,,,,, ) TTTMeRT !
H H !
| r=gom | Lo te t
T Al
twl twl
d211 ¢ al._.| %
l
. I t d1 d2 | tw1 | ts2 tc wr
Typ Bild
| cm cm c©cm Ccm Ccm | cm  cm | cm
 Isolith N 20/13 1 100 20 21 105 4 35 13 10
Isolith IW 25/18 2 115 25 20 10 3 3.5 18 10
* siehe 2.2.3.1
HARML Baustoffwerk Anhang H1
Harm! Schalungs-System — Standardelemente der Europaischen
Technischen Zulassung
ETA - 05/0261

57547.05
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Harml Schalungs-System — Eckelemente

der Européischen
Technischen Zulassung

ETA - 05/0261

. i t d d2 d1 | d3 tw1 ts4  §s2 tc wr
Typ Bild
[ed11] cm cm cm cCm om Cm Cm cm om cm
Isolith N 20/13 1 95 20 12 | 10.5 21 10.5 4 4 3.5 13 10
Isolith IW 25/18 2 105 25 20 - 20 10 3 3 3.5 18 10
HARML Baustoffwerk Anhang H2

57547.05
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Schichtaufbau in der Wandecke — Typen Isolith N 20/13, Isolith IW 25/18

normales Element

Harml Schalungs-System — Aufbau der Schichten bei
rechteckigen Wandecken

| Schicht 1,3, 5, etc. Schicht 2, 4, 6, etc. Eckelement
? A JC IO
‘ ,_i |
; i
HARML Baustoffwerk Anhang H3

der Europaischen
Technischen Zulassung
ETA — 05/0261

57547.05
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Fliche des Kernfliche Volumen rechnerisches Gewicht

zu  Anhang| Wanddicke Dicke des Steg- direkt des ein- der Wand ohne
Tvpen ) Kerns ausschnitls | versetzt um - gefiiliten

yp | Bild je Einheit 25 em ‘uber- Betons Schalfxngs- P’utz-
einander steine schicht )

cm cm cm? cm?m cmim m*/m? KN/m? KN/m?

Schalungssteine aus Holzspanbeton p,, < 550 kg/m®
N 20 i1 20 13 110 903 1.092 0,104 0,630 2,890
IW 25 2/2 25 18 110 1.223 1.464 0,146 0,790 3,840
HARML Baustoffwerk Anhang H4
. der Europaischen
Harmi Sc(;\alur;]gsﬁys;emG— Kgrr;tt)erelch Technischen Zulassung
una recnneriscnes Gewic ETA - 05/0261

57547.05
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Typ Bild i t d1 d2 twi ts2 | ts1 tc wr ti
cm Ccin cim cm cm ocm cm [=45¢] cm cm
N 15 1 110 15 18.7 9.35 3.3 3 - 9 g -
N1i8 1 125 18 18 8.5 3 3 - 12 10 -
N 20 k| 125 20 21 10.5 4 3.5 - 13 10 -
N 22 4 100 22 16.5  8.25 | 3.5 3.5 - i5 10 -
W 25 4 125 25 21 10.5 4 3.6 - 17.8 10 -
N 25 1 125 25 21 10.5 4 4.5 - 16 10 -
W 30 1 125 30 21 10.5 4 4 - 22 i1 -
TW 30 2 125 30 19 9.5 6 4 6 20 i1 -
TW 32 2 100 32 21 10.5 4 5 7 20 11 -
TW 35 2 100 35 21 10.5 4 5 7 23 11 -
DW 25 3 125 25 19 9.5 6 4.5 8.5 i2 10 -
DW 30 3 125 30 21 10.5 4 4.5 10.5 15 i1 -
S 25/6 4 125 25 21 10.5 4 3.5 - 12 10 6
S 30/5 4 125 30 21 10.5 4 4 - 17 11 5
S 30/7 4 125 30 21 10.5 4 4 - 15 i1 7
S 30/9 4 125 30 21 10.5 4 4 - 13 i1 9
S 3211 4 115 32 20 10 3 4 - 13 i1 i1
S 36,5/16,5 5 50 36,5 17.5 - 5 4 - 12 11 16.5
* siehe 2.2.3.1
ISO-SPAN Anhang 1

isospan Schalungs-Systeme — Standardelemente

der Europaischen
Technischen Zulassung
ETA - 05/0261

60229.05
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twl
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sdp d |

wi

,,dg,fg,; dr

isospan Schalungs-Systeme — Eckelemente

der Europdischen
Technischen Zulassung
ETA - 05/0261

Typ Bil d’ i t d | d2  di d3 tw1 ts4  ts2 ts1 tc | wr ti | ti2|
cm [od 11} cm cm cm Ccm  Cint Cin cm om cm om [od 1] cm

N 15 1 101 15 19 19 |19 9.353.3 3 3 | - 9 9 | - | .

N 18 1 122 18 235 18 18 /85 3 3 3 | - 12 | 10 - -

N 20 1 120 20 12 (105 21 105 4 4 35 - 13 10 - | -

N 22 1 102 22 26.5 16.5 16.5,8.5 3.5 3.5 (3.5 - 15 10 - -

IW 25 1 125 25 17 105 21 105 4 4 (36| - (178 10 - -

N 25 1 425 25 17 105 21 105 4 4 45 - 16 10 - -

IW 30 1 105 30 22 105 21 105 4 4 | 4 - 22 | 41 | - | .

TW 30 2 10530 18 95 19 95 6 6 4 6 |20 | 11 - | -
TW 32 2 10732 23105 21 105 4 5 5 7 |20 11 - | -
TW 35 2 (10035 30| 21 21 10 4 | 6 5| 7 23 11 | - | -
DW 25 3 125 25 11| 9 (19 95 6 85 4.5 85 12 10 | - | -
DW30 3 | 105 30  15.5 10.5 21 |[10.5 4 10.5 4.5/10.5 15 41 | - | -
S 25/6 4 125 25 | 41 | 41 | 21 105 4 35 3.5 - 12 | 10 |6 6
S 30/5 4 105 30 | 17 |105/ 21 105 4 | 4 4 - 417 11 | 5 5

S 30/7 4 105 30 15 105 21 105 4 4 | 4 - 15 | 41 | 7 | 7T

S 30/9 4 105 30 13 105/ 21105 4 |4 4| - |13 [ 11 | 9 9
$3211 4 401 32 14 10 20 (10 3 | 4 | 4 - 13 | 11 11 11
$36,516,5 5 | 50 36,5 9.6 156 - - 4 | 5 | 4 . 12 | 11 16,5 6

ISO-SPAN Anhang 12

£60229.06
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£ Schicht 1, 3, 5, eic.

\
—
T

LI
-W)'l,&

Schichtaufbau in der Wandecke ~ Typen N 15, N 18, N 20, N 22, N 25, IW 25, IW 30

normales Element
JU I

Eckelement

Schichtaufbau in der Wandecke - Typen S 25/6, S 30/5, S 30/7, S 30/9, S 32/11

normales Element

ST,

isospan Schalungs-Systeme — Aufbau der
rechtwinkligen Wandecken

Schichten bei

il il B i
Eckelement
= R <

. . | ISl

Schicht 1, 3, 5, etc. — | Schicht 2, 4, 6, eic.
r,:jj
.§%£’
ISO-SPAN Anhang I3

der Européischen
Technischen Zulassung
ETA - 05/0261

60228.05
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Schichtaufbau in der Wandecke — Typen DW 25, DW 30

normales Eiement

Schicht 1, 3, 5, etc.

- U
?} T J0 I I a3 JC JC T JUIC I I L
= -
J Eckelement
| sh | seni R
ffffff | Schicht 1,3, 5, etc. _!| schicht 2, 4, 6, etc. L e
| B

normales Element

ISO-SPAN

rechtwinkligen Wandecken

isospan Schalungs-Systeme — Aufbau der Schichten bei

Anhang 14

der Européischen
Technischen Zulassung
ETA — 05/0261

60229.05
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Flache des Kernfliche Volumen rechnerisches Gewicht
zu  Anhang] Wanddicke Dicke des Steg-. direkt de§ ein- der Wand ohne
Typen nhang Kems | ausschnitts | versetzt um e gefiiliten ] "
1 Bild je Einheit 25 cm .uber Betons Schalgngs Ffutz
einander steine schicht ¢
cm cm cm? cm?m cm?/m m3m? KN/m? KN/m?
|ISchalungssteine aus Holzspanbeton p,, < 550 kg/m®

N 15 1/1 15 9 100 573 765 0,070 0,546 2,060
N 18 1/1 18 12 110 958 1.025 0,100 0,576 2,650
N 20 1/1 20 13 110 903 1.092 0,104 0,630 2,890
N 22 1/1 22 15 100 970 1.240 0,121 0,640 3,280
W 25 1/1 25 17.8 110 1.223 1.464 0,146 0,790 3,840
N 25 1/1 25 16 110 1.170 1,313 0,130 0,850 3,580
W 30 1/1 30 22 110 1.596 1.817 0,184 0,830 4,700
IITW 30 2/2 30 20 110 1.220 1.488 0,153 1,020 4,110
TW 32 2/2 32 20 110 1.530 1.710 0,161 1,040 4,510
ITW 35 2/2 35 23 110 1.727 1.932 0,191 1,070 5,100
lIIpw 25 3/3 25 12 110 754 881 0,097 0,920 2,820
||DW 30 3/3 30 15 110 956 1.229 0,121 0,956 3,690
S 25/6 4/4 25 12 110 743 993 0,097 0,793 2,710
1S 30/5 4/4 30 17 110 1,117 1.412 0,139 0,834 3,730
“s 30/7 4/4 30 15 110 997 1.245 0,121 0,836 3,340
S 30/9 4/4 30 13 110 888 1.078 0,104 0,838 2,960
Hs 32/11 4/4 32 13 110 902 1.076 0,104 0,821 2,960
IS5 36.5/16,5 5/5 36,5 12 100 663 840 0,090 0,965 2,860

(1) Angenommene Wichte des Betons = 23 kN/m3

ISO-SPAN Anhang 15

isospan Schalungs-Systeme — Kernbereich

und rechnerisches Gewicht

der Europaischen
Technischen Zulassung
ETA — 05/0261

60228.05
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i t d1 d2 | twi  ts2 @ tsi tc wr ti
Typ Bild
cm cm cm cm cm (=1} cm cm cm Cim
15/9 1 110 | 15 18.7 9.35 3.3 3 . 9 75 -
1812 1 100 | 18 16.7 | 8.35| 33 3 - 12 9 -
20/13 1 100 | 20  21.5 |[10.75 3.5 3.5 - i3 9 -
22/15 1 100 22 16.5 825 3.5 35 - 15 9 -
25/19 1 100 25 16.7 835 3.3 32 - 18.6 12 -
25/16 1 100 | 25 16.2 81 38 45 - 16 | 12 -
30/22 1 100 30 @ 16 8 4 | 41 - 218 | 12 -
30/20 2 60 30 | 16 8 4 |37 63 20 | 12 .
$ 25/6 3 115 25 /| 20 10 3 | 3.5 - 12 |75 | 6
$ 30/10 3 115 30 20 10 3 | 35 - 13 | 7.5 | 10
S 32/11 3 115 32 | 20 10 | 3 4 - 13 | 7.5 11
S 30/7 4 115 | 30 20 @ 10 @ 3 4 - 15 | 12 | 7
S 30/8 4 115 30 | 20 10 3 4 - 14 | 12 8
S 38/16 5 100 38 |21.7 10.85 3.3 | 3.2 3.2 12 | 7.5 16.4
T 37112 6 (605 37 |17 845 3.2 (|35 3 15 75 | 12
T 32/8 7 |605| 32 17 845 3.2 35 | 3 |12 75 8
* siehe 2.2.3.1
thermo-span Baustoffwerk Anhang T1
der Européaischen
thermo-span Schalungs-System — Standardelemente Technischen Zulassung
ETA 05/0261

62544.05
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thermo-span Schalungs-System — Eckelemente

der Europaischen
Technischen Zulassung

ETA 05/0261

| i t d d2 d1 | d3 | tw1i ts4 tszi ts1 | tc wr ti | ti2
Typ Bild |— | —
cm cm cm( cm cm cm Ccm Ccm cm Ccm cm cm cimt | Ccim
15/9 1 101 15 21.0518.7 18.7/7.3533 33 3 - 9 15 - | -
1812 1 98 18 [23.05 16.7 16.7 835 /3.3 3.3 3 - 12| 9 - -
2043 1 95 20 27.25 21.5 21.510.753.5 35 35 - 13 9 - -
22115 1 102 22 [26.75 16.5 16.5 8.25 3.5 3.5 35 - 15 9 - | -
259 | 1 105 25 30.05 16.7 16.7 8.35 3.3 3.3 3.2 - 186 12 - -
2516 1 105 25 28.6/16.2 16.2 8.1 3.8 45 45 - 16 12 - -
30022 1 ©90 30 20 10 16 8 | 4 4 441 - 218 12 - -
3020 | 2 | 60 | 30 24 16 - 8 4 4 37 63 20 12 - -
$256 3 | 95 25 43 | 10 20 10 3 4 (35 - 12 75 6 6
's30M0 3 99 30 13 10 (20 10 3 | 4 35 - 13 7.5 10 10
$3241 3 101 32 14 10 (20 103 4 4 - (43 75 11| 11
$307 4 99 30 16 10 20 10 |3 4 4 - 15 12 |7 7
s308 4 99 30 15 10 (20 10 3 4 4 - 14 12 8 8
$3816 5 | 88 | 38 25.85 21.7 - 10.853.3/3.3 3.2 3.2 12 7.5 164 16.4
T37M2 6 77.3 37 268 17 - 8453235535 3 15 75 12 12
T32)8 7 723 32 23.7| 17 | - | 8.45/3.2/355 3.5 3 (12 75| 8 8
thermo-span Baustoffwerk Anhang T2

62544.05
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Schichtaufbau in der Wandecke
Typen 15/9, 18/12, 20/13, 22/15, 25/1 9, 25/16, 30/22, 30/20

normales Element

ooo0oo0on | 100
» 1\,11';1) .
Schicht 1, 3, 5, elc. T Schicht 2, 4, 6, elc.

T LT

Eckelement

00

Schicht 1, 3, 5, etc. %%k Schicht 2, 4, 6, etc.

5
T
v

Schicht 1, 3, 5, etc.

Schicht 2, 4, 6, etc.

Eckelement

normales Element

thermo-span Baustoffwerk

Thermo-span Schalungs-System — Aufbau der Schichten bei
rechtwinkligen Wandecken

Anhang T3

der Europaischen
Technischen Zulass
ETA 05/0261

ung

62544.05
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Fliche des Kemnfliche Volumen rechnerisches Gewicht
2 Anhang| Wanddicke | Dickedes | Sted direkt | Jesem der | Wand ohne
Typen \nhang Kerns | ausschnitts | versetzt um et gefiiliten ] '
I Bild je Einheit 25 em .uber Betons Schalfmgs Eutz
einander steine schicht
cm cm cm? cm2im cm?m m3m? KN/m? KN/m?
Schalungssteine aus Holzspanbeton p, < 550 kgim®
15/9 1/1 15 9 70 573 765 0,073 0,518 2,060
18/12 1/1 18 12 75 958 1.002 0,100 0,574 2,670
20/13 1/1 20 13 75 903 1.118 0,113 0,615 2,900
22/15 1/ 22 15 75 970 1.237 0,120 0,624 3,260
25/19 1/1 25 18.6 95 1.223 1.553 0,153 0,741 3,950
25/16 1/1 25 16 95 1.170 1.296 0,132 0,780 3,600
30/22 1/1 30 21.8 110 1.596 1.744 0,183 0,820 4,660
30/20 2/2 30 20 100 1.220 1.488 0,163 1,005 4,420
S 25/6 3/3 25 12 70 859 1.024 0,093 0,740 2,690
S 30/10 3/3 30 13 70 762 955 0,970 0,777 2,810
S 32/11 3/3 32 13 70 754 935 0,095 0,814 2,960
S 30/7 4/4 30 15 95 1.078 1.285 0,125 0,777 3,350
S 30/8 4/4 30 14 95 969 1.198 0,118 0,777 3,260
S 38/16 5/5 38 12 70 756 950 0,093 0,882 2,850
T 37/12 6/6 37 15 70 745 940 0,110 0,960 3,270
T 32/8 717 32 12 75 835 1.043 0,098 0,832 2,890
(1) Angenommene Wichte des Betons = 23 kN/m?
thermo-span Baustoffwerk Anhang T4

und rechnerisches Gewicht

thermo-span Schalungs-System — Kernbereich

der Européischen
Technischen Zulassung
ETA 05/0261

62544.05




