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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von

Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen"”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstands Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verflgung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen.der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergén i gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforder
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die vorgespannte Elementdecke System Unipan ist eine vorgespannte Fertigplatte mit
statisch mitwirkender Ortbetonschicht entsprechend DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt
13.4.3.

Die Dicke der Fertigplatte und der Ortbetonschicht muss jeweils mindestens 5cm
betragen. Fir die Platte im Endzustand sind die Mindestdicken nach DIN 1045-1,
Abschnitt 13.3.1 zu beachten, wobei die Mindestdicke von 120 mm nicht unterschritten
werden darf.

Aufbau und Einbaudetails der Elementdecke sind Anlage 1 zu entnehmen.

Anwendungsbereich

Die vorgespannte Elementdecke darf nur mit vorwiegend ruhenden Verkehrslasten
belastet werden.

Fir die Ermittlung der SchnittgrofRen dirfen Verfahren nach Plastizitdtstheorie und nicht
lineare Verfahren nicht angewendet werden.

Bestimmungen fiir die vorgespannten Elementdecken

Eigenschaften und Zusammensetzung
Beton

Es ist fur die Herstellung der vorgespannten Fertigplatten ein Normalbeton der Festig-
keitsklasse C30/37 bis C60/75 zu verwenden. Der aus Ortbeton hergestellte Teil der
Platte muss mindestens aus Normalbeton der Festigkeitsklasse C20/25 sein und darf
maximal der Festigkeitsklasse der Fertigplatte entsprechen.

Die in die Fertigplatte eingebauten Hubschlaufen muissen aus S 235JR oder gleich-
wertigem Material nach DIN EN 10025 gefertigt werden.

Spannstahl

Die Fertigplatte darf nur mit solchen Spanndrahtlitzen und/oder profilierten Dréhten vor-
gespannt werden, die fur Vorspannung mit sofortigem Verbund bauaufsichtlich
zugelassen sind. Der Spannstahl muss kaltgezogen sein und die Festigkeitskiasse
St 1470/1670 bzw. 1570/1770 besitzen und muss den Anforderungen nach DIN 1045-1,
Abschnitt 9.3 entsprechen.

Betonstahl

Der verwendete Betonstahl muss DIN 488 und den Anforderungen nach DIN 1045-1,
Abschnitt 9.2 entsprechen.

Verbund- und Querkraftbewehrung

Fir die konstruktive Anordnung und Durchbildung der Verbund- und Querkraftbewehrung
sind die Festlegungen von DIN 1045-1 zu beachten. Als Verbund- und Querkraft-
bewehrung kénnen auch bauaufsichtlich zugelassene Gittertrdger verwendet werden,
welche in héchstens 100 cm lange Abschnitten oder mit entsprechend unterbrochenem
Obergurt verwendet werden dlrfen. Die Lange der notwendigen Unterbrechung des
Obergurts darf auf 120 cm erhdéht werden, wenn unmittelbar nach Ein
Vorspannung in den Beton der Fertigteilplatte (im Spannbett) die Spanns

nach Abschnitt 3.2 auf 1000 N/mm? beschrankt wird.
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Herstellung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Fur die Herstellung der Fertigplatten gilt DIN 1045:2001-07, Teile 1 bis 4. Die Fertig-
platten missen mindestens 5 cm dick sein. Nach dem Verdichten des Betons ist die
Plattenoberfliche so zu behandeln, dass diese rau nach Definition in
DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 10.3.6 bzw. DAfStb-Heft 525, Abschnitt zu 10.3.6 ist. Die
entsprechend den Expositionsklassen nach DIN 1045-1:2001-07 erforderliche Beton-
deckung der Bewehrung ist an jeder Stelle im Bauteil einzuhalten. Die rechnerische
Fertigteildicke darf um héchstens 5,0 mm unterschritten werden.

Das Grenzabmal der Spanngliediage betragt Ah+ 3,0 mm.
Transport, Lagerung

Die Fertigplatten dirfen nur an den daflir vorgesehenen Hubschiaufen angehoben und
missen zur Zwischenlagerung und beim Transport an vorberechneten Stitzpunkten eben
aufgelagert werden.

Kennzeichnung

Die Fertigplatte muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.
Diese Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erfullt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Fertigplatten mit den Festlegungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit einem Uber-
einstimmungszertifikat des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produk-
tionskontrolle und einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschliellich einer Erst-
prufung der Fertigplatten nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfoigen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschlieRlich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der
Fertigplatten eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Fertigplatten den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind alle fir die Herstellung der
Platten relevanten Prifungen nach DIN 1045-4:2001-07 durchzuflihren. Zusatzlich gelten
die folgenden Festlegungen:

- Die Fertigplattendicke darf die rechnerische Fertigplattendicke um héchstens 5 mm
unterschreiten. Das Grenzabmaf Ah der vertikalen Spanngliedlage ist auf £ 3 mm zu
begrenzen, dabei darf die Mindestbetondeckung nach DIN 1045-1:2001-07,
Abschnitt 6.3, Tabelle 4 nicht unterschritten werden.

- die Spannwege und Vorspannkrafte der Spanneinrichtung sind arbeitstéglich zu tber-
prifen.

- Die im Anschnitt 2.2.1 festgelegte Oberflachenrauhigkeit der Fertlgplatte ist dreimal je
Plattenstrang zu Uberprifen.

- Nach dem Abheben aus dem Spannbett sind die Schmttufer und die Unterflichen der
Platten auf Risse zu untersuchen (vgl. Abschnitt4). ;
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und aus-
zuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prufung

- Datum der Herstellung und der Prifung der Fertigplatte sowie der aus ihr gewonnenen
Prufkérper

- Ergebnis der Kontrollen oder Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des Verantwortlichen flr die werkseigene Produktionskontrolle.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der mit der Fremd-

Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen

Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Fertigplatten, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaRig, mindestens jedoch zweimal jéhrlich zu Gberprifen.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Fertigplatten durchzufihren,
wobei Proben fiir Stichprobenprifungen entnommen werden kénnen.

Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir den Entwurf und Bemessungen

Allgemeines

Der statische Nachweis fiir die Tragfahigkeit der Decke ist in jedem Einzelfall zu
erbringen. Dabei kénnen auch Bemessungstabellen verwendet werden, die von einem
Prufamt fur Baustatik geprift sind.

Es gilt DIN 1045-1:2001-07 in Verbindung DAfStb-Heft 525, falls im Folgenden nichts
anderes bestimmt ist.

Fur die Bemessung der vorgespannten Elementdecken dirfen nur die Festigkeitsklassen
nach Abschnitt 2.1.1 berlcksichtigt werden.

Zuldssige Spannstahispannungen
Es gilt DIN 1045-1, Abschnitt 8.7.2.

Eine Mindestbewehrung aus Betonstahl nach DIN 1045-1, Abschnitt13.1.1 ist nicht
erforderlich, wenn unmittelbar nach Eintragen der Vorspannung in den Beton der Fertig-
teilplatte (im Spannbett) die Spannstahlspannung 1000 N/mm? nicht tberschreitet.

Nachweise fiir den Montagezustand

Fir den Montagezustand (Fertigplatte Uber Hilfsstlitzen) sind die Nachweise in den
Grenzzustdnden der Tragfahigkeit und der Gebrauchstaughchkeﬂ ‘nach._ DIN 1045-1:
2001-07 zu fuhren. Dabei ist Folgendes zu beachten:
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(1) Als Belastung ist zuséatzlich zum Eigengewicht der Fertigplatte das Eigengewicht der
Ortbetonschicht und eine zusatzliche Montagelast mit einem charakteristischen Wert von
1,5 kKN/m? anzusetzen. Lastkonzentrationen aus unverteilten Frischbetonhaufen sind
damit nicht berlicksichtigt und missen ggf. gesondert bertcksichtigt werden.

(2) Fur die Nachweise in den Grenzzustdnden der Tragfahigkeit und Gebrauchstaug-
lichkeit darf die Ortbetonschicht als stadndige Einwirkung und die Montagelast als
veranderliche Einwirkung angenommen werden. Die Teilsicherheitsbeiwerte sind nach
DIN 1045-1, Tabelle 1 bzw. Abschnitt 5.4.1(5) zu ermitteln.

(3) Fir den Nachweis fur Biegung nach DIN 1045-1, Abschnitt 10.2 ist von einer
gegeniiber dem Sollmal® um 5 mm verringerten statischen Nutzhdhe auszugehen.

(4) Fir den Nachweis zur Begrenzung der Verformungen nach DIN 1045-1,
Abschnitt 11.3 ist der Durchhang der Fertigplatte auf /500 zu beschranken, wobei fur | der
Abstand der Montagestutzweiten anzunehmen ist.

Nachweise fiir den Endzustand

Bemessung fur Querkraft

Bauteile ohne rechnerisch erforderliche Querkraftbewehrung

Die Anwendung der Gleichung (72) von DIN 1045-1, Abschnitt 10.3.3 ist nicht zul&ssig.
Der Bemessungswerte der Querkrafttragfahigkeit Vgrq ot ist wie folgt zu ermitteln:

VRd,ct = [0,1x- ("OOPI'fck)“3 -0,1204] - by - d (1
mit:
k=1+ Z_SQ <20 (2)
Dabei ist:
ol der geometrische Langsbewehrungsgrad mit
Ag
—=— < 0,02
py= b d

Konnen die Anforderungen an die Verankerung nach DIN 1045-1, Bild 32 nicht
erfullt werden, darf die anrechenbare Stahlflache ab dem Abstand d vom
Bauteilende wie folgt ermittelt werden:

Ag = Zocbp'i 'Ap,i + Z_abs,j 'As,j mit;
! J

oy = X3 <10 und ape = X293 <10
lba Ibs
X Abstand des Nachweisschnittes vom Bauteilende, x > d
lba Verankerungslédnge des Spannstahls
Ibs wirksame Verankerungslénge des Betonstahls entsprechend

DIN 1045-1, Bild 32 (I net bzw. %Ib,net)

AsAs  Querschnittsflache des Spann- bzw. Betonstahls. ..

f.  charakteristischer Wert der Betondruckfestigkeit des Ortbetons oder des Ferttgtells
(der kleinere Wert ist maRgebend), | i
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c.q Bemessungswert der Betonldngsspannungen mit
' P(t = )

O = f y mit;
[
f =X <1 mit;
Ibpd

X Abstand des Nachweisschnittes vom Bauteilende
lpa Bemessungswert der Ubertragungslange des Spannstahls
P(t=w) Vorspannkraft im Querschnitt zum Zeitpunkt t =« (P<0 als Langs-
druck)
Ac Querschnittsflaiche des Gesamtquerschnitts

Bei planméRigen Langszugspannungen ist der Bemessungswert der Betonldngs-
spannung oq nach DIN 1045-1, 10.3.3 (1) anzusetzen.

b, Bauteilbreite
d statische Nutzhéhe der Biegebewehrung des Gesamtquerschnitts
Bauteile mit rechnerisch erforderlicher Querkraftbewehrung

Die Bemessungswerte der Querkrafttragfahigkeit bewehrter Bauteile Vkgmax Und Vgasy
sind entsprechend DIN 1045-1, 10.3.4 mit der von DIN 1045-1, Gl. (73) abweichenden
Druckstrebenneigung 6 zu ermittein:

0,58 <cotb < S <30 (3)
1-VRd,c / VEd

mit

Vrao = Bet* 0,10 f by - 2 (4)

Ve Bemessungswert der einwirkenden Querkraft

Dabei ist:

By =2,4

fy charakteristischer Wert der Betondruckfestigkeit des Ortbetons oder des Fertigteils
(der kleinere Wert ist maligebend)

b, Bauteilbreite

z Hebelarm der inneren Krafte nach DIN 1045-1, 10.3.4(2)

Die Langsdruckspannungen aus der Vorspannung dirfen bei der Ermittlung der
Druckstrebenneigung nicht  bericksichtigt werden. Bei planméBigen Léangs-
zugspannungen aus dueren Einwirkungen (c.s>0) ist die Druckstrebenneigung mit 45°
anzunehmen und cot8 = 1,0 zu setzen.

Bei Verwendung von Gittertragern ist zusétzlich Folgendes zu beachten:

(1) In Gleichung (3) ist der untere Grenzwert fur cot6 aus den allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen fir Gittertrdger zu entnehmen.

(2) Bei der Verwendung von Gittertrédgern sind der Bemessungswert der einwirkenden
Querkraft Vgq und der Bemessungswert der durch die Druckstrebenfestigkeit begrenzten
aufnehmbaren Querkraft Vrq max €ntsprechend den Festlegungen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen fur Gittertrager zu ermittein.

(3) Die Festlegungen des Abschnitts "Anordnung als Querkraft u
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fiir Gittertrager sind

Verbundbewehrung
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Schubkraftibertragung in den Fugen
Fur den Nachweis der Verbundfugen ohne Verbundbewehrung gilt DIN 1045-1, 10.3.6 (3).

Verbundfugen mit Verbundbewehrung sind wie folgt nachzuweisen:
Der Bemessungswert der einwirkenden Schubkraft ist wie folgt zu ermitteln:

VEg = -[;‘ij—-—v-‘;g-so,chd (5)
mit:

z=09.d (6)
Dabei ist:

Feg, Fe nach DIN 1045-1, 10.3.6 (2)

VEg Bemessungswert der einwirkenden Querkraft

d statische Nutzhéhe

feq Bemessungswert der Betondruckfestigkeit nach DIN 1045-1, 9.1.6 (2)

Der Bemessungswert der aufnehmbaren Schubkraft der bewehrten Verbundfuge ist wie
folgt zu ermitteln:

Vrasy = [0,042Be-fo'™ - pe ona + pufya® (- sin o + cos )] - b ()
Dabei ist:
B« = 2,0 fir raue Fuge

Beiwert zur Beriicksichtigung der Oberflachenbeschaffenheit nach DIN 1045-1,
Tabelle 13

fw«  charakteristischer Wert der Betondruckfestigkeit in N/mm? des Ortbetons oder des
Fertigteile (der kleinere Wert ist mafigebend)

78 = 0,7 fur raue Fuge

Beiwert zur Beriicksichtigung der Oberflachenbeschaffenheit nach DIN 1045-1,
Tabelle 13

ong  Normalspannung senkrecht zur Fuge in N/mm?
(ong < 0 als Betondruckspannung)

oNg :EE—dz—o,s-fcd

Dabei ist:

NEg der untere Bemessungswert der Normalkraft senkrecht zur Fuge je Langen-
einheit (siehe DIN 1045-1, Bild 35a))

feq Bemessungswert der Betondruckfestigkeit nach DIN 1045-1, 9.1.6 (2)
pw  geometrischer Bewehrungsgrad der die Fuge kreuzenden Bewehrung

. ASW
Pw = b-Sy
Dabei ist:

As  Querschnittsflache der Verbundbewehrung in Bauteilquerrichtung Uber die
gesamte Breite

Sw Abstand der Bewehrung in Richtung der Bauteilachse gemessen
f,a  Bemessungswert der Streckgrenze der Verbundbewehrung in N/mm?

o Winkel der die Fuge kreuzenden Bewehrung mit 45°< o < 90°, siehe DIN 1045-1,
Bild 35a) :

b Bauteilbreite in m
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Bei Verwendung von Gittertragern sind die konstruktiven Festlegungen nach Abschnitt
"Anordnung als Verbundbewehrung" der entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung fur Gittertrager zu berticksichtigen.

Verbundbewehrung

(1) Infolge der zeitabhangigen Spannungsumlagerungen zwischen Fertigplatte und
Ortbetonschicht ist im Auflagerbereich zusatzlich zur statisch erforderlichen Querkraft-
bzw. Verbundbewehung eine Verbundbewehrung von 2,0 cm?*m auf einer Lange von
50 cm anzuordnen.

(2) Ist im Bereich des Endauflagers der Elementdecke keine Wandauflast vorhanden,
muss entsprechend DIN 1045-1,13.4.3 (5) eine Verbundsicherungsbewehrung
angeordnet werden. Eine Anrechnung der aus zeitabh&ngigen Spannungsumlagerungen
erforderlichen konstruktiven Verbundbewehrung entsprechen Abschnitt 3.4.3 (1) ist nicht
mdglich.

Querbewehrung

Die Querbewehrung der vorgespannten Elementdecken ist nach DIN 1045-1, 13.3.2 zu
ermitteln.

Liegt die Querbewehrung in der Fertigplatte, so ist diese an den PlattenstéRen durch
zusatzliche in den Ortbeton eingelegte Bewehrungsstibe mit beidseitiger Ubergreifungs-
lange Is nach DIN 1045-1, 12.8.2 zu stoflen.

Fur die Ausbildung eines TragstoBes der Querbewehrung gilt DIN 1045-1, Bild 74.
Verankerung der Langsbewehrung am Auflager

(1) Der Nachweis der Verankerung der Langsbewehrung am Endauflager ist nach
DIN 1045-1, 8.7.6 zu fihren.

Ist zur Sicherstellung der Zugkraftdeckung im Grenzzustand der Tragfahigkeit zuséatzlich
Betonstahlbewehrung erforderlich, so sind Zulagen aus Betonstabstahl in Héhe der
Spannstdhle oder innerhalb des Ortbetons anzuordnen. Diese Zulagen sind flr den nicht
durch die Spannbewehrung abgedeckten Zugkraftanteil zu bemessen, mit der
vorgespannten Bewehrung zu stoften und tber dem Auflager nach DIN 1045-1, 13.2.2 zu
verankern. Bei Zulagen im Ortbeton ist eine Querbewehrung anzuordnen, die fir den
durch die Zulagen zu verankernden Anteil zu bemessen ist. Der Abstand der Stabe von
der Querbewehrung darf 2d; nicht Uberschreiten.

Wenn die Fertigplatte direkt vor dem Auflager endet, durfen nur Zulagen in der Fertig-
platte in Hohe der Spannstéhle angeordnet werden.

(2) Liegt fir den Spannstahl eine kombinierte Verankerung im Fertigteil und in der
Ortbetonergénzung vor, so ist der Nachweis in Analogie zu DIN 1045-1,8.7.6 mit
folgenden Gleichungen zu fUhren:

Die Ermittlung der Ubertragungslange |pp darf wie folgt ermittelt werden:

Ap Opm0 ~ 9p,Ortbeton

(8)

lbp =01 -
P - dp fbp
Dabei ist
O Ortbeton die Spannung im Spannstahl im Ortbetonbereich:
- dp
GOp,Ortbeton = lg - A “fod )
P
mit:
I die Verankerungslange der Litze oder des Drahtes im Ortbeton
d, der Nenndurchmesser der Litze oder des Drahtes
A der Nennquerschnitt der Litze oder des Drahie

fog die Verbundspannung im Bereich de »@rtbet; nach Tabelle 1
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Tabelle 1 Verbundspannung f,q im Ortbetonbereich von Litzen und Dréhten in
Abhangigkeit von den Betondruckfestigkeiten

Zeile Verbundspannung f,g [N/mm?3]
Festigkeitsklasse von Litzen und profilierte Drahte
Normalbeton gute maBige

Verbundbedingungen Verbundbedingungen
1 C20/25 1,57 1,10
2 C25/30 1,77 1,24
3 C30/37 1,94 1,36
4 C35/45 2,09 1,46
5 C40/50 2,24 1,57
6 C45/55 2,36 1,65
7 C50/60 2,46 1,72
8 C55/67 2,55 1,78
9 C60/75 2,62 1,83
Brandschutz

Fur die Klassifizierung der vorgespannten Elementdecke gilt DIN 4102-4:1994-03,
Abschnitt 3.4.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Ausfiihrung gilt DIN 1045-3, mit folgenden Erganzungen:
Platten mit Rissen und sonstigen Beschadigungen dirfen nicht eingebaut werden.

Beim Einbau mussen die Platten in den Hubschlaufen gehoben und stofdfrei auf die
Unterstlitzungskonstruktion abgesetzt werden.

Die erforderlichen, gleichmaRig Uber die gesamte Plattenbreite verteilten Montage-
unterstitzungen sind nachzuweisen (siehe Abschnitt 3.3). Die Montageauflagertiefe ist
nach DAfStb-Heft 525, Erlduterungen zu Abschnitt13.8.4, unter Berlcksichtigung von
DIN 1045-1,13.8 zu ermitteln. AuBer dem Gewicht des Ortbetons durfen auf der
Fertigplatte nur die Montagelasten nach Abschnitt 3.3(1) dieser Zulassung abgesetzt
werden. Der Beton der Ortbetonplatte muss gleichmafig und unter statischen Belastungs-
bedingungen aufgebracht werden.

Vor dem Einbau des Ortbetons ist die Oberflaiche der Fertigteilplatte von Verun-
reinigungen grindlich zu sdubern und anzufeuchten. Verschmutzungen auf der Oberseite
der Fertigplatten kénnen die Tragfahigkeit der Schubfuge deutlich herabsetzen. Wasser-
lachen mussen entfernt werden. Der Ortbeton muss spatestens 3 Monate nach der
Herstellung der Fertigplatten in plastischer Konsistenz eingebracht und mit Ruttelbohlen
verdichtet werden.

Zwischen den Fertigplatten muss im Bereich der Auflager (im Bereich negativer Momente)
ein mindestens 4 cm breiter Zwischenraum zum einwandfreien Einbringen des Ortbetons
verbleiben

Bei Auflagertiefen tiber 4 cm sind die Fertigplatten in ein Mértelbett zu verlegen. Alternativ
zur Auflagerung im Mortelbett durfen andere geeignete ausgleichende Zwischenlagen
verwendet werden, wenn nachteilige Folgen fir Standsicherheit (z.B. Aufnahme der
Querzugspannungen), Verformungen, Schallschutz und Brandschutz ausgeschlossen
sind. Die Auflagertiefen sind nach DAfStb-Heft 525, Erlduterungen zu Abschnitt 13.8.4,
unter Beriicksichtigung von DIN 1045-1,13.8 nachzuweisen. Eine Horizontalverschiebung
einzelner Platten oder Plattenbereiche muss durch konstruktive Rnahmen ausge-
schlossen werden.
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Die entsprechend den Expositionsklassen nach DIN 1045-1:2001-07 erforderliche Beton-
deckung der Bewehrung ist an jeder Stelle im Bauteil einzuhalten. Bei einer rau aus-
gefihrten Verbundfuge ist fir die im Ortbeton verlegte Bewehrung eine Mindestbet-
ondeckung gegenlber dem Beton der Fertigplatte von 5 mm erforderlich.

Vom Hersteller der Fertigplatten ist unter Berlcksichtigung der allgemeinen Anforde-
rungen von DIN 1045-1, Abschnitt4.2.2 eine Montageanweisung zur Verfligung zu
stellen.
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