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Der Gegenstand ist erstmals am 23. Marz 2001 allgemein bauaufsichtiich/baurechtlich zugelassen worden.
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behoérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung
zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.
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IIl. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Der Jordahl Doppelschubdorn JDSD (siehe Anlage 1) ist Verbindungselement zwi-
schen Bauteilen aus Stahlbeton nach DIN 1045-1:2001-07 und dient zur planmaQigen
Ubertragung von Querkraften. Die Anwendung ist auf Normalbeton der Festigkeitsklassen
C20/25 bis C50/60 beschrankt.

(2) Der Doppelschubdorn darf als formschlissiges Verbindungselement zwischen Stahl-
betonbauteilen, welche die Bedingungen zur Beschrénkung der Durchbiegung nach
DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 11.3.2 erflllen, unter vorwiegend ruhender Belastung
verwendet werden.

(3) Die zulassigen Umgebungsbedingungen richten sich nach den Expositionsklassen
(DIN 1045-1:2001-07, Tabelle 3) sowie nach den Korrosionswiderstandsklassen der ein-
gesetzten Stéhle nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6.

(4) Doppelschubdorne bestehen aus jeweils zwei Dornen, die durch eine Kraftibertra-
gungsplatte und einen biegesteifen Verbindungssteg miteinander verbunden sind. Wah-
rend eine Seite der Doppelschubdorne einbetoniert wird, werden die Gegenseiten der
Dorne in entsprechend angeordnete Gleitrohre gesteckt.

(5) Die Doppelschubdorne werden in den Typen JDSD und JDSDQ 20 HF, 25 HF, 30 HF,
45 HF, 60 HF, 120 HF, 130, 150, 400 und 450 zugelassen.

(6) Beim Typ JDSD ist die Hulse das runde Gegenstiick zum Doppelschubdorn, so dass
Bewegungen nur in Richtung der Langsachsen des Doppelschubdorns méglich sind.

(7) Beim Typ JDSDQ ist das Hulsenteil als Doppelhilse ausgebildet, wobei das zylind-
rische Gleitrohr in einem entsprechend breiteren Rechteckrohr eingelagert ist. Dadurch
wird eine zusatzliche horizontale Verschieblichkeit senkrecht zur Dornldngsachse erreicht.

(8) Die Fugenbreite zwischen den zu verbindenden Bauteilen darf maximal 60 mm betra-

gen.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung %
211  Baustoffe g/ \

Es sind folgende Baustoffe zu verwenden:

des Bauprodukts: ner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6 mindesten Z

Dentsches .zwa@éé%gilg

Fir die Herstellung  nichtrostender Stahl mit Werkstoffnummer 1.4571 It. ﬁ%g:méiﬂfm‘f chnik f
Korrosionswiderstandsklasse 1l und mindestens der Fe?ﬁﬁ%m«ww

keitsklasse S 355, falls nachfolgend nicht anders beschrieben

Stegblech und Mindestens Korrosionswiderstandsklasse Il nach allgemeiner
Querstibe bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6

Anforderungen an das tragende Dornmaterial

JDSD / Q 20 HF, nichtrostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4462 der
25 HF, 30 HF, 45 HF  Festigkeitsklasse S 690 sowie Eigenschaften nach hinterleg-
und 60 HF, tem Datenblatt

JDSD / Q 120 HF nichtrostender Stahl mit der Werkstoffnrummer 1.4462 der

Festigkeitsklasse S 460

JDSD / Q 130, 150, nichtrostender Stahl mit der Werkstoffnrummer 1.4571 der
400 und 450 Festigkeitsklasse S 355
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Abmessungen

Die Abmessungen der Doppelschubdorne sind in den Anlagen 2 bis 4 festgelegt. Die
Mindestabmessungen der zu verbindenden Bauteile, der Rand- und Achsabstédnde bei
Ausnutzung der in den Anlagen 6 bis 8 angegebenen Bemessungswiderstande missen
der Tabelle in Anlage 11 entsprechen. Der Einbau der Doppelschubdorne in ausschlief3-
lich auf Zug beanspruchten Bereichen ist ausgeschlossen.

Brandschutz

Der Nachweis der Verwendbarkeit des Doppelschubdorns in Bauteilen, an die Anforde-
rungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer gestellt werden, ist mit dieser Zulassung
nicht erbracht.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

(1) Far das Schweien gelten DIN 18800-1:1990-11 und DIN 18800-7:2002-07. Fur die
Ausfilhrung der Schweillarbeiten dirfen nur entsprechend DIN EN 287-1:1997-08
geprifte Schweiller eingesetzt werden.

(2) Der Schweil3betrieb ist verpflichtet, sich ggf. durch Arbeitsproben zu vergewissern,
dass die Schweillarbeiten die an das Bauprodukt gesteliten Qualitdtsanforderungen
erfillen. Es gelten aulRerdem die Festlegungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung Nr. Z-30.3-6 "Bauteile und Verbindungsmittel aus nichtrostenden Stahlen".

(3) Die Oberflachen miissen gereinigt und glatt sein, Anlauffarben sind zu entfernen.
Kennzeichnung

(1) Jede Verpackungseinheit des Doppelschubdorns muss vom Hersteller mit dem Uber-
einstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden.

(2) Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
"Ubereinstimmungsnachweis" erfillt sind. AuBerdem muss die Kennzeich
tens folgende Angaben enthalten:

- Die Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

- Typenbezeichnung. f? 2| \%%
(3) Der Hersteller hat jeder Lieferung eine Einbauanleitung bei iiufgl'g en, .o tnstitut ff
(] TRPT : S . PautechDis g
Ubereinstimmungsnachweis T Bauk

Allgemeines N

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regeimaligen Fremduberwachung einschliefllich einer Erstprifung des Bauproduktes
nach Mal3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Baupro-
dukts eine fur die Zertifizierung von Ankerschienen (Lfd. Nr. 10.4) anerkannte Zertifizie-
rungsstelle sowie eine die Uberwachung von Ankerschienen (Lfd. Nr. 10.4) anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

(3) Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle unverztglich
eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erst-
prufberichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
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bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im folgenden aufgefihrten
MafRnahmen einschliel3en:

» Uberprifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:

Far den Doppelschubdorn durfen nur Baustoffe verwendet werden, fur die ent-
sprechend den geltenden Normen und Zulassungen der Nachweis der Uberein-
stimmung gefihrt wurde.

Far den nichtrostenden Stahl gilt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-30.3-6.

Fir den Werkstoff 1.4462 zur Verwendung als Dorngquerschnitt sind die mechani-
schen Eigenschaften gemall dem beim Deutschen Institut fur Bautechnik und der
fremduberwachenden Stelle hinterlegten Datenblatt durch ein spezifisches Werks-
prufzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2005-01 zu belegen.

* Nachweise und Priifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzuftihren sind:;

Die Bauteilabmessungen der Jordahl Doppelschubdorne sind fir jedes Teil zu
Uberprifen und mit den Anforderungen It. beim Deutschen Institut fir Bautechnik
und der fremdiuberwachenden Stelle hinterlegten Prifplan zu vergleichen. Die
Oberflachenbeschaffenheit ist zu prifen und mit den Anforderungen zu verglei-
chen.
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
* Bezeichnung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
* Art der Kontrolle oder Priifung
* Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsma-
terials oder der Bestandteile
* Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen
* Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
(4) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MalRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden.
(5) Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der
Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich ﬁw@g&rholen.

(6) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind a%ﬁUZe%cgggeﬁfﬁggzuwer-

ten und mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Déutsch n Institu %r Bau-
technik auf Verlangen vorzulegen. {! ' \
2.3.3  Erstprufung des Bauprodukts L ¢ 55

Im Rahmen der Erstprifung ist Folgendes zu priifen:
- Regelgerechte Oberflachenbehandlung des Vormaterials : ? ﬂjﬁ’
- Regelgerechte Ausfilhrung der Schweilnahte firr alle Doppelschubdornklassen.

- Einhaltung der Abmessungen nach Zulassung fir die Doppelschubdornklassen
sowie Mittel zur Sicherstellung der Mal3haltigkeit.

2.3.4  Fremduberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungs-
stelle.

15092.04
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(3) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Doppelschubdorne,
insbesondere der Schweilnahte und der Oberflichen durchzufiihren und es sind auch
Proben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen und wie im Prifplan festgelegt zu tber-
prufen. Die Werte des Vormaterials sind laut Datenblatt zu Gberprifen.

(4) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Es gilt DIN 1045-1:2001-07, falls im Folgenden nicht anders bestimmt.

Bestimmungen fiir den Entwurf
Allgemeines

(1) Die Weiterleitung (Verteilung und Aufnahme) der vom Doppelschubdorn Gibertragenen
Krafte in die anschlieBenden Bauteile ist fir jeden Einzelfall nachzuweisen.

(2) Die Gbertragbaren Querkrafte gelten nur fir die angegebenen Fugenbreiten. Wenn die
Moglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass die rechnerischen Fugenbreiten
Uberschritten werden, sind die Ubertragbaren Querkrafte der nachstgréferen Fugenbreite
anzusetzen.

(3) Der Doppelschubdorn vom Typ JDSD ist zur Verbindung von Bauteilen vorgesehen,
bei denen zum Beispiel infolge unterschiedlicher Temperaturverformungen keine hori-
zontalen Beanspruchungen senkrecht zur Schubdornachse auftreten.

(4) Sind horizontale Verschiebungen in Richtung der Dornachsen und senkrecht dazu
mdglich, sind Doppelschubdorne vom Typ JDSDQ zu verwenden.

(5) Doppelschubdorne diurfen nur in Platten mit geraden Randern eingebaut werden. In
allen anderen Fallen ist fur jeden Doppelschubdorn eine ausreichende Verschieblichkeit
nachzuweisen.

(6) Bei Einbau der Doppelschubdorne Uber Eck muss eine ausreichende Verschieblich-
keit nachgewiesen werden.

(7) Die Langsbewehrung A, am Plattenrand darf unter Annahm?ln“é’éw gfﬁ%hlgufenden
Randtragers - mit Spannweiten entsprechend den Abstdnden Dh{a‘% Ischubgorne—
ermittelt werden. Dabei darf die aus der Anlage 5 ersichtliche Vertelle ehrung

%Asy in
Ansatz gebracht werden. gi

N

Nachweise in den Grenzzustanden der Tragfahigkeit

Allgemeines % !

Die Anwendung ist auf Normalbeton der Festlgkeltsklassen 0%2@/%5”6% is C50/60
beschrankt. Fur die Betonfestigkeiten C20/25 bis C50/60 sind die Bemessungswider-
stdnde in den Anlagen 7 und 8 angegeben und gelten fur Doppelschubdorne, deren
Achsabstand mindestens 3-d,+l. ist und die mit einer bauseitigen Bewehrung mit den
angegebenen Durchmessern und den Mindestabstanden nach 3.4.2 (2) und (3) eingebaut
werden. Die Anordnung dieser bauseitigen Bewehrung ist in den Anlagen 5, 7 und 8 fest-
gelegt und gilt far ein Nennmal der Betondeckung von c,.m = 25 mm beziehungsweise
Crom = 30 mm bei der Verwendung von Staben mit einem Nenndurchmesser dg > 25 mm.

Stahlversagen

Die Bemessungswiderstandswerte fir die Doppelschubdornquerschnitte sind in Abhan-
gigkeit von der Fugenbreite in Anlage 6 angegeben. Als rechnerische Fugenbreite ist 20 <
f <60 mm anzusetzen.

Durchstanznachweis

(1) Bei plattenartigen Bauteilen ist die Sicherheit gegen Durchstanzen nach Anlage 10
nachzuweisen.

(2) Es gilt der Durchstanznachweis nach DIN 1045-1:2001-07 , Abschnitt 10.5, wobei ggf.
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die gegenseitige Beeinflussung der Durchstanzkegel zu berlcksichtigen ist. Die Fiihrung
des kritischen Rundschnitts und die Bestimmung der Abstande der Doppelschubdorne
untereinander sowie minimaler Randabsténde sind entsprechend Anlage 10 zu wahlen.
Abschnitt 10.5.6 von DIN 1045-1:2001-07 ist zu bertcksichtigen.

(3) Die Anordnung einer Durchstanzbewehrung ist nicht zulassig.

(4) Die Radien des kritischen Rundschnitts beginnen auf Héhe der direkt neben den
Doppelschubdornen angeordneten Buigel (Anlage 10, Abbildung 1 und 2).

(5) Die Bewehrung Ay und A,y ist mit I, et Nach Anlage 10, beziehungsweise an Plat-
tenecken durch Steckbligel gleichen Querschnitts zu verankern.

(6) Die Anordnung der Aufhdngebewehrung As und Querbewehrung A, ist in Anlage 5
festgelegt.

Betonkantenbruch

Der Nachweis des Betonkantenbruchs ist nach Anlage 9 unter Berlicksichtigung der kon-
struktiven Regeln nach 3.4.2 zu flhren.

Berlicksichtigung von Reibungskraften
Bei der Bemessung des Doppelschubdornquerschnitts und der bauseitigen Bewehrung
sind Reibungskrafte durch die Abminderung der Bemessungswiderstande durch den
Faktor f, wie folgt zu berticksichtigen:
Dornquerschnitt:  JDSD: f,=0,9 (in Anlage 6 berlcksichtigt)

JDSDQ: f,=0,81 (in Anlage 6 berucksichtigt)
Betonkantenbruch: JDSDQ (Pos. Agq) §,=0,9

In den Anlagen 7 und 8 mussen bei einer Kombination von L&ngs- und Querverschie-
bungen in der Fuge die Abminderung f, = 0,9 fir den Nachweis des Betonkantenbruch
(Anlage 9) zusatzlich berucksichtigt werden.

Nachweise in den Grenzzustinden der Gebrauchstauglichkeit
Begrenzung der Rissbreiten

Der Rissbreitennachweis des Plattenrandbalkens ist nach DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt
11.2 zu fUhren.

Begrenzung der Verformung

Der Doppelschubdorn darf als formschlissiges Verbindungselement zwischen Stahl-
betonbauteilen, welche die Bedingungen zur Beschrénkung der Durchbiegung nach
DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 11.3.2 erflllen, eingesetzt werden.

Konstruktive Durchbildung
Werkseitige Durchbildung

(1) Die Oberflache von Hulse und Doppelschubdorn sind werkseitig zur Minimierung der
Reibung behandelt worden. Es dirfen bauseitig keine Anderungen der Oberflache vor-
genommen werden, welche zu einer Erhéhung der Oberflaichenrauheit fuhren

(2) Die Kanten der Hulsenéffnung missen gratfrei ausgefuhrt sein.

Bauseitig Durchbildung

(1) Die Mindestbauteildicke hy,, nach der Tabelle in Anlage 11 ist einzuhalten.

(2) Die ersten Riickhangebuigel A, 1 sind direkt an die Querdorne des Doppelschubdorns

anzulegen. P N

(3) Der lichte Abstand zwischen den ersten beldenijuckﬁ"
Doppelschubdorn betragt:
h < 300 mm s =220mm>dg

Sp3>50 mm - ds > dg
h > 300 mm S123250mm - ds > ds
(s1, S2, S3 siehe Anlage 5)

ebugefl‘n A1 neben dem

S MW}%
3

BT S,

P
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(4) Fur die Anzahl der Ruckhangeblgel A s im rechnerischen Bruchkegel ist die
Bedingung 2 < nggger < 8 einzuhalten.
(5) Der Durchmesser der Riickhangebewehrung A1 betragt:

ds < 16 mm fir h<30cm
ds <20 mm far 30cm<h<40cm
ds <25 mm fir 40cm<h

(6) Das Verhaltnis Plattendicke zu Doppelschubdorndurchmesser h/D 2 7 ist einzuhalten.

(7) Das Verhaltnis der Durchmesser von Langsstaben und Bligeln @A /DA, 1+ = 1 ist ein-
zuhalten.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Beim Einbau der Doppelschubdorne dirfen die Mindestabstande von Ober- und
Unterkanten der anzuschlieBenden Bauteile zur Mitte des Doppelschubdorns nicht unter-
schritten werden.

(2) Es ist sorgfaltig darauf zu achten, dass keine Winkelabweichungen zwischen benach-
barten Doppelschubdornen auftreten und die vorgegebenen Fugenbreiten eingehalten
werden.




JDSD

JORDAHL ®
Befestigungstechnik

Deutsche Kahneisen
Gesellschaft mbH
Nobelstralte 51-55
D-12057 Berlin

Tel. 030/ 6 82 83-02
Fax. 030/ 6 82 83-498

JORDAHL- Doppelschubdorn
Typ JDSD und JDSDQ

Anlage 1

Isometrie
JDSD und JDSDQ

zur aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

2-15.7-237
vom 23. August 2005
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Doppelschubdorn

Typ JDSD und JDSDQ

JORDAHL

JDSD 20 HF bis 450

Befestigungstechnik

JORDAHL®

5P

Deutsche Kahneisen
Gesellschaft mbH
Nobelstralle 51-55
D-12057 Berlin

Tel. 030/ 6 82 83-02
Fax. 030/ 6 82 83-498




aneidiaben

uaiaIxi] Wnz
E:na&_m\scom.

o

N

g-g Bluyos

Anlage 3

zur allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung

2-15.7-237

vom 23. August 2005

JORDAHL- Doppelschubdorn
Typ JDSD und JDSDQ

JDSDQ 20 HF bis 450

Teuylomyds  JJeugiemyos
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Bemessungswerte Stahltragfahigkeit Viras (kN)

Bemessungswiderstande unter Beriicksichtigung von Reibungskraften in Langs- oder Querrichtung (f,, = 0,9)
Fugenbreite (mm) <20 20<b <30 30<b <40 40 <b <50 50 <b <60
JDSD / JDSDQ 20 HF 51,6 34,4 25,8 20,7 17,2
JDSD / JDSDQ 25 HF 75,4 51,4 38,5 30,8 257
JDSD /JDSDQ 30 HF 103,2 73,2 54,9 43,9 36,6
JDSD /JDSDQ 45 HF 1351 100,4 75,3 60,2 50,2
JDSD / JDSDQ 60 HF 171,2 132,9 100,2 80,2 66,8
JDSD /JDSDQ 120 HF 2375 202,7 167,9 135,5 112,9
JDSD /JDSDQ 130 260,0 228,6 197,3 165,9 138,4
JDSD /JDSDQ 150 389,4 351,8 314,2 276,5 238,9
JDSD / JDSDQ 400 619,1 572,5 525,9 479,4 432,8
JDSD / JDSDQ 450 996,5 938,2 850,0 821,8 763,5
Tabelle 1
Bemessungswerte Stahltragfahigkeit V., o (kN)

Bemessungswiderstdnde unter Berlicksichtigung von Reibungskréften in Langs und Querrichtung (f, 2=0,81)

Fugenbreite (mm) < 20 20<b <30 30<b<40 40 <b <50 50 <b < 60
JDSDQ 20 HF 46,4 31,0 23,2 18,6 15,5
JDSDQ 25 HF 67,8 46,2 34,7 27,7 231
JDSDQ 30 HF 92,9 65,8 49,4 39,5 32,9
JDSDQ 45 HF 121,6 90,3 67,7 54,2 45,2
JDSDQ 60 HF 1541 119,6 90,2 721 60,1
JDSDQ 120 HF 213,8 182,4 1511 121,9 101,6

JDSDQ 130 234,0 205,8 177,5 149,3 124,5

JDSDQ 150 350,5 316,6 282,7 248,9 215,0

JDSDQ 400 557,2 515,3 473,3 431,44 389,5

JDSDQ 450 896,8 844.4 752,0 739,6 687,2
Tabelle 2
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Bemessungswerte Betontragfahigkeit V., . (kN)

Bau- sy . o . - A
JDSD/ . Betontragfahigkeit unter Beriicksichtigung der sY .
teil- 1 A fe obere und untere | BUgel
JDSDQ dicke Bewehrung ) X Bewehrungslage
C C C C C C C
h (cm) 20/25 | 20/30 | 30/37 | 35/45 | 40/50 | 45/55 | 50/60 Asxi Asxe Asvi | Asyz | Pos.
20HF | >16 30,5 34,4 37,7 411 44,0 46,8 495 (4@10| - 101019210} 16
>18 44,8 50,5 2)
> 20 49,0 2) 4012 - 101218121106
>22 2)
25HF | > 16 31,3 35,4 38,8 423 45,4 48,4 512 {4310| --- 1910 (10910} 106
>18 45,8 51,7 56,8 61,9 | 66,4 69,2 7,7 (4012| - 191211212 106
>20 63,1 71,2 2)
>22 68,0 2)
4314|120 14(12014 (1014|106
>24 72,8 2)
> 26 2)
30HF | >18 45,2 51,0 56,0 61,0 65,4 69,5 720 (4012 - 191211212 128
>20 62,4 70,3 77,2 84,2 90,3 96,1 m 1017 (4214120141014 2014 128
>22 | 824 | 928 | 1019 Ty
>24 88,0 99,4 %
)\
> 26 93,4 2) @16 2016 (1016|2016 108
>28 98,7 2) ;j
y/
>30 2) P
45HF | >20 51,5 58,4 64,2 70,3 75,5 80,6 846 (412 - 1912112121 18
>22 69,7 78,9 86,8 95,0 | 1020 | 1088 | 1143 |4 014|120 14{1 2014|1214 | 138
>24 | 119,8 | 130,0 2)
>26 | 128,7 2) 601640161016 (2016 108
> 28 2)

1) Bemessungswerte gliltig fir Achsabstand e > 3 x dm+lc nach Anlage 10 Abb. 1
2) Bemessungswerte der Stahltragfahigkeit Vi, ¢ flr Fugenbreite < 20mm nach Anlage 6 Tabelle 1 mafigebend

3) Bei einer Kombination von Léngs- und Querverschiebungen in der Fuge muft die Abminderung f,, = 0,9 fir den

Nachweis des Betonkantenbruch (Anlage 9) zusatzlich berlcksichtigt werden.

JORDAHL ®©
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Bemessungswerte Betontragfahigkeit V., . (kN)

JDSD / ?:illl. Betontragfihigkeit unter Beriicksichtigung der A Ay Biige!
= 1) je obere und untere
JDSDQ dicke Bewehrung & Bewehrungslage
C C C
h {em) C c c v Agxy | Asxa | Asgyr| Asyz | Pos.

20/25 | 20/30 | 30/37 | 35/45 | 40/50 | 45/55 | 50/60

60HF | >24 | 121,7 | 1379 | 149,5 | 1573 | 164,5 | 1711 2)

>26 | 1313 | 148,6 | 1634 2)

>28 | 140,0 | 158,7 2) 6316|6016 1316|3016\ 108
>30 | 1484 | 168,5 2)

>32 | 150,6 2)

> 34 2) 6@20| 4020 |1020|3@20| 1928

120 HF | >28 | 133,9 | 152,0 [ 167,2 | 1834 | 1964 | 2043 | 2116 |6 316|416 |1 D16 {3 16(1 T 10

>30 | 124,8 | 140,7 | 154,5 | 168,3 | 180,5 | 192,2 | 203,3

>32 | 132,2 | 1493 | 164,1 | 179,1 | 192,2 | 204,7 | 216,8

>34 | 187,4 | 211,4 | 232,2 2) 6@20| 6020 |1320|3@20|1310

>36 | 1984 | 224,2 2)

>38 | 209,1 | 236,6 2)

>40 2) 6@25|4@25|1025(2@25(1310
130 | >35 | 1945 | 219,7 | 2415 | 2) 6220 4@20|1020|3@20{1012

> 40 8@20| 4220 |1@20|3@20{1012

150 >45 | 309,9 | 352,2 | 3877

> 50 | 343,7
8@20|8@20|1@20|4@20|1012

>55 | 3763

> 60

400 >60 | 5255 | 598,6

>70 | 607,8 2) 8@25| 8025 |10325|4025|1012

>80 2)

450 >65 | 579,6 | 661,8 | 729,6 | 777,3 | 812,7 | 8452 | 8754

>80 | 700,1 | 802,7 | 8859 | 981,6 2)

>95 | 8159 | 938,2 2) 8025100251 @25]4025|1012
> 110 | 929,3 2)

> 125 2)

Fuf3noten siehe Anlage 7

o | JORDAHL ® | JORDAHL- Doppelschubdorn

J Befestigungstechnik Typ JDSD und JDSDQ Anlage 8

Deutsche Kahneisen zur allgemeinen
Geselischaft mbH Bemessungswerte bauaufsichtlichen Zulassung
Nobelstrafte 51-55 Betontragfahigkeit

D-12057 Berlin . 2-15.7-237

Tel. 030/ 6 82 83-02 JDSD (Q) 120 HF bis 450 vom 23. August 2005

Fax. 030/ 6 82 83-498




Nachweis gegen Betonkantenbruch

VRd,ce = VRd,1 + VRd,2 < Asx1 * fyd [N]
VRd,1 Bemessungswert der {iber Hakenwirkung libertragbaren Last [N]

217855* »f;k *E\I]* "y

7/Mcr 30 i=1

mit
Ve Teilsicherheitsbeiwert des Betons = 1,5 [-]
Ty charakteristische Betondruckfestigkeit [N/mm?]
n Nummerierung der Aufhdngebewehrung [-]
¥, Faktor zur Berlicksichtigung des Bligelabstandes /,; vom Schubdorn [-]

=1-02* [/i}

¢

Ioi Abstand des betrachteten Rickhdngebligels vom Dorn [mm]
c1 Randabstand ausgehend vom unteren Dorn [mm]
Asxt,i Querschnittsflache des betrachteten Blgelschenkels [mm]
fr Bemessungswert der Streckgrenze des Betonstahls [N/mm?]
VRd,g Bemessungswert der iiber Verbund libertragbaren Last [N]

=Y a*d L * fy

i=1

mit
ds Durchmesser der Rlickhadngebewehrung [mm]
I1, Verankerungsldnge des betrachteten Bligels [mm]
[1,i effektive Verankerungslange des betrachteten Bligels

=1, -minl >0 [mm]

min{, =0,5d, +d, [mm]
dp Biegerollendurchmesser der Riickhdngebewehrung [mm]
fod Bemessungswert der Verbundfestigkeit nach DIN 1045-1 [N/mm?]

Es diirfen ausschlieBlich Biigel, welche mit min /; im Ausbruchkegel verﬁg/ :
sind, fur den Nachweis des Betonkantenbruchs angesetzt werden.

Tabelle 25 fur die Verbundlange der Riickhdngebewehrung.
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Nachweis gegen Durchstanzen
nach DIN 1045-1:2001-07; Abschnitt 10.5.4

Viger =[0:14% 7% 6(100% o, *£, )" ~012* 5., o, *ul

7 Faktor zur Berlcksichtigung der Betoneigenschaften von Normalbeton
= 1,0 fur Normalbeton

K x=1+.200/d, <20 [

dm mittlere Nutzhthe [mm]
=(d, +d,)/2
dy; dy Nutzhdhe der Platte in x- bzw. y- Richtung [mm]
Yo mittlerer Langsbewehrungsgrad innerhalb des betrachteten Rundschnittes
04f,/If,, *a
=Jpu P, < (s *a) nach Heft 525 (DAfStb) ]
0,02
Prs Py Bewehrungsgrad in Léngsrichtung und Querrichtung (x- bzw. y- Richtung), die

innerhalb des betrachteten Rundschnittes im Verbund liegt und auRerhalb
verankert ist.

O Bemessungswert der Betonnormalspannung innerhalb des betrachteten
Rundschnittes infolge Vorspannung oder planmafiger Normalkraft. [N/mm?]
Bei Schubdornen ist 9.4 = 0 N/mm? anzunehmen.

u Umfang des betrachteten Rundschnittes [mm]

Der kritische Rundschnitt fir runde oder eckige Lasteinleitungsflachen, die
sich nicht in der Nahe von freien Réndern befinden, umgibt die Lastein-
leitungsflache in einem Abstand von 1,5d. Bei Lage der Schubdorne nahe
einer Ecke gilt fiir den kritischen Rundsch%@iﬁ%@% .
Ji) Beiwert zur Berlcksichtigung der nichtrgtatfons% J et?“us@@en Querkraftverteilung im
L 2,

Rundschnitt bei Randstitzen. \%

= 1,4 fir Randstiitzen / !
Asx 2‘ i
Ansicht [ f,,mitt
% = ~ i
, o - L |7 RS R Asy oben
| A e 1| \"\\l o] , ~ . Asy unten
=0 = g )\ A "/J'
| I
I 1] l 1 1 '
: \_ Aufhéngebewehr'ung : :

Asv mit |b ne(:, by - IC + 3 X dm :,A,sy mit lb net :,bx =ct 1’5 X dm :,Asxmit Ib net
verankern 7 Tverankemn i *verankern
Tabb. 1 _7~ 1 Tabb. 2 - -
| ey % ey Z % . |
I g Hx % 2 L
| < w7 e iZi i 71 R

= +=H A — += 2
ol 7, [0 e / 7. !_J
E E ; ; E E em,,l,je§3xdm+|]c ! ar E
i I I ! ) Y T T
1,5xdm lc 1,5xdm, 1,5xdm Io " Ie '"1,5xdm
+ + 7 K A e
¢ = Betondeckung nach DIN 1045: 2001-07 ar = Mindestrandabstand gem. Anlage 11
1 = Abstand der ersten Biigel neben dem h = Bauteildicke gem. Anlagen 7 und 8
Doppelschubdorn emin = vermaltin Anlage 11
®
J ORDAH% JORDAHL- Doppelschubdorn
Befestigungstechnik
. Typ JDSD und JDSDQ Anlage 10
Deutsche Kahneisen zur allgemeinen
Segelllsichgﬁ ?1b25 bauaufsichtlichen Zulassung
obelstralle 51- .
D-12057 Berln Durchstanznachweis 7.45.7-237
Tel. 030/ 6 82 83-02 vom 23. August 2005
Fax. 030/ 6 82 83-498




Mindestabstinde [cm]

JORDAHL® - Mindest- | Erforderlicher | _ Mi"‘;ej: 4 Mindest-
Doppelschubdorn 1 bauteildicke | Achsabstand " orbr;ai hs n randabstand
c = min = .
Typ hin e=3,0xdm+ I ey =1,5 % h ar =0,75 x hy,;,
JDSD / JDSDQ 20 HF 6 16 43,5 24 12
JDSD / JDSDQ 25 HF 6 16 (17) 2 435 24(25,5)? 12
JDSD /JDSDQ30HF | 65 18 49,5 27 13,5 (12) %)
JDSD / JDSDQ45HF | 6,5 20 55,5 30 5(12)%
JDSD / JDSDQ 60 HF | 6,5 24 66,5 36 8(12)%
JDSD/JDSDQ 120 HF| 10 28 82 42 (15) &)
JDSD / JDSDQ 130 10 35 103 52,5 26,25 (15)
JDSD / JDSDQ 150 10 45 132 67,5 33,75 (15) %
JDSD / JDSDQ 400 16 60 177 90 45 (23)°
JDSD / JDSDAQ 450 16 65 196 97,5 48,75 (23) %)
1) Minimaler Dornabstand ohne gegeseitige Beeinflussung der Einzeldorne
2) gilt fur JDSDQ
3) Mindestrandabstand flir Stitzen
Formelzeichen: ﬁﬁg}
‘sw
I Abstandsmal} fUr die Ermittlung des kritischen Rund%ghnlttes %
D ) ,L’
Prnin Mindestbauteildicke 4\ Deutsches 1y, titue )
e Achsabstand zwischen den Schubdornen /
dn mittlere Nutzhéhe
e Mindestdornabstand

Mindestrandabstand

Mafgebender Bemessungswiderstand fiir die JORDAHL®- Doppelschubdorne:

Via = min(VRd,s;VRd,c)

<

Rd,s

<

Rd,c

Bemessungswiderstand der Stahltragfahigkeit
Bemessungswiderstand der Betontragfahigkeit

Vieao = min(VRd,ce;VRd,ct>

VRd,ce
VRd Gt

Bemessungswiderstand des Betonkantenbruch
Bemessungswiderstand gegen Durchstanzen

P
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D-12057 Berlin
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