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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfagung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt un indert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforderf AN
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 "COROFLAKE 23" ist eine nicht ableitfahige Innenbeschichtung fur ortsfeste Stahlbehalter
zur Lagerung von Flussigkeiten gemat} Anlage 1.

1.2 Die Innenbeschichtung ist eine zweikomponentige, Mineral-Flake gefiillte Polymerbe-
schichtung auf Basis eines Novolak Vinylesterharzes bestehend aus:
— der Grundierung (Primer): "COROFLAKE S Primer" und
— der Deckschicht: "COROFLAKE 23".
Die Sollschichtdicke betragt 1500 pum.

1.3 Die Innenbeschichtung darf nur als Ganzbeschichtung der gesamten Innenwandflache in
Stahlbehaltern mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis (siehe Abschnitt 15 der
Bauregelliste A Teil 11 bzw. mit aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) eingesetzt wer-
den, wenn die Behalter zuséatzlich in konstruktiver Gestaltung und Ausfihrung der Norm
DIN 280512 entsprechen und bezlglich der Anforderungen an die Metalloberfliche die
Norm DIN 280533 erfillen.

Teilbeschichtungen sind nicht zulassig!

14 Die Herstellung der chemisch belastbaren Innenbeschichtung erfolgt als Werks- oder
Baustellenbeschichtung.
1.5 Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen fur den Zulassungsgegen-

stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach § 19 h des
Wasserhaushaltgesetzes (WHG).

1.6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- und Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z.B. Betriebssicherheitsverordnung) erteilt.

2 Bestimmungen fiir die Innenbeschichtung von Stahlbehéltern

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1.1  Die Innenbeschichtung
— ist chemisch bestandig gegen die in Anlage 1 aufgefuhrten Flussigkeiten und deren
Dampfe,
— haftet auf Stahl und ist in sich verbunden (Zwischenschichthaftung),
— ist widerstandsfahig gegen thermische und mechanische Beanspruchungen.

2.1.2.1 Die Eigenschaften entsprechend dem Abschnitt 2.1.1 wurden nach den Zulassungsgrund-
satzen zur Herstellung von Innenbeschichtungen von Stahlbehéaltern zur L
wassergefdhrdender Flussigkeiten* (ZG Innenbeschichtungen fir Stat
- Fassung Oktober 2003 — nachgewiesen.

7

e
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LN
T

Bauregelliste A, Teil 1 (Ausgabe 2005/1) verdffentlicht in den "Mitteilungen® des Deutschen Instituts fir Bau-
technik - DIBt -, Sonderheft Nr. 30 vom 28. Juni 2005

2 DIN 28051 (Fassung Juli 1997) Chemischer Apparatebau; Beschichtungen und Auskleidungen aus organi-
schen Werkstoffen fiir Bauteile aus metallischem Werkstoff, Konstruktive Gestaltung der metallischen Bauteile
3 DIN 28053 (Fassung April 1997) Chemischer Apparatebau; Beschichtungen und Auskleidungen mit organi-

schen Werkstoffen flir Bauteile aus metallischem Werkstoff; Anforderungen an Metalloberflachen
4 siehe Anlage 4
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213

2.2
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2222
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223
2.2.31

Die Innenbeschichtung "COROFLAKE 23" setzt sich zusammen aus:

der Grundierung "COROFLAKE S Primer" bestehend aus der Stammkomponente
"Coroflake S Primer" (Harz) und "Héarter No.1" und

der Deckbeschichtung "COROFLAKE 23" bestehend aus der Stammkomponente
"Coroflake 23" (Harz) und "Harter No.1" bzw. der rot eingeféarbten Variante des Harters
("Harter No.1 rot") zur farblichen Unterscheidung der einzelnen Arbeitsgénge. Die
Deckschicht wird in 3 Arbeitsgdngen (Basisschicht, Zwischenschicht (mit Harter rot)
und Deckschicht) mit Schichtdicken von jeweils ca. 500 um durch Spritzen, Rollen oder
Streichen aufgetragen.

Nahere Angaben zum Aufbau, zu Mischungsverhaltnissen, Verbrauchsmengen und
Schichtdicken der Innenbeschichtung sind in der Anlage 2 zu den technischen Kenndaten
aufgefuhrt.

Die Komponenten der Innenbeschichtung missen die in der Anlage 2 angegebenen tech-
nischen Kenndaten haben und den beim DIBt hinterlegten Rezepturen entsprechen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Die Herstellung bzw. Konfektionierung der einzelnen Komponenten der Innenbeschich-
tung "COROFLAKE 23" darf nur im Werk der Firma STAHLGRUBER Otto Gruber GmbH
& Co. KG in 85586 Poing erfolgen.

Die Herstellung bzw. Konfektionierung hat nach der beim DIBt hinterlegten Rezeptur zu
erfolgen. Anderungen in den Rezepturen bedirfen der vorherigen Zustimmung durch das
DiBt.

Verpackung, Transport und Lagerung

Die auf den Verpackungen bzw. Gebinden der Komponenten der Innenbeschichtung ver-
merkten Angaben zu Anforderungen aus anderen Rechtsbereichen (z.B. Gefahrstoff-
bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Verpackung, Transport und Lagerung der Materialien miussen so erfolgen, dass die Ver-
wendbarkeit nicht beeintrachtigt wird. Insbesondere sind alle Komponenten in geschlos-
senen Originalgebinden vor Feuchtigkeit geschiitzt bei Raumtemperatur zu lagern. Die
auf den Gebinden angegebene maximale Lagerzeit der Komponenten ist zu beachten.

Wird die Innenbeschichtung werkmaRig appliziert, hat der Transport der beschichteten
Stahlbehalter zum Verwendungsort unter Beachtung der DIN 28055-1, Absatz 55) und
eine Prufung nach DIN 28054-16zu erfolgen.

Kennzeichnung

Die Gebinde (Liefergefalle) der Komponenten der Innenbeschichtung sind im Herstell-
werk bzw. bei Konfektionierung vom Antragsteller nach Abschnitt 2.2.1 mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

Bezeichnung der Komponente der Innenbeschichtung (entsprechend Abschnitt 2.1.3),

"Komponente fir die Innenbeschichtung ' COROFLAKE 23’
nach aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-59.13-283",

Name des Herstellers,
unverschlisseltes Herstelidatum,

unverschlisseltes Verfallsdatum
(Datum, bis zu dem die Komponente der Innenbeschichtung verwendet werden darf),

Chargen-Nr. und

Kennzeichnung aufgrund der Vorschriften der Verordnung zum Schutz vor geféfiiche
Stoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV) in der jeweils geltenden Fasstng mit:

84654.05
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Gefahrensymbol, Gefahrenbezeichnung, Gefahrenhinweisen und Sicherheitsratschla-
gen.

2.2.3.2 Ferner ist jedes Gebinde mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uber-
einstimmungszeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeichnen.

Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfllit sind.

2.2.3.3 Am Stahlbehélter ist ein Schild anzubringen, aus dem folgende Angaben ersichtlich sind:
—~ Name der Innenbeschichtung:
— Zulassungsnummer:
— Hersteller der Komponenten der Innenbeschichtung:
— ausfuhrender Fachbetrieb:
— Datum der Herstellung der Innenbeschichtung:
~ Lagerflussigkeit, ggf. mit Angabe der Konzentration:

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Komponenten der Innenbe-
schichtung) mit den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss
mit einem Ubereinstimmungszertifikat (UZ) gemafR Abschnitt 2.3.2 erfolgen.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (Ausfihrung der Innenbeschichtung)
mit den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom ausfih-
renden Betrieb mit einer Ubereinstimmungserkidrung (UH) gemall Abschnitt 2.3.3 erfol-
gen.

2.3.2  Ubereinstimmungsnachweis fur das Bauprodukt
2.3.2.1 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Komponenten der Innen-
beschichtung) mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fur das in Abschnitt 2.2.1 angegebene Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungs-
zertifikat (UZ) auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
méafRigen Fremdiberwachung, einschlieBlich einer Erstprifung der Innenbeschichtung
nach Mallgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung ein-
schlie8lich der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Innenbe-
schichtung eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

(3) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik sind von der Zertifizierungsstelle eine Kopie
des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstpriifberichts
gemald Abschnitt 2.3.2.4 zur Kenntnis zu geben.

2.3.2.2 Werkseigene Produktionskontrolle (WEP)

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 angegebenen Herstellwerk ist eine werkseigene Produktions-
kontrolle einzurichten und durchzufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird
die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion und
Qualitat der Bauprodukte verstanden, mit der dleser sicherstellt, dass d;e von ihm herge—

lichen Zulassung entsprechen (Identitdtsnachweis).
Die Identitdt der Komponenten ist durch

— Werkszeugnis "2.2" oder

— Abnahmeprifzeugnisse "3.1"

84654.05
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nach DIN EN 102047 zu belegen, die vom Hersteller der Beschichtungsstoffe mitzuliefern
sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle bzw. jedes Werksprifzeugnis soll mindestens
folgende Angaben zu den Komponenten des Bauproduktes je Charge enthalten:

— Bindemittelgehalt/ Anteile

— Feststoffgehalt/ Fiillstoffe/ Anteile

— fluchtige Bestandteile/ Lésungsmittel/ Anteile

— Dichte

— Viskositat/ bzw. FlieBkurve oder Brechungsindex
— Farbe.

Dariiber hinaus sind Angaben zur Verarbeitung des Bauproduktes, wie
— Mischungsverhaltnis

— Topfzeit

— Mindesthartungszeit

mitzuliefern.

Der Antragsteller hat durch Kontrollen zu Uberprifen und sicherzustellen, dass die
Beschichtungskomponenten den in der Anlage (2) aufgefilhrten Daten und Angaben zur
Verarbeitbarkeit entsprechen.

Der Umfang und die Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die einzu-
haltenden Uberwachungswerte regeln sich geméaR den Angaben der Anlage 3/2.

(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Innenbeschichtung bzw. der einzelnen Komponenten,
- Art der Kontrolle oder Priifung,

- Datum der Herstellung und der Prifung der Innenbeschichtung bzw. der einzeinen
Komponenten,

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen sowie Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(3) Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Einzelne Komponenten, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gber-
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit tech-
nisch méglich und zum Nachweis der Mangeibeseitigung erforderlich - die betreffende
Prifung unverziglich zu wiederholen.

2.3.2.3 Fremdiberwachung

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1 benannten Herstellwerk ist die werkseigene Produktions-
kontrolle durch eine Fremduberwachung regelmaBig zu Uberprifen. Die Fremduber-
wachung umfasst die Kontrolle der Herstellung, Lagerung und Konfektionierung der Kom-
ponenten der Innenbeschichtung sowie ihrer Verarbeitbarkeit zur Innenbeschichtung. Der
Umfang der Fremdiberwachung sowie die einzuhaltenden Uberwachung f;ye@@smgin
sich gemal den Angaben der Anlagen 3/1 und 3/2.

7 siehe Anlage 4
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(2) Die fremduberwachende Stelle kontrolliert zweimal jahrlich Art und Umfang der werks-
eigenen Produktionskontrolle durch Werksbesuche und Einblicke in die Aufzeichnungen,
die Richtigkeit der Kennzeichnung gem. Abschnitt 2.2.3.1 und 2.2.3.2 und entnimmt Pro-
ben. Sie fuhrt damit Prifungen gemaf Anlage 3/1 und 3/2 durch.

(3) Die im Rahmen der Fremdiberwachung zweimal jahrlich vorgesehenen Kontrollen
bzw. Prifungen brauchen nur einmal jahrlich vorgenommen zu werden, wenn durch die
Erstprifung und durch zwei weitere Uberwachungsprifungen nachgewiesen ist, dass die
Komponenten fur die Innenbeschichtung ordnungsgemaf hergestellt und gelagert werden
und die technischen Kenndaten den Angaben der Anlage 2 entsprechen.

(4) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

2.3.2.4 Erstprifung

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist vor Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates
eine Erstprifung der Innenbeschichtung durchzufiihren.

Die Erstprufung umfasst Prifungen an Proben, die aus der laufenden Produktion bzw.
Bevorratung (Lager) zu entnehmen sind.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es ist festzustellen, ob die Innenbeschichtung den Anforderungen gemal Abschnitt 2.1
und 2.2 entspricht.

Die Erstpriifung umfasst folgende Prifungen:

- Prifung der Identitat der Materialien (gemaR Anlage 3/1 und 3/2),

- Oberflachenbeschaffenheit der Innenbeschichtung durch Inaugenscheinnahme,
- Sollschichtdicke der Innenbeschichtung,

- Haftfestigkeit auf Stahl nach der Abreiimethode (DIN EN 24624)8,

- Aufbau bzw. Zahl der Arbeitsgdnge mit Farbtonangabe,

- Porenfreiheit mit einer Prifspannung von 5000 Volt und visuelle Bewertung
- Stol- und Schlagfestigkeit,

- Mindesthartungszeit,

- Bestandigkeit gegen die in Anlage 1 aufgefiihrten Flissigkeiten und

- Bestandigkeit gegen Entgasungs- und Reinigungsverfahren.

Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrundeliegenden Verwendbar-
keitsprifungen an amtlich enthnommenen Proben aus der laufenden Produktion oder
Bevorratung (Lager) durchgefiihrt wurden, ersetzen diese Priifungen die Erstprifung.

Prifplatten fur den Zweijahresnachweis sind spéatestens im Rahmen der Erstprifung mit
amtlich entnommenen Proben aus der laufenden Produktion zu beschichten und zu
lagern. Die Ergebnisse der Priifungen nach 2 Jahren sind der Zertifizierungsstelle unver-
zuglich mitzuteilen.

2.3.3  Ubereinstimmungsnachweis fir die Bauart

Die Bestétigung der Ubereinstimmung der Bauart (applizierte Innenbeschichtung) mit den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom ausfithrenden
Betrieb mit einer Ubereinstimmungserkidrung auf der Grundlage der ,eﬁ.,' ' far
die Ausfuihrung der Innenbeschichtung gemafd Abschnitt 4 erfolgen. 4

8 siehe Anlage 4
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Der Ubereinstimmungsnachweis (Ubereinstimmungserklarung und Fertigungsprotokoll)
des ausfuhrenden Betriebes ist zu den Bauakten und der technischen Dokumentation der
Anlage zu nehmen.

Die Ubereinstimmungserklarung und das Fertigungsprotokoll sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung der auszukleidenden
Stahlbehalter

3.1 Fur den Entwurf und die Bemessung der zu beschichtenden Stahlbehilter gelten die unter
Abschnitt 1.3 genannten Bestimmungen.

3.2 Bei Formgebung und Schweilung sind die DIN 280512 und DIN 280533 zu beachten und
Prufungen nach DIN 28054-16 vorzunehmen. Dariiber hinaus muss der Stahlbehalter so
eigensteif konstruiert sein, dass in keinem Fall eine schadliche Materialverformung auf-
treten kann (z.B. beim Verladen oder Transport ).

3.3 Die Innenwénde des Stahlbehalters sind durch Strahlen mindestens entsprechend dem
Normreinheitsgrad Sa 2', nach DIN EN ISO 12944-4° vorzubehandeln und bis zum
Auftragen der Grundbeschichtung in diesem Zustand zu halten. Eine mittlere Rautiefe von
ca. > 60 pm (Rauhigkeitsgrad "Medium G"), soll durch die Wahl des Strahimittels (Harte,
Korngré3e und Kornform ) eingehalten werden. Harte und KorngréRe des Strahimittels
sind gemafl DIN EN ISO 12944-4 bzw. DIN EN ISO 11124-110 und DIN EN ISO 11126-
111 so zu wahlen, dass die gestrahite Oberflache gleichmaRig matt erscheint. Strahimittel-
oder Verfahren, die zu einer gldnzenden Oberflache fiihren, sind nicht geeignet (z.B.
Stahlstrahimittel). Es dirfen auch Strahimittel verwendet werden, deren Eignung durch ein
Prifungszeugnis der Bundesanstalt fur Materialprifung (BAM) oder einer von ihr
benannten anderen Priifstelle nachgewiesen ist.

3.4 Gliihhaute und Zunderschichten sind von Schweilverbindungen zu entfernen.
Grate, Kerben und Spritzer sind wegzuschleifen.

3.5 Fir die Beschichtungsarbeiten sind trockene und fremdstofffreie Oberflichen Voraus-
setzung.

3.6 Uber den Innenzustand der zur Beschichtung vorgesehenen und vorbereiteten Stahl-
behalter ist vom Sachkundigen des Fachbetriebes nach Abschnitt 4.1 ein Bericht anzufer-
tigen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Innenbeschichtung

4.1 Die Innenbeschichtung der Stahibehalter darf nur von Fachbetrieben nach § 191 des

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vorgenommen werden, die vom Hersteller hierfur
unterwiesen sind; es sei denn, die Tétigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften
von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.

4.2 Bei den Beschichtungsarbeiten sind insbesondere die fir den Unfall- und Gesundheits-
schutz geltenden Vorschriften (z.B. Gefahrstoffverordnung einschlieRlich der Technischen
Regeln fur Gefahrstoffe (TRGS), Unfallverhttungsvorschriften der Berufsgenossenschaf—
ten der Chemischen Industrie etc.) entsprechend der Kennzeichnung auf
bzw. Verpackungen zu beachten.

9 siehe Anlage 4
10 siehe Anlage 4
" siehe Anlage 4
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Far die ordnungsgemafle Ausfiihrung der Beschichtungsarbeiten hat der Antragsteller
eine Verarbeitungsanleitung zu erstellen, in der zuséatzlich zu den Bestimmungen dieses
Bescheides, insbesondere zu den folgenden Punkten detaillierte Beschreibungen enthal-
ten sein missen:

— Oberflachenbeschaffenheit und Oberflaichenvorbehandlung,

— Luftfeuchtigkeit und Temperatur (Einhaltung der Taupunktgrenzen) zur Verarbeitung,
— Material- und Oberflachentemperaturen,

— Verpackung, Transport und Lagerung der Beschichtungskomponenten,

— Vorsichtsmafinahmen zur Handhabung und Verarbeitung,

— Art und Weise der Applikation der Beschichtungsstoffe,

— Beschichtungsaufbau,

— Mischungsverhaltnisse der Komponenten,

— Materialverbrauch pro Schicht (Verbrauchsmengen pro m? und Arbeitsgang ein-
schliefllich der Angaben zur Sollschichtdicke,

— Verarbeitungszeiten,
— Wartezeiten zwischen zwei Arbeitsgangen und Abliiftzeiten,
— Prifung der fertiggesteliten Innenbeschichtung,

— Zeitpunkt der Verwendbarkeit (Bestimmung der friihesten chemischen und mechani-
schen Belastbarkeit, Mindesthartungszeiten),

—~ Nacharbeiten und Ausbessern,
— Entgasen und Reinigen der innenbeschichteten Behalter.

4.3 Die Kontrolle der vorhandenen Schichtdicke ist Uber den nachgewiesenen Verbrauch an
Beschichtungsmaterial z.B. mit geeigneten Nassfilmdickenmessern bzw. nach einem far
das Beschichtungsverfahren und die Schicht geeigneten anderen Verfahren durch zu fuh-
ren.

4.4 Wird bei der Kontrolle festgestellt, dass die Sollschichtdicken (DIN EN ISO 12944-5
Abs. 3.10)'2 gemal Abschnitt 1.2 und einzelne Verbrauchsmengen nicht den Anforderun-
gen der Anlage 2 entsprechen, muss das fehlende Material vor dem néchsten Arbeits-
gang unter Beachtung der Verarbeitungsanleitung des Antragsstellers erganzend aufge-
bracht werden.

4.5 Vor Inbetriebnahme ist zusétzlich zu dem Schild, das der Hersteller des Stahlbehélters
am Behaélter anzubringen hat, ein weiteres Schild am Behalter dauerhaft zu befestigen,
auf dem die Angaben gemaf Abschnitt 2.2.3.3 enthalten sein missen. Bei unterirdischen
Behaltern ist das Schild im Domschacht dauerhaft anzubringen.

4.6 Der Betrieb nach 4.1 hat dem Betreiber einer Lageranlage eine Kopie der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sowie eine Kopie der Verarbeitungsanleitung des Antrag-
stellers zu Gbergeben.

4.7 Uber die Herstellung der Innenbeschichtung ist unter Beriicksichtigung der in Punkt 4.2
aufgefuhrten Arbeitsgange ein Fertigungsprotokoll gemafR Anlage 5 anzufertigen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung innenbeschichteter
Stahlbehilter
51 Allgemeines

5.1.1  Auf die Notwendigkeit der stiandigen Uberwachung der Dichtheit bzw. Funktionsfahigkeit
gemal § 191 WHG durch den Betreiber einer Anlage zum Lagern wassergefahrdender.

12 siehe Anlage 4
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51.2

51.3

5.1.4

5.2
521

52.1.1

521.2

Flussigkeiten wird verwiesen. Hierfur gelten die unter Abschnitt 5.2 aufgefiihrten Kriterien
in Verbindung mit Abschnitt 5.3.

Der Betreiber einer Anlage zum Lagern wassergefahrdender Flissigkeiten ist verpflichtet,
mit dem Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen der Innenbeschichtung nur solche
Betriebe zu beauftragen, die fur diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 19 | WHG
sind und die vom Hersteller hierfir unterwiesen sind; es sei denn, die Tatigkeiten sind
nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.

Der Betreiber einer Anlage zum Lagern wassergefdahrdender Flissigkeiten hat je nach
landesrechtlichen Vorschriften Prifungen durch Sachverstandige nach Wasserrecht
(Inbetriebnahmepriifung, wiederkehrende Prifung) gemal Abschnitt 5.2 zu veranlassen.
Sofern die Anlagenverordnungen der Lander keine Priifungen durch Sachverstindige
vorschreiben, hat der Betreiber einer Anlage einen Sachkundigen mit der wieder-
kehrenden Prifung der Dichtheit und der Funktionsfahigkrit der Innenbeschichtung ent-
sprechend den unter Abschnitt 5.2.1.2 aufgefihrten Kriterien zu beauftragen.

Die Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) bleiben hiervon unberihrt.

Priifungen

Die Priufungen an der Innenbeschichtung sind vor Inbetriebnahme des Behalters und
danach wiederkehrend entsprechend den unter den Abschnitten 5.2.1.1 und 5.2.1.2 auf-
gefuhrten Kriterien durchzufiihren.

Inbetriebnahmepriifung

(1) Die Prifung vor Inbetriebnahme erfolgt nach Aufstellung des beschichteten Behalters
bzw. nach Beschichtung des aufgesteliten Behélters am Betriebsort.

Dabei sind folgende Prifungen an der Innenbeschichtung im Behalter durchzufihren:
— Aufbau und Beschaffenheit der Oberfldche durch Inaugenscheinnahme

— Ermittlung der Porenfreiheit (mit einer Mindestprifspannung von 5000 Volt bzw. visuell)
und
— Ermittlung der Schichtdicke.

Fur die Feststellung der Schichtdicke der Innenbeschichtung eines Stahlbehélters sind je
m? beschichteter Flache 2 Messungen gleichméaRig Uiber die Behalterfliche verteilt, durch-
zufthren.

(2) An baubegleitend hergestellten Vergleichsmustern, die im Normalklima 23-50/2 nach
DIN 5001413 zu lagern sind, werden nach Ablauf der Mindesthéartungszeit

— die Harte und

— die Haftfestigkeit.

bestimmt.

Die in Anlage 2 aufgefiihrten Uberwachungswerte sind einzuhalten.
Wiederkehrende Prifungen

Sofern die Anlagenverordnungen der Lander nichts anderes vorschreiben, ist die Innen-
beschichtung alle 5 Jahre bei wiederkehrenden Priifungen hinsichtlich ihrer Schutzwir-
kung zu prifen.

Vor wiederkehrenden Prufungen sind die Behalter unter Beachtung der Sicherheitsvor-
schriften zu entleeren und unter Beachtung der Verarbeitungsanleitung des Antragstellers
von einem Fachbetrieb gemaf §19 | WHG zu entgasen und zu reinigen.

Die Prufung der Innenbeschichtung erfolgt durch Inaugenscheinnahme und ggf. durch
Messungen. Die Innenbeschichtung gilt hinsichtlich ihrer Schutzwirkung weiterhin als dicht
und bis zur néchsten wiederkehrenden Prifung als sicher, wenn msbeson@g;ea&em@ der
nachfolgenden Mangel feststellbar sind: e

13

84654.05

siehe Anlage 4
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5.3
5.3.1

532

5.4

Dr. Pawel Beglaubw . =

84654.05

— mechanische Beschadigungen der Oberflache,

— Rissbildung,

— Blasenbildung oder Ablésungen,

— Anrostungen an der Behalterwand und den Versteifungen,

— Schmutzeinschlisse, welche die Schutzwirkung beeintrachtigen kénnen,
— Aufweichen der Innenbeschichtung,

— Inhomogenitat der Innenbeschichtung,

~ Aufrauungen der Oberflache und

— die Porenfreiheit weiterhin gegeben ist.

Ausbesserungsarbeiten, Reinigungsarbeiten

Werden bei den Prufungen gemaf Abschnitt 5.2.1.1 bzw. Abschnitt 5.2.1.2 Méngel an der
Innenbeschichtung festgestellt, so sind diese unverziglich zu beheben. Mit der Scha-
densbeseitigung ist ein Betrieb nach Abschnitt 4.1 zu beauftragen, der nur die in diesem
Bescheid genannten Materialien entsprechend der Verarbeitungsanleitung des
Antragstellers verwenden darf.

Sofern die Gesamtflache der auszubessernden Fehistellen 30 % Uberschreitet, ist die
gesamte Innenbeschichtung zu erneuern. Bei Nacharbeiten in groRerem Umfang ist die
wiederkehrende Prifung durch den Sachverstandigen zu wiederholen.

Fir die Reinigung innenbeschichteter Stahlbehélter sind die Angaben entsprechend der
Verarbeitungsanleitung des Antragstellers zu beachten

Priifbescheinigung

Uber das Ergebnis der Prifungen gemaR den Abschnitten 5.2.1.1 und 5.2.1.2, ist im Rah-
men der nach Arbeitsschutz bzw. Wasserrecht zu erstellenden Bescheinigungen eine
Aussage zu treffen, die der zusténdigen Behérde und dem Betreiber unverziiglich vorzu-
legen ist.

Mindestens sind folgende Angaben aufzufihren:

- Betreiber der Anlage

- Art der Lagerung (oberirdisch/ unterirdisch)

- Behalternummer, Baujahr des Behaélters

~ Rauminhalt des Behalters

- Lagerflussigkeit

- Bezeichnung der Innenbeschichtung

- Ausfuhrender Fachbetrieb

- Zeitpunkt der Beschichtung

- Hersteller und Zulassungsnummer des Beschichtungsstoffes
- Prufungsumfang geméaf allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Prufergebnis

- Beschreibung der Méngel

- Ort und Zeitpunkt der Prifung

- Name und Anschrift des Sachverstandigen, der Sachverstandigenorganisation bzw.
des Sachkundigen der die Priifung durchgefihrt hat.
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Anlageniibersicht:
Anlage 1: Liste der Flussigkeiten (1 Blatt)
Anlage 2: Technische Kenndaten (2 Blatt)

Anlage 3: Grundlagen fir den Ubereinstimmungsnachweis (2 Blatt)
Anlage 4: Liste der zitierten Normen, Regeln und Richtlinien (1 Blatt) _.==
Anlage 5: Muster-Fertigungsprotokoll fir Innenbeschichtungen (1 Blat

(5 Anlagen, bestehend aus insgesamt (7 Blatt)
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Liste der Fliissigkeiten,
gegen welche die Innenbeschichtung
"COROFLAKE 23"
fur Stahlbehalter im Sinne der Abschnitte 1.1 und 2.1.1 der Besonderen Bestimmungen
chemisch bestéandig ist:

Medien-
Fliissigkeiten gruppe.
— wassrige Lésungen organischer Sauren bis 10 % IB9
— Mineralsduren sowie deren sauer hydrolisierende, anorganische Salze IB 10
in wassriger Lésung (pH <6) bis 20%,
auller Flusssaure und oxidierend wirkende Sauren und deren Salze
— Lé&sungen anorganischer nicht oxidierender Salze iB12
mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8

Anmerkung:

Bei den oben angegebenen Mediengruppen handelt es sich um wassergefahrdende Fliissigkeiten, die bis zu einer
Temperatur von 40 °C gelagert werden dirfen, sofern keine Einschrankungen oder héhere Temperaturen vermerkt sind.
Hierbei dirfen Erwarmungen der Lagerfilissigkeiten durch die Witterung und kurzzeitige Temperaturiiberschreitungen
durch héhere Temperatur der Lagerfiiissigkeiten beim Einfilllen auler Betracht bleiben. Ist keine Konzentrationsbe-
schrankung angegeben, ist jede mogliche Konzentration abgedeckt.

5}/
l v
%%; Tieutsches |
TiIP TOP STAHLGRUBER Tankinnenbeschichtung Anlage 1
Otto Gruber GmbH & Co. KG "COROFLAKE 23" zur allgemeinen
Gruber Str. 63 bauaufsichtlichen Zulassung
D-85586 Poing . . Nr. Z-59.13-283
Telefon: +49 (0) 8121 707-0 Liste der Flussigkeiten vom 29. August 2005

Telefax +49 (0) 8121 707-140
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Liste der zitierten Normen, Regeln und Richtlinien,
auf die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Bezug genommen wird:

Bauregelliste A, Teil 1 (Ausgabe 2005/1)
veroffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fiir Bautechnik - DIBt -,
Sonderheft Nr. 31 vom 28. Juni 2005

2. DIN 28 051 (Fassung Juli 1997)
Chemischer Apparatebau; Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen
fur Bauteile aus metallischem Werkstoff, Konstruktive Gestaltung der metallischen Bauteile

3. DIN 28 053 (Fassung April 1997)
Chemischer Apparatebau; Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen
far Bauteile aus metallischem Werkstoff; Anforderungen an Metalloberflachen

4. Zulassungsgrundsatze fur Innenbeschichtungen von Stahlbehéltern zur Lagerung
wassergefahrdender Flussigkeiten (ZG Innenbeschichtungen fir Stahlbehalter)
(Fassung Oktober 2003)

5. DIN 28 055- 1 (Fassung September 1990)
Chemischer Apparatebau; Auskleidung aus organischen Werkstoffen fur Bauteile aus
metallischem Werkstoff, Anforderungen

6.  DIN 28054-1 (Fassung September 2000)
Beschichtungen mit organischen Werkstoffen fir Bauteile aus metallischem Werkstoff - Teil 1:
Anforderungen und Prifungen

7. DIN EN 10204 (Fassung Januar 2005)
Arten von Prufbescheinigungen

8.  DIN EN ISO 4624 (Fassung August 2003)
Lacke und Anstrichstoffe; AbreilRversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit

9. DINENISO 12 944-4 (Fassung Juli 1998)
Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme:; Arten
von Oberfladchen und Oberflachenvorbereitung

10. DIN EN ISO 11124-1 (Fassung Juni 1997)
Vorbereiten von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen, Anforderungen
an metallische Strahimittel-Teil 1, Allgemeine Einleitung und Einteilung

11. DIN EN ISO 11126-1 (Fassung Juni 1997)
Vorbereiten von Stahloberflachen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen, Anforderungen
an nichtmetallische Strahlmittel-Teil 1, Aligemeine Einleitung und Einteilung

12.  DIN 4119-1 (Ausgabe:1979-06)
Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen;
Grundlagen, Ausfuhrung, Prifungen

13. DIN EN ISO 12 944-5 (Fassung Juli 1998)
Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme;
Beschichtungssysteme

14. DIN 50014 (Fassung Juli 1985)
Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
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Muster Fertigungsprotokoll

I;f,d' Fertigungsprotokoll fiir Innenbeschichtungen
r.
1. Behalter nach Zeichnung Nr. IDIN e
nacha.b.Z e,
2 LBGEIGUL ...t
3 Innenbeschichtung Mit ... e (Handelsname/Type)
4,
Zulassungsnummer: Lo, VOIM ..o
5.a  Hersteller der Innenbeschichtung: e
5b  Verarbeiter der Innenbeschichtung: e
6.  Hersteller des Behalters: e
Baujaht: oo Behalter-Nr.. ... .
7. Besteller: ..o Kommissions-Nr.: .
Ergebnisse
8. Beurteilung vor Herstellung der Innenbeschichtung
a) Beschichtungsgerechte Oberflachenbeschaffenheit gem. |

DIN 28 051 und 28 053

b} Innenzustand des Behalters unmittelbar vor der Beschich-
tung; mind. Norm-Reinheitsgrad Sa 2 %

C) Taupunktbestlmmung Luftfeuchte: ......... % Raumtemp.: ........ °C

Objekttemp.: ......... °C  Taupunkt: ... C

9. Kontrolle und Uberwachung der Applikation einschlieBlich Klima-| ... .
daten

10. Prufung nach Mindesthartungszeit
a) Visuelle Prifung d. Oberflache (100 %) L

b)  Prufung der Aushartung st
Soll: .............. (+ 5%)
c)  Prifung der Dicke Ist mm
Messgerat: .................. Soll: ............. mm {-10 %)
d)  Prufung der Dichtheit (100 %) Fehlstellen: ja- Nein
Prifspannung: ............. KV Prifgerat .................

Bemerkungen: (ggf. Prifung der Ableitfahigkeit).
Anforderung/ gemessener Wert: e,

Bestatigung: Verarbeiter der
zu ifd. Nr. 8, Qund 10 Innenbeschichtung

Datum:

(Firma)
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