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RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese europdische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fiir Bautechnik erteilt
in Ubereinstimmung mit:

- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber Bauprodukte!, geandert
durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates? und durch die Verordnung (EG)
Nr. 1882/2003 des Europdischen Parlaments und des Rates3;

- dem Gesetz Uber das Inverkehrbringen von und den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europdischen Gemein-
schaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 19984, zuletzt geandert durch
Gesetz vom 06.01.20045,

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln fur die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung
von europdischen technischen Zulassungen gemall dem Anhang zur Entscheidung
94/23/EG der Kommission®;

- der Leitlinie fur die europaische technische Zulassung fir "Metalldiibel zur Verankerung
im Beton - Teil 2: Kraftkontrolliert spreizende Dibel", ETAG 001-02.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu priifen, ob die Bestimmungen dieser
européischen technischen Zulassung erfillt werden. Diese Prifung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fir die
Konformitat der Produkte mit der europaischen technischen Zulassung und deren
Brauchbarkeit fur den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

Diese europdische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1
aufgefihrien Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1
dieser europaischen technischen Zulassung genannten Herstellwerke (ibertragen werden.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese europdische technische Zulassung
widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1
der Richtlinie 89/106/EWG.

Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur
ungeklrzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist
als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiiren dirfen weder im
Widerspruch zu der europaischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen in
andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.
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Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 40 vom 11.2.1989, S. 12
Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 220 vom 30.8.1993, S. 1
Amtsblatt der Européischen Union L 284 vom 31.10.2003, S. 25
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1.1

1.2

21

BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

Beschreibung des Bauprodukts und des Verwendungszwecks

Beschreibung des Produkts

Der MKT Bolzenanker BZ plus HCR in den Gréften M8, M10, M12, M16 und M20 ist ein
Dubel aus nichtrostendem Stahl 1.4529 bzw. 1.4565, der in ein Bohrloch gesetzt und durch
kraftkontrollierte Verspreizung verankert wird.

Im Anhang 1 sind Produkt und Anwendungsbereich dargestelit.

Verwendungszweck

Der Dabel ist fur Verwendungen vorgesehen, bei denen Anforderungen an die mechanische
Festigkeit und Standsicherheit und die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anfor-
derungen 1 und 4 der Richtlinie 89/106/EWG zu erfillen sind und bei denen ein Versagen
der Verankerungen zu einer Gefahr fur Leben oder Gesundheit von Menschen und/oder
erheblichen wirtschaftlichen Folgen fihrt.

Der Dubel darf fur Verankerungen, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit
gestellt werden, verwendet werden.

Der Dibel darf nur fir Verankerungen unter vorwiegend ruhender oder quasi-ruhender
Belastung in bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von
mindestens C20/25 und héchstens C50/60 nach EN 206:2000-12 verwendet werden. Er darf
im gerissenen und ungerissenen Beton verankert werden.

Der Dibel darf in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenrdume sowie auch im
Freien, in Feuchtrdumen oder in besonders aggressiven Bedingungen verwendet werden.
Zu diesen besonders aggressiven Bedingungen gehoren, z. B. standiges, abwechselndes
Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige
Atmosphare in Schwimmbadhallen oder Atmosphare mit extremer chemischer Verschmut-
zung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straflentunneln, in denen Ent-
eisungsmittel verwendet werden).

Die Bestimmungen dieser europaischen fechnischen Zulassung beruhen auf einer ange-
nommenen Nutzungsdauer des Dibels von 50 Jahren. Die Angaben Uber die Nutzungs-
dauer kénnen nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als
Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

Merkmale des Produkis

Der Dubel entspricht den Zeichnungen und Angaben der Anhange 2 und 3. Die in den
Anhédngen 2 und 3 nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen
des Dibels missen den in der technischen Dokumentation” dieser europdischen tech-
nischen Zulassung festgelegten Angaben entsprechen.

In Bezug auf die Anforderungen des Brandschutzes kann angenommen werden, dass der
Dubel die Anforderungen der Brandverhaltensklasse A1 gemaR den Vorschriften der
Entscheidung 96/603/EG der europdischen Kommission (in gednderter Fassung
2000/605/EG), erfullt.

Die charakteristischen Werte fur die Bemessung der Verankerungen sind in den Anhéan-
gen 4 und 5 angegeben.

64340.08

Die technische Dokumentation dieser européischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut for
Bautechnik hinterlegt und, soweit diese fiir die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitatsbescheinigung
eingeschalteten zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhéndigen.
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2.2

3.1

Die charakteristischen Werte fir die Bemessung der Verankerungen in Bezug auf die
Feuerwiderstandsfahigkeit sind in den Anhdngen 6 und 7 angegeben. Sie gelten fir die
Verwendung in einem System, das den Anforderungen einer bestimmten Feuerwiderstands-
klasse genlugen muss.

Jeder Dubel ist mit dem Herstellerkennzeichen, dem Handelsnamen, der Gewindegréfe, der
maximalen Dicke des Anbauteils und der Bezeichnung "HCR" fiir nichtrostenden Stahl
1.4529 oder 1.4565 gemal} Anhang 2 gekennzeichnet.

Der Dubel darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.

Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des Dibels fur den vorgesehenen Verwendungszweck
hinsichtlich der Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit und die
Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderungen 1 und 4 erfolgte in Uberein-
stimmung mit der "Leitlinie fir die européische technische Zulassung fir Metalldubel zur
Verankerung im Beton", Teil 1 "Dubel - Aligemeines” und Teil 2 "Kraftkontrolliert spreizende
Dubel, auf der Grundlage der Option 1.

Die Beurteilung des Dubels fur den vorgesehenen Verwendungszweck in Bezug auf die
Feuerwiderstandsfahigkeit erfolgte entsprechend dem Technical Report TR 020 "Beurteilung
von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfahigkeit”.

In Erganzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulas-
sung, die sich auf gefahrliche Stoffe beziehen, kdnnen die Produkfe im Geltungsbereich
dieser Zulassung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europdische
Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen
der Bauproduktenrichtlinie zu erfullen, missen ggf diese Anforderungen ebenfalls eingehal-
fen werden.

Bewertung und Bescheinigung der Konformitédt und CE-Kennzeichnung

System der Konformitdtsbescheinigung
Gemal Entscheidung 96/582/EG der europdischen Kommission® ist das System 2(i)
(bezeichnet als System 1) der Konformitdtsbescheinigung anzuwenden.
Dieses System der Konformitatsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:
System 1: Zertifizierung der Konformitat des Produkts durch eine zugelassene Zertifizie-
rungsstelle aufgrund von:
(a) Aufgaben des Herstellers:
(1) werkseigener Produktionskontrolle;

(2) zusatzlicher Prafung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller
nach festgelegtem Prifplan;

(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
(3) Erstprifung des Produkts;
(4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

(5) laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle.

Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen” genannt.

6434006

Amisblatt der Europdischen Gemeinschaften L 254 vom 08.10.1996.
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3.2
3.21
3.2.1.1

3212

3.2.2

3.3

Zustandigkeiten
Aufgaben des Herstellers
Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine sténdige Eigeniuberwachung der Produktion durchfuhren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalien. Die werkseigene Produk-
tionskontrolie hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser europaischen fechnischen
Zulassung Ubereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe/ Rohstoffe/ Bestandteile verwenden, die in der
technischen Dokumentation dieser europaischen technischen Zulassung aufgefuhrt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Kontroliplan vom November 2002, der
Teil der technischen Dokumentation dieser europaischen technischen Zulassung ist, Uber-
einstimmen. Der Kontroliplan ist im Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen
werkseigenen Produktionskontrolisystem festgelegt und beim Deutschen Institut for
Bautechnik hinterlegt®.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Kontroliplans auszuwerten.

Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fur die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fur den Bereich der Dibel zugelassen ist, zur Durchfihrung der Mafinahmen
nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfr ist der Kontrollplan nach den Abschnitten 3.2.1.1
und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserkldrung abzugeben mit der Aussage, dass das
Bauprodukt mit den Bestimmungen dieser europadischen technischen Zulassung Uberein-
stimmt.

Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit den im Kontroll-
plan durchzufihren:

- Erstprifung des Produkts,
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,

- laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktions-
kontrolle,

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefihrten Maf3nahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformi-
tatszertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass das Produkt mit den Bestimmungen dieser
europaischen technischen Zulassung {bereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der européischen technischen Zulassung und des zugehdérigen
Kontrollplans nicht mehr erfillt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitatszertifikat
zurickzuziehen und unverziglich das Deutsche Institut fir Bautechnik zu informieren.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung der Dibel anzubringen. Hinter den Buch-
staben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben
sowie die folgenden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fur die Herstellung verantwortliche juristische
Person),

64340.06

Der Kontroliplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser Europ8ischen Technischen Zulas-
sung, der nicht zusammen mit der Zulassung verdffentlicht und nur der in das Konformitatsbescheinigungs-
verfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehindigt wird.

Siehe Abschnitt 3.2.2.
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Seile 6 der eurcpéischen technischen Zulassung ETA-O4/0069, erteill am 14 November 2006

- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitatszertifikats fur das Produkt,

- Nummer der europdischen technischen Zulassung,

- Nummer der Leitlinie fiir die europaische technische Zulassung,

- Nutzungskategorie (ETAG 001-1 Option 1),

- Grole.

Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

Herstellung

Die europaische technische Zulassung wurde fir das Produkt auf der Grundlage abge-
stimmter Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Ande-
rungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu fihren koénnten, dass die
hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfihrung dem
Deutschen Institut fir Bautechnik mitzuteilen. Das Deutsche Institut fir Bautechnik wird
dariiber entscheiden, ob sich solche Anderungen auf die Zulassung und folglich auf die
Gultigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung auswirken oder nicht, und ggf.
feststellen, ob eine zusétzliche Beurteilung oder eine Anderung der Zulassung erforderlich
ist.

Einbau
Bemessung der Verankerungen
Die Brauchbarkeit des Dibels ist unter folgenden Voraussetzungen gegeben:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit der "Leitlinie fur die
europdische technische Zulassung fur Metalldiibel zur Verankerung im Beton”, Anhang C,
Verfahren A, fir kraftkontrolliert spreizende Dibel unter der Verantwortung eines auf dem
Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Unter Berucksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen angefertigt.

Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dibels (z. B. Lage des Dibels zur
Bewehrung oder zu den Auflagern, im gerissenen oder ungerissenen Beton usw.) ange-
geben.

Bei der Bemessung von Verankerungen unter Brandbeanspruchung sind die Bestimmungen
des Technical Report TR 020 "Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der
Feuerwiderstandsfahigkeit" zu beachten. Die mafigebenden charakteristischen Dubelkenn-
werte sind in den Anhdngen 6 und 7 angegeben. Die Bemessungsmethode gilt fir eine
einseitige Brandbeanspruchung des Bauteils. Bei mehrseitiger Brandbeanspruchung kann
die Bemessungsmethode nur angewendet werden, wenn der Randabstand des Dibels
¢ > 300 mm betragt.

Einbau der Dibel

Von der Brauchbarkeit des Diibels kann nur dann ausgegangen werden, wenn folgende
Einbaubedingungen eingehalten sind:

- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters,
- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ochne Austausch der einzelnen Teile,

- Einbau nach den Angaben des Herstellers und den Konstruktionszeichnungen mit den
angegebenen Werkzeugen,

- Uberpriifung vor dem Setzen des Diibels, ob die Festigkeitsklasse des Betons, in den der
Duibel gesetzt werden soll, nicht niedriger ist als die Festigkeitsklasse des Betons, fur den
die charakteristischen Tragfahigkeiten gelten,

- Einwandfreie Verdichtung des Betons, z. B. keine signifikanten Hohirdume,

Deutsches institut fur Bautechnik 8.06.01-147/06
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4.2.3

- Einhaltung der festgelegten Rand- und Achsabsténde ohne Minustoleranzen,
Anordnung der Bohriécher ohne Beschadigung der Bewehrung,

- Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens
der doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in geringerem Abstand, wenn die
Fehibohrung mit hochfestem Mértel verflllt wird und wenn sie bei Quer- oder Schragzug-
last nicht in Richtung der aufgebrachten Last liegt,

Reinigung des Bohrlochs vom Bohrmehl,

- Einhaltung der effektiven Verankerungstiefe. Diese Bedingung ist erflllt, wenn die
Setzmarkierung des Diibels nicht Giber die Betonoberfldche hinausragt,

- Aufbringen des im Anhang 3 angegebenen Drehmoments mit einem Uberpriften Dreh-
momentenschliissel.

Verpflichtungen des Herstellers

Es ist Aufgabe des Herstellers, dafiir zu sorgen, dass alle Beteiligten Uber die Besonderen
Bestimmungen nach den Abschnitten 1 und 2 einschliefilich der Anhédnge, auf die verwiesen
wird, sowie den Abschnitten 4.2.1 und 4.2.2 unterrichtet werden. Diese Information kann
durch Wiedergabe der entsprechenden Teile der europdischen technischen Zulassung
erfolgen. Dartiber hinaus sind alle Einbaudaten auf der Verpackung und/oder einem
Beipackzettel, vorzugsweise bildlich, anzugeben.

Es sind mindestens folgende Angaben zu machen:
- Bohrerdurchmesser,
Gewindedurchmesser,
maximale Dicke der Anschiusskonstruktion,
Mindestverankerungstiefe,
Mindest-Bohrlochiiefe,
Drehmoment,

Angaben Uber den Einbauvorgang einschlie8lich Reinigung des Bohrlochs, vorzugsweise
durch bildliche Darstellung,

Hinweis auf erforderliche Setzwerkzeuge,
- Herstelllos.
Alle Angaben missen in deutlicher und verstandlicher Form erfolgen.

Dipl.-Ing. E. Jasch Beglaubigt
Prasident des Deutschen Instituts fir Bautechnik

Berlin, 15. November 2006

64340.06
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Pragung: z.B. <>BZ 15 HCR Markierung
SW
1 2
Pk @ —-—90 T e
R T B kennung
! Pragung ) ] S
l Is Diibelgrofe tix £
z.B. M10 3
— L grov—
Langenkennung c D E F G H | J K L M
Dibellange min =}635 | 762 | 889 | 1016|1143 |127,0|139,7 | 152,4 | 165,1 | 177,8 | 190,5
Diubellange max < 762 | 88,9 | 101,6 | 114,3 [ 127,0 | 139,7 | 152,4 | 165,1 | 177,8 | 190,5 | 203,2
Langenkennung N 9) P Q R S T u V | W X Y 4
Dibellange min 2 1203,2(2159 2286 | 2413 |254,0 | 2794 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8 | 457,2
Dubellange max < | 215,91 2286 | 241,3 | 254,0 | 2794 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8 | 457,2 | 483,0
Tabelle 1: Diibelabmessungen
Diibelgrofle M8 M10 M12 M16 M20
1 Konusbolzen Gewinde M8 M10 M12 M16 M20
& dy = 7.9 9,8 11,8 15,7 19,7
tixmax < 3000 3000 3000 3000 3000
L max 3065 3080 3095 3120 3137
2 Spreizblech Is = 14,5 18,5 22 243 28
3 Sechskantmutter SW 13 17 19 24 30
Mafe in mm

Tabelle 2: Benennung und Werkstoffe
Teil | Diibelgrofe M8 bis M20

nichtrostender Kaltstauch- bzw. Automatenstahl, 1.4529 oder 1.4565,
1 Konusbolzen

EN 10088
Konus mit Kunststoffuberzug

2 Spreizblech

nichtrostender Stahl, 1.4401, 1.4571, EN 10088

3 Sechskantmutter

Beschichtung

ISO 35086, nichtrostender Stahl 1.4529 oder 1.4565, EN 10088,

Unterlegscheibe nach
ENISO 7089, oder
ENISO 7083, oder
EN I1SO 7094

nichtrostender Stahl, 1.4529 oder 1.4565, EN 10088

MKT Bolzenanker BZ plus HCR

Anhang 2

Diibelabmessungen,

Benennungen und Werkstoffe

der Européischen
Technischen Zulassung

ETA-04/0069




Seite 10 der Europaischen Technischen Zulassung ETA-04/0069

Tabelle 3: Montagedaten

Diibelgréfe M8 M10 M12 M16 M20
Bohrernenndurchmesser do Imm] 8 10 12 16 20
Bohrerschneidendurchmesser dow £ | [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55
Bohrlochtiefe hiz [mm] 60 75 90 110 125
Effektive Verankerungstiefe Net [mm] 46 60 65 85 100
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] 20 35 50 110 200
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Bauteil  di< [mm} 9 12 14 18 22

hy

tm 9

hthpe 2 {

1) effektive Verankerungstiefe hy
2) Mindestbauteildicke hpy
3) Anbauteildicke 1

Tabelle 4: Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstinde

Diibelgréfe M8 M10 M12 M16 M20

Mindestbauteildicke hoin | [mm] 100 120 130 160 200

| gerissener Beton

minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 50 60 60 95
firc> | [mm] 70 75 100 100 150

minimaler Randabstand Cmin [mm] 40 55 60 60 95
flrs> | [mm] 80 90 140 180 200

 ungerissener Beton

minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 50 60 65 90
fircz | [mm] 80 75 120 120 180

minimaler Randabstand Crmin [mm] 50 60 75 80 130
firs> | [mm] 100 120 150 150 240

Zwischenwerte durfen interpoliert werden.

Tabelle 5: Reduzierte Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstinde

Diibelgréfe M8 M10 M12 M16 M20

Mindestbauteildicke Nminred | [mm] 80 100 110 140 -

| gerissener Beton

minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 45 60 70 -
furc> | [mm] 70 90 100 160 -

minimaler Randabstand Crin [mm] 40 50 60 80 -
furs> | [mm] 80 115 140 180 -

| ungerissener Beton

minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 60 60 80 -
furcz | [mm] 80 140 120 180 -

minimaler Randabstand Cmin [mm] 50 90 75 90 -
firs> | [mm] 100 140 150 200 -

Zwischenwerte diirfen interpoliert werden.
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Tabelle 6: Bemessungsverfahren A

Charakteristische Werte fiir Zugbeanspruchung
Diibelgrofe | M8 | M10 | M12 | M16 | M20
Stahiversagen
charakteristische Zugtragfahigkeit Nres| [KN] 16 | 27 | 40 | 64 108
Teilsicherheitsbeiwert Yms 1,50 1,68
Herausziehen
Gerssencn Beton G025 New| M | 8 | e | 12 | 25 | Y
e o™ ™ M kM| 2 | e | 2 | s |
Spalten bei Standard Mindestbauteildicke im ungerissenen Beton €20/25 *
Standard Mindestbauteildicke hmin2 1 [Mm] 100 120 130 160 200
charakteristische Tragfahigkeit Norisp > | [KN] 9 12 16 30 40
zugehoriger Achsabstand Sersp | [MM] 3 hes
zugehoriger Randabstand Corsp| IMM] 1.5 hegs
charakteristische Tragfahigkeit Nreso | [KN] 12 16 20 35 50
zugehoriger Achsabstand Sersp | [MM] 230 250 260 400 440
zugehoriger Randabstand Cersp | [MIM] 115 125 130 200 220
Spalten bei reduzierter Mindestbauteildicke im ungerissenen Beton €20/25 ¥
reduzierte Mindestbauteildicke Rminrea 2 [Mm] 80 100 110 140 Keine
charakteristische Tragfahigkeit Nisp 2| [KN] 12 16 20 35 | reduzierte
zugehoriger Achsabstand Serspl [MM] 5 hes B;Lét(e;"
zugehoriger Randabstand Cersp| [MM] 2,5 hes
Erhdhungsfaktoren C30/37, [ 1,22
fur Nrgp ye C40/50) [1] 1,41
und N sp C50/60| [-] 1,55
Betonausbruch
effektive Verankerungstiefe het | [mm] 46 60 65 % 85 100
Achsabstand Sern | MM 3 het
Randabstand Corn | [MM] 1,5 hes
Teilsicherheitsbeiwert o= Tmsp =Te | 1] 152

" Betonausbruch ist mafigebend
% In diesem Wert ist der Teilsicherheitsbeiwert y, = 1,0 enthalten

% Beim Nachweis gegen Spalten nach ETAG 001 Anhang C, ist in Gleichung (5.3) bei Einhaltung der

zugehorigen Bauteilabmessungen flr NORK,C der hier angegebene Wert NORk,spzu verwenden (yyen = 1,0).

Tabelle 7: Verschiebung unter Zugbeanspruchung

DiibelgroRe M8 M10 M12 M16 M20

Zuglast im gerissenen Beton N [kN] 2,4 43 57 11,9 171

zugehorige Verschiebungen Sno [mm] 0,7 1.8 0,8 0,7 0,9
SNeo [mm] 1,2 1,4 1.4 1,4 1,0

Zuglast im ungerissenen Beton N [kN] 5,8 7,6 9,5 16,7 23,8

zugehdrige Verschiebungen Sno [mm] 0,6 0,5 0,5 0,2 0.4
ONeo [mm] 1,2 1,0 1,0 04 0,8
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Tabelle 8: Bemessungsverfahren A

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung

DiibelgréBe | M8 | M10 | M12 | M16 M20

Stahlversagen ohne Hebelarm

charakteristische Quertragfahigkeit Veks | [KN] 13 | 20 | 30 | 55 86

Teilsicherheitsbeiwert T [ 1,25 1,4

Stahlversagen mit Hebelarm

charakteristisches Biegemoment Mres | [Nm] 26 | 52 | 92 | 233 454

Teilsicherheitsbeiwert s [ 1,25 1,4

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor in Gleichung (5.6)

ETAG 001, Anhang C, 5.2.3.3 k [ 2,0 2.0 2.0 2,0 2.0

Teilsicherheitsbeiwert e | [ 157

Betonkantenbruch

wirksame Dubellange bei Querlast k [mm] 46 60 65 85 100

wirksamer Aullendurchmesser drom [mm] 8 10 12 16 20

Teilsicherheitsbeiwert YMe " [-1 1,5 2

" Sofern andere nationale Regelungen fehlen

? In diesem Wert ist der Teilsicherheitsbeiwert v, =y, = 1,0 enthalten

Tabelle 9: Verschiebung unter Querlast

DiibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20

Querlgst im gerissenen und Vv [KN] 73 11,6 16.9 313 438

ungerissenen Beton

zugehdrige Verschiebungen Bvo [mm] 3,2 4.4 52 6,5 29

Bves [mm] 4,8 6,6 7,8 9,8 4,3
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