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[. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung
zu stellen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

1.2.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung der Bauprodukte vom
Typ "ZZ-Brandschutzgitter" und ihre Verwendung zum VerschlieBen von Uberstrém-
offnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen.

Die Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstrémoffnungen sind als Formteile aus
einem dammschichtbildenden Baustoff - dessen Wirkungsweise auf der Bildung eines
warmedammenden Schaums im Brandfall beruht, so dass Fugen und Spalten bzw. Off-
nungen ausgefilit werden - bzw. nach Abschnitt 2 herzustellen.

Anwendungsbereich

Die Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstréméffnungen nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung verhindern bei Zugrundelegung des Normbrandes nach
DIN 4102-2' den Durchtritt von Feuer und Rauch tiber mindestens 120 bzw. 90 bzw. 60
bzw. 30 Minuten, jedoch nicht den Durchtritt von Rauch unterhalb der Reaktionstempe-
ratur des dammschichtbildenden Baustoffs. Sie diurfen daher nur an Stellen eingebaut
werden, wo nach bauaufsichtlichen Vorschriften diesbeziiglich keine Bedenken bestehen,
z. B.

~ als Nachstréméffnung in Wanden notwendiger Flure, sofern sich die Offnungen im
unteren Wandbereich (max. 500 mm mittig Uber OKF) befinden,

~ in Brandschutzgehdusen (Schaltschranken), ausgenommen in Treppenrdumen,

— in Installationsschachten, wenn diese in Deckenebene geschossweise abgeschottet
sind, oder

- in Installationskanélen, wenn diese abschnittweise im Bereich der raumabschliellenden
Bauteile abgeschottet sind, jedoch nicht in notwendigen Fluren.

Uber die Zulassigkeit ihrer Verwendung, insbesondere hinsichtlich Anordnung und GréRe
im Bereich der Wéande notwendiger Flure, entscheidet die zusténdige Bauaufsichtsbe-
hdrde im Baugenehmigungsverfahren.

Die Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstréméffnungen dirfen in Wande aus
Mauerwerk, Beton oder Porenbeton und in leichte Trennwéande aus Gipskarton-Feuer-
schutzplatten oder nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2 Bauplatten, jeweils min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 120, F 90 (feuerbesténdig), F 60 (hochfeuerhem-
mend) oder F 30 (feuerhemmend), Benennung (Kurzbezeichnung) F 120-AB, F 90-AB,
F 60-AB bzw. F 30-AB nach DIN 4102-2' eingebaut werden (s. Abschnitt 3.1.1 bzw.
3.1.2).

Die Wanddicken missen mindestens den Angaben der Tabelle 1 entsprechen.
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DIN 4102-2:1977-08 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und
Priifungen

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1. Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen
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1.2.3

1.2.4

1.2.5

Tabelle 1: Mindestdicke der Wande fur die jeweilige Feuerwiderstandsdauer
Wanddicke entsprechend
der
Feuerwiderstandsklasse der
Wand
Winde:

Beton- und Stahlbetonwénde

Winde aus Mauerwerk oder Wandbauplatte
Wande aus Mauerwerk

Wande aus Gasbeton

Winde aus Gipskartonplatten (GKF) mit Stdndern und/oder Riegeln aus
Stahiblechprofilen

nach DIN 4102-43 gem. Tab.
35, 36
38
39,40
44
48

Wiande mit Metalistiindern und Beplankung aus:

Gipskarton-Bauplatien GKF
Gipsvlies-Bauplatten GV
Kalziumsilikat-Bauplatten
Gips-Wohnbauplatten
Fireboard-Wand

Winde ohne Sténder undloder Riegel aus Stahiblechprofifen mit:

Kalziumsilikat-Bauplatten
Vermiculite-Bauplatten (bei Wandbreiten < 2,2 m)

jeweils nach allgemeinem
bauaufsichilichen
Priifzeugnis

Die Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstréméffnungen dirfen in Installations-
schichte bzw. —kandle der Feuerwiderstandsklasse |120, 190, 160 oder |30 nach
DIN 4102-114 eingebaut werden (s. Abschnitt 3.1.3).

Die Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstréoméffnungen dirfen auch in Brandschutz-
gehduse (mit einer entsprechenden Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung von
auBen), deren Verbindung mit dem Zulassungsgegenstand in den Bestimmungen der fur
das Brandschutzgehaduse erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist,
eingebaut werden (s. Abschnitt 3.1.4).

Die Abmessungen der Formteile der Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstrémofi-
nungen betragen

— bei runder Ausfihrung:

> 100 mm und £ 200 mm im Durchmesser

— bei rechteckiger Ausfuhrung: £ 210 mm (Héhe) x = 420 mm (Breite)
und diirfen eine freie Flache von 500 cm? nicht Gberschreiten.

Die Dicke der Formteile muss den Angaben der Tabelle 2 entsprech

3

4
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DIN 4102-4:1994-03

DIN 4102-11:1985-12

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 11: Rohrummantelungen, Rohrab

schottungen, Instailationsschichte und -kandle sowie Abschliisse ihrer Revisions-

sffnungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen
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Tabelle 2:
Mindestdicke [mm] der Formteile der Bauprodukte zum Verschiieen
d von Uberstréméfinungen
angrenzendes fur die Feuerwiderstandsdauer von
Bauteil
120 Minuten 90 Minuten 60 Minuten 30 Minuten
Massivwand 75* 60 46* 35
-* 75* 55* 35*
leichte Trennwand bzw. 75** 75%* A 35
nach den Abschnitten L 75*% 55 35*
123und 124

Hk

Ausfihrung mit beidseitigem Abdeckgitter

%

Ausfihrung mit einseitigem Abdeckgitter

1.2.6  Auch unter Beriicksichtigung des Einbaus der Bauprodukte zum VerschlieBen von Uber-
stréomdéffnungen in die Bauteile bzw. Konstruktionen nach den Abschnitten 1.2.2 bis 1.2.4
erfillen diese weiterhin die Anforderungen der jeweiligen Feuerwiderstandsklasse.

1.2.7 Die Verwendung der Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstréméffnungen ist nicht
nachgewiesen, wo nach bauaufsichtlichen Vorschriften Anforderungen an de z
und/oder Schallschutz gestelit werden.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1.1  Dammschichtbildender Baustoff

Fur die Herstellung der Formteile der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstromofi-
nungen muss der dammschichtbildende Baustoff "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N", Vari-
ante C bzw. "ZZ-Brandschutzschaum TS" gemal} allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung Nr. Z-19.11-1599 bzw. Z-19.11-353 verwendet werden.

2.1.2  Abdeckgitter

Als Abdeckgitter fur die Formteile sind 2 0,75 mm dicke Gitter aus metallischen Werk-
stoffen mit einem Schmelzpunkt > 1000 °C zu verwenden (s. Anlagen 2 bis 4).

2.1.3 Aufleistungen und Rahmen

Bei Bauteilen, deren Dicke geringer ist als die in Abschnitt 1.2.5, Tabelle 2, geforderte
Mindestdicke der Formteile, sind Aufleistungen und ggf. Rahmen aus Streifen aus nicht-
brennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)?2 Kalziumsilikatplatten zu verwenden (s. Anla-
ge 4).

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1  Herstellung der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstréméffnungen

2.2.1.1 Die Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstréméffnungen vom Typ "ZZ-Brandschutz-
gitter" missen aus dem Baustoff nach Abschnitt 2.1.1 bzw. nach den Abschnitten 2.1.2
und 2.1.3 hergestellt werden.

2.2.1.2 Aus dem Baustoff nach Abschnitt 2.1.1 und entsprechend den Angaben der Anlage 1 sind
Formteile herzustellen. lhre Rohdichte muss = 1150 und < 1410 kg/m® betragen.

2.2.2  Kennzeichnung der Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstroméffnungen

Jedes Bauprodukt zum VerschlieRen von Uberstroméffnungen oder sein Beipackzettel
oder seine Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder
die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeich-
net werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.3 erfillt sind.

86263.05
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2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1  Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte zum VerschlieBen von Uber-
stromoffnungen mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolie erfoigen.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

in jedem Hersteliwerk der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstréméffnungen ist
eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufihren. Unter werkseige-
ner Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwa-
chung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm herge-
steliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
Mafnahmen einschlieflen:

~ Prifung, dass fur die Herstellung der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstrém-
offnungen ausschliiellich die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gefor-
derten Baustoffe verwendet werden;

— Prufung der Abmessungen der Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstréméff-
nungen

— Bestimmung von Rohdichte, Schaumhéhe und Blahdruck an je einem Formteil dreimal
pro Fertigungscharge

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

~ Bezeichnung der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstroméffnungen bzw. des
Ausgangsmaterials

— Art der Kontrolle oder Prifung

~ Datum der Herstellung und der Priifung der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uber-
stromoffnungen bzw. des Ausgangsmaterials

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenltgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen. :

3 Bestimmungen fiir die Ausfithrung bzw. den Einbau

3.1 Angrenzende Bauteile
3.1.1  Die Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstroméffnungen missen in .
~ Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-15, aus Beton bzw. Stahibeton nach DiN-10456

5 DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausfihrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)
6 DIN 1045: Beton und Stahlibeton; Bemessung und Ausfiibrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

86263.05
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oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41667 oder
— leichte Trennwénde nach Abschnitt 3.1.2 oder
— Installationsschachte und —kanale nach Abschnitt 3.1.3 oder
— Brandschutzgehaduse nach Abschnitt 3.1.4
eingebaut werden.

3.1.2 Die Trennwande mussen den Bestimmungen von DIN 4102-43 fir Wande der Feterwider-
standsklasse F 120, F 90, F 60 bzw. F 30 aus Gipskarton-Feuerschutzplatten entspre-
chen.

Wahlweise durfen die Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstréméffnungen auch in
Trennwédnde aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2 Bauplatten eingebaut
werden, wenn diese Wande den Bestimmungen von DIN 4102-21 fir Wande der Feuer-
widerstandsklasse F 120, F 90, F 60 bzw. F 30 entsprechen und die Feuerwiderstands-
klasse F 120, F 90, F 60 bzw. F 30 durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis
nachgewiesen ist.

Beim Einbau der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstréméffnungen in Trennwande
bleiben die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fir die Trennwéande
davon unberihrt und sind ggf. entsprechend DIN 4103-18 zu fihren.

3.1.3 Die Wande der Installationsschichte und —kanale missen aus Gipskarton-Feuerschutz-
platten oder nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2 Bauplatten bestehen.

Fur die Installationsschéachte und —kanale muss die Feuerwiderstandsklasse | 120, | 90,
I 60 oder | 30 durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis nachgewiesen sein.

3.1.4  Die Bauprodukte zum Verschlieen von Uberstréméffnungen dirfen auch in Brandschutz-
gehéuse (Schaltschranke) eingebaut werden, sofern die Verbindung mit dem Zulassungs-
gegenstand in den Bestimmungen der fir das Brandschutzgehause erteilten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist.

3.1.5 Bei Bauteilen, deren Dicke geringer ist als die in Abschnitt 1.2.5, Tabelle 2, geforderte

Mindestdicke der Formteile, sind Aufleistungen aus Streifen aus nichtbrennbaren (Bau-
stoffklasse DIN 4102-A)? Kalziumsilikatplatten nach Abschnitt 2.1.3 zu verwenden (s. An-
lage 4).
Bei leichten Trennwanden oder Bauteilen nach Abschnitt 1.2.3 bzw. 1.2.4 ist die Offnung,
in die das Bauprodukt eingebaut werden soll, umlaufend mit einem Rahmen aus nicht-
brennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)2 Kalziumsilikatplatten nach Abschnitt 2.1.3 zu
bekleiden (s. Anlage 3). Die mit dem Rahmen bekleidete Offnung darf umlaufend maximal
2,5 mm groRer als die Abmessungen des Formteiles nach Abschnitt 2.2.1.2 ausgefthrt
werden.

3.2 Einbau der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstroméffnungen
Vor dem Einbau muss die Laibung der Bauteil6ffnung gereinigt und entstaubt werden.
Das Formteil nach Abschnitt 2.2.1.2 ist in die Bauteil6ffnung einzuschieben.

Sind die Fugen zwischen dem Formteil des Bauproduktes und der Offnungslaibung
gréBer als 2,5 mm, so sind diese Fugen umlaufend und vollstéandig mit nichtbrennbaren
(Baustoffklasse DIN 4102-A)2 Baustoffen zu schlieRen, z. B. mit Mértel aus mineralischen
Baustoffen oder mit nichtbrennbarer Mineralwolle, deren Rohdichte = 80 kg/m? betragen
und deren Schmelzpunkt iber 1000 °C liegen muss.

Das Formteil ist ein- bzw. beidseitig — gemafl Abschnitt 1.2.5, Tabelle 2, - mit dem/den
Abdeckgitter(n) nach Abschnitt 2.1.2 zu versehen (s. Anlagen 2 bis 4). Das/Die Abdeck-
gitter muss/muissen dabei sowohl das Formteil als auch die Fuge zwischen Formteil und
Bauteillaibung Uberdecken. Zur Befestigung sind geeignete Befestigungsmitteln, z. B.
Spaxschrauben, zu verwenden.

7 DIN 4166: Gasbeton-Bauplatten und Gasbeton-Planbauplatien (in der jeweils geltenden Ausgabe)
DIN 4103-1:1984-07 Nichitragende innere Trennwande; Anforderungen, Nachweise

86263.05
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3.3

86263.05

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der den Zulassungsgegenstand/die Zulassungsgegensténde eingebaut
hat, muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit der
er bescheinigt, dass die von ihm eingebauten Zulassungsgegenstéande den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen (ein Muster fir diese
Bestatigung s. Anlage 5). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen
Weiterleitung an die zustdndige Bauaufsichtsbeh6rde auszuhéandigen.
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Abmessungen / Ubersicht:

(Anordnung der Luftschlitze variieren je nach Grofe bzw. Ausflihrungsform)
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Schnitt A-A:

Schnitt B-B:

* b nach angrenzendem Bauteil und Feuerwiderstandsklasse s. Abschnitt 1.2.5,

Tab.2 bzw. Anlagen 2 bis 4

Male in mm

"ZZ-Brandschutzgitter", Bauprodukt zum Verschliefien von Anlage

Uberstromoffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Nr.: Z-1

- Abmessungen / Ubersicht - vom 3 ()

1

zur Zulassung
9.18-1656
. Juni 2006
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Einbau in Massivwand:

Befestigung mit Stahlschrauben

Abdeckgitter, wahlweise
einseitig oder beidseitig
(entsprechend Tabelle)

Male in mm

Die Feuerwiderstandsdauer der "ZZ-Brandschutzgitter" muss der Feuerwiderstandsklasse
der Massivwand entsprechen.

Max. Spalt umlaufend < 2,5 mm,

bei groRerem Spailt vollstandig mit
mineralischen Baustoffen verschlieflen
oder mit Mineralwolle (Baustoffklasse
DIN 4102-A1) ausstopfen.

ZZ-Brandschutzgitter, Dicke
entsprechend Tabelle

Massivwand der Feuerwiderstands-
kiasse F 30, F 60, F 90 bzw. F 120

Feuerwiderstands- Mindestdicke b [mm] der Formteile der Bauprodukte
dauer zum VerschlieRen von Uberstrdméffnungen in
Massivwénden
einseitiges Abdeckgitter | beidseitiges Abdeckgitter
30 Minuten 35 35
60 Minuten 55 45
90 Minuten 75 60
120 Minuten — 75

Einbau in Massivwand

"ZZ-Brandschutzgitter", Bauprodukt zum Verschliel3en von Anlage 2
Uberstromoffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

zur Zulassung
Nr.: Z-19.18- 1%6?5/@
vom J U, %
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Einbau in leichte Trennwand:

Die Feuerwiderstandsdauer der "ZZ-Brandschutzgitter" muss der Feuerwiderstandsklasse
der leichten Trennwand entsprechen.

X
L

K

Max. Spalt umlaufend < 2,5 mm,

bel gréllerem Spalt vollstindig mit
mineralischen Baustoffen verschlieen
oder mit Mineralwolle (Baustoffklasse
DIN 4102-A1) ausstopfen.

%

X

XX

RL

Befestigung mit Stahlschrauben

2

X5
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X

‘z;

<
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S
&
24
D®
5
K
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VAN

L/

ZZ-Brandschutzgitter, Dicke
entsprechend Tabelle

Abdeckgitter, wahlweise

einseitig oder beidseitig
(entsprechend Tabelle)

Rahmen umlaufend aus 20 mm dicken
nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)
Kalziumsilikatplatten

%
1

R
R

£

S
o

N
%5

N

l.eichte Trennwand der Feuerwider-
standsklasse F 30, F 60, F 90 bzw. F 120

X
XL

3
L

P

Feuerwiderstands- | Mindestdicke b [mm] der Formteile der Bauprodukte
daver zum VerschlieBen von Uberstréméffnungen in
leichten Trennwénden

einseitiges Abdeckgitter | beidseitiges Abdeckgitter
30 Minuten 35 35
60 Minuten 55 45
90 Minuten 75 75
Male in mm 120 Minuten — 75

"7Z-Brandschutzgitter”, Bauprodukt zum VerschlieRen von| Anlage 3

Uberstrémafiungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen| 24" £ulassung
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- Einbau in leichte Trennwand - vom 3 ]
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it 9%%%




| 30-Kanal bzw. leichte
Trennwand F 30:

| 60-, 1 90-, | 120-Kanal bzw.
leichte Trennwand F 60, F 90, F 120:

Die Feuerwiderstandsdauer der "ZZ-Brandschutzgitter” muss der Feuerwiderstandsklasse des
I-Kanals bzw. der leichten Trennwand entsprechen.

I-Kanal bzw.
I-Kanal bzw. leichte Trennwand

leichte Trennwand

\\ Aufleistung aus nichtbrennbaren

(Baustoffklasse DIN 4102-A)
Kalziumsilikatplatten

Aufleistung aus nichtbrennbaren
(Baustoffklasse DIN 4102-A)
Kalziumsilikatplatten

@] O
- 0 . . B ] 10
<, I Abdeckgitter, wahlweise

einseitig oder beidseitig
(entsprechend Tabelle)
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Abdeckgitter, wahlweise
einseitig oder beidseitig
(entsprechend Tabelle)

ZZ-Brandschutzgitter, Dicke e = ZZ-Brandschutzgitter, Dicke
entsprechend Tabelle

entsprechend Tabelle
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- Einbau in |-Kanal oder
leichte Trennwand -

Feuerwiderstands- Mindestdicke b [mm] der Formteile der Bauprodukte
daver zum Verschlieflen von Uberstréméffnungen in I-
Kanélen oder leichten Trennwénden
einseitiges Abdeckgitter | beidseitiges Abdeckgitter
30 Minuten 35 35
60 Minuten 55 45
90 Minuten 75 75
MaRe in mm 120 Minuten o 75
"ZZ-Brandschutzgitter”, Bauprodukt zum Verschlieen von| anlage 4
Uberstromoffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen| zur Zulassung

Nr.: Z-19.18—1§56
vom 30, luni?
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Ubereinstimmungsbestatigung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das das Bauprodukt zum VerschlieBen
einer Uberstromoffnung /die Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstrom-
offnungen (Zulassungsgegenstand) eingebaut hat: ........ccoovovveeeereceeveeeereeeeeea,

— Bauvorhaben:

..........................................................................................................

................................................................................................

Hiermit wird bestatigt, dass der Zulassungsgegenstand /die Zulassungsgegen-
stande hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestim-
mungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.18-...... .vom

(und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Ergénzungsbescheide vom
eingebaut wurde(n).

................................................................................

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die
zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.) =

"77-Brandschutzgitter", Bauprodukt zum VerschlieRen von| Anlage 5

Uberstréméffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen| 2Ur £ulassung
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Ubereinstimmungsbestéatigung




