DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

10829 Berlin, 23. Mai 2006
Kolonnenstralle 30 L
Telefon: 030 78730-361
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: 143-1.3.11-68/05

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-3.11-1706

Antragsteller: CEMEX OstZement GmbH
Frankfurter Chaussee
15562 Rudersdorf bei Berlin

Zulassungsgegenstand: Portlandhittenzement
CEM II/B-S 42,5 R-NA "RDF"

Geltungsdauer bis: 31. Juli 2011

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. *

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Sei

Diese aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
18. Juni 2004.
Der Gegenstand ist erstmals am 16. Juli 2001 aligemein bauaufsichtiich zugelassen worden.
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behoérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verbffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die immungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdénnen nachtraglich er edndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies e
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[I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

Der Portlandhittenzement CEM II/B-S 42,5 R-NA "RDF" ist ein Zement mit besonderen
Eigenschaften, der die Anforderungen fir allgemeine Eigenschaften von DIN EN 197-11
fur die Festigkeitsklasse 42,5 R erfullt und dartber hinaus besondere Eigenschaften
aufweist.

Der Portlandhittenzement CEMII/B-S 42,5 R-NA "RDF" weist bei einem von
DIN 1164:2000-112 abweichenden Gesamtalkaligehalt die NA-Eigenschaft auf.

1.2 Anwendungsbereich

Der Portlandhittenzement CEM lI/B-S 42,5R-NA "RDF" darf in allen Anwendungs-
bereichen eines Portlandhittenzements CEM 1I/B-S nach DINEN 197-11 verwendet
werden. DarlUber hinaus darf der Portlandhittenzement CEMII/B-S 42,5 R-NA "RDF" in
Beton mit alkaliempfindlichem Zuschlag nach der Alkali-Richtlinie* als Zement NA
verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Anforderungen an die Ausgangsstoffe

2.1.1.1  Anforderungen an den Huttensand
2.1.1.1.1 Der Huttensand muss DIN EN 197-1" entsprechen.
2.1.1.1.2 Die chemische Zusammensetzung des Huttensands, bestimmt nach DIN EN 196-24,

muss im Rahmen der Zusammensetzung liegen, wie sie den Priifungen im Rahmen des
Zulassungsverfahrens zugrunde lag.

2.1.1.2 Anforderungen an den Portlandzementklinker
2.1.1.2.1 Der Portlandzementklinker muss DIN EN 197-11 entsprechen.

2.1.1.2.2 Die chemische Zusammensetzung des Portlandzementklinkers, bestimmt - nach
DIN EN 196-24, muss im Rahmen der Zusammensetzung liegen, die beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt wurde. ‘

1 DIN EN 197-1:2004-08 Zement - Teil 1. Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitéts-
kriterien von Normalzement; Deutsche Fassung EN 197-1:2000 + A1:2004
2 DIN 1164-10:2004-08 Zement mit besonderen Eigenschaften - Teil 10: Zusammensetzung,

Anforderungen und Ubereinstimmungsnachweis von Normalzement mit
besonderen Eigenschaften
DIN 1164-10 Ber1:2005-01 Berichtigungen zu DIN 1164-10:2004-08
3 Deutscher Ausschuss flir Stahlbeton DAfStb (Hrsg.):
"DAfStb-Richtlinie: Vorbeugende MaRnahmen gegen schédigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)"
- Mai 2001 - Berlin: Beuth, 2001 (Vertriebs-Nr. 65033)

4 DIN EN 196-2:2005-05 Prifverfahren fir Zement; Teil 2: Chemische Analyse von Zement
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2.1.1.3 Gesamtalkaligehalt der Summe der Ausgangsstoffe ohne Huttensand
Der Gesamtalkaligehalt der Summe der Ausgangsstoffe ohne Huttensand darf
0,85 M.-% als Na,O-Aquivalent nicht tUberschreiten (Grenzwert fur Einzelergebnisse:
< 0,90 M.-% als Na,0O-Aquivalent).

21.2 Anforderungen an den Portlandhittenzement

2.1.2.1 Der Portlandhittenzement CEM II/B-S 42,5 R-NA "RDF" muss aus den Hauptbestand-
teilen nach dem Verfahren, wie es bei dem Zement erfoigte, der den Zulassungs-
prufungen zugrunde lag®, hergestellt werden.

2.1.2.2 Folgende Zusammensetzung des Portlandhittenzementes sowie die Herkunft der
Bestandteile gemaR Abschnitt 2.2.1 sind einzuhalten.

Portlandzementklinker: 70 bis 65 M.-%

Hattensand: 30 bis 35 M.-%

Die Zusammensetzung ist mit Hilfe chemischer Analysen an den Ausgangsstoffen und
an dem mit den gleichen Ausgangsstoffen hergestellten Portlandhittenzement geman
DIN EN 196-24 oder anderer gleichwertiger Analysenverfahren zu bestimmen. Dabei
wird der Gehalt an Leitoxiden bestimmt und daraus nach 7 die Zusammensetzung
berechnet.

2.1.2.3 Hinsichtlich der Eigenschaften des Portlandhittenzements CEM11/B-S 42,5 R-NA "RDF"
und sonstigen Anforderungen gelten die Festlegungen von DINEN 197-1' bzw.
DIN 1164-102, soweit in diesem Zulassungsbescheid nichts anderes bestimmt wird. Fir
die Prifverfahren gelten die Normen der Reihe DIN EN 196.

2.1.2.4 Der nach DIN EN 196-24 bestimmte Gesamtalkaligehalt des Portlandhittenzements darf
0,85 M.-% als Na,O-Aquivalent nicht (berschreiten (Grenzwert fir Einzelergebnisse:
< 0,90 M.-% als NaO-Aquivalent).

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Im Werk Rudersdorf der Firma Ridersdorfer ZementGmbH wird aus dem Portland-
zementklinker des Werks RUdersdorf der Firma CEMEX OstZement GmbH unter
Zugabe von Kalkstein und Sulfattrager® ein Vorprodukt gemahlen.

Portlandhittenzement CEM 1I/B-S 42,5 R-NA "RDF" wird aus diesem Vorprodukt und
Huttensand des Werks Eisenhittenstadt der Firma EKO StahlGmbH im Werk
Ridersdorf der Firma CEMEX OstZement GmbH durch Mischen hergestelit.

2.2.2 Verpackung und Transport

Portlandhittenzement CEMII/B-S 42,5 R-NA "RDF" darf nur in saubere und von
Rickstanden fritherer Lieferungen freie Sacke oder Transportbehalter gefliit
darf auch wahrend des Transports nicht verunreinigt werden.

5 Der Gesamtalkaligehalt der Summe der Ausgangsstoffe ohne Hittensand ist wie folgt z
AH-HG]

100
100-HG

100~(AZ—
AA =

mit: HG = H{ittensandgehalt in M.-%,
AA = Gesamtalkaligehalt der Ausgangsstoffe chne Hittensand in M.-%,
AZ = Gesamtalkaligehalt des NA-Zements in M.-%,
AH = Gesamtalkaligehalt des Huttensands in M.-%,

Der Gesamtalkaligehalt ist jeweils als Na,O-Aquivalent anzugeben.

6 Das Herstellverfahren ist beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.

7 H.-J. Wierig und H. Winkler: Zur quantitativen Bestimmung der Hauptbestandteile von Zementen.
In: Zement-Kalk-Gips 37 (1984), Nr. 6, S. 308-310.

8 Die Anteile sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.
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Lagerung

Der Zement ist im Herstellwerk in einem Silo zu lagern, das die deutlich sichtbare
Aufschrift tragt:

PortlandhGttenzement CEM 1I/B-S 42,5 R-NA "RDF"

DiBt-Zulassung Nr. Z-3.11-1706
Kennzeichnung

Die Sacke des Bauprodukts bzw. der Silozettel des Bauprodukts oder der Lieferschein
des Bauprodukts missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erflllt sind.

Die Kennzeichnung von Portlandhittenzement CEM II/B-S 42,5 R-NA "RDF" muss auf
dem Lieferschein sowie auf den Sacken oder, bei Lieferung von losem Zement, auf
einem witterungsfesten Blatt gemaR DIN 1164-102, Abschnitt 10, zum Anheften an das
Silo wie folgt lauten:

Bezeichnung und
Zementart: Portlandhiittenzement CEM 11/B-S 42,5 R-NA "RDF"

Lieferwerk: Zementwerk Ridersdorf
der Fa. CEMEX OstZement GmbH

Ubereinstimmungszeichen
mit Zulassungsnummer: Z-3.11-1706

Gewicht (Brutto-Gewicht
des Sackes oder Netto-Gewicht
des losen Zements). ...

Die Lieferscheine fur losen Zement missen aullerdem mit folgenden Angaben versehen
sein:

— Tag und Stunde der Lieferung,

— amtliches Kennzeichen des Fahrzeugs,

~ Auftraggeber, Auftragsnummer und Empféanger.

Ubereinstimmungsnachweis
Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uber-
einstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelméafigen Fremduberwachung einschlieflich einer Erstprifung des
Bauprodukts nach MafRRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schliefllich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstpriifbericht
Kenntnis zu geben.
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232 Werkseigene Produktionskontrolle
Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll, wenn in diesem Zulassungsbescheid nichts
anderes bestimmt wird, DIN 1164-102 fur NA-Zement entsprechen und mindestens die
im Folgenden aufgefiihrten MalRnahmen einschliel3en:

- Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,

—  Kontrolle und Prifungen, die wahrend der Herstellung durchzufiihren sind und

—~  Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzuflihren sind:
Zusatzlich zu DIN 1164-102 sind folgende Prifungen durchzufihren:
Mindestens 1mal monatlich

o Gesamtalkaligehalt der Ausgangsstoffe ohne Huttensand nach Abschnitt
2.1.1.3°%

Mindestens 2mal wochentlich
e Huttensandanteil des Portlandhittenzements nach Abschnitt 2.1.2.2

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

~  Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prufung,

—  Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangs-
materials oder der Bestandteile,

~  Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen und

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Uber-
einstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit
technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die
betreffende Prifung unverzlglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdlberwachung
Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine FremdlUberwachung
regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzu-
fiihren, sind Proben nach DIN 1164-102 zu entnehmen und zu prifen und kénnen auch
Proben fiir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Fremduberwachung ist nach DIN 1164-102 fur NA-Zement durchzufiihren,
diesem Zulassungsbescheid nichts anderes bestimmt wird. :

in

o Eine statistische Auswertung des Alkaligehalts der Ausgangsstoffe ohne Hiittensand gema Abschn.-2
ist bei nur monatlicher Bestimmung des Alkaligehalts des Hittensandes unzuléssig.
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Dr.-Ing. Hintzen
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Zusatzlich zu DIN 1164-102 sind folgende Prifungen durchzuflihren:
Mindestens 2mal jdhrlich

¢ Gesamtalkaligehalt der Ausgangsstoffe ohne Huttensand nach Abschnitt
2113

Mindestens 8mal j&hrlich
e Huittensandanteil des Portlandhittenzements nach Abschnitt 2.1.2.2

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehdérde vorzulegen.

Beglaubugt




