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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verflgung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréaglich ergapzt-tmiok: @andert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies en‘qrﬁern 8
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2.1
2.1.1

Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Das Capatect-VHF-System ist eine vorgehangte, hinterlliftete Fassadenbekleidungen, bei
der 12,5 mm dicke und maximal 1200 mm x 800 mm groRe Capatect-VHF-Putztrager-
platten auf Holztraglatten mit Schrauben oder auf Aluminium-Tragprofile mit Blindnieten
befestigt werden. Die Putztragerplatten werden anschliefend Uber die Fugen hinweg mit
einem bewehrten Unterputz sowie einer Endbeschichtung versehen.

Die Capatect-VHF-Putztragerplatte ist nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A1 nach
DIN 4102-1).

In Abh&ngigkeit der verwendeten Unterkonstruktion und der Beschichtung der Putztrager-
platten wird in Capatect-VHF-System "A" und Capatect-VHF-System "B" unterschieden
(siehe Anlage 1).

Das Capatect-VHF-System "A" ist nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A2).

Das Capatect-VHF-System "B" ist schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1).

Eine eventuell vorhandene Warmedammung ist unabhdngig von der Unterkonstruktion
direkt am Bauwerk zu befestigen. Sie muss aus nichtbrennbaren Mineralfaserdammstof-
fen nach DIN EN 13162 (Baustoffklasse DIN 4102-A oder Klasse A1 oder A2-s1, d0
nach DIN EN 13501-1) bestehen.

Die fur die Verwendung der Capatect-VHF-Systeme "A" und "B" zuldssige Gebdudehdhe
ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden
Brandschutzvorschriften der Lander nicht geringere Héhen ergeben.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Der Zulassungsgegenstand und seine Teile missen den Besonderen Bestimmungen und
den Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung
Capatect-VHF-Putztragerplatte

Die Capatect-VHF-Putztragerplatten nach Anlage 2 missen aus Blahtongranulat (Kor-
nung 0/4 mm), das mittels Zement CEM 42,5 R nach DIN 1164 gebunden ist, bestehen
und beidseitig mit einem in der Oberflache eingebetteten Glasfasergewebe (Flachenge-
wicht: ca. 129 g/m?, Maschenweite: ca. 1,6 mm x 2,56 mm) beschichtet sein.

Die Dicke der Putztragerplatten muss 12,5 + 0,7 mm betragen und die maximalen Seiten-
abmessungen von 1200 mm x 800 mm (Toleranz: £+ 1 mm) durfen nicht Uberschritten
werden.

Die Rohdichte der Putztragerplatten muss 1,45 g/cm? (Mittelwert) betragen.

Das Biegemoment in Feldmitte, bei dem ein Knick in der Last-Verformungskurve auftritt,
muss im Dreipunktbiegeversuch (siehe Anlage 16) mindestens 5 Nm betragen.

Die Capatect-VHF-Putztragerplatte muss die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-A1 nach DIN 4102 1:1998- 05 Abschnitt SyLst@?fETFF‘“é‘?T

hinterlegten Angaben Ubereinstimmen.
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Bezliglich des Brandverhaltens ist die Bauregelliste B, Teil1 zu beachten.
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Befestigungsmittel

Blindniete

Zur Befestigung der Capatect-VHF-Putztragerplatten nach Abschnitt 2.1.1 auf den Alumi-
nium-Tragprofilen nach Abschnitt 2.1.3.1 und auf den Verbindungsprofilen nach Ab-
schnitt 2.1.4 sind die Capatect-VHF-Alu/Niro-Blindnieten ¢ 5 x 20 mm, Setzkopf K14 zu
verwenden (siehe Anlage 3).

Schrauben

Zur Befestigung der Capatect-VHF-Putztragerplatten nach Abschnitt 2.1.1 auf den Holz-
traglatten nach Abschnitt2.1.3.2 sind die Capatect-VHF-Schnellbauschrauben
M 5 x 42 mm aus nichtrostendem Stahl nach DIN 17440, Werkstoff-Nr. 1.4303, mit einer
Mindestzugfestigkeit von 490 N/mm? zu verwenden (siehe Anlage 4).

Unterkonstruktion

Aluminium-Tragprofile

Die vertikalen Tragprofile der Aluminium-Unterkonstruktion missen aus der Legierung
EN AW 6060 nach DINEN 755-2:1997-8 bestehen und eine Zugfestigkeit
Rm = 215 N/mm? sowie eine Dehngrenze Ry, > 160 N/mm? haben.

Es sind symmetrische Tragprofile (z. B. U- oder T-Profile) mit einem Querschnittstrag-
heitsmoment von mindestens 7,1 cm* bei einer Stutzweite der Tragprofile von 1,20 m zu
verwenden. Bei kleineren Stutzweiten L ist das erforderliche Tragheitsmoment um den
Faktor (L/1,2)° zu reduzieren (Linm); wobei ein Querschnittstragheitsmoment von
| > 3,9 cm* einzuhalten ist.

Eine maximale Lange der Tragprofile von 2370 mm darf nicht Uberschritten werden.
Holztraglatten

Die Traglatten der Holzunterkonstruktion missen aus Nadelholz mindestens der Sortier-
klasse S 10 nach DIN 4074-1 mit vorbeugendem Holzschutz nach DIN 68800-1 und -3
bestehen und mindestens die Abmessungen 80 mm x40 mm (Tragheitsmoment
| > 42,6 cm?) haben.

Verbindungsprofile

Die Verbindungsprofile (siehe Anlage 6) mussen Rechteckhohlprofile 50x20x2 mm aus
der Legierung EN AW 6060 nach DIN EN 755-2:1997-8 bestehen und eine Zugfestigkeit
Rm > 215 N/mm? sowie eine Dehngrenze Ry, > 160 N/mm? haben.

Eine maximale Lange der Verbindungsprofile von 690 mm darf nicht Uberschritten wer-
den.

Beschichtung der Capatect-VHF-Putztragerplatten

Die Capatect-VHF-Putztragerplatten muissen als Witterungsschutz und zur optischen

Gestaltung mit einer mineralisch- oder dispersionsgebundenen Beschichtung aus einem
bewehrten Unterputz und einer Endbeschichtung versehen werden.

Die zulassigen Kombinationen der Bestandteile der Beschichtungssystemen fur die
Capatect-VHF-Systeme "A" und "B" sind Anlage 1 zu entnehmen.

Die Zusammensetzungen der Bauprodukte fir das Putzsystem missen mit den beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Rezepturen tbereinstimmen.

Beschichtungssystem flir das Capatect-VHF-System "A"
a) Unterputz

Der "Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190" und der "Capatect-Klebe- und
Armierungsmasse 186 M" missen Werktrockenmortel nach DIN 18557 sein.
Die Produkteigenschaften sind der Anlage 14 zu entnehmen.

b)  Bewehrung

Die Bewehrung "Capatect-Gewebe 650" muss aus beschichtetem ;Eféxtllgl >
gewebe bestehen. Das Gewebe muss die Eigenschaften nach Tg be!le1
Die Reil¥festigkeit des Gewebes nach kinstlicher Alterung da ;
Tabelle 2 nicht unterschreiten.
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Tabelle 1:
Eigenschaften Textilglas-Gittergewebe
Flachengewicht 160 -170 g/m?
Maschenweite 4 mm x4 mm
- ReiRkfestigkeit im Anlieferungszustand >2kN/5cm
geprift nach DIN 53857-1
Tabelle 2:
Lagerzeit Lagermedium restliche
und Temperatur Reilkfestigkeit
28 Tage bei 23 °C 5 % Natronlauge >1,3kN/5¢cm
6 Stunden bei 80 °C alkalische L6ésung >1,3kN/5¢cm
pH-Wert 12,5
Oberputze

Die zulassigen Oberputze sind "Capatect-Mineralputze" und "Capatect-Mineral-
Leichtputze". Die Produkteigenschaften sind der Anlage 14 zu entnehmen.

Beschichtungssystem flr das Capatect-VHF-System "B"

a)

b)

c)

Unterputz

Es durfen die mineralisch gebundenen Unterputze "Capatect-Klebe- und Spachtel-
masse 190" und "Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M" nach Abschnitt
2.1.5.1 a oder die pastdse Kunstharz-dispersionsspachtelmasse nach DIN 18558
"Capatect-ZF-Spachtel 690" verwendet werden

Die Produkteigenschaften sind der Anlage 15 zu entnehmen.

Bewehrung

Es ist das Textilglas-Gittergewebe nach Abschnitt 2.1.5.1 b zu verwenden.
Endbeschichtung (Oberputz oder Flachverblender)

Die zuléassigen Oberputze sind die Oberputze "Capatect-Mineralputze" und "Capa-
tect-Mineral-Leichtputze" nach Abschnitt 2.1.5.1 ¢ sowie die Oberputze "Capatect-
Si-Strukturputze”, "Capatect-Modellier- und Spachtelputz", "Capatect-KD-Struktur-
putze" und "Capatect-SH-Strukturputze". AuRerdem dirfen die Flachverblender
"Capatect-Meldorfer-Flachverblender” (Dicke etwa 5 mm, Flachengewicht etwa
4,5 kg/m?) eingebettet in "Capatect-Meldorfer-Ansatzmortel" (Nassauftragsmenge
etwa 2,5 kg/m?) verwendet werden.

Putzgrund

Bei Verwendung der dispersionsgebundenen Oberputzen "Capatect-KD-Struktur-
putze" und "Capatect-SH-Strukturputze" auf den mineralisch gebundenen Unterput-
zen "Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190" und "Capatect-Klebe- und Armie-
rungsmasse 186 M" ist zwischen Unterputz und Endbeschichtung der Styrolacrylat
gebundene  Anstrich  "Capatect-Putzgrund 610"  (Nassauftragsmenge etwa
200 ml/m?) aufzubringen.

Capatect-VHF-System
Das Capatect-VHF-System "A" muss aus den Bauprodukten nach Abschnitt2.1.1,

2121, 21.3.1 und 2.1.5.1 bestehen. Bei der Anwendung gemall Anlage:
zusatzlich Verbindungsprofile nach Abschnitt 2.1.4 verwendet werden. | 2

Das Capatect-VHF-System "B" muss aus den Bauprodukten nach Abgi‘ihnitt 2
oder 2.1.2.2, 2.1.3.1 oder 2.1.3.2 sowie 2.1.5.2 bestehen.
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Das Capatect-VHF-System "A" muss die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-A2 nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 5.2) erflllen und die
Zulassungsgrundsatze fur den Nachweis der Nichtbrennbarkeit von Baustoffen (Baustoff-
klasse DIN 4102-A) einhalten.

Das Capatect-VHF-System "B" muss die Anforderungen an schwerentflammbare Bau-
stoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.1) erfullen und
die Zulassungsgrundsatze flir den Nachweis der Schwerentflammbarkeit von Baustoffen
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) einhalten.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung
Herstellung
Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1 bis 2.1.5 sind werkseitig herzustellen.

Die Capatect-VHF-Putztragerplatte muss im Werk auf die erforderlichen Abmessungen
geschnitten werden. Passplatten dirfen vor Ort geschnitten werden.
Verpackung, Transport, Lagerung

Alle fur das Capatect-VHF-System notwendigen Systemkomponenten nach
Abschnitt 2.1.1, 2.1.2 und 2.1.5 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind vom
Antragsteller zu liefern. Die Bauprodukte missen nach den Angaben der Hersteller gela-
gert werden. Die Putztragerplatten sind vor Beschadigung zu schitzen. Beschadigte
Platten durfen nicht eingebaut werden.

Kennzeichnung

Die Capatect-VHF-Putztragerplatten nach Abschnitt 2.1.1 bzw. deren Verpackung oder
Lieferschein, die Verpackung der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.1.2 und der
Beschichtungsstoffe nach Abschnitt 2.1.5 miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lan-
der gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Auf der Verpackung der Bauprodukte sind aulerdem anzugeben:
Bezeichnung des Bauproduktes

"Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"
Verwendbarkeitszeitraum fur den Unterputz und die Oberputze
Lagerungsbedingungen

i

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Ubereinstimmungsnachweis durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Capatect-VHF-Putztragerplatten, des Unter-
putzes und des Capatect-VHF-Systems mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifi-
kat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmafigen
Fremdiberwachung einschlieRlich einer Erstprifung der Bauprodukte nach Mafligabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung ein-
schlieRlich der dabei durchzufithrenden Produktprifung hat der Hersteller des Unterput-
zes, der Capatect-VHF-Putztragerplatten und des Capatect-VHF-Systems eine Zertifizie-
rungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.
Fir das Capatect-VHF-System gilt der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung als Hersteller in diesem Sinne.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik und der obersten Bauaufsﬁg@tﬁfi’ffﬁ‘
des, in dem das Herstellwerk liegt, ist von der ZertifizierungssteL[g‘??’eine K
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben. 7/

Grde_des Lan-
ie des von ihr
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Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bewehrungsgewebes, der Befestigungsmittel
und der Oberputze/Endbeschichtung mit den Bestimmungen in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungser-
klarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer Erstprifung der Bauprodukte durch eine hierflir anerkannte Stelle erfolgen. Falls die
Prifstelle die Erstprifung nicht vollstandig selbst durchfihren kann, muss sie mit anderen
anerkannten Prifstellen zusammenarbeiten, bleibt aber fur den Prifbericht insgesamt
verantwortlich.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die Produkteigen-
schaften nach Abschnitt 2.1.1, 2.1.2 und 2.1.5 zu prifen und die PriUfungen nach
Anlage 16 durchzufiihren.

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind mafigebend:

- fur das Capatect-VHF-Systems "A" die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung'2 bzw.

- fur das Capatect-VHF-Systems "B" die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung"?

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

~ Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen.

Sie sind dem Deutschen Institut flr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenlugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

FremdUberwachung

Fur den Unterputz, die Capatect-VHF-Putztrdgerplatten und das Ca;aatec:t~
insgesamt ist in jedem Herstellwerk eine werkseigene Produktlonsﬁontrollé
Fremduberwachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch Z\gelmal jahr

R

66860.06

Die Richtlinien wurden in den "Mitteilungen” des Deutschen Instituts fir Bautechnik verbffe%r;ﬁﬁ“e;m;;
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Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung der Bauprodukte durchzufthren.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle. Es sind stich-
probenartig mindestens die Prufungen nach Anlage 16 durchzufthren.

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind mafigebend:

- fUr das Capatect-VHF-System "A"™
die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Bau-
stoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"' und die
Zulassungsgrundsatze fur den Nachweis der Nichtbrennbarkeit von Baustoffen
(Baustoffklasse DIN 4102-A) bzw.

- flr das Capatect-VHF-System "B".
die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"2 und
die Zulassungsgrundsatze fiir den Nachweis der Schwerentflammbarkeit von Bau-
stoffen (Baustoffklasse DIN 4102-B1) mafigebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

Erstprifung durch eine anerkannte Prifstelle

Im Rahmen der Erstprifung der Befestigungsmittel und der Bewehrung sind die in den
Abschnitten 2.1.2, 2.1.5.1 b) genannten Produkteigenschaften zu prifen. Bei der Erstpri-
fung der Oberputze nach Abschnitt 2.1.5.1 ¢) und 2.1.56.2 d) sind die Prifungen nach
Anlage 16 durchzuflhren.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Standsicherheitsnachweis

Fur den im Abschnitt 1 genannten Anwendungsbereich ist, bei Einhaltung der Befesti-
gungsabstande nach Anlagen 5 bis 13, der Nachweis der Standsicherheit der Capatect-
VHF-Putztragerplatten und deren Befestigung fur den Winddruck we nach Anlagen 5 bis
13 im Zulassungsverfahren erbracht worden. Die Windlasten ergeben sich aus
DIN 1055-4.

Risse Uber den Stofken der Putztragerplatten sind nicht auszuschlief3en; sie sind aber fur
die Standsicherheit unbedenklich. Die Grée zusammenhangender Fassadenflachen ist
auf einen maximalen Wert von ca. 25 m x 25 m zu beschranken.

Die Standsicherheit der Unterkonstruktion und deren Verankerung am Bauwerk ist im
Einzelfall nachzuweisen. Die Unterkonstruktion ist nach DIN 18516-1 zwangungsfrei aus-
zufthren.

Wiarmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Fur den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-2.
Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN ISO 6946
fur die AuRenwandkonstruktion dirfen die Luftschicht (HinterlUftungsspalt) und die Fassa-
denplatten nicht bertcksichtigt werden.

Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist fir den verwendeten Dammstoff
der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit entsprechend DINV 4108-4:2004-07,
Tabelle 2, Kategorie | anzusetzen. Ein Bemessungswert nach Kategorie Il gilt fur Damm-
stoffplatten, bei denen im Rahmen eines Ubereinstimmungsnachweises auf Grundlage
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein Grenzwert Agen, be%gkmmt’xwwde

Die Warmebriicken, die durch die Unterkonstruktion und deren Vq ] herV@[geru-
fen werden, weil die Warmedammschicht durchdrungen oder in | "( rrmgerf%yvurd
sind zu bericksichtigen. '

Fur den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4'; 08
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Brandschutz

Das Capatect-VHF-System "A" ist nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A2 nach
DIN 4102-1).

Das Capatect-VHF-Systems "B" ist schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1
nach DIN 4102-1).

Schallschutz
Fur den Nachweis des Schallschutzes gilt DIN 4109.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Anforderungen an den Ausfithrenden

Das Capatect-VHF-System ist nur auszuflhren von Fachkrdften, die entsprechend
geschult sind und denen der Antragsteller die Eignung fir das Ausfihren der Arbeiten
bescheinigt hat.

Eingangskontrolle der Bauprodukte

Fur die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemaf Abschnitt 2.2.3 durchzufuhren.

Einbau und Montage
Allgemeines

Die Befestigung der Putztragerplatte muss auf vertikalen Aluminium-Tragprofilen oder
Holz-Traglatten nach Abschnitt 2.1.3 erfolgen, wobei der Abstand zwischen den Putztra-
gerplatten und der Warmedammung (Hinterliftungsspalt) entsprechend DIN 18516-1
mindestens 20 mm betragen muss.

Bei der Befestigung durfen die Putztragerplatten nicht beschadigt werden.
Montage der Putztragerplatten auf Aluminium-Unterkonstruktion

Fur den Abstand der vertikalen Aluminium-Tragprofile sind die Angaben nach Anlage 5
sowie 6 bis 10 einzuhalten. Die Tragprofile mit der maximalen Léange von 2370 mm sind
dabei als Zweifeldtrager in Abstdnden von maximal 1200 mm an dem Untergrund zu
befestigen, wobei ein Festpunkt in der Mitte und Gleitpunkte am oberen und unteren Ende
des Tragprofils anzuordnen sind. Fir Einfeldtrédger mussen ein Fest- und ein Gleitpunkt
angeordnet werden.

Die Capatect-VHF-Putztragerplatten sind an die Aluminium-Tragprofilen mit den Blindnie-
ten nach Anlage 3 zu befestigen. Dabei muss Anordnung der Befestigungspunkte (Achs-
und Randabstande) in den Putztragerplatten den Angaben nach Anlage 6 bis 10 entspre-
chen.

Die ersten drei Nietverbindungen ab dem Festpunkt sind passgenau auszufihren mit
Bohrlochdurchmessern von @ 5,1 mm in der Putztragerplatte und im Tragprofil; alle weite-
ren sind mit Stufenbohrungen gleitend vorzusehen mit Bohrilochdurchmessern von
& 8 mm in der Putztrdgerplatte und & 5,1 mm im Aluminium-Tragprofil (siehe Anlage 2).

Bei einem Abstand der Tragprofile von 800 mm (siehe Anlage 6) sind zur Aussteifung auf
der Ruickseite der Putztragerplatten drei Verbindungsprofile nach Abschnitt2.1.4 zu
befestigen. Dabei sind die Ubereinander liegenden Putztragerplatten durch horizontal
angeordnete, 690 mm lange Profile nach Abschnitt 2.1.4 zu verbinden und auf halber
Hohe der Platten zusétzlich ein solches Profil zu montieren. Jedes Verbi gsprofil ist
mit je 4 Blindnieten nach Abschnitt 2.1.2 mit jeder Platte zu verbinden.

Montage der Putztragerplatten auf Holz-Unterkonstruktion z>;

FlUr den Abstand der vertikalen Holz-Traglatten sind die Angaben j’*iach A
11 bis 13 einzuhalten. Die Holz-Traglatten sind als Mehrfeldtrg [
maximal 900 mm an dem Untergrund zu befestigen.
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Klein

66860.08

Die Capatect-VHF-Putztragerplatten sind an der Holz-Unterkonstruktion mit den Schrau-
ben nach Anlage 4 zu befestigen. Die Anordnung der Befestigungspunkte in der Putztré-
gerplatten (Achs- und Randabstande) muss den Angaben nach Anlage 11 bis 13 entspre-
chen.

Aufbringen des Putzsystems

Bezlglich der zuldssigen Kombinationen der Unterputze und Endbeschichtungen fur die
Capatect-VHF-Systeme "A" (nichtbrennbar) und "B" (schwerentflammbar) sind die Anga-
ben nach Anlage 1 einzuhalten.

Auf die Putztragerplatte ist der Unterputz in einer Dicke von ca. 2 mm aufzubringen, das
Bewehrungsgewebe einzudriicken und die restliche Schicht des Unterputzes bis zur
Dicke nach Anlage 14 bzw. Anlage 15 aufzubringen. Um eine vollflachige Abdeckung des
Gewebes sicherzustellen, ist der Unterputz inklusiv Bewehrung in einem Arbeitsgang
durchzuftihren.

Nach Erhartung des Unterputzes darf die Endbeschichtung (Oberputz oder Flachverblen-

der) aufgebracht werden. Die Umgebungstemperatur muss wahrend der Verarbeitung und
Trocknungszeit mindestens +5 °C betragen (+8 °C bei Verwendung von Silikatputzen).
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&

Abmessungen der Putztragerplatten 800
Dicke: 12,5 mm |

Breite: < 800 mm A —
Lange: <1200 mm

in der Lange: + 1,00 mm
in der Breite: + 1,00 mm

|

|

[

!

Toleranzen der Putztragerplatien: |
|

|

|

in der Dicke: + 0,70 mm |
|

1200
|
[
H
|
|
|
{
|
J.__
i
i
i
|
|
|
|
|

Randabstande an und an, der
Befestigungsmittel:

zu den Langsrandern:

12 mm<apn <25 mm

Ay

zu den Querrandern:
20 mm < an <40 mm

arn

A

Ausfuhrung der Bohrungen (Fest- und Gleitpunkte) in der Putztrdgerplatte
bei Befestigung auf Aluminium-Profilen

Festpunkt:

Putztragerplatte

Steg des Aluminium-
Tragprofiles

y l@4mm

Caparol Farben Lacke Capatect-VHF-System Anlage 2

Bautenschutz zur allgemeinen

GmbH & Co. Vertriebs KG Putztragerplatte bauaufsichtlichen
Rofdorfer Str. 50 Zulassung Nr. Z-33.2-677
LD"64372 Ober-Ramstadt vom 24. November 2006




Werkstoff:

Hohlniet: Al Mg 3

M
%\@-— ! (\3\
Py
I0N <
1 He,
PR -0,

(EN AW-5754 nach DIN EN 573-3)

Nietdorn: Nichtrostender Stahl ( A2- W.-Nr. 1.4541) nach DIN 17440

Capatect-VHF-Alu/Niro Blindniet 5x20 K14.

Caparol Farben Lacke

Bautenschutz GmbH & Co.

Vertriebs KG
Rofldorfer Str. 50
D-64372 Ober-Ramstadt

Capatect-VHF-System "A"
Befestigungsmittel:
Blindniete ¢ 5x 20 mm,
Setzkopf K14

Anlage 3
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. 2-33.2-677
vom 24. November 2006

12452.97




Werkstoff

Nichtrostender Stahl nach DIN 17440
Werkstoff-Nr. 1.4303

mit einer Mindestzugfestigkeit von 480 N/mm?

@12

$3.6

42

|
g% Innenvielkant

MoBstaok: 5

Doppelgewinde

DIN S65 M3 TeS ET 1,5
S l
et ! il
{ il
| L
IR NS e I X4 s
RS B e a1 Py
1 A — 7
<= | o F
T | T
ln |
Solfabmessungen der Schrauben und Toleranzen
dn oK [sh] in ig s 8]
mm mm mm mm mm mm mm
+0,01 +1 +0.2 +15 +1,5 +0.2 +1
-0.02 -1 0.1 15 15 0.2 g
48x40 | 395 8.5 5 1 4 35 | o7 12 |
Caparol Farben Lacke Capatect-VHF-System "B" Anlage 4

Bautenschutz GmbH & Co.
Vertriebs KG

Rofldorfer Str. 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Befestigungsmittel:
Capatect-VHF-Schnellbauschraube
M5 x 42 mm

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-33.2-677
vom 24. November 2006




Winddruck w,

Aluminium-Unterkonstruktion (UK 1, UK 2)

{(maximale
Windsoglast) Abstand der Anzahl der Befestigungen
Detail siehe vertikalen Tragprofile I [mm]
horizontal vertikal
-0,77 kN/m? UK ?2 Aniage 8 600 3 X 4
-1,6 kN/m? UK 1 Anlage 6 800" 2 X 6
UK 2 Anlage 10 300 5 X 4
Anlage 9 600 3 X 7
-2,2 kN/m? UK 1 Anlage 7 400 3 X 6
Winddruck we Holz-Unterkonstruktion (UK 3)
(maximale
Windsoglast) Abstand der Anzahl! der Befestigungen
Detail siche vertikalen Tragprofile ls [mm]
horizontal vertikal
-0,77 KN/m? UK 3 Anlage 11 600 3 X 4
-1,6 kN/m? UK 3 Anlage 12 600 3 X 7
UK 3 Anlage 13 300 5 X 4

1)

Auf jeder Putztragerplattenriickseite sind drei Verbindungspro;g@ na

jeweils 4 Blindnieten nach Abschnitt 2.1.2.1 aufzubringen.

Sehnitt 2.1.4 mit

Caparol Farben Lacke Bautenschutz

GmbH & Co. Vertriebs KG
RoRdorfer Stralle 50
D-64372 Ober-Ramstadt

Capatect-VHF-System

Abstande der Tragprofile
der Unterkonstruktion und
Befestigungsanzahl

Anlage §

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z2-33.2-677

vom 24. November 2006

71415.06




800

29 25
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o . ==lng
/
& l ' Vertikales Tragprofil
o ~1
| A
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2 | |
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S [ 0 2 W75 mmn 26 famx 2
- I ' | = 690 mm
O e}
| |
2 |
oJ
|
|
% |
a
p)
v
49 200 200 200 100
CAPAROL Farben Lacke Putztragerplatte Anlage 6

Bautenschutz GmbH & Co.
Vertriebs KG

RoRdorfer Str. 50

64372 Ober-Ramstadt

UK 1
Is = 800 mm

W, = -1,6 kKN/m?

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-33.2-677
vom 24. November 2006




25

25

800

400

400

375

375

25

Wandhalter
/—*—

1200

230

230

230

230

230

Vertikales Tragprofil

25

CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH & Co.
Vertriebs KG

Rofidorfer Str. 50

64372 Ober-Ramstadt

Putztragerplatte

UK 1
Is = 400 mm
We = -2,2 KN/m?

Anlage 7

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-33.2-677

vom 24. November 2006
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CAPAROL Farben Lacke Putztragerplatte Anlage 8
Bautenschutz GmbH & Co. UK 2 zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Vertriebs KG Is = 600 mm Zulassung Nr. Z-33.2-677
RoRdérfer Str. 50 - 2 vom 24. November 2006
64372 Ober-Ramstadt We = -0.77 kN/m
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CAPAROL Farben Lacke
Bautenschutz GmbH & Co.
Vertriebs KG

RoRdaérfer Str. 50

64372 Ober-Ramstadt

Putztragerplatte
UK 2
Is = 600 mm

We = -1,6 KN/m?

Anlage 9

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-33.2-677

vom 24, November 2006
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CAPAROL Farben Lacke Putztragerplatte Anlage 10 o
Bautenschutz GmbH & Co. UK 2 zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Vertriebs KG Is = 300 Zulassung Nr. Z-33.2-677
RoRdorfer Str. 50 W, = =1,6 KN/m? vom 24. November 2006
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CAPAROL Farben Lacke Putztragerplatte Anlage 11

Bautenschutz GmbH & Co.
Vertriebs KG

Rofidorfer Str. 50

64372 Ober-Ramstadt

UK 3
fs = 600 mm

We = 0,77 KN/m?

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-33.2-677
vom 24. November 2006
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CAPAROL Farben Lacke Putziragerplatte Anlage 12
Bautgnschutz GmbH & Co. UK'3 zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Vertrlgbs KG Is = 600 mm Zulassung Nr. Z-33.2-677
Roftdorfer Str. 50 We = -1.6 KN/m? vom 24. November 2006
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CAPAROL Farben Lacke Putztragerplatte Anlage 13 .
Bautenschutz GmbH & Co. UK 3 zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Vertriebs KG s = 300 Zulassung Nr. Z-33.2-677
Rofddrfer Str. 50 = 2 vom 24. November 2006
64372 Ober-Ramstadt we = -1,6 kN/m




Tabelle 1:

Bezeichnung Norm Dicke Auftragsmenge
DIN [mm] [kg/m?]
1. Unterputz
Capaptect-Klebe- und Spachtelmasse 190 bzw. | 18557 3-4 4,5
186 M
2. Oberputze
Capatect-Mineral-Leichtputze 18550 2-5 2,1-4.,5
Capatect-Mineral-Putze 18550 2,5-3,0 3,6-4,5
Tabelle 2:
Putzsystem DIN 52617 DIN 52615
Armierungsputz / Oberputz Wasseraufnahme- Wasserdampf-
nach Tabelle 1 koeffizient Wy4 diffusionsaquivalente
[kg/(m2vh)] Luftschichtdicke sq [m]
Klebe-und Spachtelmasse 190 bzw. 188 M/
Mineralputz 0,07 0,07
Mineral-Leichputz 0,11 0,08

Caparol Farben Lacke Bautenschutz | Capatect-VHF-System "A" | Anlage 14
GmbH & Co. Vertriebs KG

Oberflichenausfuhrung | 2Ur allgemeinen
RoRdérfer Strafte 50 Anforderungen ;a:iaufsmhthchen
ulassung
D-64372 Ober-Ramstadt Nr. Z.33.2-677

vom 24. November 2006

71415.06



Tabelle 1:

Bezeichnung Norm Dicke Auftragsmenge
DIN [mm] [kg/m?]
1. Unterputz
Capaptect-Klebe- und Spachtelmasse 190 bzw. | 18557 3-4 4,5
186 M
Capatect-ZF-Spachtel 690 18558 2-3 3,0
2. Oberputze
Capatect-KD-Strukturputze 18558 2-4 2,7-4,0
Capatect-SH-Strukturputze 2,5-3,0 3,2-3,6
Capatect-SI-Strukturputze 2-4 2,7-4,0
Capatect-Mineral-Leichtputze 18550 2-5 2,145
Capatect-Mineral-Putze 18550 2,5-3,0 3,6-4,5
Capatect-Modellier- und Spachtelputz 134 18550 2-5 3;0-5,0
Capatect-Meldorfer-Flachverblender 5 -
Tabelle 2:
Putzsystem DIN 52617 DIN 52615
Armierungsputz / Oberputz Wasseraufnahme- Wasserdampf-
nach Tabelle 1 koeffizient W4 diffusionsaquivalente
[kg/(m>'h)] Luftschichtdicke sq [m]
Klebe-und Spachtelmasse 190 bzw. 186 M/
KD-Strukturputz 0,12 0,56
SH-Strukturputz 0,11 0,32
SI-Strukturputz 0,15 0,24
Mineralputz 0,07 0,07
Mineral-Leichputz 0,11 0,08
Modellier- und Spachtelputz 0,11 0,08
Capatect-Meldorfer-Flachverblender 0,11 0,59
ZF-Spachtel 690 /
KD-Strukturputz 0,09
SH-Strukturputz 0,06
Capatect-Meldorfer-Flachverbiender 0,07

Caparol Farben Lacke Bautenschutz
GmbH & Co. Vertriebs KG

Rofldorfer Strafte 50
D-64372 Ober-Ramstadt

Capatect-VHF-System "B"

Oberflachenausfihrung
Anforderungen

Anlage 15

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung

Nr. Z-33.2-677

vom 24. November 2006

71415.06




Prifung nach Prifnorm Haufigkeit
Putztrigerplatte - jede Lieferung
oder
- Biegefestigkeit - - Dreipunktbiegeversuch - 1 x wochentlich jeweils
Probe 100 mm x 500 mm aus 2 Putztragerplatten
Spannweite 400 mm je 3 Proben
Capatect-VHF-
Schnelibauschraube - Herstellererklarung
nach Anlage 4
- Abmessungen _
- Zugfestigkeit .
Bewehrungsgewebe
- Flachengewicht - - - 3 x je Lieferung
- Reil¥festigkeit bei - - DIN 63857-1 - 1 x je Lieferung
Anlieferung
- Reildfestigkeit nach _24 h bei 60 °C - DIN 53857-1 - dto
kiinstlicher Alterung in alk. Lésung
(PH 12,5)
Unterputz
- Schittdichte des - DIN 18557, - DIN 4226-3 Abschnitt 3.3 - 2 X je Produktionswoche
Werktrockenmortels Tab. 1, Zeile 7
- Sieblinie des - DIN 185587, - DIN 4226-3 Abschnitt 3.1 - dto
Werktrockenmortels Tab. 1, Zeile 4
- Trockensubstanz -3 hbei 105 °C - in Anlehung an DIN 18555-3, |- dto
Abschnitt 6.3
- Kunststoffanteil an - 2h bei 450 °C - DIN 18556 Abschnitt 4.1 - dto
Masse%
Oberputz
- Schittdichte des - DIN 18557, - DIN 4226-3 Abschnitt 3.3
Werktrockenmortels Tab. 1, Zeile 7
- Rohdichte des Putzes |- - DIN 18555-3, Abschnitt 6 -2xje Proqgktlon
- Kunststoffanteil an - 2h bei 450 °C - DIN 18556 Abschnitt 4.1 /

Masse %

- dto 7

Caparol Farben Lacke Bautenschutz
GmbH & Co. Vertriebs KG

Rofzdorfer Stralke 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Werkseigene
Produktionskontrolle

(Art und Haufigkeit der

Prufungen)

Anlage 16
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen
Zulassung

Nr. 2-33.2-677
vom 24. November 2006

71415.06




