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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verflgung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzt-und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforde
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Das Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) ,KamphaTherm-Klinkersystem® besteht aus
am Untergrund angediibelten und angeklebten einseitig profilierten Dammstoffplatten aus
expandiertem Polystyrol (EPS), auf die, entsprechend der Profilierung, Klinker- bzw.
Ziegelriemchen direkt aufgekiebt werden.

In eingebautem Zustand ist das Warmedamm-Verbundsystem schwerentflammbar
(Baustoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1).

Anwendungsbereich

Das Warmedamm-Verbundsystem darf angewendet werden auf Mauerwerk und Beton
mit oder ohne Putz.

Wandflachen bis zu einer Feldgréfie von 20 m und 25 m Héhe dirfen ohne Dehnungs-
fugen ausgefuhrt werden.
Die fur die Verwendung zuldssige Gebdudehdhe ergibt sich aus dem Standsicherheits-

nachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Lander nicht
geringere Gebaudehdhen ergeben.

Das Warmedamm-Verbundsystem darf nicht zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in

den Aullenwandflachen (z. B. der Fugen in den Auflenwandflachen von Plattenbauten bei
Verwendung von Dreischichtplatten) verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Allgemeines

Das Warmedamm-Verbundsystem und seine Teile missen den Besonderen Bestim-
mungen und den Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sowie den
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung
Klebemértel

Die Klebemértel "KamphaTherm Klebemoértel", "KamphaTherm Spezialkleber A" und
"KamphaTherm Spezialkleber B" missen Werktrockenmértel nach DIN EN 998-1 sein.

Die Zusammensetzung der Klebemértel muss mit den beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Rezepturen Ubereinstimmen.

Warmedammstoff

Die schwerentflammbaren Dammstoffplatten “KamphaTherm Fugenleitlinienplatte®
(Baustoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1) aus expandiertem Polystyrol in einer
Dicke von 60 mm bis 100 mm mussen der Norm DIN EN 13163 mit folgenden Eigen-
schaften gemaR Bezeichnungsschlissel nach Norm: T2 — L2 - W2 — §2 - P4 - DS(70,-)
2 - DS(N)2 entsprechen sowie eine Zugfestigkeit nach DIN EN 1607 von mindestens
100 kPa’, eine Scherfestigkeit © in Anlehnung an DIN EN 12090 von mindestens 74 kPa’,
einen Schubmodul G in Anlehnung an DIN EN 12090 von mindestens 2,4 MPa und
héchstens 6,6 MPa aufweisen.

Der Mittelwert der Rohdichte, geprift nach DIN EN 1602, darf 30 kg/m
schreiten.
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Jeder Einzelwert eines Priifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.
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Die Geometrie der Dammstoffplatten “KamphaTherm Fugenleitlinienplatte® muss die
Angaben nach Anlage 1.2 einhalten.

Keramische Bekleidung

Es durfen nur Klinkerriemchen der Firma Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH mit einer
Dicke zwischen 9 und 17 mm verwendet werden. Die Abmessungen der Klinkerriemchen
missen 240 x 52 mm (DF), 240 x65 mm (RF) oder 240 x 71 mm (NF) betragen und
frostbestéandig nach DIN EN 202 sein.

Die Haufigkeitsverteilung der Porengréfen muss ein Maximum bei Porenradien (rp) von
> 0,7 um aufweisen. Das Porenvolumen (Vp) muss > 35 mm®g betragen. Bei Verwen-
dung der Verlegemértel ,KamphaTherm Spezialkleber A" und "KamphaTherm Spezial-
kleber B" dirfen auch Riemchen mit einem Maximum bei Porenradien von > 0,2 um und
einem Porenvolumen > 20 mm®g verwendet werden.

Die Wasseraufnahme w nach DIN EN ISO 10545-3 darf als Mittelwert eines Prifer-
gebnisses 6,0 % nicht Uberschreiten.

Dartber hinaus darf bei Verwendung der Verlegemértel ,KamphaTherm Spezialkleber A"
und "KamphaTherm Spezialkleber B" auch das Ziegelriemchen "R 215" verwendet
werden. Dabei muss die Haufigkeitsverteilung der PorengréfRen ein Maximum bei Poren-
radien von > 1,2 um aufweisen. Das Porenvolumen muss > 165 mm®/g betragen. Die
Wasseraufnahme w nach DIN EN ISO 10545-3 darf als Mittelwert eines Prifergebnisses
7,20 % nicht Oberschreiten.

Verlegemértel

Die Verlegemdrtel "KamphaTherm Kiebemértel”, "KamphaTherm Spezialkleber A" und
"KamphaTherm Spezialkleber B" zum Ankleben der keramischen Bekleidung muss ein
zementhaltiger Moértel nach DIN EN 12004 sein.

Die Zusammensetzung der Verlegemdrtel muss mit den beim Deutschen Institut fur Bau-
technik hinterlegten Rezepturen Ubereinstimmen.

Fugenmoértel

Die Fugenmortel "KamphaTherm Fugmértel A" und “KamphaTherm Fugmértel B" zur
nachtraglichen Verfugung der keramischen Bekleidung missen wasserabweisende frost-
bestandige Werkirockenmortel nach DIN EN 998-2 sein.

Die Zusammensetzung der Fugenmortel muss mit den beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegten Rezepturen tUbereinstimmen.

Zubehorteile

Zubehorteile wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile missen mindestens aus normal-
entflammbaren Baustoffen (Baustoffklasse DIN 4102-B2) bestehen. Die maximale Lange
darf 3 m nicht Gberschreiten. Die eingesetzten Zubehdrteile missen mit den verwendeten
Putzprodukten materialvertraglich sein.

Dibel

Die Dammstoffplatten durfen nur mit Dibeln, die zur Befestigung von Warmedamm-Ver-
bundsystemen allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind und einen Tellerdurchmesser
von mindestens 60 mm haben, befestigt werden, wobei die Bestimmungen der aligemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassungen flr die Dibel zu beachten sind.

Warmedamm-Verbundsystem

Das Warmedamm-Verbundsystem muss aus den Produkten nach Abschnitt 2.2.1 bis
2.2.7 bestehen sowie im Aufbau den Angaben in der Anlage 1 und 2 entsprechen.

Das eingebaute Warmedamm-Verbundsystem muss die Anforderungen a
flammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN 4102-34
schnitt 6.1) erfullen. ’
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Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.7 sind werksseitig herzustellen.
Verpackung, Transport und Lagerung

Alle fur das Warmedamm-Verbundsystem eines Bauvorhabens erforderlichen Produkte
nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.7 sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung zu liefern. Die Bauprodukte missen nach den Angaben der Hersteller
gelagert werden. Die Dammstoffplatten sind vor Beschéadigung zu schiitzen.

Kennzeichnung
Die Verpackung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.5 muss vom Hersteller mit

‘dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-

nungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn
die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfllit sind.

Auf der Verpackung der Bauprodukte sind auflerdem anzugeben:
Bezeichnung des Bauproduktes

"Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"
Verwendbarkeitszeitraum

Lagerungsbedingungen

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung ist zu
beachten.

|

|

|

|

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Ubereinstimmungsnachweis durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Klebemértel, der Verlegemértel, der Damm-
stoffplatten und des Warmedamm-Verbundsystems insgesamt mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmafigen Fremdiberwachung einschlielllich einer Erstpriifung der Baupro-
dukte nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Ereilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung
einschliellich der dabei durchzuftihrenden Produktprifung haben die Hersteller der
Kiebemortel, der Verlegemortel, der Dammstoffplatten und des Warmedamm-Verbund-
systems eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten. Fur das Warmedamm-Verbundsystem gilt der Antragsteller
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (s. Abschnitt 2.3.2) als Hersteller in
diesem Sinne.

{st der Hersteller des WDVS nicht auch Hersteller der verwendeten Produkte, so muss er
vertraglich sicherstellen, dass die fir das WDVS verwendeten Produkte einer zulas-
sungsgerechten werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer zulassungsgerechten
Fremdlberwachung unterliegen.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Ubereinstimmungsnachweis durch Herstellererklarung mit Erstprifung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der keramischen Bekleidung und der Fugenmértel
mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grur
einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprufung der Bauproc%(f
eine hierfur anerkannte Prifstelle erfolgen. Falls die Prifstelle die Erstgfufu
vollstandig selbst durchfiihren kann, muss sie mit anderen anerkannté
zusammenarbeiten, bleibt aber fir den Prifbericht insgesamt verantwortli
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Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die Prifungen nach Abschnitt 2.2
und Anlage 4 einschlieRen.

Hinsichtlich des Brandverhaltens des Warmedamm-Verbundsystems insgesamt sind die
"Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoff-
klasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"! zu beachten.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

~ Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Prufung der Bauprodukte im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises
Fremduberwachung

Fiur die Klebemértel, die Verlegemortel, die Dammstoffplatten und das Warmedamm-
Verbundsystem insgesamt ist in jedem Herstellwerk die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremduberwachung regelméaRig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal
jéhrlich.

im Rahmen der FremdiUberwachung ist eine Erstprifung der Bauprodukie durchzufiihren.
Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Es sind mindestens die Prifungen nach Anlage 4 durchzufiihren; zusétzlich ist die
Schwerentflammbarkeit des Warmeddmm-Verbundsystems insgesamt zu Uberprifen.

Fur die Durchftihrung der Uberwachung und Prifung hinsichtlich des Brandverhaltens des
Warmedamm-Verbundsystems insgesamt gelten auRerdem die "Richtlinien zum Uberein-
stimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"!.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fiunf_Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Ubemachungsg%;eiq
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehordi
Verlangen vorzulegen.

31258.06

Die "Richtlinien" sind in den Mitteilungen des Deutschen Instituts fir Bautechnik verdffentlicht
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Im Rahmen der Erstpriifung der keramischen Bekleidung und der Fugenmértel sind die im
Abschnitt 2.2.3 und 2.2.5 genannten Produkteigenschaften zu prifen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeiner Systemaufbau

Fur das Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) durfen nur die im Abschnitt 2.2 und
Anlage 2 genannten Bauprodukte verwendet werden.

DIN 18515-1 ist zu beachten. Von den in Abschnitt 2.2.7 genannten Duibein dirfen nur die
fur den vorliegenden Untergrund allgemein bauaufsichtlich zugelassenen verwendet
werden.

Standsicherheitsnachweis

Der Nachweis der Standsicherheit fir den in Abschnitt 1.2 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich des Warmedamm-Verbundsystems
ist fir Gebaude, beansprucht durch Winddruck we nach DIN 1055-4 unter Beriick-
sichtigung der Werte der Tabelle 1, Anlage 5, zu erbringen.

Die zulassige Beanspruchung der Dibel ist entsprechend dem Verankerungsgrund
(Wand) der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung flr die Dubel nach Abschnitt 2.2.7
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen.

Fur die Mindestanzahl der erforderlichen Dubel gilt Anlage 5.

Wiérmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes ist fir die Dammstoffplatten nach
Abschnitt 2.2.2 der Bemessungswert entsprechend deren Einstufung in eine Warmeleit-
fahigkeit in Abhangigkeit vom jeweiligen Nennwert gemaf DIN V 4108-4:2004-07, Tabelle
2, Kategorie | anzusetzen. Ein Bemessungswert nach Kategorie Il gilt fur Dammstoff-
platten, bei denen im Rahmen eines Ubereinstimmungsnachweises auf der Grundlage
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein Grenzwert Agen, bestimmt wurde.
Klebemoértel, Putze und keramische Bekleidung sind zu vernachidssigen. Die Minderung
der Warmedammung durch die Warmebrickenwirkung der Dibel muss dabei nach
Anlage 5 bericksichtigt werden.

Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Der sqWert fur
die angeklebten Klinkerriemchen, einschlieflich Fugenmértel, ist im Einzelfall zu ermitteln.

Schalischutz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Auflenldrm) ist nach der Norm
DIN 4109 zu fuhren. Fir den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des
bewerteten Schallddmm-Males R'wr der Wandkonstruktion (Massivwand mit Wéarme-
damm-Verbundsystem) nach folgender Gleichung zu ermitteln:

R'wr = R'wr,o0+ ARwRr

mit: R'wro Rechenwert des bewerteten Schallddamm-Males der Massivwand ohne
Warmedamm-Verbundsystem, ermittelt nach Beiblatt 1 zu DIN 4109
ARwR Korrekturwert nach Anlage 6.1 bzw. 6.2

Auf eine Ermittlung des Korrekturwertes ARwr nach Anlage 6.1 bzw. 6.2 kann
werden, wenn fur ARwRr ein Wert von — 6 dB in Ansatz gebracht wird. ;
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Brandschutz

Das Warmedamm-Verbundsystem mit Ddmmstoffplatten aus Polystyrol-Hartschaum ist in
eingebautem  Zustand schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1  nach
DIN 4102-1).

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Aufbau
Das Warmedamm-Verbundsystem muss nach Anlage 1.1 und 2 ausgeflihrt werden.
Bei der Verarbeitung und Erhartung durfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten.

Hinsichtlich der zuldssigen Kombination von Verlegemdértel und keramischer Bekleidung
ist Abschnitt 2.2.3 zu beachten.

Anforderungen an den Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausfuhrung des Warmedamm-
Verbundsystems betrauten Personen (ber die Besonderen Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und alle fur eine einwandfreie AusfUhrung der
Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten zu unterrichten. Dies ist entsprechend
Anlage 7 (Information fiir den Bauherrn) zu bestétigen.

Eingangskontrolle der Bauprodukte

Fur die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemal Abschnitt 2.3.3 durchzufthren.

Untergrund

Die Oberflache der Wand muss fest, ausreichend trocken (héchstens zweifache Aus-
gleichsfeuchte), fett- und staubfrei sein. Die Vertraglichkeit eventuell vorhandener
Beschichtungen mit dem Klebemértel ist sachkundig zu prifen.

Die Wand muss eine ausreichende Tragfahigkeit fir den Einsatz von Dubeln nach
Abschnitt 2.2.7 besitzen. Bei Untergrinden aus Mauerwerk nach DIN 1053 ohne Putz
oder Beton nach DIN 1045 ohne Putz kann eine ausreichende Festigkeit in der Regel
ohne weitere Nachweise vorausgesetzt werden.

Unebenheiten <2 cm/m dirfen (berbrickt werden; gréflere Unebenheiten missen
mechanisch egalisiert oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden.

Klebemortel

Die Klebemértel sind unter Beachtung der Rezepturangaben nach den Vorgaben des
Herstellers zu mischen und mit einer Nassauftragsmenge nach Anlage 2 auf die Damm-
stoffplatten aufzubringen.

Anbringen der Dammstoffplatten
Aligemeines

Die Dammstoffplatten missen mit alilgemein bauaufsichtlich zugelassenen Dibeln befes-
tigt werden (siehe hierzu auch Abschnitt 1.2).

Die Dammstoffplatten sind passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Platten
dirfen keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Spalten mussen mit gleichwerti-
gen Dammstoffen geschlossen werden. In die Fugen darf kein Kiebemoértel gelangen. Zur
Vermeidung von Warmebricken dirfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt
werden.

Beschadigte Dammstoffplatten dirfen nicht eingebaut werden.
Dammestoffplatten

Die Dammstoffplatten sind durch Auftragen einer umlaufenden Wulst al Plat and und:
Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemdortel zu versehen, dass eine Verklebung von
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mindestens 60 % erreicht wird. Das Aufbringen des Klebemértels kann von Hand oder
maschinell erfolgen.

Der Klebemértel darf auch wulstférmig auf den Untergrund aufgetragen werden. Es
mussen mindestens 60 % der Flache durch Mértelstreifen bedeckt sein, der Abstand der
Kleberwllste darf 10 cm nicht Uberschreiten. Die Dammstoffplatten sind unverziglich,
spatestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemdrtelbett einzudriicken, einzuschwim-
men und anzupressen.

Ankleben der keramischen Bekleidung

Nach dem Erharten des Klebemortels und der Verankerung der Dammstoffplatten mit den
erforderlichen Dubeln in der Wand werden die Klinkerriemchen nach Abschnitt 2.2.3 mit
dem Verlegemadrtel nach Abschnitt 2.2.4 in einer Dicke nach Anlage 2 nach dem kombi-
nierten Verfahren (Floating-Buttering-Verfahren) nach DIN EN 12004 aufgeklebt. Dabei
durfen bei den Klinkerriemchen keine Fugen tber den Dammstofffugen liegen. Die Fugen
der Riemchen sind mittels eines Fugeisens mit dem Fugenmdrtel nach Abschnitt 2.2.5 zu
fallen und glatt zu streichen. Die Anforderungen nach DIN 18515-1 sind zu beachten.

Weitere Hinweise

Als unterer Abschluss des Warmedamm-Verbundsystems muss ein Sockelprofil befestigt
werden, sofern nicht ein vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockeldam-
mung vorliegt. Die Anwendung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer
Malnahmen.

Die Fensterbdnke mussen regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne
Behinderung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss des Warmedamm-Verbundsystems muss gegen Witterungsein-
flusse abgedeckt werden.

Bei Systemen mit stark heterogener Verteilung der zu bekleidenden Flache ist eine
Strukturierung durch Fugen erforderlich. Bei groen zusammenhangenden Flachen wird
eine Abgrenzung durch vertikale Fugen empfohlen. Bei Fassadenfléchen, die durch Off-
nungen zergliedert sind, ist eine ingenieurmafige Planung von Feldbegrenzungsfugen
erforderlich.

Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen mussen mit Dehnungsprofilen im Warmedamm-
Verbundsystem bertcksichtigt werden. Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind
schlagregendicht zu schliellen.

in Bereichen, in denen mit erhéhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kénnen
besondere Mallnahmen, z. B. die Ausflhrung einer zusétzlichen bewehrten Unterputz-
schicht erforderlich sein.

Abweichende Ausfihrungen des WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung sind im Einzelfall zu beurteilen und bedirfen ggf. zuséatzlicher Nach-
weise.
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Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass)
[kg/m’] [mm]
Kiebemértel:
KamphaTherm Klebemértel 40-50 Wulst-Punkt /
KamphaTherm Spezialkleber A 40-5,0 voliflfachige
KamphaTherm Spezialkleber B 4,0-5,0 Verklebung
Dammstoff,
KamphaTherm Fugenleitlinienplatte - 40 bis 100
nach Abschnitt 2.2.2
angeklebte Klinkerriemchen:
Klinkerriemchen der Fa. Feldhaus - 9 bis 17
s. Abschnitt 2.2.3
Verlegemértel:
KamphaTherm Klebemortel* 2,8-32 3,0-50
KamphaTherm Spezialkleber A 28-3,2 3,0-5,0
KamphaTherm Spezialkleber B 28-32 3,0-5,0
Fugenmértel:
KamphaTherm Fugmértel A 28-35 -
KamphaTherm Fugmértel B 2,8-35 -

* Bei Verwendung dieses Verlegemortels ist Abschnitt 2.2.3 zu beachten.

KamphaTherm GmbH Aufbau des WDVS Anlage 2
Robert-Bosch-Stralie 6 "KamphaTherm- zur aligemeinen
Klinkersystem* bauaufsichtlichen Zulassung

52441 Linnich Nr. Z-33.46-886

vom 30. Oktober 2006




Bezeichnung Norm Hauptbinde- DIN 52617 DIN 52615
mittel kapillare wasserdampf-
Wasser- diffusions-
aufnahme w dquivalente
Luftschicht-
dicke sq4
DIN [kg/(m*Vh)] [mj
angeklebte Klinkerriemchen
Klinkerriemchen 18515-1 ] )
der Fa. Feldhaus | |
+ Verlegemortel | i
KamphaTherm EN12004 | Zement/Kalk ||
Klebemértel | l
KamphaTherm EN 12004 Zement | |
Spezialkleber A | im Einzelfall zu || im Einzelfall zu
KamohaTherm t bestimmen f bestimmen
Spovalkiebers | T 12004 | Zement { s. Abschnitt 3.3 { s. Abschnitt 3.3
+ Fugenmértel | l
KamphaTherm EN 998-2 Zement !
Fugmortel A | {
KamphaTherm EN 998-2 Zement I |
Fugmortel A J ]
KamphaTherm GmbH Oberflachenausflhrung Anlage 3
Robert-Bosch-Strake 6 Anforderungen zur allgemeinen

52441 Linnich

bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-33.46-886
vom 30. Oktober 2006




1. Kiebemortel

Prufung Prifnorm bzw. -vorschrift Haufigkeit*
1.1 Abreiltfestigkeit am Dammstoff ETAG 004, ¥4 jahrlich
(Einzelwert > 80 kPa) Abschnitt 5.1.4.1.3

1.2 Mineralisch gebundene Produkte:

a. Schittdichte

in Anlehnung an
DIN EN 459-2:2002-02

2 X je Produktionswoche

Abschnitt 5.8
b. Korngrofkenverteilung DIN EN 1015-1 dto
(Trockensiebung)
¢. Trockenrohdichte DIN EN 1015-10:1999-10 dto
2. Fugenmoértel und Verlegemortel
Prufung Prufnorm Haufigkeit®

2.1 Mineralisch gebundene Produkte:

a. Schittdichte

b. Frischmdrteirohdichte

in Anlehnung an
DIN EN 459-2:2002-02
Abschnitt 5.8

DIN EN 1015-6:1998-12

1 x je Produktionswoche

2 x je Produktionswoche

* Produktionswoche: 5 Produktionstage, in einem Zeitraum von einem Monat, beginnend mit dem ersten Produktions-

tag

3. Dammstoffplatten (Zuordnung der Prifungen s. Abschnitt 2.2.2)

Prifung

Haufigkeit

a. Rohdichte

b. Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

gemaf DIN EN 13163, Tabelle B1

¢. Schubmodul
d. Scherfestigkeit

Prufaufbau gem. Anlage 8
(Prifkorpergrole: Lange = 240 mm,
Breite > 90 mm, Dammstoffdicke 60 mm)

1 x je Produktionswoche

Abreif(festigkeit des Verlegemortels (inki. Riemchen) am Ddmmstoff

Prifung

In Anlehnung an

Haufigkeit

1. Abreil}festigkeit

DIN 18555-6

Ya jahrlich

Der Mindestwert der Abreifitfestigkeit muss 0,06 N/mm? bei Prifung nach Raumklimalagerung (trocken) und
einem Klebeflachenanteil von 60 % betragen.

Umfang der Fremdilberwachung

im Rahmen der FremdUberwachung ist einen Erstprifung der Bauprodukte durchzufthren. Die werkseigene

Produktionskontrolle

ist durch eine Fremdiberwachung
ausgenommen), mindestens jedoch zweimal jahrlich. Es sind die o.g. Prifungen sowie folg

regelmaBig zu uberprifen (Fugens rte!

durchzufihren:

Prufung nach Prifnorm H
1. Brandverhalten des WDVS  siehe Abschnitt 2.4.3.1
KamphaTherm GmbH Werkseigene Anlage 4

Robert-Bosch-Stralle 6
52441 Linnich

Produktionskontrolle
(Art und Haufigkeit der
durchzufiihrenden Prifungen)

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zula ung
Nr. Z-33.46-886
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Tabelle 1 Polystyrol-Hartschaumplatten nach Abschnitt 2.2.2

Mindestanzahl der Dubel/m? nach Abschnitt 2.2.7 mit einem Tellerdurchmesser von
mindestens 60 mm zur Befestigung von Dammstoffplatten

Dubel- Winddruck we [KN/m?]

lastklasse

[kN/Dubel] -0,35 -0,56 -0,77 -1,00 -1,60 -2,20
>0,15 4 5 6 8 10 11

Tabelle 2 Abminderung der Warmeddmmung

Sofern die durchschnittliche Diubelanzahl n pro m* Wandfldche (Durchschnitt aus
Mittelfeld/Randbereich) bei einer Dammschichtdicke d fur den entsprechenden
punktférmigen Warmebriickeneinfluss eines Dlbels

¥ [WIK] 60 <d <100 mm
0,008 n=3
0,006 n>5
0,004 nx>7
0,003 n=9
0,002 n>13
0,001 n>17*

betragt, ist die Warmebrickenwirkung der Dibel wie folgt zu ber{icksichtigen:
U=U+yen in W/(m?K)
Dabeiist: U. korrigierter Warmedurchgangskoeffizient der Ddmmschicht

U  Warmedurchgangskoeffizient der ungestérten Dammschicht in W/(m?K)

X punktférmiger Warmeverlustkoeffizient eines Dubels nach Abschnitt 2.2.7 in W/K;
der x-Wert ist in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der WDVS-Diibel
angegeben.

n Dibelanzahl/m? (Durchschnitt aus Mittelfeld/Randbereich)

*

Maximale Dibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

KamphaTherm GmbH Mindestdubelanzahl Anlage 5 :
Robert-Bosch-Strale 6 und zur allgemeinen i
o Abminderung der Warmedammung | bauaufsichtlichen Zulassung
52441 Linnich Nr. Z-33.46-886
vom 30. Oktober 2006




Korrekturwert ARy, r zur Ermittlung des bewerteten Schalldimm-MaRBes der Wandkonstruktion

Der Korrekturwert AR, g ist nach folgender Gleichung zu ermittein:

ARW,R = ARW - KK - KT

mit : ARw  Korrekturwert in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz nach Tabelle 1
Kk Korrektur fur die prozentuale Klebeflache nach Tabelle 2
Ky Korrektur fiir das bewertete Schalldamm-MaR der Tragerwand nach Tabelle 3

Tabelle 1 Korrekturwert in Abh&ngigkeit von der Resonanzfrequenz

Resonanzfrequenz fr [Hz] Korrekturwert AR,, [dB]
EPS-Platten nach Abschnitt 2.2.2
mit Dubeln
fr <60 Hz 8
B60Hz<fr <70 Hz 7
70 Hz < fr <80 Hz 6
80 Hz <fr <90 Hz 5
90 Hz < fr < 100 Hz 3
100 Hz < fr < 120 Hz 2
120 Hz < fr < 140 Hz 0
140 Hz < fr < 160 Hz -1
160 Hz < fr < 180 Hz -2
180 Hz < fr <200 Hz -3
200 Hz <fg <220 Hz -3
220 Hz < fr < 240 Hz -4
240 Hz < fg -5

Formel zur Berechnung der Resonanzfrequenz

fo =160 | Hz
mp

s' = dynamische Steifigkeit der Dammplatten in MN/m?®
m'p = Flachenmasse der Bekleidungsschicht (keramische Bekleidung + Verlegemortel) in kg/m?

Die Berechnung der Resonanzfrequenz erfolgt fur Polystyrolplatten nach Abschnitt 2.2.2 mit dem Wert der fur
die dynamische Steifigkeit nach DIN EN 13163, Abschnitt 4.3.9 angegebenen Stufe.

KamphaTherm GmbH Korrekturfaktoren fur R, r Anlage 6.1

Robert-Bosch-Stralie 6 zur allgemeinen
o8 .OS.C rane bauaufsichtlichen Zu
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Tabelle 2. Korrektur fur die prozentuale Klebeflache

prozentuale Kk [dB]
Klebeflache [%]
60 1
80 2
100 3

Tabelle 3: Korrektur fir das bewertete Schalldamm-Maf der Tragerwand

Resonanzfrequenz Kr [dB] in Abhangigkeit vom bewerteten Schalidamm-Maf der
fr [Hz] Tragerwand Ry, [dB]

43-45 | 46-48 | 49-51 | 52-54 | 65-57 | 58-60
fr <60 Hz -10 -7 -3 0 3 7
60Hz <fr< 80 Hz -9 -6 -3 0 3 6
80 Hz < fr < 100 Hz -8 -5 -3 0 3 5
100 Hz < fx < 140 Hz -6 -4 -2 0 2 4
140 Hz < fr £ 200 Hz -4 -3 -1 0 1 3
200 Hz < fr < 300 Hz -2 -1 -1 0 1 1
300 Hz < fr £ 400 Hz 0 0 0 0 0
400 Hz < fg < 500 Hz 1 1 0 0 -1
500 Hz < fg 2 1 1 0 -1 -1

Zur Anwendung der Tabelle ist das bewertete Schalldamm-MaR R,, der Tréagerwand nach folgender Gleichung

zu ermitteln:

Der fiir AR, r ermittelte Wert ist auf den Bereich -6 dB < AR,z < 16 dB zu begrenzen.

Ry =

mit;

[27,14-0,1243 (m'y / m'p) = 0,000113 (m'y / m'o)z} dB

m'y = die gemaf Beiblatt 1 zu DIN 4109, Abschnitt 2.2.2 ermittelte

flachenbezogene Masse der Tragerwand.

m'p= 1 kg/m2

KamphaTherm GmbH
Robert-Bosch-Stralle 6
52441 Linnich

Korrekturfaktoren fir R'y, g

Anlage 6.2
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-33.46-886
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Bestédtigung der ausfiihrenden Firma:

a) Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma wurde vom Hersteller nach
Abschnitt 2.4.1.1 Giber die sachgerechte Ausfiihrung unterrichtet durch:
b) Ausfuhrung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-33.46-883
Ausgefiihrtes System:
c) Die Uberprifung der Ebenheit ergab:
(Angabe der Prifmethode und des Ergebnisses)
d) Die Oberfiache der Wand wurde vorbereitet durch:
e) Die Tragfahigkeit der Dibel in der Wand wurde ermittelt anhand von:
Zulassige Auszugskraft:
KamphaTherm GmbH Information fir den Anlage 7
Robert-Bosch-Strafle 6 Bauherrn zur allgemeinen
L bauaufsichtlichen Zulassung
52441 Linnich Nr. Z-33.46-886
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2
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2
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6
Legende:
1 Lasteinleitungsplatte aus Stahl,
10 mm dick;
2 Klebefuge,
Epoxidharzkleber;
3 Dammstoffprobe,
60 mm dick;

4  Untergrund
(Beton-Gehwegplatte);

5  Gelenkig angeschlossene
Krafteinleitung,
Belastungsgeschwindigkeit
3 mm/min.

6  Verformungsmessung, Ver-
schiebung der Dammstoffober-
flache gegentiber dem Unter-
grund (4) mit induktivem Weg-
aufnehmer WA 10.

KamphaTherm GmbH Versuchsaufbau zur Ermittlung | Anlage 8 ‘
- h- eB von Scherfestigkeit und zur allgemeinen
Robert B_OS.C Straf Schubmodul der bauaufsichtlichen Zulassung
52441 Linnich Dammstoffplatte Nr. Z-33.46-886
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