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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter ge-
hender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfuigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht
geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung"” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgememen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtragllch erganzt und geandert
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IIl. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind quadratische Dom-
schachte (siehe Anlage 1) vom Typ GT 800 und GT 1000 mit Schachtabdeckung und
Betonkranz. Die Domschéachte bestehen aus einem mit dem Domstutzen DN 500 bzw.
DN 600 flussigkeitsdicht verschraubten Schachtunterteil und einem Schachtoberteil,
welche Ubereinandergeschoben und elastisch abgedichtet werden, so dass die Gesamt-
bauhohe zwischen 800 mm und 1000 mm variiert werden kann. Das Auffangvolumen der
Domschéchte betragt 480 1. Die Rohrdurchfuhrung der Uberwachungsraumanschliisse
durch das Bodenblech erfolgt mittels fliissigkeitsdichter Verschraubungen. In die Seiten-
wandung sind bis zu zwei Rohrstutzen flussigkeitsdicht eingeschweift, an die Rohrlei-
tungen, z.B. zur Aufnahme von Signalkabeln, angeschweif3t werden kénnen. Die Dom-
schachte werden fir drucklos betriebene, unterirdische Behalter nach DIN 6608-1/21 ver-
wendet.

(2) Die Domschéachte dirfen bei der Lagerung von Otto- und Dieselkraftstoffen, Heizél EL
sowie Motoren- und Getriebedlen verwendet werden.

(3) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen fur den Zulassungsge-
genstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und Bauartzulassung nach § 19 h
des WHG?.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Pruf- oder Geneh-
migungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. 1. Verordnung zum Gerétesicherheits-
gesetz - Niederspannungsverordnung -, Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglich-
keit von Geraten - EMVG -, 11. Verordnung zum Gerétesicherheitsgesetz — Explosions-
schutzverordnung - und den Verordnungen nach § 18 Arbeitsschutzgesetz — Betriebssi-
cherheitsverordnung-, Gefahrstoffverordnung) erteilt.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung

Werkstoffe

Die Domschachte werden aus Stahl 8235JR, Werkstoff-Nr. 1.0038 nach
DIN EN 10025-23 hergestellt. Die Domschachte erhalten einen Korrosionsschutz von
auflen durch eine wasserundurchldssige Isolierung und von innen durch eine Rostschutz-
anstrich oder Beschichtung.

Konstruktionsdetails

Die Konstruktionsdetails miussen der Anlage 1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung und der in Abschnitt 2.1.3 genannten Baumusterprifung entsprechen.
Standsicherheit

(1) Die Stahl-Stahlsanierungsdomschachte sind standsicher, wenn sie entsprechend
Absatz (2) und (3) ausgefiihrt sind.

(2) Schachtunterteile und Schachtoberteile sind entsprechend der Baumusterprifung Gut-
achten-Nr. BAPT-66/001 vom 10.05.1995 des Bundesamtes fur Post und Telekommuni-
kation auszufuhre
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(3) Die Betonkranze sind entsprechend der DIN 66264 und Schachtabdeckungen entspre-
chend DIN EN 1245, wasserdicht auszufiihren.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

(1) Die Herstellung der Domschéchte darf nur im Werk der Firma Godtel & Theissinger
GmbH in Olsbriicken erfolgen.

(2) Fur die Herstellung der Domschéchte gelten DIN 18800-75 und die nachfolgenden
Bestimmungen:

- Bei der Herstellung der Domschéchte sind Verfahren anzuwenden, die vom Hersteller
nachweislich beherrscht werden und die sicherstellen, dass die Domschéchte den
Anforderungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Der
Nachweis ist
=« nach den AD-Merkblattern der Reihe HP oder
= entsprechend Herstellerqualifikation nach DIN 18800-7, Klasse C
zu fGhren.

~  Das Zusammenfugen der Einzelteile der Domschéchte hat durch Schweil3en anhand
einer anerkannten Schweilanweisung (WPS) zu erfolgen.

_ Werden die Einzelteile der Domschéchte durch Kaltumformung hergestellt, so dirfen
keine fur die Herstellung und Verwendung der Domschéchte schadlichen Anderungen
des Werkstoffes eintreten. Bei Abkantung von Teilen der Domschéchte ist der Biege-
radius gleich oder gréRer der Wanddicke zu wahlen.

_  Die Schweiindhte an den Domschidchten muissen unter Verwendung geeigneter
Arbeitsmittel und Zusatzwerkstoffe ausgefiihrt und nach sorgfaltiger Vorbereitung der
Einzelteile so hergestellt sein, dass eine einwandfreie Schweilverbindung sicherge-
stellt ist und Eigenspannungen auf das Mindestmal begrenzt bleiben. Schweilzusatz-
werkstoffe miissen dem Werkstoff der Domschéchte angepasst sein.

_  Die Schweinihte mussen Uber den ganzen Querschnitt durchgeschweilt sein. Sie
durfen keine Risse und keine Bindefehler und Schlackeneinschlusse aufweisen. Die
Eckstdfie an den Schachtunterteilen und Schachtoberteilen sowie die Einschwei3ung
der Rohrstutzen werden als beidseitig geschweif3te Ecknéhte ausgefiihrt.

_ Mechanisierte Schweilverfahren, zum Beispiel fur vorgefertigte Teile, sind zulassig,
wenn deren Gleichwertigkeit mit der doppelseitigen Handschweiung aufgrund einer
Verfahrenspriifung durch die zustandige Prifstelle nachgewiesen ist.

Kennzeichnung

Die Domschéchte missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

nach der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet werden. Die

Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfulit

sind.

AuRerdem hat der Hersteller die Domschéchte gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden

Angaben zu kennzeichnen:

— Herstellungsnummer,
— Herstellungsjahr,
—  Werkstoff,

~  zulassige Belastung beim Begehen oder Befahren entsprechend der Ausfihrung der
Schachtabdeckung und des Betonkranze
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2.3.2

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

(1) Die Eigenschaften der verwendeten Halbzeuge und Vorprodukie sowie der Schacht-
abdeckungen und des Betonkrénze sind, wenn sie in der Bauregelliste A Teil 1 aufgefthrt
oder bauaufsichtlich zugelassen sind, durch die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen, an-
dernfalls durch Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 102047 nachzuweisen.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Domschéchte mit den Bestimmungen die-
ser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das Herstellwerk mit einer Uber-
einstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produk-
tionskontrolle und einer Erstpriffung durch eine hierfur anerkannte Prifstelle erfolgen.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Erstpriifberichts
zur Kenntnis zu geben.

(3) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des am Behalter montierten Domschachtes
sowie des vor Ort gegossenen Betonkranzes und der Montage der Schachtabdeckung mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom Montage-
betrieb mit einer Ubereinstimmungserklarung auf der Grundlage der Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle der Domschéchte

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass
die von ihm hergestellten Domschéachte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle der Domschéchte hat in Anlehnung an
DIN 66008 zu erfolgen. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind an jedem
Domschacht folgende Prifungen durchzufihren:

1. Abmessungen,
2. Schweilnahtprifung entsprechend DIN 18800-7,
3. Dichtheitsprufung.

Die Dichtheitspriifung erfolgt durch zerstérungsfreie Werkstoffprifung, zum Beispiel nach
dem Vakuumverfahren, dem Farbeindringverfahren nach DIN EN 571-1° oder einem
gleichwertigen Verfahren.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrollen sind aufzuzeichnen und aus-
zuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Datum der Herstellung und der Priifung,

— Bezeichnung der Ausgangsmaterialien,

Art der Kontrolle oder Prifung,

Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen,

Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnlk und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulege =

!

I

!

45700.06
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(5) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Mafinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Domschéachte, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung
unverziglich zu wiederholen.

Erstprifung der Domschéachte durch eine anerkannte Prifstelle

Im Rahmen der Erstprifung sind die Priafungen der werkseigenen Produktionskontrolle
nach Abschnitt 2.3.2 durchzufihren.

Auflerdem sind die Prifungen nach Abschnitt 5.3 Absatz (2) bis (3) durchzufithren und die
Dichtheit (durch einen Beregnungsversuch) der Schachtabdeckung zu prifen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Die Bedingungen fiir den Einbau der Domschéachte mit Schachtabdeckung und Beton-
kranz sind den wasser-, arbeitsschutz- und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Der Einbau der Domschéachte darf nur vom Antragsteller oder durch einen von ihm
autorisierten und unterwiesenen Fachbetrieb nach § 19 | WHG unter Beachtung der beim
DIBt hinterlegten Montageanleitung vorgenommen werden.

(2) Das mit dem Einbau der Domschéchte beauftragte Fachpersonal muss zusétzlich
Uber Kenntnisse des Brand- und Explosionsschutzes verfugen, wenn der Domschacht an
einem Behdlter fur Ottokraftstoff montiert wird.

(3) Unterhalb und um den Domschacht herum durfen bei der Lagerung von Flissigkeiten
mit einem Flammpunkt < 55 °C keine Hohirdume vorhanden sein.

(4) Der Montagebetrieb hat den Sachverstandigen entsprechend Abschnitt 5.3(1), recht-
zeitig vor Beginn der Montage tber Ort und Zeitpunkt der Montage zu informieren.

(5) Mafinahmen zur Beseitigung von Schaden sind im Einvernehmen mit dem Sachver-
standigen nach Wasserrecht zu treffen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung, Priifung

Nutzung
Unterlagen

Dem Betreiber der Behélteranlage sind vom Antragsteller/Montagebetrieb folgende Unter-
lagen auszuhandigen:

— Abdruck dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,

— Montageanleitung,

— Bestatigung der Ubereinstimmung nach Abschnitt 2.3.1 Absatz (3).

Betrieb

Vor und nach jedem Befiillvorgang sind Verunreinigungen im Domschacht zu entfernen.

Unterhalt, Wartung

(1) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten und Instandset-
zen des Domschachtes Betnebe zu beauftragen dle far dlese Tatlgkexten Fachbetnebe
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Leichsenring

(2) Der Beftreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Reinigen des Domschachtes
nur solche Betriebe zu beauftragen, die fur diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von
§ 19 | WHG und gegebenenfalls in Verbindung mit TRbF 20 Nr. 15.4 sind, es sei denn, die
Tatigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausge-
nommen.

Priifungen

(1) Der sachgerechte Einbau des Domschachtes ist vor Inbetriebnahme des Behalters
durch einen Sachverstandigen nach Wasserrecht. Bei der Lagerung von Flissigkeiten mit
Flammpunkten <55 °C muss der Sachverstandige Uber ausreichende Kenntnisse Uber
Explosionsschutz verfigen (ehem. § 16 VbF).

(2) Die Prifung vor Inbetriebnahme des Behalters umfasst die folgenden Prifungen am
Domschacht:

—~ Die AuBlenisolierung des Domschachtes ist mit einer Prifspannung von 14 kV auf
Homogenitat und Durchschlagfestigkeit zu prifen,

— Es ist eine Dichtheitsprifung der Flanschverbindung als Dichtheitsprifung eines
Tanks entsprechend TRbF 62010, Nr. 2.241, Absatz (2), (3) oder (4) durchzufthren,
wobei die tatsachliche Art der Dichtheitspriifung mit Prifdruck und Prifzeit anzugeben
ist,

— Die Uberwachungsraumanschliisse sind auf Dichtheit und Durchgéngigkeit entspre-
chend den Vorgaben fir den Leckanzeiger zu priifen.

(3) Nach Fertigstellung des Domschachtes ist eine Sichtprifung der Beschaffenheit der
Wandungen, des Betonkranzes und der Schachtabdeckung des Domschachtes durchzu-
fuhren.

(4) Der Domschacht ist vor und nach jedem Fillvorgang, mindestens jedoch monatlich
durch den Betreiber der Behalteranlage auf ordnungsgemaflen Zustand zu prifen. Die
Prifung ist zu protokollieren (Betriebstagebuch) und der zustdndigen Wasserbehérde
nach Aufforderung zur Kenntnis zu geben.

(5) Bei wiederkehrenden Priifungen des Behdlter durch den Sachverstandigen ist auch
der Domschacht zu prifen (Sichtprifung des Zustandes). Die Priifbescheinigung ist auf-
zubewahren und der zustandigen Wasserbehérde auf Verlangen zur Kenntnis zu geben.

(6) Die nach anderen Rechtsbereichen erforderlichen Priiffungen bleiben unberihrt.

10
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Rohrleitungen
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