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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetziich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen"”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern7
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ll. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung der
Abschottung des Stromschienensystems "E-Line Typ KB" als Bauteil der Feuerwider-
standsklasse S 90 nach DIN 4102-9'. Die Abschottung des Stromschienensystems ver-
hindert fur eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Ubertragung von Feuer und
Rauch.

Die Abschottung des Stromschienensystems muss aus einem Verschluss der Wand- bzw.
Deckendéffnung unter Verwendung von einem Element des Stromschienensystems mit
duflerer Bekleidung aus Brandschutzplatten nach Abschnitt 2 (Brandschutzblock genannt)
bestehen, das in die Rohbaudffnung eingesetzt wird, sowie aus einem Verschluss des
Restquerschnittes.

Anwendungsbereich

Die Abschottung des Stromschienensystems darf in mindestens 150 mm dicke Wande
aus Mauerwerk oder Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton sowie in mindestens
150 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbesténdig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-AB,
nach DIN 4102-22 eingebaut werden (s. Abschnitt 3.1.1).

Durch die Abschottung des Stromschienensystems dirfen Stromschienenelemente® mit
einem Brandschutzblock nach Abschnitt 2.2.1 hindurchgeflhrt werden.

Die Abmessungen der Abschottung des Stromschienensystems (den lichten Rohbau-
mafen der Bauteil6ffnung entsprechend) missen den Abmessungen der durch die Bau-
teiléffnung hindurchgefiihrten Stromschienenelemente mit Brandschutzblock entsprechen.

Die Lange der Abschottung des Stromschienensystems muss mindestens 630 mm
betragen.

Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie Kabel oder Rohrleitungen aller Arten dirfen
nicht durch die Abschottung des Stromschienensystems hindurchgefiihrt werden.

Far die Verwendung der Abschottung des Stromschienensystems in anderen Bauteilen
- z. B. in Decken, deren Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur
mit Hilfe einer feuerwiderstandsfahigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trenn-
wanden - oder fur Stromschienensysteme anderer Arten oder gréRerer Einzelquerschnitte
als nach Abschnitt 1.2.2 ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z. B. durch eine
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Es ist sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

Eigenschaften und Zusammensetzungen
Brandschutzbekleidung

Fur die Brandschutzbekleidung der Stromschienenelemente (sog. Brandschutzblock) sind
mindestens 20 mm dicke "PROMAXON-Brandschutzbauplatten, Typ A" gemaf allgemei-
nem bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-NDS04 -178 zu verwenden.

237763.07

DIN 4102-9:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschaottungen;
Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriff
Prifungen

Aufbau und Zusammensetzung sind beim DIBt hinterlegt.
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— Einbausatz fir Abschottung des Stromschienensystems "E-Line Typ KB"

Mineralfaserplatten

Zum Verfillen der seitlichen Hohlrdume im Brandschutzblock und bei Einbau von bis zu
drei Stromschienenelementen in einen Brandschutzblock sind Streifen aus nichtbrenn-
baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)* Mineralfaserplatten zu verwenden. lhr Schmelzpunkt
muss Uber 1000 °C liegen.

Es sind 20 mm dicke Mineralfaserplatten mit einer Nennrohdichte von 60 kg/m3 40 mm
dicke Mineralfaserplatten mit einer Nennrohdichte von 120 kg/m?® und 50 mm dicke Mine-
ralfaserplatten mit einer Nennrohdichte von 150 kg/m? zu verwenden (s. Abschnitt 2.2.1).

Mineralwolle

Die wahlweise zur Ausflllung der Fugen zwischen Stromschienenelement mit Brand-
schutzblock und Bauteil zu verwendende Mineralwolle muss nichtbrennbar (Baustoff-
klasse DIN 4102-A)* sein. Thr Schmelzpunkt muss Uber 1000 °C liegen.

Spachtelmasse

Zur vollflachigen Versiegelung der auferen Brandschutzbauplatten sowie ggf. zum Ver-
spachteln der Fugen zwischen Brandschutzblock und Bauteil ist "PROMAT-Spachtel-
masse" der Firma Promat GmbH, Ratingen, zu verwenden.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung des Einbausatzes flr Brandschutzblécke
Der Brandschutzblock darf in Form eines Einbausatzes ausgeliefert werden.

Der Einbausatz besteht aus Bauplatten gemaf? Abschnitt 2.1.1 und Mineralfaserplatten
gemaf Abschnitt 2.1.2.

Die Bauplatten und Mineralfaserplatten sind in mindestens 590 mm lange Streifen (innere
Plattenabmessungen) und 630 mm lange Streifen (duflere Plattenabmessungen) zuzu-
schneiden (s. Anlagen 1 und 2). Die stirnseitigen Kopfplatten missen Aussparungen
gemal dem hindurchgefuhrten Stromschienenelement erhalten.

Der zu verwendende Typ der Mineralfaserplatten muss in Abhangigkeit vom Stromschie-
nenelement den Angaben der Anlagen 1 und 2 entsprechen.

Kennzeichnung
Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.3

Die Bauprodukte mussen entsprechend den Bestimmungen der jeweils dafur erteilten all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisse, der jeweils dafir erteilten allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen bzw. der jeweils gelienden Norm gekennzeichnet sein.

Kennzeichnung des Einbausatzes

Jede Verpackung der Einbausatze fir Stromschienenelemente mit Brandschutzblock
nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ggf. zusatzlich inr Beipackzettel
oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Liefer-
schein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erftllt sind.
Aulerdem muss die Verpackung der Einbausatze fur Stromschienenelemente mit Brand-
schutzblock einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen:

(mit Kennzeichnung fur die Gré3e)
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.15-1481

— Herstellwerk

Z37763.07

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Baustoffe; Teil 1: Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
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Jede Abschottung des Stromschienensystems ist mit jeweils einem Schild dauerhaft zu
kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Abschottung des Stromschienensystems "E-Line Typ KB"
der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach Zul.-Nr.; Z-19.15-1481

— Name des Herstellers der Abschottung des Stromschienensystems
- Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Abschottung des Stromschienensystems am Bauteil zu
befestigen.

Einbauanleitung

Fur die Abschottung des Stromschienensystems nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung muss der Antragsteller eine Einbauanleitung erstellen und dem Ver-
arbeiter zur Verfligung stellen, die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Abschottung des Stromschienensystems
eingebaut werden darf, - bei feuerbestiandigen Montagewéanden auch der Aufbau und
die Beplankung -,

— Grundsatze fur den Einbau der Abschottung des Stromschienensystems mit Angaben
Uber die dafur zu verwendenden Baustoffe (z. B. Brandschutzbauplattern, Mineral-
faserplatten),

— Anweisungen zum Einbau der Abschottung des Stromschienensystems,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Einbauséatze fur Brandschutzblécke nach
Abschnitt 2.2.1 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer Erstprifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktions-
kontrolle fiir Bauprodukte erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Einbausatze fir Brandschutzblocke nach Abschnitt 2.2.1 ist
eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufihren. Unter werks-
eigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle des Einbausatzes soll mindestens die im Folgen-
den aufgefihrten MaRnahmen einschliefien:

— Profung der Abmessungen der Zubehérteile des Einbausatzes (Mineralfaser- und
Bekleidungsplatten nach Abschnitt 2.2.1) mindestens einmal pro 1000 Stlick - jedoch
mindestens einmal je Herstellungstag - bei standiger Fertigung bzw. einmal pro Charge
bei nichtstandiger Fertigung;

— Priufung, dass fur die Herstellung der Zubehorteile des Einbausatzes ausschliefdlich die
in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet
werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Auf-
zeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
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— Art der Kontrolle oder Prufung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen
— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut far Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Die Bauprodukte, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch
mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung
unverzuglich zu wiederholen.

Bestimmungen fiir den Entwurf

Bauteile
Die Abschottung des Stromschienensystems darf in

— Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1°, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10456
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41667 oder

— Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045% oder aus Porenbeton gemaR
DIN 42238 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.
Die Wande und Decken missen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Die Abmessungen und die Mindestdicken der Abschottung des Stromschienensystems
mussen den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.2 bzw. 1.2.3 entsprechen.

Der Abstand zwischen Bauteil6ffnungen flir Abschottungen des Stromschienensystems
muss mindestens 40 mm betragen.

Stromschienenelement mit Brandschutzblock

Durch die Abschottung des Stromschienensystems darf jeweils ein Stromschienen-
element mit Brandschutzblock nach Abschnitt 2.2.1 hindurchgefiihrt werden.

Abweichend davon dirfen bis zu 3 Stromschienenelemente gemaf den Anlagen 1 und 2
in einen Brandschutzblock eingebaut werden (s. auch Abschnitt 4.2.6).

Bei Wandeinbau mussen die ersten Halterungen fir die Stromschienenelemente
nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A)* sein und in einem Abstand < 400 mm vor der
Bauteiloberflache angeordnet sein (s. Anlage 3). Bei abgewinkelten Stromschienen sind
die Halterungen entsprechend Abschnitt 4.2.5 auszufiihren.

Bei Deckeneinbau ist der Brandschutzblock gegen vertikales Verrutschen zu sichern
(s. Anlage 3).

Z37763.07

DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausfihrung (in der jeweils gelte

DIN 1045: Beton und Stahibeton; Bemessung und Ausflhrung (in
Ausgabe)

DIN 4166: Gasbeton-Bauplatten und Gasbeton-Planbauplatten (in de
Ausgabe)

DIN 4223: Bewehrte Dach- und Deckenplatten aus dampfgehartetem Gas- un

Richtlinien fiir Bemessung, Herstellung, Verwendung und Prifung (in der Jewells
geltenden Ausgabe)
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Die Befestigung der Stromschienen muss so ausgebildet sein, dass im Brandf
zusatzliche mechanische Beanspruchung der Abschottung nicht auftreten kann.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Einbau der Stromschieneneiemente mit Brandschutzblock

Die Brandschutzbauplatien bzw. der Einbausatz zur Herstellung der Brandschutz e
nach Abschnitt 2.2.1 sind/ist an einem Stromschienelement nach Abschnitt 1.2.2 zu
befestigen (s. Anlagen 1 und 2).

Fir die Herstellung der Brandschutzbldcke sind umlaufend entsprechend der Gréf3e des
Stromschienenelements zugeschnittene mindestens 590 mm fange Streifen der Brand-
schutzbauplatten gemafl Abschnitt 2.1.1 anzuordnen und mittels Stahldrahtklammern zu
befestigen, wobei der Abstand der Befestigungspunkte maximal 45 mm betragen darf. Die
Bekleidung ist zweilagig auszufthren. Die Aulenlange des Brandschutzblocks muss
mindestens 630 mm betragen (s. Anlagen 1 und 2).

Die Hohlrdume zwischen den Brandschutzbauplatten und dem Stahlblechgehduse des
Stromschienenelements bzw. den Stromschienenelementen (bei Einbau von bis zu drei
Stromschienenelementen in einen Brandschutzblock) sind zuvor auf gleicher Lange mit
Streifen aus Mineralfaserplatten geman Abschnitt 2.1.2 vollsténdig zu verflllen. Die unter-
schiedlichen Mineralfaserplatten sind gemaf den Anlagen 1 und 2 anzuordnen.

Die stirnseitigen Brandschutzbauplatten, die Aussparungen gemafl dem hindurchgefuhr-
ten Stromschienenelement enthalten, bestehen aus Brandschutzbauplatten nach
Abschnitt 2.1.1 und sind mit Stahldrahtklammern an der umlaufenden Bekleidung zu
befestigen. Der Abstand der Befestigungspunkte darf maximal 35 mm betragen
(s. Anlagen 1 und 2).

Samtliche restliche Fugen zwischen den Stromschienenelementen und den adufieren
Brandschutzbauplatten sowie alle duRReren Fugen am Brandschutzblock sind mit dem
Baustoff gemaR Abschnitt 2.1.4 zu verspachteln.

Der Brandschutzblock ist mittig in die Rohbauéffnung der Wand bzw. der Decke einzu-
setzen. Dabei darf das Stromschienenelement horizontal hochkant oder horizontal flach
angeordnet werden.

Bei Deckeneinbau muss der Brandschutzblock deckenunterseitig so arretiert sein, dass
die Abschottung im Brandfall funktionstiichtig bleibt (s. Abschnitt 3.2.3).

Alle Fugen zwischen dem Brandschutzblock und den angrenzenden Bauteillaibungen sind
vollstdndig mit mineralischem Mértel zu verschlief3en.

Wahlweise darf eine maximal 40 mm breite Fuge mit Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.3 in
Bauteildicke fest ausgestopft werden, wobei zusétzlich die duReren Bereiche der Fugen
mit mineralischem Méortel oder der Spachtelmasse nach Abschnitt 2.1.4 auszufillen sind
(s. Anlage 3).

Es dirfen auch abgewinkelte Stromschienenelemente mit Brandschutzblock eingebaut
werden. Der Einbau des mindestens 630 mm langen Brandschutzblocks muss so erfol-
gen, dass der Uberstand der Bekleidung auf beiden Bauteilseiten gleich lang ist.

Bei Wandeinbau missen die Stromschienen entsprechend Anlage 4 vor der Wand und
vor der Abschottung befestigt werden. Wahlweise kann die Befestigung auch Uber Eck
erfolgen.

Die Befestigung muss bei Deckeneinbau in einem Abstand < 100 mm nach der Abschot-
tung erfolgen. Die Abhangung darf maximal 1 m lang sein (s. Anlage 4).

Wahlweise durfen bis zu 3 Stromschienenelemente entsprechend den Angaben der Anla-
gen 1und 2 in einen Brandschutzblock eingebaut werden. Zwischen den einzelnen
Stromschienenelementen sind mindestens 590 mm lange Streifen aus Mineralfaserplatten
gemaf Abschnitt 2.1.2 anzuordnen.
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Fur die Ausfihrung der Abschottung des Stromschienensystems sind im Ubrigen die
Angaben der Einbauanleitung und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu
beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der die Abschottung des Stromschienensystems (Zulassungsgegen-
stand) herstellt, muss flr jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstel-
len, mit der er bestatigt, dass die von ihm ausgefihrte Abschottung des Stromschienen-
systems den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht
(ein Muster fur diese Bescheinigung s. Anlage 5). Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn
zur Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.
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Abschottung des Stromschienensystems "E-Line Typ KB"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

- Stromschienenelemente Typ "KB ..." mit Brandschutzblock -

Anlage 1

zur Zulassung
Nr. Z-19.15-1481
vom 27.08.2007




E-Line Schienenverteiler Baureihe KBA

System Nennstrom | Leiter Leiter A B A1 B1 Mafbild
Alurminium A n Dimension | mm | mm | mm | mm
KBA-08 800 5 7x75 130 | 150 | 210 | 230 71
KBA-10 1000 5 7 x 100 155 | 150 | 235 | 230 %f
KBA-12 1250 5 7 x 130 185 { 150 | 265 | 230 Al
KBA-16 1600 5 2x7x75 | 250 | 150 | 330 | 230 T
KBA-20 2000 5 2x7x100| 300 | 150 | 380 | 230 % %5
KBA-25 | 2500 5 |2x7x130| 360 | 150 | 440 | 230 SN bl
KBA-30 3000 5 3x7x100| 445 | 150 | 525 | 230 L
KBA-40 4000 5 3x7x130| 535 | 150 | 615 | 230 % % %?—
— A
E-Line Schienenverteiler Baureihe KBC
System Nennstrom | Leiter Leiter A B A1 B1 MaRbild
Kupfer A n Dimension | mm | mm | mm | mm
KBC-10 1000 5 7x75 130 | 150 | 210 | 230 1
KBC-12 1250 5 7 x 100 155 | 150 | 235 | 230 %f
KBC-16 1600 5 7 x 130 185 | 150 | 265 | 230 A
KBC-20 2000 5 2x7x75 | 250 | 150 | 330 | 230 7
KBC-25 2500 5 2x7x100| 300 | 150 | 380 | 230 % %5
KBC-30 3000 5 2x7x130| 360 | 150 | 440 | 230 ;*__A___:'
KBC-40 4000 5 3x7x100| 445 | 150 | 525 | 230

Baureihe KB sendzimierverzinktes Stahlblechgehause Dicke = 1,5mm

Malke in mm

Abschottung des Stromschienensystems "E-Line Typ KB"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

- Stromschienenelemente Typ "KB ..." mit Brandschutzblock -

Anlage 2

zur Zulassung
Nr. Z-19.15-1481
vom 27.08.2007




Wand aus Mauerwerk oder Beton %

Stromschienenelement
gemals Abschnitt 1.2.2

FugenverschiuB mit mineralischem Mdrtel,
wahlweise bei Fugenbreiten s 40mm mit
Mineralwolle, Baustoffkiasse DIN 4102-A1
Schmelzpunkt :1000°C, fest ausstopfen und
duBeren AbschluB mit Mdrtel oder Spachtel.

Fugen vespachtelt mit

| ] L[] 630 I\I\ "Promat—Spachtelmasse”
// - gemd8 Abschnitt 2.1.4
: <400 <400 |
erste erste
Unterstiitzung / Unterstiitzung
- 2150
Stromschienenelement
gemapl Abschnitt 1.2.2
FugenverschluB mit mineralischem Mortel,
wahlweise bei Fugenbreiten s 40mm mit ] erste
Mineralwolle, Baustoffklcsse DIN 4102-A1 Unterstiitzung
Schmelzpunkt >1000°C fest gusstopfen ]
und duBeren AbschluB mit Mortel oder M- H Q
Spachtel. H I T
I I
| L il o |
; i A |
[ I '
[~
NNNE 5 N
— 1| 1 Al
N SN -
| P I 1
, I .
Deck Bet Il il
Bete aus eton ¥ N Fugen vespachtelt mit
[H — Li |+ "Promat-Spachtelmasse”
- —L  gemdB Abschnitt 2.1.4
'\\~

Befestigung gegen
vertikales verrutschen

Mafle in mm

Abschottung des Stromschienensystems "E-Line Typ KB"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

- Einbau in Wande und Decken -

Anlage 3
zur Zulassung

vom 27.08.2007

Nr. Z-19.15-1481




seitliche Abwinkelung bei Wandeinbau

—— S S S
f./ Halterungen o /—,/r
7 2 7
B % B H-F--—-H
___________ —— H
==
:.E:::::::::::L:_—:::::::::::::j_l{ 7
I "]
V' (2630 = (1+12 / (2630 = 11+ 12
/ (1=12 ‘ =12
A __J_AJi__
- 2150k -+ 2150k

seitliche Abwinkelung bei Deckeneinbau

630 =11+12
=12

Mafle in mm

wahlweise Lage der Halterungen

Abschottung des Stromschienensystems "E-Line Typ KB"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

- Einbau abgewinkelter Stromschienen mit Brandschutzblock -

Anlage 4

zur Zulassung
Nr. Z-19.15-148"
vom 27.08.2007




Ubereinstimmungsbestatiqung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Abschottung des
Stromschienensystems (Zulassungsgegenstand) hergestelit hat
Baustelle bzw. Gebadude: ...

Datum der Herstellung: ...

Geforderte Feuerwiderstandsklasse

der Abschottung des Stromschienensystems: S ..

Hiermit wird bestatigt, dass

- die Abschottung des Stromschienensystems der Feuerwiderstandsklasse S ... zum

Einbau in Wande* und Decken® der Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller
Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtiichen Zulassung Nr.. Z-19.15-.... des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom

. (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Ergdnzungsbescheide vom .... )
hergestellt und eingebaut wurde und

die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z.B.
Stromschienenelemente,  Schottmassen, Mineralfaserplatten) entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

*) Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf erforderlichen Weitergabe an die
zustandige Bauaufsichtsbehorde auszuhandigen.)

Abschottung des Stromschienensystems "E-Line Typ KB" Anlage 5

der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 zur Zulassung
Nr. Z-19.15-1481
- Ubereinstimmungsbestatigung - vom 27.08.2007




