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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstédndig vervielfaitigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt-und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforde :
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[I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Anwendungsbereich

Der FIS V, FIS VS und FIS VW mit Kunststoffankerhilse (im weiteren Dubel genannt) be-
steht aus dem Injektionsmértel FIS V, FIS VS oder FIS VW, einer Kunststoffankerhilse
FIS HK und einer Ankerstange mit Mutter und Scheibe in den Gréflen M6, M 8, M 10,
M 12 und M 16 oder einem Innengewindeanker in den GréRen M6, M 8, M 10 und M 12.
Die Ankerstange FIS A (einschliel3lich Mutter und Scheibe) sowie die Innengewindeanker
FIS E bestehen aus Stahl galvanisch verzinkt oder aus nichtrostendem Stanhl.

Das Verankerungssystem beruht auf Ausnutzung von Verbund und Formschluss
zwischen Injektionsmértel, Ankerhilse, Ankerstange bzw. Innengewindeanker und Veran-
kerungsgrund.

Auf der Anlage 1 ist der Dibel im eingebauten Zustand dargestellt.

Anwendungsbereich

Der Dubel darf fUr Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet
werden, sofern keine Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die Ge-
samtkonstruktion einschlieRlich des Dubels gestellt werden.

Die Temperatur darf im Bereich der Vermértelung 50 °C, kurzfristig 80 °C nicht Gber-
schreiten.

Der Verankerungsgrund muss aus Mauerwerk nach DIN 1053 oder aus Porenbeton be-
stehen. Die zuldssigen Verankerungsgrinde sind im Abschnitt 3.1, Tabelle 3.1 ange-
geben.

Der Mauermértel muss mindestens den Anforderungen an Normaimoérte! der Mértel-
gruppe ll, fur Dinnbett- oder Leichtm&rtel nach DIN 1053-1:1996-11, Anhang A.3 bzw.
DIN V 18580:2004-03 entsprechen,

Der Dubel darf auch in Fugen des Mauerwerks verankert werden.

Der Dubel (Ankerstange bzw. innengewindeanker, Scheibe und Mutter) aus galvanisch
verzinktem Stahl darf nur fir Bauteile in geschlossenen Raumen, z. B. Wohnungen, B{iro-
raumen, Schulen, Krankenhausern, Verkaufsstatten - mit Ausnahme von Feuchtraumen -
verwendet werden.

Der Dubel (Ankerstange bzw. Innengewindeanker, Scheibe und Mutter) aus nichtrosten-
dem Stahl mit der zusatzlichen Pragung "A4" darf auch fir Konstruktionen der Korro-
sionswiderstandsklasse 1l entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
"Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden  Stahlen"
Zul.-Nr. Z-30.3-6 verwendet werden, d.h. er darf in Feuchtrdumen und im Freien, auch in
Industrieatmosphére und in Meeresnahe (jedoch nicht im Einflussbereich von Meerwas-
ser) eingesetzt werden, sofern nicht noch weitere Korrosionshelastungen auftreten.

Der Dibel (Ankerstange bzw, Innengewindeanker, Scheibe und Mutter) aus dem nicht-
rostenden Werkstoff 1.4529 mit der zusatzlichen Pragung "C" darf auch fur Konstruk-
tionen der Korrosionswiderstandsklasse IV entsprechend der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung "Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden
Stahlen" Zul.-Nr. Z-30.3-6 verwendet werden, d. h. er darf auch fir Bereiche mit hoher
Chlorid- und Schwefeldioxydbelastung sowie in Bereichen, in denen aufgrund der Aufkon-
zentration von Schadstoffen eine sehr starke Korrosionsbelastung gegeben ist, eil

werden. )
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Bestimmungen fir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Dubel muss in seinen Abmessungen und Werkstoffangaben den Angaben der Anla-
gen entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen, Werkstoff-
angaben, Abmessungen und Toleranzen des Dibels sowie die chemische Zusammen-
setzung des Injektionsmdrtels mussen den beim Deutschen Institut fur Bautechnik, bei der
Zertifizierungsstelle und der fremdlUberwachenden Stelle hinterlegten Angaben ent-
sprechen.

Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung
Verpackung und Lagerung

Die zwei Komponenten des Injektionsmértels werden ungemischt in Kartuschen zum
Mischen gemaR Anlage 6 geliefert.

Der Injektionsmortel ist vor Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung zu schitzen und
entsprechend der Montageanleitung trocken bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C zu
lagern. Eine kurzfristige Lagerung bis +35 °C ist zuldssig.

Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Dibels miissen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Lander gekennzeichnet werden. Zusatzlich ist das Werkzeichen, die Zulas-
sungsnummer und die vollstandige Bezeichnung der Dibel anzugeben. Die Kennzeich-
nung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Die Injektionsmortel-Kartusche ist entsprechend der Verordnung Uber gefahrliche Arbeits-
stoffe zu kennzeichnen und mit der Aufschrift "FIS V", "FIS VS" oder "FIS VW" sowie An-
gaben Uber die Haltbarkeit, Gefahrenbezeichnung und Verarbeitung zu versehen. Die mit
dem Injektionssystem mitgelieferte Montageanleitung muss Angaben Uber Schutzmafi-
nahmen zum Umgang mit gefahrlichen Arbeitsstoffen enthaiten.

Der Dubel wird mit dem Produktnamen und der Gewindegrofle bezeichnet, z. B.
FIS V M10.

Jede Ankerstange ist mit dem Werkzeichen gemal Anlage 3 zu pragen. Zusatzlich ist die
Gesamtlange einzupragen oder die Verankerungstiefe zu markieren.

Jeder Innengewindeanker ist mit dem Werkzeichen und der Gewindegrofle gemal An-
fage 3 zu pragen,

Der Dubel aus nichtrostendem Stahl aus dem Werkstoff 1.4401 oder 1.4571 erhalt zu-
satzlich die Pragung "A4" und der Dubel aus dem Werkstoff 1.4529 die zusétzliche
Pragung "C". Der Dibel aus galvanisch verzinktem Stahl der Guteklasse 5.8 erhalt keine
zusatzliche Pragung, der Dibel der Guteklasse 8.8 einen Punkt und der Dubel der Glte-
klasse 10.9 zwei Punkte.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Dubels mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafligen FremdUberwachung einschliefllich einer Erstprifung des Dibels nach
MafRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die FremdUberwachung einschliel-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des: Dubels eihe
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr anerkannte Uberwachungsstellef'?;
einzuschalten. , , !
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Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufUhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll min-
destens die im Prifplan aufgefiihrten MaRhahmen einschliefien.

Fir Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim
Deutschen Institut fir Bautechnik und der fremdUberwachenden Stelle hinterlegte Prif-
plan malRgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prufung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktis bzw. des Ausgangs-
materials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den An-
forderungen

- Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fUnf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Mallnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prufung unverziglich
zu wiederholen.

FremdUberwachung

in jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung der Dubel durchzufihren und es
missen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme
und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

For Umfang, Art und Haufigkeit der FremdUberwachung ist der beim Deutschen Institut fir
Bautechnik und der fremdiuberwachenden Stelle hinterlegte Prufplan mallgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fOr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
Entwurf

Die Verankerungen sind ingenieurméalig zu planen. Unter Berucksichtigung’gder zuveran
kernden Lasten sind priifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungge’n anzufertigen. .
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In der nachfolgenden Tabelle 3.1 sind die zulassigen Verankerungsgrinde angegeben.

Tabelle 3.1 Verankerungsgrund

Verankerungsgrund

1 |Vollziegel nach
e DIN 105-1

o DINV 105-1:2002-06 2 Mz 12
e DINV 105-100:2005-10

2 |Kalksandvolisteine nach
e DIN 106-1
o DINV 106-1:2003-02 2 KS 12
e DINV 106:2005-10

3 |Kalksandlochsteine nach
e DIN 106-1
o DINV 106-1:2003-02 2 KSL 4
e DINV 106:2005-10

4 |Hohlblocksteine aus Beton nach
o DIN 18153
e DINV 18153:2003-10 2 Hbn 4
o DINV 18153-100:2005-10

5 |Hochlochziegel nach
e DIN 105-1
e DINV 105-1:2002-06 2 HLz 4
e DINV 105-100:2005-10

6 |Hohlblocke aus Leichtbeton nach
o DIN 18151:1987-04 - Hbl 2

o DINV 18151:2003-10
e DINV 18151-100:2005-10

7 |Haufwerksporiger Leichtbeton (TGL)
(siehe auch Abschnitt 3.2.2 und 3.2.3.2)
8 |Porenbeton aus Porenbetonsteinen nach
e DIN 4165

DIN V 4165-100:2005-100

Vorgefertigte bewehrte und unbewehrte
Wandbauteilen aus Porenbeton nach
o DIN 4223:2003-12

Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

(siehe auch Abschnitt 3.2.3.3)

3.2 Bemessung
3.2.1  Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmafRig zu bemessen. Der Nachweis der unmittelbaren
ortlichen Krafteinleitung in den Verankerungsgrund ist erbracht. Die Weiterleitung der zu
verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Die in Tabelle 8, Anlage 9 angegebenen zuldssigen Lasten gelten nur fur Zug Querlast,,_:
und Schragzug bei Lastangriff unmittelbar am Verankerungsgrund. ;

Wird die zu verankernde Last mit einem Abstand zum Verankerungsgrund elnge _ltet
muss die Biegebeanspruchung beachtet werden (siehe Abschnitt 3.2.5). ‘ o

219309.07
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Eine Biegebeanspruchung des Dubels darf nur dann unberUcksichtigt bleiben, wenn alle
folgenden Bedingungen eingehalten werden:

- Das anzuschlieRende Bauteil muss aus Metall bestehen und ohne Zwischenlage im
Bereich der Verankerung ganzflachig gegen den Verankerungsgrund verspannt
sein.

- Das Anbauteil muss mit seiner ganzen Dicke an der Ankerstange/Schraube anlie-
gen.

- Das Durchgangsloch im anzuschlieenden Bauteil darf die Werte der Anlagen 7, 8,
10 und 12 nicht Gberschreiten.

Zusatzbeanspruchungen, die im Dubel, im angeschlossen Bauteil oder im Bauteil, in dem
der Dubel vermértelt ist, aus behinderter Formanderung (z. B. bei Temperaturwechseln)
entstehen koénnen, sind zu berlicksichtigen.

Putze, Bekiesungs-, Bekleidungs- oder Ausgleichschichten gelten als nichttragend und
durfen bei der Verankerungstiefe nicht berlicksichtigt werden.

Die Befestigungsschraube fur den Dibel mit Innengewindeanker muss, sofern sie nicht
vom Werk fur den jeweiligen Anwendungsfall mitgeliefert wird, vom planenden Ingenieur
hinsichtlich Anwendungsbereich (Korrosionswiderstandsklasse), der Schraubenlange
unter Berlcksichtigung der Dicke des anzuschliefienden Bauteils, der erforderlichen Min-
desteinschraubtiefe und der méglichen Toleranzen festgelegt werden.

Verankerung im haufwerksporigen Leichtbeton (TGL)

In jedem Einzelfall ist die Standsicherheit der Wand nachzuweisen und durch eine Bau-
werksanalyse der Verbund zwischen Deckschicht und haufwerksporigem Leichtbeton zu
beurteilen. Eine Lasteinleitung durch Dubel darf nur erfolgen, wenn ein Verbund zwischen
Deckschicht und dem haufwerksporigen Leichtbeton vorhanden ist.

Zulassige Lasten

Die zulassigen Lasten gelten fur die Beanspruchungsrichtungen zentrischer Zug, Querlast
und Schragzug unter jedem Winkel.

Zulassige Lasten in Wanden aus Mauerwerk

Die zuladssigen Lasten des Dubels fir Verankerungen in verschiedenen Mauerwerksarten
sind in der Tabelle 8, Anlage 9 angegeben.

Bei Verankerungen im Mauerwerk aus Lochsteinen (HLz, KSL, Hbl und Hbn) dirfen die
zuldssigen Lasten erhdht werden, wenn das Bohrloch im Drehgang hergestellt wird. Bei
Kalksandlochsteinen muss zusétzlich nachgewiesen werden, dass die Aullenstege der
Steine mindestens 30 mm (alte Steine) betragen. Im Mauerwerk aus Hochlochziegeln darf
die zulassige Last in > HLz 4 auf 0,6 kN, in = HLz 6 auf 0,8 kN und in > HLz 12 auf 1,0 kN
erhdht werden. Im Mauerwerk aus Kalksandlochsteinen darf die zuldssige Last in > KSL 4
auf 0,6 kN, in = KSL 6 auf 0,8 kN und in > KSL 12 auf 1,4 kN erhdht werden. Im Mauer-
werk aus Hohlblocksteinen aus Leichtbeton darf die zulassige Last in = Hbl 2 auf 0,5 kN
und in = Hbl 4 und Hohlblocksteinen aus Beton in > Hbn 4 auf 0,8 kN erhéht werden.

Zusatzlich durfen in nachgewiesenem alten Mauerwerk aus Hochlochziegeln (Gebéaude,
die vor dem Jahre 1977 errichtet wurden) mit einer Festigkeitsklasse von > Hlz 12 die
Lasten wie folgt erhéht werden, wenn das Bohrloch im Drehgang hergestellt wird und eine
Mindestverankerungstiefe von 85 mm eingehalten wird: M8:FIS H 16x85 K oder
FIS H 16x130 K auf 1,4 kN, M10 und M12(@10): FIS H 16x85 K oder FIS H 16x130 K auf
1,6 kN, M12 und M16: FIS H 20x85 K oder FIS H 20x130K oder FIS H 20x200K auf
1,8 kN.

Die maximalen Lasten nach Tabelle 9, Anlage 9, die durch einen Einzeldiibel oder eine.
Dubelgruppe in einen einzelnen Stein eingeleitet werden, dirfen nicht Uberschritten"‘f?;
werden. Der kleinere Wert, der sich aus den Tabellen 8 und 9 sowie der moglichen Last-
erhdhung bei der Bohrlochhersteliung im Drehgang und in alten Hiz-Steinen ergibt, ist
maflgebend. C o g,
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Fur die Verankerungen in Voliziegeln (Mz), Kalksandvollsteinen (KS), Hochlochziegeln
(HLz) und Kalksandlochsteinen (KSL) ist die zulassige Last je Dubel bei DUbelpaaren und
Vierergruppen mit geringerem Achsabstand (mina <red a < a) als in Anlage 7 und 8 an-
gegeben, auf den Wert red F nach Anlage 8 abzumindern.

Die Anordnung der DUbel richtet sich nach Anlage 7 und 8.

Fur Verankerungen in Hohlblocksteinen aus Leichtbeton (Hbl} und Hohlblocksteinen aus
Beton (Hbn) ist eine Reduzierung des Achsabstandes nach Anlage 8 nicht zuldssig.

Zulassige Lasten in Wanden aus haufwerksporigem Leichtbeton (TGL)

Die zuladssigen Lasten je Dubel flr Verankerungen im haufwerksporigen Leichtbeton sind
in Tabelle 11, Anlage 10 angegeben.

EinzeldUbel ;

Far EinzeldUbel mit einem Randabstand (ohne zum freien Rand gerichtete Abscherlast)
von min a, <red a, < a, ist der Abminderungsfaktor x,, hach Gleichung 1c, Anlage 11 zu
ermitteln und die zuldssige Last nach Gleichung 1a, Anlage 11 abzumindern.

Werden die Randabstande zu zwei oder mehr Randern unterschritten (z. B. bei Anord-
nung eines Dubels in der Ecke oder in einem schmalen Bauteil), dann sind die Abminde-
rungsfaktoren k,, (Gleichung 1c) fUr jeden Randabstand einzeln zu bestimmen und die
zuldssige Last nach Gleichung 1b, Anlage 11 abzumindern.

Dubelgruppen:
Dubelgruppen bestehen aus 2 oder 4 Diibeln gieicher Gréfle, bei denen der Achsabstand

red a mindestens in einer Richtung kleiner als der Achsabstand a nach Anlage 10 ist. Die
Anordnung der Dubel richtet sich nach Anlage 11.

FUr einen Achsabstand von min a <red a < a ist der Abminderungsfaktor x, nach Glei-
chung 2¢, Anlage 11, zu ermitteln und die zuldssige Last nach Gleichung 2a, Anlage 11
abzumindern. Werden die Achsabsténde in zwei Richtungen unterschritten, dann sind die
Abminderungsfaktoren «x, (Gleichung 2¢) fur beide Achsabstande einzeln zu bestimmen
und die zulassige Last nach Gleichung 2b, Anlage 11 abzumindern.

Wird auRerdem der Randabstand a; (ohne zum freien Rand gerichtete Abscherlast) nach
Anlage 10 von Dibeln einer Dubelgruppe zu einem Bauteilrand unterschritten, dann ist
zusatzlich der Abminderungsfaktor k,, nach Gleichung 1¢, Anlage 11 zu ermitteln und die
zulassige Last aller Dubel der Gruppe entsprechend dem unglnstigsten Dabel abzumin-
dern.

Werden die Randabstdnde von Dubeln zu zwei (Ecklage bei Gruppen) oder héchstens
drei Randern (bei Zweiergruppen) unterschritten, ist die zuldssige Last aller Dibel der
Gruppe unter Berucksichtigung der Abminderungsfaktoren des unglnstigsten Dubels ab-
zumindern (siehe Beispiel Anlage 11).

Zuldssige Lasten im Porenbeton

Die zulassigen Lasten des Dubels fur Verankerungen im Porenbeton sind in Tabelle 13,
Anlage 13 angegeben.

Die Achsabstande (a) durfen bei Dlbelpaaren und Vierergruppen bis zum Mindestwert
(min a) nach Anlage 13 unterschritten werden, wenn die zulassigen Lasten gemafy An-
lage 8 abgemindert werden.

Bei Verankerungen in Dach- und Deckenplatten aus Porenbeton ist nachzuweisen, dass

die durch Dubellasten ermittelte Schubspannung den Wert 0.4 x zult nach DIN 4223 nicht
Uberschreitet. Die Verankerungen sind nur innerhalb eines Streifens von 250 mm Breite
entlang der Mittelachse der Elemente (Lasteinleitungsbereich, siehe Anlage 13) zulas&g

Dubelabstédnde und Bauteilabmessungen

Die Montagekennwerte und die erforderlichen Achs- und Randabstande sowne dle?Mln—
destbauteildicke sind auf den Anlagen 7, 8, 10, 12 und 13 angegeben. #

Biegebeanspruchung
Die zulassigen Biegemomente sind auf Anlage 9 angegeben.
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Die rechnerische Einspannstelle liegt um das Mafl des Nenndurchmessers des An-
schlussgewindes hinter der Oberflache des Verankerungsgrundes. Putz, Fliesen o, &,
gelten als nichttragend.

Wird die zu verankernde Last mit einem Abstand zum Verankerungsgrund eingeleitet,
fuhrt das zu einer Biegebeanspruchung. Die aus der Querkraft und der Biegebeanspru-
chung resultierende Auflagerkraft am Verankerungsgrund darf die Werte der Tabelle 8,
Anlage 9 bzw. Tabelle 9, Aniage 9, Tabelle 11, Anlage 10 und Tabelle 13, Anlage 13 nicht
Uberschreiten. Bei der Ermittlung der Auflagerkraft ist vom unglinstigsten inneren Hebel-
arm des Steins (Lochgeometrie) auszugehen.

Bei Biegung mit zusatzlichem Zug darf die vorhandene Zuglastkomponente folgenden
Wert nicht Gberschreiten:

Fz < zulF (1 - M/zul M)

zul F = zuléssige Last nach Anlage 9, 10 und 13
zul M = zuldssiges Biegemoment nach Anlage 9
F = vorhandene Zuglastkomponente

M = vorhandenes Biegemoment

Bei Fassadenbekieidungen mit veranderlichen Biegebeanspruchungen (z. B. infolge Tem-
peraturwechseln) darf der Spannungsausschlag ca =+ 50 N/mm? um den Mittelwert oy,
bezogen auf den rechnerischen Spannungsquerschnitt des Gewindes der Ankerstange
bzw. Schraube, nicht Uberschritten werden.

Verschiebungsverhalten

Unter Belastung in Hohe der zuldssigen Lasten flr Verankerungen im Mauerwerk und im
Porenbeton ist mit folgenden Verschiebungen bei Einzeldibeln und Dubelgruppen in
Richtung der Last zu rechnen:

zentrischer Zug: bis 0,3 mm
Querlast: bis 1,0 mm
Bei Verankerungen im haufwerksporigen Leichtbeton ist in Hohe der zuldssigen Lasten

nach Anlage 9 mit einer Verschiebung von bis zu 0,5 mm in Richtung der Last zu rech-
nen.

Bei Dauerbelastung in Hohe der zulassigen Lasten kénnen im Mauerwerk und im hauf-
werksporigen Leichtbeton zuséatzliche Verschiebungen bis 0,2 mm und im Porenbeton bis
0,5 mm auftreten.

Bei Querlast ist zusétzlich das vorhandene Lochspiel zwischen Dilbel und Anbauteil zu
berlcksichtigen.

Bestimmungen fir die Ausfilhrung

Allgemeines

Der Dubel darf nur als seriengemafy gelieferte Befestigungseinheit verwendet werden.
Einzelteile durfen nicht ausgetauscht werden.

Die Montage des zu verankernden Dubels ist nach den gemafl Abschnitt 3.1 gefertigten
Konstruktionszeichnungen und der Montageanleitung des Antragstellers vorzunehmen.
Vor dem Setzen des Dubels ist der Verankerungsgrund festzustellen. Er muss bei
Mauerwerk und Porenbeton den Festigkeitsklassen entsprechen, die den zuldssigen
Lasten nach Anlage 9 und 13 zugeordnet sind. Die Montage in Fugen ist zuldssig.

Bei der Verwendung der Ankerstange der Festigkeitsklasse 5.8 muss die~ Sechskant—‘
mutter die Festigkeitsklasse 5, bei der Ankerstange der Festigkeitsklasse 8.8 muss die*
Sechskantmutter die Festigkeitsklasse 8 bzw. bei der Ankerstange der Festlg eits-
klasse 10.9 muss die Sechskantmutter die Festigkeitsklasse 10 haben.
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Bei Verwendung des Innengewindeankers aus galvanisch verzinktem Stahl muss die Be-
festigung des Anbauteils mit einer Befestigungsschraube oder Gewindestange min-
destens der Festigkeitsklasse 5.8, einer Scheibe und einer Mutter mindestens der Festig-
keitsklasse 5 in der Ausflihrung aus galvanisch verzinkten Stahl bestehen. Besteht der
Innengewindeanker aus nichtrostendem Stahl A4-70, muissen die Befestigungs-
schraube/Gewindestange und die Mutter der Festigkeitsklasse A4-70 entsprechen und die
Scheibe aus den Werkstoffen 1.4401/1.4571 bestehen. Besteht der Innengewindeanker
aus dem Werkstoff 1.4529 mussen Befestigungsschraube/Gewindestange, Mutter und
Scheibe aus dem Werkstoff 1.4529 bestehen. Dabei mussen die Befestigungs-
schraube/Gewindestange und Mutter mindestens folgende Festigkeitswerte aufweisen:
Rm 2 700 N/mm? ; Rpo2 2 350 N/mm?,

Herstellung und Reinigung des Bohrloches

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberflache des Verankerungsgrundes mit Hartmetall-
Schlag- bzw. Hammerbohrern zu bohren.

Die Mauerbohrer aus Hartmetall missen den Angaben des Merkblattes des Deutschen
Instituts flr Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. Uber die "Kenn-
werte, Anforderungen und Prifungen von Mauerbohrern mit Schneidkdrpern aus Hart-
metall, die zur Herstellung der Bohridcher von Dubelverankerungen verwendet werden",
Fassung Januar 2002 entsprechen. Die Einhaltung der Bohrerkennwerte ist entsprechend
Abschnitt 5 des Merkblattes zu belegen.

Im Porenbeton muss das Bohrloch entsprechend Anlage 12 mit dem zugehorigem
Konusbohrer PBB konisch hergestellt werden. Die in den Anlagen 7, 8, 10 und 12 ange-
gebenen Bohrernenndurchmesser und Bohrlochtiefen sind einzuhalten. Fehlbohrungen
sind zu vermdrteln.

a) Lochsteine:

Werden beim Bohrvorgang in Lochsteinen voll vermortelte Fugen bzw. keine Hohl-
kammern getroffen, so ist das Bohrmehi zu entfernen.

b)  Kalksandlochsteine:

Bei Verankerungen in Kalksandlochsteinen muss die Reinigung des Bohrloches
gemall Montageanweisung des Herstellers, durch mindestens zweimaliges Aus-
blrsten erfolgen.

C) Hochlochsteine (alte Steine, Gebaude, die vor dem Jahre 1977 errichtet wurden):

Bei Verankerungen in alten Hochlochsteinen muss die Reinigung des Bohrloches
gemal Montageanleitung des Herstellers durch dreimaliges Ausblasen, dreimaliges
Ausbirsten und dreimaliges Ausblasen erfolgen. Zum Ausbdrsten ist die auf der
Anlage 5 dargestellte zugehdrige Reinigungsbirste des Herstellers zu verwenden.

d)  Vollsteine und haufwerksporiger Leichtbeton:

Bei Verankerungen in Vollsteinen und haufwerksporigem Leichtbeton muss die
Reinigung des Bohrloches gemal Montageanweisung des Herstellers, durch min-
destens zweimaliges Ausblasen, zweimaliges AusbUrsten und zweimaliges Ausbla-
sen erfolgen. Zum Ausbursten ist die auf Anlage 5 dargestellte zugehdrige Reini-
gungsblrste des Herstellers zu verwenden.

e) Porenbeton:

Bei Verankerungen im Porenbeton muss die Reinigung des konischen Bohrloches
gemaf Montageanleitung des Herstellers durch viermaliges Ausblasen erfolgen.

Setzen des Diibels
Es darf kein Wasser im Bohrloch stehen.

Die Verankerung in Vollsteinen und im Porenbeton kann mit oder ohne Ankerhulse erfol-
gen. Bei Verankerungen in Lochsteinen und im haufwerksporigen Lelchtbeton ist tmmer
die zugehdrige Ankerhllse zu verwenden. , :

Die Verankerungstiefen sind einzuhalten.




Seite 11 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-21.3-1824 vom 3. Juli 2007

4.3.1

219309.07

Die Verankerung in Vollsteinen und im Porenbeton kann mit oder ohne Ankerhilise erfol-
gen. Bei Verankerungen in Lochsteinen und im haufwerksporigen Leichtbeton ist immer
die zugehdrige Ankerhllse zu verwenden.

Die Verankerungstiefen sind einzuhalten.

Die zulassige Verarbeitungszeit (Eindricken der Ankerstange bzw. des Innengewindean-
kers) und Aushartezeit (Wartezeit bis zur Lastaufbringung) der verschiedenen Mdrtelarten
FIS VW, FIS V und FIS VS sind in Abhangigkeit der Temperatur der Kartusche und des
Verankerungsgrundes Tabelle 5, Anlage 6 zu entnehmen. Bei jeder Arbeitsunterbre-
chung, die langer als die angegebene Verarbeitungszeit ist, muss der Statikmischer er-
setzt werden.

Die Verarbeitungstemperatur des Mértels FIS V und FIS VS muss mindestens +5 °C
betragen. Die Verarbeitungstemperatur des Mortels FIS VW muss mindestens +0 °C
betragen.

Die Temperatur des Verankerungsgrundes darf wahrend der Aushértung des Injektions-
moértels FIS V und FIS VW -5 °C nicht unterschreiten. Die Temperatur des Verankerungs-
grundes darf wahrend der Aushartung des Injektionsmoértels FIS VS 0 °C nicht unter-
schreiten.

Das Mischen der Mértelkomponenten erfolgt beim Einpressen von Hand im aufgesetzten
Statikmischer der einzelnen Mdrtelkartuschen gemal Anlage 6. Der Injektionsmortel ist
ausreichend gemischt, wenn er eine gleichméafRige hellgraue Farbung aufweist. Die beiden
ersten vollen Hibe jedes Gebindes (Mischervorlauf) sind zu verwerfen und nicht fur die
Verankerung zu verwenden. Die Ankerhilse ist hubweise vom Boden her (bei Bedarf mit
Hilfe des Verlangerungsschlauches) zu beflillen.

Die Ankerstange wird mit der Hand drehend bis zum Bohrlochgrund/Ankerhilsengrund in
die/das vollvermortelte Ankerhuise/Bohrloch gedriickt.

Beim Befestigen des Anbauteils mit einem Drehmomentenschlissel darf das in den Anla-
gen 7, 8, 10 und 12 angegebene Drehmoment nicht Uberschritten werden.

Vorsteckmontage

Fur die Vorsteckmontage kénnen die Ankerhllsen FIS H 12x50 K, FIS H 12x85 K,
FIS H 16x85 K, FIS H 16x130 K, FIS H20x85 K, FIS H 20x130 K und FIS H 20x200 K
verwendet werden.

Die Ankerhlllse muss so in das Bohrloch eingesetzt werden, dass sie blndig mit dem Ver-
ankerungsgrund abschlie3t. Putz, Fliesen 0. 4. mussen so im Verankerungsbereich ent-
fernt werden, dass die Ankerhiilse bindig mit dem Verankerungsgrund gesetzt werden
kann. Abweichend hiervon dirfen im haufwerksporigen Leichtbeton und bei allen Mauer-
werksarten nach Tabelle 2, auller in KSL-Steinen, die Ankerhllsen FIS H 12x85 K,
FIS H 16x85 K und FIS H 20x85 K mit der Ankerstange auch bis zu einer Dicke der nicht-
tragenden Schicht von maximal 20 mm bindig mit dieser Schicht gesetzt werden. Die An-
kerhlilsen FIS H 16x130 K und FIS H 20x130 K mit der Ankerstange darf im haufwerkspo-
rigen Leichtbeton und bei allen Mauerwerksarten nach Tabelle 2 auch bis zu einer Dicke
der nichttragenden Schicht von maximal 30 mm bindig mit dieser Schicht gesetzt werden.
Die Ankerhilsen FIS H 20x200 K mit der Ankerstange darf im haufwerksporigen Leicht-
beton und bei allen Mauerwerksarten nach Tabelle 2 auch bis zu einer Dicke der nichttra-
genden Schicht von maximal 100 mm bundig mit dieser Schicht gesetzt werden.

Bei Verwendung des Innengewindeankers mussen die Ankerhilse und der Innengewinde-
anker immer blndig mit dem Verankerungsgrund abschliellen. Der Innengewindeanker
wird mit der Hand drehend bis er blindig mit dem Ankerhillsenkragen/Bohrlochmund ab-
schliel3t in die/das vollvermortelte Ankerhilse/Bohrloch gedrickt. Bei Verwendung der
Innengewindeanker ist die in den Anlagen 7, 8 und 10 angegebene I\/hndesteuns
tiefe der Befestlgungsschraube/Gewmdestange einzuhaiten.

Fur die Verankerung im Porenbeton ist vor dem Verfllien des Bohrloches rmt def
tionsmortel, die zugehorige Zentrierhllse (Anlage 3) in das Bohrloch zu setzen




Seite 12 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-21.3-1824 vom 3. Juli 2007

432

4.4

4.5

Feistel

219309.07

Durchsteckmontage

FOr die Durchsteckmontage werden die Ankerhiisen FIS H 18x130/200 K und
FIS H 22x130/200 K verwendet. Bei dieser Ankerhillse muss der verschiebbare Bund der
Ankerhllse auf die Dicke des Anbauteils eingestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass
die Ankerhllse so in das Bohrloch eingesetzt werden muss, dass der Verankerungsbe-
reich der Ankerhlilse bindig mit dem Verankerungsgrund abschlieRt. Der Verankerungs-
bereich der Ankerhillse darf im haufwerksporigen Leichtheton und bei allen Mauerwerks-
arten nach Tabelle 2 auch bis zu einer Dicke der nichttragenden Schicht von maximal
30 mm blindig mit dieser Schicht gesetzt werden.

Der Uberstand der Ankerhilse wird abgeschnitten. Der verschiebbare Bund der Anker-
hulse wird bindig mit dem Anbauteil gesetzt.

Kontrolle der Diibeltragfahigkeit

Die Tragfahigkeit der Dibel ist an jeweils 3 % der Anzahl der in ein Bauteil gesetzten
Dubel - mindestens jedoch an 2 Dibeln je Grofle - durch eine Probebelastung zu kontrol-
lieren. Die Kontrolle gilt als bestanden, wenn unter der Probebelastung bis zum 1,3fachen
Wert der zuléssigen Zuglast der Anlagen 8, 9 und 13 keine sichtbare Verschiebung auf-
tritt.

Kann ein Dibel die Kontrollbedingung nicht erfillen, so sind zusatzlich 25 % der Dubel
(mindestens 5) des Bauteils, in dem der nicht ordnungsgemanl vermortelte Dibel gesetzt
ist, zu Uberprifen. Falls ein weiterer Dibel die Kontrollbedingung nicht erfullt, sind alle
Dibel dieses Bauteils zu Oberprifen. Alle die Kontrolibedingungen nicht erflllenden Dibel
durfen nicht zur Kraftibertragung herangezogen werden.

Uber die Kontrolle der Dubeltragfahigkeit ist ein Protokoll zu fiihren, in dem die Lage der
gepriften Dubel bezlglich des Bauteils, die Hdhe der aufgebrachten Belastung und das
Ergebnis anzugeben sind. Das Protokoll ist zu den Bauakten zu nehmen.

Kontrolle der Ausfiihrung

Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Dibeln
betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Ver-
treter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat flr die ordnungsgemafie
AusfUhrung der Arbeiten zu sorgen.

Wahrend der Herstellung der Verankerung sind Aufzeichnungen ber den Nachweis des
Verankerungsgrundes (Mauerwerksart, Festigkeitsklasse und Mértelgruppe), der Tempe-
ratur im Verankerungsgrund und die ordnungsgemafle Montage der Dubel vom Bauleiter
oder seinem Vertreter zu fihren. Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf
der Baustelle bereitliegen und sind den mit der Baulberwachung Beauftragten auf Ver-
langen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten
mindestens 5 Jahre vom Unternehmer aufzubewahren.
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Tabelle 1: MaRe der Kunststoffankerhllse
FIS H...K (Vorsteckmontage)

Benennung Ankerhiilsenlange Ankerhlilsendurchmesser Kragendurchmesser
(Pragung) A [mm] B [mm] C [mm]
12x50 50
12x85 12 17
16x85 85 15 22
20x85 20 26
16x130 15 22
S0x130 130 ”
20x200 700 20
FIS H... K (Durchsteckmontage)
Benennung Verankerungsbereich |  Ankerhiilsendurchmesser | Ankerhiilsengesamtlange
E [mm] B [mm] D [mm]
| 18x130/200 16
22x130/200 130 20 330

Tabelle 2: Zuordnung der Ankerhiilsen, Innengewindeanker und Ankerstangen
zueinander und zu den Verankerungsgruanden
FIS H....K {Vorsteckmontage)

Verankerungsgrund Ankerhlilse max.Dicke |Ankerstange [(Innengewinde- | Lange Ankerstange oder
GroRe h, |nichttragende Groke anker Schraube
FIS H K |[mm]|Schicht [mm] FISA FISE L [mm] | L [mm]
HLz, Hbl, Hbn, Mz, 12x50 50 0
KS, KSL, 12x85 Mo/M8 60
haufwerksporiger n M8/M10
Leichtbeton 16x85 8% 20 M12{(@10) 9%
M6/M8 10
16x130 130 30 ,\'\/f?é(,\gl%) — 150
M12/M16 95
20x85 85 207 M6/M8/ 10
M10/M12 15
20x130_ | 130 30 Mi12/M16 — 150 1000
20x200 200 100 M12/M16 — 220
Porenbeton o 75/ M8/M10/ 85/
Zentrierhulse 85,/ o M12/ 95/
PBZ 95 M12/(@10) 110
M6/M8 10
Mz, KS M6/M8/M10
/M12(910) 85
ohne 75/ U M12/M16
85 M6,/M8/ 10
M10/M12 15

Y Gilt fiir alle Mauerwerksarten ausser KSL. Nur giiltig fiir Ankerstangen.

FIS H...K {Durchsteckmontage}

max.Dicke
Verankerungsgrund| Ankerhllse | h_ |nichttragende | Ankerstange | max. Anbauteil- | Ldnge Ankerstange
FISH K [mm]| Schicht [mm)] FIS A dicke [mm] L [mml L [mm]
HLz, Hbl, Hbn, Mz, 148,130,200 M10/M12
KS, KSL, haufwerks- 130 30 e 200 150 1060
poriger Leichtbeton 22x130/200 M16 2

Joc £
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Tabelle 3: Abmessungen der Birste zum Reinigen des Bohrloches in Vollsteinen,
KSL und haufwerksporigem Leichtbeton?

Siebhulse
FISH FIS H
FIS H FISH | FISH FISH FISH FISH FISH 18x130/122x130/
12xb0K{12x8bK{16x85K{16x130K|20x85K|20x130K|20x200K| 200K 200K
Bohrernenndurchmesser d, [mm] 12 16 20 18 22
Birstendurchmesser 2 d, [mm] 12,5 16,5 20,5 28

" Gilt auch fiir Verankerungen in alten Hochlochziegein 2 Hiz 12 (Gebaude, die vor dem Jahre 1977 errichtet wurden)
2 Werden beim Bohrvorgang in Lochstein voll vermértelte Fugen bzw. keine Hohltkammern getroffen,

s0 ist das Bohrmehl zu entfernen.

Tabelle 4: Werkstoffe

o
Ner'l Benennung Werkstoff
1
Ankerhiilse FIS H.K
1.1 Kunststoff PE /PP
1.2 verschiebbarer Bund
Stahl, galv.verzinkt min. 5um nichtrostender Staht
Stahl, Festigkeitsklasse : gg DIN EN 10 088, 1.4401/14571
2 Ankerstange FIS A 10.9 DIN EN ISO 3506 A4-70 oder
DIN EN SO 898-1 DIN EN 10 088, 1.4529
R, =700N/mm?’
DINEN ISO 4042 A2G R0, =350N/mm?
5 gf;}e;’;gscge'b;w s0p | St DIN 50 961 DIN EN 10 088, 1.4401
oder Fe/Zn 5¢cC
oder DIN 440 bzw.1.4571 oder 1.4529
Stahl, Festigkeitsklasse : g DIN EN 10 088, 1.4401/1.4571
4 Sechskantmutter DIN 10 Bm Em I1S(§)03858061 22275 oder
EN 24 032 L
DIN EN 1SO 898-1 R, =700N/mm?
DIN EN ISO 4042 A2G Rpm=35ON/mm7-
Stahl, Festigkeitsklasse: 5.8 DIN E: |1SOOOB‘_8('); :’2(;:)/1 A571
: DIN E 3b -70 oder
5 Innengewindeanker
FSE DIN EN IS0 898-1 DIN EN 10 088, 1.4529
R, =700N/mm?
DINEN ISO 4042 A2G R’)O‘2=350N/mm7
[§] Zentrierhulse PBZ Kunststoff PE / PP
) Zuschlage; Quarzsand, Zement
7 Mortelmasse Bindemittel: Vinylesterharz, styrolfrei
FIS VI FIS VS; FIS VW Harter: Dibenzoylperoxid
FISV, FIS VS, FIS VW :
fischerwerke mit Kunststoffankerhilse Anlage 5

Artur Fischer GmbH & Co KG
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Telefon: +49 0180 5 202900
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Injektionsmortelkartusche

360 ml, 950 ml Mortelkomponente

Aufdruck:
fischer FIS V oder FIS VS oder FIS VW {verschiedene GebindegraBen),

Verarbeitungshinweise, Haltharkeitsdatum, Gefahrenhinweise,
Kothenwegskala, Aushartezeit, Verarbeitungszeit (temperaturabhangig)

— Vokahbbestunbedsadsstedtnahehobsdtehteatehatuhobmhtdbodo bbb
<== 0 [T [
——

Harterkomponente

[~

VerschluBkappe Mértelkomponente
{Harterkomponente inhenliegend)

150 ml, 300 mi, 380 ml, 400 ml .

Aufdruck:
fischer FIS V oder FIS VS oder FIS VW (verschiedene

GebindegroRen), Verarbeitungshinweise, Haltharkeitsdatum, =%
0 Gefabrenhinweise, Kolbenwegskala, Aushartezeit,
Verarbeitungszeit (ternperaturabhangig)
F—y.

Lt atdiatnehitibtushontotnn bbb tandtndus b atsedetehudatos s

5 (-

Auspressstoliel
(fakultativ)

Statikmischer
{fur alle Kartuschentypen verwendbar)

.
= 1] my

Tabelle 5: Wartezeiten bis zum Aufbringen der Last und Verarbeitungszeiten
des Mortels

{Die Temperatur im Verankerungsgrund darf wahrend der Aushartung des Mortels den angegebenen
Mindestwert nicht unterschreiten).

i Lmperat Aushartezeit! [Minuten] System: Offenzeit/ Verarbeitungszeit
im Verankerungs- temperatur (Minuten]
grund (Mortel)
[FC] FIS VW FISV FIS VS [°C] FIS VW EIS V2 FIS VS2
-bbis 0O 3 Stunden| 24 Stunden| —— 0] 5 — _
Obis 5 90 180 360 +5 5 13 —
5 bis 10 45 90 180 +10 3 9 20
10 bis 20 30 60 120 + 20 1 5 10
20 bis 30 — 45 60 + 30 — 4 6
30 bis 40 — 35 30 + 40 - 2

1) In feuchtem Verankerungsgrund sind die Aushértezeiten zu verdoppeln,
) Die Verarbeitungstemperatur des Mortels muB mindestens +5°C betragen.
Die Verarbeitungstemperatur des Mortels mu mindestens 0°C betragen.

. FIS V, FISVS, FIS VW
flscherwe I‘ke mit Kunststoffankerhiilse Anlage 6

Artur Fischer GmbH & Co KG
72178 Waldachtal
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Tabelle 6: Montagekennwerte und Bauteilabmessungen im Vollstein
ohne Ankerhiilse

Diibeltyp Ankerstangen FIS A Innengewindeanker FIS E
DiibelgroRe M6 | M8 | MIO| M12| M16| M6 | M8 | M10| M12
Bohrernenndurchmesser @d, {mmjl 8 10 12 14 18 14 14 18 18
Bohrlochtiefe min h, {mm] 80 a0
Verankerungstiefe min h_[mm] 75 8b
Einschraubtiefe der min s [mm} 6 | 8] 10] 12
Befestigungsschraube max s [mm] 60
Mmdes‘t.abstand a, [mm] 250

Einzeldiibel

Achsabstand > a[mm] 100

(Ditbelgruppe)” min a [mm] 50

Randabstand 2 a [mm] 250

Randabstand unAter ) > a [mm] 60

besonderen Bedingungen

Mindestbauteildicke d [mm)] 110

Durchgangslochim maxd,fmmi| 7 | 9 | 12| 14| 18| 7| 9| 12| 14
anzuschlieBenden Bauteil

max. Drelwmoment beim T [Nm] 49

Befestigen st

' Die Achsabstande a dirfen bei Diibelpaaren und Vierergruppen bis zum Mindestwert unterschritten werden,
wenn die zulassigen Lasten abgemindert werden (siehe unten). Die maximalen Lasten nach Tabelle 9 dirfen
nicht uberschritten werden.

21 Gilt fur Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis. Gilt nicht flir zum freien Rand gerichtete Abscherlasten.

512 Nm, wenn nicht im Mortelbett verlegt (bei nicht anliegender Ankerplatte am Verankerungsgrund).

Anordnung der Dibel

FISV, FISVS, FIS VW
mit Kunststoffankerhilse

fischerwerke Anlage 7

Artur Fischer GmbH & Co.KG

Verankerung im zur allgemeinen
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Tabelle 7:

Montagekennwerte und Bauteilabmessungen im

Lochstein und Vollstein mit Kunststoffankerhilse

12 | 12 16 16 20 20 20 18 22
Kunststoffankerhiilse FISH K X X X X X X X X X
50 | 85 85 130 85 130 200 [130/200(130/200

Bohrernenndurchmesser @d, [mm] 12 16 20 18 22
Bohrlochtiefe zh, [mm] 55 90 135 | 90 |136 205 135
Einbautiefe der Siebhlilse h, [mm] 50 85 130 | 85 130 200 130
Verankerungs- Ankerstange Dy [mm]| 5O 85" 1302 859 | 1302 | 200% 130
tiefe Innengewindehiilse N, [mm] 85
Einschraubtiefe der S LMmm] —— 20 e —
Befestigungsschraube S LM 65
Achsabstand a [mm] 100 (200)*
(Dibelgruppe)” a_. [mm] 509
Mindestabstand (Einzeldiibel) A, win [MmM] 250
Randabstand a, [mm] 200 (250)"
Ezggr?ggigg%gg}sgungenm a, [mm] 50 (60)”
Mindestbauteildicke d (mml 90| 110 [ 150][110] 150 ] 240 150
Durchgangsloch  Ankerstange d, . [mm] 7/9 9/12/14 14 /18 18 22
im anzuschlies- ;
senden Bauteil Innengev}:?l:: s N /9 1; ; ?4 __.__
max. Drehmoment beim Befestigen‘rmsl [Nm] 49

"Die Kunststoffankerhilse darf fur alle Mauerwerksarten ausser KSL, auch bis zu einer maximalen Dicke der nichttragenden Schicht
von 20 mm biindig mit dieser Schicht gesetzt werden. Siehe Abschnitt 4.3.

2 Die Siebhiilse darf fur alle Mauerwerksarten, auch bis zu einer maximalen Dicke der nichttragenden Schicht von 30 mm
biindig mit dieser Schicht gesetzt werden. Siehe Abschnitt 4.3.

Y Die Siebhilse darf fiir alle Mauerwerksarten, auch bis zu einer maximalen Dicke der nichttragenden Schicht von 100 mm
biindig mit dieser Schicht gesetzt werden. Siehe Abschnitt 4.3.

% Die Achsabstdnde a dirfen bei Diibelpaaren und Vierergruppen bis zum Mindestwert unterschritten werden, wenn die zuldssigen Lasten
abgemindert werden. Diese gilt nicht fir Hbl-und Hbn- Mauerwerk. Die max. Lasten nach Anlage 9 diirfen nicht tiberschritten werden.

9 Klammerwert gilt fiir Mbl- und Hbn- Mauerwerk.
% min a gilt nicht fir Hbl- und Hbn- Mauerwerk.

” Gilt fur Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis. Gilt nicht fir zum freien Rand gerichtete Abscherlast.

% Klammerwert gilt fiir Verwendung im Vollstein.

92 Nm, wenn nicht im Mortelbett verlegt {bei nicht anliegender Ankerplatte am Verankerungsgrund)

Reduzierte zulassige Lasten fir die Verankerung in Vollsteinen, Lochsteinen
und Porenbeton (gilt nicht fiir Hbl- und Hbn- Mauerwerk)

Reduzierte zulédssige Lasten bei reduzierten
ol Achsabstanden je Diibel hei Diibelgruppen
N = = = ) min a < red a € a(siehe Abschnitt 3.2.3.1)
k ‘ISD_ o _ | Diibelpaar: red F=zul Fx &,
. . . reda, 1
/c\vl _‘Zq, reda, 39a=(1+“—a‘)x'2_51r0
S | @ ]l Vierergruppe: red F=zulFx e  xe,
I ' |
& _ red a,, 1
ks l l &,,,= (1t a )X"Q'—
— | ]
: zul F = zulassige Last je Dibel nach Tabelle 11,
' IL @ @ | red F = reduzierte Last je Dibel
—————— a = Achsabstand nach Tabelle 8, 9
red a = reduzierter Achsabstand
FISV, FIS VS, FIS VW
fischerwerke mit Kunststoffankerhulse Anlage 8
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Tabelle 8: Zulassige Lasten in [kN] je Dubel fur Zug, Querlast und Schragzug unter
jedem Winkel bei Lastangriff unmittelbar am Verankerungsgrund; hierbei diirfen die
maximalem Lasten (Tabelle 9 ), die in einen einzelnen Stein eingeleitet werden, nicht
uberschritten werden.

Diibel- Volistein Lochstein®
groRe zul. F [kN] zul. F [kN]
> = 2 > 2 ES > = 2 > P
Mz 12 KS 12 Hlz4 | HLz6 |HLz 12 [KSL4 | KSL6 [KSL 12| Hbi2 [ Hbl4 [Hbn 4
M6
mM8d 1.0 (1.4)?| 1.0 (1,4)"
M10 0,3 0,4 0.8 0,4 0.6 0,8 0,3 0,6 0,6
M12 1,7 1,7
M16

" Erhohung der Lasten unter besonderen Bedingungen siehe Abschnitt 3.2.3.1.
? Der Klammerwert gilt nur fiur Mauerwerk mit Auflast.
"Bei Verwendung im Vollstein mit Siebhilse zuldssige Last 1,7 kN. Jedoch nicht mit Siebhiilse FIS H 12x50K

Tabelle 9: Maximale Lasten in [kN], die durch einen Einzeldibel oder eine
Dibelgruppe in einen einzelnen Stein eingeleitet werden dirfen.

. 1) ohne Auflast mit Auflast
Steinformat max F [kN] max F [kN]
<3DF 1.0 14
4 DF bis 10 DF 1.4 1.7

> 10 DF 2,0 2,5

" Gilt fur alle Voll- und Lochsteinarten gemaR Tabelle 8.

Tabelle 10: Zulassige Biegemomente der Ankerstangen in [Nm].

Ankerstangen / Innengewindeanker
DiibelgroBe M 12 (g 10) mit
FISH FISH
M6 M8 | M10 | 46,85k [16x130K] M12 M 16
Stahl galvanisch verzinkt;

S A4 7 7.4 4,
Festigkeitsklasse 5.8 4 10 214 214 374 3 94.9
Stahl galvanisch verzinkt; 42 50.0 1520
Festigkeitsklasse 8.8 7.0 17.1 ] 34, 34.2 : 60.0 '
Stahl galvanisch verzinkt;

8,1 401 70.0 78,
Festigkeitsklasse 10.9 201 | 401 700 1780
nichtrostender Stah! 1.4401 / .
1.4571; Festigkeitsklasse A4-70 4.8 121 241 24,1 421 42,1 104,2
nichtrostender Stahl
14529 3,7 9.4 18,7 18,7 32,7 32,7

FISV, FIS VS, FIS VW

fischerwerke mit Kunststoffankerhilse Anlage 9
Artur Fischer GmbH & Co.KG . . & ine
Fisoher oo © ¢ Zulassxge Lasten im zur allgemeinen ;

hauaufsichtlichen Zulassurig
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anwendungstechnik@fischer.de g g ‘

vom: 03.Juli 2007




(punifisBunissueisp we sye(diauy sepusisijue 14 18q) 109484 118Q[SLIOIA WI JYDIU UUSM "WN.Z
‘usplem wepunuabae | | abejuy yorUu usiseT] UaBISSEINZ 8P UUBM 'USPISA USLUIYDSIBIUN 1IBMISSPUIN WNZ SIQ USLINP "B "MZQG € 8PURISQY 91,
(11 eBejuy aysalg) uspiem 173853 Jyoiyosyee uspusbesl 1yoiu Jep

1 m:ucsn Wt O uoA 1yaIyosyaa(d C@UC@@GLH 1YDIU Jap ayd1(] 42uls NZ SIg 4yone UsJUNp M QS LX0Z H Sid pun M 0 LXg1L H Si4 uasnygels ®_D:

7-213-1824. |

™~
c 8
o c2 >
Ed =
= £= S
o = -
Mwmm o
c .o
T =% °
-_— =2 ..
[~ £
A > © o]
[NJ] >
c
O
®
jas]
@ =
< i3 =
>£l o §
© 8l e F
L= le) | %
~ T nn).rl_
<=1 = 1
25l 8508
woal ¥ oD
% co—@
>3 82 5
= %) =0
w X Wk >
I.Il e
Fm I N
2
=
O
<

Lo usbiisalag
eV (N1 Wiaq Juswowyal( "xew
jislneg uspusgaijyosnzue
8t i ¢l 6 fw] wi yoojsbuebyoing
St [ww] p aOIpBINegISapUll
, (z SBHRYOSAY Jareiyouab
00¢ [wwle puey ustai] wnz
W pueisgepuey
0oL (W] 1sejiayosqy 2191yoliab
puey usiaij wnz
061 [wwle auyo pueisqepuey
08z 00z e B siansapuiy
001 [ww]™e (eddnibjaqnq))
0G1L [ww] e Puelsgesyoy
S9 g9 g9 B [ww] =g aqnesyossbunbissieg
0cC 0c¢ 0¢ [au] orog 18p 8j8iignelyosuly
68 g8 g8 [ww]*y _%wm_w\a?wc:_ ajen
: sbunuayue
0£1/98 —— 0£L/58 0eL/58 ogL/gg  |Twwl®y  esbueisieyuy o
ogL/se ogL/s8 a8 0gL/68 Jww]®y as|nyqgais Je8p ajshhequly
GEL/06 SEL/06 06 G€1/06  |lww]y sjpnyoopyog
0¢ 02/91 gl [ww] % Jsssawyainpuuauisiyjog
oz 'L el "4 1seq obissejnz
«0ELX9L G8Xx0¢ w0ELXgL
10ELX0Z/58%0T g8Xx0c 1 0ELX02/G8%X0T g8%x0¢ GaXgL sgxgL Gexgl agolbussinygals /sgolbiaduy
iajue sjue iue
S H S Nw_m,_c_zwm S H SH mww__éwm 3 H SH M_\Ms%mm NESE
osInuyasIs -usuuj pun as|nygsls -usuuy pun as|nyqalg -usuuf pun | ssinyqgelg USIUBLIEA
as|nygaslig es|nygeis as|nygelg
9LIN LN OLIN 2N ago4BlagqnQ

‘usbBunssewigepieineg pun aysmuuasabeiuoy (191 ) uolagiyoiaT] usbiiodsyieminey Wi |SUIAA
wapal is1un BnzBeiyog pun usiselsany ‘Bnz uayosuiuaz Iny jagng af [N3] ul usise| abisseiny L | ajjaqel

fischerwerke

Artur Fischer GmbH & Co KG

72178 Waldachtal
Telefon: +49 0180 5 202900

Telefax +49 7443 12-4568

e-mail:
anwendungstechnik@fischer.de




Verankerungstiefe h,,
i} B
(&) O s C D s
0 S0 s Yo 2o 2o 2
0T T T N S
o O O P O
-~ s " g -
% W P
Q (S
- ) &)
o7 o7 ot . .
. . Nicht tragende Deckschicht
[SE ] - Q N <. ~
e - -~
m&_, kj,_ qj;/ / q:) ]
/
Haufwerksporiger Leichtbeton 520

Gilt nur fiir die Verankerungen im haufwerksporigen Leichtbeton (TGL)
Reduzierte zulassige Lasten bei reduzierten Randabstanden je Dibel

min a, < red ar < a, (siehe Abschnitt 3.2.3.2)

A : - |
& red F=zulFxee, Gleichung 1a
gy o
QL_') L 1 'red F=ZUI ansa:] X%al’ZX%al‘BX%amz G|eiChung 1b
L red a
red 4 e V=——— <10 Gleichung 1c
R e |

" Abminderungsfaktor fiir jeden Rand einzeln beriicksichtigen!
Reduzierte zulassige Lasten bei reduzierten Randabstanden bei Diibelgruppen
min a <red a < a (siehe Abschnitt 3.2.3.2)

AT . :

:X To -0 red F = zul Fxa,  Gleichung 2a

e aN»"”' i red;F N zuI’F X&, X8y | Gleichung 2b
/\! ( . o "Z
B g }

e =1 rea : )X';_ <10 Gleichung 2¢

A
Ly Y o B
s 1 IO D | Beispiel: Diibelgruppe am Rand
EX }—CD-—- ——D'J 1‘ red F = ZU, F X%MX&zﬁ X%HH Xw{n?
_g { . ot
@
o 4
red a,
’.u . .

red a, |

red a, bzw. red a = vorhandener reduzierter Rand-bzw. Achsabstand
a, bzw. a = erforderlicher Rand-bzw. Achsabstand nach Tabelle 7

2., bzw.ae, = Abminderungsfaktoren fiir reduzierte Rand.- bzw. Achsabstande | ™

red F = reduzierte zulassige Last

zul F = zulassige Last nach Tabelle11

es bedeuten:

FISV, FIS VS, FIS VW

fischerwerke

mit Kunststoffankerhiilse

Anlage 11

Artur Fischer GmbH & Co KG
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Tabelle 12: Montagekennwerte im Porenbeton

Diibelgroe FIS A M8 FISAM10 FISAM12 FIS E M6/ M8
Verankerungstiefe der

Ankerstange bzw. der h, [Imm]} 75 95 75 95 75 | 95 85
Innengewindehiilse

Bohremenndurchmesser d,[mm]| 14 14 14 14 14 14 14
Bohriochtiefe t = [mm]| 80 100 80 | 100 80 100 100
Durchgangsloch im

anzuschlieBenden Bautell < [mm] 9 9 12 12 14 14 7/9

max. Drehmoment

beim Befestigen T (NI 5 5 10 10 10 10 5

Konusbohrer PBB

ELRNN N
A

A

Bohrlocherstellung

i Ay = Anschlagarretierung fur t,
Ay = Anschlagarretierung fur t,

DocZ-FISV 21 3 1675 _new

FISV, FIS VS, FIS VW
mit Kunststoffankerhilse

fischerwerke
Artur Fischer GmbH & Co KG
72178 Waldachtal
Telefon: +49 0180 5 202900
Telefax +49 7443 12-4568
e-malk
anwendungstechnik@fischer.de

Montagekennwerte im
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Anlage 12
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Tabelle 13: Zulassige Lasten je Dubel in [kN] fir Zug, Querzug
unter jedem Winkel im Porenbeton sowie zugehori
und Bauteilabmessungen

und Schragzug
ge Diibelabstande

. . FISA M8/ M10/M12
Diibelgrofle (FIS E M6/M8)
Verankerungstiefe hy =[mm] 75 95(85%)
Zulassige Lastin [kN] im Porenbeton Festigkeitsklasse 2 0,9 1.3

Porenbetonsteine / Festigkeitsklasse 4 1.2 1,7

Porenbetonblocksteine Festigkeitsklasse 6 1.6 2.1

bewehrte und unbewehrte Wandplatten, Festigkeitsklasse 2.2 0,9 1,4

geschoBhohe bewehrte Wandplatten sowie

bewehrte Dach- und Deckenplatten” Festigkeitsklasse 3.3 1.2 1.6

{Druckzone und in der durch Lastspannung

erzeugten Zugzone) Festigkeitsklasse 4.4 1,4 1,9
Zulgssige Last je Diibelpaar [kN] 2,6 2,6
Mindestzwischenabstand flir Einzeldtbel a, [mm] 250 250
Achsabstand (Dubelgruppe) 2 Z almml 200 250

min a [mm] 50 50

Randabstand = a[mm] 200 300
Randabstand unter besonderen Bedingungen ¥ = a[mm] 100 150
Mindestbauteildicke d[mm)] 110 110

Die durch Diibellasten ermittelte Schubspannung darf den Wert 0,4 zul T nicht Uberschreiten.

2) Die Achsabstande a diirfen bei Dilbelpaaren und Vierergruppen bis zum Mindestwert unterschritten

werden, wenn die zulissigen Lasten gemaB Anlage 8 abgemindert werden. Dies gilt nicht fir
bewehrte Dach- und Deckenplatten.

3 Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis. Gilt nicht fiir zum freien Rand gerichtete Abscherlast.

4 Wert in Klammer gilt nur fiir Innengewindeanker FIS E.

Symmetrieachse
der Platte

Zulassiger Lasteinleitungsbereich fur
Dibel von Dach- und Deckenplatten

Z-FISY 21 .3 1675 neu

FISV, FIS VS, FIS VW
fischerwerke mit Kunststoffankerhilse Anlage 13
Artur Fischer GmbH & Co KG L . I .
72178 Waldachtal Zuldssige Lasten und Bauteil- | 7U" @gemeinen
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