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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchflhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemelne bauaufsnchtllche Zulassung W|rd widerruflich ertellt Die Bestlmrrlunﬂ,genwder




Seite 3 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-31.1-142 vom 21. Dezember 2007

2.1
2.1.1

21.2

Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Beim Zulassungsgegenstand Faserzement-Wellplatte "NEPTUNUS" Profil 5 und Profil 6
(177/51) mit und ohne Polypropylen-Bandeinlage handelt es sich um groB3formatige
Faserzement-Wellplatten Profil P 5 und Profil P 6 mit und ohne Polypropylen-Bandern zur
Verwendung als Eindeckung von Dachern von Gebduden in Uberlappender Verlegeart
einschlieBlich Befestigungsmittel.

Die Wellplatten werden aus einer Mischung von Kunststoff- und Zellstofffasern, Zusatz-
stoffen, Zement nach DIN EN 197-1" und Wasser hergestellt; sie werden gepresst und
erharten normal. Die Wellplatten kénnen zusatzlich Polypropylen-Bénder enthalten, die in
der Mitte der Plattendicke in bestimmte Wellenflanken eingelegt werden. Die Wellplatten
werden unbeschichtet oder auf den Plattenoberseiten (Dachsichtseiten) mit einer
Farbbeschichtung versehen gefertigt. Ihre Querschnittsabmessungen mussen Anlage 1,
Bild 1a bzw. Bild 1b far Profil P5 bzw. Anlage 1, Bild 1c bzw. Bild 1d fir Profil P6
entsprechen. Die Wellplatten sind nicht langer als 2500 mm. Die Nennbreite betragt beim
Profil P 5 918 mm und beim Profil P 6 1095 mm.

Die Wellplatten dirfen als Dachdeckung fir Dachneigungen = 7° als nichtbrennbarer
Baustoff der Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-1” verwendet werden.

An Bauprodukte kénnen beziglich der Entstehung toxischer Gase im Brandfalle weitere
Anforderungen gestellt werden. Hinsichtlich der Entstehung dieser toxischen Gase ist die
Unbedenklichkeit fur die Wellplatten mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nicht nachgewiesen.

Bestimmungen flir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Materialzusammensetzung

Die zur Herstellung der Wellplatten sowie zur Beschichtung ihrer Oberseite verwendeten
Materialien und ihre Mischungen, einschlieBlich evil. vorhandener Polypropylen-Bénder,
mussen mit den Angaben, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik und bei der
fremdiberwachenden Stelle hierflr hinterlegt sind, Ubereinstimmen. Dies gilt ebenso fir
die verwendeten Fasern. Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts
fir Bautechnik vorgenommen werden.

Mafe, Profile, Form

Die Wellplatten mussen Uber die ganze Plattenldnge hinsichtlich Wellendicke, Wellen-
profil und Wellenhéhe den MaBen nach Anlage 1, Bild 1a bzw. Bild 1b (bei Profil P5) bzw.
Bild 1¢ bzw. Bild 1d (bei Profil P6) entsprechen. Die Breite muss 918 £ 5 mm (bei Profil
P5) bzw. 10955 mm (bei Profil P6) betragen. Die Platten dirfen nicht langer als
2500 mm sein. Die Toleranz fir die Lange betrdgt + 10 mm.

Die Wellplatten miissen rechtwinklig und vollkantig sein, dirfen jedoch einen vorgefertig-
ten Eckenschnitt nach Anlage 1, Bild 2, aufweisen. Die Kanten mlssen gerade sein und
parallel zu den Wellenachsen verlaufen.

Z42415.09

DIN EN 197-1:2004-08 Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriteri
von Normalzement; Deutsche Fassung EN 197-1:2000 + A1:2004

DIN EN 197-1
Ber. 1:2004-11 Berichtigungen zu DIN EN 197-1:2004-08 ’
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begrj\ff

Anforderungen und Prifungen
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Die Wellplatten gelten als rechtwinklig, wenn die Abweichungen der Plaitenkanten an
beiden Wellplatten-Enden bei Priifung nach Anlage 7 in Langsrichtung der Platte <6 mm
und in Breitenrichtung der Platte <3 mm sind (s. Anlage 6, Bild 6).

2.1.3  Rohdichte (Trockenrohdichte)
Die Rohdichte der Wellplatten muss bei Prtfung nach Anlage 7, Abschnitt 4 mindestens
1,55 g/cm® betragen.

2.1.4  Frostbestéandigkeit
Die Wellplatten mussen frostbestandig sein. Sie gelten als frostbestandig, wenn sie die
Prafungen nach Anlage 7, Abschnitt 5 bestanden haben.

2.1.5  Wasserundurchlassigkeit
Die Wellplatten miissen wasserundurchldssig sein. Sie gelten als wasserundurchlassig,
wenn sich bei der Prifung nach Anlage 7, Abschnitt 6 auf der Unterseite der Wellplatten
wéahrend der Beobachtungszeit von 24 Stunden keine Wassertropfen bilden.

2.1.6  Biegefestigkeiten
Die Wellplatten missen bei der Prifung nach Anlage 7, Abschnitt 7 mindestens folgende
Biegefestigkeiten als 5 %-Quantil mit 75 %iger Aussagewahrscheiniichkeit erreichen:
— Bg, 1angs = 15,0 MPa
— Bs, quer = 13,5 MPa,
wobei die Einzelwerte mindestens 85 % des 5 %-Quantils betragen mussen.

2.1.7  Brandverhalten
Die Wellplatten mussen die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe der Baustoff-
klasse A2 nach DIN 4102-1°, Abschnitt 5.2 erfiillen.

2.1.8  Befestigungsmittel
Als Befestigungsmittel sind Stahlhaken aus S 235 JR (z.B. bei Stahlpfetten) nach
DIN EN 10025-2° Durchmesser > 6,25 mm, oder (bei Holzpfetten) feuerverzinkte Holz-
schrauben nach DIN571°, Durchmesser =7 mm, Einschraubtiefe >36 mm, oder
Befestiger SCFW nach Anlage 3, Bild 5, Einschraubtiefe > 57 mm zu verwenden.

Die Werkstoffeigenschaften und die chemische Zusammensetzung der Befestiger SCFW
mussen den beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.
Die stahlernen Befestigungsmittel missen mit einem Korrosionsschutz aus mindestens
50 um Zinkauflage versehen sein.

Zur Dichtung der Stahlhaken und der Holzschrauben sind nur Piizdichtungen aus Kunst-
stoff mit Stahleinlage nach Anlage 3, Bild 4 zu verwenden. Der Kunststoff der Pilzdichtung
muss mindestens UV-stabilisiert sein und im Temperaturbereich von -20 bis +100 °C dem
Zustandsbereich thermoplastisch zugeordnet werden kénnen. Die Abmessungen der
Pilzdichtung mussen Anlage 3, Bild 4, entsprechen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung
2.2.1  Herstellung

Die Bauprodukte sind werkseitig herzustellen.
2.2.2  Verpackung, Transport und Lagerung

Die Bauprodukte mussen nach den Angaben der Hersteller gelagert werden. Di
platten sind vor Beschadigung zu schitzen. Beschadigte Platten dlrfen nicht .
werden.

DIN EN 10025-2:2005-04 Warmgewalzte Erzeugnisse aus  Baustihlen - Teil 2: Tébh’nisqhe
Lieferbedingungen  flr  unlegierte  Baustdhle; Deutsche ~Fassung=
EN 10025-2:2005

DIN 571:1286-12 Sechskant-Holzschrauben

Z42415.09
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2.2.3

2.3
2.3.1

Kennzeichnung

Jede Wellplatte nach Abschnitt 2.1 und die Verpackung der Befestiger SCFW nach
Anlage 3, Bild 5 mussen vom Hersteller dauerhaft mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der L&nder gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Auf3erdem ist die oberste Weliplatte jeder Verpackungseinheit, ebenfalls dauerhaft,
zusatzlich mit folgenden Angaben zu versehen:

der Kurzbezeichnung des Zulasssungsgegenstandes
— dem Datum der Wellplattenherstellung

der vollstandigen Angabe des Herstellwerkes
Baustoffklasse A2 nach DIN 4102, nichtbrennbar

Die Wellplatten sind mit Lieferscheinen auszuliefern, die auch folgende Angaben
enthalten mlssen:

— Hersteller und Werk,
~ Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes einschlie3lich der Nennlange,
— Zulassungs-Nr. Z-31.1-142

Die Verpackung und der Lieferschein der Befestiger nach Anlage 3, Bild 5 mulssen
daruber hinaus folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der Befestiger
— Herstellwerk

Die Verpackung der Befestiger SCFW nach Anlage 3, Bild 5 muss dartber hinaus mit
folgenden Angaben versehen sein:

— Geometrie
— Werkstoff der Befestiger

Die Befestiger nach Anlage 3, Bild 5 sind mit dem Kopfzeichen (Herstellerkennzeichen),
wie es Anlage 3, Bild 5 zeigt, dauerhaft zu versehen.

|

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Wellplatten mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Hersteliwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdulberwachung einschlie3lich einer Erstprifung der Wellplatten nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. Die Prifungen sind nach Anlage 7
durchzuflGhren.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlie-
lich der dabei durchzuflhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Wellplatten eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Far Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrollen und der Fremd-
Uberwachung der Befestiger nach Abschnitt 2.1.8 und Anlage 3, Bild 5 sind die "Grund-
séatze fur den Ubereinstimmungsnachweis fiir Verbindungselemente im Metallleichtbau"
sinngemal mafgebend. Ferner ist in der werkseigenen Produktionskontrolle der
Befestiger nachzuweisen, dass die Werkstoffe und die Abmessungen mit den beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Werten bzw. die Abmessungen-mit=den
Angaben dieser Zulassung ubereinstimmen. / h

Z42415,09

"Grundsétze fir den Ubereinstimmungsnachweis fiir Verbindungselemente im Metallleightbau"
August 1999)
In "Mitteilungen” des Deutschen Instituts fiir Bautechnik 30 (1999), Nr. 6, S. 195-201

(Fassung:




Seite 6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-31.1-142 vom 21. Dezember 2007

2.3.2

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats und eine Kopie des Erstprifberichtes zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontroile

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende, kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolie der Wellplatten muss mindestens die im Folgenden
aufgefuhrten Maf3nahmen einschlie3en.

— Uberpriifung der Ausgangsmaterialien:
Es ist sicherzustellen, dass die Ausgangsmaterialien mit den beim Deutschen Institut

fir Bautechnik hinterlegten Angaben Ubereinstimmen. Dies gilt ebenso fur die
verwendeten Fasern.

— Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind:
Mafe, Profile, Form und Rohdichte sind mindestens an zwei Tagen je Woche an einer
Platte je FertigungsstraBe zu Uberprifen. Die Biegefestigkeit in Plattenlangs- und
Plattenquerrichtung ist far jede FertigungsstraBe und Fertigungswoche an mindestens
je vier Proben zu prifen. Frostbestandigkeit und Wasserundurchlassigkeit sind
mindestens halbjdhrlich zu Gberprifen.
Die Platten sind dabei so auszuwahlen, dass samtliche hergestellten Plattenlangen
nacheinander erfasst werden.
Hinsichtlich des Brandverhaltens sind auBerdem die "Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung"® in der jeweils giiltigen Fassung maBgebend.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prufung

~ Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
tberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut far Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenltgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen
MafB3nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverzlglich
zu wiederholen.

Z42415.09

"Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustof‘fklasse ’DIN #4102 -A)
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung - Fassung Oktober 1996"
Zuletzt verdffentlicht in den "Mitteilungen” des Deutschen Instituts fir Bautechnik (Heft 02/1 997)
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2.3.3

3.1

Z42415.09

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Es sind bis auf die Prifung der Frostbestandigkeit, fur die eine jahrliche Wiederholung
genugt, jeweils immer alle Anforderungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.8 dieser
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch eigene Prifungen der fremduber-
wachenden Stelle zu Gberprifen.

Die Wellplatten-Biegefestigkeiten missen dabei fir jede Wellplattenseite und Wellplatten-
richtung jeweils immer an mindestens je drei Proben ermittelt werden. Fur die Prifung der
Wasserundurchléssigkeit ist es ausreichend, je Halbjahr zwei Proben zu entnehmen.

Die Materialzusammensetzungen fir die Wellplatten und ihre Beschichtungen nach
Abschnitt 2.1.1 sind durch eine Kontrolle des Fertigungsablaufs, erforderlichenfalls durch
entnommene Materialproben zu Uberprufen.

Fur die Uberwachung und Priifung hinsichtlich des Brandverhaltens sind die "Richtlinien
zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung™ in der jeweils giltigen Fassung maB-
gebend.

Im Rahmen der Fremdlberwachung ist eine Erstprafung der Wellplatten durchzufihren.
Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Bemessung

Uberdeckung und Dachneigung

Die Langenuberdeckung der Wellplatten muss mindestens 200 mm betragen. Die Regel-
dachneigung in Abhéngigkeit von der Entfernung Traufe-First soll mindestens den Werten-
der Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1: Regeldachneigungen ;”f
Abstand a Regeldachneigung
in° (%)
Traufe-First
inm mit Kitteinlage ohne Kitteinlage'\” g

(Spalte A) (Spalte B)
a<10 > 7° (~12,3) > 9° (~15,8)
10<a<20 > 8° (~14,1) > 10° (~17,6)
20<a=<30 > 10° (~17,6) > 12° (~21,3)
a>30 2 12° (~21,3) > 14° (~24,9)

Bei Unterschreitung der Regeldachneigung, nach Tabelle 1, Spalte A, die jedoch nicht
weniger als 7° betragen darf, ist grundsétzlich ein Unterdach anzuordnen.

Die Seitenuberdeckung muss 47 mm (~ % Wellenbreite) betragen. Am Kreuzungspunkt
von vier Wellplatten ist ein Eckenschnitt an den sich diagonal gegeniberliegenden
Wellenbergen erforderlich. Der Abstand zwischen den Wellplatten im Bereich der Ecken-
schnitte soll 5 bis 10 mm betragen (siehe Anlage 2, Bild 2).
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3.2 Rechenwerte

Die Rechenwerte der Eigenlast, der Bemessungswerte des Tragwiderstands fir Biegung,
des Elastizitdtsmoduls sowie der Temperaturdehnzahl fur die Wellplatten sind der nach-
stehenden Tabelle 2 zu entnehmen.

Tabelle 2: Rechenwerte fur die Wellplatte

Eigenlast’ Bemessungswert des Elastizitdtsmodul fir Temperatur-
Ok Tragwiderstands Ry der Biegung in dehnzahl
Biegespannung flr Plattenidngsrichtung
Biegung in
Plattenl&ngsrichtung
kN je m2 MPa MPa 10° K
Dachflache
0,20 45 - y 10.000 12
einschlieBlich Wellplattenbefestigungsmaterial

Das Widerstandsmoment far Biegung in Plattenlangsrichtung ist mit 85 cm3¥m in
Rechnung zu stellen.

Dabei ist:
? der gemittelte Sicherheitsbeiwert aus den Einwirkungen
15 Qk,1 + Z 15 Vo, 'Qk,i
V= —i1’35E'dG" 135 + ‘>éd 15
mit:
Eq=E{ 135 Gk "+" 15-Qyy "+" > 15-wo;-Qy; }
i>1

Erlauterungen der Formelzeichen siehe DIN 1055-100".
Vereinfachend kann der gemittelte Sicherheitsbeiwert ? mit 1,45 angenommen werden.

3.3 Auflagerabstande und maximaler Bemessungswert der Einwirkungen

Die hdchstzuldssigen Auflagerabstdnde in  der Dachneigung gemessen (z.B.
Pfettenabstande), betragen

- fur Dachneigungen < 20° £ = 1150 mm und

- fur Dachneigungen =2 20 ° £ = 1450 mm.
Der maximale Bemessungswert der Einwirkung qq betragt dann

- fur Auflagerabstande £ < 1150 mm g <2,55 - ¥ kN/m2 und
- fur Auflagerabstiande £ < 1450 mm g < 1,70 - v kN/m? (v siehe Abschnitt 3.2).
Der Nachweis nach DIN 1055-3:2006-03°, 6.2(3) ist dadurch nicht erbracht.

DIN 1055-100:2001-03
Sicherheitskonzept und Bemessungsregeln

DIN 1055-3:2006-03 Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3: Eigen- und Nutzlasten fir Hochbauten

Z42416.09



Seite 9 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-31.1-142 vom 21. Dezember 2007

3.4

3.5
3.5.1

3.5.2

3.6

In Fallen, bei denen der maximale Bemessungswert der Einwirkungen qq Uberschritten
wird, ist fir den gewahlten reduzierten Auflagerabstand (< 1150 mm, < 1450 mm) nach-
zuweisen, dass der Bemessungswert des Tragwiderstands fur Biegung nach
Abschnitt 3.2, Tabelle 2, nicht Uberschritten wird.

Die Auskragung von Wellplatten darf % der hdchstzuldssigen Auflagerabstande nicht
Uberschreiten.

Brandverhalten

Die Wellplatte ist ein nichtbrennbarer Baustoff der Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-17,

An Bauprodukte kénnen bezlglich der Entstehung toxischer Gase im Brandfalle weitere
Anforderungen gestellt werden. Hinsichtlich der Entstehung dieser toxischen Gase ist die
Unbedenklichkeit fir die Wellplatten mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nicht nachgewiesen.

Auflagerung und Befestigung
Auflagerung

Die Auflagerbreite fOr Wellplatten muss mindestens 40 mm betragen. Hiervon sind
lediglich Stahlrohrpfetten, Durchmesser =40 mm und &hnlich abgerundete Pfetten
ausgenommen. Die Wellplatten durfen unmittelbar auf die unterstitzenden Bauteile aus
z.B. Beton, Holz oder Stahl aufgelegt werden.

Werden zwischen Pfetten und Wellplatten Warmedammstoffe, fir die keine Druckfestig-
keit in Anspruch genommen werden kann, verlegt, so sind zwecks Druckverteilung
zwischen Wellplatte und Warmedammstoff mindestens 50 mm breite und 5 mm dicke
Lastverteilungsstreifen anzuordnen.

Befestigungen, Befestigungsmittel

Die Wellplatten sind ausreichend fir abhebend wirkende Windlasten (fur Windsog, ggf.
auch fur auf die Dachflache von unten einwirkende Winddrucklasten) zu befestigen.

Der Abstand der Befestigungen vom unteren bzw. oberen Plattenrand muss mindestens
50 mm sein (siehe Anlage 3, Bilder 3a und 3b).

Zur Befestigung mussen die Wellplatten durchbohrt werden. Der Bohrlochdurchmesser
muss mindestens 2 mm gréBer als der Schaft des Befestigungsmittels zuzlglich etwaiger
Dichtungsmittel sein. Bei Verwendung von Holzschrauben Durchmesser 7 mm muss der
Bohrlochdurchmesser 11 mm betragen.

Nachweis gegen Abheben der Platten unter Windsog

Die Anzahl der Befestigungsmittel ist nachzuweisen. Jede Platte ist an den Pfetten an
mindestens vier Stellen im 2. und 5. Wellenberg (bei Profil P5) bzw. im 2. und
6. Wellenberg (bei Profil P6) zu befestigen. Der Nachweis gegen Abheben der Platten
unter Sog bzw. zusatzlich unter abhebend wirkendem Winddruck von unten ist nach
DIN 1055-4° zu fithren.

Hierbei ist der Bemessungswert der Tragfahigkeit flr ein Befestigungsmittel nach
Abschnitt 2.1.8

Frag =Y - 1,3 kKN Y =15

anzunehmen. Reichen nach diesem Nachweis vier Befestigungspunkte nicht aus, ist ent-
weder der Pfettenabstand zu verringern oder es sind zusétzliche Befestigungsmittel anzu-
ordnen.

Bei sechs Befestigungspunkten pro Platte werden zwei weitere Befestigungsmittel in
Plattenmitte in einer weiteren Auflagerlinie im 2. und 5. Wellenberg (bei Profil P5) bzw. im
2. und 6. Wellenberg (bei Profil P6) angeordnet, bei neun Befestigungspunkten:istin aff
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drei Auflagerlinien zusatzlich ein Befestigungsmittel im 3. Wellenberg (bei Profil P5) bzw.
im 4. Wellenberg (bei Profil P6) anzuordnen, siehe auch Aniagen 4 und 5.

AuBerdem ist der Nachweis zu flihren (wobei ein Nachweis fur Biegung in Plattenquer-
richtung entfallen darf), dass die Bemessungswerte des Tragwiderstands der Wellplatten
fir Biegung in Plattenldngsrichtung aufgrund abhebend wirkender Windlasten nach
DIN 1055-4° die Werte nach Abschnitt 3.2 nicht liberschreiten.

In den Anlagen 4 und 5 sind flr verschiedene Befestigungsanordnungen fir Dach-
deckungen mit Wellplatten nach dieser Zulassung auf allseitig geschlossenen
prismatischen Baukdrpern mit Sattel-, Pult oder Flachdach die maximalen Bemessungs-
werte der Einwirkungen qq fir Windsog nach DIN 1055-4° angegeben.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Beim Verlegen der Wellplatten ist die UnfallverhGtungsvorschrift UVV "Bauarbeiten”
(BGV C22) zu beachten. Die Wellplatten gelten als nichtbegehbare Bauteile im Sinne von
§ 11 dieser Vorschrift.

Auf Handwerksregeln, die z.B. vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhand-
werks herausgegeben werden und die bei der Verlegung ebenfalls zu beachten sind, wird
hingewiesen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Einrichtungen zum Begehen der Dé&cher sind entsprechend den Sicherheitsregeln der
Bau-Berufsgenossenschaft fir Arbeiten an und auf Dachern aus Wellplatten auszubilden.
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Bild 1a Wellplatten P5 mit PP-Bandern:
Querschnittsabmessungen und Lage Bander

Bild 1b Wellplatten P5 ohne PP-Bander:
Querschnittsabmessungen
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Bild 1d Wellplatten P6 ohne PP-Bander:
Querschnittsabmessungen

Bild 1c Wellplatten P6 mit PP-Bandern:
Querschnittsabmessungen und Lage Bander

Mape in mm, ohne MaBstab
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far
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6 (177/51) mit und ohne
Polypropylen-Bandeinlage

Anlage 1
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Uberdsckung 1/4 Welle

Abstand
5 bis 10 mm

-2

AV Ve Ve W Wa ]

Seitentiberdeckung

Bild 2. Uberdeckungen und Eckenschnitte
Die Nummerierung der Wellplatten (1 bis 4)
kennzeichnet die Reihenfolge bei der Verlegung.

Mape in mm, ohne Mafstab

Scheerders van Kerchove Uberdeckung und Anlage 2
Aerschotstraat 114 Eckenschnitte zur allgememen

9100 Sint-Niklaas for bauaufsichtlichen Zuia‘ssungrﬁ»
BELGIEN

Faserzement-Wellplatte

| ; 4 1Z2-31.1-142 S
"NEPTUNUS" Profil 5 und Profil
6 (177/51) mit und ohne vom 21. Dezember 2007

Polypropylen-Bandeinlage
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Abstand der Befestigung vom Plattenrand

Abstand der Befestigung
vom Rand

7

Wellplatte

Sechskant-

Holzschraube
nach DIN 571

Bild 3a Befestigung auf Holzpfette
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Bild 5 Befestiger SCFW flr Holz

Mape in mm, ochne Mafstab

Abstand der Befestigung
vom Rand

Wellplatte
Stahlhaken

L6, 1

Bild 4 Pilzkopfdichtung

SW8

1. Befestiger

Werkstoff: Einsatzgeharteter Kohlenstoffstahl
Werkstoffangaben beim DIBt hinterlegt
Oberflache feuerverzinkt min 50 pm

2. Dichtscheibe @22 mm, t= 1,2 mm
Werkstoff: Stahl Nr. 1.4301 (nach DIN 17 440)

3. Dichtpilz @25 mm
Werkstoff: Elastomer EPDM, 73° Shore, schwarz

Scheerders van Kerchove
Aerschotstraat 114

9100 Sint-Niklaas
BELGIEN

Anordnung der Befestigungen | Anlage 3
der Holz- und Stahlpfetten/ | zur aligemeinen,
Pilzkopfdichtung bauaufsichtlichen Zulassung™

far
Faserzement-Wellplatte
"NEPTUNUS" Profilps und | vom 21. Dezember 20
Profil 6 (177/51) mit und ohne

Polypropylen-Bandeinlage
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Anordnung der Wellplatten auf all

seitig geschlossenen Baukdrpern.
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Maximaler Bemessungswert der Einwirkung fir Windsog flr zugehdrige Befestigungsanordnung bei

Bei hdheren Windlasten ist ein gesonderter statischer Nachweis erforderlich.
Far die Nachweise aller anderen Einwirkungen sind die Festlegungen dieser Zulassung zu beaght&

Scheerders van Kerchove
Aerschotstraat 114

9100 Sint-Niklaas
BELGIEN

Anzahl und Abstande der
Befestigungen bei Anordnung
der Wellplatte P5 auf allseitig

geschlossene prismatische
Baukdrper
fur
Faserzement-Wellplatte
"NEPTUNUS" Profil 5 und Profil
6 (177/51) mit und ohne
Polypropylen-Bandeinlage

Anlage 4
zur allgemeinen .
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-31.1-142
vom 21. Dezember 2007
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Maximaler Bemessungswert der Einwirkung fiir Windsog flir zugehérige Befestigungsanordnung bei

Anordnung der Wellplatten auf alls

eitig geschlossenen Baukdrpern.
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Bei hoheren Windlasten ist ein gesonderter statischer Nachweis erforderlich.
Fir die Nachweise aller anderen Einwirkungen sind die Festlegungen dieser Zulassung zu beachten

MaBe in mm ohne MalRstab

Scheerders van Kerchove
Aerschotstraat 114

9100 Sint-Niklaas
BELGIEN

Anzahl und Abstande der
Befestigungen bei Anordnung
der Wellplatte P6 auf allseitig

geschlossene prismatische
Baukorper

far
Faserzement-Wellplatte

"NEPTUNUS" Profil 5 und Profil
6 (177/51) mit und ohne

Polypropylen-Bandeinlage

Anlage 5
zur allgemeine
bauaufsichtlichen Ztilass
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550

Dichtung

Bild 6  Prifanordnung zur Bestimmung der Bild 7 Anordnung zur Prifung der
Rechtwinkligkeit und Parallelitat. Wasserundurchlassigkeit.
P, Biegeschneide
50 Stahlplatte l
H \ Filzstreifen
| y - \ 1 b =
LL , AL
Biege- ! Auflager- ~ H - =
auflager 230 platte
! ! Wellenbreite s
| L = 1150 |
I |
1250
| I
Bild8 Belastungsanordnung fir die Prifung Bild 9 Wellenquerschnitt

der Biegefestigkeit

Mafe in mm, ohne Mafstab

Scheerders van Kerchove
Aerschotstraat 114

9100 Sint-Niklaas
BELGIEN

Prifungsanordnungen,
Belastungsanordnung und
Wellenquerschnitt
far
Faserzement-Wellplatte
"NEPTUNUS" Profil 5 und
Profit 6 (177/51) mit und ohne
Polypropylen-Bandeinlage

Anlage 6
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zula

Z-31.1-142
vom 21. Dezember 2007
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Prifungen

1 Abmessungen der Probestlicke
Die Probestliicke mussen mindestens die folgenden Abmessungen aufweisen:

o zur Ermittlung der Rohdichte: eine Lange von 100 mm und eine Breite von 354 mm
(zwei Wellenbreiten),

o zur Ermittlung der Wasserundurchidssigkeit: eine Lange von 1250 mm und ganze
Plattenbreite,

e zur Ermittlung der Biegefestigkeiten und der Frostbestandigkeit: fir die Prifung in
Plattenlangsrichtung, eine L&nge von 1250 mm und eine Breite von 354 mm
(zwei Wellenbreiten).

e Die Proben fur die Prifung in Plattenquerrichtung missen mindestens 250 mm breit
und rechtwinklig zu den Wellenachsen ~ 5631 mm (drei Wellenbreiten) lang sein.

2 Vorbereitung der Probestiicke

Vor den Prufungen sind die Probesticke mindestens 5 Tage lang in geschlossenen
Raumen bei Temperaturen von etwa 15 °C bis 25 °C so zu lagern, dass ihre Oberflachen
der Umgebungsluft ausgesetzt sind.

3 MafBe, Profile, Form
Die Prifungen sind an drei ganzen Wellplatten durchzuflihren.

3.1 Breiten und Léngen sind mit einer Schiebelehre nach DIN 862A1 bzw. mit einem
Stahlbandmaf zu messen. Die MaB3e sind in vollen Millimetern anzugeben.

3.2 Die Rechtwinkligkeit der Wellplatten und die Parallelitdt der Wellenachse sind auf der
Oberseite der Wellplatten mit einem Kastenprofil nach Anlage 6, Bild 6, das den Soll-
Profilen der zu prifenden Wellplatten entspricht, an beiden Wellplattenenden zu
ermitteln. Die Vollkantigkeit ist nach Augenschein festzustellen; das heif3t u.a. dass die
Kanten gerade sein mussen.

3.3 Die Dicke ist mindestens an je drei Stellen von Wellenberg und Wellental zu messen und
auf 1/10 mm anzugeben. Die Messstellen sollen mindestens 25 mm von Plattenrand
entfernt sein. Zur Dickenmessung sind Messtaster mit einer KopfgroBe <& 8 mm
kugelférmig abgerundet, Ablesegenauigkeit mindestens 1/10 mm, zu verwenden.

3.4 Die Wellenhohe ist mit einer Tiefenlehre, Messgenauigkeit mindestens 1/10 mm, im
Wellental zu messen und auf halbe Millimeter gerundet abzugeben.

4 Rohdichte
Die Rohdichte ist an drei Probestlicken aus verschiedenen Wellplatten zu ermitteln.

Zur Bestimmung der Trockenmasse m, sind die Probestlicke bei (105 +5)°C im
Trocknungsschrank bis zur Gewichiskonstanz zu trocknen.

Al DIN 862:1988-12 Messschieber; Anforderungen, Prifung

Scheerders van Kerchove Werkseigene Produktionskontrolie

Aerschotstraat 114 der Faserzement-Wellplatte Anlage 7 Blatt 1 von 4
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Gewichtskonstanz ist erreicht, wenn bei zwei im Abstand von 24 Stunden aufeinander fol-
genden Wagungen die Massendifferenz nicht mehr als 0,1 g betragt. Die Trockenmasse
(mo) wird bei Raumtemperatur (18 bis 28 °C) auf 0,1 g ermittelt. Das Volumen (V)
der Probestlcke ist nach der Wasserverdrangungs- bzw. Wasserauftriebsmethode zu
bestimmen und auf 0,1 cm®anzugeben.

Die Rohdichte wird nach der Formel

m
p= TO in [g/cm?]

berechnet und auf 0,01 g/cm® gerundet angegeben.
Hierin bedeuten:

p Rohdichte in g/cm3
M, Trockenmasse in g
\% Volumen in cm3

Frostbestandigkeit

Die Prifung der Frostbestandigkeit ist in Anlehnung an DIN 52 104-2A2 yorzunehmen.
Fir jede Profung sind aus mindestens vier verschiedenen Wellplatten mindestens
vier Proben in Wellplattenldngsrichtung und mindestens vier Proben in Wellplatten-
querrichtung zu entnehmen, die mindestens 25 Frost-Tau-Wechseln zu unterziehen sind.

Nach jedem Frost-Tau-Wechsel sind die Probekdrper durch Inaugenscheinnahme auf
Gefugeveranderungen hin zu untersuchen. Nach Durchflhrung aller Frost-Tau-Wechsel
ist fur alle Probekdrper, die maximal 28 Tage lang entsprechend Abschnitt 2 zu lagem
sind, die Biegezugfestigkeit geman Abschnitt 7 zu ermitteln.

Die Biegezugfestigkeiten nach Abschnitt2.1.6 der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung durfen nicht unterschritten werden.

Wasserundurchlassigkeit

Die Wasserundurchlassigkeit ist an drei Probestlicken aus verschiedenen Wellplatten bei
Normalklima 20/65 nach DIN 50014A3 zu prufen. Auf der Oberseite des waagerecht
liegenden Prifsticks ist ein Rahmen (siehe Anlage 6, Bild 7), dessen Unterseite dem
Profil entspricht, zu setzen und abzudichten. Der so gebildete Behdlter ist, vom Wellental
aus gemessen, 65 mm hoch mit Wasser zu fullen.

Biegefestigkeit

Fur die Prafung der Biegefestigkeit fir Biegung in Plattenlé&ngsrichtung (mit rechtwinklig
zu den Wellenachsen liegender Biegeachse) sind aus mindestens drei verschiedenen
Wellplatten sechs Probekdrper zu entnehmen und wechselseitig (jeweils drei Proben), mit
der Wellplattenoberseite (Dachsichtseite) in der Zugzone liegend sowie mit der
Wellplattenunterseite in der Zugzone liegend, zu prifen. Bei der Probenentnahme sind
die Probekdrper jeweils so herauszuschneiden, dass sich bei der wechselseitigen
Biegeprifung fur den Probenzugbereich bei allen Proben die gleiche Wellplattenprofi-
lierung ergibt.

BELGIEN (177/51) mit und ohne Polypropylen- bauvaufsichtlichen Zulas

A2 DIN 52104-2:1982-11  Priifung von Naturstein; Frost-Tau-Wechsel-Versuch; Verfahren Z

A3 DIN 50014:1985-07 Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
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Das Probestlick ist auf zwei starren, ebenen und zueinander parallelen, 50 mm breiten
Auflagerplatten aufzulegen; die Last ist in der Mitte des Probesticks mit Hilfe einer Biege-
schneide (ber eine ebene, starre, 230 mm lange und 350 mm breite Stahlplatte die
parallel zu den Auflagern angeordnet sein muss, aufzubringen, wobei jeweils zwischen
Auflagerplatte und Probestlick sowie zwischen Stahlplatte und Probestlick ein Filzstreifen
von maximal 10 mm Dicke einzulegen ist (sieche Anlage 6, Bild 8). Ein Biegeauflager und
die Biegeschneide oder beide Biegeauflager muissen in der zur Langsachse des
Probestlicks senkrechten Ebene kippbar gelagert sein. Der Krimmungsradius der
Biegeschneide und der Biegeauflager soll 10 mm betragen.

Der Biegeversuch wird mit einer Biegeprifmaschine mindestens der Klasse 3 nach
DIN 5122074 bei der werkseigenen Produktionskontrolle und mindestens der Klasse 2
nach DIN 5122074 bei der Fremduberwachung, durchgefiihrt. Die Biegepriifmaschine
muss mindestens alle zwei Jahre durch eine amtliche Stelle nachgepruift werden.

Die Wellplatten werden bis zum Bruch belastet. Die Belastungsgeschwindigkeit muss so
gewahlt werden, dass die Bruchlast in mindestens 45 + 15 Sekunden erreicht wird. Dies
gilt sowohl fOr die Ermittlung der Bruchlasten in Plattenldngs- als auch in Plattenquer-
richtung.

Die vorhandene Biegefestigkeit ist aus der ermittelten Bruchlast F (einschlieBlich der Last
aus der Stahlplatte) nach der Formel

FL
B = Zy In[MPa]
zu ermitteln; dabei sind F in [N] und L in [mm] anzugeben.

Das Widerstandmoment ist in mm® mit nachstehender Formel (vgl. Hiitte, Band 1,
25. Aufl., S. 601) aus den tatsachlichen Abmessungen des gepriften Wellplatten-Quer-
schnitts an der Bruchstelle zu ermitteln (siehe Anlage 6, Bild 9).

1,22.[b, b2 =b, 0%

W= h+d o [mme]
Es bedeuten:
n = Anzah! der Wellenbreiten
by = 0,25.(s +2,6d)
b, = 0,25.(s-2,6d)
hy = 05 «(h+d)
h, = 0,5 «(h-d)
s = Wellenbreite in [mm)]
g = Plattendicke in [mm] (Mittel aus mindestens vier Messstellen)
h = Wellenhdhe in [mm]

Far die Prafung der Biegefestigkeit fur Biegung in Plattenquerrichtung (mit parallel zu den
Wellenachsen liegender Biegeachse) gelten hinsichilich  der Probeentnahme,
der Probenlage bei der Prifung (wechselseitig), sowie bei der Wahl der Belastungs-
geschwindigkeit die vorstehenden Festlegungen sinngemafs.

Ad DIN 51220:2003-08 Werkstoffprifmaschinen - Allgemeines zu Anforderungen an Werkstoffpriifmaschinen
und zu deren Prifung und Kalibrierung
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Die Proben fur diese Prifung sind innerhalb der beiden &uBeren Wellen in deren
Scheitelpunkten (Probenstitzweite = 2 x 177 = 354 mm) mit Linienlagern, die jedoch nicht
mit Stahlplatten und Filzstreifen abzudecken sind, zu unterstiutzen und in der Mitte
der Probenstitzweite, im Scheitelpunkt des mittleren Wellenbergs, mit einer Uber
die Probenbreite hinwegreichenden Linienlast zu belasten. Die Linienlast ist mittels der
Biegeschneide, hier ebenfalls ohne Verwendung der lastverteilenden Stahlplatte und
ohne Filzstreifenzwischenlage, aufzubringen.

Die Biegebruchspannung Bs, quer ist mit dem mit den Abmessungen des Bruchqguerschnitts
fur den Rechteckquerschnitt ermittelten Widerstandmoment, wobei das Maf3 der Material-
dicke (h) auch bei zu den Wellplatienoberflachen nicht rechtwinklig verlaufender Bruchfla-
che immer rechtwinklig zu den Wellplattenoberflachen gerichtet zu messen ist, zu
bestimmen.

Brandverhalten

Die Priifung des Brandverhaltens ist nach DIN 4102-1A5, Abschnitt 5.2 und nach den
"Zulassungsgrundséatzen"A8 durchzufihren.

AS DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe
Anforderungen und Prifungen
AS "Zulassungsgrundsatze fur den Nachweis der Nichtbrennbarkeit von Baustoffen (Baustoffklasse A nach
DIN 4102 Teil 1) - Fassung Juli 1994 -*
"Mitteilungen"”, Deutsches Institut fiir Bautechnik 25 (1994), Sonderheft 9
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