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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den

beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung
zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Be;
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergasn

an
b/

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die "TELEPLAN Fassadenplatte", kurz Fassadenplatte, ist ein werkseitig vorgefertigtes
Warmedamm-Verbundsystem (WDVS), bestehend aus Dammstoffplatten nach
DIN EN 13163 oder DIN EN 13165, einseitig beschichtet mit einem Textilglas-Gitter-
gewebe bewehrten Unterputz und einem kunstharzgebundenen Oberputz. Rickseitig ist
ein Glasvlies aufgeklebt. Die Fassadenplatte wird mittels eines Klebstoffes auf den Unter-
grund geklebt und kann bei Bedarf zusatzlich konstruktiv mit geeigneten mechanischen
Befestigungsmitteln fixiert werden.

Die Fassadenplatten sind im eingebauten Zustand schwerentflammbar (Baustoffklasse
DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1). Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nur fur die
Feuerbeanspruchung von der Putzseite her.

Anwendungsbereich

Die Fassadenplatten dirfen als Warmedamm-Verbundsystem fur Fertighduser verwendet
werden; sie durfen dabei auf genormten oder allgemein bauaufsichtlich zugelassenen
Untergrinden (Plattenwerkstoffen) im Holzbau verwendet werden. Die Dammstoffdicke
darf héchstens 50 mm bei Dammstoffen nach DIN EN 13165 bzw. 100 mm bei Damm-
stoffen nach DIN EN 13163 betragen.

Die Plattenwerkstoffe mussen fir die Anwendung als Aufienbeplankung/-bekleidung
(ohne direkte Bewitterung) geeignet sein.

Die fur die Verwendung zuldssige Gebaudehdhe ergibt sich aus dem Standsicherheits-
nachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Lander nicht
geringere Gebaudehdhen ergeben.

Die Oberflache der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein und mindestens
eine Abreif}festigkeit von 0,08 N/mm? aufweisen.

Das Warmedamm-Verbundsystem darf nicht zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in
den AuRenwandflachen verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Die Fassadenplatten und ihre Teile mussen den Besonderen Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den beim Deutschen Institut far
Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung
Klebstoff

Der Kiebstoff "Teleplan-Kleber SE" zum Ankleben der Fassadenplatten auf den Unter-
grund und zum Ankleben des riickseitigen Glasvlieses muss eine pastdse Kunstharz-
dispersionsspachtelmasse in Anlehnung an DIN 18558 sein.

Die Zusammensetzung des Klebstoffes muss mit der beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegten Rezeptur (ibereinstimmen.

Warmedammstoffe

Als Dammestoff durfen die nachfolgend aufgefiihrten Hartschadume verwendet werden [ F—

Normalentflammbarer (Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1) Pg
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Rohdichte, geprift nach DIN EN 1602, von maximal 35 kg/m? und einer Dicke von
20 - 50 mm der Fa. PUREN Schaumstoff GmbH

Schwerentflammbarer (Baustoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1) Polystyrol-Hart-
schaum nach DIN EN 13163 mit folgenden Eigenschaften gemafR Bezeichnungs-
schlissel nach Norm T2 — L2 — W2 — S2 — P4 - DS(70,-)2 — DS(N)2 sowie mit einer
Rohdichte, gepruft nach DIN EN 1602, von maximal 30 kg/m?* und mit einer Dicke von
20 — 100 mm.

Die Mindestquerzugfestigkeit, geprift nach DIN EN 1607, muss 100 kPa" betragen.

2.1.3 Glasvlies
Das Glasvlies hat ein Flachengewicht von 90 - 100 g/m? und muss mit den beim Deut-
schen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben Gbereinstimmen.

214 Bewehrung

Die Bewehrung muss aus beschichtetem Textilglas-Gittergewebe bestehen. Das Gewebe
muss die Eigenschaften nach Tabelle 1 erflillen.

Tabelle 1:

Eigenschaften Textilglas-Gittergewebe
Flachengewicht 160 g/m”
Maschenweite K/S ca. 4 mmx4 mm
Breite ca.2,70m
Hoéchstzugkraft im Anlieferungszustand S

geprift nach DIN 53857-1 > 1.8kN/5 em

2.1.5 Putzsystem

Das Putzsystem besteht aus dem Unterputz "FALIMA Armierungsspachtel S 144" und
dem Oberputz "FALIMA Putz S 146" oder "FALIMA Putz K"

Der Unterputz muss eine pastése Kunstharzdispersionsspachtelmasse in Anlehnung an
DIN 18558 sein und die Oberputze missen pastése Kunstharzputze in Anlehnung an
DIN 18558 sein.

Fur das Putzsystem aus dem Unterputz "FALIMA Armierungsspachtel S 144" und dem
Oberputz "FALIMA Putz S 146" betragt die kapillare Wasseraufnahme w — gepruft nach

DIN 52617 - 0,12 kg/(mzx/ﬁ ) und die wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke
sq — geprift nach DIN EN 1SO 12752 — betragt 0,44 m bis 0,60 m.

Flur das Putzsystem aus dem Unterputz "FALIMA Armierungsspachtel S 144" und dem
Oberputz "FALIMA Putz K" betragt die kapillare Wasseraufnahme w - geprift nach

DIN EN ISO 15148 — 0,08 kg/(mZ\/ﬁ) und die wasserdampfdiffusionsaquivalente Luft-
schichtdicke sy — geprift nach DIN EN ISO 12572 — betragt 0,73 m bis 0,94 m; gepruft im
Trockenverfahren.
Die Zusammensetzung des Unter- und der Oberputze muss jeweils mit den beim Deut-
schen Institut fur Bautechnik hinterlegten Rezepturen und weiteren Angaben Uberein-
stimmen.

2.1.6 "TELEPLAN Fassadenplatte"
Die "TELEPLAN Fassadenplatte” muss aus den Produkten nach Abschnitt 2.1.1 bis 2.1.5
bestehen und im Aufbau den Angaben der Anlage 1 entsprechen. Die werkseltlg herge-
stellte Fassadenplatte darf maximal 13,00 m lang und 2,70 m breit sein. —
Die Fassadenplatte muss im eingebauten Zustand die Anforderungen chw
flammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN 4102-4-1998-05
schnitt 6.1) erflllen. |

Jeder Einzelwert eines Priifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Die Fassadenplatten sind aus den Produkten nach Abschnitt 2.1.1 bis 2.1.5 werksseitig
nach dem beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegen Verfahren herzustellen. Auf
den Dammstoff nach Abschnitt 2.1.2 ist rlickseitig das Glasviies nach Abschnitt 2.1.3 mit
dem Klebstoff nach Abschnitt 2.1.1 mit einer Auftragsmenge von 0,35 - 0,40 kg/m? aufzu-
kleben. Die Sichtseite ist mit dem Unterputz nach Abschnitt 2.1.5 mit einer Auftragsmenge
von 1,2 — 1,5 kg/m? und einer Schichtdicke von 0,5 ~ 1,0 mm zu beschichten. Das Beweh-
rungsgewebe nach Abschnitt 2.1.4 ist in den Unterputz einzuarbeiten, wobei die Kettfaden
des Gewebes in Plattenlangsrichtung verlaufen missen. Nach dem Erharten des Unter-
putzes ist der Oberputz "FALIMA Putz S 146" mit einer Auftragsmenge von 4 — 5 kg/m?
und einer Schichtdicke von 2,0 — 3,0 mm oder der Oberputz "FALIMA Putz K" mit einer
Auftragsmenge von 2,2 - 5,0 kg/m? und einer Schichtdicke von ca. 3,0 mm aufzubringen.

2.2.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Fassadenplatten sind bei Verpackung, Transport und Lagerung vor Beschadigung zu
schitzen. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

2.2.3  Kennzeichnung

Die Fassadenplatten und der Klebstoff oder die jeweilige Verpackung oder der Beipack-
zettel missen vom Hersteller der Fassadenplatten mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-
Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.3 erfullt sind.

Es sind auBerdem anzugeben:

- Bezeichnung des Bauproduktes "TELEPLAN Fassadenplatie”

- Kennzeichnung des Dammestoffes nach DIN EN 13163 bzw. DIN EN 13165
- "Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1  Allgemeines
2.3.1.1 Ubereinstimmungsnachweis durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Klebstoffes, der Dammstoffplatten und der
Fassadenplatten mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage
einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmafligen Fremdiberwachung
einschiiellich einer Erstprufung der Bauprodukte nach MalRgabe der folgenden Bestim-
mungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung ein-
schliellich der dabei durchzufihrenden Produkiprifung haben die Hersteller des Kleb-
stoffes, der Dammstoffplatten und der Fassadenplatten eine hierfir anerkannte Zertifizie-
rungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten. Fur die
Fassadenplatte giit der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
(s. Abschnitt 2.2.2) als Hersteller in diesem Sinne.

Ist der Hersteller der Fassadenplatten nicht auch Hersteller der verwendeten Produkte, so
muss er vertraglich sicherstellen, dass die fur das WDVS verwendeten Produkte einer
zulassungsgerechten werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer zulassungsgerech-
ten Fremduberwachung unterliegen.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

2.3.1.2 Ubereinstimmungsnachweis durch Herstellererklarung mit Erstprifung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Glasvlies, der Bewehrung, des k\;f nter
und des Oberputzes mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsmhf}mhen v
sung muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserkiarung dgfﬁs Hers
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auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolie und einer Erstprifung der
Bauprodukte durch eine hierfir anerkannte Stelle erfolgen.

Falls die Prufstelle die Erstprifung nicht vollsténdig selbst durchfilhren kann, muss sie mit
anderen anerkannten Prifstellen zusammenarbeiten, bleibt aber fur den Prifbericht ins-
gesamt verantwortlich.

2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die Beschreibung und Uberpriifung
des Ausgangsmaterials und der Bestandteile nach Abschnitt 2.1 einschlieen. Fur den
Klebstoff nach Abschnitt 2.1.1 und das Putzsystem nach Abschnitt 2.1.5 sind die zutref-
fenden Prufungen zur "Eigentuberwachung" nach DIN 18558:1985-01 durchzufUhren.

Hinsichtlich des Brandverhaltens der Fassadenplatten im eingebauten Zustand sind die
"Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoff-
klasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"! zu beachten.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziglich
zu wiederholen.

2.3.3  Prifung der Bauprodukte im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises
2.3.3.1 Fremduberwachung

Fur den Klebstoff, die Dammstoffplatten und die Fassadenplatten ist in jedem Herstell-
werk die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung regelmafig zu
Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung der Bauprodukte durchzuftihren.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Im Rahmen der Fremdiberwachung und Erstprifung des Klebstoffes ist die Abreilifestig-
keit am Dammstoff in Anlehnung an DIN 18555-6:1987-11 zu priifen; die Abrei}festigkeit
muss bei vollflachiger Verklebung mindestens einen Wert von 0,03 kPa errelchgnwv
Fur die Durchfihrung der Uberwachung und Prifung hinsichtlich des Brandﬁg@rha«a der«
Fassadenplatten im eingebauten Zustand gelten auf3erdem die "R|chtI|n|@ﬁ zum 4
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stimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"!.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremdUberwachung sind mindestens 5 Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtshehorde auf
Verlangen vorzulegen.

2.3.3.2 Erstprifung der Bauprodukte durch eine anerkannte Prifstelle

Im Rahmen der Erstprifung des Glasvlies und der Bewehrung sind die im Abschnitt 2.1.3
bzw. 2.1.4 genannten Produkteigenschaften zu prifen. Bei der Erstprifung des Putzsys-
tems nach Abschnitt 2.1.5 sind mindestens die zutreffenden Prifungen zur "Eigeniberwa-
chung" nach DIN 18558:1985-01 durchzufihren.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Standsicherheitsnachweis

Der Nachweis der Standsicherheit fur den in Abschnitt 1.2 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich der Fassadenplatten ist fur
Gebaude, beansprucht durch Winddruck we bis zu -2,2 kN/m? im Zulassungsverfahren
erbracht worden. Die Windlasten ergeben sich aus DIN 1055-4.

3.2 Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

FOr den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gilt fir die Dammstoffplatten (siehe
Abschnitt 2.1.2) ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit in Abhangigkeit vom jeweili-
gen Nennwert gema( DIN V 4108-4:2004-07, Tabelle 2, Kategorie |. Ein Bemessungswert
nach Kategorie 1l gilt fur Dammstoffplatten, bei denen im Rahmen eines Ubereinstim-
mungsnachweises auf der Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein
Grenzwert Agen, bestimmt wurde. Klebemortel und Putze sind zu vernachlassigen.

Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebrickenwirkung bei konstruktiv

verwendeten Befestigungsmitteln muss dabei nicht berlicksichtigt werden, wenn die Ver-
groRerung des Warmedurchgangskoeffizienten nicht mehr als 0,02 W/(m?K) betragt.

Far den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Die s4-Werte fur
das genannte Putzsystem sind Abschnitt 2.1.5 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zu entnehmen.

3.3 Brandschutz

Die Fassadenplatten sind bei Feuerbeanspruchung von der Putzseite her im eingebauten
Zustand schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1).

4 Bestimmungen fir die Ausfiihrung

Die Fassadenplatten dirfen nur werkseitig als Warmedamm-Verbundsystem von Fertig-
hausern eingebaut werden.

4.1 Anforderungen an den Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausfuhrung der Fassadenplatten mit
den hier geregelien Fassadenplatien betrauten Personen Uber die Besonderen Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und alle fir eine einwandfreie
Ausfuhrung der Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten zu unterrichten.

4.2 Anbringen der Fassadenplatten

Der Untergrund muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein und mlndesggfns e
festigkeit von 0,08 N/mm? aufwelsen Dabei diurfen als Untergriinde (Plgi“t
Holzbau nur folgende Baustoffe verwendet werden: |
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4.3

Klein

25885.06

1. Organischgebundene Holzwerkstoffplatten mit einer Dicke > 12 mm (Holzspan-Flach-
pressplatten nach DIN 13986, Bau-Furniersperrholz nach DIN 68705-3, Holzfaserplat-
ten nach DIN EN 13986 und geschliffene, > 10 mm dicke OSB-Platten 2-4 nach
DIN EN 300 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung).

Zementgebundene Flachpressplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Gipsfaserplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Faserzementplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Gipsgebundene Flachpressplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

. Gipskartonplatten nach DIN 18180 oder DIN EN 550

Die Plattenwerkstoffe missen fur die Anwendung als Auflenbeplankung/ -bekleidung
(ohne direkte Bewitterung) geeignet sein.

Die "TELEPLAN Fassadenplatten" werden mit dem Klebstoff nach Abschnitt 2.1.1 und
einer Auftragsmenge von 1,5 - 2,0 kg/m? vollflachig auf einen oben genannien Unter-
grund geklebt. Der Klebstoff ist von Hand oder maschinell aufzubringen.

Die Fassadenplatten dirfen zur Fixierung zusétzlich mit geeigneten mechanischen Befes-
tigungsmitteln gehalten werden.

Beschadigte Fassadenplatten durfen nicht eingebaut werden.

Der Untergrund muss vor Aufbringen des WDVS vor einer unzutraglichen Befeuchtung
geschitzt werden.

Unebenheiten < 1 cm/m darfen Oberbrickt werden; groflere Unebenheiten muissen
mechanisch egalisiert werden.

Fur die Verarbeitung und Erhartung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu
beachten.

ISR RENE RN

Weitere Hinweise

Die Fassadenplatten sind so einzubauen, dass die Feuchtigkeit nicht eindringen kann und
Warmebriicken vermieden werden. Im eingebauten Zustand, bei Feuerbeanspruchung
von der Putzseite her, missen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1) eingehaiten werden. Diese Details sind im Einzelfall
(z. B. bei Plattenanschlissen) zu beurteilen.

Als unterer Abschluss des Warmedamm-Verbundsystems muss ein Sockelprofil befestigt
werden. Die Anwendung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf ggf. besonderer
MaRnahmen.

Die Fensterbdnke missen regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne
Behinderung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss des Warmedamm-Verbundsystems muss gegen Witterungsein-
flusse abgedeckt werden.

Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen missen mit Dehnungsprofilen im Warmedamm-
Verbundsystem berucksichtigt werden. Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind
schlagregendicht zu schlieen.

In Bereichen, in denen mit erhéhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kbnnen
besondere Maflnahmen, z. B. die Ausfilhrung einer zuséatzlichen bewehrten Unterpuiz-
schicht erforderlich sein.

Abweichende Ausfiihrungen des Warmedamm-Verbundsystems von den Vorgaben dieser
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind im Einzelfall zu beurteilen und bedirfen
gof. zusétzlicher Nachweise.
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Untergrund geméf Abschnitt 1.2
Klebstoff geméf Abschnitt 2.1.1

sl

Wirmedammstoff gemafl Abschnitt 2.1.2

n

Abschnitt 2.1.4 und 2.1.5
6: Oberputz gemil Abschnitt 2.1.5

verklebtes Glasvlies/Glasgittergewebe geméfl Abschnitt 2.1.3

mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz gemaf

Teleplast GmbH & Co KG Zeichnerische Darstellung des
Petzvalstralle 37 WDVS
38104 Braunschweig "TELEPLAN Fassadenplatte”

Anlage 1 ™y
zur allgemeine :
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-33.41-477

vom 20. Marz 2007




