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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich ergéanzi und geéndert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dlgﬁen‘
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Das Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) "artocell Dammsystem comfort” besteht aus
Mineralwolle-Lamellenddmmplatten, die mit Klebemortel am Untergrund angeklebt und
ggf. angedibelt werden, einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten Unterputz und
mineralisch gebundenen Oberputzen.

Der Untergrund ist ggf. mit einer Grundierung zu verfestigen. Zwischen Unter- und Ober-
putz durfen Haftvermittler verwendet werden.

Das Warmedamm-Verbundsystem ist nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A2 nach
DIN 4102-1).

Anwendungshbereich

Das Warmedamm-Verbundsystem darf angewendet werden auf Mauerwerk und Beton
mit oder ohne Putz.

Die fur die Verwendung zuldssige Gebaudehohe ergibt sich aus dem Standsicherheits-
nachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Lander nicht
geringere Gebaudehdhen ergeben.

Die Oberflache der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein und mindestens
eine Abreilfestigkeit von 0,08 N/mm?® aufweisen. Unter bestimmten Voraussetzungen
mussen auch bei ausreichender Abreif¥festigkeit der Wandoberflache die Mineralwolle-
Lamellendammplatten zusétzlich durch Dlbel befestigt werden.

Das Warmedamm-Verbundsystem darf nicht zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in
den Aulenwandflachen (z. B. der Fugen in den Au3enwandfldchen von Plattenbauten bei
Verwendung von Dreischichtplatten) verwendet werden.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Allgemeines

Das Warmedamm-Verbundsystem und seine Teile missen den Besonderen Bestimmun-
gen und den Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung

Klebemortel

Die Klebemortel "VWS-Klebemortel”, "VWS-Multimortel", "VWS-Leichtmortel" und
"VWS-Mortel" missen Werktrockenmortel nach DIN EN 998-1 sein.

Die Zusammensetzung der Klebemortel muss mit den beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegten Rezepturen Ubereinstimmen.

Grundierungen

Die Grundierung "Tiefgrund LEF" muss eine l6sungsmittelfreie Dispersion sein, das
"Kieselit-Grundiermittel" und die "Kieselit-Grundierfarbe" missen wassrige Kaliumsilikat-

Styrol-Acrylat-Dispersionen sein und die "Grundierfarbe WP" muss eine VA/NVC-Copoly-
merisat/Acrylsaureester-Styrol-Dispersion sein.

Die Zusammensetzung der Grundierungen muss mit den beim D
technik hinterlegten Rezepturen Ubereinstimmen.
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Warmedammstoff

Die nichtbrennbaren Mineralwolle-Lamellendammplatten (Brandverhalten Klasse A1 oder
A2-s51,d0 nach DIN EN 13501-1) mit Mineralfasern hauptsachlich ausgerichtet senkrecht
zur Plattenebene in einer Dicke bis 200 mm mussen den Anforderungen nach Norm
DIN EN 13162 mit folgenden Eigenschaften gemafl Bezeichnungsschliissel nach Norm:;
T5 — DS(T+) — WL(P) entsprechen sowie eine Druckfestigkeit oder eine Druckspannung
bei 10 % Stauchung nach DIN EN 826 von mindestens 40 kPa", eine Zugfestigkeit nach
DIN EN 1607 von mindestens 80 kPa™, eine Scherfestigkeit nach DIN EN 12090 von min-
destens 20 kPa™ und einen Schubmodul nach DIN EN 12090 von mindestens 1 MPa
aufweisen. Es durfen auch Dammstoffe nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
sofern darin die Anwendung in WDVS geregelt ist, verwendet werden.

Diese Dammstoffplatten dirfen auch dann Verwendung finden, wenn sie mindestens auf
der dem Untergrund zugewandten Seite beschichtet sind. Die Zusammensetzung der
Beschichtung muss mit der beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Rezeptur
Ubereinstimmen.

Es durfen nur die Mineralwolle-Lamellendammplatten eingebaut werden, deren Verwen-
dung durch die Chemikalien-Verbotsverordnung vom 19. Juli 1996 (Bundesgesetzblatt
Teil | S. 1151), zuletzt geandert gemaf der Bekanntmachung vom 25. Mai 2000 (Bundes-
gesetzblatt Teil | S. 747), nicht untersagt ist. Der Abfall der Festigkeitseigenschaften durch
Feuchteeinwirkung darf 30 % nicht Gberschreiten.

Bewehrung
Die Bewehrung "VWS-Gittermatte” muss aus beschichtetem Textilglas-Gittergewebe
bestehen. Das Gewebe muss die Eigenschaften nach Tabelle 1 erfillen. Die Reil¥festig-

keit des Gewebes nach kinstlicher Alterung darf die Werte nach Tabelle 2 nicht unter-
schreiten.

Tabelle 1:
Eigenschaften "VWS-Gittermatte"
Flachengewicht ca. 165 g/m?
Maschenweite 4 mm x 4 mm
Reil¥festigkeit im Anlieferungszustand > 1,8 kN/5 cm
gepruft nach DIN 53857-1
Tabelle 2:
Lagerzeit und Temperatur Lagermedium restliche ReiRfestigkeit
28 Tage bei 23 °C 5 % Natronlauge 20,9 kN/5 cm
6 Stunden bei 80 °C alkalische Lésung 20,85 kN/5 cm
pH-Wert 12,5
Unterputze

Die Unterputze "VWS-Mortel", "VWS-Multimortel” und "VWS-Leichtmortel" missen mit
den gleichnamigen Klebemorteln nach Abschnitt 2.2.1 dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung identisch sein.

Die Produkteigenschaften sind Anlage 3 zu entnehmen.
Haftvermittier

Der Haftvermittler zwischen Unter- und Oberputz "Kieselit-Grundierfarbe" muss mit der
gleichnamigen Grundierung nach Abschnitt 2.2.2 dieser allgemeinen
Zulassung identisch sein.

*
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Jeder Einzelwert eines Priifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhal
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Oberputze

Die zulassigen Oberputze sind in den Anlagen 2 und 3 zusammengestellt.

Die Zusammensetzung der Oberputze muss mit den beim Deutschen Institut fir Bautech-
nik hinterlegten Rezepturen und weiteren Angaben Ubereinstimmen.

Zubehdrteile

Zubehdrteile wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile missen mindestens aus normal-
entflammbaren Baustoffen (Baustoffklasse DIN 4102-B2) bestehen. Die maximale Lange
darf 3 m nicht Uberschreiten. Die eingesetzten Zubehoérteile miissen mit dem verwendeten
Putzsystem materialvertraglich sein.

Dibel

Die Dammstoffplatten durfen nur mit Dibeln, die zur Befestigung von Warmedamm-Ver-
bundsystemen allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind und mindestens einen Teller-
durchmesser von 60 mm bzw. 140 mm haben, befestigt werden, wobei die Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fir die Dlibel zu beachten sind.

Dubel mit einem Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm missen durch das Beweh-
rungsgewebe gesetzt werden. Dubel mit einem Tellerdurchmesser von mindestens
140 mm durfen unter dem Gewebe gesetzt werden.

Bei Verwendung von Dammstoffplatten, die fur die Verwendung in WDVS allgemein
bauaufsichtlich zugelassen sind, gelten die Angaben zu den Befestigungsmitteln in der
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Dammstoffs.

Warmedamm-Verbundsystem

Das Warmedamm-Verbundsystem muss aus den Produkten nach Abschnitt 2.2.1 bis
2.2.9 bestehen sowie im Aufbau den Angaben in der Anlage 1 und 2 entsprechen; der
Einsatz einer Grundierung nach Abschnitt 2.2.2 richtet sich nach den Angaben in
Abschnitt 4.4 und der Einsatz eines Haftvermittlers nach Abschnitt 2.2.6 richtet sich nach
den Angaben in Anlage 3.

Das Warmedamm-Verbundsystem muss die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-A2 nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 5.21) erflllen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Hersteliung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.9 sind werksseitig herzustellen.
Verpackung, Transport, Lagerung

Alle far das Warmedamm-Verbundsystem eines Bauvorhabens erforderlichen Baupro-
dukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.9 sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung zu liefern. Die Bauprodukte missen nach den Angaben der Her-
steller gelagert werden. Die Dammstoffplatten sind vor Beschadigung zu schitzen.

Kennzeichnung

Die Verpackung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.7 muss vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn
die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt sind.

Auf der Verpackung der Bauprodukte ist auRerdem anzugeben:
— Bezeichnung des Bauprodukts

- "Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"
— Verwendbarkeitszeitraum (nur Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.2 und 2
— Lagerungsbedingungen

Z24307.07

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baust
derungen und Prifungen
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Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung ist zu beach-
ten.

Ubereinstimmungsnachweis
Alilgemeines
Ubereinstimmungsnachweis durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Klebemértel, der Unterputze, der Dammstoff-
platten und des Warmedamm-Verbundsystems insgesamt mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Bauprodukte nach
Mafigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufUhrenden Produktpriifungen haben die Hersteller der Klebemértel,
des Unterputzes, der Dammstoffplatten und des Warmedamm-Verbundsystems insge-
samt eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Fior das Warmeddmm-Verbundsystem gilt der Antragsteller dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Abschnitt 2.3.2) als Hersteller in diesem Sinne.

Ist der Hersteller des WDVS nicht auch Hersteller der verwendeten Produkte, so muss er
vertraglich sicherstellen, dass die fur das WDVS verwendeten Produkte einer zulas-
sungsgerechten werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer zulassungsgerechten
Fremdiberwachung unterliegen.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Ubereinstimmungsnachweis durch Herstellererklarung mit Erstpriifung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Grundierungen, der Bewehrung, des Haftver-
mittlers und der Oberputze mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss flr jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Her-
stellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolie und einer Erstpriifung
der Bauprodukte durch eine hierflr anerkannte Prifstelle erfolgen.

Falls die Prifstelle die Erstprifung nicht vollstandig selbst durchfihren kann, muss sie mit
anderen anerkannten Prifstellen zusammenarbeiten, bleibt aber fir den Prifbericht ins-
gesamt verantwortlich.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die Prufungen nach Abschnitt 2.2
und Anlage 4 einschlielen.

Hinsichtlich des Brandverhaltens des Warmedamm-Verbundsystems insgesamt sind die
"Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-A) nach aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung'? zu beachten.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestafic t
— Art der Kontrolle oder Prifung ' k

724307.07

Die "Richtlinien" sind in den "Mitteilungen” des Deutschen Instituts flr Bautechnik versffer
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— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Priifung der Bauprodukte im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises
Fremd{berwachung

Fur die Klebemortel, die Unterputze, die Dammstoffplatten und das Warmedamm-Ver-
bundsystem insgesamt ist in jedem Herstellwerk die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremdiberwachung regelmalig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal
jahrlich.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung der Bauprodukte durchzuftihren.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Es sind mindestens die Prifungen nach Anlage 4 durchzufiihren; zusatzlich ist die Nicht-
brennbarkeit der Warmedamm-Verbundsysteme insgesamt zu Uberprifen.

Fur die Durchfiihrung der Uberwachung und Priifung hinsichtlich des Brandverhaltens des
Warmedamm-Verbundsystems insgesamt gelten auferdem die "Richtlinien zum Uberein-
stimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffkiasse DIN 4102-A) nach allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung"2.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehoérde auf
Verlangen vorzulegen.

Erstprufung der Bauprodukte durch eine anerkannte Prifstelle

Im Rahmen der Erstprifung der Grundierungen, der Bewehrung und des Haftvermittlers
sind die im Abschnitt 2.2.2, 2.2.4 und 2.2.6 genannten Produkteigenschaften zu prifen.
Bei der Erstprifung der Oberputze nach Abschnitt 2.2.7 sind mindestens die Prifungen
nach Anlage 4 durchzufiihren.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Standsicherheitsnachweis

Der Nachweis der Standsicherheit fur den in Abschnitt 1.2 dieser alilgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich des Warmedamm-Verbund-
systems ist fir Geb&ude, beansprucht durch Winddruck w, geman Tabelle thracht
worden. Die Windlasten ergeben sich aus DIN 1055-4:2005-033.

Z724307.07

DIN 1055-4:2005-03 Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 4: Windlasten
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Tabelle 3: Winddruck w, und Mindestanzahl der Dubel

Putzsystem Winddruck w, . .

) - . : Mindestdiibelanzahl
Dicke Flachengewicht (Windsoglast) [Dubel/m?]
[mm] [kg/mz] [kN/mz]

bis -1,6 -

<10 und <10
-1,6 bis -2,2 3
bis -1,6 -

>10 oder >10
-1,6 bis -2,2 5

Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Far den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gilt fur die Dammstoffplatten (siehe
Abschnitt 2.2.3) ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit in Abhangigkeit vom jeweili-
gen Nennwert gemafl DIN V 4108-4:2004-074, Tabelle 2, Kategorie I. Ein Bemessungs-
wert nach Kategorie |l gilt fur Dammstoffplatten, bei denen im Rahmen eines Uberein-
stimmungsnachweises auf der Grundlage einer aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
ein Grenzwert Agen, bestimmt wurde. Klebemortel und Putze sind zu vernachlassigen. Die
Minderung der Warmeddmmung durch die Warmebrickenwirkung der konstruktiv ver-
wendeten DUbel muss dabei nicht berlicksichtigt werden, wenn die VergréRerung des
Warmedurchgangskoeffizienten nicht mehr als 0,02 W/(m?K) betrégt.

Fur den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Die sq-Werte flr
die genannten Unter- und Oberputze sind Anlage 3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zu entnehmen.

Schallschuiz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuRenldrm) ist nach der Norm
DIN 4109 zu fuhren. FOr den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des
bewerteten Schallddmm-Males R'wr der Wandkonstruktion (Massivwand mit Warme-
damm-Verbundsystem) nach folgender Gleichung zu ermitteln:

R|W,R: R'w,F{,O + ARw,R

mit: R'wro Rechenwert des bewerteten Schallddmm-MaRes der Massivwand
ohne Warmedamm-Verbundsystem, ermittelt nach Beiblatt 1 zu
DIN 4109:1989-115

ARy R Korrekturwert nach Anlage 5.1 bzw. 5.2

Auf eine Ermittlung des Korrekturwertes AR, gr nach Anlage 5.1 bzw. 5.2 kann verzichtet
werden, wenn fur ARy g €in Wert von — 6 dB in Ansatz gebracht wird.

Bei Verwendung von Dammstoffen, die fur die Verwendung in WDVS allgemein bauauf-
sichtlich zugelassen sind, gelten die Angaben zum Schallschutz in den jeweiligen Damm-
stoffzulassungen.

Brandschutz

Das Warmedamm-Verbundsystem ist nichtbrennbar (Baustoffklasse BN : -A2 nach
DIN 4102-1). : ”

724307 07

DIN V 4108-4.2004-07 Waéarmeschutz und Energie-Einsparung in Gebéauden; Teil 4: Warme- und
feuchteschutztechnische Kennwerte

DIN 4109:1989-11 Beiblatt 1: Schalischutz im Hochbau; Ausflihrungsbeispiele und Rechen-
verfahren
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Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Aufbau
Das Warmedamm-Verbundsystem muss nach Anlage 1 und 2 ausgefiihrt werden.

Die Vertraglichkeit des Haftvermittlers zwischen Unter- und Oberputz ist Anlage 3 zu ent-
nehmen.

Bei der Verarbeitung und Erhartung dirfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten.

Anforderungen an den Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausfihrung des Warmedamm-Ver-
bundsystems betrauten Personen Uber die Besonderen Bestimmungen dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung und alle flr eine einwandfreie Ausfihrung der Bauart
erforderlichen weiteren Einzelheiten zu unterrichten. Dies ist entsprechend Anlage 6
(Information fur den Bauherrn) zu bestatigen.

Eingangskontrolle der Bauprodukte

Fur die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemaf Abschnitt 2.3.3 durchzufiihren.

Untergrund

Die Oberflache der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein und mindestens
eine AbreiRfestigkeit von 0,08 N/mm? aufweisen. Bei Untergriinden aus Mauerwerk nach
DIN 1053 ohne Putz oder Betan nach DIN 1045 ohne Putz, kann die Abreikfestigkeit in
der Regel ohne weitere Nachweise vorausgesetzt werden. Die Prifung der Abreilfestig-
keit muss - falls erforderlich - nach DIN 18555-6 erfolgen.

Die dauerhafte Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Kiebemér-
tel ist sachkundig zu prifen.

Unebenheiten <1 cm/m durfen Uberbrickt werden; groflere Unebenheiten miissen
mechanisch egalisiert oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden.
Die Abreil¥festigkeit des Putzes muss nach der Erhartung kontrolliert werden.

Stark saugende oder sandende Untergrinde mussen mit einer Grundierung nach
Abschnitt 2.2.2 verfestigt werden.

Klebemortel

Die Klebemortel "VWS-Klebemoértel", "VWS-Muliimortel" und "VWS-Mortel" missen vor
der Verarbeitung mit Wasser im Mischungsverhaltnis ca. 4 : 1 (Trockenmoértel : Wasser)
und der Klebemortel "VWS-'Leichtmdrtel” muss vor der Verarbeitung mit Wasser im
Mischungsverhaitnis ca. 2,7 : 1 (Trockenmortel : Wasser) gebrauchsfertig eingestellt und
nach den Vorgaben des Herstellers gemischt werden. Sie sind mit einer Nassauftrags-
menge nach Anlage 2 auf die Dadmmstoffplatten aufzubringen.

Anbringen der Dammstoffplatten

Die Dammstoffplatten sind mit einem Klebemértel nach Abschnitt 2.2.1 passgenau im
Verband anzukleben. Zwischen den Platten durfen keine offenen Fugen entstehen.
Unvermeidbare Spalten miissen mit gleichwertigen Dammstoffen geschlossen werden. In
die Fugen darf kein Klebemortel gelangen. Zur Vermeidung von Warmebriicken dirfen
die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt sein. Beschadigte Dammstoffplatten durfen
nicht eingebaut werden.

Die Dammstoffplatten missen vollflachig auf den Untergrund geklebt werden. Der Klebe-
mortel muss in die Oberflache der Dammstoffplatte eingearbeitet.wer:
(Press-Spachtelung). In einem zweiten Arbeitsgang ist der Klebeméortel "fri
vollffachig auf die Dammstoffplatte aufzutragen. Bei Verwendung ¥
Dammstoffplatten darf der Klebemortel in einem Arbeitsgang auf die vorbeschlchtete
Seite der Dammstoffplatte aufgetragen werden.
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Bei Verwendung vorbeschichteter Dammestoffplatten darf der Klebemoértel auch vollflachig
oder teilflachig auf den Untergrund aufgetragen werden. Bei voliflachigem Auftragen ist
der Klebemortel unmittelbar vor dem Ansetzen der Dammstoffplatten mit einer
Zahntraufel aufzukdmmen. Bei teilflachigem Auftragen muss der Klebemoértel so auf die
Wandoberflache gespritzt werden, dass mindestens 50 % der Flache durch Mértelstreifen
bedeckt sind. Die Kleberwiilste missen ca. 5cm breit und in Wulstmitte mindestens
10 mm dick sein. Der Achsabstand darf 10 cm nicht Uberschreiten (siehe Anlage 1). Die
Dammstoffplatten sind unverziglich, spatestens nach 10 Minuten, mit der beschichteten
Seite in das frische Klebemértelbett einzudriicken, einzuschwimmen und anzupressen.

Die Dammestoffplatten missen ggf. zusatzlich mit Dibeln nach Abschnitt 2.2.9 befestigt
werden (s. Abschnitt 3.1). Mégliche Verwendungsbeschrankungen in den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen der Dibel sind zu beachten.

Dubel mit einem Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm missen durch das Beweh-
rungsgewebe gesetzt werden. Dibel mit einem Tellerdurchmesser von mindestens
140 mm durfen unter dem Gewebe gesetzt werden. Bei der Verdibelung unter dem
Bewehrungsgewebe sind die Dubel nach dem Erharten des Klebemértels, vor Aufbringen
des Unterputzes, zu setzen. Bei der Verdubelung durch das Bewehrungsgewebe ist der
Unterputz in zwei Schichten aufzubringen. In die erste Schicht wird das Bewehrungs-
gewebe eingearbeitet. Danach werden die Dubel gesetzt und die zweite Schicht Unter-
putz aufgebracht.

Ausfiihren des Unter- und Oberputzes

Es ist ein Unterputz nach Abschnitt 2.2.5 in einer Dicke nach Anlage 2 auf die Dammstoff-
platten aufzubringen. Der Unterputz muss in die Oberfldche der Dammstoffplatte eingear-
beitet werden (Press-Spachtelung). In einem zweiten Arbeitsgang ist der Unterputz "frisch
in frisch" vollfiachig auf die Dammstoffplatte aufzutragen. Bei maschinellem Putzauftrag
oder bei Verwendung beidseitig vorbeschichteter Dammstoffplatten darf der Unterputz in
einem Arbeitsgang aufgetragen werden und wird dann eben gezogen. Das passende
Bewehrungsgewebe nach Abschnitt 2.2.4 ist in das dufiere Drittel des Unterputzes einzu-
arbeiten. Stofe des Gewebes sind ca. 10 cm zu Uberlappen.

Vor Aufbringen des Oberputzes darf der Unterputz mit dem Haftvermittler nach
Abschnitt 2.2.6 versehen werden. Er soll ein mdgliches Durchscheinen des Unterputzes
und einen zu schnellen Wasserentzug aus dem Oberputz in den Unterputz verhindern.

Nach dem Erharten des Unterputzes und ggf. des Haftvermittlers ist der Oberputz nach
Abschnitt 2.2.7 nach den Vorgaben des Herstellers anzurtthren und in einer Schichtdicke
nach Anlage 2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufzubringen.

Weitere Hinweise

Als unterer Abschluss des Warmedamm-Verbundsystems muss ein Sockelprofil befestigt
werden, sofern nicht ein vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockeldam-
mung vorliegt. Die Anwendung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer
MaRBnahmen.

Die Fensterbdanke muissen regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne
Behinderung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss des Warmedamm-Verbundsystems muss gegen Witterungsein-
flusse abgedeckt werden.

Dehnungsfugen im Gebaude missen mit Dehnungsprofilen im Warmedamm-Verbundsys-
tem berlcksichtigt werden. Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregen-
dicht zu schlieen.

In Bereichen, in denen mit erhdhter mechanischer Belastung zu rechnen
besondere MalRnahmen, z. B. die Ausfihrung einer zusatzlichen bewehyte
schicht erforderlich sein.




Seite 11 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-33.44-155 vom 12. September 2007
Abweichende Ausfuhrungen des WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassung sind im Einzelfall zu beurteilen und bedurfen ggf. zusatzlicher
Nachweise.
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Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass) [mm]
[kg/m?]

Grundierungen:

Tiefgrund LEF 0,1-0,28 -

Kieselit-Grundiermittel 0,1-0,28 -

Kieselit-Grundierfarbe 0,08-0,18 -

Grundierfarbe WP 0,1-0,23 -

Klebemértel:

VWS-Klebemértel ca. 4,0 voliflachige,

VWS-Mbrtel 30-50 ggf. teilflachige

. ’ ’ Verklebung

VWS-Multimortel 40-50

VWS-Leichtmortel 35-45

Dammstoff:

Mineralwolle-Lamellenddmmplatten nach Abschnitt 2.2.3 - <200

Unterputze:

VWS-Mbrtel 45-50 3,0-4,0

VWS-Multimértel 45-10,5 3,0~7,0

VWS-Leichtmortel 50-8,0 50-7,0

Bewehrung:

VWS-Gittermatte 0,165 -

Haftvermittler:

Kieselit-Grundierfarbe 0,08-0,18 -

Oberputze:

Leichtputz bis 8,0 1,56-5,0

Mineralputz R 25-30 2,0-3,0

Mineralputz K 25-30 2,0-3,0

ALLIGATOR FARBWERKE
GmbH

Markstralle 203
32130 Enger

Aufbau des WDVS
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Bezeichnung Norm Hauptbinde- DIN 52615
mittel kapillare wasserdampf-
Wasser- diffusions-
aufnahme wap aquivalente
Luftschicht-
dicke sy
DIN DIN 52617 ETAG 004 [m]
[kg/(m>Vh)] [kg/m?]

1. Unterputze ggf. mit Grundierung "Kieselit-Grundierfarbe”, "Tiefengrund LEF"
oder"Grundierfarbe WP"

VWS-Mortel EN 998-1 Zement/Kalk 6) - 6)
VWS-Multimortel EN 998-1 Zement/Kalk - 0,32 0,10
VWS-Leichtmortel| EN 998-1 Zement/Kalk 0,14 - 0,05

2. Oberputze ggf. mit Haftvermittler "Kieselit-Grundierfarbe"

Leichtputz EN 998-1 Kalk/Zement ca. 0,11” - 0,08"
Mineralputz R EN 998-1 Kalk/Zement - 0,28Y 0,14%
Mineralputz K EN 998-1 Kalk/Zement - 0,28% 0,14%

6 gemeinsam mit Oberputz gepruft
7 gemeinsam geprift mit Unterputz "VWS-Mortel”
8 gemeinsam geprift mit Unterputz "VWS-Multimdrtel"

ALLIGATOR FARBWERKE Oberflachenausfihrung Anlage 3
GmbH Anforderungen zur allgemeinen "
Markstrake 203 bauaufsichtlichen Zu
32130 Enger Nr. Z-33.44-155
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1. Klebemoriel und Unterputze
Prifung

Prafnorm bzw. -vorschrift

Haufigkeit*

1. Abreif¥festigkeit am Dammstoff
(Einzelwert > 80 kPa)

ETAG 004 °,
Abschnitt 5.1.4.1.3

Y4 jahrlich

2. Mineralisch gebundene Produkte:
a. Schittdichte

in Anlehnung an
DIN EN 459-2:2002-02 °

2 x je Produktionswoche

Abschnitt 5.8
b. KorngroRenverteilung DIN EN 1015-1:2007-05 "' dto
(Trockensiebung)
b. Frischmortelrohdichte DIN EN 1015-6:2007-05 "% dto
2. Oberputze
Prifung Prifnorm Haufigkeit™

1. Mineralisch gebundene Produkte:
a. Schittdichte

b. Frischmortelrohdichte

in Anlehnung an
DIN EN 459-2:2002-02
Abschnitt 5.8

DIN EN 1015-6:2007-05

1 x je Produktionswoche

2 x je Produktionswoche

* Produktionswoche: 5 Produktionstage, in einem Zeitraum von einem Monat, beginnend mit dem ersten

Produktionstag

3. Dammstoffplatten (Zuordnung der Priifungen s. Abschnitt 2.2.3)

Prifung

Haufigkeit

a. Druckfestigkeit bzw. Druckspannung bei 10 % Stauchung
b. Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

c. Scherfestigkeit/Schubmodul

gemaR DIN EN 13162:2001-10, Tabelle B1 ™

gemafd DIN EN 13162:2001-10, Tabelle C1

Umfang der Fremdiiberwachung

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist einen Erstprifung der Bauprodukte durchzufihren. Die werkseigene

Produktionskontrolle ist

durch eine Fremdiberwachung

regelmalig zu

Uberpriufen (Oberputze

ausgenommen), mindestens jedoch zweimal jahrlich. Es sind die 0.g. Prifungen sowie folgende Prufung

durchzufiihren:
Prifung

nach

Prufnorm

Haufigkeit

1. Brandverhalten des WDVS

9 ETAG 004

Leitlinie fur

siehe Abschnitt 2.4.3.1

Verbundsysteme mit Putzschichten

10 DIN EN 459-2:2002-02
11 DIN EN 1015-1:2007-05

Baukalk-Teil 2: Prifverfahren
Prufverfahren fur Mortel fir Mauerwerk — Teil 1: Bestimmung der KorngréRenverteilung

(durch Siebanalyse)

2 DIN EN 1015-6:2007-05

Prifverfahren fur Mortel fur Mauerwerk — Teil 6: Bestimmung de

Frischmortel)

13 DIN EN 1015-1:2007-05

(durch Siebanalyse)

Europésiche Technische Zulassung fir AuRenseitige W&armedamm-

Prifverfahren fir Mortel fur Mauerwerk — Teil 1: Bestimmung der Kgff

ALLIGATOR FARBWERKE
GmbH

Markstralle 203
32130 Enger

Werkseigene
Produktionskontrolle und
Fremdiberwachung
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Korrekturwert AR, g zur Ermittlung des bewerteten Schalilddmm-Mafes der Wandkonstruktion

Der Korrekturwert ARy ist nach folgender Gleichung zu ermitteln:

ARW,Rz ARW - KK -Ks - KT

mit : ARw  Korrekturwert in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz nach Tabelle 1
Kk Korrektur fur die prozentuale Klebeflache nach Tabelle 2
Ks Korrektur fur den langenbezogenen Strémungswiderstand nach Tabelle 3
Ky Korrektur fur das bewertete Schalldamm-Maf der Tragerwand nach Tabelle 4

Tabelle 1 Korrekturwert in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz

Resonanzfrequenz fg [Hz]

Korrekturwert AR,, [dB]

Mineralwolle-Lamellend@mmplatte

mit Dibeln ohne Dibel
fr <60 Hz 9 16
B0 Hz < fr < 70 Hz 8 14
70 Hz < fr <80 Hz 7 12
80 Hz < fs < 90 Hz 5 10
90 Hz < fr <100 Hz 4 9
100 Hz < fr < 120 Hz 3 6
120 Hz < fz < 140 Hz 1 4
140 Hz < fr < 160 Hz -1 1
160 Hz < fr < 180 Hz -2 -1
180 Hz < fz < 200 Hz -3 -2
200 Hz < fg < 220 Hz -4 -4
220 Hz < fr < 240 Hz -5 -5
240 Hz < fg -5 -6

Formel zur Berechnung der Resonanzfrequenz

fr =160 |—— IFz
m,

s' = dynamische Steifigkeit der Dammplatten in MN/m®

m's = Flachenmasse der Putzbekleidung in kg/m?

Die Berechnung der Resonanzfrequenz erfolgt mit dem Wert der fur die dynamische Steifigkeit nach

DIN EN 13162:2001-10, Abschnitt 4.3.9 angegebenen Stufe.

ALLIGATOR FARBWERKE
GmbH

Markstralle 203
32130 Enger
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Tabelle 2 Korrektur fur die prozentuale Tabelle 3 Korrektur fur den l&dngenbezogenen

Klebeflache Stromungswiderstand
prozentuale Kk [dB] [Bngenbezogener Stromungs-|  Ks [dB]
Klebeflache [%] widerstand r [kPa s/m?]

40 0 10 6
60 1 15 4
80 2 20 2
100 3 25 0

30 -2

35 -4

40 -6

Tabelle 4 Korrektur fur das bewertete Schalldamm-Maf} der Tragerwand

Resonanzfrequenz Ky [dB] in Abhangigkeit vom bewerteten Schalldamm-MaR der
fr [Hz] Tragerwand R,, [dB]

43 -45 | 46-48 | 49-51 52-54 | 55-57 | 58-60
fr <60 Hz -10 -7 -3 0 3 7
60 Hz < fr <80 Hz -9 -6 -3 0 3 6
80 Hz < fr <100 Hz -8 -5 -3 0 3 5
100 Hz < fr £ 140 Hz -6 -4 -2 0 2 4
140 Hz < fr < 200 Hz -4 -3 -1 0 1 3
200 Hz < fgr < 300 Hz -2 -1 -1 0 1 1
300 Hz < fg < 400 Hz 0 0 0 0 0 0
400 Hz < fz <500 Hz 1 1 0 0 0 -1
500 Hz < fg 2 1 1 0 -1 -1

Zur Anwendung der Tabelle ist das bewertete Schalldamm-MalR R,, der Tragerwand nach folgender Gleichung
zu ermitteln:

Rw= [27,1+O,1243 (m'y / m'g) —0,000113 (m'y, / m'o)zJ dB

mit.  m'y = die gemal Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11, Abschnitt 2.2.2
ermittelte flachenbezogene Masse der Tragerwand.

m'o= 1 kg/m>.

Der fiir AR, r ermittelte Wertist auf den Bereich -6 dB < AR,z < 16 dB zu begrgﬁen

ALLIGATOR FARBWERKE Korrekturfaktoren fur Ry, r Anlage 5.2
GmbH zur allgemeinen
Markstrake 203 bauaufsichtlichen Zulassung
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Bestétigung der ausfiihrenden Firma:

a) Das Fachpersonal der ausfuhrenden Firma wurde vom Hersteller nach
Abschnitt 2.4.1.1 Uber die sachgerechte Ausfiihrung unterrichtet durch:

b) Die Beurteilung der Abreififestigkeit der Wandoberflache und der dauerhaften Vertraglichkeit
eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemértel ist erfolgt durch:
(Name, Anschrift)

C) Ausfihrung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-33.44-155
Ausgefihrtes System:.

d) Die Uberprifung der Ebenheit ergab:
(Angabe der Prifmethode und des Ergebnisses)

e) Die Oberflache der Wand wurde vorbereitet durch:
f) Das System wurde zusatzlich befestigt mit:
ALLIGATOR FARBWERKE Information fUr den Anlage 6
GmbH Bauherrn zur allgemeinen " :
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