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Bescheid

uber
die Ergénzung

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 1. Februar 2008

Zulassungsnummer:

Antragsteller:

Zulassungsgegenstand:

Geltungsdauer bis:

Z-15.1-262

Alpenlandische Veredelungs-Industrie GmbH
Gustinus-Ambrosi-Straf3e 1-3

8074 RAABA

OSTERREICH

Gebr. Lotter KG
Waldacker 15
71631 Ludwigsburg

ALD-Gittertrager fir Fertigplatten mit statisch mitwirkender
Ortbetonschicht

28. Februar 2013

Dieser Bescheid erganzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr.Z-15.1-262 vom
1. Februar 2008. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbind it der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen er-verwendet

werden.
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Seite 2 des Bescheids vom 28. Marz 2008 uber die Erganzung der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-15.1-262 vom 1. Februar 2008

ZU Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt

erganzt.

Der Abschnitt 2.3.2 erhélt folgende Fassung:

2.3.2

Werkseigene Produktionskontrolle
Absatz 3 wird wie folgt erganzt:

Der Hersteller der Gittertrager muss sich davon Uberzeugen, dass die flr das Vormaterial in
DIN 488-1:1984-09 oder nach bauaufsichtlicher Zulassung geforderten Eigenschaften durch
Werkkennzeichen und U-Zeichen oder bei Selbsterzeugung des Vormaterials durch den
Gittertragerhersteller durch eine entsprechende werkseigene Produktionskontrolle belegt
sind. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Gittertragers einschlie3lich Hohe, Stabdurchmesser und Stahlsorten,
— Beschreibung und Prufung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Gittertragers,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Der Abschnitt 2.3.3 erhélt folgende Fassung:

2.3.3

Dr.-Ing. Alex

Z13050.08

Fremduberwachung

Folgender Absatz wird erganzt:

Bei Selbsterzeugung des Vormaterials durch den Gittertragerhersteller sind die
"Zulassungsgrundsétze fir Betonstahl in Ringen -BSt 500 KR und BSt 500 WR -
Zulassungs- und Uberwachungspriifungen bei Herstellung und Verarbeitung — (Fassung
November 1993) maBgebend. Die Ergebnisse der Fremdiberwachung sind aufzuzeichnen
und mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind der Zertifizierungsstelle und dem
Deutschen Institut fur Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.




