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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen,

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen,

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbheson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfl-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstédndig vervielfdltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtrdglich ergdnzt und geédndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung des ddmmschichtbilden-
den Baustoffs, "FLAMRO Universal-Brandschutzband" genannt und seine Verwendung fir
Bauteile und Sonderbauteile, an die Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt
werden und bei denen er fiir die Einstufung der Bauteile in eine Feuerwiderstandsklasse
nach DIN 4102 oder nach DIN EN 13501 erforderlich ist.

Die Wirkungsweise des Baustoffs beruht auf der Bildung eines warmeddmmenden
Schaums im Brandfall. Fugen, Spalten und andere Offnungen werden durch den sich
bildenden Schaum ausgefUllt.

Der ddmmschichtbildende Baustoff "FLAMRO Universal-Brandschutzband" ist ein normal-
entflammbarer Baustoff, Baustoffklasse DIN 4102-B21.

"FLAMRO Universal-Brandschutzband" ist ein biegsamer in Form von Matten bzw. Platten
hergestellter Baustoff, der mit Selbstklebeausrlstung versehen in Streifen geschnitten
wird. Er wird in Nenndicken von 3,0 mm bis 5,0 mm hergestellt.

Der Baustoff besteht im Wesentlichen aus blahféhigen Substanzen und Bindemittel.

Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur fir solche Anwendungsfalle, bei denen
im Brandfall der Warmedurchtritt durch Fugen und Offnungen zwischen oder im Innern
von vorgefertigten Elementen feuerwiderstandsfahiger Bauteile und Sonderbauteile durch
das Aufschdumen des Baustoffs behindert werden soll.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht flr die groBflachige Verwendung des
Baustoffs als dammschichtbildendes Brandschutzsystem auf der Oberflache von Stahl-
bauteilen zur Erhéhung der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile.

Unbeschadet dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bediirfen Bauteile und
Sonderbauteile, in denen der Baustoff verwendet wird, zum Nachweis ihrer Feuerwider-
standsklasse eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses oder einer allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (je nach Bauprodukt). Die in diesen Nachweisen enthaltenen
Konstruktionseinzelheiten beziiglich der Verwendung des Baustoffs sind zu beachten
(z. B. bezlglich der erforderlichen Mengen und Mindestdicken).

Sofern der Baustoff speziellen Beanspruchungen wie z. B. der standigen Beanspruchung
durch Chemikalien ausgesetzt werden soll, sind zusatzliche Nachweise erforderlich.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Baustoff "FLAMRO Universal-Brandschutzband" ist ein biegsamer Baustoff mit Selbst-
klebeeinrichtung, der im Wesentlichen aus bldhféhigen Substanzen und Bindemittel beste-
hen muss. Beliebige Zuschnitte sind zuldssig.

Die beim Deutschen Institut flir Bautechnik, Berlin hinterlegten Zusammensetzungen sind
einzuhalten. -

- geprift nach den "Zulassungsgrundsdtzen flir dammschichtbildende
Deutschen Instituts fir Bautechnik, Berlin — einhalten.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, An%@h‘
Priifungen N
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- Dicken: 3,0 mm bis 5,0 mm (Toleranz £ 10%)
- Fl&chengewicht
flr Nenndicke 3,0 mm 3,0 kg/m? = 15%
Fir Nenndicke 5,0 mm 5,0 kg/m? + 10%
-~ Masseverlust durch Erhitzen: 52,0 % < MVAE < 62,0 %
(geprift bei 400 °C {ber 30 Minuten)
- Schaumfaktor:
Nenndicke 3,0 mm 10,5-fach bis19,0 -fach
Nenndicke 5,0 mm 8,5-fach bis 14,5-fach
(geprift bei 400 °C lber 30 Minuten mit Auﬂast)2
- Bléhdruck
Nenndicke 3,0 mm 1,0 N/mm? bis 1,8 N/mm?
Nenndicke 5,0 mm 1,0 N/mm? bis 1,7 N/mm?
(geprift an ca. 3,0 mm bzw. 5,0 mm dicken
Proben bei 350 °C, Verfahren B)?
2.1.3 Der Baustoff "FLAMRO Universal-Brandschutzband", ausgeriistet mit Selbstkiebeeinrich-

2.1.4

2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

tung, muss die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe, Baustoffkliasse
DIN 4102-B2* erfiillen.

Zum Nachweis, dass die Eigenschaften des Baustoffs durch Alterung nicht beeintréchtigt
werden, sind flr alle Produktvarianten Alterungspriifungen an Proben, die 2, 5 und
10 Jahre ausgelagert wurden, durchzuflhren. Die Ergebnisse dirfen von den bei den
Zulassungsprifungen festgestellten Werten nicht wesentlich abweichen. Bei wesentlichen
Abweichungen kann die Zulassung widerrufen werden.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung des Baustoffs sind die Bestimmungen von Abschnitt 2.1 einzuhalten.
Kennzeichnung

Der Baustoff muss vom Hersteller des Baustoffs mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeich-
net werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Der Baustoff muss mit einem Aufdruck oder Aufkleber versehen sein, der folgende Anga-
ben enthalten muss:

"FLAMRO Universal-Brandschutzband"
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-19,11-1902
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr
- normalentflammbar, Baustoffklasse DIN 4102-B2

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines Y/
Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Baustoffs "FLAMRO UniverSaj—B;rfa‘ndisch'u/tzﬁ"“
band" mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. muss*fur
jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werks-

Verfahren beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinteriegt
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2.3.2

2.3.3

eigenen Produktionskontrolle und einer regelmagigen Fremdlberwachung einschlieBlich
einer Erstprifung des Baustoffs nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiGhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Baustoffs eine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
flir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolie soll min-
destens die in der "Richtlinie fir die Uberwachung der Herstellung von dédmmschichtbil-
denden Baustoffen" -in der jeweils geltenden Fassung - aufgeflihrten MaBnahmen
einschlieBen. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

—~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte dle den Anforderungen nicht

wiederholen.
Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk |st die werkselgene Produktlonskontrolle durch

dammschichtbildenden Baustoffen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik in ]éwéils

geltenden Fassung maf3gebend.

Im Rahmen der Fremdilberwachung ist eine Erstprifung des Baustoffs durchzufthren,
sind Proben fiir Prifungen nach der "Richtlinie fir die Uberwachung der Herstellung von
ddmmschichtbildenden Baustoffen” zu entnehmen und zu priifen und kdnnen auch Proben
fir den Nachweis der Alterungsbestdndigkeit entnommen werden. Dabei sind die Anfor-
derungen nach Abschnitt 2.1 zu erfullen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremdUberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
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3.1

3.2

3.3

3.4

Proschek

Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Zum Nachweis der Dauerhaftigkeit des Baustoffs geméaB Abschnitt 2.1.4 hat die fremd-
Uberwachende Stelle spatestens zu Beginn der Fremdiiberwachung Rickstellproben zu
entnehmen. Die Rickstellproben sind bei der Priifstelle auszulagern und nach den in
Abschnitt 2.1.4 vorgesehenen Zeitrdumen auf ihre Alterungsbesténdigkeit zu Gberprifen.

Bestimmungen fiir die Ausfihrung

Die Anordnung von "FLAMRO Universal-Brandschutzband" in oder auf Bauteilen und
Fertigelementen muss so erfolgen, dass ein ausreichender Schutz gegen mechanische
Beschédigungen sichergestellt ist. Diese dirfen das Schaumverhalten des Baustoffes nicht
behindern. Der Nachweis daflr ist bei den Bauteilprifungen zu erbringen.

Beliebigen Zuschnitten z. B. in Streifen sind zul&ssig.

Nach- und Anpassarbeiten an mit dem Baustoff hergestellten Bauteilen missen so vorge-
nommen werden, dass die Materialmenge erhalten bleibt.

Sofern der Baustoff speziellen Beanspruchungen wie der sténdigen Beanspruchung durch
Chemikalien ausgesetzt werden soll, sind zusatzliche Nachweise erforderlich.

Der Hersteller des Baustoffs muss die Verwender schriftlich mit den Besonderheiten des
Baustoffs, inshesondere seine Anwendung betreffend, vertraut machen.

P i (Y




