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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfii-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistédndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtraglich ergdnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung der Brandschutzvergla-
sung, "PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 60" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil
der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13%.

Die Brandschutzverglasung ist aus Scheiben, einem Rahmen und Glashalteleisten aus
Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)? Silikat-Brandschutzbauplat-
ten, den Dichtungen und den Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2 herzustellen.

Zusatzlich zu den vorgenannten Bestimmungen gilt diese allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung auch flr die erforderliche abschlieBende allgemeine bauaufsichtli elung
zum Brandverhalten der Scheiben vom Typ

"PROMAGLAS 60, Typ 2",

"PROMAGLAS 60, Typ 3" und

"PROMAGLAS 60/25, Typ 2"
nach Abschnitt 2.1.1.

Anwendungsbereich

Die Brandschutzverglasung darf als Bauart zur Herstellung lichtdurchldssig
inneren Wanden angewendet werden.

Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in

- mindestens 11,5cm dicke Wénde oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach
DIN 1053-13 mit Steinen mindestens der Festigkeitsklasse 12 sowie mit Mortel
mindestens der Mértelgruppe II oder

- mindestens 10 cm dicke Wande oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045-1% sowie DIN EN 206-1, -1/A1, -1/A25 und DIN 1045-2, -2/A1% mindes-
tens der Betonfestigkeitsklasse C8/10 bzw. C12/15 (Die Mindestbetonfestigkeitsklas-
sen nach DIN 1045-14, Tabelle 3, sind zu beachten.) oder

- Trennwande in Stdnderbauart mit Stahlunterkonstruktion und doppelter Beplankung

aus Gipskarton-Feuerschutzplatten nach DIN 4102-4, -4/A17, Tab. 48, von mindestens
10 cm Wanddicke

einzubauen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile missen
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-2%angehdren.

Beim Einbau der Brandschutzverglasung in Massivbauteile betrdgt die maximal zuldssige
GroBe der Scheibe 1200 mm x 2300 mm. Die Scheibe darf wahlweise im Hoch- oder
Querformat angeordnet werden.

DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Beg-
riffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen

DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Berechnung und Ausfihrung

DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion

DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

und DIN EN 206-1/A1:2004-10

und DIN EN 206-1/A2:2005-09

DIN 1045-2:2001-07 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton; Festlegung,

und DIN 1045-2/A1:2005-01 Eigenschaften, Herstellung und Konformitdt; Anwendungsregeln  zu
DIN EN 206-1

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung und

und DIN 4102-4/A1:2004-11 Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile; Anderung A1l

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe,

Anforderungen und Prifungen
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Beim Einbau der Brandschutzverglasung in eine Trennwand betrdgt die maximal zuldssige
GroBe der Scheibe 1200 mm (Breite) x 2300 mm (Hohe).

Die zuldssige GroBe der Brandschutzverglasung betrédgt maximal 1260 mm x 2360 mm.

Beim Einbau der Brandschutzverglasung in eine Trennwand dirfen mehrere Brandschutz-
verglasungen nebeneinander zu einem sog. einreihigen Fensterband angeordnet werden.
Die zuldssige Gesamthodhe der Trennwandkonstruktion im Bereich der Brandschutzver-
glasung betragt maximal 5000 mm.

Beim Einbau der Brandschutzverglasung in Massivbauteile dirfen mehrere Brandschutz-
verglasungen nebeneinander nur angeordnet werden, wenn die dazwischen befindlichen
Bauteile (Pfeiler, Wande) mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-28
angehoren.

Die Brandschutzverglasung erfillt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 60
unabhangig von der Richtung der Brandbeanspruchung.

Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden.

Die Brandschutzverglasung darf nicht planmaBig der Aussteifung anderer Bauteile dienen.
Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Scheiben

Flr Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind
wahlweise folgende Verbundglasscheiben nach DIN EN 14449° der Firma Promat GmbH,
Ratingen, zu verwenden:

"PROMAGLAS 60, Typ 1"
entsprechend Anlage 10 oder

- "PROMAGLAS 60, Typ 2"
entsprechend Anlage 11 oder

- "PROMAGLAS 60/25, Typ 1"
entsprechend Anlage 13 oder

- "PROMAGLAS 60/25, Typ 2"
entsprechend Anlage 14 _

Es dirfen nur solche Scheiben verwendet werden, die den jeweiligen Bestimmungen der
Bauregelliste B Teil 1, den Technischen Baubestimmungen und den Bestimmungen der
Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 11.14 bzw. 11.15 entsprechen.
Die Scheiben missen hinsichtlich Aufbau, Zusammensetzung und Herstellungsverfahren
denen entsprechen, die bei den Zulassungspriifungen verwendet wurden.
Wahlweise dirfen folgende Scheiben aus Mehrscheiben-Isolierglas nach DIN EN 1279-5%
der Firma Promat GmbH, Ratingen, verwendet werden:

"PROMAGLAS 60, Typ 3"

entsprechend Anlage 12
Es diirfen nur solche Scheiben verwendet werden, die den jeweiligen Bestimmungen der
Bauregelliste B Teil 1, den Technischen Baubestimmungen und den Bestimmungen der
Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 11.16 entsprechen.
Die Scheiben muissen hinsichtlich Aufbau, Zusammensetzung und Herstellungsverfahren
denen entsprechen, die bei den Zulassungspriifungen verwendet wurden.
Die Scheiben vom Typ "PROMAGLAS 60, Typ 1" und "PROMAGLAS 60/25, Typ 1" erfillen
die Anforderungen an das Brandverhalten von nichtbrennbaren Baustoffen.
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DIN EN 14449:2005-07 Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas -
Konformitdtsbewertung/Produktnorm
DIN EN 1279-5:2005-08 Glas im Bauwesen - Mehrscheiben-Isolierglas - Teil 5: Konformitdtsbewertung
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Die Scheiben der Produktfamilie nach den Abschnitten 2.1.1.1 und 2.1.1.2 erfiillen die
Anforderungen an das Brandverhalten der Klasse E nach DIN EN 13501-11% 113,

Rahmen und Glashalteleisten

Flr den Rahmen der Brandschutzverglasung sind = 25 mm dicke Streifen aus nichtbrenn-
baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)? Silikat-Brandschutzbauplatten vom Typ "PROMA-
TECT-H" gemalB allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-MPA-E-00-643 zu ver-
wenden (s. Anlagen 4 bis 6, 8 und 9).

Als Glashalteleisten sind ebenfalls = 25 mm dicke Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoff-
klasse DIN 4102-A)? Silikat-Brandschutzbauplatten vom Typ "PROMATECT-H" zu verwen-
den (s. Anlagen 4 bis 6, 8 und 9).

Wahlweise dirfen die Rahmenprofile und die Glashalteleisten mit Abdeckprofilen aus min-
destens normalentflammbaren (Baustoffklasse DIN 4102-B22 oder Klasse E nach
DIN EN 13501-1'*) Baustoffen bekleidet werden (s. Anlagen 4 bis 6, 8 und 9).

Bei diesen -auch in den Anlagen dargestellten - Ausfilhrungen handelt es sich um
Mindestquerschnittsabmessungen zur Erfiillung der Anforderungen der Feuerwiderstands-
klasse F 60 der Brandschutzverglasung.

Fur den Einbau der Brandschutzverglasung in eine Trennwand gemafi Abschnitt 1.2.2 sind
die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fiir die Gesamtkonstruktion
(Brandschutzverglasung und Trennwand) nach DIN 4103-1** (Durchbiegungsbegrenzung
< H/200, Einbaubereich 1 und 2) zu fihren bzw. bei Verwendung der in Anlage 2, Tab. 1
sowie Anlage 3, Tab. 2und 3  aufgefihrten  Profile (senkrechte Stdnderprofile
(fyx = 240 N/mm?) im Anschiussbereich Brandschutzverglasung — Trennwand) erbracht.
Die vertikal anzuordnenden Standerprofile der Trennwand im Anschlussbereich der Brand-
schutzverglasung missen ungestoB3en lUber die gesamte Héhe der Trennwandkonstruktion
durchgehen.

Fur eine Brandschutzverglasung, die gemdaB Abschnitt 1.2.5 zum Verschluss einer einzel-
nen Wandéffnung in einem Massivbauteil dient, sind die Nachweise der Standsicherheit
und Gebrauchstauglichkeit nach DIN 4103-1* (Durchbiegungsbegrenzung < H/200,
Einbaubereich 2) ebenfalls erbracht.

Dichtungen

Die seitlichen Fugen zwischen der Scheibe und den Glashalteleisten sind umlaufend mit
im eingebauten Zustand normalentflammbarem (Baustoffklasse B2 geman
DIN 4102-4, -4/A1)? Silikon vom Typ "Promat-SYSTEMGLAS-Silikon" der Firma
Promat GmbH, Ratingen, zu versiegeln (s. Anlagen 4 bis 6, 8 und 9).

Befestigungsmittel

Die Befestigung des Rahmens der Brandschutzverglasung an den Laibungen der angren-
zenden Massivbauteile sowie an den Anschlussprofilen der angrenzenden Trennwand
muss unter Verwendung von geeigneten Befestigungsmitteln - gemaB den statischen
Erfordernissen - erfolgen.

Herstellung und Kennzeichnung der Bauprodukte

Herstellung

Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte
2.1.1 bis 2.1.4 einzuhalten.

11
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DIN EN 13501-1: 2007-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus
Brandverhalten von Bauprodukten "

Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, dass die Einstufung in eine Brandverhaltensklasse nath . DIN EN4350}-

eine vorldufige Entscheidung in Ermangelung europdisch harmonisierter Festlegungen dar’st‘ellt Kanftige

harmonisierte Produktspezifikationen kénnen abweichende Prifbedingungen festlegen, die eine erneute Prifung

erforderlich machen.

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaB

Bauregelliste A Teil 1, Anlage 0.2.2.

DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwdnde; Anforderungen, Nachweise

m,\Brandverhalten =
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Kennzeichnung

Kennzeichnung der Scheiben

Jede Scheibe nach den Abschnitten 2.1.1.1 und 2.1.1.2 bzw. ihre Verpackung oder der
Beipackzettel oder der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller
mit der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14449° bzw. DIN EN 1279-5* und dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander und nach Bauregelliste A Teil 1 Ifd. Nr. 11.14 oder 11.15 bzw. 11.16 versehen
sein.

Zusatzlich muss jede Scheibe nach den Abschnitten 2.1.1.1 und 2.1.1.2 - auBer
"PROMAGLAS 60, Typ 1" und "PROMAGLAS 60/25, Typ 1" - und ggf. zuséatzlich ihr Bei-
packzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Liefer-
schein oder die Anlage zum Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Jede Scheibe - auBler "PROMAGLAS 60, Typ 1" und "PROMAGLAS 60/25 Typ 1" - muss
einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen:

— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

- Name des Herstellers

— Zulassungsnummer; Z-19.14-1222

— Brandverhalten: Klasse E nach DIN EN 13501-1
Kennzeichnung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.2.1

Die nichtbrennbaren Bauplatten nach Abschnitt 2.1.2.1 bzw. die Verw
dukte oder die Beipackzettel oder die Lieferscheine oder die Anlagen zu den Lieferschei-
nen mussen jeweils vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet sein.
Kennzeichnung der Brandschutzverglasung

Jede Brandschutzverglasung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist von
dem Unternehmer, der sie fertig stellt bzw. einbaut, mit einem Stahlblechschild zu kenn-
zeichnen, das folgende Angaben - dauerhaft lesbar - enthalten muss:

- Brandschutzverglasung "PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 60"
der Feuerwiderstandsklasse F 60

— Name (oder ggf. Kennziffer) des Herstellers, der die Brandschutzverglasung
fertig gestellt/eingebaut hat (s. Abschnitt 4.4)

- ggf. Name des Antragstellers, falls abweichend vom Hersteller
— Zulassungsnummer: Z-19.14-1222
— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist auf dem Rahmen bzw. den Glashalteleisten der Brandschutzverglasung
dauerhaft zu befestigen (Lage s. Anlagen 1 und 7).

Ubereinstimmungsnachweise
Allgemeines
Ubereinstimmungsnachweis fiir die Scheiben nach den Abschnitten 2.1.1.1 und 2.1.1.2

Die Scheiben nach den Abschnitten 2.1.1.1 und 2.1.1.2 dlrfen fir die Herstellung der
Brandschutzverglasung nur verwendet werden, wenn fiir sie die in der entsprechenden
Norm geforderte Konformitatserkldrung und der Ubereinstimmungsnachweis nach
Bauregelliste A Teil 1 vorliegen.

Zuséatzlich muss die Bestitigung der Ubereinstimmung beziiglich der Anforderungen an
das Brandverhaiten der Scheiben nach den Abschnitten 2.1.1.1 und 2.1.1.2 - auBer fir
"PROMAGLAS 60, Typ 1" und "PROMAGLAS 60/25, Typ 1" - mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung durch den Hersteller
und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.
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Ubereinstimmungsnachweis fiir das Silikon nach Abschnitt 2.1.3

Fiir das Silikon nach Abschnitt 2.1.3 ist die Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch eine Werksbescheinigung "2.1"
nach DIN EN 10204:2005-01 des Herstellers nachzuweisen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Scheiben nach den Abschnitten 2.1.1.1 und 2.1.1.2 - auBer
"PROMAGLAS 60, Typ 1" und "PROMAGLAS 60/25, Typ 1" - und des Silikons nach
Abschnitt 2.1.3 ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufithren,

Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinu-
ierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstelit, dass die von
ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:

— Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

—~ Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fliinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniligendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu
wiederholen.

Bestimmungen fiir die Bemessung

zusétzliche vertikale Belastung erhélt.
Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Die Brandschutzverglasung muss am Anwendungsort aus den Baup
Abschnitt 2 zusammengesetzt werden.

Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung diirfen
nur von Unternehmen ausgeflihrt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem
Gebiet haben und entsprechend geschultes Personal dafiir einsetzen. Der Antragsteller
hat hierzu die ausfihrenden Unternehmen Uber die Bestimmungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und die Herstellung des Zulassungsgegenstandes zu
unterrichten, zu schulen und ihnen in stédndigem Erfahrungsaustausch zur Verfiigung zu
stehen. Der Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen zu fiihren, die aufgrund seiner
Unterweisungen ausreichende Fachkenntnisse besitzen, den Zulassungsgegenstand
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herzustellen. Diese Liste ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik vorzulegen;
Anderungen daran sind ihm mitzuteilen.

Bestimmungen fiir den Zusammenbau

Bestimmungen fiir den Zusammenbau der Rahmenprofile und der Glashalte-
feisten

Fir den Rahmen der Brandschutzverglasung sind Streifen aus nichtbrennbaren Silikat-
Brandschutzbauplatten nach Abschnitt 2.1.2.1 zu verwenden (s. Anlagen 4 bis 6, 8
und 9).

Die Glashalteleisten nach Abschnitt 2.1.2.1 sind unter Verwendung von Schnellbauschrau-
ben @ = 3,9 mm oder Stahlklammern = 38 mm x 10,7 mm x 1,2 mm in Abstanden
< 250 mm an den Rahmenprofilen zu befestigen (s. Anlagen 4 bis 6, 8 und 9).

Wahlweise dlrfen die Rahmenprofile und die Glashalteleisten mit Abdeckprofilen nach
Abschnitt 2.1.2.2 bekleidet werden (s. Anlagen 4 bis 6, 8 und 9).

Bestimmungen fiir den Scheibeneinbau

Die Scheibe ist auf jeweils zwei ca. 5 mm dicken Kldtzchen aus "PROMATECT-H" oder
einem Hartholz oder Kunststoff abzusetzen (s. Anlagen 6 und 8).

In den seitlichen Fugen zwischen der Scheibe und den Glashalteleisten sind als
Abstandhaiter umlaufend = 12 mm breite und 3 mm dicke Vorlegebander zu verwenden.
AbschlieBend sind die Fugen mit dem Silikon nach Abschnitt 2.1.3 zu versiegeln
(s. Anlagen 4 bis 6, 8 und 9).

Der Glaseinstand der Scheibe in den Glashalteleisten muss langs aller Rdnder > 20 mm
betragen (s. Anlagen 4 und 8).

Bestimmungen fiir den Einbau der Brandschutzverglasung
Bestimmungen fiir den Anschluss der Brandschutzverglasung an Massivbauteile

Der Rahmen der Brandschutzverglasung ist an den Laibungen der angrenzenden Massiv-
bauteile umlaufend unter Verwendung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4 in
Abstanden < 500 mm zu befestigen (s. Anlagen 8 und 9).

Sofern gemafl Abschnitt 1.2.5 mehrere Brandschutzverglasungen nebeneinander ange-
ordnet werden, missen die dazwischen befindlichen Bauteile (Pfeiler, Wande) mindestens
der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-28 angehdren (s. Anlagen 7 und 9).

Alle Fugen zwischen dem Rahmen der Brandschutzverglasung und den Laibungen der
angrenzenden Massivbauteile missen umlaufend und vollstdndig mit nichtbrennbaren
(Baustoffklasse DIN 4102-A? oder Klasse A nach DIN EN 13501-1*%) Baustoffen ausgefiilit
und verschlossen werden, z. B. mit Moértel aus mineralischen Baustoffen oder mit nicht-
brennbarer Mineralwolle, deren Schmelzpunkt > 1000 °C liegen muss.

Bestimmungen fiir den Einbau der Brandschutzverglasung in eine Trennwand

Der Rahmen der Brandschutzverglasung ist an den angrenzenden Trennwandprofilen
umiaufend unter Verwendung von Schnellbauschrauben &> 3,9 mm in Absténden
< 300 mm zu befestigen (s. Anlagen 4 bis 6).

Lé&ngs der horizontalen Rander der Brandschutzverglasung ist die Stahlun

Fy

der Trennwand durch U-férmige  Riegelprofile  mit Stegho}{en
(= UW 50 x 40 x 06) zu ergénzen (s. Anlagen 1 und 6).

missen ungestoBen lber die gesamte Hdhe der Trennwandkonstruktion durchg’e‘h““
sind unter Verwendung von geeigneten Befestigungsmitteln - gemaB den statischen
Erfordernissen - kraftschliissig an den oben und unten angrenzenden Massivbauteilen zu
befestigen.

Die an die Brandschutzverglasung angrenzende Trennwand muss aus einer Stahlunter-
konstruktion bestehen, die beidseitig mit jeweils zwei = 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren
(Baustoffklasse DIN 4102-A? oder Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1t ) Gipskarton-
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DIES

Seite 9 von 9 | der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.14-1222 vom
18. Dezember 2008

4.3.2.2

4.4

Bolze

Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180* beplankt sein muss. Die Trennwand muss
mindestens 10 cm dick sein. In den Hohlrdumen zwischen den Beplankungen sind Mine-
ralfaserplatten nach DIN EN 13162'¢ anzuordnen. Der Aufbau der Trennwand muss im
Ubrigen den Bestimmungen der Norm DIN 4102-4, -A17, Tab. 48, fiir Wande aus Gipskar-
tonplatten mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60 entsprechen.

Sofern mehrere Brandschutzverglasungen nach Abschnitt 1.2.5 nebeneinander zu einem
einreihigen Fensterband angeordnet werden, missen die Zwischenstander unter Beriick-
sichtigung der statischen Erfordernisse (s. Abschnitt 2.1.2.3) entsprechend Anlage 5 aus-
gefiihrt werden.

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der die Brandschutzverglasung (Zulassungsgegenstand) fertig stellt,
muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm ausgefiihrte Brandschutzverglasung und die hierfir
verwendeten Bauprodukte (z. B. Rahmenteile, Scheiben) den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen (ein Muster fiir diese Ubereinstim-
mungsbestatigung s. Anlage 15). Diese Erkldrung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderli-
chen Weiterleitung an die zustdndige Bauaufsichtsbehoérde auszuhdndigen

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Im Falle des Austausches beschéadigter oder zerstorter Scheiben ist darauf zu achten,
dass Scheiben verwendet werden, die den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen. Der Einbau muss so vorgenommen werden, dass die
Halterung der Scheiben im Rahmen wieder in der bestimmungsgemaBen Weise erfolgt.

15

16

Z29033.08

DIN 18180:1989-09 Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Prifung
oder DIN 18180:2007-01 Gipsplatten; Arten, Anforderungen
DIN EN 13162:2001-10 einschlieBlich Berichtigung 1:2006-06 Warmed&mmstoffe fir Gebdude - Werk

mé&Big hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation
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= 825
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unbegrenzt

Trennwand nach
DIN 4102-4, ~-4/A1

Teb. 48, = F 80

-
-

PROMAGLAS 60 bzw. 60/25, Typ .
10-14 mit den max. zul. Abmessungen 1200 mm x 28300 mm, (B X H)

entsprechend den Anlagen

Brandschutzverglasung

> 200 mm hoch ist.

#) Zwischensténder auch oberhalb der Brandschutzverglasung

erforderlich, sofern der Trennwandstrelfen oberhalb der
MaBe In mm

Brandschutzverglasung

- Ubersicht, bei Einbau

PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 80
der Feuerwiderstandsklasse F 680 nach DIN 4102-13

in eine Trennwand -

| Anlage 1

zur Zulassung
Nr. Z-19.14-1222
vom
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Tabslle 1

@ Fensterband
Schelbenbreite = 1200 mm,
=

Brustungsh&he 0
Wendhohs| EinbaubereichSténderprofil ne-
h DIN 4103-1 [pen der Brand-
[mm] schutzverglasung
= 4500 2 0 =50/50/4,0
= 5000 1 O =60/50/2,9

MaBe in mm

Brandschutzverglasung

- Tabele 1 -

PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F80
der Feuerwiderstandskiasse F80 nach DIN 4102-13

Anlage 2

vom

zur Zulassung
Nr. Z2-19.14-1222
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Tabelle 2
Einzelscheibe CW-Profile
Scheibenbreite Einbaubereiche 1 u. 2,
= 1200 mm DIN 4103-1
Pfostenabstand
=1310 mm
Brustungshthe | Wandhche
Randpfosten In mm h
{mm]
2 Stlck CW 75x50x06 beliebig s4000
Fensterband
Scheibenbreite Pfos;t%ngrsntr:nd
= 1200 mm
Mittel- bzw. BrUst'ﬁnrgn?nhéhe Wanihr‘jhe
Randpfosten [mm]
. 2200 (Schel~
2 Stlck CW 76x50x06 benhdhe =16800) =3150
2 Stuck CW 75x50x06 21800 =3330
2 Stuck CW 100x50x06 beliebig s2750
., =200 (Schel-
2 Stick CW 100x50%x08| ponhshe z1800) =4000
2 Stlick CW 100x50x08 =1800 =4000
2 Stlck CW 125x50x08 beliebig =4000
Tabelle 3
Einzelschelbe UA-Profile
Scheibenbreite Einbaubereiche 1 u. 2,
= 1200 mm DIN 4103-1
Pfostenabstand
=1310 mm
Briustungshohe | Wandhthe
Randpfosten in mm h
[mm]
1 Stuck UA 50x40x20 beliebig =3600
Fensterband t ,
. . Pfostenabstand
Scheibenbreite
=
= 1200 mm 1310 mm
Mittel- bzw. Brustungshohe Wanihdhe
Rendpfosten In mm Crmm]
2 StlUck UA 50x40x20 belieblg =356560
2 Stuck UA 50x40x20 21800 =3850
2 Stick UA 76x40x20 beliebig =4000

Prinzipdarsteliung
verschachtelter Profile

2 x CW-Profil

2 x UA-Profil

MaBe in mm

Brandschutzverglasung

PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F80

der Feuerwiderstandsklasse F80 nach DIN 4102-13

- Tabelen 2 und 3 -

Anlage 3

zur Zulassung
Nr. Z-19.14-1222
vom ’
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Schnitt B-B

Schnellbauschraube
3,9 x 35, Abst. = 300 mm

wahlweise Abdeckung eus Holz,
Aluminium, Kunststoff oder Edelstahl
mit Slikon-Dichtstoff aufgeklebt oder

aufgeschraubt

PROMATECT-H-
Strelfen

Profill nach Tabelle 1-3

Mineralwolle, entspr. Trennwand

Schnellbauschraube = 3,9 x 35,
Abst. = 260 mm

oder Klammern Z 38/10,7./1,2,
Abst. = 250 mm

Vorlegeband 12 x 3

Promat-SYSTEM-
GLAS-Sillkon

N
Q
©
5]
i ; Nl
Qo ‘_vm
‘C_) [aY
Al N
o 1 T(_Y)
= Q
S ©
.-.' (]
B N
’ 25 |= 26 2/25 25 ’
(
1
= 1200 x 2300 (B x H)| |5 ) = 1200 x 2300 (B x H)
1 7] e

PROMAGLAS 60 bzw. 80/25, Typ .

entspr. den Anlagen 10-14

GKF-8trelfen, d = 12,5 mm
Wahlweise 1 x 25 mm
PROMATECT-H

PROMATECT-H-
Streifen, ggf.
zweilagig

PROMAGLAS 60 bzw. 60/25, Typ .
entspr. den Anlagen 10-14

Mafe in mm

Brandschutzverglasung

PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 60

Anlage &
zur Zulassung

der Feuerwiderstandsklasse F 680 nach DIN 4102-13| Nr. Z-19.14-1222

~ Schnitt B-B -

vom
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Schnitt C-C

7

o
i
Kunststoffdubel mit
Schraube @ = 6 mm,
Abst. = 500 mm
“U-Wandpr ofit
Trennwand nach
DIN 4102-4, -4/A1
Tab. 48, = F 80
- T Schnellbauschraube
“U-Wandprofil 3.9 x 35, Abst. = 300 mm
PROMATECT-H- wahlwel Abdeck
' weise eckung aus
Stre_',fen.’ ggf. Holz, Aluminium, Kunststoff
zwsellagig oder Edeistahi mit Sillkon-
Dichtstoff aufgekiebt oder
gf}OII;AATECT-H— - aufgeschraubt
reifen /___—__
0
[aY
o M Schnellbauschraube = 3,9 x 36,
T o : ::"‘ Abst. = 250 mm
fann) COPOX > KA oder Klammern 2 38/10,7/1,2,
T N 92020:02020°4 95059207020
SO o] R Abst. = 260 mm
X i YNNI
g
(@]
8 Promat-SYSTEM-
ol GLAS-8llikon Vorlegeband 12 x 3
X
(@}
O
N
Vi PROMAGLAS 80 bzw. 80/25, Typ .
V entspr. den Anlagen 10-14
Klbtzchen aus Hartholz,
PROMATECT~-H oder -
Kunststoff (nur unten)
= 36,5 = 21| 2 38,5
1
3 3 MaBe in mm
Brandschutzverglasung Anlage 6
PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 60 zur Zulassung

der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13|Nr. Z-18.14-1222
- Schnitt C-C - vom
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= 2300
(= 1200)

|
|
|
|
|
|
a
|
|
|
|
|
|
|
7 '
77 [
|
|
:
!
|
l
)
|
|
|
|
|
|
!
1

y
Dr_ s I ‘,//// |
i
e —— e -l L —
| ]
D|<
1
= 1200 ,
g (= 2300) ’

Kennzeichnungsschlld/

Massivwand = F 80

PROMAGLAS 60 bzw. 80/25, Typ . entspr. den
Anlagen 10~-14 mit den max. zul. Abmessungen

1200 mm x 2300 mm, wahlweise im Hoch- oder
Querformat angesordnet

MaBe in mm

Brandschutzverglasung Anlage 7
PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 60 zur Zulassung
der Feuerwiderstandsklasse F 680 nach DIN 4102-13| Nr. Z-19.14-1222

- Ubersicht, bei Einbau in Massivwiénde - vom
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Schnitt D-D

geeignete Befestigungs-
mittel, z.B. zugelassener
Dibel mit Schraube,
Abst. = 500 mm

Massivwand 2 F 80

=

Schnellbbauschraube 3,8 x 35,
Abst. = 250 mm
oder Klammern = 38/10,7/1,2,

Abst. = 250 mm

wahlweise
Putz

Vorlegeband 12 x 3

Promat-SYSTEM-
GLAS-Silikon

&
"—_7" T 4 Kibtzchen aus Hartholz
99,09, 1.0.9.0.9,
/ ,// X PROMATECT-H oder
A Kunststoff (nur unten)
c
95 | Gl
o] @ =%
S|m Al
Q ~M
olte! %
== ] %
i RRRRAIRRRRN
drSeTesere! besees,
R .:Q:‘:‘::.:’:’”‘Q‘ PROMAGLAS 80 bzw 80/25, Typ .
06%6%% % e%%% entspr. den Anlagen 10-14
¥ .
wahlweise =
Ausglelchsmbrtel/ =25, 25
Putz oder Abdeckung
PROMATECT-H- = 20 aus Edelstahl, Alu, Holz
Streifen, ggf. oder Kunststoff
zweilagig
PROMATECT-H- 5 = 1200 x 2300

Streifen

Schnitt D-D Alternative

Putz oder Abdecking

aus Edelstahl, Alu, Holz
oder Kunststoff

MaBe in mm

Brandschutzverglasung

PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 60*
der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13
- Schnitt D-D und Schnitt D-D Alternative -

Anlage 8
zur Zulassung
Nr. Z-19.14-1222

vom
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Schnitt E-E

Pfeileranschluss

geeignete Befestigungs-
mittel, z.B. zugelassener
Dlbel mit Schraube,
Abst. = 500 mm

Massivwand 2 F 60

PROMAGLAS 60 bzw 60/25, Typ .
entspr. den Anlagen 10-14

Schnellbauschraube = 3,8 x 35,
Abst. = 250 mm

oder Klammern = 38/10,7/1,2,
Abst. = 250 mm

Vorlegeband 12 x 3

Promat-SYSTEM-
GLAS-Sllikon

PROMAGLAS 60
bzw 680/256, Typ .
entspr. den Anlagen 10-14

= 115 Mausrwerk
= 100 Beton
\l

N
N

25

v

25

wahlweise
Ausgleichs-
mortel

=1200 x 2300 5
el —

PROMATECT-H-
Streifen, ggf.
zwellagig

PROMATECT-H-
Streifen

IV

26

Putz oder Abdeckung
aus Edelstahl, Alu, Holz
oder Kunststoff

S , s 1200 x 2300

—

MaBe in mm

Brandschutzverglasung

PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 80

der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13

- Schnitt E-E, Pfeileranschluss -

Anlage ©

zur Zulassung
Nr. Z-18.14-1222
vom | ‘
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Verbundglasscheibe PROMAGLAS 60, Typ 1

3
3
a
a
:
E
3
%l
%
a
a
x
:
ai
)
4
z
3
3
as
%
a
a
a
A
%
3

27Tmm

Nenndicke

@ Floatglasschelbe nach DIN EN 672-8, klar, ca. 83 mm dick Typ 1-O

2) Natrium-Silikat, ca. 1,3 mm dick

@ Kantenschutzband, Aluminiumkiebeband, = 0,38 mm dick

MaBe in mm

Brandschutzverglasung

PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 80
der Feuerwiderstandsklasse F 80 nach DIN 4102-13

- Verbundglasscheibe -

Anlage 10

zur Zulassung
Nr. Z-18.14-1222
vom
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Verbundglasscheibe PROMAGLAS 80, Typ 2

_Fl'a‘che 1

aﬂwmmmﬁw&mm&e&mmmww&s AL AROL NG SR A S LA R AN N

} 26mm ’

1 K
Nenndicke

©

Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9 Kkliar,
ca. 3 mm dick

Floatglasscheibe nach DIN EN 672-9 klar,

®

ca. 3 mm dick bei Typ 2-0
oder

Ornamentglas nach DIN EN &72-9, strukturiert,

ca. 4 mm dick bei Typ 2-2
oder

Floatglasscheibe nach DIN EN &72-9, getont,
ca. 5 mm dick, mit Beschichtung auf Flache 1 bel Typ 2-6

Natrium-Silikat, ca. 1,3 mm dick; Zusammensetzung
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt
PvB-Folie, klar, ca. 0,76 mm dick

oder

® @

PVB-Folie, matt, ca. 0,76 mm dick bei Typ 2-3

B Kantenschutzband, Aluminiumklebeband, = 0,38 mm dick,
Zusammensetzung beim Deutschen Institut fur Bautechnik

hinterlegt
MeBe in mm
Brandschutzverglasung Anlage 1
PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 60 zur Zulassung
der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13| Nr. Z-19.14-1222
-Verbundglasscheibe- vom
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Isolierverbundglasscheibe PROMAGLAS 60, Typ 3

Flache 1 Flache 2

’ 39mm ‘

! Nenndicke '

(1) Floatglasscheibe nach DIN EN §72-9, klar,
ca. 6 mm dick bei Typ 3-0

oder

Floatglasschelbe nach DIN EN 572-9, klar
oder getont, mit Beschichtung auf Flache 1 bei Typ 3-5

oder
Floatglasscheibe nach DIN EN &572-9, klar

oder getont, mit Beschichtung auf Flache 2 bei Typ 3-4, 3-7

(alle AusfUhrungen wahlweise mit Kalknatron-Einscheiben-
sicherheitsglas nach DIN EN 12160-2)

Floatglasscheibe nach DIN EN &572-9, klar, ca. 3 mm dick
Natrium-Silikat, ca. 1,3 mm dick; Zusammensetzung

beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt

PVvB-Folie, klar, 0,76 mm dick
oder

PVB-Folie, matt, 0,78 mm dick bel Typ 3-3

Scheibenzwischenraum, d = 8 mm
Abstandshalter, umlaufend, aus Metallblechprofilen

mit den Scheiben verklebt
Kantenschutzband, Aluminiumklebeband, = 0,38 mm dick,

¥ @@ & 0O

Zusammensetzung beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegt
MaBe in mm
Brandschutzverglasung Anlage 12
PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F60 zur Zulassung
der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13[ Nr. Z2-19.14-1222
- Isolierverbundglasscheibe - vom 7 j
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Verbundglasscheibe PROMAGLAS 60/25, Typ 1

25 mm ’
Nermdic:ke|

| _

@Floatglasscheibe nach DIN EN &572-9, klar,
ca. 3 mm dick Typ 1-0

@ Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, kiar,
ca. 8 mm dick

@) Natrium-Silikat, ca. 1,3 mm dick

@ Kantenschutzband, Aluminiumklebeband, = 0,38 mm dick

MabBe in mm

Brandschutzverglasung Anlage 13
PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 60 zur Zulassung

der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13| Nr. Z-19.14-1222
- Verbundglasscheibe - vem 1§ Dbl 80
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Verbundglasscheibe PROMAGLAS 80/286, Typ 2

Flache 1

{ 29 mm f

AR AR A R R R A AR AR R A S R AR A AR A SR A AN R R R A TR AR AN R AN AR A A TR
o

' Nenndicke

©

Floatglasscheibe nach DIN EN 572-9, Kklar,
ca. 3 mm dick

Floatglasscheibe nach DIN EN &§72-9, Klar,
ca. 8 mm dick

®©

@ Floatglasscheibe nach DIN EN 672-9, klar, bei Typ 2-0
ca. 3 mm dick
oder
Ornamentglas nach DIN EN §72-9, strukturiert,
ca. 3 mm dick bei Typ 2-2
oder
Floatglasscheibe nach DIN EN §72-9, getont,
ca. 5 mm dick mit Beschichtung auf Flache 1 bei Typ 2-56

®

Natrium-Silikat, ca. 1,3 mm dick; Zusammensetzung

beim Deutschen Institut flr Bautechnik hinterlegt

PVB-Folie, klar, ca. 0,78 mm dick

oder

PVB-Folie, matt, ca. 0,76 mm dick bei Typ 2-3

@ Kantenschutzband, Aluminiumklebeband, = 0,38 mm dick,
Zusammensetzung beim Deutschen Institut fur Bautechnik

@

hinterlegt
MaBe in mm
Brandschutzverglasung Anlage 14
PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 80 zZur Zu|assung

der Feuerwiderstandsklasse F 80 nach DIN 4102-13 | Nr. Z-19.14-1222
vom | |

- Verbundglasscheibe -




Ubereinstimmungsbestétigung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Brandschutzverglasung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat: ..o

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
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Datum der HerstellUNG: .....iiii e civiri i sk e e e e n e e enns

Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Brandschutzverglasung(en): ................

|

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Brandschutzverglasung(en) der Feuerwiderstandsklasse ............ hinsichtlich
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.14-....... des Deutschen Instituts far
Bautechnik vom ... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und
Ergdnzungsbescheide vom ........ccccccueeee. ) hergestellt und eingebaut sowie ge-
kennzeichnet wurde(n) und

— die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte
(z.B. Rahmen, Scheiben) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen und erforderlich gekennzeichnet waren. Dies betrifft auch
die Teile des Zulassungsgegenstandes, fir die die Zulassung ggf. hinterlegte
Festliegungen enthélt.

(Ort, Datum)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn
zusténdige Bauaufsichtsbehérde duszuhandige

Brandschutzverglasung 1
PROMAGLAS-Leichtbaukonstruktion F 60 /::rlazgjasiung

der Feuerwiderstandsklasse F 60 nach DIN 4102-13 NP 7-19 14-1292

- Ubereinstimmungsbestatigung - vom 4




