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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behdrden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung
zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt und geé&ndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1  Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung der
Rohrabschottung, "System ZZ-Manschette ..." genannt, als

~ Bauteil der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11" bei Einbau in Decken
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 120, Benennung (Kurzbezeichnung)
F 120-AB nach DIN 4102-22 oder

— Bauteil der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11" bei Einbau in Wande und
Decken mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbesténdig), Benennung
(Kurzbezeichnung) F 90-AB nach DIN 4102-22,

Die Rohrabschottung verhindert in Abhangigkeit von der Einbausituation (Bauteilart und
jeweils zulassiger Rohrmanschettentyp) fir eine Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten
oder von 90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch (s. Abschnitt 1.2.1).

1.1.2  Die Rohrabschottung muss bei Wandeinbau aus zwei Rohrmanschetten und bei Decken-
einbau aus einer Rohrmanschette nach Abschnitt 2 bestehen, die im Bereich der Rohr-
durchfihrung am Bauteil manschettenartig um das Rohr gelegt werden muissen/muss,
sowie aus einem Verschluss der Restfuge zwischen dem hindurchgeflihrten Rohr bzw.
der Rohrmanschette und dem Bauteil.

1.2 Anwendungsbereich
1.2.1  Die Rohrabschottungen

~ unter Verwendung der Rohrmanschette vom Typ "ZZ-Manschette Typ E" und "ZZ-Man-
schette Typ ES" dirfen in mindestens 150 mm dicke Wande aus Mauerwerk, aus
Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton mindestens der Feuerwiderstandsklasse
F 90,

— unter Verwendung der Rohrmanschette vom Typ "ZZ-Manschette Typ A" und "ZZ-Man-
schette Typ AS" dirfen in mindestens 100 mm dicke Wéande aus Mauerwerk, aus
Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton sowie leichte Trennwénde in Standerbau-
art mit Stahlunterkonstruktion und Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder
nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten mindestens der Feuerwi-
derstandsklasse F 90 und

— unter Verwendung der Rohrmanschette vom Typ "ZZ-Manschette Typ E", "ZZ-Man-
schette Typ ES", "ZZ-Manschette Typ A" und "ZZ-Manschette Typ AS" dirfen in min-
destens 150 mm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 120 oder F 90

eingebaut werden (s. Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2).
Die Rohrabschottung erfilit

— bei Einbau in Decken — ausgenommen bei Durchfihrung von sog. Getrdnkeschlauchen
geman Abschnitt 1.2.3 - maximal die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse

R 120,
- bei Einbau in Wande maximal die Anforderungen der Feuerwnderstandsklass R 90
und
1 DIN 4102-11:1985-12  Brandverhalten von Baustoffen und Bautellen Rohrummantelun

gen; Begrlffe Anforderungen und Prufungen

2 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe,
Prafungen
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— bei Durchfihrung von sog. Getrénkeschlauchen gemaf Abschnitt 1.2.3 maximal die
Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 90.

1.2.2  Durch die Rohrabschottungen dirfen unter Berlcksichtigung der Einbausituation thermo-
plastische Rohre der nachfolgend genannten Rohrwerkstoffe und Abmessungen
hindurchgefuhrt werden, die fir Rohrieitungsanlagen fir nichtbrennbare Flissigkeiten, flir
nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Laftungsleitungen), fur Rohrpostleitungen (Fahr-
rohre) oder fur Staubsaugleitungen bestimmt sind3:

- Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Poly-
vinylchlorid (PVC-C) und Polypropylen (PP) mit einem RohrauBendurchmesser
bis 160 mm und Rohrwanddicken von 2,4 mm bis 11,9 mm (s. Abschnitt 3.2.1),

— Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE),
Polypropylen (PP),  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder  Acrylester-Styrol-Acryl-
nitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB)
sowie Rohre aus mineralverstérkten Kunststoffen geman den allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-228 und Nr. Z-42.1-265
mit einem RohrauBendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis
14,6 mm (s. Abschnitt 3.2.2),

-~ Zweischicht-Verbundabwasserrohre aus Styrol-Copolymerisaten gemafR allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-220 mit einem RohrauBendurchmesser
von 52 mm bis 160 mm und Rohrwanddicken von 2,8 mm bis 6,3 mm (s. Ab-
schnitt 3.2.3),

— Abwasserrohre aus mineralverstarktem PP gemal allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-42.1-223 mit einem RohrauBBendurchmesser von 50 mm bis 110 mm
und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 2,7 mm (s. Abschnitt 3.2.4),

— Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 150 um dicken Aluminiumeinlage, die auf ein
Tragerrohr aus PP aufgebracht sowie mit einer diinnen PP-Schicht geschitzt wird mit
einem RohrauBendurchmesser von 32 mm bis 110 mm und einer Rohrwanddicke von
5,4 mm bis 18,4 mm (s. Abschnitt 3.2.5),

— Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 500 um dicken Aluminiumeinlage, die auf ein
Tragerrohr aus PE aufgebracht sowie mit einer dinnen PE-Schicht geschutzt wird mit
einem RohrauBendurchmesser von 32 mm bis 50 mm und einer Rohrwanddicke von
3,0 mm bis 4,5 mm (s. Abschnitt 3.2.6) oder

— Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 850 um dicken Aluminiumeinlage, die auf ein
Tragerrohr aus PE aufgebracht sowie mit einer dinnen PE-Schicht geschitzt wird mit
einem RohrauBendurchmesser von 32 mm und einer Rohrwanddicke von 3,0 mm
(s. Abschnitt 3.2.7).

Die Rohre durfen ggf. mit zuséatzlichen Isolierungen versehen sein (s. Abschnitt 3.2.8).

1.2.3  Durch die Rohrabschottungen durfen unter Berlcksichtigung der Einbausituation Getran-
keschlauche - bestehend aus geblndelten PE-Schlauchen mit einer Isolierung aus
synthetischem Kautschuk — mit einem maximalen Auf3endurchmesser von 70 mm hin-
durchgefuhrt werden (s. Abschnitt 3.2.9).

1.2.4  Fir die Verwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke mdoglich ist, oder in leichten Trennwéanden anderer Bauarten
als nach Abschnitt 3.1.2 - oder fir Rohre bzw. Getrankeschlauche anderer Anwendungs-
bereiche oder aus anderen Werkstoffen oder anderer Rohrau3endurchmesser bzw.
Rohrwanddicken als nach den Abschnitten 1.2.2 und 1.2.3 ist die Anwendbarkeit geson-
dert nachzuweisen, z. B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

1.2.5  Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen dirfen nicht durch die
Rohrabschottung hindurchgefuhrt werden.

3 Technische Bestimmungen fiir die Ausfiihrung von Rohrleitungsanlagen und d
Rohrdurchfthrungen bleiben unberihr.
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1.2.6  Die Funktion der Rohrabschottung an pneumatischen Fdrderanlagen, Druckluftleitungen
0. &. ist nur dann gewahrleistet, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im
Brandfall abgeschaltet wird.

1.2.7  Eine Verwendung der Rohrabschottung in Bereichen standiger unmittelbarer Nasse oder
in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, an denen standige unmittelbare Nasse auftreten
kann, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen.

1.2.8  Die Verhinderung der Brandubertragung Uber die Medien in den Rohrleitungen und die
Verhinderung des Austretens gefahrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der
Leitungen unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter MafBnahmen
bei der Konzeption bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

1.2.9 Eine Verwendung der Rohrabschottung in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in
denen eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen.

1.2.10 Es ist sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicherheit des
angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzungen
2.1.1 Rohrmanschettengehduse

Fir die Herstellung der Gehause flr die Rohrmanschetten muss mindestens 0,5 mm
dickes Stahlblech verwendet werden.

2.1.2  Brandschutzeinlage
Fur die Herstellung der Brandschutzeinlage der Rohrmanschette muss der damm-
schichtbildende Baustoff, "ZZ-Brandschutzschaum G" genannt, geman allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1622 verwendet werden.

2.1.3  Dammschichtbildender Baustoff

Zum Verflllen von Fugen zwischen den hindurchgefihrten Getrankeschlduchen und der
Bauteillaibung darf ggf. der dammschichtbildende Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse
BDS-N" gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1600 verwendet
werden (s. Abschnitt 4.3.3).

214 Isoliermaterial

Als Isoliermaterial darf mindestens normalentflammbarer (Baustoffklasse DIN 4102-B2)4
PE-Schaumstoff mit einer Dicke von maximal 5 mm verwendet werden.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung der Rohrmanschetten

Die aufzusetzenden Rohrmanschetten, "ZZ-Manschette Typ A" bzw. "ZZ-Manscheite
Typ AS" genannt, sowie die einzubauenden Rohrmanschetten, "ZZ-Manschette Typ E"
bzw. "ZZ-Manschette Typ ES" genannt, mussen aus einem Stahlblechgehause aus dem
Baustoff gemafl Abschnitt 2.1.1 sowie aus einer Brandschutzeinlage aus dem Baustoff
gemaf Abschnitt 2.1.1 bestehen (s. Anlagen 19 bis 22).

Die Rohrmanschetten "ZZ-Manschette Typ AS" bzw. "ZZ-Manschette Typ ES" sind
zuséatzlich mit einem Streifen aus PE-Schaumstoff gemaB Abschnitt 2.1.4 versehen
(s. Anlagen 19 und 22).

Das Stahlblechgehduse muss ausreichend gegen Korrosion geschitzt werden. Der Ver-
schiuss der Rohrmanschetten erfolgt mit Hilfe von Manschettenlaschen (s. Anlage 19)

4 DiN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begri
und Prifungen
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Die Rohrmanschetten durfen wahlweise als sog. Rohrmanschettenband hergestelit wer-
den, der Verschluss der Rohrmanschetten erfolgt mit Hilfe von Spannschellen (s. An-
lage 22).
Die Rohrmanschette muss auf den Auf3endurchmesser des jeweils hindurchgeflhrten
Rohres abgestimmt werden (s. Anlagen 15 bis 17 und 19).

2.2.2 Kennzeichnung

2.2.2.1 Kennzeichnung der Rohrmanschetten
Jede Rohrmanschette flr Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung und ggf. zusatzlich ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der L&nder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.
AuBerdem muss jede Rohrmanschette und ggf. jede dazugehorige Verpackung einen
Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen:

- Rohrmanschette "ZZ-Manschette Typ E", "ZZ-Manschette Typ A", "ZZ-Manschette Typ
ES" bzw. "ZZ-Manschette Typ AS"
flir Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..."
(Die jeweilige Bezeichnung der Rohrabschottung und die Kennzeichnung fur die Gréf3e
sind entsprechend anzugeben.)
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.17-1659
- Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

— Herstellwerk
— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist auf der Rohrmanschette zu befestigen. Wahlweise dirfen diese Angaben
auch an derselben Stelle erhaben eingepragt werden.

2.2.2.2 Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.4

Die Bauprodukte mussen entsprechend den Bestimmungen der jeweils daflr erteilten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Prif-
zeugnisse gekennzeichnet sein.

2.2.2.3 Kennzeichnung der Rohrabschottungen
Jede Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit
einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..."
der Feuerwiderstandsklasse R ...
nach Zul.-Nr.: Z-19.17-1659

(Die jeweilige Bezeichnung der Rohrabschottung und die Feuerwiderstandsklasse ist
entsprechend anzugeben.)

— Name des Herstellers der Rohrabschottung

— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen.
2.2.3  Einbauanleitung

Jede Rohrmanschette nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einer
Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller dieser Zulassung erstellt und die min-
destens folgende Angaben enthalten muss:

— Art und Mindestdicken der Wande und Decken, in die die Rohrabschottung eingebaut
werden darf - bei feuerwiderstandsfahigen Montagewanden auch deren Aufbau und die
Beplankung -,
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— Grundsatze fir den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben Uber die daflir zu ver-
wendenden Baustoffe,

— Hinweise auf zuldssige Rohrmanschetten und Aufstellung der Rohre aus thermoplasti-
schen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, RohrauB3endurchmesser, Rohr-
wanddicke), die durch die jeweils verwendeten Rohrmanschetten hindurchgefihrt wer-
den durfen,

- Hinweise auf zuldssige Rohrisolierungen sowie Angaben zu Isolierdicken und Langen,
bezogen auf die Rohrabmessungen,

— Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung, Sonderdurchfihrungen
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgéange.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1  Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Rohrmanschetten mit den Bestimmungen die-
ser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmaBigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Rohr-
manschetten nach Maf3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Rohr-
manschetten eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten. Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der
Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2  Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Rohrmanschetten ist eine werkseigene Produktionskontrolle
einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom
Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit
der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produk-
tionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeflGhrten MalBBnahmen einschlieBen:

— Prifung der Abmessungen der Stahlblechgehause und der Brandschutzeinlagen min-
destens einmal pro 1000 Stlck - jedoch mindestens einmal je Herstellungstag - bei
standiger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtstandiger Fertigung;

— Prufung, dass fir die Herstellung der Brandschutzeinlagen ausschlieBlich der in der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderte Baustoff verwendet wird.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen
- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.
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Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MafBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Rohrmanschetten und Brandschutz-
einlagen, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Ver-
wechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erfor-
derlich - die betreffende Prifung unverziglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk der Rohrmanschetten ist die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremdlberwachung regelméafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal
jahrlich. Die Uberwachungsstelle ist nach mindestens einjéhriger beanstandungsfreier
Uberwachung berechtigt, die Zahl der Uberwachungen auf eine pro Jahr herabzusetzen,
wenn sich die Herstellung als wenig fehlerempfindlich erweist und die bisherigen Prifer-
gebnisse positiv sind.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung der Rohrmanschetten und der
Brandschutzeinlagen durchzufthren, und es kénnen auch Proben fr Stichprobenprifun-
gen entnommen werden. Dabei ist die Einhaltung der in Abschnitt 2.2.1 fur die Rohrman-
schetten und die Brandschutzeinlagen festgelegten Anforderungen zu Uberprifen. Die
Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die FremdUberwachung muss mindestens nachfolgende MalBnahmen umfassen:

— die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,

— die Kontrolle der Abmessungen der Stahlblechgehduse und der Flllmengen bzw. der
Abmessungen der Brandschutzeinlagen,

— die Kontrolle der Kennzeichnung der fir die Herstellung der Rohrmanschetten verwen-
deten Baustoffe sowie die Kennzeichnung der Rohrmanschetten selbst.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen flr den Entwurf

3.1 Bauteile
3.1.1  Die Rohrabschottung darf in

— Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-15, aus Beton bzw. Stahibeton nach DIN 10456
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41667,

— leichte Trennwéande in Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen
nach Abschnitt 3.2.2 oder

— Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 10456 oder aus Porenbeton geman
DIN 42238 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.
Die Wéande und Decken missen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

3.1.2 Die leichten Trennwadnde mdlssen eine beidseitige Beplankung aus je 2 mindestens
12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)* Gipskarton-Feuerschutz-

5 DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausflhrung (in der jeweils geltenden Ausgabe

6 DIN 1045: Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfuhrung (in der
Ausgabe)

7 DIN 4166: Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der
Ausgabe)

8 DIN 4223: Bewehrte Dach- und Deckenplatten aus dampfgehartetem Gas- un

Richtlinien flir Bemessung, Herstellung, Verwendung und Prifung (ifr
geltenden Ausgabe)

Z16653.08
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platten (GKF) nach DIN 181809 haben. Der Aufbau dieser Wande muss im Ubrigen den
Bestimmungen von DIN 4102-410 fiir Wande der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gips-
karton-Feuerschutzplatten entsprechen.

Wahlweise darf die Rohrabschottung auch in leichte Trennwande in St&dnderbauart mit
Stahlunterkonstruktion und ein- bzw. zweilagiger Beplankung aus zement- bzw. gipsge-
bundenen nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)4 Bauplatten eingebaut werden,
wenn die Konstruktionsart den Wanden der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach
DIN 4102-410 entspricht und die Feuerwiderstandsklasse F 90 durch ein allgemeines bau-
aufsichtliches Prufzeugnis nachgewiesen ist.

3.1.3 Die Rohrmanschetten benachbarter Rohrabschottungen durfen aneinandergrenzen. Die
Rohre mussen so angeordnet sein, dass zwischen ihnen keine Bereiche (z. B. Zwickel)
entstehen, die nicht vollstdndig geman Abschnitt 4.3 verfulit werden kénnen.

Abweichend davon sind folgende Abstande einzuhalten:

Sofern die Rohrdurchfihrung bei Deckeneinbau schrag ausgefahrt wird, muss der
Abstand zwischen benachbarten Rohren mindestens 60 mm betragen (s. Abschnitt 4.2.2).

Bei Anordnung von Rohrmanschetten an Rohrbégen muss der Abstand zwischen benach-
barten Rohren bei Deckeneinbau mindestens 60 mm und bei Wandeinbau mindestens
70 mm betragen (s. Abschnitt 4.2.4).

Bei Durchfihrung von Getrankeschlauchen muss der Abstand zwischen den Getrénke-
schlauche mindestens 100 mm betragen.

3.2 Rohrwerkstoffe, Rohrdurchmesser, Rohrwanddicken
3.2.1  Durch die Rohrabschottungen dirfen Rohre aus

— weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI) gemafi DIN 8062, DIN 666012,
DIN 1953113, DIN 1953214,

— chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) geman DIN 80795 und DIN 1953816 sowie
— Polypropylen (PP) gemal DIN EN 1451-117

hindurchgefihrt werden, deren RohrauBBendurchmesser und deren Rohrwanddicken unter
Beachtung der Bauteilart den Angaben zum Anwendungsbereich auf den Anlagen
5 und 12 entsprechen missen (vgl. Abschnitt 4.2).

9 DIN 18180: Gipsplatten; Arten und Anforderungen (in der jeweils geltenden Ausg Be

10 DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

" DIN 8062: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI); MaBe (in der
jeweils geltenden Ausgabe)

12 DIN 6660: Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen flir Rohrpostanlagen aus weich-
macherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) (in der jeweils geltenden Ausgabe)

13 DIN 19531; Rohre und Formstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steck-

muffe fir Abwasserleitungen innerhalb von Gebauden; MaBe, Technische Lieferbe-
dingungen (in der jeweils geltenden Ausgabe)

14 DIN 19532: Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyviny!chlorid (PVC hart, PVC-U) flr die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische
Regel des DVGW (in der jeweils gelienden Ausgabe)

15 DIN 8079: Rohre aus chioriertem Polyvinylchlorid (PVC-C); - PVC-C 250 - MaBe (in der jeweils
geltenden Ausgabe)
16 DIN 19538: Rohre und Formstlicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC) mit Steckmuffe far

heiBwasserbestandige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebduden; Male,
Technische Lieferbedingungen (in der jeweils geltenden Ausgabe)

17 DIN EN 1451-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der Gebaudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an
Rohre, Formsticke und das Rohrleitungssystem (in der jeweils geltenden Ausgabe)

716663.08
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3.2.2  Durch die Rohrabschottungen durfen Rohre aus

— Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) geman DIN 807418, DIN 195339, DIN 19535-120
und DIN 19537-121,

— Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) gemaf DIN 807222 und DIN 1953319,

— Polypropylen (PP) geman DIN 807723,

- Acrylnitril-Butadien-Styrol  (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester  (ASA) geman
DIN 1689124,

- Styrol-Copolymerisaten geman DIN V 1956125,

- vernetztem Polyethylen (PE-X) gemaf DIN 1689326,

~ Rohre aus Polybuten (PB) geman DIN 1696927 sowie

— mineralverstéarkten Kunststoffen geman den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassun-
gen Nr. Z-42.1-21728 Nr. Z-42.1-2182°, Nr. Z-42.1-22830 und Nr. Z-42.1-26531

hindurchgefihrt werden, deren RohrauBBendurchmesser und deren Rohrwanddicken unter

Beachtung der Bauteilart den Angaben zum Anwendungsbereich auf den Anlagen 6, 14

und 15 entsprechen mussen (vgl. Abschnitt 4.2).

3.2.3 Durch die Rohrabschottungen dirfen Zweischicht-Verbundabwasserrohre aus Styrol-
Copolymerisaten gemaB allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-22032 hin-
durchgeflhrt werden, deren RohrauBendurchmesser und deren Rohrwanddicken unter
Beachtung der Mindestbauteildicken den Angaben zum Anwendungsbereich auf den An-
lagen 6, 14, 15 und 18 entsprechen missen (vgl. Abschnitt 4.2).

18 DIN 8074: Rohre aus Polyethylen (PE) — PE 63, PE 80, PE 100, PE HD -

geltenden Ausgabe)

19 DIN 19533: Rohrleitungen aus PE hart (Polyethylen hart) und PE weich (Polyetiylen weich!
die Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungst8ites:¢
jeweils geltenden Ausgabe)

20 DIN 19535-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir heiBwasserbestan-
dige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Geb&uden; MafBe (in der jeweils gelten-
den Ausgabe)

21 DIN 19537-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) flr Abwasserkandle
und -leitungen; MaBe (in der jeweils geltenden Ausgabe)

22 DIN 8072: Rohre aus PE weich (Polyethylen weich); Maf3e (in der jeweils geltenden Ausgabe)

23 DIN 8077: Rohre aus Polypropylen (PP); MafB3e (in der jeweils geltenden Ausgabe)

24 DIN 16891: Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA);
MaBe (in der jeweils geltenden Ausgabe)

25 DIN V 19561: Rohre und Formstiicke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe fiir heiBwasser-
bestdndige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebduden; Mafe, Technische
Lieferbedingungen (in der jeweils geltenden Ausgabe)

26 DIN 16893: Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); MaBe (in der jeweils geltenden Ausgabe)

27 DIN 16969: Rohre aus Polybuten (PB); PB 125; MaBe (in der jeweils geltenden Ausgabe)

28 Z-42.1-217: Abwasserrohre und Formstlcke aus mineralverstéarktem PP in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 der Baustoftklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fr
Hausabftussleitungen

29 Z-42.1-218: Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 flir Hausabflussleitungen

30 Z-42.1-228: Abwasserrohre und Formstlcke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten
DN 50 bis DN 200 der Baustoffklase B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fur
Hausabflussleitungen

31 2-42.1-265: Glattwandige Abwasserrohre und Formstlicke mit profilieter Wandung und glatter
Innenflache aus mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2
- normalentflammbar - nach DIN 4102 fur Hausabflussleitungen

32

Z16653.08

Z-42.1-220: Hausentwdsserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-

Copolymerisaten in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2
- normalentflammbar - nach DIN 4102
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3.2.4  Durch die Rohrabschottungen durfen Abwasserrohre aus mineralverstarktem PP geman
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-22333 hindurchgefliihrt werden, deren
RohrauBendurchmesser und deren Rohrwanddicken den Angaben auf der Anlage 7 ent-
sprechen missen.

3.2.5 Durch die Rohrabschottungen dirfen bei Deckeneinbau Kunststoffverbundrohre mit einer
bis zu 150 um dicken Aluminiumeinlage, die auf ein Tragerrohr aus PP aufgebracht sowie
mit einer dinnen PP-Schicht geschutzt wird hindurchgefihrt werden, deren RohraufBen-
durchmesser und deren Rohrwanddicken unter Beachtung der verwendeten Rohrman-
schetten den Angaben auf der Anlage 7 entsprechen mussen.

3.2.6 Durch die Rohrabschottungen dirfen Kunststoffverbundrohre mit einer bis zu 500 um
dicken Aluminiumeinlage, die auf ein Tragerrohr aus PE aufgebracht sowie mit einer diin-
nen PE-Schicht geschutzt wird hindurchgefUhrt werden, deren RohrauBendurchmesser
und deren Rohrwanddicken den Angaben auf der Anlage 8 entsprechen mussen.

3.2.7 Durch die Rohrabschottungen dirfen bei Wandeinbau Kunststoffverbundrohre mit einer
bis zu 850 um dicken Aluminiumeinlage, die auf ein Trégerrohr aus PE aufgebracht sowie
mit einer dinnen PE-Schicht geschitzt wird mit einem RohrauBendurchmesser von
32 mm und einer Rohrwanddicke von 3,0 mm hindurchgefihrt werden.

3.2.8 Die Rohre durfen bei Verwendung der Rohrmanschetten "ZZ-Manschette Typ A" und "ZZ-
Manschette Typ E" im Bereich der Rohrabschottungen mit zuséatzlichen Isolierungen
geman Abschnitt 2.1.4 versehen sein.

3.2.9 Durch die Rohrabschottungen durfen bei Einbau in mindestens 150 mm dicke Massivbau-
teile und bei Verwendung von Rohrmanschetten "ZZ-Manschette Typ A" bzw. "ZZ-Man-
schette Typ AS" Getrdnkeschlduche mit einem maximalen AuBendurchmesser von
70 mm geman den Anlagen 9 und 10 hindurchgefihrt werden. Die Getrankeschlauche
durfen aus bis zu 16 dicht geblndelten flexiblen PE-Schiduchen mit einem AuBendurch-
messer von 8,5 mm bis 13,5 mm und Schlauchwanddicken bis 3 mm bestehen. Sie
muassen mit einer Ummantelung aus einer dinnen PE-Folie sowie aus einem 13 mm
dicken Schaumplattenstreifen bzw. Schaumstoffschlauch aus Synthese-Kautschuk ver-

sehen sein.

Es sind die in der Tabelle 1 aufgefihrten Produkte zu verwenden.

Tabelle 1

Synthese-Kautschuk-Isolierung Verwendbarkeitsnachweis 34

"AF/Armaflex” P-MPA-E-03-510
"HT/Armaflex" P-MPA-E-03-554
"SH/Armaflex" Z-23.14-1028
"Kaiflex HT" Z-23.14-1142
"Kaiflex-KK" P-BWUO03-I-16.5.59
"K-Flex H" bzw. "LKS-W-1" Z-23.14-1250
"K-Flex ST-Schlauche" bzw. "K-Flex ST-Platten"” P-3346/1021-MPA-BS
"EUROBATEX-PLUS" P-BWUO03-I-16.5.37
"Thermaflex AF" P-BWUO03-1-16.5.217

Ggf. kann die duBere Synthese-Kautschuk-Isolierung mit einer weiteren Lage PE- oder
PVC-Folie versehen sein.

33 Z-42.1-223: Abwasserrohre und Formstlcke aus mineralverstarkiem PP in
DN 40/0D bis DN/OD 160 mit der Bezeichnung "RAUPIANO Plu
teitungen

34 Der Verwendbarkeitsnachweis ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder

bauaufsichiliches Priifzeugnis.

216653.08
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Der Restspalt zwischen der Isolierung und der Brandschutzeinlage der Rohrmanschette
darf maximal 7 mm betragen.

Die Restoffnung zwischen der Bauteillaibung und den Getrankeschlduchen ist geman Ab-
schnitt 4.3 zu verschlieBen.

3.3 SicherungsmaBnahmen

3.3.1  Bei Anordnung der Rohrabschottung an technischen Rohrleitungsanlagen sind die Be-
stimmungen des Abschnitts 1.2.6 zu beachten und gegebenenfalls notwendige Siche-
rungsmafBnahmen vorzusehen.

3.3.2 Bei Einbau der Rohrabschottungen in Wande sind die ersten Halterungen (Unterstitzun-
gen) der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand < 500 mm anzuordnen. Die-Halte:
rungen mussen nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A)4 sein.

4 Bestimmungen fir die Ausfiuhrung

4.1 Auswahl der Rohrmanschetten

Es muss die geman den Anlagen 15 bis 17 und 19 dem jeweiligen Rohrauf
messer zugeordnete Rohrmanschette verwendet werden. (Bei Sonderdurchfuh
gelten die Abschnitte 4.2.2 bis 4.2.4)

Vor dem Einbau der Rohrmanschetten ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob das Rohr den
Bestimmungen von Abschnitt 3.2 und die Rohrmanschette der Einbauvariante gemaf den
Anlagen 1 bis 4, 10, 11, 13 und 15 bis 17 entspricht und ob SicherungsmafBnahmen in
Umsetzung des Abschnitts 1.2.6 erforderlich werden.

4.2 Anordnung der Rohrmanschetten

4.2.1 Bei Rohrdurchflihrungen durch Decken muss an der Deckenunterseite und bei Rohr-
durchfihrungen durch Wande muss auf jeder Wandseite je eine Rohrmanschette nach
Abschnitt 2.2.1 angeordnet werden (s. Anlagen 1 bis 4, 10, 11, 13 und 15 bis 17).

42.2 Die Rohrdurchfihrung von Rohren nach Abschnitt 3.2.2 bzw. 3.2.3 darf im Bereich der
Decken wahlweise schrég ausgefuhrt werden (s. Anlage 13). Der Anwendungsbereich der
Rohre gemaf Anlage 14 ist zu beachten.

4.2.3 Bei Deckendurchfiihrungen von Rohren nach Abschnitt 3.2.2 bzw. 3.2.3 dirfen im Bereich
der Rohrmanschette abhangig von Rohrmanschettentyp und Rohrart Doppelmuffen,
Steckmuffen oder geklebte Muffen angeordnet werden. Bei Verwendung von Doppel-
oder Steckmuffen muss eine Rohrmanschette verwendet werden, die eine Abmessungs-
stufe gréBer ist als nach Anlage 19 fir das Rohr vorgesehen. Die Lange der Brand-
schutzeinlage ist an den MuffenauBendurchmesser anzupassen (s. Anlagen 13 und
15 bis 17). Der Anwendungsbereich der Rohre geméaB den Anlagen 15 und 18 ist zu
beachten.

4.2.4  Bei Rohren nach Abschnitt 3.2.1 diirfen die Rohmanschetten an Rohrbogen mit einem
Biegeradius von 500-1000 mm angeordnet werden (s. Anlage 11). Der Anwendungsbe-
reich der Rohre gemé&f3 Anlage 12 ist zu beachten.

4.3 Fugenausbildung

4.3.1 Die Fugen zwischen den Bauteillaibungen und den Rohrmanschetten, den (ggf. isolierten)
Rohren und den Getréankeschlauchen sind mit formbestandigen, nichtbrennbaren (Bau-
stoffklasse DIN 4102-A)* Baustoffen, wie z. B. Beton oder Zementmortel, vollstandig in
Bauteildicke auszufillen (s. Anlagen 1 bis 4, 10, 11, 13 und 15 bis 17).

4.3.2 Wahlweise darf bei den aufgesetzten Rohrmanschetten - mit Ausnahme von Sonder-
durchfihrungen geman den Abschnitten 4.2.2 bis 4.2.4 - eine maximal 15 mm breite Fuge
zwischen der Bauteillaibung und dem hindurchgeflhrten Rohr mit nichtbrennbarer (Bau-
stoffklasse DIN 4101-A)* Mineralwolle, deren Schmelzpunkt Uber 1000 °C liegen muss,
fest ausgestopft werden (s. Anlagen 3 und 4).

Z16653.08
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4.3.3 Wahlweise darf bei Durchfihrung von Getrdnkeschlduchen durch mindestens 240 mm
dicke Massivwéande und 150 mm dicke Decken eine maximal 25 mm breite Fuge beidsei-
tig der Wand bzw. der Decke auf einer Tiefe von mindestens 20 mm mit dem damm-
schichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.3 ausgeflllt werden (s. Anlage 10). Die
Fugentiefe muss — z. B. mit Hilfe einer Schalungshilfe aus Pappe — sichergestellt werden.

4.4 Montage der Rohrmanschetten

4.4.1 Die Rohrmanschetten mlssen mit Hilfe der Manschettenlaschen bzw. die Rohrmanschet-
ten ohne Laschen (sog. Rohrmanschettenband gemaf Abschnitt 2.2.1) missen mit Hilfe
einer Spannschelle geschlossen werden (s. Anlagen 19 und 22).

Die Spannschelle ist jeweils in der Mitte des Rohrmanschettenblechs anzuordnen.

4.4.2 Die aufgesetzten Rohrmanschetten fur Rohre mit einem RohrauBendurchmesser
<110 mm missen mit 3 Haltewinkeln (s. Anlage 23) und daflr geeigneten Stahl-
dibeln M6 an der Wand bzw. Decke befestigt werden. An Rohrmanschetten flir Rohre mit
einem RohrauBBendurchmesser > 110 mm sind 4 Haltewinkel anzuordnen.

Die Befestigung der Rohrmanschetten in leichten Trennwanden muss mittels durchge-
hender Gewindestangen M6 erfolgen; diese Art der Befestigung darf wahlweise auch bei
allen anderen Einbaufallen ausgefuhrt werden (siehe Anlagen 3, 4, 10 und 16).

Bei der Befestigung der Rohrmanschetten mit Dubeln sind die geforderten Randabstande
einzuhalten.

443 Wahlweise dirfen bei Rohrdurchfihrungen durch mindestens 150 mm dicke Massiv-
wande und Decken die Rohrmanschetten in das Bauteil eingemértelt werden. Ein Min-
destlberstand muss gewahrleistet werden (s. Anlagen 1 und 2). Bei Einbau in leichte
Trennwande und Durchfihrung von Getrénkeschlauchen dirfen nur aufgesetzte Rohr-
manschetten verwendet werden.

4.4.4  Bei Schragdurchfihrung von Rohren und Anordnung von Rohrmanschetten an Rohr-
bdgen sind die Rohrmanschetten geman den Anlagen 11 und 13 anzuordnen.

4.45  Fir die Montage der Rohrabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauanleitung
des Herstellers zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

4.5 Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer, der die Rohrabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt, muss fir
jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er bescheinigt,
dass die von ihm ausgeflihrte Rohrabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster flir diese Bescheinigung s. Anlage 24).
Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die
zustandige Bauaufsichtsbehorde auszuhéndigen.

Bolze Beglaubigt

Z16653.08



"ZZ-Manschette Typ E", Feuerwiderstandsklasse R 90 bei

Einbau in Massivwand:

Mindestwanddicke ¢ > 150 mm

c>150

50

[

50

Rohre gemaft
Anlagen 5-8

"ZZ-Manschette Typ E"

Fugenverschluss mit
nichtbrennbaren Baustoffen
(Baustoffklasse DIN 4102-A)

"ZZ-Manschette Typ E", Feuerwiderstandsklasse R 120/ R 90

bei Einbau in Massivdecke:

Mindestdeckendicke ¢ > 150 mm

Rohre gemat}
Anlagen 5-8

NN\

c>150

25

"ZZ-Manschette Typ E"

Massivdecke

Fugenverschiuss mit
nichtbrennbaren Baustoffen
(Baustoffklasse DIN 4102-A)

Malke in mm

77-1659 06/08_fi

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer-
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11

- Einbau "ZZ-Manschette, Typ E" (Eingemortelt)

in Massivbauteile -

Anlage 1

zur Zulassung
Nr.: Z-19.17-1659
vom 30.05.2008




"ZZ-Manschette Typ ES", Feuerwiderstandsklasse R 90
bei Einbau in Massivwand:

Mindestwanddicke ¢ > 150 mm ¢ > 150

25| 50 || 50 |25

‘ "ZZ-Manschette Typ ES"

Rohre geman
9 (mit Isoliermaterial)

Anlagen 5-8

Rohr

Fugenverschiuss mit
Massivwand L _// o nichtbrennbaren Baustoffen

(Baustoffklasse DIN 4102-A)

_______‘
|
P
R
S
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"ZZ-Manschette Typ ES", Feuerwiderstandsklasse R 120/
R 90 bei Einbau in Massivdecke:

Mindestdeckendicke ¢ > 150 mm

Rohre gemaf - —
Anlagen 5 - 8

Massivdecke

_ \\}\\ _
)

Fugenverschluss mit
nichtbrennbaren Baustoffen
B (Baustoffklasse DIN 4102-A)

"ZZ-Manschette Typ ES"
(mit Isoliermaterial)

Mafie in mm

27-1659 06/08_fi

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 2
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- Einbau "ZZ-Manschette, Typ ES" (Eingemortelt) Nr.: Z-19.17-1659
in Massivbauteile - vom 30.05.2008




"ZZ-Manschette Typ A", Feuerwiderstandsklasse R 90 bei
Einbau in Massivwand bzw. in leichte Trennwand:
Mindestwanddicke ¢ > 100 mm

75 . e2100 75

| | | |
Befestigung mit Stahlspreizdiibein

- 37 und Schrauben > M6 x 60 in
Q Massivwédnden

| Ry
///,/////,///’//,//,//////// 770027247 |

Haltewinkel
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: |~ Rohre gemaf
! Anlagen 5-8

/\éé "ZZ-Manschette Typ A"

Befestigung mit Gewindebolzen M6
in leichten Trennwanden bzw. Fugenverschluss mit nichtbrennbaren Bau-
Massivwanden stoffen (DIN 4102-A) verschlielRen. Alternativ
bei Fugenbreiten < 15 mm fest mit Mineral-
wolle (DIN 4102-A, Schmelzpunkt > 1000° C)
Leichte Trennwand ausstopfen.

"ZZ-Manschette Typ A", Feuerwiderstandsklasse R 120/ R 90
bei Einbau in Massivdecke:
Mindestdeckendicke ¢ > 150 mm

I

Fugenverschluss mit nichtbrennbaren Bau-

stoffen (DIN 4102-A) verschlielen. Alternativ
— | bei Fugenbreiten < 15 mm fest mit Mineral-
wolle (DIN 4102-A, Schmelzpunkt > 1000° C)
ausstopfen.

Rohre gemal}
Anlagen 5 -8

Massivdecke
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Alternativ:
Befestigung mit
Gewindebolzen M6

Befestigung mit Stahlspreizdiibein
und Schrauben > M6 x 60

Haltewinkel

"ZZ-Manschette Typ A"
Male in mm
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Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 3
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 [ zyr Zulassung

- Einbau "ZZ-Manschette, Typ A" (Aufgesetzt) - Nr.: Z-19.17-1659
vom 30.05.2008




"ZZ7-Manschette Typ AS", Feuerwiderstandsklasse R 90

bei Einbau in Massivwand bzw. in leichte Trennwand:
Mindestwanddicke ¢ = 100 mm

| 75 . ©2100 RGN
| | | |
Befestigung mit Stahlspreizdiibeln

o E/ und Schrauben > M6 x 60 in
i Massivwanden
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: : | Rohre geman
! | Anlagen 5 - 8

A

2 Leieioies
R,
A
05550 0
A A s AN A

KX

"ZZ-Manschette Typ AS"
(mit Isoliermaterial)

Haltewinkel

Befestigung mit Gewindebolzen M6

o 2 Fugenverschluss mit nichtbrennbaren Bau-
in leichten Trennwanden bzw.

stoffen (DIN 4102-A) verschlieften. Alternativ

Massivwanden //_ _ KX bei Fugenbreiten < 15 mm fest mit Mineral-
Leichte Trennwand wolle (DIN 4102-A, Schmelzpunkt > 1000° C)
ausstopfen.

"ZZ-Manschette Typ AS", Feuerwiderstandsklasse R 120/
R 90 bei Einbau in Massivdecke:

Mindestdeckendicke ¢ > 150 mm Fugenverschluss mit nichtbrennbaren Bau-
ke = stoffen (DIN 4102-A) verschlielien. Alternativ

- 5 — — = bei Fugenbreiten < 15 mm fest mit Mineral-
wolle (DIN 4102-A, Schmelzpunkt > 1000° C)
ausstopfen.

Rohre gemaf
Anlagen 5 -8

Massivdecke
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Alternativ:
Befestigung i
Gewindebolzen M6

c>150
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Befestigung mit Stahlspreizdibeln

und Schrauben > M6 x 60 Haltewinkel
"ZZ-Manschette Typ AS"
(mit Isoliermaterial) Mafde in mm

22-1659 06/08_fi

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 4
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- Einbau "ZZ-Manschette, Typ AS" (Aufgesetzt) - Nr.: Z-19.17-1659
vom 30.05.2008




Rohre gemafd Abschnitt 3.2.1 der besonderen Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fir Rohraulien-
durchmesser da< 110 mm

Massivdecke ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschette Typ E, ES, A, AS"
Massivwand ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"
Massivwand und leichte Trennwand ¢ > 100 mm, Feuerwiderstandskiasse R 90: "ZZ-Manschette Typ A und AS"
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Rohre gemafl Abschnitt 3.2.1 der besonderen Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung flir Rohraul3en-
durchmesser da> 110 mm

Massivdecke ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschette Typ E, ES, A, AS"
Massivwand ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"
Massivwand ¢ > 100 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ A und AS"
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Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 5
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 | zur Zulassung

- Anwendungsbereich Rohre gemaR Abschnitt 3.2.1 - | Nr.: Z-19.17-1659
vom 30.05.2008




Rohre gemal Abschnitt 3.2.2 und 3.2.3 der besonderen
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung fur Rohrauftendurchmesser da< 110 mm

Massivdecke ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandskiasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschette Typ E, ES, A, AS"
Massivwand ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"
Massivwand und leichte Trennwand ¢ > 100 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ A und AS"

12 —

10| 100 ) 10,0
Eol |
Py Einbau in Massiv-
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Rohre gemal Abschnitt 3.2.2 und 3.2.3 der besonderen
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung fur RohraufRendurchmesser da> 110 mm

Massivdecke ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschsette Typ E, ES, A, AS"
Massivwand ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"
Massivwand ¢ > 100 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ A und AS"
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Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 6
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- Anwendungsbereich Rohre gemaR Nr.: Z-19.17-1659
Abschnitt 3.2.2 und 3.2.3 - vom 30.05.2008




Rohre gemal} Abschnitt 3.2.4 der besonderen Bestimmungen

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Massivdecke ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschette Typ E, ES, A, AS"
Massivwand ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"
Massivwand und leichte Trennwand ¢ > 100 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ A und AS"

Einbau in Massivwéande,

leichte Trennwande und 2,7
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Rohre gemal Abschnitt 3.2.5 der besonderen Bestimmungen

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Massivdecke ¢ > 1560 mm, Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"

72-1659 06/08_fi
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Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 7

widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11

- Anwendungsbereich Rohre gemaf
Abschnitt 3.2.4 und 3.2.5 -

zur Zulassung
Nr.: Z-19.17-1659
vom 30.05.2008




Rohre gemal} Abschnitt 3.2.6 der besonderen Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Massivdecke ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschette Typ E, ES, A, AS"
Massivwand ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES”
Massivwand und leichte Trennwand ¢ > 100 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ A und AS"
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Rohre gemal Abschnitt 3.2.7 der besonderen Bestimmungen

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Massivwand ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"
Massivwand und leichte Trennwand ¢ > 100 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ A und AS"

Rohrauf®endurch- | Nennrohrwand- Einbauort
messer [mm] dicke [mm]
Massivwande und
32,0 3.0 leichte Trennwéande

22-1659 06/08_fi

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 8
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- Anwendungsbereich Rohre geman Nr.: Z-19.17-1659
Abschnitt 3.2.6 und 3.2.7 - vom 30.05.2008




27-1659 06/08_fi

Getrankeschlauche gemaly Abschnitt 3.2.9 der besonderen
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,
Feuerwiderstandsklasse R 90 bei Einbau in Massivwand und

Massivdecke

[solierung: Synthese-Kautschuk geman
Tabelle 1, Dicke < 13 mm

Schutzfolie PVC 0,2 mm

< 16 Getrankeleitungen MDPE

Dampfsperre MDPE

Getrankeleitungen (Einzelschlduche)
Gesamt-AulRendurchmesser
Getrankeschlauche Aufendurch- Anzahl Wanddicke
D messer Getrankeleitung

[mm]} d

[mm] [Stuck] [mm]
<50 <135 <9 <3
<70 <13,5 <16 <3

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 9
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- Anwendungsbereich Getrankeschlauche bei Verwendung | Nr.: 2-19.17-1659
der "ZZ-Manschette, Typ A" oder "ZZ-Manschette, Typ AS" - | vom 30.05.2008




"ZZ-Manschette Typ A oder AS", Feuerwiderstandsklasse

R 90 bei Einbau in Massivwand:

Mindestwanddicke ¢ > 150 mm bzw. ¢ > 240 mm

c > 150 bzw. ¢ > 240
| 75 " - 75 |

Haltewinkel { | l 1
\\ Befestigung mit Stahlspreizdibeln
"ZZ-Manschette Typ A = 37 und Schrauben > M6 x 60 in
bzw. Typ AS" E% Massivwénden

| 02
N T |
e

Getrankeschlauch

NN

> 20 ]
| 2
Fugenverschluss:
Alternativ: Wanddicke > 240 mm:
Befestigung mit Gewindebolzen M6 / Beidseitige Verflllung mit "ZZ-Brandschutz-
¥ / masse BDS-N" in einer Tiefe von mind. 20 mm
/_ /_ oder mit nichtbrennbaren Baustoffen (Baustoff-

Massivwand — klasse DIN 4102-A) in Bauteildicke

Wanddicke > 150 mm:
Verflllung mit nichtbrennbaren Baustoffen
(Baustoffklasse DIN 4102-A) in Bauteildicke

"ZZ-Manschette Typ A oder AS", Feuerwiderstandsklasse
R 90 bei Einbau in Massivdecke: ,
Fugenverschluss:

Mindestdeckendicke ¢ > 150 mm Beidseitige Verfiillung mit "ZZ-Brandschutz-
masse BDS-N" in einer Tiefe von mind. 20 mm

(siehe Wanddurchflihrung) oder mit nichtbrenn-
baren Baustoffen (Baustoffklasse DIN 4102-A)
in Bauteildicke

Getrankeschlauch

Massivdecke

- \\Y\_ _-_

\E \\\\

< < < <

AN AN AR A AN NN

AN AN AN N

R A
AR R R R Ry

N N AN NN

Befestigung mit Stahlspreizdibeln
und Schrauben > M6 x 60

Alternativ:
Befestigung mit
Gewindebolzen M6

"ZZ-Manschette Typ A bzw. Typ AS" Haltewinkel
Malie in mm

72-1659 06/08_fi

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 10
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- Getrankeschlauche bei Verwendung der "ZZ-Manschette, Nr.: Z-19.17-1659
Typ A" oder "ZZ-Manschette, Typ AS", Einbau in Massivbauteile - | vom 30.05.2008




"ZZ-Manschette Typ E und ES", Feuerwiderstandsklasse
R 120/ R 90 bei Einbau in Massivdecke (Rohrbogen):

Fugenverschluss mit
nichtbrennbaren Baustoffen _/

S Rohre gemafn Abschnitt

3.2.1 und Anlage 10
(Baustoffkiasse DIN 4102-A)

Massivdecke /

c>150

Hinterkante Manschette blindig
bzw. eingemartelt

"ZZ-Manschette Typ E
bzw. Typ ES"

Einbaubedingungen:
50mm<a;+a,<75mm

"ZZ-Manschette Typ E und ES", Feuerwiderstandsklasse
R 90 bei Einbau in Massivwand (Rohrbogen):

Rohre gemall Abschnitt %
3.2.1 und Anlage 10

/ Massivwand

/ Fugenverschluss mit

nichtbrennbaren Baustoffen
(Baustoffklasse DIN 4102-A)

"ZZ-Manschette Typ E
bzw. Typ ES"

Hinterkante Manschette bindig
bzw. eingemdrtelt

Einbaubedingungen:
50 mm<a;+a, <75 mm

22~1659 06/08_fi

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 11
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- "ZZ-Manschette, Typ E bzw. Typ ES", Nr.: Z-19.17-1659
Einbauvariante Rohrbdgen - vom 30.05.2008




Rohre gemal} Abschnitt 3.2.1 der besonderen Bestimmungen

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Massivdecke ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"
Massivwand ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"
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Rohraufendurchmesser [mmj
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Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 12
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 | zur Zulassung

- Anwendungsbereich Rohre gemaR Abschnitt 3.2.1 Nr.: Z-19.17-1659
fir Einbauvariante Rohrbdgen - vom 30.05.2008




"ZZ-Manschette Typ E und ES", Feuerwiderstandsklasse
R 120/ R 90 bei Einbau in Massivdecke (schrage Rohr-
durchfuhrung):

Fugenverschluss mit
nichtbrennbaren Baustoffen
(Baustoffkiasse DIN 4102-A)

Isoliermaterial d < 5 mm
gem. Abschnitt 2.1.3

.
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c > 150

Massivdecke

Hinterkante Manschette bundig.
Kein Spalt zwischen
Manschette und UK Decke!

"ZZ-Manschette Typ E
bzw. Typ ES"
Rohre gemaR Abschnitt 3.2.2,
3.2.3 und Anlage 12 Anordnung auch Uber Schweilinahten
Manschettenabmessungen
(max da = 135mm) gemaf Anlage 17

Maflde in mm

72-1659 06/08_fi

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 13
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- "ZZ-Manschette, Typ E bzw. Typ ES", Einbauvariante | Nr.: Z-19.17-1659
schrage Rohrdurchfiihrung - vom 30.05.2008




Rohre gemaf Abschnitt 3.2.2 der besonderen Bestimmungen

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Massivdecke ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"
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Rohre gemal} Abschnitt 3.2.3 der besonderen Bestimmungen

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Massivdecke ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"

77-1659 06/08_fi
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Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 14

widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11

- Anwendungsbereich Rohre gemaf Abschnitt 3.2.2/
3.2.3 fur Einbauvariante schrage Rohrdurchfihrung -

zur Zulassung
Nr.: Z-19.17-1659
vom 30.05.2008




"ZZ-Manschette Typ E und ES", Feuerwiderstandsklasse
R 120/ R 90 bei Einbau in Massivdecke (Steckmuffe im

Durchfihrungsbereich): - - — —
]

e Formteil
— mit Steckmuffe

e f.,
|

Fugenverschluss mit
nichtbrennbaren Baustoffen
(Baustoffklasse DIN 4102-A)

/

c>150

Massivdecke

"ZZ-Manschette Typ E
bzw. Typ ES" Uber
Steckmuffe angeordnet

Formteil mit Steckmuffe
Dicke der Manschetten-
d Rohr da Muffe Bandschutzeinlage abmessungen
32mm<d< 110 mm <110 mm 6 mm Manschette jeweils aus
nachstgrolerer
110 mm > 110 mm 12 mm Manschette anpassen

Rohre gemafl Abschnitt 3.2.2 und 3.2.3 der besonderen Be-

stimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Massivdecke ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandskiasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"
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Einbau in Massiv-
decken
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Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 15
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- "ZZ-Manschette, Typ E bzw. Typ ES", Einbauvariante | Nr.: £-19.17-1659
Steckmuffe im Durchfiihrungsbereich - vom 30.05.2008




"ZZ-Manschette Typ ES und AS", Feuerwiderstandsklasse
R 120/ R90 bei Einbau in Massivdecke (Friaphon-Rohr mit
Doppelmuffe):

Fugenverschluss mit nichtbrennbaren Bau-
stoffen (DIN 4102-A)

Alternativ:
Befestigung mit

Massivdecke Gewindebolzen M6
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""""""" Doppelmuffe
Befestigung mit 'ZZ-Manschette
Stahlspreizdiibeln u. (%ﬁ g?)ligzrx'a-trgr?aﬁs
Schrauben = M6 x 60 liber Doppelmuffe
- T TN angeordnet - - - =
FRIAPHON FRIAPHON-Roh
-Rohr
Doppelmuffe gemaR Abschnitt 3.2.3
und Anlage 16
Doppelmuffe
[ DN d Rohr [mm] dg Muffe [mm] | L [mm]
50 52 63 105
70 78 97 121
100 110 132 137

Manschettenabmessungen Uber Doppelmuffe

22-1659 06/08_fi

widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11

- "ZZ-Manschette, Typ ES bzw. Typ AS", Einbauvariante
Friaphon-Rohr mit Doppelmuffe -

DN Manschettenband Brandschutzeinlage
Lange [mm] Dicke [mm]
_ 50 270 6
70 378 6
da 100 531 12
I
Mafe in mm
Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 16

zur Zulassung
Nr.: Z-19.17-1659
vom 30.05.2008




"ZZ-Manschette Typ ES", Feuerwiderstandsklasse R 120/

R90 bei Einbau in Massivdecke (Friaphon-Rohr mit

geklebter Muffe):

/ FRIAPHON-Rohr gemaf Abschnitt

Fugenverschiuss mit B 3.2.3 und Anlage 16

nichtbrennbaren Baustoffen
(Baustoffklasse DIN 4102-A)
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Massivdecke

¢ >150

A

e

"ZZ-Manschette Typ ES"
{mit Isoliermaterial)

Uber geklebter

Muffe angeordnet

geklebte Muffe

FRIAPHON-Formteil
mit geklebter Muffe

Formteil mit geklebter Muffe Manschettenabmessungen Uber geklebter Muffe
Manschettenband Brandschutzeinlage
DN d Rohr [mm] dg Muffe {mm)] Lange [mm] Dicke [mm]
50 52 58 261 6
70 78 83 333 6
100 110 115 441 6
125 135 141 558 12
Male in mm

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 17
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11

27-1659 06/08_fi

zur Zulassung
- "ZZ-Manschette, Typ ES", Einbauvariante Nr.: Z-19.17-1659
Friaphon-Rohre mit geklebter Muffe - vom 30.05.2008




Rohre gemal} Abschnitt 3.2.3 der besonderen Bestimmungen

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Anwendungsbereich Rohre mit Doppelmuffe/ Steckmuffe:
Massivdecke ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES”
Anwendungsbereich Rohre mit Doppelmuffe: "ZZ-Manschette Typ E, ES, A, AS"

5 Anwendungsbereich Rohre mit Steckmuffe: "ZZ-Manschette Typ E und ES"
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Rohre gemal Abschnitt 3.2.3 der besonderen Bestimmungen

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Anwendungsbereich Rohre mit geklebter Muffe:
Massivdecke ¢ > 150 mm, Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90: "ZZ-Manschette Typ E und ES"

22-1659 06/08_fi
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Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- Anlage 18

widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11
- Anwendungsbereich Rohre geman Abschnitt 3.2.3
Einbauvariante Friaphon-Rohre mit Doppelmuffe/
Steckmuffe bzw. geklebter Muffe -

zur Zulassung
Nr.: Z-19.17-1659
vom 30.05.2008




"ZZ-Manschette Typ E und Typ A"

Draufsicht: Seitenansicht:
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"ZZ-Manschette Typ ES und Typ AS™:

Draufsicht:

Manschetten fir Rohrauf3endurchmesser da< 110mm:

Manschettenblech, d = 0,5 mm
"ZZ-Brandschutzschaum G", d = 6,0mm
Isolierung, d £ 5 mm

Manschetten fur Rohrauflendurchmesser da> 110mm:

Manschettenblech, d = 0,5 mm
"ZZ-Brandschutzschaum G", d = 12 mme
Isolierung, d £ 5 mm

Abmessungen:
Rohraufen- Manschettenaufiendurchmesser Manschetten- Lasche Gesamtlange
durchmesser da, TypE, A Typ ES, AS bandiange L
32 45 55 171 60 231
40 53 63 198 60 258
50 63 73 234 60 294
52 65 75 234 60 294
63 76 86 270 60 330
75 88 98 315 60 375
78 91 101 324 60 384
90 103 113 360 60 420
110 123 133 423 60 483
125 150 160 513 60 573
135 160 170 540 60 600
140 165 175 558 60 618
160 185 195 621 60 681

22-1659 06,/08_fi

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 19
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- Manschettenabmessungen - Nr.: 2-19.17-1659
vom 30.05.2008




Manschettenband fUr Rohrauf3endurchmesser da< 110 mm:
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I "zZ-Brandschutzschaum G"
d=6mm

Manschettenblech
d=0,5mm

Abmessungen der Manschetten siehe Tabelle Anlage 19
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72-1659 06/08_fi

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 20
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 | zur Zulassung

- Abwicklung Manschettenband fiir Nr.: Z-19.17-1659
Rohrauendurchmesser da< 110 mm- vom 30.05.2008




Manschettenband fir Rohraufdendurchmesser da> 110 mm:
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Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 21
widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- Abwicklung Manschettenband fiir Nr.: Z-19.17-1639
Rohrauendurchmesser da> 110 mm- vom 30.05.2008




"ZZ-Manschette Typ E

und Typ A":

Draufsicht:

Spannschelle

Seitenansicht:
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Manschetten-Verschlufl
mittels Spannschelle

"ZZ:M‘gnschette Typ ES und Typ AS":

aufsicht:

Manschetten fur Rohrauflendurchmesser da< 110mm:

Manschettenblech, d = 0,5 mm
"ZZ-Brandschutzschaum G", d = 6,0mm
fsolierung, d £ 5 mm

Manschetten fiir Rohrauflendurchmesser da > 110mm:

Manschettenblech, d = 0,5 mm
"ZZ-Brandschutzschaum G", d =12 mm
Isolierung, d £ 5 mm

Manschettenband fir da> 110 mm:

72-1659 06/08_fi
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Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 22

widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11

- Abwicklung Manschettenband ohne Verschlusslaschen
(Endlosband, Verschluss mittels Spannband) -

zur Zulassung
Nr.: Z-19.17-1659
vom 30.05.2008




Haltewinkel Rohrmanschetten fur Rohrauflendurchmesser

da< 110 mm:

Seitenansicht: Ansicht; Draufsicht:
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Haltewinkel Rohrmanschetten fur RohraufRendurchmesser

da> 110 mm:

Seitenansicht: Ansicht: Draufsicht:
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Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..." der Feuer- | Anlage 23

widerstandsklassen R120 oder R 90 nach DIN 4102-11
- Abmessungen Haltewinkel -

zur Zulassung
Nr.: Z-19.17-1659
vom 30.05.2008




Ubereinstimmungsbestatiqung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat

- Baustelle bzw. Gebéaude: ....

— Datum der Herstellung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en):

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse R
Decken® der Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich
unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemein
Z-19.17-.... des Deutschen Instituts fir Bautechnik
der Anderungs- und Ergdnzungsbescheide vom
gekennzeichnet wurde(n) und

Zulassung Nr.:
. der Bestimmungen
rgestellt und eingebaut sowie

- die fdr die Herstellung des Zul
Rohrmanschette bzw. Ei
Bestimmungen der allgemei

stands verwendeten Bauprodukte (z.B.
dschutzeinlage u.a.) entsprechend den
ichen Zulassung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die
zustandige Bauaufsichtsbehorde auszuhéandigen.)

Anlage 24

zur Zulassung
der Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90 nach DIN 4102-11 Nr. Z-19.17-1659

- Ubereinstimmungsbestatigung - vom 30.05.2008

Rohrabschottung "System ZZ-Manschette ..."




