DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

10829 Bertin, 24. Juni 2008
Kolonnenstraf3e 30 L
Telefon: 030 78730-314
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: 111-1.2.1-4/08

Bescheid
i uber
die Anderung und Verlangerung der Geltungsdauer
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 12. Mai 2003

Zulassungsnummer: Z-2.1-15

Antragsteller: Bundesverband Porenbetonindustrie e.V.
Entenfangweg 15
30419 Hannover

Zulassungsgegenstand: Bewehrte Porenbetonstlirze W aus
dampfgehartetem Porenbeton der
Festigkeitsklasse 4,4

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 2009

Dieser Bescheid andert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlangert die Geltungsdauer
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.Z-2.1-15 vom 12. Mai 2003. Dieser Bescheid
umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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Seite 2 des Bescheids vom 24. Juni 2008 (iber die Anderung und Verlangerung der Geltungsdauer
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-2.1-15 vom 12. Mai 2003

ZU Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert/erganzt, gedndert und erganzt.

1. Im Abschnitt 2.1.3.1 wird der Absatz (3) wie folqt gedndert:

(3) Die Betonstahimatten dirfen auch im Herstellwerk der Stirze gefertigt werden. Von
anderen Werken hergestellte Betonstahimatten dirfen unter Beachtung des Abschnittes
2.1.3.1(1)-(2) im Herstellwerk der Starze durch Einschwei3en zusatzlicher Beweh-
rungsstabe unter Beachtung von DIN 40991 erganzt werden. Durchmesser und Stahlsorte
mussen denen der zu erganzenden Betonstahimatte entsprechen.

2. Im Abschniit 2.3.2.4 wird der Absatz (1) wie foldgt gedndert:

(1) Das Korrosionsschutzmittel ist vom Hersteller mit Abnahmeprifzeugnis "3.1" nach
DIN EN 10 2042 zu liefern.

Hausler
1 DIN 4099:2003-08 SchweiBen von Betonstahl — Teil 1: Ausfihrung
Teil 2: Qualitatssicherung
2 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung

EN 10204 :2004
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