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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-33.2-17
vom 21. Oktober 2003, gedndert und verlangert durch Bescheide vom 18. Februar 2004 und vom
8. Februar 2006.

Der Gegenstand ist erstmals am 25. Februar 1992 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behoérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerrufiich erteilt. Die-Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergﬁnzt nd*sgeéméert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erf@rdern %

§¢
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf das hinterliftete Fassaden-
system mit 6, 8, 10 und 13 mm dicken Hochdruck-Schichtpressstoffplatten "Trespa-Me-
teon/FR" und deren Befestigung auf einer Holz- oder Aluminium-Unterkonstruktion.

Das Fassadensystem "Trespa-Meteon/FR" ist schwerentflammbar (Baustoffkiasse
DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1).

Eine eventuell vorhandene Warmedadmmung muss aus nichtbrennbaren Mineralfaser-
dammstoffen nach DIN EN 13162 (Brandverhalten Klasse A1 oder A2 -s1,d0 nach
DIN EN 13501-1) bestehen. Sie ist unabhangig von der Unterkonstruktion direkt am
Bauwerk zu befestigen.

Die fir die Anwendung des Fassadensystems "Trespa-Meteon/FR" zuldssige Gebaude-
héhe ergibt sich aus dem Standsicherheitsnachweis, sofern sich aus den jeweils gelten-
den Brandschutzvorschriften der Lander nicht geringere Héhen ergeben.

Die Fugen zwischen den Fassadenplatten durfen offen bleiben oder in zwangungsfreier
Ausfuhrung geschlossen ausgefihrt werden.

Die Unterkonstruktion und deren Befestigung am Bauwerk sind nicht Gegenstand dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Bestimmungen fur die Bauprodukte

Allgemeines

Der Zulassungsgegenstand und seine Teile miissen den Besonderen Bestimmungen und
den Anlagen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den beim Deutschen
Institut fUr Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung

Fassadenplatten "Trespa-Meteon/FR"

Die Fassadenplatten "Trespa-Meteon/FR" nach Anlage 1 mussen dekorative Hochdruck-
Schichtpressstoffplatten (Kompaktplatten) nach DIN EN 438-7 sein. Sie missen die

Anforderungen an Kompaktplatten fir AuRenwandbekleidungen vom Typ EDF oder EGF
nach DIN EN 438-6 erfullen und folgende Bestimmungen einhalten.

Die Fassadenplatten miissen aus einer thermohartenden Matrix auf Phenolbasis beste-
hen, die mit monofilen Holzfasern homogen verstarkt ist, mit einer Brandschutzausristung
und mit integrierten witterungsbestandigen dekorativen Oberflachen versehen ist.

Die Materialzusammensetzung muss mit der beim Deutschen Institut flir Bautechnik hin-
terlegten Rezeptur Ubereinstimmen.

Der Plattenwerkstoff muss folgende physikalischen Werte haben:

— Biegefestigkeit, gepriift nach DIN EN ISO 178 (5 %-Fraktilwert mit 75 %i
wahrscheinlichkeit): > 120 MPa (in Querrichtung)

— E-Biegemodul, gepriift nach DIN EN ISO 178 (Mittelwert): >9.000 MPa (in Qt
tung)

~ Rohdichte (Mittelwert): 1,42 g/cm?®

Z4549.08

Bezlglich des Brandverhaltens ist die Bauregelliste B, Teil 1 zu beachten.
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Die Fassadenplatten mussen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe erfll-
len.

Befestigungsmittel

Fir die Befestigung der Fassadenplatten auf Aluminium-Tragprofilen missen die Blind-
niete nach Anlage 2 verwendet werden.

Zur Befestigung der Fassadenplatten auf Holzlatten missen die Schrauben nach An-
lage 3 verwendet werden.

Unterkonstruktion

Die Aluminium-Unterkonstruktionsprofile miissen aus der Legierung EN AW 6060 nach
DIN EN 755-2 bestehen und mindestens eine Dicke von 1,5 mm, eine Zugfestigkeit
Rm = 245 N/mm? sowie eine Dehngrenze R, o2 = 195 N/mm? haben.

Die Unterkonstruktion aus Holz muss mindestens Sortierklasse 10 nach DIN 4074 ent-
sprechen; die Mindestquerschnitte nach DIN 1052 sind einzuhalten.

Fassadensystem

Das Fassadensystem "Trespa-Meteon/FR" muss aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2.2.1 und 2.2.2 bestehen und auf der Unterkonstruktion nach Abschnitt 2.2.3
befestigt werden.

Das Fassadensystem muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Bau-
stoffklasse DIN 4102-B1) erflllen und die Zulassungsgrundsatze flr den Nachweis der
Schwerentflammbarkeit von Baustoffen einhalten.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.3 missen im Werk hergestelit werden.
Verpackung, Transport, Lagerung

Die Fassadenplatien "Trespa-Meteon/FR" sind beim Transport zu schitzen und witte-
rungsgeschutzt zu lagern. Angebrochene Fassadenplatten dirfen nicht eingebaut werden.

Kennzeichnung

Das Fassadensystem "Trespa-Meteon/FR" (die Fassadenplatten "Trespa-Meteon/FR"
bzw. deren Verpackungen oder Lieferschein und die Verpackung der Befestigungsmittel)
muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeich-
nung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 Ubereinstim-
mungsnachweis erfillt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Ubereinstimmungsnachweis flir das Fassadensystem

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Fassadensystems "Trespa-Meteon/FR" nach
Abschnitt 2.2.4 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage
einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmafliigen Fremdiberwachung
einschlieflich einer Erstprifung der Bauprodukte nach Malgabe der folgenden Bestim-
mungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die FremdUberwachung einschlief3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Bauprodukte
eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflr anarl%anmt@ Uberwa-
chungsstelle einzuschalten. ,,/ ~

\
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik und der obersten Bauaufaslchtsbe e de\%Lan-
des in dem das Herstellwerk I|egt ist von der ZertIﬂZIerungsstellé eine Kopie des v@n ihr
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2.4.1.2 Ubereinstimmungsnachweis flir die Befestigungsmittel
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Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.2.2 mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Her-
stellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprifung der Blindniete bzw. der Schrau-
ben durch eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle erfolgen.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Erstprifberichts
zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuflihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die im Folgenden aufgeflihrten
Maflnahmen einschlief3en:

Durch Werksbescheinigung nach DIN EN 10204 ist zu bestatigen, dass die Werk-
stoffe, die Abmessungen und die Tragfahigkeit der Befestigungsmittel mit den in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festgelegten Werten Ubereinstim-
men.

Hinsichtlich des Brandverhaltens des Fassadensystems "Trespa-Meteon/FR" sind
die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"? maf3-
gebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmateri-
als oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremd-
Uiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen.

Sie sind dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Mafinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdiberwachung des Fassadensystems

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaRig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.#ES™sind, die
Prifungen nach Abschnitt 2.4.2. durchzufihren. Im Rahmen der Freszy:fberwa ng\&igt
eine Erstprifung der Fassadenplatten durchzuflhren; es kdnnen auchf;‘Probe Stich-~ ‘{,
probenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifung an obliegen:jeweils i
der fremdiberwachenden Stelle.

24549.08

Die "Richtlinien” sind in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik veréffe
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Hinsichtlich des Brandverhaltens des Fassadensystems '"Trespa-Meteon/FR" sind die
"Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoff-
klasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"? und die Zulassungs-
grundsatze fiir den Nachweis der Schwerentflammbarkeit von Baustoffen (Baustoffklasse
DIN 4102-B1) mafigebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Erstprifung

Im Rahmen der Erstprifung sind die in Anlage 2 und 3 genannten Produkteigenschaften
der Befestigungsmittel nach Abschnitt 2.2.2 zu priifen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Standsicherheitsnachweis

Der Standsicherheitsnachweis fir die Unterkonstruktion und deren Verankerung im Unter-
grund ist nach den Technischen Baubestimmungen im Einzelfall zu fuhren.

Der Standsicherheitsnachweis der Fassadenplatien "Trespa-Meteon/FR" und deren
Befestigung auf der Unterkonstruktion ist durch eine statische Berechnung nachzuweisen.
Bei den unten angegebenen zulassigen Werten sind die Teilsicherheitsbeiwerte yy und ¢
bereits beriicksichtigt.

Zwangungsbeanspruchungen aus Temperatur, Quellen und Schwinden brauchen bei Ein-
haltung der Bestimmungen nach Abschnitt 4 und Anlage 4 nicht berticksichtigt zu werden.
Die Beanspruchungen der Fassadenplatten nach Abschnitt 2.2.1 und der Befestigungs-
mittel nach Abschnitt 2.2.2 sind unter Berlcksichtigung der Nachgiebigkeit der Unterkon-
struktion3, der punktweisen Stutzung der Fassadenplatten und der mdéglichen Verande-
rungen der Lagerbedingungen durch Temperaturbewegungen (bei der Aufnahme des
Eigengewichtes) zu ermitteln.

Zusatzbeanspruchungen aus Exzentrizitdten bei unsymmetrischen Unterkonstruktionen
sind zu bertcksichtigen.

Der Nachweis der Aufnahme der Quer- und Normalkraft in den Fassadenplatten ist nicht
erforderlich.

Die Aufnahme der Biegemomente in den Fassadenplatten ist mit der zuldssigen Span-
nung von 18 N/mm? nachzuweisen. Dieser Nachweis gilt bei Einhaltung der zuléssigen
Zugbeanspruchung der Befestigungsmittel als erbracht.

Den Nachweisen der Befestigungsmittel bei Zugbeanspruchung sind die zulassigen Werte
der Anlage 4 zugrunde zu legen.

Die zulassigen Abscherkrafte betragen
fUr die Blindniete: 750 N
flr die Montageschrauben: 400 N

Bei gleichzeitig auftretenden Zug- und Abscherkraften (aus Windsog [F.] und Eigenge-
wicht [Fg]) sind die zulassigen Krafte der Befestigungsmittel nach DIN 185164 1999-12,
Abschnitt A.3.3, erster Absatz, zu ermitteln.

Brandschutz

Das Fassadensystem "Trespa-Meteon/FR" ist schwerentfl :
DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1).

7454908

in den "Mitteilungen" des Instituts fiir Bautechnik 1979, Heft 2, S. 45-50
DiN 18516-1:1999-12: Aulenwandbekleidungen, hinterliftet - Teil 1: Anforderungen, Prifgrundsatze
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Warmeschutz
Flr den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-2.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes (R-Wert) nach DIN EN [SO 6946
flir die Aulenwandkonstruktion dirfen die Luftschicht (Hinterllftungsspalt) und die Fassa-
denplatten nicht berlcksichtigt werden.

Bei dem Warmeschutznachweis ist fiir den verwendeten Dammstoff der Bemessungswert
der Warmeleitfahigkeit entsprechend DIN V 4108-45:2007-06, Tabelle 2, Kategorie |,
anzusetzen. Ein Bemessungswert nach Kategorie Il gilt fir Dammstoffplatten, bei denen
im Rahmen eines Ubereinstimmungsnachweises auf Grundlage einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung ein Grenzwert Ay, bestimmt wurde.

Die Warmebriicken, die durch die Unterkonstruktion und deren Verankerung hervorgeru-
fen werden, weil die Warmedammschicht durchdrungen oder in ihre Dicke verringert wird,
sind zu berlicksichtigen.

Flr den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3.

Schallschutz

Fir AuRenwandkonstruktionen (Massivwand + Fassadenkonstruktion), an die infolge des
vorhandenen Larmpegelbereiches und des vorhandenen Verhaltnisses Wand-/Fensterfla-
che ein erforderliches Schallddmm-Maf flr die Wand (ohne Fensteranteil) von R’y wang
< 50 dB gestellt wird, kann das vorhandene Schallddamm-MafR} der Wand nach der "Mas-
sentabelle” (Tabelle 1) des Beiblattes zu DIN 4109 ermittelt werden. Der Nachweis kann
auch durch eine Eignungsprifung nach DIN 4109 durchgeflihrt werden.

Bei hoheren Anforderungen an die Wand (R’y, wang = 55 dB) ist eine Eignungsprifung
nach DIN 4109 durchzuflihren.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Die Befestigung der "Trespa-Meteon/FR" Fassadenplatten ist mit Hilfe von Festpunkten
und Gleitpunkten zwangungsfrei auszuflihren. Die Befestigungsmittel sind zentrisch in die
Plattenbohrungen zu setzen. Die Anforderungen an die Achs- und Randabstande der
Befestigungsmittel nach Anlage 1 und 4 sind einzuhalten.

Befestigung mit Blindnieten auf Aluminium-Unterkonstruktion

Die Bohrungen fur die Blindniete in den Fassadenplatten und in den Profilen der Unter-
konstruktion durfen am Bauwerk mit Stufenbohrungen ausgefiihrt werden. Andernfalls
dirfen die Locher in den Profilen der Unterkonstruktion unter Verwendung der bereits
vorgebohrten Fassadenplatten als Lehre ausgefiihrt werden.

Der Durchmesser der Bohrungen in den Tragprofilen muss & 5,1 mm betragen.

Der Durchmesser der Bohrungen in den Fassadenplatten fur Gleitpunkte muss & 10 mm
betragen. Der Bohrlochdurchmesser flr Festpunkte muss @ 5,1 mm betragen. Wenn alle
Plattenbohrungen mit & 10 mm ausgeflhrt werden, ist bei jedem Festpunkt der Niet mit
einer Festpunkthilse zu setzen (Werkstoff: Aluminium oder nichtrostender Stahl, Innen-
durchmesser & 5,1 mm).
Das Anziehen der Blindniete muss bei den Gleitpunkten unter Benutzungein

lehre (Distanz zwischen der Unterseite des Nietkopfes und der Oberﬂa@f‘\e der &
platte > 0,3 mm) erfolgen. Bei den Festpunkten sind die Blindniete fest énzumem

7454908

DIN V 4108-4.:2007-06: Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 4: Warme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte




Seite 8 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-33.2-17 vom 1. Februar 2008

4.3 Befestigung mit Montageschrauben auf Hoiz-Unterkonstruktion

Der Durchmesser der Bohrungen in den Fassadenplatten fir die Befestigung mit Monta-
geschrauben auf einer Holz-Unterkonstruktion muss &7 mm bzw. & 8 mm betragen
(siehe Anlage 3). Die Holztraglatten werden nicht vorgebohrt.

Klein

74549.08



A = Witterungsbestandige Oberflachen

B = Witterungsbestandiger Kern

Maximales Anwendungsformat:
3050 x 1530 mm oder 2550 x 1860 mm

Toleranz: Langs und

Plattendicke und Toleranz:

6 mm £ 0,5 mm
8 mm+ 0,5 mm
10 mm £ 0,5 mm
13mm £ 0,6 mm

Quer -0 mm, +5 mm

Befestigung der Fassadenplatten

Maximale Befestigungsabstande:

Plattendicke

Lmax

6 mm

600 mm

8 mm

700 mm

10 und 13 mm

800 mm

Zuldssige Zuglasten: siehe Anlage 4.

>20
>

Trespa International B.V.
Wetering 20

6002 SM Weert
Niederlande

Trespa Meteon / FR-Fassaden-
Platten

Materialabmessungen, maximale
Befestigungsabsténde

ANLAGE 1
zur aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z2-33.2-17

vom 01. Februar 2008




Blindniet mit Abdeckkappe:

Hulsenmaterial:

Nietdorn:

AlMg5

Werstoffnr. 3.3555.10
Stahi Cq 35
Werkstoffnr. 1.1172

Abreillkraft des Nietdorns: 4,4 -5,2 kN

Trespa Meteon / FR
Plattendicke

Blindniet

6 mm
8 mm
10 mm
13 mm

5/14 — 5/16
5/16 — 5/18
5/18 - 5/21
5/21 - 5/25

Lackierte Blindniet:

Hllsenmaterial:

Nietdorn:

AlMg5

Werstoffnr. 3.3555.10
Nichtrostendem Stahl
Werkstoffnr. 1.4541

Abreiltkraft des Nietdorns: 4,4 - 5,2 kN

Trespa Meteon / FR
Plattendicke

Blindniet

6 mm
8 mm
10 mm
13 mm

5/14 - 5/16
5/16 — 548
5/18 — 6121
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Trespa International B.V.
Wetering 20

6002 SM Weert
Niederldnde

Trespa Meteon / FR-Fassaden-
Platten mit beidseitig ebenen
Oberflachen

Befestigungsmitte!, Blindniete

ANLAGE 2

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-33.2-17

vom O1. Februar 2008




Lackierte Schraube:

Montageschraube aus nichtrostendem
Stahl DIN 17440 - x5 CrNiMo 17122
Werstoffnr, 1.4401

Bohrloch in der Trespa Meteon / FR-
Platte: 8 mm

Schraube Typ TW-D12-4,8xL
Montageschraube aus
nichtrostendem Stahl
Werkstoffnummer: 1.4567 nach DIN
10088-1

Bohrloch in der Trespa Meteon / FR-
Platte: 8 mm

Schraube mit Unterlegscheibe:

Montageschraube und Unterlegscheibe aus nichtrostendem Stahl

DIN 17440 - x5 CrNiMo 17122
Werstoffnr. 1.4401

p: Ganghdhe = 2,2 mm
Ausfihrung Doppelgang = 4,4 mm

Bohrloch in der Trespa Meteon / FR-Platte:
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Platten mit beidseitig ebenen
Oberfléachen
Befestigungsmittel, Holz-
Schrauben
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zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-33.2-17
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Zulassige Zuglasten Fz in (N) bei der Befestigung mit Blindnieten bzw. Holzschrauben
nach Abschnitt 2.2.2

Platten- | Befestigungs-| Plattenmitte | Plattenrand | Plattenrand | Plattenecke | Plattenecke
Dicke Abstand A B A B

mm mm Niet Schraube| Niet Schraube| Niet Schraube| Niet Schraube| Niet Schraube

6 200 470 370 (240 240 340 340 143 143 191 191

400 400 370 (200 200 300 300 121 121 162 162

600 330 330 | 165 165 250 250 100 100 133 133

8 200 600* 370 315 315 475 370 190 190 252 252

400 600* 370 [280 280 420 370 167 167 223 223

600 480 370 | 240 240 360 360 146 146 194 194

700 450 370 | 225 225 335 335 135 135 180 180

10 200 600* 370 |[220 370 |600* 370 254 254 338 338

und 400 600* 370 [385 370 580 370 232 232 310 310

13 600 600* 370 |340 340 |[510* 370 | 211 211 211 211

800 600* 370 | 315 315 470 370 189 189 252 252

*  Beij einer Dicke der Unterkonstruktionsprofile von 1,5 mm betrégt die zuldssige Last des Nietes 500 N.
Die hdheren zuldssigen Werte gelten ab einer Profildicke von 2,0 mm.

Zwischenwerte durfen linear interpoliert werden.

Anordnung der Befestigung mit Blindnieten bzw. Holzschrauben
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