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Seite 2 des Bescheids vom 10. Januar 2008 Uiber die Anderung der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-42.3-336 vom 25. Januar 2007

ZU Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert.

1. Die Seite 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-42.3-336 wird unter dem Punkt
"Zulassungsgegenstand" wie folgt gedndert:

"Schlauchliningverfahren mit der Bezeichnung "Berolina Liner" zur Sanierung von erdverlegten
schadhaften Abwasserleitungen in den Nennweiten DN 150 bis DN 800"

2. Der Abschnitt 2.1.3 "Wanddicken und Wandaufbau" erster Absatz wird wie folgt geéndert:

"Nach dem Einziehen und der Aushartung missen die GFK-Schiauchliner einen mindestens vier-
schichtigen Wandaufbau aufweisen (siehe Anlage 1 des vorherigen Bescheids), bestehend aus
der auReren Mehrschichtverbundfolie, zwei Glasfaserschichten (Komplexen), die jeweils aus
Textilglasmatte und Textilglasgewebe bestehen missen, wovon die innere Glasfaserschicht
(Komplex) zusatzlich zur Textilglasmatte und dem Textilglasgewebe eine abschlielende Lage
Polyestervliesstoff aufweisen muss und der inneren I\/Iehrschlchtverbundfolle (Montagefolie), die
nach der Aushartung aus dem GFK-Schlauchliner entfernt wird. Die nennweiisen und steifigkeits-

bestimmt."

Kersten
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