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Seite 2 der europaischen technischen Zulassung ETA-06/0107, erteilt am 24. August 2009

RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese europaische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut far Bautechnik erteilt
in Ubereinstimmung mit:

der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (ber Bauprodukte!, geandert
durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates? und durch die Verordnung (EG)
Nr. 1882/2003 des Europaischen Parlaments und des Rates3;

dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europaischen Gemein-
schaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 19984, zuletzt geandert durch die
Verordnung vom 31. Oktober 20065;

den Gemeinsamen Verfahrensregeln fur die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung
von Europaischen Technischen Zulassungen gemafl dem Anhang zur Entscheidung
94/23/EG der Kommission®;

Leitlinie flr die europaische technische Zulassung von "AuRenseitige Warmedamm-
Verbundsysteme mit Putzschicht", ETAG 004, Ausgabe Marz 2000.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt, zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
europaischen technischen Zulassung erflllt werden. Diese Prufung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fir die
Konformitat der Produkte mit der Europaischen Technischen Zulassung und deren
Brauchbarkeit flr den vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

Diese europaische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1
aufgefuihrten Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die im Rahmen
dieser europaischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke ibertragen werden.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese europaische technische Zulassung
widerrufen, insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1
der Richtlinie 89/106/EWG.

Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur
ungekurzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist
als solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren dirfen weder im
Widerspruch zu der Europaischen Technischen Zulassung stehen noch diese
missbrauchlich verwenden.

Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache

erteilt. Diese Fassung entspricht vollstandig der in der EOTA verteilten Fassung.
Ubersetzungen in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

OB WN =
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Amtsblatt der Européaischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Europaischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil | 2006, S. 2407, 2416

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

1 Beschreibung der Produkte und des Verwendungszwecks

1.1 Beschreibung des Bauprodukts

Das Warmedamm-Verbundsystem "StoTherm Vario 4", im Folgenden WDVS genannt, wird
entsprechend den beim Deutschen Institut flir Bautechnik (DIBt) hinterlegten Verarbeitungs-
richtlinien des Zulassungsinhabers entworfen und verarbeitet. Das WDVS besteht aus den
folgenden Bestandteilen, die vom Zulassungsinhaber oder einem Lieferanten werksmafig
hergestellt werden. Das WDVS wird auf der Baustelle aus diesen Bestandteilen hergestellt.
Die Verantwortung fur das WDVS obliegt letztlich dem Zulassungsinhaber.

Abhangig vom Europaischen Markt werden unterschiedliche Handelsbezeichnungen fir die
gleichen Bestandteile verwendet. Zur Vereinfachung tauchen im Folgenden Text nur die
"Deutschen" Handelsbezeichnungen auf. Im Anhang 1 sind die entsprechenden "Franzosi-
schen" und "Englischen" Handelsbezeichnungen aufgefihrt.

1.1 Beschreibung des Bauprodukts

Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 fiir nahere Beschreibung, | Auftragsmenge Dicke
Eigenschaften und Leistungen) [kg/m?] [mm]

Dammstoff | Geklebtes WDVS:
mit

s e Warmedammstoff
zugehoriger

Befesti- Werkmafig vorgefertigtes expandiertes Polystyrol (EPS)
7
unasart nach EN 13163
gung - Standard-EPS - <400
- Elastifiziertes EPS - <200
o Klebemobrtel
- StoLevell Duo (Zementgebundener Trockenmortel, der 4.5 bis 6,0 -
eine Zugabe von 20-23 % Wasser erfordert) (Pulver)
- StoLevell Duo Plus (Zementgebundener Trockenmortel, 4.5 bis 6,0 -
der eine Zugabe von ca. 25 % Wasser erfordert) (Pulver)
- Sto-Baukleber (Zementgebundener Trockenmortel, der 3,0 bis 5,0 -
eine Zugabe von 22-26 % Wasser erfordert) (Pulver)
- Sto-Coll IP (Zementgebundener Trockenmértel, der eine 4,0 bis 5,0 -
Zugabe von 20% Wasser erfordert) (Pulver)
- Sto-Dispersionskleber (Gebrauchsfertige Paste auf 1,0 bis 1,5 -

organischer Basis)

Mit Profilen mechanisch befestigtes WDVS und
zusitzlichem Klebemortel:
¢ Wiarmedammstoff

Werkmafig vorgefertigtes expandiertes Polystyrol (EPS)

nach EN 131637
- Standard-EPS -

e Zusitzliche Klebemortel
(wie im geklebten WDVS)

¢ Profile
(Sto-Halteleiste PVC und Sto-Verbindungsleiste PVC)

Polyvinylchlorid (PVC) — Profile

60 bis 200

7 DIN EN 13163:2001 Waéarmeddmmstoffe fur Gebdude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation

Z30850.09 Deutsches Institut fir Bautechnik 8.04.04-208/07



Seite 4 der europaischen technischen Zulassung ETA-06/0107, erteilt am 24. August 2009

Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 flir ndhere Beschreibung,
Eigenschaften und Leistungen)

Auftragsmenge
[ka/m?]

Dicke
[mm]

Dammstoff
mit
zugehoriger
Befesti-
gungsart

¢ Diibel fiir Profile
- ejotherm SK U
- WS8L
- WS 8N
- ejotherm SDK U
- IsoFux ND-8Z
- SDF-K plus, SDF-K plus U, SDF-K plus UB
- ejotherm NK U
- IsoFux ND8LZ K

Mit Dibeln mechanisch befestigtes WDVS und
zusatzlichem Klebemortel:

o Wirmedammstoff
Werkmafig vorgefertigtes expandiertes Polystyrol (EPS)
nach EN 131637
- Standard-EPS
- Elastifiziertes EPS

e Zusatzliche Klebemortel
(wie im geklebten WDVS)

¢ Diibel fiir Warmedammstoff

- ejotherm ST U

- TERMOZ 8 U, TERMOZ 8 UZ

- Hilti SD-FV 8

- KEW TSD 8

- TERMOZKS 8

- ejotherm NT U

- Hilti D-FV, HiltiD-FV T

- BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La, BRAVOLL PTH-KZL 60/8-La

- IsoFux NDT8LZ

- allfa lUD

- WKRET-MET-LFN 8, WKRET-MET-LFM 8

- WKRET-MET-LFN 10, WKRET-MET-LFM 10

- TERMOZ 8 SV

- KOELNER KI8M

- ejotherm NTK U

- IsoFux NDS8Z, IsoFux NDS90Z,
IsoFux NDM8Z, IsoFux NDM90Z
und Diibel mit ETA nach ETAG 0148 mit den unter
Abschnitt 2.3.2 aufgefliihrten Eigenschaften

60 bis 400
60 bis 200

Unterputze

e StoLevell Duo }
e StoLevell Duo Plus
Identisch mit den o. g. gleichnamigen Klebemorteln.

4,5 bis 6,0
(Pulver)

3 bis 5

Textilglas-
Gittergewebe

o Sto-Glasfasergewebe
Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-Gitter-
gewebe mit einem Flachengewicht von ca. 150 g/m? und
einer Maschenweite von ca. 6,0 mm x 6,0 mm.

o Sto-Glasfasergewebe F
Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-Gitter-
gewebe mit einem Flachengewicht von ca. 160 g/m? und
einer Maschenweite von ca. 4,0 mm x 4,0 mm.

8 ETAG 014

Z30850.09

systemen in Putzschichten

Deutsches Institut fir Bautechnik

Kunststoffdiibel zur Befestigung von auRenseitigen Warmedamm-Verbund-
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Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 flir ndhere Beschreibung,
Eigenschaften und Leistungen)

Auftragsmenge

[kg/m?]

Dicke
[mm]

Textilglas-
Gittergewebe

¢ Sto-Fibre de Verre Ra 60
Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-Gitter-
gewebe mit einem Flachengewicht von ca. 175 g/m? und
einer Maschenweite von ca. 4,0 mm x 4,0 mm.

e Sto-Panzergewebe
(verstarktes Gewebe, Einbau zusatzlich zum oben
genannten Gewebe zur Erhéhung der Stolfestigkeit)
Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-
Gittergewebe mit einem Flachengewicht von ca. 500 g/m?
und einer Maschenweite von ca. 7,5 mm x 7,5 mm

e Sto-Abschirmgewebe AES
(Spezialgewebe mit eingelegten Edelstahlfaden zur Redu-
zierung von elektromagnetischen Strahlungen)
Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-
Gittergewebe mit einem Flachengewicht von ca. 170 g/m?
und einer Maschenweite von ca. 4,0 mm x 4,0 mm.

Haftvermittler

e Sto-Putzgrund
e Sto-Putzgrund QS

Gebrauchsfertige pigmentierte acrylharzgebundene Flissigkeit.
StoPrep Miral zusatzlich mit Kaliwasserglas.

Zur Vertraglichkeit mit den Oberputzen siehe unten.

e StoPrep Miral }

ca.0,3

Oberputze

Z30850.09

gdf. zu verwenden mit "Sto-Putzgrund™: *

e Gebrauchsfertige Pasten — Acrylbindemittel:
- Stolit K (KorngrofRe 1,0 bis 6,0 mm)
- Stolit R (KorngrofRe 1,5 bis 6,0 mm)
- Stolit Effect (Korngréfe 3,0 mm)
- Stolit MP (dUnn-, mittel- oder dickschichtig)

e Gebrauchsfertige Paste — Acrylbindemittel:
- Stolit Milano

e Gebrauchsfertige Pasten — Acrylbindemittel:
- Stolit K (KorngréfRRe 1,5 mm) +
Stolit Milano

e Gebrauchsfertige Pasten — Acrylbindemittel:
- StoMarlit K (Korngréfie 1,5 bis 3,0 mm)
- StoMarlit R (Korngréfie 1,5 bis 3,0 mm)

e Gebrauchsfertige Pasten — Acrylbindemittel:
- StoLotusan K (KorngréfRe 1,0 bis 3,0 mm)
- StoLotusan MP (diinn-, mittel- oder dickschichtig)

e Gebrauchsfertige Pasten — Acrylbindemittel -
zusammen mit klinkerartig vorgefertigten Putzteilen:
- Sto-Klebe- und Fugenmortel +
Sto-Flachverblender - Format I, Il und Il

e Gebrauchsfertige Pasten — Acrylbindemittel:
- StoSuperlit (Korngrée 1,5 bis 2,0 mm)
e Gebrauchsfertige Pasten — Acrylbindemittel -
in Verbindung mit einem dekorativen Schlussanstrich:
- StoNivellit +
StoSilco Color (Acrylsiloxan-Bindemittel)

Deutsches Institut fir Bautechnik

2,2 bis 6,1
4,5 bis 5,5
2,2 bis 4,7

ZDbB&S}

2,0 bis 4,0

ca. 2,3+ }
ca. 3,0

2,6 bis 4,9
2,5bis 4,4

2,0 bis 5,0
2,2 bis 4,7

3,0 bis 4,0
76, 64 und 48
Stiick/m? **

4,5 bis 6,0 {

3,0 bis 3,5
0,2 bis 0,4 I/m?

Durch die
KorngroRe
geregelt
1,5 bis 3,5

1,0 bis 2,0

2,0 bis 3,0

Durch die
KorngréfRe
geregelt

1,5 bis 3,5

} 4,0bis 7,0

Durch die Korn-
grélRe geregelt

1,0 bis 1,5

8.04.04-208/07



Seite 6 der europaischen technischen Zulassung ETA-06/0107, erteilt am 24. August 2009

Schlussanstriche sind auf den Oberputz aufzutragen.
Die Verantwortung obliegt dem Zulassungsinhaber.

Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 fiir ndhere Beschreibung, | Auftragsmenge Dicke
Eigenschaften und Leistungen) [kg/m?] [mm)]
Oberputze |® Gebrauchsfertige Pasten — Acrylsiloxan-Bindemittel: 2,0 bis 5,0 } Durch die Korn-
- StoSilco K (KorngréfRe 1,0 bis 3,0 mm) 2,9 bis 4,5 groRke geregelt
- StoSilco R (KorngréfRRe 1,5 bis 3,5 mm)
- StoSilco MP (diinn-, mittel- oder dickschichtig) 2,2 bis 4,7 1,5 bis 3,5
ggf. zu verwenden mit "Sto-Putzgrund QS": *
o Gebrauchsfertige Pasten — Acrylbindemittel
(Verarbeitungstemperatur zwischen 0 °C und 15 °C):
- Stolit QS K (KorngréRe 1,0 bis 3,0 mm) 2,0 bis 4,8 } Durch die Korn-
- Stolit QS R (KorngréRe 1,5 bis 3,0 mm) 2,2 bis 4,5 J | groe geregelt
- Stolit QS MP (diinn-, mittel- oder dickschichtig) 2,2 bis 4,7 1,5 bis 3,5
e Gebrauchsfertige Pasten — Acrylsiloxan-Bindemittel
(Verarbeitungstemperatur zwischen 0 °C und 15 °C):
- StoSilco QS K (Korngrofie 1,0 bis 3,0 mm) 2,0 bis 5,0 } Durch die Korn-
- StoSilco QS R (Korngrofe 1,5 bis 3,0 mm) 2,9 bis 4,5 gréRe geregelt
- StoSilco QS MP (diinn-, mittel- oder dickschichtig) 2,2 bis 4,7 1,5 bis 3,5
gdf. zu verwenden mit "StoPrep Miral": *
e Gebrauchsfertige Pasten — Bindemittel Kaliwasserglas:
- StoSil K (Korngrofe 1,0 bis 3,0 mm) 2,2 bis4,4 } Durch die Korn-
- StoSil R (KorngroRe 1,5 bis 3,0 mm) 2,4 bis 3,9 grofie geregelt
- StoSil MP (diinn-, mittel- oder dickschichtig) 1,5 bis 4,0 1,5 bis 3,5
e Zementgebundene Trockenmortel die eine Zugabe von
ca. 25 % Wasser erfordern:
- StoMiral K (KorngréRe 1,5 bis 6,0 mm) 1,7 bis 5,0 } Durch die Korn-
- StoMiral R (KorngréRe1,5 bis 6,0 mm) 1,7 bis 4,5 grole geregelt
- StoMiral MP (feine Struktur) 1,5 bis 4,0 1,5 bis 3,5
e Zementgebundene Trockenmdrtel die eine Zugabe von
ca. 20 bis 23 % Wasser erfordern in Verbindung mit einem
dekorativen Schlussanstrich:
- StoMiral Nivell F (feine Struktur) 3,0 bis 4,5 2,0 bis 5,0
- StoMiral Nivell G (grobe Struktur) 3,0 bis 4,5 2,0 bis 5,0
e Zementgebundene Trockenmortel die eine Zugabe von
ca. 30 % Wasser erfordern in Verbindung mit einem deko-
rativen Schlussanstrich:
- Sto-Strukturputz K (Korngréfie 2 und 3 mm) 2,3 bis 2,7 } Durch die Korn-
- Sto-Strukturputz R (Korngréfe 2 und 3 mm) 2,4 bis 2,7 groRe geregelt
e Zementgebundener Trockenmdrtel der eine Zugabe von
ca. 24 bis 32 % Wasser erfordert:
- StoMiral Edelkratzputz (Korngroéf3e 2,0 bis 4,0 mm) 15 bis 25 8 bis 10 ***
Dekorativer |e StoSilco Color )
Schluss- |, gtoColor Jumbosil 0.2 bis 0,4 l/m? B
anstrich . . . . :
Gebrauchsfertige Farbe mit Acrylsiloxan-Bindemittel.
Zubehor Beschreibung gemaf Abschnitt 3.2.2.5 der ETAG 004, dekorative, mit den WDVS kompatible

*%

*kk

Die Unterrichtung der Verarbeiter tiber die Anwendung von Haftvermittlern obliegt der Verantwortung des
Zulassungsinhabers.

Abhangig von dem Format der Flachverblender (I, Il oder Ill)
Die Auftragsdicke von 10 bis 25 mm wird durch Kratzen auf 8 bis 10 mm reduziert.

Z30850.09
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1.2

21

2.2
2.21

Verwendungszweck

Das WDVS wird verwendet zur aufdenseitigen Warmedammung von Gebaudewanden aus
Mauerwerk (Ziegeln, Blocken, Steinen ....) oder Beton (Baustellenbeton oder vorgefertigte
Platten) mit und ohne Putz (Klasse A1 oder A2 —s1,d0 nach EN 13501-19). Es ist so zu
bemessen, dass es der Wand, auf die es aufgebracht wird, eine ausreichende Warme-
dammung verleiht.

Das WDVS ist kein lasttragendes Bauteil. Es tragt nicht direkt zur Standsicherheit der Wand
bei, auf die es aufgebracht ist, aber es kann zur Dauerhaftigkeit der Wand beitragen, indem
es fUr einen verbesserten Schutz gegen Witterungseinflisse sorgt.

Das WDVS kann auf bereits bestehenden vertikalen Wanden (Sanierung) oder neuen Wan-
den verwendet werden.

Das WDVS dient nicht zur Gewahrleistung der Luftdichtheit des Tragwerks.

Die Auswahl der Befestigungsart hangt ab von den Eigenschaften des Untergrundes, der
ggf. einer Vorbereitung bedarf (siehe Abschnitt 7.2.1 der ETAG 004), und von den nationa-
len Bestimmungen.

Die Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung (ETA) beruhen auf einer
angenommenen Nutzungsdauer des WDVS von mindestens 25 Jahren, vorausgesetzt, dass
die in den Abschnitten 4.2, 5.1 und 5.2 festgelegten Bedingungen fiur die Verpackung, den
Transport, die Lagerung, die Ausfihrung, ebenso wie fur die richtige Nutzung, die
Instandhaltung und die Reparatur erfillt sind. Die Angaben Uber die Nutzungsdauer kénnen
nicht als Garantie des Herstellers oder der Zulassungsstelle ausgelegt werden, sondern sind
lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Merkmale der Produkte und Nachweisverfahren

Allgemeines

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des WDVS fur den vorgesehenen Verwendungszweck
geman den wesentlichen Anforderungen erfolgte in Ubereinstimmung mit ETAG 004, "Leitli-
nie flr europaische technische Zulassungen fir auflenseitige Warmedamm-Verbundsys-
teme mit Putzschicht", Ausgabe Marz 2000 (in dieser ETA als ETAG 004 bezeichnet).

Eigenschaften (der Bestandteile, sowie des WDVS) die weder in dieser ETA noch in den
Anhangen aufgeflhrt sind, missen den Angaben entsprechen, die in der technischen
Dokumentation dieser ETA festgelegt sind.

Merkmale des Warmedamm-Verbundsystems
Brandverhalten

Putzsystem: Angegebener maximaler Klasse nach
Unterputz mit Oberputz und vertraglichem Gehalt organischer EN 13501-1°
Haftvermittler wie nachstehend angegeben Bestandteile

Stolit K/R (KorngréfRe 1,0 bis 3,0 mm)
mit Haftvermittler "Sto-Putzgrund"

Stolit Effect/MP Unterputz < 3,5 %

mit Haftvermittler "Sto-Putzgrund" Oberputz < 9,9 % B - s2,d0
Stolit Milano
mit Haftvermittler "Sto-Putzgrund"

9 DIN EN 13501-1:2007 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten —

Z30850.09

Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum
Brandverhalten
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Putzsystem: Angegebener maximaler Klasse nach
Unterputz mit Oberputz und vertraglichem Gehalt organischer EN 13501-19
Haftvermittler wie nachstehend angegeben Bestandteile

Stolit K1.5 + Stolit Milano
mit Haftvermittler "Sto-Putzgrund"

StoMarlit K/IR
mit Haftvermittler "Sto-Putzgrund"

StoLotusan K/MP
mit Haftvermittler "Sto-Putzgrund

StoNivellit + StoSilco Color Unterputz < 3,5 %

mit Haftvermittler "Sto-Putzgrund" Oberputz < 9,9 % B —s2,d0

StoSilco K/R/MP
mit Haftvermittler "Sto-Putzgrund"

Stolit QS K/R/MP
mit Haftvermittler "Sto-Putzgrund QS"

StoSilco QS K/R/MP
mit Haftvermittler "Sto-Putzgrund QS"

StoSil KIR/MP Unterputz < 3,5 %

mit Haftvermittler "StoPrep Miral" Oberputz < 5,2 % B -s1,d0

StoMiral KIR/MP
mit Haftvermittler "StoPrep Miral"

StoMiral Nivell F, G

mit Haftvermittler "StoPrep Miral"

in Verbindung mit einem dekorativen
Schlussanstrich Unterputz < 3,5 %

B -s1,d0
Sto-Strukturputz K/R Oberputz < 3,1 %

mit Haftvermittler "StoPrep Miral",
in Verbindung mit einem dekorativen
Schlussanstrich

StoMiral Edelkratzputz
mit Haftvermittler "StoPrep Miral"

Stolit K/R (KorngréRRe 3,5 bis 6,0 mm) Unterputz < 3,5 %

mit Haftvermittler "Sto-Putzgrund" Oberputz < 9,8 % C-s2,d0

Sto-Klebe- und Fugenmortel +
Sto-Flachverblender
mit Haftvermittler "Sto-Putzgrund"

Unterputz < 3,5 %

Oberputz < 8,4 % B -s1,d0

F
StoSuperlit - (keine Leistung

festgestellt)

Montage und Befestiqung, Klasse B — s1,d0 und B — s2,d0

(fdr alle Endnutzungsanwendungen gemaf Abschnitt 1.2 der ETA)

Die Beurteilung des Brandverhaltens basiert auf Prifungen mit einer maximalen Damm-
stoffdicke von 180 mm (Priifung nach EN 1382310 — SBI-Test) bzw. 50 mm (Priifung nach
EN ISO 11925-2'1) und einer maximalen Rohdichte des Dammstoffs (EPS) von 20 kg/m?,

10
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DIN EN 13823:2007 Prifung zum Brandverhalten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von
Bodenbelagen

DIN EN ISO 11925-2:2002 Prifung zum Brandverhalten — Entziindbarkeit von Bauprodukten bei direkter
Flammeneinwirkung
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sowie Putzsystemen mit drei unterschiedlichen Bindemittelarten (zementgebunden, silikat-
haltig und organisch) jeweils mit dem maximalem Gehalt organischer Bestandteile und der
geringsten Menge Flammschutzmittel und Zusatzmittel.

Der Hersteller des gepriften EPS ist Schwenk Dammtechnik GmbH & Co. KG, 89604
Allmendingen. EPS mit hoherer Rohdichte als geprift oder mit anderer chemischer
Zusammensetzung oder eines anderen Herstellers, das die Anforderungen des
Abschnitts 2.3.1 erfullt und beim DIBt hinterlegt ist, darf verwendet werden, wenn bei
Prafung von Proben mit einer Dicke von 10 mm und mit der groRtmdglichen Rohdichte, die
Anforderungen der Klasse E nach EN 13501-19 erfillt werden.

Fir Putzsysteme mit zementgebundenen Oberputzen basiert die Beurteilung des Brandver-
haltens auf Prifungen mit einer KorngrofRe von 1,5 mm (kleinste Dicke).

Fir Putzsysteme mit silikathaltigen Oberputzen basiert die Beurteilung des Brandverhaltens
auf Prifungen mit Korngréf3en von 2 mm.

Fir Putzsysteme mit organischen Oberputzen basiert die Beurteilung des Brandverhaltens
auf Prifungen mit KorngréRen von 3 mm.

Fir das Putzsystem mit dem Oberputz "Sto-Klebe- und Fugenmoértel + Sto-Flachverblener”
basiert die Beurteilung des Brandverhaltens auf Prifungen mit einer Putzdicke von 6 mm.

Fir den SBI-Test wurde das WDVS direkt auf einer 11 mm dicken Kalziumsilikatplatte
(Klasse A2 — s1,d0) nach EN 1323812 befestigt.

Fir die Prifung nach EN ISO 11925-2"1 wurde keine Tragerplatte verwendet.

Die Verarbeitung des WDVS erfolgte durch den Zulassungsinhaber entsprechend seinen
Verarbeitungsrichtlinien unter Verwendung eines einlagigen Gewebes Uber dem gesamten
Probekorper.

Die Probekorper wurden vorgefertigt und enthielten keinerlei Fugen.

Fir den SBI-Test wurden die seitlichen Kanten des Probekdrpers mit dem Putzsystem
beschichtet.

Fir die Prifung nach EN ISO 11925-2"1 wurden die Kanten des Probekdrpers nicht mit dem
Putzsystem beschichtet (offene Schnittkanten). Die Prifungen wurden mit Ober-
flachenbeflammung auf der vorderen Seite durchgefiihrt und mit Kantenbeflammung an 90 °
gedrehten Probekdrpern.

Dubel waren in dem gepriften WDVS nicht enthalten, da sie keinen Einfluss auf das
Prifergebnis haben.

Montage und Befestigung, Klasse C — s2,d0
(fdr alle Endnutzungsanwendungen gemafd Abschnitt 1.2 der ETA)

Die Beurteilung des Brandverhaltens basiert auf Prufungen mit einer maximalen Damm-
stoffdicke von 180 mm (Priifung nach EN 1382310 — SBI-Test) bzw. 40 mm (Priifung nach
EN ISO 11925-2'1) und einer maximalen Rohdichte des Dammstoffs (EPS) von 20 kg/m?,
sowie mit dem maximalem Gehalt organischer Bestandteile.

Der Hersteller des gepriften EPS ist Schwenk Dammtechnik GmbH & Co. KG, 89604
Allmendingen. EPS mit hoéherer Rohdichte als geprift oder mit anderer chemischer
Zusammensetzung oder eines anderen Herstellers, das die Anforderungen des
Abschnitts 2.3.1 erflllt und beim DIBt hinterlegt ist, darf verwendet werden, wenn bei
Prifung von Proben mit einer Dicke von 10 mm und mit der gré3tmoglichen Rohdichte, die
Anforderungen der Klasse E nach EN 13501-19 erflllt werden.

Fir das Putzsystem basiert die Beurteilung des Brandverhaltens auf Prifungen mit einer
KorngréRRe des Oberputzes von 6 mm.

Fir den SBI-Test wurde das WDVS direkt auf einer Kalziumsilikatplatte (Klasse A2 — s1,d0)
nach EN 1323812 befestigt.

Fir die Prifung nach EN I1ISO 11925-2"1 wurde keine Tragerplatte verwendet.

12
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DIN EN 13238:2001 Prifung zum Brandverhalten von Bauprodukten, Konditionierungsverfahren
und allgemeine Regeln fiir die Auswahl von Tragerplatten
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Die Verarbeitung des WDVS erfolgte durch den Zulassungsinhaber entsprechend seinen
Verarbeitungsrichtlinien unter Verwendung eines einlagigen Gewebes "Sto-Glasfaserge-
webe" Uber dem gesamten Probekdrper (ohne Uberlappung des Textilglas-Gittergewebes).

Die Probekdrper wurden vorgefertigt und enthielten keinerlei Fugen.

Fir den SBI-Test wurden die seitlichen Kanten des Probekérpers mit dem Putzsystem
beschichtet.

Fir die Prifung nach EN 1ISO 11925-211" wurden die Kanten des Probekdrpers nicht mit dem
Putzsystem beschichtet (offene Schnittkanten). Die Prifungen wurden mit Ober-
flachenbeflammung auf der vorderen Seite durchgefiihrt und mit Kantenbeflammung.

Dlbel waren in dem gepriften WDVS nicht enthalten, da sie keinen Einfluss auf das
Prufergebnis haben.

Anmerkung:

Ein europaisches Referenzszenario fir das Brandverhalten von Fassaden steht noch aus. In
einigen Mitgliedstaaten ist die Klassifizierung von WDVS nach EN 13501-19 fiir die Ver-
wendung in Fassaden mdglicherweise nicht ausreichend. Um den Vorschriften solcher
Mitgliedstaaten zu entsprechen, kann eine zusatzliche Beurteilung des WDVS nach natio-
nalen Bestimmungen (z. B. auf der Grundlage eines Grof3versuchs) erforderlich sein, bis das
europaische Klassifizierungssystem erganzt worden ist.

Wasseraufnahme (Prifung der Kapillarwirkung)

Unterputz Wasseraufnahme Wasseraufnahme
nach 1 h <1 kg/m? [nach 24 h < 0,5 kg/m?

StoLevell Duo X X

StoLevell Duo Plus X X

Putzsystem: Wasseraufnahme nach 24 h
Unterputz mit Oberputz wie nachstehend angegeben < 0,5 kg/m? > 0,5 kg/m?

Stolit K/R/Effect/MP

Stolit Milano

Stolit K1.5 + Stolit Milano

StoMarlit K/R

X [ X | X [ X [ X

StoLotusan K/MP

Sto-Klebe- und Fugenmortel +
Sto-Flachverblender

StoSuperlit

StoNivellit + StoSilco Color
StoSilco KIR/MP

Stolit QS K/R/MP

StoSilco QS K/R/MP
StoSil KIR/MP X
StoMiral KIR/MP X

StoMiral Nivell F, G
in Verbindung mit einem dekorativen Schlussanstrich

x

X [ X | X [ X [ X
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Putzsystem: Wasseraufnahme nach 24 h
Unterputz mit Oberputz wie nachstehend angegeben < 0,5 kg/m? > 0,5 kg/m?
Sto-Strukturputz K/R

in Verbindung mit einem dekorativen Schlussanstrich X

StoMiral Edelkratzputz X

Hygrothermisches Verhalten

Hygrothermische Zyklen wurden an einer Prifwand durchgefiihrt. Keiner der folgenden

Mangel ist wahrend der Prifung aufgetreten:

- Blasenbildung oder Abblattern von einer Schlussbeschichtung

- Versagen oder Rissbildung, im Zusammenhang mit Fugen zwischen den Dammplatten
oder Profilen, die mit dem System verbunden sind

- Losldsung der Putzschicht

- Rissbildung, die ein Eindringen von Wasser in die Dammschicht erméglicht.

Das WDVS ist dementsprechend als widerstandsfahig gegen hygrothermische Zyklen beur-
teilt worden.

Frost/Tau-Verhalten

Da die Wasseraufnahme sowohl des Unterputzes als auch des Putzsystems mit allen Ober-
putzen ausgenommen "StoSil" und “StoMiral Edelkratzputz“ nach 24 Stunden weniger als
0,5 kg/m? betragt, sind die entsprechenden Kombinationen des WDVS als frost/
taubestandig beurteilt worden.

Das WDVS mit den Oberputzen “StoSil* und “StoMiral Edelkratzputz“ wurde nach dem
Simulations-Verfahren als frost/taubestandig beurteilt.

Widerstand gegen Stol3beanspruchung

Die nachgewiesene Festigkeit gegen Stol3 mit hartem Kdrper und gegen Durchstof3 fir das
WDVS ergibt die nachfolgende Einstufung in Kategorien (Standard-Gewebe: "Sto-Glasfa-
sergewebe", "Sto-Glasfasergewebe F" oder "Sto-Fibre de Verre Ra 60"). Die Festigkeit
gegen Durchsto3 muss nicht nachgewiesen werden, wenn die Gesamtdicke der Putzsys-
teme nicht weniger als 6 mm betragt.

Putzsystem: Standard-Gewebe | Standard-Gewebe| Sto-Abschirm-
Unterputz mit Oberputz + Sto- gewebe AES
wie nachstehend angegeben Panzergewebe
Stolit K/R/Effect/MP Kategorie Il Kategorie | Kategorie Il
Stolit Milano Kategorie Il
Stolit K1.5 + Stolit Milano Kategorie Il
StoMarlit K/IR
Kategorie Il Kategorie |l
StoLotusan K/MP Kategorie |
Sto-Klebe- und Fugenmortel + Kateqorie | Kateqorie |
Sto-Flachverblender 9 9
StoSuperlit Kategorie Il Kategorie | Kategorie I
StoNivellit + StoSilco Color Kategorie Il Kategorie |l Kategorie Il
StoSilco K/R/MP
Stolit QS K/R/MP _ Kategorie | )
Kategorie Il Kategorie
StoSilco QS K/R/MP
StoSil K/IR/MP Kategorie

Deutsches Institut fir Bautechnik
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Putzsystem: Standard-Gewebe | Standard-Gewebe| Sto-Abschirm-

Unterputz mit Oberputz + Sto- gewebe AES

wie nachstehend angegeben Panzergewebe

StoMiral KIR/MP _ : ,
Kategorie |l Kategorie Il Kategorie Il

StoMiral Nivell F, G

Sto-Strukturputz K/R Kategorie

StoMiral Edelkratzputz Kategorie |

Wasserdampfdurchlassigkeit

Putzsystem:

Unterputz mit Oberputz wie nachstehend
angegeben (beurteilt ohne Haftvermittler
und dekorativen Schlussanstrich, wenn
nicht anders angegeben)

Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sq4

Stolit K/R/Effect/MP

<1,0m
(Ergebnis ermittelt mit Stolit K2: 0,4 m)

Stolit Milano

<1,0m
(Ergebnis ermittelt mitd =1 mm: 0,5 m)

Stolit K1,5 + Stolit Milano

<1,5m
(Ergebnis ermittelt mitd = 2,5 mm: 0,8 m)

StoMarlit K/IR

<1,0m
(Ergebnis ermittelt mit StoMarlit K2: 0,4 m)

StoLotusan K/MP

<1,0m
(Ergebnis ermittelt mit StoLotusan K2: 0,2 m)

Sto-Klebe- und Fugenmortel +
Sto-Flachverblender

<1,0m
(Ergebnis ermittelt mit Format 1ll: 0,6 m

StoSuperlit

<1,0m

(Ergebnis ermittelt mit "Farbsand" - farbgebende nach-
lackierte Kérnung - K2: 0,4 m)

(Ergebnis ermittelt mit "Silmer" - farbgebende nattirliche
Kérnung - K2: 0,3 m)

StoNivellit + StoSilco Color

<1,0m
(Ergebnis ermittelt mitd =1 mm: 0,4 m)

StoSilco K/IR/MP

<1,0m
(Ergebnis ermittelt mit StoSilco K2: 0,3 m)

Stolit QS K/R/MP

<1,0m
(Ergebnis ermittelt mit Stolit QS K2: 0,3 m)

StoSilco QS K/R/MP

<1,0m
(Ergebnis ermittelt mit StoSilco QS K2: 0,3 m)

StoSil K/IR/MP

<1,0m
(Ergebnis ermittelt mit StoSil K2: 0,2 m)

StoMiral KIR/MP

<1,0m
(Ergebnis ermittelt mit StoMiral K2: 0,1 m)

Deutsches Institut fir Bautechnik
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Putzsystem:

Unterputz mit Oberputz wie nachstehend
angegeben (beurteilt ohne Haftvermittler Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sq4
und dekorativen Schlussanstrich, wenn
nicht anders angegeben)

StoMiral Nivell F <1,0m
in Verbindung mit einem dekorativen | (Ergebnis ermittelt mit d = 2 mm und doppelter
Schlussanstrich Beschichtung mit dem dekorativen Schlussanstrich

"StoSilco Color"; 0,2 m;

Ergebnis ermittelt mit d = 2 mm und doppelter Be-
schichtung mit dem dekorativen Schlussanstrich
"StoColor Jumbosil™: 0,2 m)

StoMiral Nivell G <1,0m
in Verbindung mit einem dekorativen | (Ergebnis ermittelt mit d = 2 mm und doppelter
Schlussanstrich Beschichtung mit dem dekorativen Schlussanstrich

"StoSilco Color": 0,2 m;

Ergebnis ermittelt mit d = 2 mm und doppelter
Beschichtung mit dem dekorativen Schlussanstrich
"StoColor Jumbosil™: 0,3 m)

Sto-Strukturputz K/R <1,0m
in Verbindung mit einem dekorativen | (Ergebnis ermittelt mit Sto-Strukturputz K3 und doppelter
Schlussanstrich Beschichtung mit dem dekorativen Schlussanstrich

"StoSilco Color™: 0,2 m;

Ergebnis ermittelt mit Sto-Strukturputz K3 und doppelter
Beschichtung mit dem dekorativen Schlussanstrich
"StoColor Jumbosil™: 0,3 m)

StoMiral Edelkratzputz <1,0m
(Ergebnis ermittelt mit d = 11 mm: 0,4 m)

Abgabe gefahrlicher Stoffe oder Strahlung
Das WDVS stimmt mit den Bestimmungen von Leitpapier H ("Ein harmonisiertes Konzept flr
gefahrliche Stoffe nach der Bauproduktenrichtlinie, iberarbeitet August 2002”) Gberein.

In Ergédnzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser ETA, die sich auf gefahrliche Stoffe
beziehen, koénnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren
Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europdische Gesetzgebung und nationale
Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu
erfullen, missen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

Standsicherheit

Haftzugfestigkeiten

Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und Warmedammstoff (EPS)

Konditionierung

Unterputz Anfangszustand Nach hygro- Nach Frost/Tau-
thermischen wechsel-Versuch
Zyklen
StolLevell Duo > 0,08 MPa > 0,08 MPa > 0,08 MPa

Prifung nicht erforder-
StoLevell Duo Plus > 0,08 MPa > 0,08 MPa lich, da Frost/Tau-

Zyklen nicht notwendig

Deutsches Institut fir Bautechnik 8.04.04-208/07




Seite 14 der europaischen technischen Zulassung ETA-06/0107, erteilt am 24. August 2009

2282

2283

Z30850.09

Haftzugfestigkeit zwischen Klebemortel und Untergrund bzw. Warmedammstoff (EPS)

Konditionierung
Klebemértel | Untergrund | Anfangszustand | 2-tadgige Wasser-| 2-tdgige Wasser-
bzw. lagerung + lagerung +
Warme- 2 h Trocknung | 7-tdgige Trocknung

dammstoff
StoLevell Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
Duo EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
StoLevell Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
DuoPlus | gpg > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
Sto- Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
Baukleber | ppg > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa

Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
Sto-Coll IP

EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
S Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa

to-

Dispersions- | Ziegel > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
kleber

EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
Klebeflache:

Fir das geklebte WDVS betragt die nach ETAG 004, Abschnitt 6.1.4.1.3 ermittelte minimale
Klebeflache 40 %.

Festigkeit der Befestigung (Querverschiebung)

Prifung nicht erforderlich, da das WDVS das folgende Kriterium nach Abschnitt 5.1.4.2 der
ETAG 004 erfullt:

- E - d<50000 N/mm

(E: Elastizitatsmodul des Unterputzes ohne Bewehrung — d: Dicke des Unterputzes)
Widerstand gegen Windlasten
Standsicherheit von mit Profilen mechanisch befestigten WDVS

Die nachfolgend angegebenen Versagenslasten gelten nur fur die genannten Kombinatio-
nen der Eigenschaften der Bestandteile und die in Abschnitt 2.3.1 aufgefuhrten Eigenschaf-
ten des Warmedammestoffes.

Abmessungen 500 mm x 500 mm
Eigenschaften des EPS | Dicke 260 mm
(Standard-EPS) Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene > 150 kPa
Schermodul > 1,0 N/mm?

Versagenslasten
[N / Platte]
(Statischer Schaumblock-

Mindestwert: 950
Mittelwert: 1010

Horizontale Halteprofile alle 30 cm befestigt und
49,4 cm lange vertikale Verbindungsprofile

versuch)
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Standsicherheit von mit Diibeln mechanisch befestigten WDVS

Die nachfolgend angegebenen Versagenslasten gelten nur fir die genannten Kombinatio-
nen der Eigenschaften der Bestandteile und die in Abschnitt 2.3.1 aufgefuhrten Eigenschaf-
ten des Warmedammestoffes.

Gilt fur alle in Abschnitt 1.1 aufgeflhrten Dibel bei oberflachenblindiger Montage

Eigenschaften | Dicke =60 mm
des EPS 17, gfestigkeit senkrecht zur Platteneb > 100 kP
(Standard- ugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene > a
EPS) Schermodul 21,0 N/mm?
Duibeltellerdurchmesser @ 60 mm < 90 mm
Dabel nicht im Bereich der Plattenfuge Rews Mindestwert: 510 | Mindestwert: 720
Versagenslast | (Statischer Schaumblockversuch) Flache | Mittelwert: 520 | Mittelwert: 730
[N] Dubel im Bereich der Plattenfuge R Mindestwert: 400 | Mindestwert: 430
(Durchziehversuch) Fuge | Mittelwert: 430 | Mittelwert: 470

Gilt fur alle in Abschnitt 1.1 aufgeflihrten Dibel bei oberflachenblindiger Montage

Eigenschaften | Dicke =60 mm
des EPS 17 gfestigkeit senkrecht zur Platteneb > 80 kP
(Elastifiziertes ugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene > a
EPS) Schermodul 2 0,3 N/mm?
Dibeltellerdurchmesser & 60 mm
Dubel nicht im Bereich der Plattenfuge Rews Mindestwert: 350
Versagenslast | (Statischer Schaumblockversuch) Flache Mittelwert: 360
[N] Dubel im Bereich der Plattenfuge R Mindestwert: 300
(Durchziehversuch) Fuge Mittelwert: 310

Die 0. g. Versagenslasten gelten fir folgende Dubel mit versenkter Montage nur unter den
genannten Einbaubedingungen:

Dubel EPS-Dicke [d] Einbaubedingungen *
ejotherm STR U | 100 mm >d > 80 mm — Maximale Einbautiefe des Dubeltellers:
(ETA-04/0023) | (fur Standard- und elastifiziertes EPS) 15 mm (2 Dicke der Dammestoff-
Rondelle)
— Maximale Schneidblech-Tiefe: 5 mm
> 100 mm — Maximale Einbautiefe des Dubeltellers:
(fur Standard- und elastifiziertes EPS) 15 mm (2 Dicke der Dammestoff-
Rondelle)
— Maximale Schneidblech-Tiefe: 20 mm
IsoFux NDT8LZ | > 80 mm — Maximale Senktiefe: 20 mm
(ETA-05/0080) | (fur Standard- und elastifiziertes EPS)
TERMOZ 8 SV |>80 mm — Maximale Einbautiefe des Duibeltellers:
(ETA-06/0180) | (nur fur Standard-EPS) 15 mm (2 Dicke der Dammstoff-
Rondelle)

* Entsprechend der jeweiligen Dibel-ETA

Der Widerstand gegen Windlasten Rq des WDVS wird wie folgt berechnet:
Rrtcne * Nricne + R
Y
Nriache:  Anzahl (je m?) der Diibel, die nicht im Bereich der Plattenfuge angeordnet sind
Nruge: Anzahl (je m?) der Dibel, die im Bereich der Plattenfuge angeordnet sind
Y: nationaler Sicherheitsfaktor

‘Nn
Fuge Fuge
Rq = g g

Deutsches Institut fir Bautechnik 8.04.04-208/07



Seite 16 der europaischen technischen Zulassung ETA-06/0107, erteilt am 24. August 2009

2.2.9 Warmedurchlasswiderstand

Der von dem WDVS erbrachte zusatzliche Nennwert des Warmedurchlasswiderstands R
zum Wanduntergrund wird berechnet nach EN ISO 694613 aus dem Nennwert des Warme-
durchlasswiderstands des Warmedammstoffes Rp, gegeben mit der CE-Kennzeichnung,
und dem Warmedurchlasswiderstand des Putzsystems Rienger, der etwa 0,02 (m2- K)/W
betragt.

R = RD + Rrender

Die durch Dulbel verursachten Warmebricken erhdhen den Warmedurchgangskoeffizienten
U. Dieser Einfluss ist gemaR EN ISO 694613 zu berlicksichtigen.

Us=U+7y,-n Korrigierter Warmedurchgangskoeffizient
mit: Xp - N Einfluss der Warmebrticken
n Anzahl der Dibel pro m?
Ap ortlicher Einfluss der durch einen Dubel verursachten Warme-

briicke. Es kdnnen die nachfolgend angegebenen Werte ange-
setzt werden, wenn die Zulassung des Dibels hierliber keine
Angabe enthalt

%o = 0,004 W/K  bei Dubeln mit galvanisch verzinkter Stahlschraube und mit
einem mit Kunststoffmaterial bedeckten Diibelkopf

%o = 0,002 W/K  bei Dubeln mit Schraube aus nichtrostendem Stahl mit einem mit
Kunststoffmaterial bedeckten Dibelkopf und bei Dibeln, bei
denen sich am Kopf der Schraube ein Luftzwischenraum befin-
det

Die durch Profile verursachten Warmebriicken sind vernachlassigbar.
2.2.10 Aspekte der Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit
Haftzugfestigkeit nach Alterung:

Stolit K/R/Effect/MP
Stolit Milano

Stolit K1,5 + Stolit Milano
StoMarlit K/IR
StoLotusan K/MP

Sto-Klebe- und Fugenmortel + Sto-Flachverblender

Putzsystem: StoSuperlit
Unterputz mit StoNivellit + StoSilco Color
Oberputz wie - > 0,08 MPa
angegeben Stolit QS K/R/MP
StoSilco QS K/R/MP
StoSil K/IR/MP

StoMiral K/R/MP
StoMiral Nivell F, G
Sto-Strukturputz K/R
StoMiral Edelkratzputz

13 DIN EN ISO 6946:1996 Bauteile — Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient —
Berechnungsverfahren
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Merkmale der Bestandteile

Detaillierte Angaben Uber die chemische Zusammensetzung und weitere Eigenschaften der
Bestandteile, entsprechend Anhang C der ETAG 004, sind beim DIBt hinterlegt.

Weitere Informationen konnen den Produktdatenblattern entnommen werden, die Teil der
technischen Dokumentation dieser ETA sind.

Warmedammstoff

Es sind werkmaRig vorgefertigte unbeschichtete Platten aus expandiertem Polystyrol (EPS)
nach EN 131637 mit den in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Eigenschaften zu

verwenden.

Far mechanisch befestigtes WDVS

EN 13501-1°

Beschreibung und Eigenschaften Furvg\;/eDk\l;eé)tes mit DUbeln und mit Profilen und
zusatzlichem zusatzlichem
Klebemortel Klebemortel
Brandverhalten; Klasse E *

Warmedurchlasswiderstand
[(m2-K)/W]

Festgelegt in der CE-Kennzeichnung mit Bezug auf
EN 131637

GrenzabmafRe

Ebenheit [mm/m]; EN 825

+ 0,6 % oder + 3 mm, der gréf3ere numerische Wert ist ma’gebend
(Klasse L1 oder Klasse L2)

Dimensionsstabilitat

- im Normalklima [%];
EN 1603

- bei definierten Temperatur-
und Feuchtebedingungen [%];
EN 1604

2 (Stufe DS(70,-)2 oder Stufe DS(70,-)1)

Wasseraufnahme

(bei langzeitigem teilweisen
Eintauchen) [kg/m?];

EN 12087

W, <0,5

Wasserdampfdiffusionswider-
standszahl;
EN 12086

M=20-85

Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene unter trockenen
Bedingungen ** [kPa];

EN 1607

- Standard-EPS

- Elastifiziertes EPS ***

nicht verwendet

Biegefestigkeit ** [kPa];
EN 12089

Rohdichte [kg/m?];
EN 1602

Scherfestigkeit ** [kPa];

EN 12090

20 <y <170
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Fur mechanisch befestigtes WDVS
Beschreibung und Eigenschaften Furv%%(\l;agtes mit Dibeln und mit Profilen und
zusatzlichem zusatzlichem
Klebemortel Klebemortel
Schermodul [MPa];
EN 12090
-Standard-EPS | ] 10<Gn<38
- Elastifiziertes EPS *** 0,3<G,<1,0 0,3<G,<1,0 nicht verwendet

Priifung der Eigenschaften siehe EN 131637 .

* Siehe Bestimmungen flir das EPS in Abschnitt 2.2.1.
** Kleinstwert aller Einzelwerte

*** Elastifiziertes EPS wird aus Standard-EPS hergestellt, welches kurzzeitig eine hohe Druckbelastung
erhalt, um die dynamische Steifigkeit zu verringern. Der Schallschutz der gesamten Wand-
konstruktion wird, bezogen auf ein WDVS mit Standard-EPS, bei Anwendung von elastifiziertem

EPS verbessert.

Warmedammstoffe flir mechanisch befestigte WDVS mit Profilen missen umlaufend an den
Kanten, 24 mm von der inneren Oberflache, eine ca. 3 mm breite und 13 bis 18 mm tiefe

Nut im Werk eingeschnitten bekommen.
Dubel

In den mechanisch befestigten WDVS sind die in der Tabelle in Abschnitt 1.1 aufgeflihrten

Dubel nach der jeweilig angegebenen ETA zu verwenden.

Handelsbezeichnung

ETA-Nummer

ejotherm ST U, ejotherm SK U

ETA-02/0018

TERMOZ 8 U, TERMOZ 8 UZ, WS 8 L

ETA-02/0019

WS 8N ETA-03/0019
Hilti SD-FV 8 ETA-03/0028
ejotherm SDK U ETA-04/0023
KEW TSD 8 ETA-04/0030
IsoFux ND-8Z ETA-04/0032
SDF-K plus, SDF-K plus U, SDF-K plus UB ETA-04/0064
TERMOZ KS 8 ETA-04/0114

ejotherm NT U, ejotherm NK U

ETA-05/0009

Hilti D-FV, Hilti D-FV T

ETA-05/0039

BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L,, BRAVOLL PTH-KZL 60/8-L,

ETA-05/0055

IsoFux NDT8LZ, IsoFux ND8LZ K

ETA-05/0080

allfa lUD

ETA-05/0267

WKRET-MET-LFN 8, WKRET-MET-LFM 8

ETA-06/0080

WKRET-MET-LFN 10, WKRET-MET-LFM 10

ETA-06/0105

TERMOZ 8 SV

ETA-06/0180

KOELNER KI8M

ETA-06/0191

ejotherm NTK U

ETA-07/0026

IsoFux NDS8Z, IsoFux NDM8Z, IsoFux NDS90Z, IsoFux NDM90Z

ETA-07/0129

Deutsches Institut fir Bautechnik
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2.3.3

2.3.4

2.3.5

Zusatzlich durfen alle Diibel mit ETA nach ETAG 0148 mit den nachfolgenden Eigenschaften
verwendet werden:

- Ddabeltellerdurchmesser = 60 mm bzw. = 90 mm
- Tellersteifigkeit = 0,3 KN/mm
- Tragfahigkeit des Dubeltellers = 1,0 kN

Diese Eigenschaften und die charakteristische Zugtragfahigkeit der Dlbel sind der ent-
sprechenden ETA zu entnehmen.

Profile

In dem mit Profilen mechanisch befestigten WDVS sind Polyvinylchlorid (PVC) - Profile,
PVC-U, EGL, 082-05-T33 nach EN ISO 1163-114, mit den in Anhang 2 aufgeflinrten Abmes-
sungen zu verwenden.

Der Durchziehwiderstand der Befestigungen von Profilen betragt = 500 N.
Putz (Unterputz)

Der Mittelwert der Rissbreite bei 1% Dehnung des mit verschiedenen Textilglas-Gitter-
geweben bewehrten Unterputzes betragt:

Unterputz

Textilglas-Gittergewebe

Mittelwert der Rissbreite Wy,

StoLevell Duo

Sto-Glasfasergewebe

0,11 mm

Sto-Glasfasergewebe F

keine Leistung festgestellt

Sto-Fibre de Verre Ra 60

keine Leistung festgestellt

Sto-Abschirmgewebe AES

keine Leistung festgestellt

StoLevell Duo Plus

Sto-Glasfasergewebe 0,12 mm
Sto-Glasfasergewebe F 0,12 mm
Sto-Fibre de Verre Ra 60 keine Leistung festgestellt
Sto-Abschirmgewebe AES 0,170 mm

Bewehrung (Textilglas-Gittergewebe)
Eigenschaften (Alkalibestéandigkeit): bestanden

Sto-Glasfaser-
gewebe

Sto-Glasfaser-
gewebe F

Sto-Fibre de
Verre Ra 60

Kette | Schuss

Kette | Schuss

Kette | Schuss

Restreifldfestigkeit nach Alterung

Festigkeit im Anlieferungszustand

IN/mm] > 20 >25 > 20 > 20 >25 > 25
Relative Restreil¥festigkeit nach
Alterung in % bezogen auf die > 55 > 50 > 50 > 50 > 60 > 60

Sto-Abschirmgewebe AES

Kette Schuss
Restreifldfestigkeit nach Alterung [N/mm] > 20 >25
Relative Restreil¥festigkeit nach Alterung in % bezogen > 50 S 55

auf die Festigkeit im Anlieferungszustand

14
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DIN EN ISO 1163-1:1999

Kunststoffe — Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen —
Part 1: Bezeichnungssystem und Basis fir Spezifikationen
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3.1

3.2
3.21
3.2.1.1

Bewertung und Bescheinigung der Konformitiat und CE-Kennzeichnung

System der Konformitiatsbescheinigung

GemaR Entscheidung 97/556/EC der Europaischen Kommission'® erganzt durch
2001/596/EC16 ist abhangig vom Brandverhalten das System 1 oder 2+ der Konformitats-
bescheinigung anzuwenden.

In Anbetracht der Klasse B fir das Brandverhalten des WDVS sind die Systeme der Konfor-
mitatsbescheinigung System 1 im Hinblick auf die Eigenschaften des Brandverhaltens und
System 2+ im Hinblick auf andere Eigenschaften als das Brandverhalten anzuwenden.

Diese/s System/e der Konformitatsbescheinigung ist/sind im Folgenden beschrieben:

System 1: Zertifizierung der Konformitat des Produkts durch eine zugelassene Zertifizie-
rungsstelle aufgrund von:

(@) Aufgaben des Herstellers:
(1) werkseigener Produktionskontrolle;

(2) zusatzlicher Prifung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller
nach festgelegtem Prifplan;

(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
(3) Erstprifung des Produkts;
(4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

(5) laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle.

System 2+: Konformitatserklarung des Herstellers fur das Produkt aufgrund von:
(@) Aufgaben des Herstellers:

(1) Erstprifung des Produkts;

(2) werkseigener Produktionskontrolle;

(3) Prifung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prifplan.
(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:

(4) Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:

— Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

— laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen
Produktionskontrolle.

Zustandigkeiten
Aufgaben des Herstellers
Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine standige Eigeniberwachung der Produktion durchflihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Die werkseigene Produk-
tionskontrolle hat sicherzustellen, dass das WDVS und seine Komponenten mit dieser
europaischen technischen Zulassung Ubereinstimmen.

Der Hersteller darf nur Rohstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser
europaischen technischen Zulassung aufgeflihrt sind. Die eingehenden Rohstoffe sind durch
den Hersteller vor der Annahme zu Uberprifen.

15
16
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Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 229/14 vom 20.08.1997
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 209/33 vom 02.08.2001
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3.2.1.2

3.2.2

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prif- und Uberwachungsplan??, der
Teil der technischen Dokumentation dieser ETA ist, tibereinstimmen. Der Priif- und Uber-
wachungsplan'” wurde zwischen dem Hersteller und dem DIBt vereinbart und ist im Zusam-
menhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem
festgelegt und beim DIBt hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen des Prif- und Uberwachungsplans'” auszuwerten. Die
Aufzeichnungen enthalten mindestens folgende Angaben:

- Bezeichnung des Produkts, der Ausgangsmaterialen und der Bestandteile,

- Art der Kontrolle oder Prifung,

- Datum der Herstellung des Produkts und Datum der Prifung des Produkts oder der
Ausgangsmaterialen oder der Bestandteile,

- Ergebnis der Kontrolle und der Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind der mit der laufenden Uberwachung befassten zugelassenen Stelle

vorzulegen. Sie sind dem DIBt auf Verlangen vorzulegen.

Sonstige Aufgaben des Herstellers

Bei der Erstprifung des WDVS und der Bestandteile im Hinblick auf andere Eigenschaften

als das Brandverhalten sind die Ergebnisse der zur Erteilung der ETA durchgeflihrten Ver-

suche zu verwenden, sofern sich bei der Herstellung oder im Werk nichts andert. Anderen-
falls ist die erforderliche Erstprifung mit dem DIBt abzustimmen.

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fir die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fur den Bereich der WDVS zugelassen ist, zur Durchfiihrung der Maf3nahmen
nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfur ist der Priif- und Uberwachungsplan'” nach den
Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das WDVS
mit den Bestimmungen der am 24. August 2009 erteilten ETA-06/0107 Ubereinstimmt.

Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die

- Erstprifung des WDVS und der Bestandteile im Hinblick auf die Eigenschaften des
Brandverhaltens,

- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,

- laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktions-
kontrolle,

in Ubereinstimmung mit den im Priif- und Uberwachungsplan?? festgelegten Bestimmungen
durchzufuhren.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefuhrten MaRnahmen
festzuhalten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen
Bericht zu dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein
EG-Konformitatszertifikat fur das WDVS zu erteilen, welches die Zertifizierung der werksei-
genen Produktionskontrolle beinhaltet, mit der Aussage, dass das WDVS mit den Bestim-
mungen dieser ETA Ubereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der ETA und des zugehdrigen Prif- und Uberwachungsplans!?
nicht mehr erflllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitatszertifikat zurtickzuziehen
und unverzlglich das DIBt zu informieren.

17

Z30850.09

Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europaischen
technischen Zulassung, der nur der in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen
Stelle ausgehandigt wird (siehe Abschnitt 3.2.2).
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3.3.2
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Kennzeichnung
CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf den kommerziellen Begleitpapieren anzubringen. Hinter den
Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle
anzugeben sowie die folgenden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fir die Herstellung verantwortliche juristische
Person),

- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
- Nummer des EG-Konformitatszertifikats fir das WDVS,

- Nummer der ETA,

- Nummer der Leitlinie fur die Europaische Technische Zulassung (ETAG),

- Handelsbezeichnung des WDVS.

Zusatzliche Kennzeichnung

Auf der Verpackung der einzelnen Bestandteile des WDVS ist die jeweilige Handels-
bezeichnung anzugeben.

In Ergéanzung zur Handelsbezeichnung sind folgende Angaben in den kommerziellen
Begleitpapieren und/oder auf der Verpackung des Warmedammstoffs anzugeben:

- Mindestwert der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene des Warmedammstoffs,
- Schermodul des Warmedammstoffs.

Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

Herstellung

Die Bestandteile des WDVS mussen nach der Zusammensetzung und dem Herstellungs-
verfahren denen entsprechen, die den Zulassungsversuchen zugrunde lagen. Zusammen-
setzung und Herstellungsverfahren sind beim DIBt hinterlegt.

Die ETA wurde fir das WDVS auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen
erteilt, die beim DIBt hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten
WDVS dienen. Anderungen am WDVS oder den Bestandteilen oder deren Herstellungs-
verfahren, die dazu flhren kénnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht
mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einfihrung dem DIBt mitzuteilen. Das DIBt wird dariber
entscheiden, ob sich solche Anderungen auf die ETA und folglich auf die Giiltigkeit der CE-
Kennzeichnung auf Grund der ETA auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine
zusétzliche Beurteilung oder eine Anderung der ETA erforderlich ist.

Verarbeitung, Entwurf und Ausfiihrung
Allgemeines

Die mit dem WDVS zu versehende Wand muss in ausreichendem Malle standsicher und
winddicht sein. lhre Steifigkeit muss so grol} sein, dass das WDVS keinen Verformungen
unterworfen ist, die zu seiner Schadigung fuhren kdnnen.

Die Anforderungen nach ETAG 004, Kapitel 7, sind zu beachten.

Verarbeitung

Die Verarbeitung des WDVS erfolgt auf der Baustelle. Der Zulassungsinhaber ist verpflich-
tet, alle mit Entwurf und Ausfiihrung des WDVS betrauten Personen Uber die Besonderen
Bestimmungen dieser ETA und alle fir eine einwandfreie Ausfiihrung des WDVS erforder-
lichen weiteren Einzelheiten zu unterrichten.

Fir das WDVS dirfen nur die Bestandteile verwendet werden, deren Handelsbezeichnung
in Abschnitt 1.1 angegebenen ist und die die Merkmale nach Abschnitt 2.3 aufweisen.
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4.2.3 Entwurf und Bemessung

4.2.3.1 Anforderungen an den Untergrund
FlUr die Anforderungen an den Untergrund und dessen Vorbereitung gilt ETAG 004, Ab-
schnitt 7.2.1.
Bei mechanisch befestigten WDVS muss der Untergrund eine ausreichende Tragféhigkeit
fir den Einsatz von Dubeln nach Abschnitt 2.3.2 aufweisen. Es gelten die Bestimmungen
der ETA flr den jeweiligen Diibel.

4.2.3.2 Widerstand gegen Windlasten
Die Beurteilung eines ausreichenden Widerstandes gegen Windlasten erfolgt auf der
Grundlage der Tragféhigkeiten nach Abschnitt 2.2.8.3 und der charakteristischen Zugtrag-
fahigkeit des verwendeten Dubels nach Abschnitt 2.3.2. Unter Berlcksichtigung der natio-
nalen Sicherheitsfaktoren werden die Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit ermittelt.
Der Kleinere der Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit des WDVS (Ry) und des Dibels
(NRg) ist maBBgebend.
Der ermittelte Bemessungswert der Windsoglast Sy (unter Berlcksichtigung der nationalen
Sicherheitsfaktoren) wird dem Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegentbergestellt.

424  Ausflhrung
Fir die Verarbeitung des WDVS und die Erhértung der Putzprodukte sind die Verarbei-
tungsrichtlinien des Herstellers zu beachten, die Teil der technischen Dokumentation dieser
ETA sind.

5 Vorgaben fiir den Hersteller

5.1 Verpackung, Transport und Lagerung
Die Verpackung der Bestandteile des WDVS muss so erfolgen, dass wéahrend Transport und
Lagerung keine unzutragliche Befeuchtung auftreten kann, es sei denn, vom Hersteller sind
zu diesem Zweck andere Maf3nahmen vorgesehen.
Die Bestandteile des WDVS sind vor Beschédigung zu schitzen.

5.2 Nutzung, Instandhaltung, Reparatur
Weitere Hinweise zu Nutzung, Instandhaltung und Reparatur sind ETAG 004, Abschnitt 7.3,
zu entnehmen.

Dipl.-Ing. Jasch

Prasident des Deutschen Instituts flir Bautechnik
Berlin, 24. August 2009
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Gittergewebe

Bestandteil «Deutsche» «Franzosische» «Englische»
S Handelsbezeichnung | Handelsbezeichnung | Handelsbezeichnung
Stolevell Duo
StolLevell Duo Plus
Klebemértel Sto-Baukleber Sto-Mortier Colle B Sto ADH-B
. . . . Sto-Dispersion
Sto-Dispersionskleber Sto-Colle Dispersion Adhesive
Sto-Coll IP
Sto-Halteleiste . P Sto PVC Intermediate
PVC Sto-Profil intermédiaire Track
Profile : -
Sto-Verbindungsleiste | o, py il Raidisseur Sto T Spline
PVC
StoLevell Duo
Unterpuize
StoLevell Duo Plus
Sto-Glasfasergewebe «nicht verfligbar » Sto Glass Fibre Mesh
Sto-Fibre de verre . .
Sto-Glasfasergewebe F Standard «nicht verfagbar »
Textilglas-

Sto-Fibre de Verre Ra 60

Sto-Panzergewebe

Sto-Fibre de verre de
Blindage

Sto-Amour Mesh

Sto-Abschirmgewebe
AES

Sto-Fibre AES

Sto-Shield Mesh AES

Haftvermittler

Es werden keine unterschiedlichen Handelsbezeichnungen verwendet

Oberputze

Es werden keine unterschiedlichen Handelsbezeichnungen verwendet,

auf3er:

Sto-Klebe- und
Fugenmoértel +
Sto-Flachverblender

Sto-Colle pour
Briquette +
Sto-Briquette de
parement

StoAdhesive and
Joint Mortar +
Sto-Brick Slips

WDVS "StoTherm Vario 4"

Handelsbezeichnungen der Bestandteile

Anhang 1

der europdischen
technischen Zulassung
ETA-06/0107

Z30850.09
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Horizontales Halteprofil — "Sto-Halteleiste PVC" (MaBe in mm)

<
S

75

WDVS "StoTherm Vario 4"

Horizontale und vertikale PVC Profile

Anhang 2

der européischen
technischen Zulassung

ETA-06/0107
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