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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die far die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstédndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtraglich ergdnzt und geédndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Deutsches Instisut
fiir Bautechnik /
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt flir die Herstellung und Verwendung von
"Thermoperl” und "2K Perlit Flachdachddmmung” als Warmeddmm-Schiittungen (nach-
folgend als Warmedammstoffe bezeichnet) aus Blédhperlit.

Die Warmedammstoffe sind kérnige, anorganische Schittglter aus thermisch gebldhtem
Perlit mit einer KorngréBe bis 6 mm.

Die Warmedammstoffe sind mit reinem, unverschnittenem Bitumen umhillt und werden
unter Zugabe von Mineraldlraffinat auf der Baustelle verarbeitet.

Anwendungsbereich

Die Warmedammstoffe dirfen in verdichtetem Zustand (siehe Abschnitt 4) entsprechend
den Anwendungsgebieten DAA und DAD nach der Norm DIN 4108-10* verwendet werden.

Die Warmedammestoffe diirfen in verdichtetem Zustand (siehe Abschnitt 4) entsprechend
dem Anwendungsgebiet DAA (ds) nach der Norm DIN 4108-10* verwendet werden, sofern
oberhalb eine lastverteilende Druckschicht (Zementestriche oder Gussasphaltestriche
nach DIN 18560-22%) verwendet wird.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Die Warmedammstoffe missen nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsver-
fahren denen entsprechen, die den Zulassungsversuchen zugrunde lagen. Zusammen-
setzung und Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legt.

Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.
Schiittdichte

Die Schiittdichte der Warmeddammstoffe im unverdichteten Zustand muss bei Prifung
nach DIN EN 1097-3%, in einem mindestens 10 Liter Messgefd, im Mittel
190 kg/m?> £ 15 % betragen.

Warmeleitfahigkeit

Die Wéarmeleitfahigkeit der Warmedammstoffe im verdichteten Zustand darf bei Prifung
nach DIN 52612-1% oder DIN EN 12667° (Probenhthe 100 mm; die Rahmengréfe muss
den auBeren Abmessungen des Schutzrings entsprechen) den Wert

Mg = 0,0622 W/(m - K) nicht tberschreiten.

DIN 4108-10:2008-06: Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden; Teil 10: Anwendungsbezogene
Anforderungen an Warmedammstoffe; WerkmaéBig hergestelite Warmedammstoffe

DIN 18560-2:2004-04: Estriche im Bauwesen; Teil 2: Estriche und Heizestriche auf D&mmschichten (schwim-
mende Estriche); einschlieBlich DIN 18560-2/A1:2008-07

DIN EN 1097-3:1998-06: Prifverfahren flir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskdr-
nungen; Teil 3: Bestimmung von Schiittdichte und Hohlraumgehalt; Deutsche Fassung
EN 1097-3:1998

DIN 52612-1:1979-09: Wérmeschutztechnische Priifungen; Bestimmung der Warmggftfahi
Plattengerat; Durchfihrung und Auswertung

DIN EN 12667:2001-05: warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprgy

Warmestrommessplatten-Gerét; Produkte mit hohem undgfni
widerstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001 )
Deutsches lnstitut j

\ fiir Bautechnik /
% 4
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Druckspannung bei 10 % Stauchung

Bei Prifung der Warmedédmmstoffe in Anlehnung an DIN EN 826°% muss jeder Einzelwert
der Druckspannung bei 10 % Stauchung mindestens 250 kPa betragen.

Das Prifmaterial ist vor der Prifung um rd. 30 Vol.-% zu verdichten. Der Prifrahmen
muss eine lichte Weite von rd. 200 mm x 200 mm haben. Die Fillhéhe des verdichteten
Prifmaterials ist auf rd. 90 mm zu begrenzen.

Brandverhalten

Die Warmedammstoffe im verdichteten Zustand muissen die Anforderungen an normalent-
flammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2) nach DIN 4102-17, Abschnitt 6.2,
erfiillen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung die Warmedammstoffe sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

Auf der Baustelle werden die Warmeddmmstoffe unter Zugabe von Mineraldlraffinat
(Handelsname "Perlmix") verarbeitet.

Verpackung, Transport und Lagerung

Die Wéarmedammestoffe sind so zu verpacken, dass sie wahrend des Transports und der
Lagerung auf der Baustelle trocken bleiben.

Kennzeichnung

Die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Linder gekenn-
zeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Weiterhin ist die Verpackung der Warmeddmmestoffe in deutlicher Schrift mit folgenden
Angaben zu versehen:

"Thermoperl" (oder "2K Perlit Flachdachdammung") als Warmedammstoff nach allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1287

- = 0,065 W/(m - K)

— Brandverhalten: normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2)
— KNAUF PERLITE GmbH, Dortmund, oder Name des Vertreibers

— Herstellwerk® und Herstelldatum®

- EinfUllmenge

-~ Einbauanweisung

Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:

"Thermoperl” (oder "2K Perlit Flachdachddmmung") als Warmedammstoff nach allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-1287

PDeutsches Institut
fiir Bautechnik /#

DIN EN 826:1996-05: Wérmedammstoffe flir das Bauwesen; Bestimmung des Verhaltens bei Druckbean-

spruchung; Deutsche Fassung EN 826:1996
DIN 4102-1:1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-

rungen und Prifungen
Kann auch verschliisselt angegeben werden.
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafBigen Fremdldberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgefuhrten MaB-
nahmen einschlieBen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
-~ Art der Kontrolle oder Prufung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungssteile vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen,

Bei ungentigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden aus-
geschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdutber-
wachung regelmaBig zu Oberpriifen, mindestens jedoch zweimal jdhrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts fur die in
Tabelle 1 festgelegten Priifungen durchzufiihren. Die Kennzeichnung ist zu#®R en,

Im Rahmen der laufenden Fremdiiberwachung sind mindestens 4 4 (F ch
Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kennzeichnung durchzufiihren. :
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Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustdndigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde vorzulegen.

Tabelle 1: Art und Umfang der Priifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Mindesthaufigkeit

Eigenschaft Prifung Werkseigene

nach Abschnitt nach Abschnitt Produktionskontrolle Fremdiberwachung
Schittdichte

nach 2.1.2 2.1.2 1 x taglich 2 x jéhrlich
Warmeleitfahigkeit

nach 2.1.3 2.1.3 - 2 x jahrlich

Druckspannung bei
10 % Stauchung

nach 2.1.4 2.1.4 1 x wéchentlich 2 x jahrlich
Brandverhalten
nach 2.1.5 2.1.5 - 2 X jahrlich

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile gilt fiir die
Warmeddammstoffe folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit:

A = 0,065 W/(m - K)
Nenndicke

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warme-
ddmmschicht anzusetzen.

Die Nenndicke ist die um 30 % verminderte Einbaudicke entsprechend Anlage 1,
Abschnitt Al.

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Die rechnerische Nachweis eines moglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion
nach DIN 4108-3° ist fir die Warmedammstoffe mit der Wasserdampf-Diffusionswider-
standszahl u = 3 zu fluhren.

Brandverhalten

Die Warmedammstoffe in verdichtetem Zustand sind normalentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B2).

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Warmedédmmstoffe sind in trockenem Zustand einzubauen.

Die Warmedammstoffe sind entsprechend den Verarbeitungshinweisen des Herstellers
einzubringen. :

DIN 4108-3:2001-07: wWarmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 3 /
schutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweglpe_ flr Planung und, Aus
fihrung Deutsches lnstitut Jj

fiir Bautechnik
28
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Fechner

Auf der Baustelle sind den Warmedammstoffen ein Mineraldlraffinat (Handelsname
"Perlmix") zuzugeben. Die Mischproportion betrdgt: 1 Sack Warmeddmmstoff (100 I) und
1,5 | "Perlmix".

Die Warmedammstoffe sind jeweils um 30 Vol.-% zu verdichten.
Die Ermittiung der Einbaudicke auf der Baustelle erfolgt nach Anlage 1, Abschnitt Al.

) Beglaubigt

l‘ Deutsches Institut
\\ fiir Bautechnik /#
28



735397.08

Anlage 1 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.11-1287 vom 3. Juli 2009

Al

Priifverfahren

Bestimmung der Einbaudicke

Die Einbaudicke ebener, horizontaler und ohne Abdeckung eingebauter Damm-
schichten wird mit einer ebenen Prifplatte (Abmessungen: 200 mm x 200 mm,
Gewicht 200 + 5 g) gepriift (Priifdruck: 50 N/m?). Die Priifplatte wird vorsichtig auf die
Dammschicht aufgesetzt und die Hbéhe mittels einer zentrisch, durch die Prifplatte
geflihrten Nadel ermittelt. Als Dicke ist der Mittelwert aus mindestens 10 Einzelwerten
anzugeben, die - (ber die Flache verteilt - an verschiedenen Stelien zu ermitteln sind.

Deouisches Institut jj
\\ fiir Pautechnik /7




