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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (iber den Europdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige

Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fiigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtrédglich ergédnzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Deugaches !.mau.i’fﬂt
W\ fitr PBauntechnilk
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Verwendung von
"GRANUBLOW" als Kernddmmung zur vollstdndigen Ausfillung des Hohlraums von zwei-
schaligem Mauerwerk fiir Auenwénde.

"GRANUBLOW?" ist ein Dammstoff aus Polystyrol-Partikelschaum-Granulat, der nachtrag-
lich in den Hohlraum von zweischaligem Mauerwerk maschinell eingeblasen wird.

"GRANUBLOW" weist eine KorngrdBe bis 6,0 mm auf.

Anwendungsbereich

"GRANUBLOW" darf als Warmedammschicht flir zweischaliges Mauerwerk mit Kernddm-
mung nach DIN 1053-1*, Abschnitt 8.4.3.4, verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Zusammensetzung

Der Warmeddmmstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren
dem entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag.

Zusammensetzung und Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut flir Bau-
technik hinterlegt.

Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik erfolgen.
Schiittdichte

Jeder FEinzelwert der Schittdichte muss bei Prifung nach DIN EN 1097-3% in einem
10 Liter MessgefdB3 16 kg/m3 bis 20 kg/m?3 betragen.

Warmeleitfahigkeit

"GRANUBLOW" darf bei Prufung der Wa&rmeleitfahigkeit nach DIN 52612-1° oder
DIN EN 12667* (Probenhdhe 100 mm; die Rahmengréfie muss den duBeren Abmessungen
des Schutzrings entsprechen) den Wert dyo = 0,0336 W/(m-K) nicht tberschreiten.

Brandverhalten

"GRANUBLOW" muss die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe (Baustoff—
klasse DIN 4102-B2) nach DIN 4102-15 erfillen.

SetzmafB im Hohlraum

"GRANUBLOW?" darf sich bei der Prifung des Setzmales nach Anlage/
5 % setzen.

W\ Deutsches Institut

fiar Bautechnik /7

DIN 1053-1:1996-11: Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausftihrung

DIN EN 1097-3:1998-06: Prifverfahren flir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteins-
kérnungen; Teil 3: Bestimmung von Schittdichte und Hohlraumgehalt; Deutsche
Fassung EN 1097-3:1998

DIN 52612-1:1979-09: Warmeschutztechnische Prifungen; Bestimmung der Warmeleitfhigkeit mit dem
Plattengeréat; Durchfiihrung und Auswertung
DIN EN 12667:2001-05: Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des

Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerdt und dem
Warmestrommessplatten-Gerét; Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

DIN 4102-1:1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen
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2.2 Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung
Bei der Herstellung von "GRANUBLOW" sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzu-
halten.
2.2.2 Verpackung
"GRANUBLOW?" ist in Sacken mit einem Fassungsvermdgen von 250 Litern zu liefern.
2.2.3 Kennzeichnung
Die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekenn-
zeichnet werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
erflllt sind.
Weiterhin ist die Verpackung des Bauprodukts mit folgenden Angaben zu versehen:
— Polystyrol-Partikelschaum-Granulat "GRANUBLOW" zur Herstellung von Kerndédmmung
bei zweischaligem Mauerwerk flir AuBenwédnde nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-23.12-1780
- A =0,035W/(m:-K)
- normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2)
— ISOCELL Vertriebs GmbH, 5202 Neumarkt, Osterreich
— Herstellwerk® und Herstelldatum®
- Flllgewicht
Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:
- Polystyrol-Partikelschaum-Granulat "GRANUBLOW" zur Herstellung von Kernddmmung
bei zweischaligem Mauerwerk fir AuBenwande nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-23.12-1780
2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines
Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfUr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.
Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1
nahmen einschlieBen.

Darf auch verschliisselt angegeben werden.
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2.3.3

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrofle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
—~ Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
{iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentgendem Prlifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmagig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdulberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufihren,
sind Proben nach dem in Tabelle 1 festgelegten Priifplan zu entnehmen und zu prifen,
und es kénnen auch Proben fiir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probe-
nahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prifungen entsprechend Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kenn-
zeichnung durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustadndigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde vorzulegen.

Tabelle 1:  Art und Umfang der Prifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Mindesthaufigkeit
Eigenschaft Prifung Werkseigene Fremdiberwachung
nach Abschnitt nach Abschnitt Produktionskontrolle
Schittdichte
nach 2.1.2 2.1.2 1 x tdglich 2 x jahrlich
Warmeleitfahigkeit
nach 2.1.3 2.1.3 - 2 x jahrlich
Brandverhalten
nach 2.1.4 2.1.4 1 x wochentlich 2 x jahrlich
SetzmaB im Hohlraum
nach 2.1.5 Anlage 1 - 2 x jéhrlich

Deutsches Institut /f
A\ fiir Bautechnik
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4.3
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4.5

Bestimmungen flir Entwurf und Bemessung

Brandverhaiten
"GRANUBLOW?" ist ein normalentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B2).

Warmeschutz

Der Warmedurchlasswiderstand der AuBenwdnde aus zweischaligem Mauerwerk mit
"GRANUBLOW" als Kernddmmung ist rechnerisch nach DIN 4108-37 zu ermittein. Bei der
Berechnung des Wérmedurchlasswiderstandes der gesamten Wandkonstruktion sind die
Innenwand, die "GRANUBLOW"-Schittung und die AuBenschale zu berilicksichtigen. Als
Bemessungswert flir die Wéarmeleitfdhigkeit von "GRANUBLOW" ist folgender Wert in
Ansatz zu bringen:

A = 0,035 W/(m-K)

Tauwasserschutz

Ein rechnerischer Nachweis des Tauwasserausfalls infolge Wasserdampfdiffusion ist nicht
erforderlich.

Dicke der Kerndammung

Bei der Berechung des Warmedurchlasswiderstandes der Kernddmmung ist der mittlere
Abstand der beiden Mauerwerksschalen entsprechend der Ermittlung nach Abschnitt 4.3
anzusetzen.

Bestimmungen fiir die Ausfithrung

Vor Durchfihrung des Einblasens von "GRANUBLOW" hat sich die ausfihrende Firma
davon zu Uberzeugen, dass die Vormauerschale in einem ordnungsgemaBen Zustand ist
und keine Durchfeuchtungen aufweist. Risse und Fehistellen in der Verfugung sind vor
dem Einblasen der Kerndammung auszubessern.

Vorhandene Liftungséffnungen in der Vormauerschale missen am FuBpunkt der Wand
erhalten bleiben.

"GRANUBLOW" ist entsprechend den Verarbeitungshinweisen des Antragstellers zu ver-
arbeiten. Besonders ist darauf zu achten, dass "GRANUBLOW" im trockenen Anlieferungs-
zustand eingebaut und der Hohlraum des zweischaligen Mauerwerks vollstandig ausgefiilt
wird.

Die Dicke der einzubauenden Kerndammschicht ist bestimmt durch den mittleren Abstand
der beiden Mauerwerksschalen. Dieser Abstand wird ermittelt durch Anbohren der Vor-
satzschale an mindestens 5 Stellen je Geschoss und Wandfldche in der Lagerfuge. Es gilt
das Mittel aus den jeweiligen 5 Messungen (auf 5 mm gerundet).

"GRANUBLOW" darf als Kerndémmstoff nur von Unternehmen eingebaut werden, die aus-
reichende Erfahrungen mit dieser Bauart haben und vorher vom Antragsteller ent-
sprechend geschult wurden.

Der Antragsteller hat eine Liste der austhrgnden Unternehmen zu fihren, die dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der Uberwachungsstelle unaufgefordert in der
jeweils neuesten Fassung vorzulegen ist.

Das die Kernddmmung (maschinell) herstellende Unternehmen hat fiir jede Anwendungs-
stelle eine Bescheinigung, die in Durchschrift dem Bauherrn auszuhandien |st mit
folgenden Angaben auszustellen: ;

DIN 4108-3:2001-07: Wérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden; T§
teschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und

Austtihring N finr Ba\nechmk
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Fechner

Ausfithrendes Unternehmen
Bauvorhaben/Bauteil

Datum des Einbaus

Herstellwerk des Kernddmmstoffes
Mittlere Dicke der Kernddmmung

Beglaubigt

Deutsches Institut jj
R\ fitr Bautechnik /



Anlage 1 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.12-1780 vom 27. November 2009

Prifverfahren

Bestimmung des Setzmales

Fur den Nachweis des Setzungsverhaltens wird eine Holzstdnderkonstruktion als Modeilwand
verwendet. Die MaBe des Hohlraums  der  Modellwand betragen mindestens
1,0 mx 0,625 m x 0,16 m (Hohe x Breite x Tiefe). Die Dicke des Stédnderwerkes muss 40 mm
betragen, die Holzbeplankung darf 20 mm nicht unterschreiten. Zur Sichtkontrolle kann eine der
beiden Beplankungsflachen aus 6 mm dickem Sicherheitsglas hergestellt werden.

Unter die federnd aufzustellende Modellwand wird ein Pendelriittlermotor installiert. Die Unwucht-
gewichte dieses Pendelriittlermotors werden so eingestellt, dass der Spitzenwert der Beschleuni-
gung in Wandrichtung mindestens 15 m/s2 betragt. Die Drehzah! des Motors muss ca. 2800 1/min
betragen, um die Anregungsfrequenz von etwa 45-50 Hz zu erhalten.

Der Dédmmstoff ist maschinell in den Modellwandhohiraum einzufillen.

AnschlieBend wird die Modellwand durch den Pendelrittlermotor fiir 30 min. den Erschitterungen
ausgesetzt. Nach Erschitterungsende werden das SetzmaB und die Rohdichte (bezogen auf die
Einflllhohe und bezogen auf die gesetzte Hohe) ermittelt.

Der Versuch wird einmal durchgefiihrt.

Denteches Institut
A\ fiir Bautechnik /7
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