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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfo-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfdltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN Doutsches Tusiitut
. fiir Bauotechnik

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Verwendung der
kunstharzgebundenen, einseitig mit einer Aluminium-Verbundfolie mit Glasfasergitterge-
webe kaschierten Mineralfaser-Lamellenmatten mit der Bezeichnung "Paroc Lamella Mat
35 AluCoat"(im Folgenden als kaschierte Mineralfasermatten bezeichnet).

1.2 Anwendungsbereich
Die kaschierten Mineralfasermatten dirfen zur Begrenzung der Warmeabgabe von War-
meverteilungs- und Warmwasserleitungen in Geb&duden entsprechend Energieeinsparver-
ordnung - EnEV? fiir metallische Rohre verwendet werden.
Sie dirfen als nichtbrennbare Baustoffe im Sinne der Landesbauordnungen verwendet
werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Beschaffenheit
Der Dammstoff darf keine groben Bestandteile enthalten und muss ein gleichméBiges
Geflige aufweisen.

2.1.2 MaBe
Die MaBe der kaschierten Mineralfasermatten missen bei Priifung nach DIN 52275-12 den
angegebenen NennmaBen entsprechen. Die Grenzabweichungen der gemessenen Mittel-
werte betragen:
Breite: + 2 %, Ldnge: -2 %, Dicke: +5 mm oder® +6 % / -1 mm
Die Dammstoffdicke ist nach DIN 52275-12, Abschnitt 5.1 im ebenen Zustand unter einer
flachenbezogenen Belastung von 0,25 kN/m? zu ermitteln. Sie muss den Angaben des
Abschnitts 2.1.7 entsprechen. Die Dammstoffdicke muss im Einbauzustand der Nenndicke
entsprechen.

2.1.3 Rohdichte des Dadmmstoffs und Eigenschaften der Aluminium-Verbundfolie
Die Rohdichte des Dammstoffes, ermittelt nach DIN EN 16024, muss unter Verwendung
der MaBe nach Abschnitt 2.1.2 und Abschnitt 2.1.7 den Angaben nach Abschnitt 2.1.7
entsprechen.
Die Aluminium-Verbundfolie besteht aus einer Aluminium-Folie, einem Glasgittergelege
und einer werkseitig applizierten Polyethylen-Schmelzklebeschicht fiir die Verklebung mit
den Mineralfasermatten. Das Gesamtfldchengewicht der Aluminium-Verbundfolie muss
80 g/m? £ 10 % betragen (inkl. 20 g/m? Auftragsmenge der PE-Schmelzklebeschicht).

2.1.4 Warmeleitfahigkeit

Der Messwert der Warmeleitfahigkeit am Prifrohr nach DIN 526135 darf bei 40 °C Mittel-
temperatur den Wert Ag9oc = 0,040 W/(m-K) nicht Uberschreiten.

Verordnung Gber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebduden (Energieein-

sparverordnung - EnEV) vom 24. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt 2007, Teil I Nr. 34, S. 1519 bis 1563)

DIN 52275-1:1977-01: Prifung von Mineralfaser-Dammstoffen; Bestimmung der linearen MaBe und
der Rohdichte; Ebene Erzeugnisse

Der groBere Wert ist maBgebend.

DIN EN 1602:1997-01: Warmedammstoffe flr das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte

DIN 52613:1977-01: Warmeschutztechnische Prifungen; Bestimmung der Warmeleitféhigkeit nach
dem Rohrverfahren
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2.1.5 Brandverhaiten

2.1.5.1 Die kaschierten Mineralfasermatten missen bei Verwendung als Rohrddmmung mit einem
AuBendurchmesser < 300 mm (Rohr + Dammung) die Anforderungen an Baustoffe der
Klasse A2, - s1,d0 nach DIN EN 13501-18, Abschnitt 13, erflillen.
Die kaschierten Mineralfasermatten missen bei Verwendung als Rohrdédmmung mit einem
AuBendurchmesser > 300 mm (Rohr + Ddmmung) die Anforderungen an Baustoffe der
Klasse A2 - s1,d0 nach DIN EN 13501-1%, Abschnitt 10, erfiillen.
Die Prifungen sind nach DIN EN 138237 und DIN EN ISO 17168 durchzufiihren. Die
Bestimmungen des Abschnitts 3.3 sind zu beachten.

2.1.5.2 Die kaschierten Mineralfasermatten glimmen nicht. Sie missen bei der Prifung im Brand-
schacht nach DIN 4102-16° die Anforderungen an Baustoffe der Baustoffklasse DIN 4102~
A2 nach DIN 4102-1'°, Abschnitte 5.2.2.5a) und d) einhalten.
Der Gluhverlust der Mineralfasermatten muss 2,8 M.-% % 10 % betragen. Die Prufung ist
nach DIN EN 13820* durchzufiihren.

2.1.6 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung der Mineralfasermatten sowie ihrer Kaschierung muss den beim
Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. Anderungen dirfen
nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

2.1.7 Zusammenstellung der Produkteigenschaften

Wérme-
Dammstoffdicke | Rohdichte™ | leitfghigkeit
) , (Nenndicke) Abschnitt Aaooc Brandverhalten
Bezeichnung | Beschrebung | o cnnitt 2.1.2 2.1.3 Abschnitt | Abschnitt 2.1.5
2.1.4
mm kg/m3 W/ (m-K)
Einseitig mit
Paroc Lamella \/A;:fézl:g;g;lé A2;-s1,d0™
Mat 35 kaschierte 30 bis 60 31 bis 39 0,040
AluCoat . A2 -s1,d0™**
Mineral-
fasermatten T
*  Rohdichte der Mineralfasermatten ohne Kaschierung aus Aluminium-Verbundfolie
** auf metallischen Rohren; AuBendurchmesser der Rohrdédmmung < 300 mm ,
*** auf metallischen Rohren; AuBendurchmesser der Rohrddmmung > 300 mm ﬁ

Deuntsches Institul

2.2 Herstellung und Kennzeichnung B haik
Gr Bauiechni
2.2.1 Herstellung ke
. . . . . . 28
Bei der Herstellung der kaschierten Mineralfasermatten sind die Bestimm n_(
Abschnitts 2.1 einzuhalten.
6 DIN EN 13501-1:2007-05: Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten -

Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandver-
halten von Bauprodukten

7 DIN EN 13823:2002-06: Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Thermische Beanspruchung
durch einen einzelnen brennenden Gegenstand flr Bauprodukte mit Ausnahme
von Bodenbeldgen

8 DIN EN ISO 1716:2002-07: Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten - Bestimmung der Verbren-
nungswarme

9 DIN 4102-16:1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 16: Durchfihrung von
Brandschachtprifungen

10 DIN 4102-1:1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

1 DIN EN 13820:2003-12: Warmeddammstoffe fur das Bauwesen - Bestimmung des Gehalts an organi-

schen Bestandteilen
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2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

12
13

Kennzeichnung

Das Bauprodukt oder die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Ladnder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vor-
aussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Folgende Angaben sind auf dem Bauprodukt oder auf der Verpackung des Bauproduktes
anzubringen:

- Produktname
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers

— Zulassungsnummer: Z-23.14-1740

— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk*? und Herstelldatum??
- Nenndicke
-  Waérmeleitfahigkeit bei 40 °C Mitteltemperatur:  X49.c = 0,040 W/(m-K)
- Maximale Temperaturbeanspruchung nach Angabe des Herstellers

— Nicht brennbar (Klasse A2,-s1,d0 bzw. A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1%) auf metalli-
schem Untergrund

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmafBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten. Dem Deutschen Institut flir Bautechnik ist von der Zertifizie-
rungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu
geben.

Werkseigene Produktionskontrolie

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontroile soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:

1. Fir die kaschierten Mineralfasermatten entsprechend Abschnitt 2.1.7 sind mindestens
taglich die Beschaffenheit, die MaBe und die Rohdichte an 3 Proben jeder gefertigten
Dicke zu prifen.

2. Hinsichtlich des Brandverhaltens nach Abschnitt 2.1.5.1 sind die "Richtlinien zum Uber-
einstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"?® - in der jeweils glltigen Fassung - sinnge-
mé&B anzuwenden.

Darf auch verschlisselt angegeben werden.
Zuletzt verdffentlicht in den "Mitteilungen” des Deutschen Instituts flr Bautechnik, Heft Nr, 2 vom 1. Aprit 1997,
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2.3.3

DIES

3. Hinsichtlich des Glimmverhaltens nach Abschnitt 2.1.5.2 ist mindestens einmal téaglich
der Glithverlust zu bestimmen. Bei Uberschreiten des Grenzwertes fiir den Gliihverlust
kann das Glimmverhalten gemaB DIN 4102-1'°, Abschnitte 5.2.2.5a) und d) nachge-
wiesen werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
{berwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut flr Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenlgendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und zum
Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzlglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jéhriich.

Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufithren,
und es kénnen auch Proben far Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probe-
nahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es ist mindestens einmal jahrlich die Warmeleitféahigkeit nach Abschnitt 2.1.4 an Minerat-
fasermatten mit zwei unterschiedlichen Dammstoffdicken (Nenndicken) zu prifen.

Fir die kaschierten Mineralfasermatten sind von den gefertigten Dammstoffdicken (Nenn-
dicken) die Beschaffenheit, die MaBe und die Rohdichte an mindestens drei verschiedenen
Dammstoffdicken (Nenndicken) zu priifen. Im Laufe der Uberwachung sollen alle gere-
gelten Dammstoffdicken (Nenndicken) erfasst werden.

Fur die Uberwachung und Priifung hinsichtlich des Brandverhaltens nach Abschnitt 2.1.5.1
sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoff-
klasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"*? - in der jeweils gilti-
gen Fassung - sinngemaB anzuwenden.

Zusatzlich ist das Glimmverhalten nach Abschnitt 2.1.5.2 durch Bestimmung des Glihver-
lustes nachzuweisen. Bei Uberschreitung des Grenzwertes fiir den Glihveriust ist das
Glimmverhalten gemaB DIN 4102-1°, Abschnitte 5.2.2.5a) und d), nachzuweisen.

Unabhangig von vorstehenden Festlegungen ist alle 2 Jahre die direkte Priifung des
Glimmverhaltens gemaB DIN 4102-1'%, Abschnitte 5.2.2.5a) und d), durchzufihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und auf Verlangen der zustdndigen obersten Bauauf-
sichtsbehoérde vorzulegen.
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3.1

3.2

3.3

Fechner

Bestimmungen flir Entwurf und Bemessung

Warmeleitfahigkeit

Die Warmeleitfahigkeit bei 40 °C Mitteltemperatur fir den Nachweis nach Energieeinspar-
verordnung - EnEV?, Anlage 5, Tabelle 1, betragt:

Aapoc = 0,040 W/(m K)

Dammschichtdicke

Nach der Energieeinsparverordnung - EnEV?!, Anlage 5, sind bei Materialien mit anderen
Warmeleitfédhigkeiten als 0,035 W/(m-K) die Mindestdicken der Ddmmschichten nach den
Regeln der Technik umzurechnen.

Die Warmedammung von Rohrleitungen mit den kaschierten Mineralfasermatten nach
Abschnitt 2 muss mindestens mit der Nenndicke der Dadmmschicht entsprechend der um-
gerechneten Werte der Energieeinsparverordnung - EnEV?, Anlage 5, Tabelle 1, erfolgen.

Brandverhalten

Die kaschierten Mineralfasermatten sind bei Verwendung auf metallischem Untergrund
nichtbrennbarere Baustoffe (Klasse A2,-s1,d0 bzw. A2-51,d0 nach DIN EN 13501-15).

Das Brandverhalten ist nicht nachgewiesen, wenn das Bauprodukt zusétzlich zur Beschrei-
bung des ;ulassungsgegenstandes nach Abschnitt 1.1 mit einer Beschichtung, Kaschie-
rung oder Ahnlichem versehen wird.

Fur die Verklebung von Langs- und StoBndhten der kaschierten Mineralfasermatten ist
das Aluminium-Klebeband "Coroplast 910 Alu SE" (Fl&chengewicht < 120 g/m? zu verwen-
den. Alternativ diarfen andere Aluminium-Klebebdnder verwendet werden, wenn fiir diese
ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis fiir die Baustoffklasse DIN 4102-A2 vor-
liegt. Rohrd@mmungen mit einem AuBendurchmesser < 300 mm sind zuséatzlich mit einem
Stahldraht spiralférmig zu umwickeln. Die Wickelsteigung darf dabei maximal 10 cm
betragen.




