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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens lber den Europdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige

Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-

sondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verotffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Best mungé‘n 'c;‘ier
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtréglich erganzt;und geérjdy/grt
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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2.2.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Das Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) "KREISEL Warmeddmmverbundsystem mit
Klinkerriemchen" besteht aus am Untergrund angedibelten und angeklebten einseitig
profilierten D&mmstoffplatten aus Polystyrol(EPS)-Hartschaum nach DIN EN 13163, auf
die, entsprechend der Profilierung, Klinkerriemchen direkt aufgeklebt werden. Die Verle-
gung der Klinkerriemchen auf den Dammstoffplatten erfolgt sowohl werkseitig als auch
auf der Baustelle,

Das WDVS ist je nach Ausfithrung entweder normalentflammbar oder schwerent-
flammbar.

Anwendungsbereich
Das WDVS darf angewendet werden auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz.

Wandfldchen bis zu einer FeldgréBe von 20 m Lange und 25 m Hoéhe dirfen ohne Deh-
nungsfugen ausgefiihrt werden.

Die fur die Verwendung zuldssige Gebdudehdhe ergibt sich aus dem Standsicherheits-
nachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Ladnder nicht
geringere Gebdudehthen ergeben.

Das WDVS darf nicht zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den AuBenwandfldchen
(z. B. der Fugen in den AuBenwandflachen von Plattenbauten bei Verwendung von Drei-
schichtplatten) verwendet werden; Dehnungsfugen zwischen Geb&dudeteilen miissen mit
Dehnungsprofilen im WDVS berlcksichtigt werden,

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Allgemeines

Das WDVS und seine Teile miissen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sowie den beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung
Klebemortel

Der Klebemdortel "KREISEL Klinker-Klebemdrtel spezial W 130" muss ein Werktrocken-
moértel nach DIN EN 998-1 sein.

Die Zusammensetzung des Klebemé&rtels muss mit der beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegten Rezeptur (bereinstimmen.

Wiarmedammstoff

Die schwerentflammbaren Dammstoffplatten "KREISEL Rasterddmmplatte-Stufenfalz”
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) aus expandiertem Polystyrol (EPS) in einer Dicke von
40 mm bis 200 mm missen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-23.15-1411 oder Nr. Z-23.15-1505 entsprechen, sowie die Anforderungen nach
Norm DIN EN 13163 mit folgenden Eigenschaften gemdf Bezeichnungsschlissel nach
Norm: T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(70,-)2 - DS(N)2 mit einer Zugfestigkeit senkrecht
zur Plattenebene (Querzugfestigkeit) mit der Stufe "TR 100" einhalten.

Die Rohdichte, gepriift nach DIN EN 1602, darf 28 kg/m? nicht berschreiten.

Die Geometrie der Dammstoffplatten "KREISEL Rasterddmmplatte-Stufenfalz ;{muss di
Angaben in den Anlage 1.2 und 1.3 einhalten.
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2.2.3 Klinkerriemchen

Es dirfen nur unglasierte Klinkerriemchen in Anlehnung an DIN V 105-100 mit einer
Dicke zwischen 9 und 17 mm verwendet werden, die frostbestdandig nach DIN EN 202
sind.

Die Haufigkeitsverteilung der PorengréfBen muss ein Maximum bei Porenradien rp von
> 0,7 um aufweisen. Das Porenvolumen Vp, muss = 35 mm?3/g betragen.
Die Wasseraufnahme w nach DIN EN ISO 10545-3 darf 6,0 % nicht berschreiten.
Die Klinkerriemchen missen mit den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten
Angaben (bereinstimmen.

2.2.4 Verlegemortel
Der Verlegemdrtel "KREISEL Klinker-Klebemortel spezial W 130" zum Ankleben der

Klinkerriemchen muss mit dem gleichnamigen Klebemortel nach Abschnitt 2.2.1 identisch
sein und die Anforderungen an zementhaltige Mértel nach DIN EN 12004 erfiillen.

2.2.5 Fugenmortel

Der Fugenmortel "KREISEL Klinker-Fugenmértel W 150" zur Verfugung der Klinker-
riemchen muss ein zementhaltiger Moértel mit verringerter Wasseraufnahme nach
DIN EN 13888 sein.

Die Zusammensetzung des Fugenmortels muss mit der beim Deutschen Institut fiir Bau-
technik hinterlegten Rezeptur Uibereinstimmen.

2.2.6 Imprédgnierung
Die Impragnierung "KREISEL Silikonimprégnierung Konzentrat G 170" zur nachtraglichen
Hydrophobierung muss eine lésungsmittelfreie Kunstharzdispersion sein.
Die Zusammensetzung der Impragnierung muss mit der beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegten Rezeptur Ubereinstimmen.

2.2.7 Bewehrung
Die Bewehrung "KREISEL Armiergewebe" fir die Sturzausbildung nach Anlage 1.4 muss
aus beschichtetem Textilglas-Gittergewebe bestehen. Das Gewebe muss die Eigen-

schaften nach Tabelle 1 erflllen. Die ReiBfestigkeit des Gewebes nach kiinstlicher Alte-
rung darf die Werte nach Tabelle 2 nicht unterschreiten.

Tabelle 1:

Eigenschaften "KREISEL Armiergewebe"

Flachengewicht ca. 220 g/m?

Maschenweite 6 mm x 6,5 mm

ReiBfestigkeit im Anlieferungszustand > 2,7 kN/5 cm

geprift nach DIN 53857-1

Tabelle 2:

Lagerzeit und Temperatur Lagermedium restliche ReiBfestigkeit

28 Tage bei 23 °C 5 % Natronlauge 21,4 kN/5 cm

6 Stunden bei 80 °C alkalische Losung > 1,6 kN/5 cm
pH-Wert 12,5

2.2.8 Zubehorteile

Zubehorteile wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile miissen mindestens aus- normal—‘f:
entflammbaren Baustoffen bestehen. Die maximale Ldnge darf 3 m nicht ulgéfrschrerten \‘\@_
Die eingesetzten Zubehdrteile missen mit den verwendeten Putzproduktemmaterf‘alver-

traglich sein.

Mﬁ
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2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4
2.4.1
2.4.1.1

Diibel

Die Dammestoffplatten diirfen nur mit Diibeln, die zur Befestigung von WDVS allgemein
bauaufsichtlich zugelassen sind und einen Dlbeltellerdurchmesser von mindestens 60 mm
haben, befestigt werden.

Alternativ dirfen auch Dibel mit europdischer technischer Zulassung (ETA) verwendet
werden, die einen Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm, eine Tragfahigkeit des
Diibeltellers von mindestens 1,0 kN, eine Tellersteifigkeit von mindestens 0,30 kN/mm
haben und der Einbau oberflachenbiindig mit dem D&mmstoff erfolgt.

WDVS

Das WDVS muss aus den Produkten nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.9 bestehen sowie im
Aufbau den Angaben in den Anlage 1.1 bis 1.4 und 2 entsprechen; der Einsatz der
Impragnierung nach Abschnitt 2.2.6 ist nur fir die Verwendung des WDVS in Bereichen
der Schlagregen-Beanspruchungsgruppe III erforderlich (s. Abschnitt 3.3).

Das WDVS muss die Anforderungen an die Baustoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1:
1998-05, Abschnitt 6.1 erfiillen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.9 sind werksseitig herzustellen.
Verpackung, Transport und Lagerung

Alle fir das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Produkte nach Abschnitt 2.2.1 bis
2.2.9 sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern.
Die Bauprodukte missen nach den Angaben der Hersteller gelagert werden. Die Damm-
stoffplatten sind vor Beschadigung zu schiitzen.

Kennzeichnung

Die Verpackung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.7 muss vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn
die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt sind.

Auf der Verpackung der Bauprodukte sind auBerdem anzugeben:
— Bezeichnung des Bauproduktes
— "Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"

- Verwendbarkeitszeitraum

— Lagerungsbedingungen ggf
Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffveréiirdnung
beachten. ’

%

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Ubereinstimmungsnachweis durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung des Klebe- und Verlegemdrtels, der Ddmmstoff-
platten und des WDVS insgesamt mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf
der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelméBigen Fremd-
Uberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Bauprodukte nach MaBgabe der folgen-
den Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifung haben die Hersteller des Klebe-

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und
Prifungen
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2.4.1.2

2.4.2

und Verlegemortels, der D@mmstoffplatten und des WDVS eine hierfir anerkannte Zertifi-
zierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten. Fir das
WDVS gilt der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe
Abschnitt 2.3.2) als Hersteller in diesem Sinne.

Ist der Hersteller des WDVS nicht auch Hersteller der verwendeten Produkte, so muss er
vertraglich sicherstellen, dass die fiir das WDVS verwendeten Produkte einer zulassungs-
gerechten werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer zulassungsgerechten Fremd-
Uberwachung unterliegen.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Ubereinstimmungsnachweis durch Herstellererkldrung mit Erstprifung

Die Bestdtigung der Ubereinstimmung der Klinkerriemchen, des Fugenmértels, der
Impragnierung und der Bewehrung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung
des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
Erstprifung der Bauprodukte durch eine hierfiir anerkannte Prifstelle erfolgen. Falls die
Prufstelle die Erstpriifung nicht vollsténdig selbst durchfihren kann, muss sie mit anderen
anerkannten Prifstellen zusammenarbeiten, bleibt aber fiir den Priifbericht insgesamt
verantwortlich.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die Priifungen nach Abschnitt 2.2
und Anlage 4 einschlieB3en.

Hinsichtlich des Brandverhaltens des WDVS insgesamt sind die "Richtlinien zum Uberein-
stimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"? zu beachten.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des flir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusté&ndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenltigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit ubereinstimmenden ausge—

Nachweis der Mangelbeseltlgung erforderlich - die betreffende Prifung unv’f
wiederholen. ;

Die Richtlinien sind in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts flir Bautechnik veréffentlicht.%‘él
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2.4.3
2.4.3.1

2.4.3.2

3.1

3.2
3.2.1

3.2.2

Priifung der Bauprodukte im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises
Fremdiiberwachung

Fir den Klebe- und Verlegemoértel, die Dd&mmstoffplatten und das WDVS insgesamt ist in
jedem Herstellwerk die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung
regelmaéaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung der Bauprodukte durchzufiihren.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungssteile. Es
sind mindestens die Prifungen nach Anlage 4 durchzufiithren; zusatzlich ist die Schwer-
entflammbarkeit des WDVS insgesamt zu Uberprifen.

Ftr die Durchfiihrung der Uberwachung und Prifung hinsichtlich des Brandverhaltens des
WDVS insgesamt gelten auBerdem die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung"2.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Erstpriifung der Bauprodukte durch eine anerkannte Prifstelle

Im Rahmen der Erstpriifung der Klinkerriemchen, des Fugenmdértels, der Impragnierung
und der Bewehrung sind die im Abschnitt 2.2.3, 2.2.5, 2.2.6 und 2.2.7 genannten Pro-
dukteigenschaften zu priifen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeiner Systemaufbau

wendet werden.
Die Norm DIN 18515-1 ist zu beachten.

Standsicherheitsnachweis
Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit des WDVS ist fiir den in Abschnitt 1.2 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich sowie bei Ausfilhrung
geman Abschnitt 4 flir Gebaude, beansprucht durch Winddruck w. (Windsoglast) gemaB
Anlage 3, im Zulassungsverfahren erbracht worden. Die Windlasten ergeben sich aus
DIN 1055-4.

Die zuldssige Beanspruchung der Dibel ist entsprechend dem Verankerungsgrund (Wand)
der Zulassung fir die Dibel nach Abschnitt 2.2.9 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zu entnehmen. Moégliche Verwendungsbeschrédnkungen in den Zulassungen der
Diibel sind zu beachten.

Far die Mindestanzahl der erforderlichen Dibel gilt Anlage 3; alternativ dazu darf die
erforderliche Dibelmenge nach Abschnitt 3.2.2 bestimmt werden.

Die Diibel sind randnah an den vorgesehenen Stellen der Dadmmplatten zu setzen.
WDVS-Lastklassen

Das WDVS nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird in folgende
WDVS-Lastklasse (zul Ng wovs) eingeordnet (WDVS-Lastklassen geben die zuldssige Trag-
fahigkeit des WDVS pro Diibelteller an):
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D&mmstoffdicke [mm] = 40
Diibeltellerdurchmesser [mm] > 60
WDVS-Lastklasse
zul N&LWDVS [kN] 0’15

3.3

3.4

Werden WDVS-Lastklassen zur Bestimmung der Dlbelmengen herangezogen, so sind
folgende Bedingungen zu erfillen.

We < nezul NR,DUbeI

und
We = n » zul Ng wovs
mit
We : Einwirkungen aus Wind nach DIN 1055-4
n : Dlibelanzahl pro m?
zul Np piper  © DUbellastklasse Die Lastklassen beinhalten bereits die
zul N wovs : WDVS-Lastklasse Sicherheitsbeiwerte yr und yu.

Fir die Bestimmung der erforderlichen Diibelanzahl ist der kleinere Wert von zul Ng pabel
bzw. zul Npwpvs maBgebend, wobei folgende Mindestdibelanzahl pro m? nicht unter-
schritten werden darf:

Dammstoffdicke [mm] < 60 mm > 60 mm
Mindestdiibelanzahl [Stiick/m?] 5 4

Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gilt fir die Dammstoffplatten (siehe
Abschnitt 2.2.2) ein Bemessungswert der Warmeleitfdhigkeit in Abhéangigkeit vom jewei-
ligen Nennwert gemaB DIN V 4108-4:2007-063, Tabelle 2, Kategorie I. Ein Bemessungs-
wert nach Kategorie II gilt fiir Ddmmstoffplatten, bei denen im Rahmen eines Uberein-
stimmungsnachweises auf der Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
ein Grenzwert Ag..n, bestimmt wurde. Klebe- und Verlegemdortel sowie Klinkerriemchen
sind zu vernachldssigen. Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebriicken-
wirkung der Diibel muss dabei nach Anlage 3 beriicksichtigt werden.

Fur den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Die feuchte-
schutztechnischen Kennwerte fiir die angeklebten Klinkerriemchen, einschlieBlich Verlege-
und Fugenmortel und ggf. Imprdgnierung, sind im Einzelfall zu ermitteln; Wasserauf-
nahmekoeffizient w nach DIN EN ISO 15148 und wasserdampfdiffusionsdquivalente Luft-
schichtdicke s4 nach DIN EN ISO 12572.

Flir die Verwendung des WDVS in Bereichen der Schiagregen-Beanspruchungsgruppe 111

nach DIN 4108-3 ist eine nachtragliche Hydrophobierung mindestens der Fugen mit einer
Imprégnierung nach Abschnitt 2.2.6 erforderlich.

Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuBenldrm) ist nach der Norm DIN 4109
zu fuhren. Fir den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des bewerteten
Schalldamm-MaBes R'w,R der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender
Gleichung zu ermitteln:

le,R = R'w,R,O + ARW,R

mit: R'yro Rechenwert des bewerteten Schalldémm-MaBes der Massivwand ohne
WDVS, ermittelt nach Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-114

AR, r  Korrekturwert nach Anlage 5.1 bzw. 5.2

DIN V 4108-4:2007-06 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 4: Warme- und‘;‘euchtesch
technische Kennwerte
DIN 4109:1989-11 Beiblatt 1: Schallschutz im Hochbau; Ausfiihrungsbeispiele und Rechenvéy
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3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.6.1

Auf eine Ermittlung des Korrekturwertes AR, g nach Anlage 5.1 bzw. 5.2 kann verzichtet
werden, wenn fiir AR, r ein Wert von -6 dB in Ansatz gebracht wird.
Brandschutz

Das WDVS ist schwerentflammbar. Die Schwerentflammbarkeit bei Dammstoffdicken Uber
100 mm ist nur dann nachgewiesen, wenn die Ausfiihrung des WDVS entsprechend der in
Abschnitt 4.6.2 bestimmten MaBnahmen erfolgt; anderenfalls wird das WDVS als normal-
entflammbar eingestuft.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Aufbau

Das WDVS muss gemadB folgender Bestimmungen und entsprechend den Angaben der
Anlage 1.1 bis 1.4 und 2 sowie unter Berlicksichtigung der Planungsvorgaben (siehe
Abschnitt 3) ausgeflihrt werden.

Das WDVS darf angewendet werden auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz.
Bei der Verarbeitung und Erhdrtung diirfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten,

Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausfiihrung des WDVS betrauten
Personen liber die Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung und alle fur eine einwandfreie Ausflihrung der Bauart erforderlichen weiteren
Einzelheiten zu unterrichten. Dies ist entsprechend Anlage 6 (Information fiir den Bau-
herrn) von der ausfihrenden Firma zu bestétigen.

Eingangskontrolle der Bauprodukte

Fir die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemdB Abschnitt 2.3.3 durchzufihren.

Untergrund

Die Oberfliche der Wand muss fest, ausreichend trocken (héchstens zweifache Aus-
gleichsfeuchte), fett- und staubfrei sein. Die Vertraglichkeit eventuell vorhandener
Beschichtungen mit dem Klebem©értel ist sachkundig zu prifen.

Die Wand muss eine ausreichende Tragfahigkeit fir den Einsatz von Dibeln nach
Abschnitt 2.2.9 besitzen. Bei Untergriinden aus Mauerwerk nach DIN 1053 ohne Putz oder
Beton nach DIN 1045 ohne Putz kann eine ausreichende Festigkeit in der Regel ohne
weitere Nachweise vorausgesetzt werden.

Unebenheiten <2 cm/m dirfen (berbriickt werden; groBere Unebenheiten missen
mechanisch egalisiert oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden.

Klebemortel
Der Klebemdértel ist unter Beachtung der Rezepturangaben nach den Vorgaben des Her-
stellers zu mischen und mit einer Nassauftragsmenge nach Anlage 2 auf die Dammstoff-
platten aufzubringen.

Anbringen der Dammstoffplatten
Allgemeines

Die Dammstoffplatten muissen zuséatzlich zur Verklebung mit zugelassenyé’n Diibe
tigt werden. '

Beschadigte Dammstoffplatten dirfen nicht eingebaut werden.
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4.6.2 Stiilrze und Laibungen

Schwerentflammbare WDVS mit Dammstoffplattendicken (ber 100 mm mdssen aus
Brandschutzgriinden mit mindestens 14 mm dicken Klinkerriemchen und gemé&B den
nachfolgenden Bestimmungen (s. auch Anlage 1.4) ausgefiihrt werden:

a. Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stiirze ist ein mindestens 200 mm hoher und
mindestens 300 mm seitlich iiberstehender (links und rechts der Offnung) nichtbrenn-
barer MW-Lamellenstreifen® vollflichig anzukleben und zuséatzlich anzudibeln. Werden
hierbei auch Laibungen geddmmt, ist flir die D&mmung der horizontalen Laibung im
Sturzbereich ebenfalls der nichtbrennbare MW-Lamellenddmmstoff zu verwenden. Auf
die Mineralwolle ist eine bewehrte Putzschicht aufzubringen (s. unten).

b. Beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar oberhalb von Offnungen bzw.
bei der Montage von Fenstern in der Dammebene sind diese dreiseitig - oberhalb und
an beiden Seiten - von einem mindestens 200 mm hohen bzw. breiten nichtbrenn-
baren MW-Lamellenstreifen® - wie unter a. beschrieben -~ umschlossen sein.

Die Stege der profilierten EPS-Dadmmplatten sind im Abstand von mindestens 150 mm um
den MW-Lamellenstreifen herum sorgfaltig abzutragen. Der Verlegemdrtel nach
Abschnitt 2.2.4 ist mit dem Bewehrungsgewebe nach Abschnitt 2.2.7 als bewehrte Putz-
schicht auf den MW-Lamellenstreifen und den diesen umgebenden Bereich der EPS-
Dammplatten ohne Profilierung aufzubringen. Im Kantenbereich ist das Bewehrungs-
gewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstdarken. Der Verlegemdrtel muss in die
Oberfldche des MW-Dammstoffs eingearbeitet werden (Press-Spachtelung). In einem
zweiten Arbeitsgang ist der Mdrtel "frisch in frisch" vollflichig aufzutragen. Das Beweh-
rungsgewebe ist in das duBere Drittel des Mértels einzuarbeiten. StoBe des Gewebes sind
ca. 10 cm zu Uberlappen.

4,6.3 Verklebung

Die Dammstoffplatten sind mit dem Klebemértel nach Abschnitt 2.2.1 passgenau im Ver-
band anzukleben. Zwischen den Platten dirfen keine offenen Fugen entstehen. In die
Fugen darf kein Klebemortel gelangen. Unvermeidbare Fehlstellen und Spalten missen
mit gleichwertigen Dammstoffen geschlossen werden. Das SchlieBen von Fehistellen und
Spalten bis maximal 5 mm Breite mit schwerentflammbarem Fugenschaum ist zuldssig.

Zur Vermeidung von Warmebricken dirfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt
sein.

Die Ddmmstoffplatten sind durch Auftragen einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und
Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemdrtel zu versehen, dass eine Verklebung von
mindestens 60 % erreicht wird.

Der Klebemoértel darf auch wulstférmig auf den Untergrund aufgetragen werden. Es
muissen mindestens 60 % der Fldche durch Mortelstreifen bedeckt sein, der Abstand der
Kleberwilste darf 10 cm nicht Gberschreiten. Die Dadmmstoffplatten sind unverziiglich,
spatestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemortelbett einzudricken, einzu-
schwimmen und anzupressen.

4.6.4 Verdiibelung
Nach dem Erhérten des Klebemortels sind die Dibeln zu setzen.

Die Dibeltypen, die Lage der Dibel und die Anzah! der zu setzenden Dlbel sind
Abschnitt 2.2.9 bzw. Anlage 3 zu entnehmen. Mdégliche Verwendungsbeschrankungen in
den Zulassungen der Dlbel sind zu beachten.

Gopd b /

k ?’;uﬁw"g}bﬁ A-g&,‘&ﬂ(@ A,;[;g
Démmstoff nach DIN EN 13162 der Klasse Al oder A2 - s1,d0 nach DIN EN 13501-1 mit einer u%?e“tig@gig‘gs@f‘fk-‘ y
recht zur Plattenebene von mindestens 80 kPa (Kleinstwert aller Einzelwerte, geprift nach DIN 1\\@‘7) und gner 7

Rohdichte von héchstens 85 kg/m3, gepriift nach DIN EN 1602. R,
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4.7

4.8

Klein

Ankleben der Klinkerriemchen

Nach dem Erharten des Klebemortels und dem Setzen der Dibel werden die Klinker-
riemchen nach Abschnitt 2.2.3 mit dem Verlegemd&rtel nach Abschnitt 2.2.4 in einer Dicke
nach Anlage 2 nach dem kombinierten Verfahren (beidseitiges Auftragen) nach
DIN 18157-1, Abschnitt 7.3.3, aufgeklebt. Dabei dlirfen keine Fugen iber den Damm-
stofffugen liegen. Die Fugen der Riemchen sind mittels eines Fugeisens mit dem Fugen-
mortel nach Abschnitt 2.2.5 zu flllen und glatt zu streichen. Die Anforderungen nach
DIN 18515-1 sind zu beachten.

Das Ankleben der Klinkerriemchen darf sowohl werkseitig als auch auf der Baustelle
erfolgen.

Weitere Hinweise

Als unterer Abschluss des WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein
vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockelddmmung vorliegt. Die Anwen-
dung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer Manahmen.

Die Fensterbdnke mussen regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne
Behinderung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss des WDVS muss gegen Witterungseinflisse abgedeckt werden.

Bei Systemen mit stark heterogener Verteilung der zu bekleidenden Flache ist eine Struk-
turierung durch Fugen erforderlich. Bei groBen zusammenhdngenden Fldchen wird eine
Abgrenzung durch vertikale Fugen empfohlen. Bei Fassadenflachen, die durch Offnungen
zergliedert sind, ist eine ingenieurmdaBige Planung von Feldbegrenzungsfugen erforderlich.

Dehnungsfugen zwischen Gebdudeteilen missen mit Dehnungsprofilen im WDVS bertck-
sichtigt werden. Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregendicht zu
schlieBen.

Abweichende Ausfiihrungen des WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung sind im Einzelfall zu beurteilen und bedirfen ggf. zusdtzlicher Nach-
weise.
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Legende:
6
1 Wandbaustoff
° 2 ggf. Altputz oder Ausgleichsputz
i 3 KREISEL Klinker-Klebembrtel
spezial W 130
o 4 KREISEL Steg-Dammplatte
§ _@ 5 Dibelteller @ 60 mm
:" 6 Dibelschaft
10 7 Dubelschraube
: () © KREISEL Kinker-Kiebemartel
spezial W 130
7. 9 Klinkerriemchen
4 8 10 KREISEL Klinker-Fugenmdrtel W 150

KREISEL Qualitatsbaustoffe
GmbH & Co. KG
Fritz-Ullmann-StraBe 8-10
55252 Mainz-Kastel

Zeichnerische Darstellung
des WDVS
"KREISEL Warmedamm-
verbundsystem mit Klinkerriemchen

Anlage 1.1
zur allgemeinen _
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-33.46-570

vom 18. Dezember 2009
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Schicht

Auftragsmenge
(nass)

[kg/m2]

Dicke

[mm]

Kiebemaortel:
KREISEL Klinker-Klebemértel spezial W 130

4,0 - 8,0

Wulst-Punkt /
vollflachige Verklebung

Dammstoff:

KREISEL Rasterddmmplatte-Stufenfalz
nach Abschnitt 2.2.2

40 bis 200*

angeklebte Klinkerriemchen:
Klinkerriemchen nach Abschnitt 2.2.3

Verlegemortel:
KREISEL Klinker-Klebemértel spezial W 130

Fugenmortel:
KREISEL Klinker-Fugenmortel W 150

agf. Imprégnierung:
KREISEL Silikonimprégnierung Konzentrat G 170

2,8-3,2

2,8-3,5

0,2-0,6

3,0 - 5,0

Zu beachten,

* Bei Dammstoffplatten mit einer Dicke > 100 mm sind die Bestimmungen fiir die Ausfihrung nﬁh Abschn
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KREISEL Qualitadtsbaustoffe Aufbau des WDVS Anlage 2
GmbH & Co. KG "KREISEL Warmedamm- zur allgemeinen
Fritz-Ullmann-StraBe 8-10 verbundsystem mit bauaufsichtlichen Zulassung
55252 Mainz-Kastel Klinkerriemchen" Nr. Z-33.46-570
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Tabelle 1 EPS-Dammplatten nach Abschnitt 2.2.2
Mindestanzahl der Diibel/m? nach Abschnitt 2.2.9 mit einem Tellerdurchmesser von
mindestens 60 mm zur Befestigung der Dd&mmstoffplatten
Dammstoff- Dibel- Winddruck We
dicke lastklasse [kN/m?]
[mm] [kN/DUbel] - 0,56 - 0,77 - 1,00 - 1,60 -2,20
40 und 50 20,15 5 6 8 10 14
2 60 20,15 4 6 8 10 14
Tabelle 2 Abminderung der Warmedammung
Sofern die durchschnittliche Diibelanzahl n pro m2 Wandfldche (Durchschnitt der
Fassadenbereiche) bei einer Ddmmschichtdicke d fir den entsprechenden punktférmigen
Wéarmebriickeneinfluss eines Diibels
x [W/K] d <50 mm 50 <« d <100 mm 100 < d £ 150 mm d> 150 mm
0,008 n=6 nz4 nz4 n=4
0,006 n=8g nz5 nz4 nz4
0,004 n=it nz7 nz5 nz4
0,003 nz15 nx9 nx7 n=5
0,002 nx17* nx13 n=9 nx7
0,001 nzi17% nz17% nz17%* nz1i3

betragt, ist die Warmebriickenwirkung der Dibel wie folgt zu berlicksichtigen:

Us=U+yen
Dabej ist: U¢

u
X

in W/(m2K)

korrigierter Warmedurchgangskoeffizient der Dammschicht
Warmedurchgangskoeffizient der ungestérten Da&mmschicht in W/{m?2K)

x-Wert ist in den Zulassungen der WDVS-Dilbel angegeben.

n

* Maximale Dibelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

Dibelanzahl/m2 (Durchschnitt der Fassadenbereiche)

punktférmiger Warmeverlustkoeffizient eines Dlbels nach Abschnitt 2.2.9 in W/K; der

KREISEL Qualitatsbaustoffe
GmbH & Co. KG
Fritz-Ullmann-StraBe 8-10
55252 Mainz-Kastel

Mindestdiibelanzahl
und

Abminderung der Warmedammung

Anlage 3
zur allgemeinen

Nr. Z-33.46-570

bauaufsichtlichen Zulassurig

vom 18. Dezember 2009
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Prifnorm bzw. -vorschrift

in Anlehnung an ETAG 004!
Abschnitt 5.1.4.1.3
(trocken)

1. Kiebemortel und Verlegemortel
Haufigkeit*
Ya jahrlich

Prifung

1.1 AbreiBfestigkeit am Dammstoff
incl. Riemchen
(Einzelwert = 100 kPa)

1.2 a. Schiittdichte

in Anlehnung an 2 X je Produktionswoche
DIN EN 459-2:2002-022

Abschnitt 5.8

DIN EN 1015-1:2007-05°
(Trockensiebung)

DIN EN 1015-6:2007-05*

1.2 b. KorngréBenverteilung 2 x je Produktionswoche

1.2 c. Frischmortelrohdichte 2 x je Produktionswoche

2. Fugenmortel
Prifnorm Haufigkeit*

1 x je Produktionswoche

Prifung
2 a. Schittdichte

in Anlehnung an
DIN EN 459-2:2002-022
Abschnitt 5.8

2 b. Frischmértelrohdichte DIN EN 1015-6:2007-05* 2 x je Produktionswoche

* Produktionswoche: 5 Produktionstage, in einem Zeitraum von einem Monat, beginnend mit dem
ersten Produktionstag

3. Dammstoffplatten (Zuordnung der Priifungen s. Abschnitt 2.2.2)
Prifung Haufigkeit
3 a. Rohdichte

3 b. Druckfestigkeit bzw. Druckspannung bei 10 % Stauchung

gemé&B Tabelle B1 der
DIN EN 13163:2001-05°

3 c. Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

Umfang der Fremdiiberwachung

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist einen Erstpriiffung der Bauprodukte durchzuflihren. Die
werkseigene Produktionskontrolle ist durch eine Fremdliberwachung regelmaBig zu Uberprifen
(Fugenmortel ausgenommen), mindestens jedoch zweimal jahrlich. Es sind die o.g. Prifungen
sowie folgende Prifung durchzufihren:

nach Priifnorm Haufigkeit

siehe Abschnitt 2.4.3.1

Prifung
Brandverhalten des WDVS

1 ETAG 004 Leitlinie flr Européische Technische Zulassung fir AuBenseitige Warmedamm-
Verbundsysteme mit Putzschichten

2 DIN EN 459-2:2002-02 Baukalk-Teil 2: Prifverfahren

3 DIN EN 1015-1:2007-05 Priifverfahren flir Mértel fir Mauerwerk -
Teil 1: Bestimmung der KorngréBenverteilung (durch Siebanalyse)

4 DIN EN 1015-6:2007-05 Prifverfahren fiir Mortel fir Mauerwerk -
Teil 6: Bestimmung der Rohdichte von Frischmdortel)

5 DIN EN 13163:2001-05 WerkmadBig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) =4 \

Spezifikation if

i '
1
5\ FETETR RS R

N ¢y eadt e
R PR S

KREISEL Qualitatsbaustoffe
GmbH & Co. KG
Fritz-Ullmann-Stralle 8-10
55252 Mainz-Kastel

Anlage 4 RN o
zur allgemeinen . 2
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-33.46-570
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Werkseigene Produktionskontrolle
und FremdUiberwachung
(Art und Haufigkeit der
durchzufiihrenden Prifungen)
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Korrekturwert AR, r zur Ermittiung des bewerteten Schalldimm-MaBes der Wandkonstruktion
Der Korrekturwert AR, r ist nach folgender Gleichung zu ermitteln:

ARW,R = ARW - KK = KT

mit : ARy, Korrekturwert in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz nach Tabelle 1
Kk Korrektur flr die prozentuale Klebeflache nach Tabelle 2
Ky Korrektur fir das bewertete Schallddmm-MaB der Tragerwand nach Tabelle 3

Tabelle 1: Korrekturwert in Abhéngigkeit von der Resonanzfrequenz

Resonanzfrequenz fr [Hz] Korrekturwert AR,, [dB]
fr < 60 Hz 8
60 Hz < fr < 70 Hz 7
70 Hz < fy < 80 Hz 6
80 Hz < fp < 90 Hz 5
90 Hz < fz < 100 Hz 3
100 Hz < fr < 120 Hz 2
120 Hz < fr < 140 Hz 0
140 Hz < fr < 160 Hz -1
160 Hz < f; < 180 Hz -2
180 Hz < fg < 200 Hz -3
200 Hz < fg < 220 Hz -3
220 Hz < fr < 240 Hz -4
240 Hz < fy -5

Formel zur Berechnung der Resonanzfrequenz

fr 2160 |— Hz
mp

s' dynamische Steifigkeit der Dammplatten in MN/m?
Fldchenmasse der Bekleidungsschicht (Verlegemértel + Riemchen) in kg/m?

Die Berechnung der Resonanzfrequenz erfolgt mit dem Wert der flir die dynamische Stelflgl(EIt"
DIN EN 13163, Abschnitt 4.3.12 angegebenen Stufe.

KREISEL Qualitatsbaustoffe Korrekturwert AR, r Anlage 5.1
GmbH & Co. KG zur Ermittiung des bewerteten zur allgemeinen
Fritz-Ullmann-StraBe 8-10 Schalldéamm-MaBes der bauaufsichtlichen Zulassung
55252 Mainz-Kastel Wandkonstruktion Nr. Z-33.46-570

vom 18. Dezember 2009
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Tabelle 2: Korrektur fir die prozentuale Klebeflache

prozentuale Klebefldche [%] Ky [dB]
60 1
80 2
100 3

Tabelle 3: Korrektur flir das bewertete Schallddmm-MafB der Trdgerwand

Resonanzfrequenz Ky [dB] in Abhdngigkeit vom bewerteten Schallddamm-MaB der
f [Hz] Tragerwand R,, [dB]
43 -45 46 -48 | 49-51 52 - 54 55 - 57 58 - 61

fr < 60 Hz -10 -7 -3 0 3 7
60 Hz < f < 80 Hz -9 -6 -3 0 3 6
80 Hz < fg < 100 Hz -8 -5 -3 0 3 5
100 Hz < fy < 140 Hz -6 -4 -2 0 2 4
140 Hz < fr < 200 Hz -4 -3 -1 0 1 3
200 Hz < f < 300 Hz -2 -1 -1 0 1 1
300 Hz < fy < 400 Hz 0 0 0 0 0 0
400 Hz < fr < 500 Hz 1 1 0 0 0 -1
500 Hz < fy 2 1 1 0 -1 -1

Zur Anwendung der Tabelle ist das bewertete Schaliddmm-MaB R,, der Trdgerwand nach folgender

Gleichung zu ermitteln:

Ry = Ezm +0,1243 (m'y, / m') - 0,000113 (m'y, / m'o)j dB

mit: m'y =

Mg=

die gemaB Beiblatt 1 zu DIN 4109, Abschnitt 2.2.2 ermittelte
flachenbezogene Masse der Tragerwand, maximal 500 kg/m?2

1 kg/m=2

KREISEL Qualitatsbaustoffe
GmbH & Co. KG
Fritz-Ullmann-StraBe 8-10
55252 Mainz-Kastel

Korrekturwert ARy, r
zur Ermittlung des bewerteten
Schallddmm-MaBes der
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DIbt

a) Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma wurde vom Hersteller nach Abschnitt 2.4.1.1
{iber die sachgerechte Ausflihrung unterrichtet durch:

Bestdtigung der ausfiihrenden Firma:

b) Ausflihrung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. 2-33.46-570
Ausgefiihrtes System:

c) Die Uberpriifung der Ebenheit ergab:
(Angabe der Priifmethode und des Ergebnisses)

d) Die Oberflédche der Wand wurde vorbereitet durch:

e) Die Tragfahigkeit der Dlbel in der Wand wurde ermittelt anhand von:

Zuléssige Auszugskraft:
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