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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (Uber den Europdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfl-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistédndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen, Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtréaglich ergédnzt und geédndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Anwendung der
Rohrabschottung, "PROMASTOP-UniCollar" genannt, als Bauart der Feuerwiderstands-
klasse R 90 nach DIN 4102-11. Die Rohrabschottung dient zum SchlieBen von Offnungen
in inneren Wéanden und Decken nach den Abschnitten 1.2.1 und 1.2.2 durch die Rohre
nach Abschnitt 1.2.3 hindurchgefiihrt wurden und verhindert fiir eine Feuerwiderstands-
dauer von 90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus Rohrmanschetten und einem Fugen-
verschiuss. Die Rohrabschottung ist gemaB Abschnitt 4 aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2 herzustellen.

Anwendungsbereich

Die Rohrabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wénde aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeten und leichte Trennwénde in Sténderbauart mit Stahiunterkon-
struktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nicht-
brennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in mindestens 15 cm dicke
Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton jeweils mindestens der Feuerwider-
standsklasse F 90 (feuerbestdndig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-AB, nach
DIN 4102-22 eingebaut werden (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

Die Rohrabschottung darf auBerdem in mindestens 40 mm dicke nichttragende, raum-
abschlieBende Wandkonstruktionen der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach den Abschnit-
ten 3.1.3 und 3.1.4 eingebaut werden.

Die Rohrabschottung darf zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, wenn die
hindurch gefiithrten Installationen folgende Bedingungen erfllien3:

Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

- Die Rohre miissen - unter Beachtung der Bauteil- und Ausflihrungsart - aus den in der
Anlage 1 genannten Rohrwerkstoffen bestehen.

- Die Abmessungen der Rohre (RohrauBendurchmesser, Rohrwandstdrke) missen
- unter Beachtung der Ausfihrungsart - den Angaben der Anlage 1 entsprechen.

- Die Rohre miussen fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Flissigkeiten und fir
nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen
(Fahrrohre) oder fUr Staubsaugleitungen bestimmt sein.

- Die Rohre missen senkrecht zur Bauteiloberfldche angeordnet sein. In Ausnahmefallen
dirfen die Rohre auch schrdg zur Bauteiloberfliche angeordnet sein (s. Ab-
schnitt 3.2.1.2).

- Die Rohre dirfen ggf. mit zuséatzlichen Isolierungen versehen sein (s. Abschnitt 3.2.2).

- Bei Anwendung der Rohrabschottung flir Rohre von Rohrpostleitungen darf bei Einbau
in Wande und Decken nach Abschnitt 1.2.1 eine elektrische Leitung gemeinsam mit
dem Rohr durch die zu verschlieBende Bauteildffnung hindurchgefiihrt werden, sofern
die elektrische Leitung zur Steuerung der Rohrpostanlage gehért.

i :

DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohru ﬁ'ﬁsé‘m;gjgpg@gﬁ ohrabscottun-
gen, Installationsschdchte und -kanéle sowie Abschll efgl;l[er (Réygsi? dn; Be-
griffe, Anforderungen und Priifungen \ f}ﬁ. . ‘”S{i} !

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteild) Begrif{é‘,’i‘wﬁo‘r/d' @gen und
Priifungen B 4 iy

Technische Bestimmungen fir die Ausflhrung von Rohrleitungsanlagen
Rohrdurchflhrungen bleiben unberthrt,
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2.1.1.2

Getrdnkeschlauche

- Die Getrankeschlduche miissen - unter Beachtung der Bauteilart - aus geblndelten
PE- bzw. PVC-Schlduchen mit Isolierung aus synthetischem Kautschuk bestehen und
einen GesamtauBendurchmesser geméafB Anlage 1 aufweisen.

- Die Getrénkeschlduche missen senkrecht zur Bauteiloberfliche angeordnet sein.

Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen dirfen nicht durch die
zu verschlieBende Bauteil6ffnung hindurchgefiihrt werden.

Die Rohrabschottung darf an pneumatischen Férderaniagen, Druckluftleitungen o. A. nur
angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall
abgeschaltet wird.

Der Nachweis, dass der in den Rohrmanschetten verwendete Baustoff speziellen Bean-
spruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden darf, ist nicht
gefuhrt.

Die Anwendung von Rohrmanschetten in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

Die Verhinderung der BrandlUbertragung {ber die Medien in den Rohrleitungen, die
Verhinderung des Austretens gefahrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstdrung der
Leitungen unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nicht nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Manahmen bei der
Konzeption bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

Fur die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen - z.B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke moglich ist, oder in leichten Trennwédnden bzw. nichttragenden,
raumabschlieBenden Wandkonstruktionen anderer Bauarten als nach den Abschnit-
ten 3.1.2 bis 3.1.4 - oder fir Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.3 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen, z.B. durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausfihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erflillung der Anforderungen an den Brandschutz
dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fihren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall - nicht beeintréchtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt. A
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Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzungen
Rohrmanschette

Die Rohrmanschette, "PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar" g 3
Teilstiick eines sog. Rohrmanschettenbandes hergestellt und mit Versipdur
tigungsklammern versehen werden (s. Anlagen 20 bis 24).
Das Rohrmanschettenband muss aus einem Stahlblechmantel und einer Brandschutz-
einlage bestehen (s. Anlage 22).

Der Stahlblechmantel muss aus mindestens 0,5 mm dickem Stahlblech bestehen und
ausreichend gegen Korrosion geschitzt sein.

Die Abmessungen des Stahlblechmantels miissen den Angaben der Anlage 22 ent-
sprechen.
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genannt, geman allgemeiner bauaufsichtlicher Zufassung Nr. Z-19.11-1307 bestehen.

Die Abmessungen der Brandschutzeinlage missen den Angaben der Anlage 22 ent-
sprechen.

Die Verbindungs- und Befestigungsklammern miuissen aus 0,9 mm dickem Stahlbiech
bestehen und ausreichend gegen Korrosion geschiitzt werden.

Die Abmessungen der Verbindungs- und Befestigungsklammern missen den Angaben der
Aniagen 23 und 24 entsprechen.

Die Ldnge des Rohrmanschettenband-Teilstiickes, das flir eine Rohrmanschette verwendet
wird, muss auf den Umfang des abzuschottenden Rohres (ggf. inkl. Isolierung oder Muffe)
abgestimmt werden (s. Abschnitt 4.2).

Spachtelmasse

Bei Einbau der Rohrabschottung in Wande und Decken nach Abschnitt 1.2.1 darf zum
Verschluss der Fugen zwischen dem hindurchgefiihrten Rohr und der Bauteillaibung ggf.
"Promat-Spachtelmasse” bzw. Promat-Fertig-Spachtelmasse der Firma Promat GmbH,
Ratingen, verwendet werden (s. Abschnitt 4.4.3.3).

Bei Einbau der Rohrabschottung in nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruk-
tionen muss zum Verschluss von Fugen zwischen der Aufdopplung und der Wandbeplan-
kung (Wandkonstruktionen gem. Abschnitt 3.1.3) bzw. zwischen dem Modul und der
Bauteiloffnung (Wandkonstruktionen gem. Abschnitt 3.1.4) "Promat-Spachtelmasse” oder
"Promat-Fertigspachtelmasse" verwendet werden.

Bauplatten

Fur die Aufdopplungen bei Einbau in nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruk-
tionen gemaB Abschnitt 3.1.3 sind mindestens 20 mm dicke Streifen aus nichtbrennbaren
(Baustoffklasse DIN 4102-A)® "PROMAXON-Brandschutzbauplatten, Typ A" bzw. "PROMA-
TECT-H" gemaB allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-NDS04-178 bzw.
Nr. P-MPA-E-00-643 zu verwenden.

Fur die Herstellung der Module bei Einbau in nichttragende, raumabschlieBende Wandkon-
struktionen gemaB Abschnitt 3.1.4 sind mindestens 20 mm dicke und 150 mm breite
Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)° "PROMAXON-Brandschutzbau-
platten, Typ A" gemaRB allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-NDS04-178 zu
verwenden.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung der Rohrmanschetten

Bei der Herstellung der Rohrmanschetten sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1.1
einzuhalten.

Kennzeichnung
Kennzeichnung des Rohrmanschettenbandes

Jedes Rohrmanschettenband flur Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung und ggf. zusatzlich sein Beipackzettel oder seine Verpackung oder, wenn
dies Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zumkieferschein muss
vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U- Zexchen)ch den Ubgreinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werdeg Ny
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfflit sind. \

AuBerdem muss jedes Rohrmanschettenband und ggf. Jede'dazugehor%e Verp‘
einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisgpPeutschos Institut Jf
\‘fm Paunter :*.nk

%\




Z25054.10

DIES

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 6 von 14 | 11. August 2010
Z-19.17-1536

2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.3

2.3
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— Rohrmanschettenband fliir "PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
- Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.17-1536
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist auf dem Rohrmanschettenband zu befestigen. Wahlweise diurfen diese
Angaben auch an derselben Stelle erhaben eingepréagt werden.

Fir die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.3 gilt:

Diese Bauprodukte dirfen flr die Herstellung der Rohrabschottung nur verwendet
werden, wenn die Produkte/ deren Verpackungen/ die Beipackzettel/ die Lieferscheine/
die Anlagen zu den Lieferscheinen* jeweils vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder
gekennzeichnet versehen wurden.

Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom
Verarbeiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten
muss:

— Rohrabschottung "PROMASTOP-UniCollar”
der Feuerwiderstandsklasse R 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.17-1536

— Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter) K L
~ Herstellungsjahr: .... 9?!.“5@%@? h;a:‘-‘;j/
Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befefn.gwmb “g
Einbauanleitung

Jede Rohrmanschette nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einer
Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller dieser Zulassung erstellt und die min-
destens folgende Angaben enthalten muss:

— Art und Mindestdicken der Wénde und Decken, in die die Rohrabschottung eingebaut
werden darf - bei feuerwiderstandsfahigen leichten Trennwéanden auch der Aufbau und
die Beplankung -,

—~ Grundsatze fir den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben {ber die daflr zu ver-
wendenden Baustoffe,

- Hinweise auf zuldssige Rohrmanschetten und Aufstellung der Rohre aus thermoplasti-
schen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohrau3endurchmesser, Rohrwand-
dicke), an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden dirfen,

— Hinweise auf zuldssige Rohrisolierungen sowie Angaben zu Isolierdicken und La&ngen,
bezogen auf die Rohrabmessungen,

- Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung, Sonderdurchfiihrungen, Ausflihrungs-
varianten, Abstdnde

— Hinweise auf zuldssige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Rohrmanschettenbandes und der Verbindungs-
und Befestigungsklammern mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen

Entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Verwendbarkeitsnachweises
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2.3.2

2.3.3

Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmaBigen FremdUber-
wachung einschlieBlich einer Erstprifung des Rohrmanschettenbandes und der Verbin-
dungs- und Befestigungsklammern nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Rohrmanschet-
tenbandes und der Verbindungs- und Befestigungsklammern eine hierflir anerkannte Zer-
tifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten. Die
Erkldrung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben. Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von
der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Rohrmanschettenbandes und der Verbindungs- und Befesti-
gungsklammern ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiih-
ren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierfiche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass
die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zufassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten

MaBnahmen einschlieBen:

- Prifung der Abmessungen und der Beschaffenheit der Rohrmanschettenbéander, der
Brandschutzeinlagen und der Verbindungs- und Befestigungsklammern mindestens
einmal pro 1000 Stiick - jedoch mindestens einmal je Herstellungstag - bei standiger
Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtstandiger Fertigung.

— Prufung, dass fur die Herstellung der Rohrmanschettenbénder ausschlieBlich die in der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden,

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder '~ :
— Art der Kontrolle oder Priffung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. {
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffe
Anforderungen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fur d|e Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Rohrmanschetten die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk des Rohrmanschettenbandes und der Verbindungs- und Befesti-
gungsklammern ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung
regelméBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Die Uberwachungsstelle
ist nach mindestens einjéhriger beanstandungsfreier Uberwachung berechtigt, die Zahl
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3.1
3.1.1

3.1.2

10
11

der Uberwachungen auf eine pro Jahr herabzusetzen, wenn sich die Herstellung als wenig
fehlerempfindlich erweist und die bisherigen Priifergebnisse positiv sind.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Rohrmanschettenbandes und
der Verbindungs- und Befestigungsklammern durchzufiihren, und es kénnen auch Proben
fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Dabei ist die Einhaltung der in Ab-
schnitt 2.1.1 fir die Rohrmanschetten festgelegten Anforderungen zu Uberpriifen. Die
Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Fremdiiberwachung muss mindestens nachfolgende MaBnahmen umfassen:
- die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,

~ die Kontrolle der Abmessungen und der Beschaffenheit der Rohrmanschettenbander,
der Verbindungs- und Befestigungsklammern und der Brandschutzeinlagen aus dem
dédmmeschichtbildenden Baustoff,

- die Kontrolle der Kennzeichnung der fir die Herstellung der Rohrmanschettenbéander
verwendeten Baustoffe sowie die Kennzeichnung der Rohrmanschettenb&nder selbst.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen flir den Entwurf

Bauteile
Die Rohrabschottung darf in \ Dentschos Lnstitus

areuiscnes Instiftu
- Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-15, aus Beton bzw. Stahlbe nzfigyac&@,zQ{INiloéﬁ

oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41667, } e ”l
- leichte Trennwéande in Stadnderbauart mit Stahlunterkonstruktion umﬁﬁaen
nach Abschnitt 3.1.2,
—~ nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktionen nach Abschnitt 3.1.3,
— nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktionen nach Abschnitt 3.1.4 oder

~ Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045° oder aus Porenbeton gemé&B
DIN 42238 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zutassung

eingebaut werden,

Die Wénde und Decken missen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 bzw. 1.2.2 ent-
sprechen.

Die leichten Trennwdnde missen eine beidseitige Beplankung aus je 2 mindestens
12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)® Gipskarton-Feuerschutz-
platten (GKF) nach DIN 18180 haben. Der Aufbau dieser W&nde muss im Ubrigen den
Bestimmungen von DIN 4102-4!* fiir Wande der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gips-
karton-Feuerschutzplatten entsprechen.

Wahlweise darf die Rohrabschottung auch in leichte Trennwénde in Standerbauart mit
Stahlunterkonstruktion und ein- bzw. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrenn-

\
}
|
i

|

DIN 1053-1: Mauerwerk; Berechnung und Ausfithrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 1045: Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausflhrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 4166: Porenbeton Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

DIN 4223: Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehdrtetem Porenbeton - Teil 1: Herstellung,
Eigenschaften, Ubereinstimmungsnachweis (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen, Priiffungen (Ausgabe Mai 1998)

DIN 18180: Gipsplatten; Arten und Anforderungen (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.2
3.2.1
3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2,.2
3.2.2.1

baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)? zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut
werden, wenn die Konstruktionsart den Wé&nden der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach
DIN 4102-4'* entspricht und die Feuerwiderstandsklasse F 90 durch ein allgemeines
bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen ist.

Die nichttragenden, raumabschlieBenden Wandkonstruktionen missen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3910/5980-MPA BS entsprechen. Die Rohrabschot-
tung darf nur in Wandkonstruktionen unter Verwendung von Stahlblechprofilen
"CW 50x50x0,60" eingebaut werden.

Die nichttragenden, raumabschlieBenden Wandkonstruktionen muissen

—~ aus zwei = 20 mm dicken Brandschutzbauplatten und ggf. einer Metallunterkonstruk-
tion bestehen und den allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen
Nr. P-MPA-E-99-194, Nr. P-3617/061/07-MPA B5, Nr. P-3910/5980-MPA BS und
Nr. P-MPA-E-98-100 entsprechen oder

- aus zwei 15 mm dicken Brandschutzbauplatten, einer inneren Dadmmung aus Mineral-
faserplatten und einer Metallunterkonstruktion bestehen und dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3912/6000-MPA BS entsprechen oder

— aus zwei 10 mm dicken Brandschutzbauplatten und einer inneren Ddmmung aus Mine-

ralfaserplatten bestehen und dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis
Nr. P-3930/4669-MPA BS entsprechen.

Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteil6ffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss mindestens 20 cm betragen. Abweichend davon darf der Abstand zwischen Bauteil-
offnungen flr Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung -
abhé&ngig von der Ausflihrungsart der Rohrabschottung ~ entsprechend Abschnitt 3.2.3
reduziert werden.

Installationen
Rohre ohne Isolierungen

Durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung dirfen senkrecht zur Bauteiloberflache ange-
ordnete thermoplastische Rohre gemaf3 Abschnitt 1.2.3 und Anlage 1 hindurchgefihrt
werden, deren RohrauBendurchmesser und deren Rohrwanddicken unter Beachtung der
Bauteilart und der Einbausituation den Angaben zum Anwendungsbereich auf den Anlagen
2 bis 19 entsprechen miissen.

Die Rohre der Rohrgruppen A-3, A-11 und B-10 gemaB Anlage 1 (Einbau in Decken und
ggf. Massivwadnde) dirfen wahlweise schrég eingebaut sein. Der Anwendungsbereich der
Rohre (RohrauBendurchmesser, Rohrwanddicken) gemaB der Anlage 1 ist zu beachten.

Die Rohre der Rohrgruppen A-4, A-12, B-3 und B-11 gemadB Anlage 1 (Einbau in Massiv-
bauteile) diirfen im Bereich der Durchfiihrung wahlweise mit Muffe ausgefihrt sein (s.
Anlagen 29 und 37). Der Anwendungsbereich der Rohre (RohrauBendurchmesser, Rohr-
wanddicken) gemaf der Anlage 1 ist zu beachten.

Die Rohre der Rohrgruppen A-5, A-13, B-4 und B-12 gemal Anlage 1 (Einbau in Massiv-
bauteile) dirfen unmittelbar an angrenzenden Bauteilen anliegen. Der Anwendungsbe-
reich der Rohre (RohrauBendurchmesser, Rohrwanddicken) gemé&B der Anlage 1 ist zu be-
achten. :

Rohre mit Isolierungen

Die Rohre geméB Abschnitt 3.2.1.1, Rohrgruppen A-14 und B-134
in Decken), diirfen mit einem bis zu 25 mm dicker Schaumplatf
stoffschlauch gemaB Tabelle 1 versehen sein. .

‘@@msd}eg In

cutsc stitu /)
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Tabelle 1
Synthese-Kautschuk-Isolierung Verwendbarkeitsnachweis 12
"AF/Armaflex” P-MPA-E-03-510
"HT/Armaflex" P-MPA-E-03-554
"Armaflex HP" Z-23.14-1014
"SH/Armaflex" Z-23.14-1590
"Armaflex IT" Z-56.269-3466
"Kaiflex HT" Z-23.14-1142
"Kaiflex-KK" P-BWUO03-I-16.5.59
"MATE-FLEX HT" Z-23.14-1197
"Optiflex" Z-23.14-1062
"Concept HT" Z-23.14-1543
"Mondoflex H" Z-23.14-1215
"K-Flex ST" P-3346/1021-MPA BS
"K-Flex H / LKS-W-1" Z-23.14-1250

3.2.2.2

3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.4

12
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Die Rohre der Rohrgruppen A-1 bis A-3, A-6, A-9 bis A-11, B-1, B-2, B-5, B-8 bis B-10
und C der Anlage 1 (Einbau in Massivbauteile und leichte Trennwdnde gemdadB Ab-
schnitt 3.1.2, vorgesetzte Manschette, keine Muffen im Bereich der Rohrdurchfihrung,
keine "zwei-" bzw. "dreiseitige” Anordnung) diirfen wahlweise mit einem maximal 5 mm
dicken Streifen aus normalentflammbarem PE-Schaumstoff (Baustoffklasse
DIN 4102-B2)® versehen sein (s. Anlagen 25 bis 28 sowie 34 bis 36).

Abstidnde

Der Abstand zwischen den Rohren muss mindestens 10 cm betragen.

Abweichend davon dirfen die Rohre der Rohrgruppen A-1, A-2, A-6, A-9, A-10, B-1, B-2,
B-5, B-8, B-9 und C (Rohre gemafB Abschnitt 3.2.1.1 und 3.2.2.2; Einbau in Massivbau-
teile und leichte Trennwdnde gemafl Abschnitt 3.1.2) so angeordnet sein, dass die anzu-
ordnenden Rohrmanschetten nach dem Einbau aneinandergrenzen, sofern zwischen den
Rohren bzw. zwischen den Rohrmanschetten keine Bereiche (z. B. Zwickel) vorhanden
sind/entstehen, die nicht vollstédndig gemaB Abschnitt 4.4 verflllt werden kénnen.

Abweichend davon dirfen die Rohre der Rohrgruppen A-8 und B-7 (Einbau in nichttra-
gende, raumabschlieBende Wandkonstruktionen gemdaB Abschnitt 3.1.4) so angeordnet
sein, dass die anzuordnenden Module aneinandergrenzen.

Halterungen (Unterstiitzungen)

Bei Durchfuhrung von Rohren durch Massivwédnde und leichte Tre
Abschnitt 3.1.2 sind die ersten Halterungen (Unterstiitzungen) d
Wand in einem Abstand < 50 c¢m anzuordnen.

Bei Durchfihrung von Rohren durch nichttragende, raumabs IieBene%? andkostruk—
tionen gemdB Abschnitt 3.1.3 bzw. 3.1.4 sind die ersten Haltdrungen erstutz';ngen)
der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand < 40 cm bzw. & 1

nhwdnde gemafl
seitig der

o
fiir Emﬁee@mm i

Der Verwendbarkeitsnachweis ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches
Prufzeugnis.
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3.2.5

4.1

4.2
4.2.1

4.2.2

4.3
4.3.1

4.3.2

13

Die Halterungen missen in ihren wesentlichem Teilen nichtbrennbar (Baustoffklasse
DIN 4102-A)*? sein.

SicherungsmaBnahmen
Be| Anordnung der Rohrabschottung an technischen Rohrleltungsanla

rungsmaflnahmen vorzusehen.
Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Bestimmungen von Abschnitt 3.2 entspricht und ob SicherungsmaBnahftiens=in setzung
des Abschnitts 1.2.5 vorhanden sind.

Auswahl der Rohrmanschetten

Die Ldnge des Rohrmanschettenbandes flir eine Rohrmanschette muss dem Rohrumfang
des abzuschottenden Rohres entsprechen.

Bei Durchflhrung eines Kabels oder bei Sonderdurchfiihrungen gemaB den Abschnitten
3.2.1.2 bis 3.2.2.2 (Muffeneinbau, Schragdurchfihrung, Anordnung an isolierten Rohren)
ist die Lange entsprechend so zu wahlen, dass die Rohrmanschette eng an Kabel und
Rohr bzw. Isolierung anliegt (s. Anlagen 28 bis 30 sowie 36 bis 41).

Abweichend davon diirfen an Rohren gemaB Abschnitt 3.2.1.4 verkiirzte Rohrmanschet-
tenbénder angeordnet werden (s. Abschnitte 4.3.2 und 4.4.2).
Anordnung der Rohrmanschetten

Bei Rohrdurchfliihrungen durch Decken muss an der Deckenunterseite und bei Rohrdurch-
fuhrungen durch Wénde muss auf jeder Wandseite die nachfolgend genannte Anzahl an
Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.1 angeordnet werden.

ein bzw, zwei Rohrmanschetten (je nach Rohrdimensionen, s. Anl. 2, 6, 9, 11 u. 13)

Rohre gemaB der Rohrgruppen A-1, A-3, A-6 und B-12 (aufgesetzte Manschetten,
wahlweise isoliertes Rohr geman Abschnitt 3.2.2.2)

Rohre gemé&B der Rohrgruppen A-5, A-13, B-4 und B-12 (Anordnung der Rohre geman
Abschnitt 3.2.1.4)

eine Rohrmanschette

gemaR der Rohrgruppen A-1, A-3, A-6 und B-12 (eingemdrtelte Manschetten, wahl-
weise isoliertes Rohr geméan Abschnitt 3.2.2.2)

Rohre gemaB der Rohrgruppen A-7, A-8, B-6 und B-7 (Einbau in nichttragende, raum-
abschlieBende Wandkonstruktionen gemaB Abschnitt 3.1.3 bzw. 3.1.4)

Rohre gemaB der Rohrgruppen Cund E

zwei Rohrmanschetten
Rohre gemaB der Rohrgruppen A-4, A-12, B-3 und B-11 (Rohre mit Muffen)

Rohre gemaB der Rohrgruppen A-14 und B-13 (Rohre mit Synthese-Kautschuk-Isolie-
rung)

Rohre gemas der Rohrgruppen A-3, A-11 und B-10 (Schragdurchflihrung)
Rohre gemé&B der Rohrgruppe D und Getrankeschlduche

Bei Anordnung von Rohren nach Abschnitt 3.2.1.4 dirfen die Rohrmanschettenbéander in
Abh&ngigkeit von der Einbausituation gekirzt und so angeordnet werden, dass das Rohr

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
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4.3.3

4.3.4

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3
4.4.3.1

4.4.3.2

4.4.3.3

nicht vollstdndig vom Rohrmanschettenband umschlossen wird. Es wird zwischen sog.
"zweiseitiger” Anordnung (das Rohrmanschettenband umschlieBt mindestens die Hélfte
des Rohrumfangs) und sog. "dreiseitiger" Anordnung (das Rohrmanschettenband
umschlieBt mindestens drei Viertel des Rohrumfangs) unterschieden (s. Anlagen
30 und 38).

Bei Einbau der Rohrabschottung in nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruk-
tionen nach Abschnitt 3.1.3 missen die Rohrmanschetten an zwischen den Manschetten
liegenden Aufleistungen aus Bauplatten nach Abschnitt 2.1.3 gem&B Anlage 31 angeord-
net werden.

Bei Einbau der Rohrabschottung in nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruk-
tionen nach Abschnitt 3.1.4 missen die Rohrmanschetten geman Anlage 32 bzw. 33 in
Modulen aus Bauplatten nach Abschnitt 2.1.3 angeordnet werden.

Einbau der Rohrmanschetten und Fugenverschluss

Die Rohrmanschetten sind entsprechend den Angaben auf den Anlagen 25, 26, 28 und 29
sowie 34 und 36 bis 39 auf die Wande und Decken aufzusetzen (s. Abschnitt 4.4.3).

Bei Anordnung der Rohrmanschetten an Rohren der Rohrgruppen A- 2 A-10, B-2 und B-9
(Einbau in Massivbauteile) diirfen die Rohrmanschetten auch einges8tztt 'gemortelt")
werden (s. Abschnitt 4.4.4).

Bei Einbau der Rohrmanschetten in nichttragende, raumab 'chlleBeé |
tionen nach den Abschnitten 3.1.3 und 3.1.4 sind die Rohrm nschettegtﬁ‘ e‘;tungen
bzw. in sog. Modulen zu befestigen (s. Abschnitte 4.4.5 und 4%§§36e)mwhm hmmu i

Das Rohrmanschettenband ist auf die entsprechende Lénge g@;ng@ué mﬂ tf 4.2 zu
kirzen und um das Rohr zu legen. Die Verbindungs- und Be tlgungs lamn) n sind in
jeweils zwei nebeneinander liegende Taschen des Rohrmanschett *,g, es eifizuschieben.
Die Anzahl und Art der Verbindungs- und Befestigungsklammern musshanglg von der
RohrmanschettengréBe den Angaben auf der Anlage 20 entsprechen. Die Verbindungs-
und Befestigungsklammern sind Uber den Umfang der Rohrmanschette gleichmaBig
verteilt so anzubringen, dass eine Klammer gleichzeitig in die erste und letzte Tasche des
zugeschnittenen Rohrmanschettenbandes greift (s. Anlage 21).

Bei Rohren gemdB Abschnitt 3.2.1.4 sind die Manschettenbdnder und die Verbindungs-
und Befestigungsklammern gemaB der Anlagen 30 und 38 anzuordnen,

Befestigung der aufgesetzten Rohrmanschetten und Fugenverschluss

Die auf das Bauteil aufgesetzten Rohrmanschetten sind mit Hilfe der Verbindungs- und
Befestigungsklammern und mit Hilfe von daflir geeigneten Stahlschrauben und ggf.
Dibeln M6 am Bauteil zu befestigen (s. Anlagen 25, 28 bis 30, 34 und 36 bis 39).

Die Befestigung der Rohrmanschetten an feichten Trennwédnden nach Abschnitt 3.1.2
muss mittels durchgehender Gewindestangen M6 erfolgen (s. Anlagen 26 und 41); diese
Art der Befestigung darf wahlweise auch bei den Einbauféllen geméaB der Anlagen 25, 29,
30, 34 und 37 bis 39 verwendet werden.

Bei der Befestigung der Rohrmanschetten mit Dibeln sind die geforderten Randabstédnde
einzuhalten.

Die Restéffnung zwischen der Wand bzw. der Decke und dem hindurchgefiithrten Rohr ist
vor der Montage der Rohrmanschette mit nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)°
Baustoffen, wie z. B. Beton, Zementmortel oder Gipsmértel, vollsténdig in Bauteildicke
auszufillen.

Wahlweise darf bei Durchfihrung von nicht isolierten Rohren der Rohrgruppen A-1, A-6,
A-9, B-1, B-5 und B-8 mit Rohrdurchmessern < 110 mm (ausgenommen Rohre, die
gemaB Abschnitt 3.2.1.4 angeordnet sind) eine maximal 15 mm breite Fuge zwischen der
Bauteillaibung und dem hindurchgefithrten Rohr mit nichtbrennbarer (Baustoffklasse
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4.4.4
4.4.4.1

4.4.4.2

4.4.5

4.4.5.1

4.4.5.2

4.4,5.3

4.4.5.4

4.4.6

4.4.6.1

14

15

DIN 4102-A)® Mineralwolle, deren Schmelzpunkt mindestens 1000 °C nach DIN 4102-17%4
betragen muss, fest ausgestopft werden.

Bei Einbau in Wande und bei Rohrdurchmessern < 56 mm darf diese Fuge wahlweise mit
der Spachtelmasse nach Abschnitt 2.1.2.1 verschlossen werden.

Befestigung der eingesetzten Rohrmanschetten und Fugenverschluss

Die abstehenden Laschen der Verbindungs- und Befestigungsklammern miissen bei
Wandeinbau abgeschnitten und bei Deckeneinbau gerade gebogen werden. Die Rohrman-
schetten sind 25 mm tief in das Bautell einzusetzen (s. Anlagen 27 und 35).

Die Restoffnung zwischen Rohrmanschette und Bauteillaibung ist mit Beton oder mit
einem Mortel der Mértelgruppe 111 zu verschlieBen.

Befestigung der Rohrmanschetten in nichttragenden, raumabschlieBenden
Wandkonstruktionen nach den Abschnitten 3.1.3 und Fugenverschluss

Die Rohrabschottung muss aus einer sog. "inneren" Rohrmanschette, die in die Bauteil-
laibung eingesetzt werden muss, und aus einer sog. "duBeren" Rohrmanschette, die auf
die Aufleistungen aus Brandschutzbauplatten gemaB Abschnitt 2.1.3.1 aufgesetzt werden
muss, bestehen.

Die "innere" Rohrmanschette wird in die Rohbauéffnung der Wandkonstruktion einge-
schoben. Die Befestigungsklammern der Rohrmanschette sind mit Hilfe von dafur geeig-
neten Schrauben auf der &duBeren Beplankung der Wandkonstruktion zu befestigen
(s. Anlage 31).

Die Bauteil6ffnung flr die Rohrdurchfihrung ist passgenau auf den Durchmesser der ein-
gesetzten Rohrmanschette abzustimmen (s. Anlage 31).

AnschlieBend ist die Wandkonstruktion im Bereich der Rohrdurchfihrung mit 4 Platten-
lagen aus 20 mm dicken Brandschutzbauplatten nach Abschnitt 2.1.3.1 in einer Gesamt-
dicke von mindestens 80 mm so aufzudoppeln, dass die Befestigungsklammern der
Rohrmanschette abgedeckt werden. Die entsprechend dem Durchmesser des hindurch-
gefihrten Rohres ausgeschnittenen Brandschutzbauplatten sind (sofern die Platten aus
zwei Teilen bestehen: fugenversetzt) so zu montieren, dass sie rings um die Bauteil6ff-
nung mindestens 60 mm (ber das Rohr Gberstehen. Die Befestigung der Brandschuizbau-
platten untereinander und zur Wandkonstruktion erfolgt mit Hilfe von Stahldrahtkiam-
mern.

Die "duBere” Rohrmanschette wird mit Hilfe der Verbindungs- und Befestigungsklammern
und mit Hiife von daflir geeigneten Schrauben auf die oberste Plattenlage der Auﬂelstung
geschraubt. o,

Die Fuge zwischen den aufgedoppelten Brandschutzbauplatten und »- f
ist mit der Spachtelmasse nach Abschnitt 2.1.2.2 abzudichten. #

Befestigung der Rohrmanschetten in nichttragenden,
Wandkonstruktionen nach den Abschnitten 3.1.4 und Fugenve) ﬁ&%efs‘ & Inet
92 LiETat

Die Rohrabschottung muss aus einem kastenartigen Rahmen aus B ﬁgcr‘gu zba up!g?’f

gemaB Abschnitt 2.1.3.2, "Modul” genannt, und aus jeweils einer End ‘“ 4 Midgdls
angeordneten Rohrmanschette geman Abschnitt 2.1.1 bestehen. Der "'ws ohl-
raum im Innenraum des Moduls muss vollstdndig mit nichtbrennbarer (Ba offklasse

DIN 4102-A)® Mineralwolle, deren Schmelzpunkt mindestens 1000 °C nach DIN 4102-17%
betragen muss, verfiillt werden (s. Anlagen 32 und 33).

Die Bauteiloffnung fir die Rohrdurchfiihrung muss den Abmessungen des Moduls entspre-
chen.

DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bautellen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-
D&mmstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prifung
DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-

Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Priifung
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4.4.6.2 Drei 150 mm lange Streifen aus den Brandschutzbauplatten gemaB Abschnitt 2.1.3.2

4.4.6.3

4.4.6.4

4.4.6.5

4.4.6.6

4.4.6.7

4.5

4.6

Valerius

werden mit Hilfe von Stahldrahtklammern oder geeigneten Stahlschrauben kraftschiiissig
miteinander verbunden, so dass ein dreiseitig geschlossener, an der vierten Seite offener
Kasten entsteht. Die Lénge des Kastens muss 150 mm betragen, die lichte Offnung ist auf
den AuBendurchmesser des hindurchgefiihrten Rohres einschlielich der jeweils zugehori-
gen Rohrmanschette abzustimmen. Der Restspalt zwischen der Innenlaibung des Kastens
und der AuBenseite des Rohres darf 30 mm nicht Gberschreiten (s. Anlagen 32 und 33).

Die Rohrmanschetten sind einseitig vor der Bauteildéffnung so am Rohr anzuordnen, dass
zwischen ihnen ein Abstand von 50 mm verbleibt (s. Anlagen 32 und 33).

Der dreiseitig geschlossene Kasten ist auf die am Rohr angeordneten Rohrmanschetten so
aufzusetzen, dass die AuBenkanten des Moduls blindig mit den Rohrmanschetten
abschlieBen.

Samtliche Hohlrdume innerhalb des Kastens sind mit der Mineralwolle gem&83 Abschnitt
4.4.6.1 fest auszustopfen. AnschlieBend ist das Modul fertig zu stellen, indem die fehlende
vierte Seite des Kastens, bestehend aus einem 150 mm langen Streifen aus Brandschutz-
bauplatten nach Abschnitt 2.1.3.2 montiert wird.

Das Modul muss zusammen mit den Rohrmanschetten in die Bauteiléffnung eingeschoben
werden. Die Anordnung des Moduls muss biindig zu einer Wandseite erfolgen. Die Rohr-
manschetten dirfen sich dabei innerhalb des Moduls nicht verschieben.

AbschlieBend ist die Stirnseite des Moduls auf der wandblindig eingebauten Seite im
Bereich der Mineralwolle mit dem Baustoff gemaB Abschnitt 2.1.2.2 ca. 1 mm dick abzu-
spachteln.

Die Fugen zwischen dem Modul und der Rohbaudffnung der Wandkonstruktion sind in
gesamter Wanddicke mit dem Baustoff gem&B Abschnitt 2.1.2.2 auszufiillen. Die Fugen-
breite darf 10 mm nicht (berschreiten. Abweichend davon darf bei Einbau in nicht-
tragende, raumabschlieBende Wandkonstruktionen nach allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnis Nr. P-3912/6000-MPA BS die maximale Fugenbreite 20 mm betragen.

Einbauanleitung

Fir die Ausfihrung der Rohrabschottung - insbesondere beziliglich des Einbaus in nicht-
tragende, raumabschlieBenden Wandkonstruktionen - sind im Ubrigen die Angaben der
Einbauanleitung zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Rohrabschottung {(Zulassungsgegenstand)
herstellt, muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit
der er bescheinigt, dass die von ihm ausgeflihrte Rohrabschottung den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster fiir diese Bestati-
gung s. Anlage 42). Diese Bestdtigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiter-
leitung an die zustandige Bauaufsichtsbehoérde auszuhdndigen.

Bestimmungen fiir die Nutzung

Bei jeder Ausfihrung der Rohrabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auf-
traggeber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Brandschutzwirkung der Rohrab-
schottung auf die Dauer nur sichergestellt ist, wenn die Rohrabschottung stets in ord-
nungsgemaBem Zustand gehalten wird.




Zulassige Installationen (I):

1. Rohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Fliissigkeiten und fiir nicht-
brennbare Gase (mit Ausnahme von Liiftungsleitungen), fiir Rohrpostleitungen
(Fahrrohre) oder fiir Staubsaugleitungen:

Rohrgruppe A
Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid
(PVC-C) und Polypropylen (PP) geméaB den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 1.6

Einbau in mindestens 100 mm dicke Massivwidnde gemaB Abschnitt 3.1.1:

- Rohrgruppe A-1: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberfldche durchgefiihrte
Rohre:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 12,3 mm (s. Anlage 2)

- Rohrgruppe A-2: eingemortelte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache
durchgefiihrte Rohre:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 2,2 mm
bis 5,3 mm (s. Anlage 2)

- Rohrgruppe A-3: vorgesetzte Manschette; Schragdurchfiihrung:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 12,3 mm (s. Anlage 3)

- Rohrgruppe A-4: vorgesetzte Manschette; Manschetteneinbau im Bereich von Muffen:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser von 32 mm bis 110 mm und Rohrwanddicken
von 1,8 mm bis 3,4 mm (s. Anlage 3)

- Rohrgruppe A-5: vorgesetzte Manschette; "zwei-" bzw. "dreiseitige" Anordnung:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 12,3 mm (s. Anlage 4)

Einbau in mindestens 100 mm dicke leichte Trennwdnde geman Abschnitt 3.1.2:

- Rohrgruppe A-6: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberfldche durchgefiihrte
Rohre:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 12,3 mm (s. Anlage 4)

Einbau in mindestens 40 mm dicke nichttragende, raumabschlieBende Wand-
konstruktionen gemafn Abschnitt 3.1.3:

- Rohrgruppe A-7: senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 2,4 mm
bis 6,7 mm (s. Anlage 5)

Einbau in mindestens 40 mm dicke nichttragende, raumabschh ey %-
konstruktionen gemat Abschnitt 3.1.4:

- Rohrgruppe A-8; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefuhrte ohre: %gwg ;
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohr am;l;@u,qlg@ng;{%m} mm

bis 5,3 mm (s. Anlage 5) , Bautechnik /
%\%@ #

Rohrabschottung "PROMASTOP-Unicollar" Anlage 1.1

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung
Nr. Z-19.17-1536

. ) . vom 11.08.2010
- Ubersicht der Installationen -

72566.09




Zuldssige Installationen (II):

Rohrgruppe A (Fortsetzung):

Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken gemaf Abschnitt 3.1.1:

- Rohrgruppe A-9: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberfidche durchgefiihrte
Rohre:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 12,3 mm (s. Anlage 6)

- Rohrgruppe A-10; eingemdrtelte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberfldche
durchgefiihrte Rohre:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 5,3 mm (s. Anlage 6)

- Rohrgruppe A-11: vorgesetzte Manschette; Schragdurchfiihrung:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 12,3 mm (s. Anlage 7)

- Rohrgruppe A-12: vorgesetzte Manschette; Manschetteneinbau im Bereich von Muffen:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 12,3 mm (s. Anlage 7)

- Rohrgruppe A-13: vorgesetzte Manschette; "zwei-" bzw. "dreiseitige™ Anordnung:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 12,3 mm (s. Anlage 8)

- Rohrgruppe A-14: vorgesetzte Manschette; Rohr mit Synthese-Kautschuk-Isolierung:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 12,3 mm (s. Anlage 8)

Rohrgruppe B

Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE),
Polypropylen (PP), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA),
Styrol-Copolymerisaten, vernetztem Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie fiir Rohre aus
mineralverstarkten Kunststoffen nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-
42,1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220, Nr. Z-42.1-228 und Nr. Z-42.1-265 gemaB den
Ziffern 8 bis 22 der Anlage 1.6

Einbau in mindestens 100 mm dicke Massivwdnde gemafn Abschnitt 3.1.1:

- Rohrgruppe B-1: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberfldche durchgefihrte
Rohre:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddlcken von 1,8 mm
bis 5,0 mm (s. Anlage 9) .

Deutsches nstitut /

bis 3,4 mm (s. Anlage 9)

fiir Bautechnik #

“ ' éy,f
Rohrabschottung "PROMASTOP-Unicollar" Anlage 1.2
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

Nr. Z-19.17-1536

- Ubersicht der Installationen - vom 11.08.2010

Z2566.09




Zuldssige Installationen (III):
Rohrgruppe B (Fortsetzung):

- Rohrgruppe B-3: vorgesetzte Manschette; Manschetteneinbau im Bereich von Muffen:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser von 32 mm bis 110 mm und Rohrwanddicken
von 1,8 mm bis 3,4 mm (s. Anlage 10)

- Rohrgruppe B-4: vorgesetzte Manschette; "zwei-" bzw. "dreiseitige” Anordnung:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 12,3 mm (s. Anlage 10)

Einbau in mindestens 100 mm dicke leichte Trennwdnde gemaB Abschnitt 3.1.2:

- Rohrgruppe B-5: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefihrte
Rohre:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 5,0 mm (s. Anlage 11)

Einbau in mindestens 40 mm dicke nichttragende, raumabschlieBende Wand-
konstruktionen geman Abschnitt 3.1.3:
- Rohragruppe B-6: senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 2,8 mm
bis 6,3 mm (s. Anlage 12)

Einbau in mindestens 40 mm dicke nichttragende, raumabschlieBende Wand-
konstruktionen gemaf Abschnitt 3.1.4:

- Rohrgruppe B-7: senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 2,7 mm
bis 6,3 mm (s. Anlage 12)

Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken gemanB Abschnitt 3.1.1:

- Rohrgruppe B-8: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgeflihrte
Rohre:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 200 mm und Rohrwanddicken von 1,9 mm
bis 14,6 mm (s. Anlage 13)

- Rohrgruppe B-9: eingemortelte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache
durchgeflihrte Rohre:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,9 mm
bis 6,6 mm (s. Anlage 13)

- Rohrgruppe B-10: vorgesetzte Manschette; Schragdurchfiihrung:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,9 mm
bis 6,3 mm (s. Anlage 14)

- Rohrgruppe B-11; vorgesetzte Manschette;

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bisj|
bis 10,0 mm (s. Anlage 14)

U De ‘
\ z;n«(b{% ga htn:

Rohrabschottung "PROMASTOP-Unicollar" Anlage 1.3

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung
Nr. Z-19.17-1536

- Ubersicht der Installationen - vom 11.08.2010

22566.09



Zuldssige Installationen (IV):
Rohrgruppe B (Fortsetzung):

- Rohrgruppe B-12: vorgesetzte Manschette; "zwei-" bzw. "dreiseitige” Anordnung:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm
bis 6,6 mm (s. Anlage 15)

- Rohrgruppe B-13: vorgesetzte Manschette; Rohr mit Synthese-Kautschuk-Isolierung:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser von 32 mm; Rohrwanddicke 1,9 mm (s. Anlage

15)
Rohrgruppe C

Zusatzlicher Anwendungsbereich fir glattwandige Abwasserrohre aus mineralverstarktem
PE-HD gemé&B allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr, Z-42.1-265 (s. Ziffer 22 der Anlage
1.6)

Einbau in mindestens 100 mm dicke Wande geman Abschnitt 1.2.1:

- Rohrgruppe C-1: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefihrte
Rohre:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser von 53 mm bis 135 mm und Rohrwanddicken
von 3,2 mm bis 6,0 mm (s. Anlage 16)

Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken gemaB Abschnitt 3.1.1:

- Rohrgruppe C-2: vorgesetzte Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgeflhrte
Rohre:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 135 mm und Rohrwanddicken von 3,2 mm
bis 6,0 mm (s. Anlage 17)
- Rohrgruppe C-3: eingemdortelte Manschette; senkrecht zur Bau etfobertra
durchgefuhrte Rohre: N :

bis 6,0 mm (s. Anlage 17)

Rohrgruppe D
Kunststoffverbundrohre mit Trégerrohr aus PP und einer 150 um di¢
(da), die mit einer diinnen PP-Schicht geschitzt wird:

- Rohrgruppe D-1: Einbau in Massivwande gemaB Abschnitt 3.1.1; vorgesetzte
Manschette; senkrecht zur Bauteiloberflache durchgeflihrte Rohre:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser von 32 mm; Rohrwanddicke 4,5 mm

- Rohrgruppe D-2: Einbau in Decken gemaB Abschnitt 3.1.1; vorgesetzte Manschette;
senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser und einer Rohrwanddicke gemaB nachfolgender

j 4r Bavtechnik
Alummlu

Tabelle
<
Rohr 32 40 50 63 75 90 110
[mm]
Sgesamt
[mm] 4,5 5,6 6,9 8,7 10,4 12,5 15,2
da [mm] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15
Rohrabschottung Rohrabschottung "PROMASTOP-Unicollar" Anlage 1.4
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

Nr. Z-19.17-1536

- Ubersicht der Installationen - vom 11.08.2010

22566.09




Zuldssige Installationen (V):

Rohrgruppe E ("Rehau Raupiano Plus")
Einbau in Wdnde gemaf Abschnitt 3.1.1 und 3.1.2:

Abwasserrohre aus mineralverstarktem PP gemaB allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-42.1-223 gemaB Ziffer 23 der Anlage 1.6 mit einem RohrauBendurchmesser von

110 mm; Rohrwanddicke 2,7 mm

2. Getrankeschldauche
Einbau in Massivbauteile und leichte Trennwiédnde

Getrankeschlduche mit einem Gesamtdurchmesser von 50 mm bis 75 mm, bestehend aus
bis zu 11 dicht geblindelten flexiblen PE- bzw. PVC-Schlduchen mit einem Innendurch-
messer bis 12,7 mm und Schlauchwanddicken bis 3 mm, einer Ummantelung aus einer
diinnen PE- oder PVC-Folie sowie aus einem 20 mm dicken Schaumplattenstreifen bzw.
Schaumstoffschlauch gemé&B nachfolgender Tabelle sowie ggf. einer &uBeren Lage PE- oder

PVC-Folie
Synthese-Kautschuk-Isolierung Verwendbarkeitsnachweis
"AF/Armaflex" P-MPA-E-03-510 bzw.
P-MPA-E-01-605
"IT/Armaflex" P-MPA-E-01-606
"K-Flex ST-Schiduche" und "K-Flex ST-Platten" P-3346/1021-MPA-BS

AR
KRR RRRXIN
<> 00.0,0‘0,0\

4 XKL = 11 PE- bzw. PVC-
RIRIRIRKS X
LRI

Schiguche

PE- oder
PVC-Folie

P
{
I AR
0‘:.:.:,:‘:;:‘;.;z.:::’:,:,:’: Schaumstreifen bzw. ~schlauch
RRRIGIRARASY d = 20 mm
&0 bils 76
Rohrabschottung Rohrabschottung "PROMASTOP-Unicollar" Anlage 1.5

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

- Ubersicht der Installationen -

zur Zulassung
Nr. Z-19.17-1536
Vom 11.08.2010

£2566.08




Rohrwerkstoffe:

10

11

12
13
14
15

16
17
18

19

20

21

22

23

DIN 8062:
DIN 6660:

DIN 19 531:

DIN 19 532:

DIN 8079:
DIN 19 538:

DIN EN 1451-1:

DIN 8074:
DIN 19 533:

DIN 19 535-1:

DIN 19 537-1:

DIN 8072:
DIN 8077:
DIN 16 891:
DIN V 19 561:

DIN 16 893:
DIN 16 969:
Z-42,1-217:

Z-42.1-218:

Z-42.1-220:

Z-42.1-228:

Z-42.1-265:

Z-42.1-223:

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylichlorid (PVC-U, PVC-HI);

Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen flir Rohrpostanlagen aus weichmacher-
freiem Polyvinylchlorid (PVC-U)

Rohr und Formstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe flr
Abwasserleitungen innerhalb von Geb&duden; MaBe, Technische Lieferbedingungen

Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) flr die Trink-
wasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des
DVGW

Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) - PVC-C 250 - MafBe

Rohre und Formstlicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, flr heiB-
wasserbestédndige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebduden; MaBe, Technische
Lieferbedingungen

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Tempe-
ratur) innerhalb der Gebdudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Form-
sticke und das Rohrleitungssystem

Rohre aus Polyethylen (PE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - Mafe

Rohrleitungen aus PE hart (Polydthylen hart) und PE weich (Polydthylen weich) flir die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

Rohre und Formstlicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) flir heiBwasserbestédndige
Abwasserieitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Maf3e

Rohre und Formstlcke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fir Abwasserkandle und
-leitungen; MaBe

Rohre aus PE weich (Polyathylen weich); MaBe

Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Male

Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); MaBe
Rohre und Formstlicke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe flr heiBwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Geb&uden; MaBe, Technische Lieferbedingungen
Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); MafBe

Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125 - MafBe

Abwasserrohre und Formstlicke aus mineralverstérktem PP in den Nennweiten DN 50

bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabfluss-
leitungen

Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstérktem PP in den Nennweiten DN 50
bis DN 150 flr Hausabflussleitungen

Hausentwasserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon” aus Styrol-Copolymerisaten in
den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN
4102

Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstdrktem PP in den Nennweiten DN 50 bis
DN 200 der Baustoffkiase B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 flir Hausabfluss-
leitungen

Glattwandige Abwasserrohre und Formstlicke mit profilierter Wandung und glatter
Innenflache aus mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 -
normalentflammbar - nach DIN 4102 fiir Hausabflussleitungen

Abwasserrohre und Formstlicke aus mineralverstérktem PP in den Nennweiten DN/OD 40 bis
DN/OD 200 innerhalb und auBerhalb von Gebauden - =

Rohrabschottung "PROMASTOP-Unicollar" Anlage 1.6
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- Ubersicht der Installationen/Rohrwerkstoffe -

Nr. Z-19.17-1536
Vom 11.08.2010

72566.09




B 676

- Einbau in Massivwande -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVvC-C, PP -

Rohre gemaB Rohrgruppe A-1

(senkrecht zur Beuteiloberfléche durchgeflhrte Rohre;

vorgesetzte Manschetten)
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Rohrabschottung
“PROMASTOP-UnICollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11
- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe A
gem. Anlage 1 -
- Einbau In Massivwande (1) -

Anlage 2

zur Zulassung
Nr. Z-19.17-1636
vom 11.08.2010




B 677

Nennrohrwanddicke (mm)

- Einbau in Massivwénde -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -

Rohre gemaB Rohrgruppe A-3

(Schragdurchfluhrung; vorgesetzte Manschetten)

2,8

1 Manschette

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 120 130 140 150 180

Nennrohrweanddicke (mm)

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohre gemé&f Rohrgruppe A-4

(Manschetteneinbau im Bereich von Muffen;
vorgesetzte Manschetten)

Rohrwanddicke
Muffe = 10 mm

i

K i
Eeu{mﬁ%m instityr //;
it f

fir By atechngl //

2 Manschetten

3.4

1,8

o]

L |1 | [ } I | I | I | I | I |
[ I f I I I | |

10 20 30 40 50 80 70 80 90 100 MO 120 130 140 150 160

RohrauBendurchmesser (mm)

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11

Rohrabschottung Anlage 3

“PROMASTOP-UniCollar” zur Zulassung

- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe A Nr. Z-19.17-1536

gem. Anlage 1 -
Einbau in Massivwénde (2) - vom 11.08.2010
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- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -
- Einbau in Massivwande -

Rohre geméf Rohrgruppe A-5

(*zwel-* bzw. “dreiseitige* Anordnung gem. Abschnitt 4.3.2;

157 vorgesetzte Manschetten)
14 —
18
4T T T T T 12,3
—_ M
E —
E 10 B
2 97 ; \
L 8-
8 7 2 Manschetten X \E
c doyte. e}
@ Ulscheg Teress /
2 B+ iy . Pstitg, Jf
.‘C_S 5 s "‘”’mi’@@,igng& /,,,
: ’
c 4
0]
Z 3 -
b
2 — ._/"_‘2,2
7 1,8
! | ! | | | [ | l | [ | | ] l |
[ I [ [ ] I | |
O 10 20 30 40 650 80 70 80 90 100 110 120 130 140 150 1680
RohrauBendurchmesser (mm)
- Einbau in leichte Trennwéande -
Rohre gemé&B Rohrgruppe A-6
(senkrecht zur Bautsiloberflache durchgeflhrte Robre;
14 1 vorgesetzte Manschetten)
13 12,3
12 e N 11,9
11 —
10 —
E 97 2 Menschetten
hnd 8 — 1 Manschette je Wendselte
&) 7 (s. Anlege 20)
L
o] —
E 6
9] 5 4,7
z
C 4
g
C
0] 2 -
4 1.8
‘] —
| | | | | | | | | | | | | | | | ! |
] [ I | I ! ! I 1

0]

10 20 30 40 60 80 70 80 90 100 1O 120 130 140 160 1680 170 180

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohrabschottung
‘PROMASTOP-UnICollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 80 nach DIN 4102-11
- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe A
gem. Anlage 1 -
- Einbau In Massivwéande (3) und leichte Trennwénde -

Anlage 4

zur Zulassung
Nr. Z-18.17-1536
vom 11.08.2010
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Nennrohrwanddicke {mm)

Nennrohrwanddicke (mm)

10

- Rohre sus PVC-U, PVC-HI|, PVC-C, PP -

- Einbau in nichttragende, raumabschlieBende Wand-

konstruktionen gemaB Abschnitt 3.1.3 -

Rohre gemab Rohrgruppe A-7

(vorgesetzte Manschetten; Einbau gem Anlage 31)

—————————— 8,7

— 5,3

3,2

_______ D 2.7

I | I | | | I I ] | 1 | 1 | ! | | |

I I [ I I ! [ I |
O 10 20 B0 40 50 60 70 80 90 100 10O 120 130 140 160 160 170 180

RohrauBendurchmesser {mm)

- Einbau in nichttragende, raumabschlieBende Wand-
konstruktionen gemaB Abschnitt 3.1.4 -

Rohre gemé&B Rohrgruppe A-8

(vorgesetzte Manschetten; Einbau gem Anlage 32)

86,3

Vioel . or 5
2 Manschsetten 5@\,53353;& .

2,2 2,2

1 | I | l | I | I | I | l | | | | |

f | | I [ | l | I
O 10 20 30 40 &0 B8O 70 80 90 100 110 120 130 140 150 180 170 180

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohrabschottung

“PROMASTOP-UniCollar” Anlage 5

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-1 | zyr Zulassung

- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe A
gem. Anlage 1 - Nr. Z-18.177-1636

- Einbau In nichttragende, raumabschlieBende vom 1.08.2010

Wandkonstruktionen -
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- Einbau in Decken -
-~ Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -

Rohre gemé&B Rohrgruppe A-9©
(senkrecht zur Bautelloberflache durchgefihrte Rohre;
vorgesetzte Manschetten)

13 — 12,8
T I L 11,9

10 — 2 Manschetten
auf Deckenunterseite
o — (s. Anlege 20)

8 — 1 Manschette

8,0

Nennrohrweanddicke (mm)

———————— — 22 265

I | I J I | I | } J I | L | L ! I |
I J [ | | I | I |

0 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100 MO 120 130 140 150 160 170 180

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohre gem&B Rohrgruppe A-10

(senkrecht zur Bautelloberflache durchgeflhrte Rohre;
eingemortelte Manschetten)

6,3

1 Manschette

_______ - 2,2

Nennrohrwanddicke (mm)

| [ 1 | l | | | { | | | [ | | ! I |
[ I I ! | [ | l |

O 10 20 30 40 50 B0 70 80 90 100 110 120 130 140 160 180 170 180

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohrabschottung

PROMASTOP~-UnICollar*
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11 | zur Zulassung

- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe A Nr. Z2-19.17-1636

gem. Anlage 1 -
- Elnbau In Decken (1) - vom 11.08.2010

Anlage ©




- Einbau in Decken -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -

Rohre geméaB Rohrgruppe A-11

(Schragdurchfuhrung; vorgesetzie Manschetten)

12,8

1 Manschette

B 681

Nennrohrwanddicke {mm)

)
.___-—-/2,2

1.8
I ! l | l | l | | | | | } | I !

o

| [ ] I I I | !
10 20 30 40 80 B0 70 80 90 100 MO 120 130 140 150 160

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohre gemaB Rohrgruppe A-12

(Manschetteneinbau im Bereich von Muffen;
vorgesetzte Manschetten)

2 Meanschetten

Nennrohrwanddicke (mm)

- N W > O O N
!

12,8

7

v ¥,
3 ,5’,3(1112:90?’11;}}
P

4 i

| | } |

l |

O 10 20 80 40 50 BO 70 80 90 100 MO 120 130 140 160 160

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohrabschottung
“PROMASTOP-UnIiCollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11
- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe A
gem. Anlage 1 -
- Einbau in Decken (2) -

Anlage 7

zur Zulassung
Nr. Z-19.17-1638
vom 11.08.2010




B 682

- Einbau in Decken -
~ Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -
Rohre gemaB Rohrgruppe A-13

(*zwel-* bzw. “dreisseitige” Anordnungt gem. Abschnitt 4.3.2;
vorgesetzte Manschetten)

B 12,3

7 - 2 Menschetten

Nennrohrwanddicke (mm)

L | I ] | |1 | I | ! [ ! | I |
[ i I I I | | I

0O 10 20 80 40 60 BO 70 80 90 100 MO 120 180 140 150 180

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohre gemé&B Rohrgruppe A-14
(Rohre mit Synthese-Kautschuk-Isolierung gem&B Abschnitt 3.2.2.1)

P T T T T T 12,3

i3
1%
Ir
I

—_ 2 Manschetten ; E}*@Hmc

" fir

, ]
Hey .h‘aé;{iitui ]
Futechnik /f/

Nennrohrwanddicke {mm)
[6)]
|
/

]
2 - 22

I | | I I | | [ | || | | | I |
| | | I I [ ! !

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 MO 120 130 140 160 1680

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohrabschottung
“PROMASTOP-UniCollar”

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11|24r Zulassung
- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe A Nr. Z-19.17-1536
gem. Anlage 1 -
- Einbau In Decken (3) - vom 1.08.2010

Anlage 8
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Nennrohrwanddicke (mm)

Nennrohrwanddicke (mm)

10

10

- Einbau in Massivwéande -
- Rohre eus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ... -

Rohre geméB Rohrgruppe B-1
(senkrecht zur Bauteiloberflache durchgeflhrte Rohre;
vorgesetzte Manschetten)

4,8 5,0

2 Manschetten
le Wandselte

1 Manschette 3.8

1.8

I ! L l I | | | ! | I ] ! | I | l |

I | | J | ! [ | I

0 10 20 30 40 60 80 70 80 90 100 1O 120 180 140 160 180 170 180

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohre geméB Rohrgruppe B-2

(senkrecht zur Bautelloberflache durchgeflhrte Rohre;
eingemortelte Manschetten)

Bew@dw

& Institge F
) X i i,
W iy D i

fiiy Bautechniy /

3.4

2,7 2,7

1 Manschette

I | I | | | | | ] | I | } | l I l |

o]

I I I 1 I I [ I |
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 120 130 140 160 180 170 180

RohrauBendurchmesser {mm)

Rohrabschottung

Anlage ©
“PROMASTOP-UniCollar”

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11 | Z2Ur Zulassung

- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe B Nr. Z-18.17-1636

gem. Anlage 1 -

- Einbau In Massivwande (1) - vom 11.08.2010
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- Einbau in Massivwéande -
- Rohre aus PE~HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, .. -

Rohre gemaB Rohrgruppe B-3
(Manschetteneinbau im Bereich von Muffen;
10 - vorgesetzte Manschetten)

QS
Rohrwanddicke
8 — Muffe = 10 mm
7 —
E 6-
2 5
O
0 2 Manschetten
T 4 -
c
@
2 34 3.4
£
o]
Eo2 -
c
0] 1.8
4 1 4
| | ] } | | l | l | { | ! | | |
J | I I | I ] |
0 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100 10 120 130 140 150 180
RohrauBendurchmesser (mm)
Rohre gemé&f Rohrgruppe B-4
(*zwel-* bzw. “dreiseitige’ Anordnung gem. Abschnitt 4.3.2;
vorgesetzte Manschetten)
10
S —
8 -

1 Manschette

Nennrohrwanddicke (mm}
[¢)]
!

4 -
8 -
]
5 | / 2,7
1.8

) | I | ] ] 1 | I | I | ] | I |
| | J [ [ | | |

0O 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100 110 120 130 140 150 180

RohrauBendurchmesser (mm)

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11

Rohrabschottung

Anlage 10
‘PROMASTOP-UniCollar”

zur Zulassung
- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe B Nr. Z-18.17-1638

gem. Anlage 1 -
- Einbau in Massivwénds (2) - vom 11.08.2070
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- Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ... -

~ Einbau in leichte Trennwande -

Rohre gem&B Rohrgruppe B-5

(senkrecht zur Bautelloberflache durchgeflhrte Rohre;
vorgesetzte Manschetten)

10 5

5,0

4.3 2 Manschetten
_______ 4 Je Wandseite
(s. Anlage 20)

1 Manschette 3,9

Nennrohrwanddicke (mm)

i | | | I | L] | | J | | | | |

[ I f I I | I I

|

O 10 20 30 40 850 80 70 80 90 100 MO 120 130 140 150 180 170 180

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohrabschottung

*PROMASTOP-UniCollar” Anlage T1

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11 | Zur Zulassung
- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe B Nr. Z-18.17-1636

gem. Anlage 1 -
- Einbau in leichte Trennwénde -

vom 11.08.2010
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-~ Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, .. -

- Einbau In nichttragende, raumabschlieBende
Wandkonstruktionen gemé&f Abschnitt 3.1.3 -

Rohre gemé&B Rohrgruppe B-6

10 (vorgesetzte Manschetten; Einbau gem. Anlage 31)
9 —
8 —]
e
E O 8,3
$ 5-
9
B
g 4
@
E I 3,4
5 2,9 o8
£ 2 ’
c
0
Z 1 4
I | | | | } ! | l | l | l | [ | I |
| I I | I f I I |
O 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100 110 120 130 140 1650 180 170 180
RohrauBendurchmesser (mm)
- Einbau in nichttragende, raumabschlieBende
Wandkonstruktionen gem&B Abschnitt 3.1.4 -
Rohre geméB Rohrgruppe B-7
8 (vorgesetzte Manschetten; Einbau gem. Anlage 32)
7 —
- 8,3 }
E e 4 ;_!;*"”
§ .- (
T 2 Manschetten Deutsches ‘fmam@’et/‘
& 3.4 W (i Bastechnik 4
2 a3-
R 2,7
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€ 24
c
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z 1 4
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[ I [ [ [ I ! J I
O 10 20 30 40 850 60 70 80 90 100 1O 120 130 140 150 180 170 180
RohrauBendurchmesser (mm)
Rohrabschottung
Anlage 12
*PROMASTOP-UniCollar” 9
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe B _ _
gem. Anlage 1 - Nr. Z-19.17-1536

- Einbau In nichttragende, reumabschliebende vom 11.08.2010
Wandkonstruktionen -
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- Einbau in Decken -
~ Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, .. -

Rohre gemaB Rohrgruppe B-8

(senkrecht zur Bauteiloberflache durchgeflhrte Robre;
15— Vvorgesetzte Manschetten)

14,8
14 —
13
12 -
A 10,0
OA================= 2 Manschetten
E Q — auf Deckenunterselte
£ (s. Anlage 20)
) 8 - 2 Menschetten auf
0 7 4 Deckenunterseite
%) 7 — ‘ (s. Anlage 20)
T - 1 Menschette
2 8,2
o} 5
2 4
.8 3.8
£ 8
c
[0} 2 -
Z 1,9
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0O 10 20 80 40 50 80 70 80 Q0 100 110 120 130 140 160 180 170 180 190 200
RohrauBendurchmesser (mm)
Rohre gem&B Rohrgruppe B-9
10 - (senkrecht zur Bauteiloberflache durchgeflhrte Rohre;
eingemortelte Manschetten)
9 —
8 —
7 - 6,8
E - i
0 e
% 5 - Deutsches [nstituly
3 1 Manschette fiir Bantechnik
T 4 - k
c
@
2 3
5
\E o4 // 2/7
& 1,0
Z 1 -
I | | | I | } | I | l | | | I | I |
I I | I ] | | I |
O 10 20 30 40 50 B0 70 80 90 100 10 120 130 140 150 160 170 180
RohrauBendurchmesser (mm)
Rohrabschottung Anlage 138
‘PROMASTOP-UnICollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11 zur Zulassung
- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe B Nr. Z-19.17-1636
gem. Anlage 1 -
- Einbau in Decken (1) - vom 11.08.2070
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10

Nennrohrwanddicke (mm)

12

1

10

Nennrohrwanddicke (mm)

- Einbau Iin Decken -

- Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, .. -

Rohre geméal Rohrgruppe B-10

(Schragdurchfuhrung; vorgesetzte Manschetten)

8,3

1 Manschette

b
/2,7

1.9

I [ [ | I | | | l | J | l | | |

I I I I I | | |
10 20 380 40 850 80 70 80 90 100 MO 120 130 140 150 1680

RohrauBendurchmesser {mm)

Rohre gemaB Rohrgruppe B-11

(Manschetteneinbau im Bereich von Muffen;
vorgesetzte Manschetten)

10,0

2 Manschetten

1,8

I [ ) | I | I | I | | | l | l |

0

| | I I I ' I |
10 20 30 40 50 80 70 80 S0 100 MO 120 130 140 150 160

Rohrau8endurchmesser (mm)

Rohrabschottung Anlage 14
“PROMASTOP-UnICollar”

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11 |Z4r Zulassung
- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe B Nr. Z-19.17-1536

gem. Anlage 1 -
- Einbau in Decken (2) - vom 11.08.2010
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- Einbau in Decken -
- Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, .. -

Rohre gema&B Rohrgruppe B-12
(*zwei~* bzw. “dreiseitige” Anordnung gem. Abschnitt 4.3.2;
vorgesetzte Manschetten)

10 —~

8,6

1 Manschette

»
5 /27

1.8

Nennrohrwanddicke (mm)
[¢)]
|

L | l | I | l | | | | [ I ! | |
I I [ I I | | |

0O 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100 10 120 130 140 160 180

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohre gemaB Rohrgruppe B-13
(Rohre mit Syhthese-Kautschuk-isolierung gem&b Abschnitt 3.2.2.1)

[

i\ Deutge,

ST
fily Fay fechnik
2 Manschetten

L)
1.9

Nennrohrwanddicke {mm)

L I ! | | | I | [ | l | l | I |
| I | ' | ] l |

0O 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100 10 120 130 140 150 1680

RohrauBendurchmesser (mm)

hes Institng

Rohrabschottung Anlage 16
"PROMASTOP-UniCollar”

der Feuerwiderstandsdauer R 80 nach DIN 4102-11 zur Zulassung

- Anwendungsbereich Rohre der Gruppe B Nr. Z-19.17-1538

gem. Anlage 1 -
~ Elnbau in Decken (3) - vom 11.08.2010
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- Rohre der Rohrgruppe C -

- Rohre gem&B aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-42.1-265 -

Einbau in Wande gemé&B Abschnitt 1.2.1

(senkrecht zur Bauteilebene durchgeflhrte Rohre;
vorgesetzte Manschetten)

3.2

Nennrohrwanddicke (mm)

1 Manschsette

l | I | | | ! | 1 | l | l

8,0

[ l I —

| l | I I f

0O 10 20 380 40 50 80 70 80 90 100 MO 120 130 140 150 180 170 180

RohrauBendurchmesser (mm)

Rohrabschottung
"PROMASTOP-UniCollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-1M
- Anwendungsbereich Rohre der Rohrgruppe C
geméhb Anlage 1 -
- Einbau in Wénde -

Anlage 16

zur Zulassung
Nr. Z-19.17-1636
vom 11.08.2010
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- Rohre der Rohrgruppe C -

- Rohre gemé&B aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z2-42.1-2865 -

Einbau In Decken gemaB Abschnitt 1.2.1

10 o (senkrecht zur Bauteilebene durchgeflhrte Rohre;
vorgesetzte Manschetten)
9 -
8 —
7 —
‘E
E © -+ 8,0
Y &4
O
3
e 4
o]
2 3 an
‘8 ‘ 1 Manschette
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c 2 -
c
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4 1 4
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I | I [ ] I [ i I
O 10 20 30 40 50 80 70 80 90 100 110 120 130 140 150 180 170 180
RohrauBendurchmesser (mm)
Einbau in Decken gem&B Abschnitt 1.2.1
(senkrecht zur Bauteilebene durchgefihrte Rohre;
eingemdrtelte Manschetten)
10 —
o - '\i‘i‘ir iﬁ%mxim:is.:zii»;yj
8 — s
7 —
‘E
E 6+ 8,0
Y 5-
O
3
g 4
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RohrauBendurchmesser (mm)

Rohrabschottung
"PROMASTOP~UniCollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11| zur Zulassung

- Anwendungsbereich Rohre der Rohrgruppe C | Nr. Z-19.17-1538

gemaB Anlage 1 -
- Einbau in Decken - vom 11.08.2010

Anlage 17
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- Rohre der Rohrgruppe D -

- Fusiotherm Stablverbundrohr -

- Einbau in Massivwénde geméaf Abschnitt 3.1.1 -

Rohre gemé&B Rohrgruppe D-1

(senkrecht zur Bautellebene durchgeflhrte Rohre;

o]
|

vorgesetzte Manschetten)

2 Manschetten

— 4.6

Nennrohrwanddicke (mm)
- N O d OO N OO
1

L | I | | N N {— l

l | l |

! | I ] | l

| |

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

RohrauBendurchmesser (mm)

- Einbau in Decken geméB Abschnitt 3.1.1 -

Rohre gemaB Rohrgruppe D-2

(senkrecht zur Bauteilebene durchgsfuhrte Rohre;
18 vorgesstzte Manschetten)

16.2

2 Manschetten

Nennrohrwanddicke (mm)

4 — 4.6

I | i | L | ] | l | | | L

U Dentsches Institut
\

1
12
i
/

fitr Baotechnik

| I |

RohrauBendurchmesser (mm)

[ I
0O 10 20 30 40 50 B8O 70 80 90 100 10 120 130 140 160 1680

Rohrabschottung Anlage 18

*‘PROMASTOP-UniCollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11|%4"

- Anwendungsbereich Rohre der Rohrgruppe D |Nr.
gemahb Anlage 1 -

Zulassung

Z-19.17-1636

- Einbau in Massivwénde und Decken - vom 11.08.2010
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- Robre der Rohrgruppe E -

- Rehau Raupiano Plus -

- Einbau in Wande gemaB Abschnitt 3.1.1 und 3.1.2 -

Rohre gemaB Rohrgruppe E

(senkrecht zur Bautellebene durchgeflihrte Robhre;
vorgesetzte Manschetten)

1 Manschette

Nennrohrwanddicke (mm)

I | ! | I | ! [ | I | | | | | l |
| | | l | i ! [ I

O 10 20 30 40 &0 80 70 80 90 100 10 120 130 140 150 160 170 180

RohrauBendurchmesser (mm)
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Dentsehos Instiray /
{iir Bauteohn;

N /,‘/
\_ S

Rohrabschottung Anlage 19
“PROMASTOP-UniCollar”

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11|2uYr Zulassung
- Anwendungsbereich Rohre der Rohrgruppe E [Nr. Z-10.17-1536
gemah Anlage 1 -
- Einbau in wéande - vom 11.08.2010
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Seltenansicht
elnzelne Manschette

(Anordnung der Manschetten s. Anlagen 2 bis 19}

Verbindungs- und
Befestigungskiammer

000

= —

|
|
I
I
J
|
|
|

LD

T

=D
50

“PROMASTOP-Rohrmanschette,
: ; UniCollar”
Seitenansicht

zwel Manschetten hinterelnander

{Anordnung der Manschetten s. Anlagen 2 bis 19)

— [ | | | I _
[ | | | [
Py | | | [y |
Il | | | IINRL
RN | | | It
= 1= | | | | =1 =1
[ | [ | [ e}
[ | | | [ 9
T 1 T T T [ — .
[ . | | | [ o]
R T D e N N 0
IeBiml | | | Imilnl
IERIEl | | | )]
18 g | | | =l I =
[ B | | | |
{ oo J
Tabells 1
Anzahl und Art der Verbin-
Rohrauben- | qungs und Befestigungsklammern
durchmesser
Anzahl Art
= 32 mm kurz
bls 2 Stuck : !
58 mm siehe Anlage 23
> 66 mm /
kurz i
bis 3 Stuck ’ i
110 mm siehe Anlege 23 Deutsches iza;s:%iutf
> 110 mm Kurz * N e Bawtechuik
b- oy k4 \ e
16(I)S mm 4 Stlck slehe Anlage 23
i kurz, * %
g 1;?3 mm ! S£UCK slehe Anlage 283
.\ lang,
200 mm 4 Stlck sieshe Anlage 24

* = bel Verwendung siner einzeinen Manschette

*% = bei Verwendung von zwei Manschetten hinter-

einander
Rohrabschottung Anlage 20
"PROMASTOP-UniCollar” zur Zulassung

der Feuerwiderstandsdauer R €0 nach DIN 4102-11 | Nr. Z-19.17-1636
- Seitenansichten und Tabelle 1 - vom 11.08.2010
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Draufsicht
einzelne Manschette

‘PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar”

‘PROMASEAL-RM”, d = 10 mm
nach Zul. Nr. Z-18.11-1307

Manschsttenblech,
Materialdicke 0,6 mm

ggf.

isoliermaterial zur Schall-
entkopplung, d = & mm

(s. Abschnltt 4.2.5)

Verbindungs~ und
Befestigungskiammer,
Anzeahl und Art siehe
Tabelle 1 auf Anlage 20

Draufsicht
ggf. mehrere Manschetten nebeneinander
(s. Abschnitt 3.1.5)

8\ Deutsches Institut Yy

fir Eauﬁe&:hmk/

MaBe in mm

Rohrabschottung
“PROMASTOP-UniCollar”

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-1
- Draufsichten -

Anlage 21

zur Zuleassung
Nr. Z-18.17-1636
vom 11.08.2010
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“PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”

87
8.5 50 8,5
19 12 19
© ’
— @i’ﬂéﬁ \‘
\ Deutsohes Institut ,
% fir Bautechuik #
——_ _ _ N i
Manschettenblech,
Materialdicke 0,5 mm
[ A
—i_— .
"PROMASEAL-RM* nach
Schnitt A-A Zul. Nr. Z-19.11-1307
Q
0 A
o -F
MaBe in mm
Anlage 22
Rohrabschottung g
*PROMASTOP-UniCollar” zur Zulassung

Nr. Z2-19.17-1636
vom 11.08.2010

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11
- Manschettenband -
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Verbindungs- und Befestigungsklammer, kurz,

fur einzelne Manschetten

Ansicht B

9.5
<}

1 .8.8 |1

15

N _«t
'Q

©

14
10
o
o]
™~
N o

1

0 ——

20 10

MaBe In mm

Rohrabschottung
“PROMASTOP-UniCollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11
- Verbindungs- und Befestigungsklammer, kurz,

fur einzelne Manschetten -

Anlage 23

zur Zulassung
Nr. Z2-19.17-1636
vom 11.08.2010
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Verbindungs- und Befestigungsklammer, lang,

fur zwei Manschetten hintereinander

Ansicht B
4 N\ lQ
o o
== o)
o
m
o)
‘LQ —
14
10
o)
o
=] ==k }
N
ﬁ.
o
! N
o
N |
©
| 1T,
)
JARER | .
| 4 N
20 ?LL
4 |
B
MaBe in mm
Rohrabschottung Anlage 24

PROMASTOP-UniCollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11

- Verbindungs- und Befestigungsklammer, lang,
fur zwei Manschetten hintereinander -

zur Zulassung '
Nr. Z-18.17-1686
vom 11.08.2010
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‘PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”
Einbau in Massivwand F 90, vorgesetzt

Masslvwand F 90

Alternativ:
Gewindestange M6
mit Mutter
Verbindungs- und Be-
festigungsklammern ge-
map Anlage 20
Kunststoffrohr gemaf den ] =
Anlagen 2, 9, 18 u. 18 IEEI - = = - Eﬂ

‘PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar”*

50 = 100 50
bzw. 100* bzw. 100*

ggf.
Isoliermaterial zur Schall-

entkopplung, d = & mm
(s. Abschnitt 4.2.8)

Stahlspreizdlbel
mit Schraube = M8 x 60,
wahlweise Keinage!l ¥ 68 mm

9kje nach Rohrmaterial und -durchmesser ein oder zwel Manschetten
je Wandsseite hintersinander (s. Anlagen 2, 9, 16, 18 und 20)

MaBe in mm

Rohrabschottung Anlage 25

"PROMASTOP-UniCollar” zur Zulassung
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11 | Nr. Z-19.17-1536

- Einbau In Massivwand F 90, vorgesetzt - vom 11.08.2010
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“PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”
Einbau in leichte Trennwand F 890, vorgesetzt

leichte Trennwand F SO
nach Abschnitt 3.1.2

Gewindestange M6
mit Mutter

Verbindungs- und Be-
festigungsklammern ge-

mak Anlage 20

Kunststoffrohr gemé&b den
Anlagen 2, 4, 11 und 16

‘PROMASTOP~
Rohrmanschette,
UniCollar**

&0 50
bzw. 100* bzw. 100* 5@3
ggf.
Isollermaterial zur Schall- | > |
entkopplung, d = & mm i Dentsohes Instiens ;
(s. Abschnitt 4.2.6) W\ fiir Bautechnii 4
i

9kje nach Rohrmaterial und -durchmesser ein oder zwei Manschetten
je Wandseite hintereinander (s. Anlagen 2, 4, 11, 16 und 20)

MaBe in mm

Rohrabschottung Anlage 26

"PROMASTOP-UnICollar* zur Zulassung
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11 | Nr. Z-19.177-16306

- Einbau In leichte Trennwand F 90, vorgesetzt - | vom 1.08.2010
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"PROMASTOP~Rohrmanschette, UniCollar”
Einbau in Massivwand F 90, eingemotrtelt

Massivwand F S0

wahlweise - - . _
Isoliermaterial zur Schall-
entkopplung, d = 6§ mm

Kunststoffrohr gemé&s
den Anlagen 2 und ©

Verbindungs—- und Be-
festigungsklammer, kurz

Martel
25 o5 ‘PROMASTOP-
K Rohrmanschette,
50 50 UniCollar*
= 100
*
bei den eingemosrtelten Manschetten
muss der Befestigungsflensch der Ver-
bindungs- und Befestigungsklammer
abgeschnltten werden.
Made In mm
Rohrabschottung Anlage 27

‘PROMASTOP-UnIiCollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11

- Einbau in Massivwand F 90, eingemortelt -

zur Zulassung
Nr. Z-19.177-1536
vom 11.08.2010
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Massivwand F 90

Mortel, Promat-Spachtelmasse
oder Promat-Fertigspachtelmasse

Dubel mit Schraube, wahl-
weise Kellnagel £ 6 mm

Kunststoffrohr ge-
mad Anlage 3

‘PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”
Einbau in Massivwand F 90, Schragdurchfuhrung, vorgesetzt

wahlweise Isolier-
material zur Schall-
entkopplung,
d=5 mm

Verbindungs- und Be-
festigungsklammern ge-
mal Anlage 20

Deutaches Institug i
5
ran ¥ . i
\ fiir Bantechnik ¢
/_/;:éf“

“PROMASTOP-UnIiCollar”

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11

- Einbau in Massivwend F 90, Schrag-
durchfuhrung, vorgesetzt -

“PROMASTOP-
Rohrmanschette, _
UniCollar”
50 100 50
MaBe in mm
Rohrabschottung Anlage 28

zur Zulassung
Nr. Z-18.17-1636
vom 11.08.2010
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‘PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”
Einbau In Massivwand F 90, Muffeneinbau, vorgesetzt

Mortel, Promat—-Spachtelmasse Verbindungs- und Be-

festigungsklammern ge-
maB Anlage 20

oder Promat-Fertigspachtelmasse

Alternativ:
Gewindestanges M6
mit Mutter

Kunststoffrohr ge-
mabB Anlage 3 u. 10

: Verbindungs-
“PROMASTOP- =|/ muffe °
Rohrmanschette,
UniCollar”
50 50 50 850
1 1
Massivwand F 90 Dubel mit Schraube, wahl-

weise Keilnagel 8 6 mm

|
|
|
{

Deutsches % nstitut
E

*1, ‘#
fiir §;}di.£§{:,&fi'ii§:r:/
. P

MaBe in mm
Rohrabschottung Anlage 29
‘PROMASTOP-UniCollar* zur Zulassung

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11
- Einbau in Massivwand F90, Muffen-

Nr. Z-19.17-1636
vom 11.08.2010

einbau, vorgesetzt -




B 704

‘PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”
Einbau in Massivwand F 90,
“zwei’- bzw “dreiseitige” Anordnung, vorgesetzt

Mortel, Promat-Spachtelmasse
oder Promat-Fertigspachtelmasse

Alternativ:
Gewindestange M6
mit Mutter

Massivwand F S0

Verbindungs- und Be-
festigungsklammern ge-—
méhl Anlage 20

Kunststoffrohr ge-

m&k Anlage 4 u. 10 D
"PROMASTOP-
. Rohrmanschette,
DUbel mit Schraube, UniCollar”

wahlweise Kelinagel @ 6 mm

50
bzw. 100

50
'bzw. 100

“dreiseitige”
Anordnung

“zweiseitige”
Anordnung

54 \

1
i petiad |

ﬁnta%’ﬁ, /

% pos 3 il
g, for Dat "

\\\ 4 /

DTty

Tenistnd®

Lange Rohr- Lange Rohr-
manschetten- manschetten-
band = 1/2 band = 3/4 /
Rohrumfang 5 // Rohrumfang //

Rohrabschottung
“PROMASTOP-UniCollar”

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11
- Einbau in Massivwand F 90 , “zwei’-

bzw. “dreiseitige” Anordnung, vorgesetzt -

Anlage 30

zur Zulassung
Nr. Z-19.17-1636
vom 11.08.2010




B 705

‘PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar*

Einbau in nichttragende raumabschlieBende
Wandkonstruktion nach Abschnitt 3.1.3

Promat-Spachtelmasse

Stahldrahtklammern

g0 20 20 50/1,2/1,63

Aufleistung mit Streifen aus
PROMAXON-Brandschutzbau-
platten, Typ A oder PROMATECT

Verbindungs- und Be-

Schnellbau- festigungsklemmern ge-

schraube maB Anlage 20
3,6 x 36
—_
Kunststoffrohr 8
geméad Anlage 5

SS——y 0
=l
XXX i

a%e%! | o%e%0%

sog. “innere”

Rohrmanschette
= 80 ] 50
sog. “8uBere”
Rohrmanschette
"PROMASTOP-
Rohrmanschetise,
UniCollar”

%f}eumﬁws %mﬁ%mtg Nichttragende reumabschlieBende Wand-

: hnik 7 konstruktion nach Abschnitt 3.1.3
v Pautechnis,

MaBe in mm

Rohrabschottung
‘PROMASTOP-UniCollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11
- Einbau in nichttragende raumabschlieBende
Wandkonstruktion nach Abschnitt 3.1.3 -

Anlage 31

zur Zulassung
Nr. Z-18.17-1636
vom 11.08.2010
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Rohrabschottung Anlage 32

“PROMASTOP-UnICollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11
- Einbau in nichttragende raumabschlieBende Wand-
konstruktion nach Abschnitt 3.1.4

zur Zulassung

vom 11.08.2010

Nr. Z2-18.17-1536
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Anlage 33
zur Zulassung

vom 11.08.2010

Rohrabschottung
"PROMASTOP-UniCollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11

- Einbau in nichttragende raumabschlieBende Wand- Nr. Z-19.17-1636

konstruktion nach Abschnitt 3.1.4

/04 9l
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“PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”
Einbau in Massivdecke F 90, vorgesetzt

ggf.
Isoliermaterial zur Schall—

entkopplung, d = & mm
(s. Abschnitt 4.2.5)

Kunststoffrohr geméf den
Anlagen 8, 13, 17 u. 18

Massivdecke F 80

Stehlspreizdibel mit

Schraube = M8 x 60,
wahlwelise Keilnagel ¢ 6 mm

Alternativ:
Gewindestange M6
mit Mutter

-

I
i O
0
) ANl
I t
3 : x
Ly o
©)
O
Ol 2
N
0

Verbindungs- und Be-
festigungsklammern ge-
méaB Anlage 20

*"PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar**

*je nach Rohrmaterial und -durchmesser ein oder zwei
Manschetten hintersinander (s. Anlagen 6, 13, 17, 18 u. 20)

MaBe In mm

Rohrabschottung
“PROMASTOP-UniCollar”

Anlage 34

zur Zulassung

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11 | Nr. Z-19.17-1636

- Einbau In Massivdecke F 90, vorgesetzt - vom 11.08.2010
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"PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”
Einbau In Massidecke F 90, esingemortsit

wahlweise - -
|soliermaterial zur Schall-
entkopplung, d = & mm !

Mortel

Kunststoffrohr gem&h den
Anlagen 86, 13, 17 u. 18

Massivdecke F QO

= 150

25

50

Verbindungs—- und Be-
fostigungsklammer, kurz

bei den eingemortelten Manschetten

*PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniCollar”

{ J

1 Dentsches lostitut /,
T %%umm:hnﬂ}?

muss der Befestigungsflansch der Ver-

bindungs- und Befestigungsklammer

geradegebogen werden.

MaBe in mm

Rohrabschottung

“PROMASTOP-UniCollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11

- Einbau in Massivdecke F 90, eingemdrtelt -

Anlage 35

zur Zulassung
Nr. Z-18.17-15636
vom 11.08.2010
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“PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”
Einbau in Massivdecke F 90, Schragdurchfihrung, vorgesetzt

Kunststoffrohr geméas
den Anlagen 7 u. 14

Mcortel, Promat-Spachtelimasse
oder Promat-Fertigspachtelmasse

/ N
\/ N Massivdecke F 90

,'hhl O
.-\.g'} lo
i -
NG
N Al
NGy
NER
A\ s%
N
——————— B\
N
N
N
N

50

Verbindungs- und Be-

festigungsklammern ge- \ e N

mab Anlage 20 - 7/
‘PROMASTOP- \ 7
Rohrmanschette, y ‘\(
UniCollar” 7,

wahlweise |solier—
material zur Schall- ’

entkopplung, Dibel mit Schraube, wahi-

d=5mm welse Keinagel ¢ 6 mm

MaBe in mm

Rohrabschottung Anlage 36
"PROMASTOP-UniCollar” zur Zulassung
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-1
- Einbau in Massivdecke FS0, Schrag-
durchfUhrung, vorgesetzt - vom 11.08.2010

Nr. Z-19.17-1636
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‘PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”
Einbau in Massivdecke F 80, Muffeneinbau, vorgesetzt

Kunststoffrohr gemas
den Anlagen 7 u. 14

7

o e e o Ul W

e - e

SRR

Mortel, Promeat-Spachtelmasse
oder Promat-Fertigspachtelmasse

Alternativ:
Gewindestange M8
mit_Mutter

Eo——— b — = by

Dubel mit Schraube, wahl-
weise Keilnagel g 8 mm

“PROMASTOR-
Rohrmanschette,

A

X Massiv-

Ndecke F Q0

Verbindungs- 8
muffe

50

Verbindungs—- und Be-
festigungsklammern ge-
mal Anlage 20

MaBe in mm

Rohrabschottung
‘PROMASTOP-UnIiCollar”

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11

Anlage 37

zur Zulassung

- Einbau in Massivdecke F 90, Muffen- Nr. Z-19.17-1536

einbau, vorgesetzt -

vom 11.08.2010
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‘PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”
Einbau in Massivdecke F 90,
“zwei’~ bzw “dreiseitige’ Anordnung, vorgesetzt

Massivdecke F Q0

7

Dubel mit Schraube,
wahiweise Keilnagel ¢ 8 mm

“PROMASTOP~
Rohrmanschette,

Mortel, Promat-Spachtelmasse
oder Promat-Fertigspachtelmasse

UniCollar”

“zwseiseitige”
Anordnung

4 Deutsches Institng f

W\ Fie Bautechnik /

.

Lange Rohrman-
schettenband
= 1/2 Rohrumfang

Alternativ:
Gewindestange M6
mit Mutter
q H/
]
O
0
' Al
! !
|
O
)
O
0l 2
N
0

Verbindungs- und Be-
festigungsklammern ge-
mab Anlage 20

Kunststoffrohr gemas
den Anlagen 8 u. 15

“dreiseitige”
Anordnung

7

Lange Rohrman-
schettenband
2 3/4 Rohrumfang

Rohrabschottung
"PROMASTOP-UniCollar”

Anlage 38

zur Zulassung

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11
- Einbau in Massivdeckse F 90 , “zwei’-
bzw. “dreiseitige” Anordnung, vorgesetzt -

Nr. Z-18.17-1636
vom 11.08.2010
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“PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar”

Einbau in Massivdecks F 90,
Rohre mit Synthesekautschuk, vorgesetzt

Kunststoffrohr gemas
den Anlagen 8 u. 15 |

Synthese-
Kautschuk

Mortel, Promat-Spachtel
masse oder Promat-Fertig-
spachteimasse

Massiv-

i 1
I%

i |
| |
| |

O

le}

A
I |

Nl
] |

\ 1 1
N u\
) ll!.lll

|

8 Alternativ:

Gewindestange

' M B8 mit Mutter
1

O

(o} |
T

“PROMASTOP-
Rohrmanschette,
UniColiar”

Dubel mit Schraube,
wahlweise Keil-
nagel ¢ & mm

Verbindungs- und Be-
festigungsklammern ge- ——l—-—-I~—--4-
mapB Anlage 20

MaBe in mm

Rohrabschottung Anlage 39
“PROMASTOP-UniCollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11
- Einbau in Massivdecke F 90, Rohre mit Nr. Z2-19.77-1638
Synthesekautschuk, vorgesetzt - vom 11.08.2010

zur Zulassung
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Draufsicht

Manschette flUr Rohrpostleitung
mit gemeinsam hindurchgefuhrter elektrischer Leitung

"PROMASTOP~
Rohrmanschette,
UniCollar”

gemelnsam mit dem Rohr der
Rohrpostleitung durch die Ab-
schottung hindurchzufUhrende
elektrische Leitung
(s. Abschnitt 1.2.4)

! ‘ n
\@emtﬁﬂhw Institnt 3
\ﬁii’ Bamtechnik f/

Vs

MaBe in mm

Rohrabschottung Anlage 40
‘PROMASTOP-UniCollar”

der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-11
- Manschette fur Rohrpostleitung mit gemeinsam
hindurchgefuhrter elektrischer Leitung -

zur Zulassung
Nr. Z-19.17-1636

vom 11.08.2010




B 715

Pythonleitungen gem&B Abschnitt 3.2.6 der Besonderen
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Einbau in Massivbautsile und leichte
Trennwénde nach Abschnitt 3.1.2

Abstand zwischen Rohrmanschetten = 100 mm
Fuge in Bauteildicke verflllen geméB Abschnitt 4.3.2

leichte Trennwand F S0
nach Abschnitt 3.1.2
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‘PROMASTOP-Rohrman-
schette, UniCollar”

= 11 PE~ bzw. PVC-
PE- oder Schlguche gem. Abschnitt 3.2.5

PVC-Folie

Schaumstreifen bzw. -schlauch
gem. Abschnitt 3.2.6
d =20 mm
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MaBe in mm

Rohrabschottung
‘PROMASTOP-UniCollar”
der Feuerwiderstandsdauer R 90 nach DIN 4102-1
- Einbau in leichte Trennwand F 90, aufgesetzt,
Anwendungsbereich Pythonleitungen -

Anlage 41

zur Zulassung
Nr. Z-19.17-1636
vom 11.08.2010




Ubereinstimmungsbestétigung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat

-~ Baustelle bzw. Gebéaude:

~ Datum der Herstellung:

— Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en): .....

Hiermit wird bestétigt, dass

— die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse R.... zu
Decken*’ der Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich al

.. (und ggf. der
. ) hergestellt und

Nr.: Z-19.17-.... des Deutschen Instituts fur Bat
Bestimmungen der Anderungs- und Erganzu
eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) u

- die fur die Herstellung des Zula
entsprechend den Bestimmunge
gekennzeichnet waren.

emeinen bauaufsichtlichen Zulassung

*) Nichtzutreffendes s

(Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die
zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhéndigen.)

\ Deutsches Institar /
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X ! A

] Anlage 42
Rohrabschottung "PROMASTOP-UniCollar"
zur Zulassung

der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 Nr. Z-19.17-1536
- Ubereinstimmungsbesté&tigung - vom 11.08.2010
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