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1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europédischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uberset-
zung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Beshmmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtréglich ergdnzt u
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist der DYWIDAG-Daueranker
(Einstabanker) fur Boden und Fels der Firma DYWIDAG-Systems International GmbH mit
Stahlzuggliedern aus St 950/1050, & 26,5 mm, & 32,0 mm, & 36,0 mm und & 40,0 mm.

Fir die Ausfiihrung (Herstellung) und Priifung sind die Festlegungen in DIN 4125" und
DIN 1054% zu beachten, soweit nachstehend nichts Abweichendes gesagt ist. Die Bemes-
sung hat nach DIN 10542 zu erfolgen, soweit nachstehend nichts Abweichendes gesagt ist.

1.2 Anwendungsbereich

Die Verpressanker dirfen als Daueranker in Gebrauch genommen werden.

Ihre Anwendung ist auf die Falle beschrankt, in denen die gesamte Krafteintragungslénge
des Ankers entweder in nichtbindigen oder bindigen Béden oder im Fels (vgl. DIN 1054%, Ab-
schnitte 5.2.1 bis 5.2.3) liegt. Abweichende Falle dirfen nur mit Zustimmung durch Sachver-
standige flr Geotechnik ausgefiihrt werden.

Fur die Anforderungen an den Baugrund gilt DIN 4125', Abschnitt 5.1.
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2141 Allgemeines

Die Verpressanker sind unter Verwendung der im Abschnitt 2.1.2 aufgefiihrten Stahlzug-
glieder als Einstabanker auszufihren.

2.1.2 Stahlzugglied
Als Material fir das Stahlzugglied dirfen nur gerippte Spannstahlstdbe mit beidseitig aufge-
walzten Gewinderippen St 950/1050, @ 26,5 mm, 32 mm, 36 mm und 40 mm, nach der all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-13.71-50123 fir die européische technische Zulas-
sung ETA-05/0123 verwendet werden.

213 Ankerkopf

2.1.3.1 Aligemeine Anforderungen
Der Ankerkopf ist entsprechend Anlage 5 auszufiihren. Die Montage des Ankerkopfes auf
der Baustelle muss entsprechend der beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Beschreibung erfolgen.
Fir die Verankerung des Stahls St 950/1050, & 26,5 mm, 32 mm, 36 mm und 40 mm sind
die Kugelbundmuttern und die quadratischen Ankerplatten nach der allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassung Z-13.71-50123 fir die europdische technisck lassung
ETA-05/0123 zu verwenden.

\
&Y
\ Deutsches [nstitut /
: DIN 4125:1990-11 Verpressanker; Kurzzeitanker und Daueranker; Beme&8sung, rAGSfiihrucigrufd #ri-
fung N\
N
2 DIN 1054:2005-01 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau ™ H
DIN 1054 Ber. 1:2005-04 Berichtigungen zu DIN 1054:2005-01
DIN 1054 Ber. 2:2007-04 Berichtigungen zu DIN 1054:2005-01
DIN 1054 Ber. 3:2008-01 Berichtigungen zu DIN 1054:2005-01
DIN 1054 Ber. 4:2008-10 Berichtigung zu DIN 1054:2005-01 )
DIN 1054/A1:2009-07 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau; Anderung A1

733443.10 1.34.11-17/09



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-20.1-17 Seite 4 von 14 | 11. April 2010

Die Ankerplatte ist, falls sie nicht vollstédndig einbetoniert wird, mit einem der folgenden Kor-
rosionsschutzsysteme gemaR DIN EN ISO 12944-5° gegen Korrosion zu schiitzen:

a) ohne metallischen Uberzug: A5M.02, A5M.04, A5M.06, A5M.07
b) mit Verzinkung: A7.10, A7.11, A7.12, A7.13

Die Oberflachenvorbereitung erfolgt nach DIN EN IS0 12944-4°. Bei der Ausfilhrung der
Beschichtungsarbeiten ist DIN EN ISO 12944-7° zu beachten.

Alle freiliegenden oder nicht ausreichend durch Betonliberdeckung (mindestens 5 cm) ge-
schitzten Flachen von Stahlteilen, z. B. des Rohrstutzens und der Stahlschutzkappe, sind
ebenfalls mit einem dieser Korrosionsschutzsysteme zu versehen.

Das Zugglied ist in jeder Richtung senkrecht zu seiner Achse zu verankern.

Um sicherzustellen, dass der Ankerkopf rechtwinklig zum Stahlzugglied liegt, sind Winkelab-
weichungen auszugleichen (z. B. Keilscheiben gemaf Anlage 6, Mértelbett 0. &.).

2.1.3.2 Luftseitige Verankerung lber Fels

Bei Verankerung Uber Fels sind die Bemessungswerte der Felspressung (Widerstand) in
jedem Einzelfall von einem Sachverstéandigen® unter Beriicksichtigung einer méglichen Ge-
figestdrung in unmittelbarer Nahe des Bohrlochs festzulegen. Notwendige Zwischenbauteile
sind nach einschlagigen Normen unter Beriicksichtigung der Bemessungswerte der Fels-
pressung (Widerstand) zu bemessen.

2.1.3.3 Luftseitige Verankerung lber Stahl- und Stahlbetonkonstruktionen
Fiir die Bemessung der zu verankernden Bauteile gelten DIN 1054% und DIN 4125,

Bei der Verankerung von Stahlbetonkonstruktionen sind die Zusatzbewehrung und die
Mindestabstédnde der Verankerung fir die Plattenverankerung (Anlage 5) in Abhéangigkeit
von der Betonfestigkeitsklasse nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-13.71-50128 fiir die européische technische Zulassung ETA-05/0123 zu beachten.

Bei Auflagerung auf Stahlkonstruktionen sind die Verankerungsplatten und die Ubergangs-
konstruktionen in jedem Einzelfall statisch nachzuweisen. Beide sind nicht Gegenstand die-
ser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

2.1.4 Kunststoffrohre

Als Kunststoffrohre fiir die Umhillung der freien Stahlldnge bzw. der Verankerungslange
diirfen nur solche verwendet werden, die aus PVC-U nach DIN EN ISO 1163-17, aus Poly-
ethylen mit einer Formmasse nach DIN EN ISO 1872-1% — PE, E, 45 - T022 oder aus Poly-
propylen mit einer Formmasse nach DIN EN I1SO 1873-1° — PP — B, EAGC, 10-16-003 oder
nach DIN EN ISO 1873-1° — PP — H, E, 06-35-012/022 bestehen. Die Rohre dii
Blaseneinschlisse aufweisen, ihre Pigmentverteilung muss gleichmaBig sein.

Q

DIN EN ISO 12944-5:2008-01 Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten gurch Besottféﬁ ngs
systeme — Teil 5: Beschichtungssysteme (ISO 12944-5:200 Beutsche Fassung
EN ISO 12944-5:2007 eutsches Insti h"’!

DIN EN ISO 12944-4:1998-07 Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten 5
systeme — Teil4: Arten von Oberflichen und Oberfté
(ISO 12944-4:1998); Deutsche Fassung EN ISO 12944-4:1998

DIN EN ISO 12944-7:1998-07 Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Bes ungs-
systeme; Teil 7: Ausfuhrung und Uberwachung der Beschichtungsarbeiten
(ISO 12944-7:1998) - Deutsche Fassung EN ISO 12944-7:1998

Fur die Festlegung der statischen und konstruktiven Anforderungen sowie der charakteristischen Beanspruchung

sind Sachverstandige fiir Geotechnik hinzuzuziehen.

DIN EN ISO 1163-1:1999-10  Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil 1: Be-
zeichnungssystem und Basis flr Spezifikationen (ISO 1163-1:1995) — Deutsche
Fassung EN ISO 1163-1:1999

DIN EN ISO 1872-1:1999-10  Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen — Teil 1: Bezeichnungssystem und Ba-
sis flr Spezifikationen (ISO 1872-1:1993) - Deutsche Fassung EN ISO 1872-1:1999

DIN EN ISO 1873-1:1995-12  Kunststoffe - Polypropylen (PP) Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und Ba-
sis fir Spezifikationen (ISO 1873-1:1995) - Deutsche Fassung EN ISO 1873-1:1995
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Die gegebenenfalls erforderlichen einzelnen Schiisse der PVC-U-Hiillrohre sind miteinander
zu verschrauben und mit einem fur PVC geeigneten Kleber oder durch Umwicklung mit ei-
nem fur PVC geeigneten Klebeband sorgféltig abzudichten. Als PE- oder PP-Hillrohre sind
durchgehende Rohre zu verwenden.

2.2 Herstellung, Lagerung, Transport und Kennzeichnung

2.21 Korrosionsschutz und Herstellung der fiir den Einbau und das Verpressen vorgefer-
tigten Ankerkonstruktion

2.2.1.1 Allgemeines

Der Korrosionsschutz und die Herstellung miissen werksmaBig gemaR der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegten Arbeitsanweisung erfolgen.

Die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes hangt von der Unversehrtheit der Korrosions-
schutzkomponenten ab. Deshalb ist besonders beim Transport und beim Einbau des fertig
montierten Dauerankers dafiir zu sorgen, dass die Hullrohre nicht durch unsachgeméaie Be-
handlung verletzt werden.

Das Stahlzugglied ist vor dem Einbau gemal den Zulassungsbestimmungen des Stahls zu
behandeln. Das Zugglied muss bei der Ankerherstellung sauber und frei von schadigendem
Rost sein.

Stahle mit leichtem Flugrost dirfen verwendet werden. Der Begriff "leichter Flugrost" gilt fur
einen gleichméBigen Rostansatz, der noch nicht zur Bildung von mit bloBem Auge erkenn-
baren Korrosionsnarben geflihrt hat und der im Allgemeinen durch Abwischen mit einem tro-
ckenen Lappen entfernt werden kann. Eine Entrostung auf diese Weise ist jedoch nicht vor-
zunehmen, es sei denn, es handelt sich um jene Bereiche, die mit Schrumpfschlauchen ge-
gen Korrosion geschitzt werden sollen; diese Bereiche missen frei von Rost - auch von
Flugrost - sein.

2.2.1.2 Im Werk sind folgende KorrosionsschutzmaBnahmen zu ergreifen:
2.2.1.2.1 Anker mit Ripprohrin lis und ly

Das Stahlzugglied ist auf ann&hernd der gesamten Lange (vgl. Anlage 1) in einem gewellten
Hullrohr (Ripprohr) aus Kunststoff geman Abschnitt 2.1.4 zu flhren. Es ist darauf zu achten,
dass nur gerade Rohre, die auch in diesem Zustand angeliefert wurden, verwendet werden.
Das Ripprohr muss eine gleichmaBige Wanddicke > 1 mm haben. Die Abmessungen der
Ripprohre sind in der Anlage 1 angegeben.

Am erdseitigen Ende ist eine Kappe aus HDPE mit dem Ripprohr durch Nocken zu verbin-
den und zu verkleben bzw. mit dem Ripprohr zu verschrauben und zu verkleben. Am luftsei-
tigen Ende des Ripprohres ist die Entllftungskappe mit diesem zu verkleben. Der Ringraum
zwischen Ankerstab und Hullrohr ist bei schrdg geneigtem Anker von unten nach oben mit
Einpressmértel nach DIN EN 447 unter Beriicksichtigung der Anderungen entsprechend
der gultigen Bauregelliste A Teil 1 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu
verpressen. Zur Gewahrleistung der vollstandigen Verfillung ist die Entliftungskappe mit ei-
nem Absetztrichter zu verbinden. Zur Einhaltung des Abstands =5 mm zwischen Zugglied
und Ripprohr ist das Zugglied alle 1,0 m mit Abstandhaltern zu versehen oder eine Polyethy-
len-Wendel @ 6 mm, Steigung 0,5 m, anzuordnen. Die Materialdicke der Abstandhalter ist im
Bereich seiner Sternzacken bzw. Stege > 5 mm.

Im Bereich der freien Stahlldnge wird tber das Ripprohr ein Glattrohr aus Kunststoff gemaf
Abschnitt 2.1.4 mit einer Wanddicke > 1,5 mm gezogen. Die Grundabmessungen der Kunst-
stoffglattrohre sind auf der Anlage 1 angegeben. Der Innendurchmesser d hres darf
héchstens 2 mm gréBer als der AuBendurchmesser des Ripprohres sejpf:

i DIN EN 447:1996-07 Einpressmértel fir Spannglieder - Anforderungen "r\&bliﬂhéhcl'iinpséﬁsmb el -
Deutsche Fassung EN 447:1996 Bauled

733443.10 1.34.11-17/09
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Das Glattrohr ist in seiner Lage durch ein fir den Kunststoff entsprechend geeignetes Klebe-
band zu fixieren (vgl. Anlage 1). Fir den Korrosionsschutz im Bereich von Koppelstellen ist
Abschnitt 2.2.1.3.2 zu beachten.

2.2.1.2.2 Anker mit Schrumpfschlauch in kg

Anstelle des Ripprohres kénnen in der freien Stahllange auf ganzer Lange Schrumpfschlau-
che angeordnet werden (vgl. Anlage 2). Die Schrumpfschlauche missen sich mit dem Korro-
sionsschutz im Bereich der Verankerungsldénge mindestens 10 cm Uberlappen. An ggf. vor-
handenen StoBstellen im Bereich der freien Stahlldnge missen sich die Schrumpfschlauche
mindestens 5 cm Uberlappen.

Es sind Korrosionsschutz-Schrumpfschlduche nach DIN EN 12068" mit der Klassifizierung
Umhullung EN 12068 - C30 (z. B. SATM, CPSM) aus strahlungsvernetztem Polyethylen mit
einer Ausgangswanddicke von = 0,7 mm zu verwenden, die auf ihrer Innenseite mit einem
auf Butyl-Kautschuk basierendem Kleber mit Korrosionsinhibitoren beschichtet sind; der Kle-
berauftrag muss mindestens 700 g/m® (Mittelwert 1.100 g/m2, Nenndicke 0,95 mm) betra-
gen.

Die Schrumpfschlauche sind durch HeiBluft, Infrarotbestrahlung oder die weiche Flamme
eines Gasbrenners aufzuschrumpfen. Uber dem Korrosionsschutz-Schrumpfschlauch ist ein
glattes Hullrohr anzuordnen. Dieses ist luft- und erdseitig durch Fix-Schrumpfschlauche (mit
Kleberbeschichtung innen, z. B. MWTM) abzudichten (siehe Anlage 2).

2.2.1.2.3 Verbindung der Ankerplatte mit dem Rohrstutzen

Im Bereich zwischen Ankerplatte und dem oberen Ende des Hiillrohres ist ein Stahlrohr an-
zuordnen, das mit der Ankerplatte zu verschweiBBen ist. Die SchweiBarbeiten zur Abdichtung
des Rohrstutzens zur Ankerplatte sind werksmaBig auszufiihren. Fir das SchweiBen der
Ankerplatten ist die Herstellerqualifikation Klasse A nach DIN 18800-72 erforderlich.

Das Stahlrohr sowie freiliegende Ankerplatten sind mit einer werksmaBig aufgebrachten Be-
schichtung nach DIN EN ISO 12944-5° zu versehen, die einen dauerhaften Korrosionsschutz
unter Berlcksichtigung der tatséchlich vorhandenen Umgebungsbedingungen bietet, siehe
Abschnitt 2.1.3.1.

2.2.1.3 Koppelmuffe
2.2.1.3.1 Allgemeine Anforderungen

Fur die Kopplung des Stahls St 950/1050 sind Muffen gemaB der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung Z-13.71-50123 fir die européische technische Zulassung ETA-05/0123 zu
verwenden (siehe auch Anlagen 3 und 4).

Zu koppelnde Zuggliedabschnitte sind im Werk entsprechend den Abschnitten 2.2.1.2.1 bzw.
2.2.1.2.2 vorzubereiten. Der Uberstehende Stahl an den zu koppelnden Zuggliedern ist mit
Denso-Jet- oder Petroplast-Korrosionsschutzmasse einzuspachteln.

Im Bereich der Verankerungslédnge darf maximal ein Muffensto3 angeordnet werden. Vorzu-
haltende Dehnwege entsprechend den Anlagen 3 und 4 sind fiir ein Bauvorhaben bei allen
Schussen gleich und gréBer als der dort auftretende maximale Dehnweg zu wahlen. In Ab-
héangigkeit vom Gesamtkorrosionsschutzsystem (vgl. Abschnitt 2.2.1.2.1 bzw. 2.2.
folgende Varianten fir die MuffenstoBausbildung zulassig.

i
2.2.1.3.2 MuffenstoB fiir Anker mit Ripprohr (vgl. Abschnitt 2.2.1.2.1) :‘:ﬁ \
Fur einen StoB in lis stehen 2 Varianten (vgl. Anlage 3) zur Verfligung. éy

o~

Deutzches lInatitut

fiir Bautechnmk

DIN EN 12068:1999-03 Kathodischer Korrosionsschutz - Organische Umhtllungen fir
schutz von in Béden und Wéssern verlegten Stahlrohrleitungen im Zusammenwir-
ken mit kathodischem Korrosionsschutz - Bander und schrumpfende Materialien;
Deutsche Fassung EN 12068:1998

DIN 18800-7:2008-11 Stahlbauten - Teil 7: Ausfiihrung und Herstellerqualifikation

733443.10 1.34.11-17/09
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Variante A: Die Muffe wird beim Zusammenbau der Zuggliedabschnitte soweit auf das Zug-
glied geschraubt, dass sie mit der Entliiftungskappe fest verspannt ist. Vor dem Uberschie-
ben des Muffenrohres wird die Muffe mit Korrosionsschutzmasse eingespachtelt. Danach
wird das Muffenrohr entweder mit einem geeigneten Kunststoff- und Gewebeklebeband (als
Stopper) oder alternativ mit Fix-Schrumpfschlduchen beidseitig arretiert.

Variante B: Uber die Muffe wird ein Korrosionsschutz-Schrumpfschlauch aufgeschrumpft.
Das tbergeschobene Muffenrohr wird wie bei A arretiert (vgl. Anlage 3).

Das Muffenrohr besteht aus PVC-U nach DIN EN ISO 1163-17. Die Abmessungen sind An-
lage 3 zu entnehmen.

Beim Aufbringen der Klebebander oder Schrumpfschlduche missen die Oberflachen der zu
umwickelnden Kunststoffrohre trocken und sauber sein.

Ein StoB3 in ly ist geman Anlage 3 auszuflihren. Dabei wird die Koppelmuffe von Schrumpf-
schlduchen in 2 Lagen uberdeckt (innen: Korrosionsschutz-Schrumpfschlauch, auBen: Fix-
Schrumpfschlauch).

2.2.1.8.3 MuffenstoB flr Anker mit Schrumpfschlauch in ks (vgl. Abschnitt 2.2.1.2.2)
Fir einen StoB3 in lis siehe Anlage 4. Ein StoB3 in ly ist gemaR Anlage 3 auszufiihren.
222 Lagerung

Die Anker dirfen temperaturabhangig friilhestens einen Tag nach dem Verpressen im Werk
von der Montagebank genommen werden. Der weitere Transport und der Einbau dirfen erst
3 Tage nach dem Verpressen im Werk durchgefiihrt werden.

Die fertig montierten Anker sind bodenfrei zu lagern. Werden die Anker nur in Abstanden
unterstltzt, so durfen die Auflagerungspunkte nicht scharfkantig, sondern missen flachig
sein. Werden Anker gestapelt, so mussen sie parallel aufeinander liegen. Werden sie in Ab-
stdnden durch Kanthélzer oder entsprechend geeignete Abstandhalter unterstitzt, so darf
das Gewicht der dartiber liegenden Anker nur Gber die Holzer oder die Abstandhalter abge-
tragen werden.

223 Transport

Die Anker durfen keinesfalls geworfen oder fallen gelassen werden. Sie sind so zu transpor-
tieren, (z. B. von Hand oder auf den Schultern oder mit Trageb&ndern), dass insbesondere
keine Beschadigungen der Ripprohre auftreten kénnen. Beim Kranhakentransport ist der
Anker an seinem spannseitigen Ende direkt am Stahl oder mit Trageb&ndern zu fassen oder
in Rinnen zu legen.

2.2.4 Kennzeichnung

Der Lieferschein der vorgefertigten Ankerkonstruktion muss vom Hersteller mit dem Uber-
einstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-
zungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Aus dem Lieferschein muss unter anderem hervorgehen, fir welche Verpressanker die Teile
(z. B. Ankerplatten in Abh&ngigkeit von der gewéhlten Zwischenkonstruktion) bestimmt sind
und von welchem Werk sie hergestellt wurden. Aus dem Lieferschein muss die elndeutl e
Zuordnung der Teile zum Verpressankertyp hervorgehen. =

23 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Ankerkomponenten und der fiir d
das Verpressen vorgefertigten Ankerkonstruktion mit den Bestimmungen diese aljge 1ne - ’”“!
bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinsti ungéiéfﬂh'“"k /
fikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmaBigen /
Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung nach MaBgabe der folgenden =
mungen erfolgen.

ﬁmpau und
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Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Ankerkomponenten
und der vorgefertigten Ankerkonstruktion eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie
eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmqngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut flir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle
Allgemeines

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen entsprechen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens die folgenden Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzule-
gen.

Bei ungenliigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu wie-
derholen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeftihrten MaB-
nahmen einschlieBen.

Stahlzugglieder

Es dirfen nur Stahlzugglieder verwendet werden, flr die entsprechend den zugehdrigen all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen ein Ubereinstimmungsnachweis geflihrt worden

ist.
aischen «
tllcheg;(?

Verankerungsmuttern
i - TR
eis ge.?,@

Es dlrfen nur Verankerungsmuttern verwendet werden, flr die im Rahmen der europ
technischen Zulassung ETA-05/0123 in Verbindung mit der allgemeinen bauaufsi
Zulassung Z-13.71-50123 ein Konformitats- bzw. ggf. ein Ubereinstimmungsnac
fihrt wurde.
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2.3.2.4 Ripprohre

Die Zusammensetzung der Formmasse ist mit einer Werksbescheinigung "2.1" nach
DIN EN 10204™ zu bestéatigen. Je Los (100 Rohre) ist ein Ripprohr zu entnehmen. An die-
sem sind die Wanddicke jeweils an einer Innen- und AuBenrippe und an der Flanke der
Rohre sowie der Durchmesser zu messen. Die Abmessungen missen den beim Deutschen
Institut fir Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Zeichnungen ent-
sprechen. Die Entscheidung, ob das Los angenommen oder zuriickgewiesen wird, ist nach
Abschnitt 2.3.2.12 zu treffen.

2.3.2.5 Koppelmuffen

Es durfen nur Muffen verwendet werden, flr die im Rahmen der européischen technischen
Zulassung ETA-05/0123 in Verbindung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Z-13.71-501283 ein Konformitats- bzw. ggf. ein Ubereinstimmungsnachweis gefihrt wurde.

2.3.2.6  Entliftungskappen und Dichtelemente

Die Materialeigenschaften und die Abmessungen missen den beim Deutschen Institut far
Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen. Die
Werte sind durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204"® zu bestatigen.

An mindestens 1 % der Rohrstutzen ist im Werk zu prifen, ob die Dichtungsringe bzw. die
Wiilste der Entliftungskappe dicht an das vorgesehene Ripprohr anschlieBen.

Die Wanddicken und Durchmesser bzw. Breiten und Dicken der Dichtungsringe sind an 1 %
des Lieferloses, mindestens jedoch an 5 Stlck, zu Gberprifen.

Die Entscheidung, ob das Los angenommen oder zurlickgewiesen wird, ist nach Ab-
schnitt 2.3.2.12 zu treffen.

2.3.2.7 Schrumpfschlauche

Die Materialeigenschaften der Schrumpfschlduche und des Klebers sind durch eine Werks-
bescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204" zu bestatigen. Je Los (100 Stiick) sind am Aus-
gangsmaterial die Wanddicken zu messen und der Kleberauftrag zu bestimmen.

Die Schrumpfschlduche miussen im aufgeschrumpften Zustand mindestens 1,5 mm Wand-
dicke aufweisen. Die Dicken der Schrumpfschlauche sind im aufgeschrumpften Zustand zu
messen. Hierflr ist parallel zur Herstellung eines Ankertyps auf entsprechende Rohrab-
schnitte jeweils ein Schlauch aufzuschrumpfen.

Die Entscheidung, ob das Los angenommen oder zurlckgewiesen wird, ist nach Ab-
schnitt 2.3.2.12 zu treffen.
2.3.2.8 Durch Schrumpfschlduche geschitzte Stahlzugglieder

Mit Hilfe einer Ja/Nein-Prufung ist die Porenfreiheit der Schrumpfschlduche an jedem Stahl-
zugglied durch Anlegen einer Spannung von 10 kV zu Uberprifen (statistische Auswertung
nicht erforderlich).

2.3.2.9 Ankerplatten
Es durfen nur Ankerplatten verwendet werden, flr die im Rahmen der europdischen tech-
nischen Zulassung ETA-05/0123 in Verbindung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-13.71-50123 ein Konformitats- bzw. ggf. ein Ubereinstimmungsnachweis ge-
fuhrt wurde.

2.3.2.10 Korrosionsschutzbeschichtungen, Materialien des Korrosionsschutzsystems
Die Einhaltung der Schichtdicke der Korrosionsschutzbeschichtung von Ankerplatte, Rohr-
stutzen und Stahlschutzkappe ist an 5 % der jeweiligen Fertigungsanzahl im Werk zu U
prifen.

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse; Arten von Prifbescheinigungen; Deutsch Pa”sgﬁﬁ'd”“ Institut

EN 10204:2004 \\fih Bautechnik
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3.2
3.2.1

3.2.2
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Der Nachweis der Materialeigenschaften aller beim Korrosionsschutz verwendeten Materia-
lien ist durch ein Abnahmeprifzeugnis "3.1" nach DIN EN 10204 des herstellenden Werkes
zu erbringen. Aus dem Abnahmeprifzeugnis muss insbesondere hervorgehen, dass die in
der Beschreibung und den Technischen Lieferbedingungen festgelegten Anforderungen ein-
gehalten sind. Falls die fremdiberwachende Stelle es flr erforderlich hélt, sind bei ihr Pro-
ben zu hinterlegen. Fir Beschichtungsstoffe nach DIN EN ISO 12944-5° gilt
DIN EN ISO 12944-7°, Abschnitt 6.

Zusammenbau und Korrosionsschutz

Der Einpressmortel ist geméaR der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-13.71-50123
zu Uberwachen.

Die im Werk nach Abschnitt 2.2.1 zu ergreifenden Arbeitsschritte einschlielich der Korro-
sionsschutzmaBnahmen sind an jedem Anker durch Augenschein zu Uberprifen (statistische
Auswertung nicht erforderlich).

Prifplan

Sofern jeder einzelne Messwert gleich oder gréBer dem geforderten Mindestwert ist, so ist
das Los anzunehmen. Anderenfalls kénnen weitere Proben entnommen werden. An diesen
Proben sind dieselben Messungen wie an der ersten Probe durchzufthren. Die Messergeb-
nisse sind mit den vorangegangenen Messungen zusammenzufassen. Aus allen Werten
sind der Mittelwert x und die Standardabweichung s zu bilden. Ist nunmehr die daraus zu bil-
dende PriifgréBe (Zahlenwert)

z=x- 1,64 s gleich oder gréBer als der geforderte Mindestwert,
so ist das Los anzunehmen, anderenfalls zurlickzuweisen.
Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung durchzufihren. Es sind auch Pro-
ben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen und die Prifwerkzeuge zu kontrollieren. Die
Probenahmen und die Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens flnf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlan-
gen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Fir den Entwurf und die Berechnung von Bauwerken unter Verwendung der Verpressanker
gilt DIN 10542, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Weitere Nachweise

Zulassige Vorspannkréfte

Es ist nachzuweisen, dass die zuldssigen Vorspannkrafte Pnomax gemaB Abschnitt 3.2 der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-13.71-50123 nicht Gberschritten werden.

Anderung der Kraft im Stahlzugglied aus hiufig sich wiederholenden Verkehrslasten

Es ist nachzuweisen, dass die Anderung der Kraft (charakteristischer Wert) im Stahlzugglied
aus h&ufig sich wiederholender Verkehrslast (auch Wind) nicht gréBer als 20 % der char

teristischen Beanspruchung Ej ist. \:&
4
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Mit im Rahmen der européischen technischen Zulassung ETA-05/0123 durchgefihrten Er-
mudungsversuchen wurde bei der Oberspannung von 0,65 fy eine Schwingbreite von
80 N/mm? bei 2 - 10° Lastspielen nachgewiesen. Es ist nachzuweisen, dass die Schwing-
breite an der luftseitigen Verankerung und den méglichen Koppelstellen das 0,7fache dieses
Wertes nicht tiberschreitet. Lastspielzahlen tiber 2 - 10° sind durch die europaische techni-
sche Zulassung ETA-05/0123 nicht nachgewiesen.

Ein Nachweis ist nur erforderlich, soweit die schwellende Last nicht durch die Vorspannung
abgedeckt ist.

3.3 Felsanker
Die Gesamtsicherheit des verankerten Gebirgskorpers ist Gegenstand der felsmecha-

nischen Standsicherheitsnachweise; die flir die Standsicherheit erforderlichen Ankerkrafte
sind vom Sachverstandigen® festzulegen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

Der Zusammenbau und der Einbau der Verpressanker dirfen nur unter verantwortlicher
technischer Leitung der Firma DYWIDAG-Systems International GmbH erfolgen. Es ist ge-
maf den Arbeitsanweisungen zu arbeiten, die beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinter-
legt wurden.

Uber die mit Dauerankern nach dieser Zulassung gesicherten Bauten ist von der Firma
DYWIDAG-Systems International GmbH eine Liste zu flihren, aus der das verankerte Bau-
werk und die Anzahl der Anker hervorgehen.

4.2 Herstellen der Bohrlécher

4.2.1 Bohrlochdurchmesser

Der Mindestbohrlochdurchmesser ist so zu wahlen, dass der Anker mit den Distanzhaltern
einwandfrei eingefiihrt werden kann. Fir die Mindestbohrlochdurchmesser gilt DIN 4125,
Abschnitt 7.1.

4.2.2 Bohrlécher im Boden
Die Bohrlécher sind im Allgemeinen verrohrt herzustellen.

In bindigen Béden kann das Bohrloch unverrohrt oder teilweise verrohrt hergestellt werden,
wenn im Rahmen der Eignungspriifung nachgewiesen wird, dass auf ganzer Lange des un-
verrohrten Teils der Bohrung standfester Boden ansteht, dass das verwendete Bohrgestan-
ge ausreichend starr ist, um eine gerade Bohrung zu gewahrleisten und dass das Bohrloch
einwandfrei gesaubert werden kann.

4.2.3 Bohrlécher im Fels
Das Bohrverfahren ist auf die spezifischen Felseigenschaften abzustimmen.
Es ist nachzuweisen, dass im Bereich der freien Ankerlange senkrecht zur Bohrlochachse

— keine Kluftverschiebungen erwartet werden, wenn die Krafteintragungslédnge nicht be-
grenzt wurde (siehe Abschnitt 4.4.3) bzw.

— zu erwartende Kiluftverschiebungen kleiner sind als die Differenz zwischen glattem Hiill-
rohr und Bohrlochdurchmesser, wenn die Krafteintragungslange begrenzt wurde.

Eine Prufung der Durchgéngigkeit der Bohrlécher mit Hilfe einer Schablone wird empfohle
4.3 Einbau in das Bohrloch

NS
Im Bereich der Verankerungslange sind Federkorb-Distanzhalter entsprechend de Anlagen\"{;,

—

1 und 2 mindestens alle 1,5 m anzuordnen. In nichtbindigen Béden kann auf die Anordnung.#"%
der Distanzhalter verzichtet werden, wenn die Wanddicke des Anfangerrohres oddr dig May ..

terialdicke an den Nippeldurchgangen > 10 mm ist. fnstitue )
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Wird eine verlorene Bohr- oder Rammspitze verwendet, so ist sie vor dem Ankereinbau mit
einem Stahlstab abzuschlagen. Wenn bei verrohrter Bohrung das herausragende Ende der
Bohrgarnitur ein kantiges Innengewinde bzw. ein scharfkantiges Rohrende besitzt, dirfen
die nach Abschnitt 2.2.1 vorbereiteten Anker erst dann in das Bohrloch eingefiihrt werden,
wenn auf das herausragende Ende der Bohrgarnitur eine kantenfreie Einfihrungstrompete
oder ein Rohrnippel aufgesetzt worden ist, die das Innengewinde der Verrohrung voéllig ab-
decken. Beim Einfllhren des Ankers ist darauf zu achten, dass der Korrosionsschutz nicht
beschadigt wird.

Nach dem Fiullen des Bohrlochs mit Einpressmértel entsprechend Abschnitt 4.4.2 ist nach
Aufsetzen der Verpresskappe unter schrittweisem Ziehen der Bohrrohre zu verpressen. Es
muss mindestens bis zum Ubergang von der Verankerungsléange |, zur freien Stahllange ks
verpresst werden.

4.4 Herstellen des Verpressankers

441 Zusammensetzung des Verpressmortels

Zur Herstellung des Verpresskérpers ist ein Einpressmoértel nach DIN EN 447" unter Be-
ricksichtigung der Anderungen entsprechend der glltigen Bauregelliste A Teil 1 oder nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

44.2 Herstellen des Verpresskorpers
4.4.2.1 Herstellen des Verpresskorpers im Boden

Bei verrohrter Bohrung sind nach dem Fullen des Bohrlochs mit Einpressmértel die Rohre
langsam und schrittweise unter Aufrechterhaltung des erforderlichen Verpressdrucks zu zie-
hen. Die Injektion zur Herstellung des Verpresskorpers muss immer vom tiefstgelegenen, die
Entliftung am héchstgelegenen Punkt des Verpresskdrpers erfolgen. Der Verpressvorgang
ist erst zu beenden, wenn durch den Entliftungsschlauch blasenfreier Einpressmértel aus-
tritt. Bei nach unten geneigten Ankern kann auf den Entliftungsschlauch verzichtet werden,
wenn das Bohrloch von unten geflillt wird, bis der Einpressmértel oben austritt.

4.4.2.2 Herstellen des Verpresskérpers im Fels

Der Fels muss so dicht sein, dass eine einwandfreie Herstellung des Verpresskérpers
sichergestellt ist. Dies ist durch besondere Untersuchungen (z. B. optische Bohrlochinspek-
tion, Pegelstandmessung des Mértelspiegels, Wasserabpressversuch) im erforderlichen Um-
fang zu Uberprifen.

Mortelrezeptur, Verpressdruck und Verpressvorgang sind im Einzelfall nach den Ergebnis-
sen der Felssondierungen, der Wassereinpressversuche sowie den Erkenntnissen nach
dem Bohren der Bohrlécher vom ausfiihrenden Ingenieur im Einvernehmen mit dem Sach-
verstandigen® und dem entwerfenden Ingenieur festzulegen. Die vorgesehene Verpresstech-
nik ist im Rahmen der Eignungsprifung zu untersuchen. Die fir einen Anker benétigte Men-
ge des Einpressmoértels, seine Zusammensetzung und der Verpressdruck sind zu messen
und zu protokollieren. Es wird empfohlen, das Formblatt Anhang A der DIN 4125 zu benut-
zen.

4.4.3 Begrenzung der Krafteintragungslange
Die Krafteintragungslange ist i. A. durch folgende Verfahren zu begrenzen:

a) durch Ausspllen Uberschiissigen Einpressmértels mit Hilfe eines auf dem Hllrohr fest-
montierten Spulschlauches. Der Spulschlauch ist so anzuordnen, dass die ersten Aus-
trittséffnungen 50 cm oberhalb des Uberganges zwischen freier Stahllange und Veran-
kerungslange liegen. Die Uberpriifung dieses Wertes ist im Bohrprotokoll zu bestétigen.
Der Spuldruck muss ca. 4 bar betragen.

b) durch Ausspllen uberschiissigen Einpressmértels mit Hilfe einer Spillanze. Die n
unten verschlossene und mit seitlichen Offnungen versehene Spiillanze ist bis ¢
oberhalb des Ubergangs ly/lis einzufiihren. Der Splldruck muss ca. 4 bar betra

Deutsches Iu-:i!m>
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c) durch Absperren der Krafteintragungslange mit einem Packer (siehe Anlage 7). Die Eig-
nung des Packers ist im Rahmen der Eignungsprifung nachzuweisen.

Die Verfahren a) und b) sind bei nach unten geneigten Verpressankern im Boden anzuwen-
den, sie kédnnen auch bei nach unten geneigten Verpressankern im Fels verwendet werden.
Das Verfahren c) ist bei nach oben geneigten Verpressankern anzuwenden, es kann auch
bei nach unten geneigten Ankern verwendet werden.

Auf die Begrenzung der Krafteintragungslédnge darf verzichtet werden, wenn die Verhéltnisse
DIN 4125', Abschnitt 7.5 entsprechen.

44.4 Nachverpressungen

Nach dem Abbinden oder dem vélligen Ausharten der Erstverpressung kénnen weitere Ver-
pressungen mit Einpressmortel im Bereich des Verpresskérpers durchgefiihrt werden. Hier-
zu sind mit Manschetten versehene Ventilschlduche bzw. -rohre oder Verpressschlduche mit
Nachpressventilen zu verwenden. Das Aufsprengen des Verpresskorpers kann mit Hilfe von
Wasser erfolgen, die Verpressung mit Einpressmértel ist jedoch entsprechend DIN 4125,
Abschnitt 7.4, durchzufthren.

AnschlieBend ist, sofern die Krafteintragungslédnge begrenzt sein muss (siehe Abschnitt
4.4.3), die freie Ankerldnge erneut freizuspilen. Um Umlaufigkeiten beim Nachverpressen
zu vermeiden, darf lo = Iy + 2 m betragen; |, - Iy darf jedoch nicht gréBer als 0,3 - ks werden.
Die geforderte Begrenzung des Verpresskorpers muss hierflr durch eine Splillanze erfolgen,
die bis 2,0 m vor Beginn von |, einzufihren ist.

4.5 KorrosionsschutzmaBnahmen auf der Baustelle

Die einzelnen Schritte der Montage des Ankerkopfes auf der Baustelle einschlieBlich der
KorrosionsschutzmaBnahmen missen gemaB der beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Arbeitsanweisung erfolgen.

Das freie Stahlende ist bis zum Aufbringen der Ankerkopfkonstruktion mit Denso-Jet-Masse
dick zu beschichten.

Der Bereich zwischen Ankerplatte und dem oberen Ende des Hullrohres ist mit dem mit der
Ankerplatte verschweiBten Stahlrohr (Rohrstutzen) zu schiitzen. Der Ubergang zum Ripp-
rohr ist durch Gummidichtungsringe bzw. durch die Wilste der Entliftungskappe abzudich-
ten. Der Hohlraum zwischen Stahlzugglied und Ankerplatte/Stahlrohr ist mit einer Korro-
sionsschutzmasse zu verfillen. Als Korrosionsschutzmasse ist Denso-Cord, Denso-Jet,
Denso-Fill, Petro-Plast oder Nontribos MP-2 zu verwenden. Diese Korrosionsschutzmassen
missen jeweils der beim Deutschen Institut fiir Bautechnik durch den Hersteller der Masse
hinterlegten Rezeptur entsprechen.

Wird als Korrosionsschutzmasse Nontribos MP-2 verwendet, so ist die Zementsteinober-
flache im Ripprohr vorher mit Icosit 277 zu versiegeln.

Beim Spannen entfernte Korrosionsschutzmasse ist wieder nachzufllen.

Nach dem Spannen des Ankers sind Kugelbundmutter und Stahliuberstand durch eine Kap-
pe zu schiitzen, der Zwischenraum zwischen Mutter und Kappe ist ebenfalls mit o. g. Korro-
sionsschutzmasse zu verflllen. Sofern die Kappe keinen mechanischen Beanspruchungen
ausgesetzt werden kann (z. B. nachtraglich einbetoniert wird), kann sie aus HDPE bestehen.
In allen anderen Féllen ist eine mindestens 3 mm dicke, feuerverzinkte Stahlkappe nach
DIN EN ISO 1461" mit einem Uberzug DIN EN ISO 1461-t Zn o oder eine mit einem Korro-
sionsschutzsystem nach Abschnitt 2.1.3.1 versehene Stahlkappe zu verwenden, die mit ei-
ner untergelegten Dichtscheibe aus Nitrilkautschuk auf die Ankerplatte aufgeschraubt wij

&9
DIN EN ISO 1461:2009-10 Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige (Sttickvergzinken) — gn-l Institut
forderungen und Prifungen (ISO 1461:2009); Deutsche Fassung 13014614
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Mussen die Anker aufgrund von Uberwachungspriifungen nachgespannt werden, ist darauf
zu achten, dass die beim Spannen entfernte Korrosionsschutzmasse wieder nachgefullt
wird.

4.6 Eignungs- und Abnahmepriifungen und Uberwachung der Ausfiihrung

Eignungs- und Abnahmeprifungen sind auf jeder Baustelle entsprechend DIN 4125" durch-
zufuhren.

Die Eignungspriifungen sind durch eine der im Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen, Teil V, in der jeweils giltigen Fas-
sung'® aufgefiihrten Uberwachungsstellen fiir die Uberwachung des Einbaus von Verpress-
ankern zu Uberwachen.

Im Rahmen der Uberwachungstatigkeit bei den Eignungs- und Abnahmepriifungen muss die
eingeschaltete bodenmechanische Uberwachungsstelle den Zusammenbau der Daueranker
auf der Baustelle, insbesondere die auf der Baustelle vorzunehmenden Korrosionsschutz-
mafBnahmen, z. B. die vollsténdige Verflllung des Ankerkopfbereiches mit Korrosionsschutz-
masse, zumindest stichprobenweise, Gberwachen.

Die Uberwachungsstelle muss der zustandigen Bauaufsichtsbehorde Meldung erstatten,

wenn Einrichtungen und Personal auf der Baustelle keine Gewahr fiir den ordnungsge-
méBen Einbau bieten. Der Beginn dieser Arbeiten ist der zustdndigen Bauaufsichtsbehérde

anzuzeigen.
5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung
5.1 Nachpriifung

Es gilt DIN 4125, Abschnitt 13.

Die Nachpriifung soll erforderlichenfalls von der Uberwachungsstelle (ibernommen werden,
die bereits mit den Eignungsprifungen befasst war.

Bottcher
Referatsleiterin
Berlin, 11. April 2010

® zuletzt: Verzeichnis der Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen — Stand:

Mai 2009 - DIBt - Mitteilungen, Deutsches Institut fir Bautechnik 40 (2009), Sonderheft Nr. 37
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Muffenstol3 fur Anker mit Ripprohr in l¢s

@ Ausfihrung mit Korrosionsschutzmasse ber der Muffe

Karrosionsschutzmasse
Vorhaltemaf

Dehnweg Muffe . Muffen- Entliftungs- 7
e \ \ rohr kappe %
I \ 1 ¥4
_ A | / )
T Timm o
AR R RRRE i _m\“ww\mmmm

T
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Ausfihrung mit Schrumpfschlauch Uber der Muffe

Korrosionsschutz-
Schrumpfschlauch C>

Muffen-

Vorhaltemal
Dehnweg

Entliftungs-
kappe

Muffe

AP RCPCR T

Fix-Schrumpfschlauch (D
oder Gewebeklebeband
+ Kunststoffklebeband

Fix-Schrumpfschlauch @
oder Gewebeklebeband
+ Kunststoffklebeband

Muffenstold in ly

Fix- Schrumpfschlaucho
(3uBere Lage)

Korrosior\sschutz—@
Migtfa Schrumpfschlauch

\ (innere Lage)

L = @ Ripprohr

—

10

hnnnmanarrsrrr T GO G

\_r\_r\.n_rwuu UV U U UL g _n:uuul

Muffenrohr 1
Stab Muffe Schrumpfschlauch Typ @ Typ
@ Durch- | Wand- Durch- | Wand-
mm @ @ @ messer | starke messer | starke
mm mm mm mm mm mm mm
26,5 95/29 70/26 75/22 63 3,0 15 3,6
32 nach ETA 05/0123 95/29 | 70/26 | 15/22 75 56 15 3,6
36 und Z-13.71-50123 115/34 | 90/36 | 95/29 80 b L 90 43
40 15/34 90/36 95/29 80 [ 90 ZL}AL-N
A
Drehsicherung aller Muffen durch Gewindestifte j‘y
D - .
1Py C-Muffenrohr bis 15 bar VerpreRdruck cuteches Ing
fiir Baute(:huik
DYWIDAG Dauereinstabanker Anlage 3

St 950/1050 ©26,5 bis 40 mm

DS

DYWIDAG-Systems
International GmbH

wvw.dywidag-systems.com

MuffenstolR
Dauereinstabanker mit Ripprohr

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-20.1-17
vom /. /?/w-’ci/ 2010




Muffenstoll fur Anker mit Schrumpfschlauch in lss

Korrosionsschutz-

Schrumpfschlauch 50/24 oder 70/26 Korrosionsschutz-
Schrumpfschlauch ()
Vorhaltemal Muffen-
glattes Dehnweg Muffe rohr

/ Hillrohr — /
] $
. ] |

1

Fix-Schrumpfschlauch (1)

St 950/1050 @326,5 bis 40 mm

Schrumpfschlauch Muffenrohr !
Stab Muffe Birche Wi
¢ @ @ messer | stirke
mm mm mm mm mm
26,5 95729 70/26 15 3.6
32 nach ETA 05/0123 95729 | 10726 75 3.6
36 und Z-13.71-50123 115734 | 90736 90 43
40 115/34 90/36 90 4.3
Drehsicherung aller Muffen durch Gewindestifte
Deutsche, Fnstitug
UpyC-Muffenrohr bis 15 bar Verprefdruck fiir Bautechni,
m DYWIDAG Dauereinstabanker Anlage 4 -

DYWIDAG-Systems
International GmbH

www.dywidag-syslems.com

MuffenstoR

Dauereinstabanker mit Schrumpfschlauch

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-20.1-17
vom  A. /4/>7;€ 2010




Mindestbetongite: C20/25

Hinsichtlich der Betongite sind die Expositionsklassen nach
DIN 1045-1(2008-08), Abschnitt 6.2 (Tabelle 3) zu beachten

Rohrstutzen min. min.
Rohr . Achs- Rand-
Sf;b Vollplatte &% A l Material Ankermufter absatam) | abstrad
b mm mm mm mm mm mm
26,5 635x3,2 | ~67
$235JR
32 | hach ETA 05/0123| 70.0x32 | ~T4 =300 (1.0038) nach ETA 05/0123 | nach ETA 05/0123
und Z-13.71-50123 DIN EN 10025-2| und Z-13.71-50123 | und Z-13.71-5
36 76,1x2,9 | ~80 N
40 76,1x2,9 | ~80

( Deutsche: Insti

\Q Bautechni
1
—'/

~

fut
7

DS

DYWIDAG-Systems
International GmbH

www.dywidag-systems.com

DYWIDAG Dauereinstabanker
St 950/1050 @26,5 bis 40 mm

Verankerung mit

Vollplatte und Ankermutter

Anlage 5

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-20.1-17
vom A, Afm‘e 2070




Ubergangskonstruktion
Bemessung erfolgf duch Nachweis

|h1!
o =
S m } - I
g -
A uidl -
o |h2 —
Keilsscheibe Lagerscheibe
Stab| dy | dy| hy | hy| Material dy | dy| ds| h3| hy Material Rohrstutzen
4]
mm [mm | mm | mm | mm mm |mm | mm [ mm | mm
265140 68 128,5| 5 |\ oo o0 e 120172 | 43 |50 | 30 $235R s
32 1501791 30 | 5 130 1 82 | 45 | 53 | 30 8)
s [0 7o 30 6] o MLl 130 o2 Tus Ts6 133 e B s
40 [150 1791 30 | 5 140 1100 ] 54 | 58 | 33 4}’—
Y

N4
Dﬁlum-hw Ius(imt/
\\ iir Buuu-uhuik /

DS

DYWIDAG-Systems
International GmbH

www.dywidag-systems.com

DYWIDAG Dauereinstabanker
St 950/1050 @26,5 bis 40 mm

Verankerung mit
Keil- und Lagerscheibe

Anlage 6

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-20.1-17 )
vom A1 /7/_ov; £ 2070
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Anlage 7

zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-20.1-17
vom A4, Apﬂ‘( 2010

DYWIDAG Dauereins

St 950/1050 26,5 bis 40 mm

Injektionspacker fur
Dauereinstabanker

DYWIDAG-Systems
International GmbH

www.dywidag-systems.com




