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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union
belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch flir im Rahmen des Abkommens Uber den
Européischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte
gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteiit.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behdérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervieiféltigt werden. Eine
auszugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. o

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Dlé"Bestfmmungenk'\’der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung k&nnen nachtréglich erganzt und” geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern ; :
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1.1

1.2

2.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Der Hilti Hinterschnittdiibel HDA dynamic in den GréB8en M10, M12 und M16 ist ein
selbstschneidender Hinterschnittdiibel aus galvanisch verzinktem Stahl in der Ausfiihrung
zur Vorsteck- und Durchsteckmontage. Der Vorsteckdibel HDA-P und der Durchsteck-
diibel HDA-T bestehen aus einem Konusbolzen mit AuBengewinde, einer Spreizhiilse,
einem Kunststoffring, einer Sechskantmutter mit Verfiillscheibe und Kugelscheibe, einer
Sicherungsmutter, einer Kunststoffkappe und dem Hilti-Injektionsmortel HIT-HY 150 oder
HIT-HY 150 MAX.

Der Dibel wird in ein mit einem speziellen Bundbohrer hergestelltes Bohrloch unter
Verwendung eines dafiir vorgesehenen Setzwerkzeuges formschliissig gesetzt und
wegkontrolliert verankert. Dabei schneidet der Diibel den Hinterschnitt selbst. Durch
Drehen der Mutter wird das Anbauteil befestigt. AnschlieBend wird der Injektionsmortel
Uber die Verfillscheibe in den Ringspalt zwischen dem anzuschlieBenden Bauteil und dem
Diibel gepresst.

Auf der Anlage 1 ist der Dibel im eingebauten Zustand dargestellt.

Anwendungsbereich

Der Dibel darf fiir Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung und unter
vorwiegend nicht ruhender Belastung in bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der
Festigkeitsklasse  von mindestens  C20/25 und hochstens  C50/60 nach
DIN EN 206-1:2001-07 "Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat"
verwendet werden; er darf auch in Beton der Festigkeitsklasse von mindestens B 25 und
héchstens B 55 nach DIN 1045:1988-07 "Beton und Stahlbeton, Bemessung und
Ausfiihrung" verwendet werden. Der Dibel darf nur verwendet werden, sofern keine
Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die Gesamtkonstruktion
einschlieBlich des Dlbels gestellt werden.

Er darf im gerissenen und ungerissenen Beton verankert werden.

Der Dubel darf nur in Verbindung mit dem zwischen dem anzuschlieBenden Bauteil und
dem Diibel injizierten Injektionsmortel verwendet werden.

Die Temperatur darf im Bereich der Vermortelung 72 °C, kurzfristig 120 °C nicht
Uberschreiten.

Der Dubel darf nur fiir Bauteile in geschlossenen Rdumen, z. B. Wohnungen, Blroraumen,
Schulen, Krankenhdusern, Verkaufsstatten - mit Ausnahme voné,,.:ff”Feu,;chttéurﬁ"’e
verwendet werden. : e

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Diibel muss in seinen Abmessungen und Werkstoffangaben den
Angaben der Anlagen entsprechen. Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichern Ziilassung
nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Diibels
missen den beim Deutschen Institut flir Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der
fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

Fir die erforderlichen Nachweise fir das Ausgangsmaterial und zugelieferte Dibelteile ist
der beim Deutschen Institut fiir Bautechnik und der fremdliberwachenden Stelle hinter-
legte Priifplan maBgebend.
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2.2
2.2.1

2.2.2

2.3
2.3.1

Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung
Verpackung und Lagerung
Der Dubel darf nur als Befestigungseinheit geliefert werden.

Die zwei Komponenten des Hilti-Injektionsmdrtels HIT-HY 150 bzw. HIT-HY 150 MAX
werden unvermischt in der Verpackung als Foliengebinde oder als GroB3gebinde mit
Vorsatzteilen zum Mischen gemal den Anlagen 4 und 5 geliefert. Mortelkartuschen mit
abgelaufenem Verfallsdatum diirfen nicht verwendet werden. Die Mértelkartuschen sind
vor Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung zu schitzen und entsprechend der Montage-
anweisung trocken bei Temperaturen von mindestens +5 °C bis hoéchstens +25 °C zu
lagern.

Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Diibels muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Zuséatzlich ist das Werkzeichen, die Zulassungs-
nummer und die vollstdndige Bezeichnung des Dibels anzugeben.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
"Ubereinstimmungsnachweis” erfiillt sind.

Der Dibel wird nach dem Dibeltyp, dem Bohrernenndurchmesser, dem Gewinde-
durchmesser des Konusbolzens, der Verankerungstiefe und der maximalen Anbauteildicke
bezeichnet. Die Verfiillscheibe, die Kugelscheibe, die Sechskantmutter und die
Sicherungsmutter werden als "Dynamic-Set" bezeichnet.

Jedem Diibel sind nach Anlage 6 das Werkszeichen HI, der Diibeltyp (HDA-P oder HDA-T),
der Bohrernenndurchmesser dg, der Gewindedurchmesser (DlibelgroBe), die effektive
Verankerungstiefe hg und die maximale Anbauteildicke tm, einzuprdgen, z. B.
HI HDA-T20 M10 100/20. Jeder Diibel ist am Kopf des Konusbolzen mit einer Lidngen-
kennzeichnung gemas Anlage 6 zu versehen. Beim Dulbeltyp HDA-T (Durchsteckanker) ist
die Verankerungstiefe zu markieren.

Die Verfillscheibe in der Ausfithrung als Gussteil wird mit dem Schriftzug "Hilti" geprégt.

Die Mortelkartuschen sind mit dauerhaftem Aufdruck "Hilti HIT-HY 150 " bzw. "Hilti
HIT-HY 150 MAX" und dem Verfallsdatum zu kennzeichnen.

Die Mortelkartuschen sind entsprechend der Verordnung (ber geféhrliche Arbeitsstoffe zu
kennzeichnen und mit Angaben Uber die Gefahrenbezeichnung und Verarbeitung zu
versehen Die mit dem Injektionsmortel mitgelieferte Montageanleitung muss Angaben
Uber SchutzmaBnahmen zum Umgang mit gefdhrlichen Arbeitsstoffen enthalten.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Diibels mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Dibels nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Dibels eine
hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungs, elle
einzuschalten. :

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zert|f|2|erungsstelle<fe|ne Kople des \%e]
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. | s




Z82.10

DIEt

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Seite 5 von 8 | 7. Januar 2010
Z-21.1-1693

2.3.2

2.3.3

3.1

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fiar Umfang, Art und H&ufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim
Deutschen Institut flUr Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte
Prifplan maBgebend.

Die FErgebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangs-
materials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolle und Priiffungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut flir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Priifung unverziglich
zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdliberwachung ist eine Erstpriifung der Dlbel durchzufiihren und es
sind Stichproben zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

Flir Umfang, Art und Haufigkeit der Fremdiberwachung ist der beim Deutschen Institut
flr Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan maBgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwaghunggs‘telle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf
Die Verankerungen sind ingenieurmdBig zu planen. Unter Beril¢ y ,
verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktienszeithnungen
anzufertigen.

Der Dubel darf nur in Verbindung mit dem zwischen dem anzuschlieBenden Bauteil und
dem Dibel injizierten Injektionsmortel verwendet werden.
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

Bemessung
Allgemeines

Die Verankerungen sind entsprechend Anhang C der "Leitlinie fir die europédische
technische Zulassung fir MetalldUbel zur Verankerung im Beton" (im folgenden Anhang C
der Leitlinie genannt) unter Berilcksichtigung der nachfolgenden Hinweise und
Erganzungen zu bemessen. Die Leitlinie ist in den Mitteilungen des DIBt im Sonderheft
Nr. 16 verdffentlicht.

Die charakteristischen Ermidungstragfahigkeiten werden abweichend vom Anhang C der
Leitlinie fir das Bemessungsverfahren A mit ANg, und AVy, bezeichnet. Die charakte-
ristischen Ermidungstragfahigkeiten AN, und AVy, gelten fiir die gesamte Schwingbreite
(204).

Die Anteile der vorwiegend ruhenden Einwirkung und der vorwiegend nichtruhenden
Einwirkung sind zu addieren und insgesamt als nicht ruhende Belastung ANgy bzw. AVgqy
anzusetzen.

Der Teilsicherheitsbeiwert der ermudungsrelevanten Einwirkungen ist mit vee = 1,0
anzusetzen. Die Bemessung erfolgt mit Spitzenwerten (Maximalwerten).

Fur den Diibel ist eine Aufnahme von Querlasten mit Hebelarm (Biegung) nicht zuldssig.

Der Nachweis der unmittelbaren ortlichen Krafteinleitung in den Beton ist erbracht. Die
Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Zusatzbeanspruchungen, die im Dibel, im anzuschlieBenden Bauteil oder im Bauteil, in
dem der Dlbel verankert ist, aus behinderter Formanderung (z. B. bei Temperatur-
wechseln) entstehen kdnnen, sind zu berlicksichtigen.

Bemessungsverfahren A

Die charakteristischen Dubetkennwerte flir den Nachweis nach dem Bemessungs-
verfahren A (Anhang C der Leitlinie) sind in den Tabellen auf den Anlagen 8 bis 11
zusammengestellt.

Bei Verankerungen in Beton nach DIN 1045:1988-07 ist fiir den Nachweis des Beton-
ausbruchs bei Zugbeanspruchung und des Betonkantenbruchs bei Querbeanspruchung in
den Gleichungen (5.2a) des Abschnittes 5.2.2.4 und (5.7a) des Abschnittes 5.2.3.4 im
Anhang C der Leitlinie der Wert flir fo,cune durch 0,97xBwn zu ersetzen. Fir den Nachweis
des Betonausbruches bei Zugbeanspruchung ist in der Gleichung 5.2a des Abschnittes
5.2.2.4 im Anhang C der Leitlinie der Wert 7,2 durch den Wert 8,3 zu ersetzen.

Der Nachweis der Interaktion bei kombinierter Zug- und Querbeanspruchung nach
Abschnitt 5.2.4 des Anhanges C der Leitlinie wird ersetzt durch die Nachweise nach
Anlage 12. Fir den WNachweis des Stahlversagens bei einer Mehrfachbefestigung
(Dubelgruppe) betragt der Erhéhungsfaktor fur zentrischen Zug vey = 1,3 und flr
Querbeanspruchung vry =1,2. FUr den Nachweis des Herausziehens ist fir eine
Mehrfachbefestigung (Dibelgruppe) ein Erhéhungsfaktor von ygy = 1,3 anzusetzen.

Bauteiltragfahigkeit

Die Nachweise der Tragfahigkeit des als Ankergrund dienenden Bauteils ist nach
Abschnitt 7 des Anhanges C der Leitlinie zu fihren.

Aufnahme der Spaltkrifte
Die Aufnahme der Spaltkréfte ist nach Abschnitt 7.3 des Anhanges C der Leitlinie nachzu-
weisen.

Verschiebungsverhalten
Fir den gesamten Nutzungsbereich sind flir Einzeldibel und Dibelgfu

ermidungsrelevanter Einwirkung (zentrischer Zug und Querbeanspruthung
bungen von maximal 1 mm zu erwarten.
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines
Der Dibel darf nur als seriengemafB gelieferte Befestigungseinheit verwendet werden.
Einzelteile dirfen nicht ausgetauscht werden.
Die Montage des zu verankernden Diibels ist nach den gem&B Abschnitt 3.1 gefertigten
Konstruktionszeichnungen vorzunehmen. Die Montage der Dubel muss entsprechend der
Montageanweisung des Herstellers unter Verwendung der dort vorgeschriebenen Werk-
zeuge erfolgen. Vor dem Setzen des Dulbels ist die Betonfestigkeitsklasse des Veranke-
rungsgrundes festzustellen. Die Betonfestigkeitsklasse darf C20/25 bzw. B 25 nicht unter-
schreiten und C50/60 bzw. B 55 nicht Gberschreiten.

4.2 Bohrlochherstellung
Die Lage des Bohrlochs einschlieBlich der Hinterschneidung ist mit der Bewehrung so
abzustimmen, dass ein Beschadigen der Bewehrung vermieden wird.
Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberfldche des Verankerungsgrundes mit einer
Hammerbohrmaschine unter Verwendung der zur DibelgroBe zugehérigen Bundbohrer
(siehe Anlagen 13 und 14) herzustellen. Die erforderliche Bohrlochtiefe ist erreicht, wenn
der Tiefenanschlag des Bundbohrers fiir den Vorsteckanker am Beton und fir den Durch-
steckanker am Anbauteil anliegt.
Bohrerdurchmesser und die Bohrerschneidendurchmesser miissen der Anlage 8, Tabelle 6
entsprechen. Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.
Bei einer Fehlbohrung ist ein neues Bohrloch im Abstand von mindestens 2 x Tiefe der
Fehlbohrung anzuordnen. Fehlbohrungen sind zu vermaérteln.

4.3 Setzen des Diibels

Nach dem Einsetzen des Dibels in das Bohrloch ist die Spreizhilse mit dem zugehdrigen
Setzwerkzeug entsprechend Anlage 14 unter Verwendung des angegebenen Bohr-
hammers einzutreiben, dabei schneidet sich der Hinterschnitt selbst. Nach dem Hinter-
schnitt muss als Montagekontrolle die rote Farbmarkierung am Bolzen iber der Oberkante
der Spreizhiiise sichtbar sein (siehe Anlage 1 und 2).

Die Montage des Anbauteils muss mit einem Uberpriften Drehmomentenschiissel
vorgenommen werden. Das Drehmoment Ti.st nach Anlage 7 muss aufgebracht werden.

Das Mischen der Moértelkomponenten erfolgt beim Einpressen im aufgesetzten Statik-
mischer der Moértelkartuschen. Fir die Injektion des Mdértels missen die in der Montage-
anleitung des Antragstellers aufgeflihrten Gerédte einschlieBlich der Mischer verwendet
werden. Der Injektionsmortel ist ausreichend gemischt, wenn er eine gleichmaBige
hellgraue Farbung aufweist. Die beiden ersten vollen Hibe jedes neuen Gebindes
(Mischervorlauf) bzw. ein ca. 10 cm langer Strang sind zu verwerfen und nicht zu
verwenden. Zur Verfiillung wird die Mischerspitze in die Verfilléffnung der Verfillscheibe
gedrickt. Es werden so viele Mortelhilbe eingebracht, bis der Druckwiderstand am
Anpressgerdt ansteigt. Nach Absetzen der Mischerspitze muss der Mértel in der Verftfl-
6ffnung sichtbar sein. Die zuldssige Verarbeitungszeit einer Kartusche ist in Abhangigkeit
von der Temperatur in der Kartusche und im Verankerungsgrund/anzuschl en
Bauteil der Montageanweisung zu entnehmen.
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4.4

Andreas Kummerow

Die Verarbeitungstemperatur des Mortels (Kartuschentemperatur) darf beim Verpressen
+5 °C nicht unterschreiten und +25 °C nicht lberschreiten. Bei Bauteiltemperaturen ber
+30 °C sind die Mortelkartuschen auf eine Temperatur zwischen +15 °C und 4-20 °C zu
kiihlen. Die Aushértung des Verbundmértels ist von der Temperatur im Verankerungs-
grund / anzuschlieBenden Bauteil abhéngig. Daher sind die Wartezeiten zwischen Setzen
und dem Belasten des Diibels gemaB Anlage 4, Tabelle 2 flir den Injektionsmoartel Hilti
HIT-HY 150 bzw. Anlage 5, Tabelle 3 fir den Injektionsmdrtel Hilti HIT-HY 150 MAX
einzuhalten. Der Injektionsmoértel wird Uber die in der Verfiillscheibe vorgesehenen
Offnung in den Ringspalt zwischen dem anzuschlieBenden Bauteil und dem Dubel gepresst
und die Wartezeit zwischen Setzen und dem Belasten des Diibels gemaB Anlage 4,
Tabelle 2 bzw. Anlage 5 Tabelle 3 muss eingehalten werden.

Der Dlbel darf nur einmal montiert werden.

Kontrolle der Ausfiihrung

Bei der Herstellung von Dibelverankerungen muss der mit der Verankerung von Dibeln
betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger
Vertreter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat flir die ordnungsgemafie
Ausfihrung der Arbeiten zu sorgen.

Wahrend der Herstellung der Dibelverankerungen sind Aufzeichnungen Uber den
Nachweis der vorhandenen Betonfestigkeitsklasse und die ordnungsgeméafBe Montage der
Dibel vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fuhren.

Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind
dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die
Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmer
aufzubewahren.
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Bild 2: Vorsteckdubel HDA-P dynamic: Einbauzustand

Spreizhulse

. _HO

Isenversenkung hg

NN

—a

NSNS SSSSSSSSOSSSSS

3 £, 7 &
SO

Rote
Farbmarkierung

- - - N -

S N,

L

SOOUONOAEIASINSARINAINNNANRK

-

%

4

s
v SV
v/ A 4
. 4

7
7

N
Nyl

NN\ SESLhtaY. NANNAN
rSr S S S S S S S S S S 4
rS S S S S S S S SSrSr Sr S
r S eSS S S S S S S S S S
20 S S S S S S S S S S
P AN / / 7 ’ / ’ 7 7 ’ 7 /

Y

N

Bohrlochtiefe

) (G

Dicke des
Anbauteils

Injektionsmortel
HIT-HY 150 bzw
HIT-HY 150 MAX -

Hilti Deutschland GmbH
HiltistraBe 2
86916 Kaufering

Telefon (08191) 90-0
Telefax (08191) 90-1122

Hilti Hinterschnittdiibel
HDA dynamic

Vorsteckdiibel
HDA-P dynamic
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Bild 3: Durchsteckdlibel HDA-T dynamic
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Bild 4: Durchsteckdibel HDA-T dynamic Einbauzustand
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Hilti Hinterschnittdiibel
Hilti Deutschland GmbH HDA dynamic Anlage 2
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Durchsteckdiibel bauaufsichtlichen Zulassung
Telefon (08191) 90-0 HDA-T dynamic Nr. Z2-21.1-1693
Telefax (08191) 90-1122 Produkt und Einbauzustand vom 7. Januar 2010




Bild 5: Vorsteckdibel HDA-P dynamic

Nut um 90° gedreht gezeichnet

Bild 6: Durchsteckdlibel HDA-T dynamic

Hi
HOA-T...

Nut um 90° gedreht gezeichnet

Tabelle 1: Benennung und Werkstoffe

Teil | Benennung HDA-P / HDA-T (galvanisch verzinkt = 5jim)
1 | Spreizhilse bearbeiteter Stahl mit Wolframkarbid-Schneiden
2 | Konusbholzen kalt verformter Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
3 gg?:;gg:ggggggghichtu ng | Galvanisch verzinkt 5-25um, DIN 50961
4 | Sechskantmutter Festigkeitsklasse 8, gal. verzinkt, DIN 934 bzw. DIN EN ISO 4032
5 | Vertlllscheibe gehérteter Einsatzstahl 1.7131 oder Gufteil EN-GJMB-550
6 | Schneiden Wolframkarbid
7 | Kunststoffring Kunststoffring
8 |Kappe Kunststoffkappe
9 | Kugelscheibe galvanisch verzinkt, DIN 6319
10 | Sicherungsmutter galvanisch verzinkt

Hilti Deutschland GmbH
HiltistraBe 2
86916 Kaufering

Telefon (08191) 90-0
Telefax (08191) 90-1122

Hilti Hinterschnittdlibel
HDA dynamic

Werkstoffe

Anlage 3

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-21.1-1693

vom 7. Januar 2010




Bild 7: Injektionsmortel HIT-HY 150

HIT Injektionsmortel
330 ml / 500 ml / 1400 ml Foliengebinde

I
— HIT-HY 151
HIT HILTI HIT

HILTI HIT HILTI HIT
bett T R I L T i

:H Bezeichnung und Verfallsdatum aufgedruckt
Gebrauchsanleitung beigelegt

Einwegteile bei Arbeitsunterbrechung auswechseln /

E I AIT-HY 150

P

T Y i oy
Ji))

HIT Injektionsmortel 1100 ml Gro3gebinde

Tabelle 2: Wartezeit bis zum Aufbringen der auBBeren Last

Die Temperatur im Verankerungsgrund / Anbauteil
darf wéhrend der Aushartung +5° C nicht unterschreiten.

VerankeLer:ggg:it:; ;n;\nbauteil Aushartezeit
+5°C bis +10°C 90 Minuten
+10°C bis +15°C 75 Minuten
+15°C bis +20°C 60 Minuten
+20°C bis +25°C 50 Minuten
+25°C bis +30°C 45 Minuten
+30°C bis +40°C 40 Minuten %

Hilti Hinterschnittdiibel

Hilti Deutschland GmbH HDA dynamic Anlage 4

HiltistraBe 2

86916 Kaufering zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Telefon (08191) 90-0 Injektionsmortel Nr. Z-21.1-1693

Telefax (08191) 90-1122 Hilti HIT-HY 150 vom 7. Januar 2010




Bild 8:

Injektionsmértel HIT-HY 150 MAX:
Foliengebinde: 330 mi, 500 ml und 1400 mi

Markierung

HILT! HIT-HY 150 MAX

Herstellzeit,
Herstelltag,

Verfall

datum
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Statikmischer Hilti HIT-RE-M:

Einwegteile bei Arbeitsunterbrechung auswechseln

o = E———

Tabelle 3: Wartezeit bis zum Aufbringen der &uf3eren Last

Y Die Temperatur des Gebindes muss zwischen 20°C und 25°C liegen.

Temperatur im
Verankerungsgrund / Verarbeitungszeit Aushdrtezeit
Anbauteil
-10°C  bis -6°C" 180 min 12h
-5°C bsi  -1°C 40 min 4h
0°C bis +4°C 20 min 2h
+5°C bis +19°C 6 min 1h
+20°C bis +29°C 3 min 30 ming
+30°C  bis +40°C 2 min 30 min

Hilti Deutschland GmbH

HiltistraBe 2

86916 Kaufering

Telefon (08191) 90-0
Telefax (08191) 90-1122

Hilti Hinterschnittdiibel
HDA dynamic

Anlage 5

Injektionsmortel
Hilti HIT-HY 150 MAX
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Bild 9: VorsteckdUbel HDA-P dynamic

Markierung:
HIHDA-P d,-M... h/t,  (z.B.: HIHDA-P 30-M16x190/40)
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Nut um 90° gedreht gezeichnet
Bild 10: Durchsteckdlbel HDA-T dynamic
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Tabelle 4: Diibelabmessungen "

. max tgx s Léngen- Is Sw ds1 dsz dsa
Dibelbezeichnung kenn-
[mm] | [mm] | zeichnung | [mMm] [mm] | [mm] | [mm]

HDA-P 20-M10x100/20 16 150 I 100 17 19 16,8 [ 185 | 195 | 10
HDA-T 20-M10x100/20 20 150 | 120 17 19 |1 16,8 | 185} 195 | 10
HDA-P 22-M12x125/30 26 190 L 125 19 21 18,8 | 205 | 21,4 | 12
HDA-P 22-M12x125/50 46 210 N 125 19 21 18,8 | 205| 21,4 | 12
HDA-T 22-M12x125/30 30 190 L 155 19 21 18,8 | 20,5 | 21,4 | 12
HDA-T 22-M12x125/50 50 210 N 175 19 21 18,8 | 20,5 | 21,4 | 12
HDA-P 30-M16x190/40 36 275 R 190 | 24 29 | 26 29 29 16

S

R

S

HDA-P 30-M16x190/60 56 295 190 | 24 29 | 26 29 29 16
HDA-T 30-M16x190/40 40 275 230 | 24 29 | 26 29 29 16
HDA-T 30-M16x190/60 60 295 250 [ 24 29 | 26 29 29 16

" Abmessungen der Verfilllscheibe siehe Anlage 6

Hilti Hinterschnittdiibel

Hilti Deutschland GmbH HDA dynamic Anlage 6

HiltistraBe 2

86916 Kaufering zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Telefon (08191) 90-0 Dibelabmessungen Nr. Z-21.1-1693

Telefax (08191) 90-1122 vom 7. Januar 2010




Bild 11: Dynamic-Set
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Tabelle 5: Zuordnung der Dynamic-Sets

DiibelgroBe Dynamic-Set Verfiillscheibe

Durchmesser d, Dicke hy
[mm] [mm]

HDA-P M10 M10 42

HDA-T M10 M10

HDA-P M12 M12 5

HDA-T M12 M12 44

HDA-P M16 M16

HDA-T M16 M16 52 6

Hilti Deutschland GmbH

Hilti Hinterschnittdibel
HDA dynamic

HiltistraBe 2
86916 Kaufering

Telefon (08191) 90-0
Telefax (08191) 90-1122

Dynamic-Set
Abmessungen

Anlage 7

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-21.1-1693

vom 7. Januar 2010




Bild 12: Vorsteckdtibel
HDA-P dynamic
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Tabelle 6: Dubel- und Montagekennwerte

DiibelgréBe M10 M12 M16
Vorsteck- / Durchsteckdiibel HDA- P T P T P T
Bohrernenndurchmesser do [mm] 20 22 30
Bohrerschneidendurchmesser et £ [Mmm] 20,55 22,55 30,55
Bohrlochtiefe hy = [mm] 107 134,5 203
anzusanlioBonden Bautel d fmmj| 12 | 21 | 14| 23 | 8 | 32
Langloch [mm]| 12/21 - 14/23 - 18/32 -
Drehmoment beim Verankern Tinst [NmM] 50 80 120
minimale Dicke des Anbauteils min. tg, [mm] - 15 - 20 - 20
maximale Dicke des Anbauteils max. tg [mm] siehe Tabelle 3

minimale Hlisenversenkung R hg = [mm] 2

maximale Hulsenversenkung " hs< [mm]| 4 6 4 7 4 8

D)

a) Vorsteckdubel  HDA-P:

Hllsenversenkung hs nach Setzen des Dilbels (Einbauzustand)
Abstand Betonoberflache bis Oberkante Spreizhllse,

vgl. Bild 2

b) Durchsteckdiibel HDA-T:

vgl. Bild 4

Abstand Oberflache des Anbauteils bis Oberkante Spreizhlilse,

Hilti Deutschland GmbH

Hilti Hinterschnittdiibel
HDA dynamic

Anlage 8

HiltistraBe 2
86916 Kaufering

Telefon (08191) 90-0
Telefax (08191) 90-1122

Charakteristische

Dubel- und Montagekennwerte

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-21.1-1693

vom 7. Januar 2010




Tabelle 7: Mindestbauteildicke und minimale Achs- und Randabstande

DiibelgréBe HDA-P / HDA-T M10 M12 M16
min. Dicke des Betonbauteils  hpy, [mm] 170 190 270
gerissener Beton

min. Achsabstand " Smin [MM] 100 125 190
min. Randabstand Conin [MM] 80 100 150
ungerissener Beton

min. Achsabstand " Smin [MM] 100 125 190
min. Randabstand ? Crain [MM] 80 100 150

" Verhaltnis sy / het = 1,0
? Verhaltnis  Cpin / het = 0,8

Hilti Hinterschnittdiibel

Hilti Deutschland GmbH HDA dynamic Anlage 9

HiltistraBe 2 .

86916 Kaufering zur aIIge_memen
Mindestbauteildicke bauaufsichtlichen Zulassung

Telefon (08191) 90-0 Nr. Z-21.1-1693

Minimale Achs- und Randabstande

Telefax (08191) 90-1122 vom 7. Januar 2010




Tabelle 8: Charakteristische Werte fUr die Tragfahigkeit unter Ermidungs-
belastung bei zentrischer Zugbeanspruchung fir das
Bemessungsverfahren A entsprechend Anhang C der Leitlinie
fOr européische technische Zulassungen fur Metalldtbel

zur Verankerung im Beton

DiibelgroBe HDA-P / HDA-T M10 M12 M16
Stahlversagen
S gragtinigkel MNms NI 10 175 34
Teilsicherheitsbeiwert YMsN 1,5
DiibelgréBe HDA-P / HDA-T M10 Mi2 M16
Herausziehen
charakt. _
gorgsonen wng ANewo KNI G300 16 22 4
ungerissenen Beton

B35 1,18

C30/37 1,22
Erhéhungsfaktoren B45 1,34
fUr Negep Ve C40/50 1,41

B55 1,48

C50/60 1,55
Teilsicherheitsbeiwert Yo 1,35
DuibelgroBe HDA-P / HDA-T M10 Mi2 M16
Betonausbruch und Spalten”
effektive Verankerungstiefe et [mm] 100 125 190
Achsabstand SerN = Ser,sp [mmj] 300 375 570
Randabstand CorN = Cersp [mm] 150 190 285
Teilsicherheitsbeiwert Ve 1,35

") Bei Betonausbruch ist der Ausgangswert des charakteristischen Widerstandes fiir die Verankerung
des HDA in gerissenem Beton zu bemessen mit NORK_C =8,3 - foxcube

(5.2a) im Anhang C der Leitlinie, Abschnitt 5.2.2.4.

9% . he'®, anstatt der Gleichung

Hilti Deutschland GmbH

Hilti Hinterschnittdiibel
HDA dynamic

Anlage 10

HiltistralBe 2
86916 Kaufering

Telefon (08191) 90-0
Telefax (08191) 90-1122
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charakteristische Werte
bei zentrischer Zugbelastung
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Tabelle 9: Charakteristische Werte fur die Tragféhigkeit unter Ermidungs-
belastung bei Querbeanspruchung fir das Bemessungs-
verfahren A entsprechend Anhang C der Leitlinie
flr européische technische Zulassungen fur Metalldlbel

zur Verankerung im Beton

DiibelgroBe HDA-P M10 M12 M16
Stahlversagen "

charakteristische Querzugtragfahigkeit  AVg,s [kN] 2,5 6 l 8
Teilsicherheitsbeiwert VsV 1,35

Diibelgré3e HDA-T M10 Mi12 M16
Stahlversagen "

charakteristische Querzugtragfahigkeit ~ AVg.s [KN] 8,5 15 23
Teilsicherheitsbeiwert VsV 1,35

DuibelgréBe HDA-P / HDA-T M10 M12 M16
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

charakteristische Quertragfahigkeit AVpkop [KN] AV ep = 0,64 Vg ep 2
Faktor.ir) Qleichung (5.6), Anhang C K 5

der Leitlinie, Abschnitt 5.2.3.3

Teilsicherheitsbeiwert YMcp 1,35

DubelgréoBBe HDA-P / HDA-T M10 M12 M16
Betonkantenbruch

charakteristische Quertragfahigkeit AVgie [KN] AVgke = 0,55 - Vi &
wirksame Dubellange bei Querlast Iy [mm] 70 88 90
wirksamer AuBendurchmesser drom [MmM] 19 21 29
Teilsicherheitsbeiwert Ve 1,35

" Die Bedingungen gemaf Abschnitt 4.2.2.2 in Anhang C der Leitlinie sind einzuhalten.
2) Ermittlung von Vg ¢, Nach Gleichung 5.6 in Anhang C der Leitlinie.
R Ermittlung von Vge nach Gleichung 5.7 in Anhang C der Leitlinie.

Hilti Deutschland GmbH

Hilti Hinterschnittdiibel
HDA dynamic

HiltistraBe 2
86916 Kaufering

Telefon (08191) 90-0
Telefax (08191) 90-1122
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Erforderliche Nachweise:

Stahlversagen:

ANgy Ve fat

TEN

Betonausbruch:"

ANgy * VE fat

(ANRk,s ! Ymsn)

(ANRk,c ! Ye)

" AVRkcep) ist der kleinere Wert von AV, und AVggep (Tab. 8)

Herausziehen:

ANy - YF fat

YFN‘(A

Der Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung gegen Ermidung betragt yr o = 1,0.
Die Bemessung erfolgt mit Spitzenwerten (Maximalwerten).
Der Nachweis der Interaktion ist fir jede Versagensart getrennt durchzufthren.

NRk,p /YMp)

ey - AVSk "YF,fat < 1’0
(AVRk,s /YMSV)
AVSk 'YF,fat < 1,0
(AVike(ep) / Tvc(op))
< 10

Tabelle 10: Erhéhungsfaktoren ysy und gy

zentrische Querbeanspruchung
Zugbeanspruchung
Yen Yev
Einzelbefestigung 1,0 1,0
Mehrfachbefestigung 1.3
(DUbelgruppen) ’

Hilti Deutschland GmbH
Hiltistra3e 2
86916 Kaufering

Telefon (08191) 90-0
Telefax (08191) 90-1122
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Bild 13:

Setzwerkzeug HDA

Markierung:
Hilti TE-C/Y-HDA-ST d, - M...

Einsteckende

T

Tabelle 11: Erforderliche Setzwerkzeuge fur HDA

Setzwerkzeug @d [mm] Einsteckende
TE-C-HDA-ST 20-M10 20 TE-C
TE-C-HDA-ST 22-M12 22 TE-C
TE-Y-HDA-ST 22-M10 20 TE-Y
TE-Y-HDA-ST 22-M12 22 TE-Y
TE-Y-HDA-ST 30-M16 30 TE-Y

Bild 14:

Bundbohrer HDA

Arbeitslange t

Markierung:
Hilti C/Y d,-HDA t

Tabelle 12: Erforderliche Bundbohrer fur HDA

Einsteckende

Bundbohrer t [mm] dy [mm] Einsteckende
TE-C-HDA-B 20x100 107 20 TE-C
TE-Y-HDA-B 20x100 107 20 TE-Y
TE-C-HDA-B 20x120 127 20 TE-C
TE-Y-HDA-B 20x120 127 20 TE-Y
TE-C-HDA-B 22x125 133 22 TE-C
TE-Y-HDA-B 22x125 133 22 TE-Y
TE-C-HDA-B 22x155 163 22 TE-C
TE-Y-HDA-B 22x155 163 22 TE-Y
TE-C-HDA-B 22x175 183 22 TE-C
TE-Y-HDA-B 22x175 183 22 TE-Y
TE-Y-HDA-B 30x190 203 30 TE-Y
TE-Y-HDA-B 30x230 243 30 TE-Y
TE-Y-HDA-B 30x250 263 30 TE-Y
Hilti Hinterschnittdibel
Hilti Deutschland GmbH HDA dynamic Anlage 13

HiltistraBe 2
86916 Kaufering

Telefon (08191) 90-0
Telefax (08191) 90-1122
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Tabelle 13: Zuordnung der Setzwerkzeuge und Bundbohrer

Diibelbezeichnung

Bundbohrer

Setzwerkzeug

HDA-P 20-M10x100/20

TE-C-HDA-B 20x100

HDA-T 20-M10x100/20

TE-C-HDA-B 20x120

TE-C-HDA-ST 20-M10

HDA-P 20-M10x100/20

TE-Y-HDA-B 20x100

HDA-T 20-M10x100/20

TE-Y-HDA-B 20x120

TE-Y-HDA-ST 20-M10

HDA-P 22-M12x125/30

HDA-P 22-M12x125/50

TE-C-HDA-B 22x125

HDA-T 22-M12x125/30

TE-C-HDA-B 22x155

HDA-T 22-M12x125/50

TE-C-HDA-B 22x175

TE-C-HDA-ST 22-M12

HDA-P 22-M12x125/30

HDA-P 22-M12x125/50

TE-Y-HDA-B 22x125

HDA-T 22-M12x125/30

TE-Y-HDA-B 22x155

HDA-T 22-M12x125/50

TE-Y-HDA-B 22x175

TE-Y-HDA-ST 22-M12

HDA-P 30-M16x190/40

HDA-P 30-M16x190/60

TE-Y-HDA-B 30x190

HDA-T 30-M16x190/40

TE-Y-HDA-B 30x230

HDA-T 30-M16x190/60

TE-Y-HDA-B 30x250

TE-Y-HDA-ST 30-M16

Tabelle 14: Zuordnung der Bohrh&mmer

AnkergroBe HDA-P / HDA-T M10 M12 M20
Bohrhammer TE24

zum Ankersetzen TE25 " TE70/TE70-ATC TE70/TE70-ATC
wie angegeben TE40

oder gleichwertig

TES6 2¥/ TES6-ATC ¥ | TE76 ¥/ TE76-ATC ¥ |TE76 ¥/ TE76-ATC ¥

Schlagenergie [J] 3,7-5,3 7,0-10,5 8,0-10,5
Drehzahl unter Last  [1/min] 250 - 555 150 - 360 280 - 360
TE-C flr TE24, TE25
TE-C flr TE40
Einsteckende

TE-Y fir TE56 2
TE-Y fur TE56-ATC @

TE-Y

" TE25: nur 1. Gang

8 TE56/ TE56-ATC: Der Bereich der Schlagenergie wird nur wirksam
mit den angegebenen Setzwerkzeugen (siehe Tabelle 11 und Tabelle 13).

® TE56/TES6-ATC, TE76 /TE76-ATC: mit maximaler Hammerwirkung / Schlagenergie:

Hilti Deutschland GmbH
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