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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden
Lénderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union
belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Uber den
Europdischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte
gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistédndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verdéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtrdglich erganzt undmgéﬁﬁde:tm
werden, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1.1

1.2

2.1

2.2

I11I. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist die Befestigung von Schragstitzen mittels TOGE Betonschraube
TSM-BC ST in den GroBen @10, @12 und @14. Die TOGE Betonschraube TSM-BC ST ist
eine Spezialschraube mit Sechskantkopf aus Stahl "schwarz", aus galvanisch verzinkitem
Stahl oder aus galvanisch verzinktem und beschichtetem Stahl.

Die Verankerung der TOGE Betonschraube TSM-BC ST erfolgt durch Einschrauben in ein
vorgebohrtes zylindrisches Bohrloch. Das Spezialgewinde des Dlbels schneidet dabei ein
Gewinde in den Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch Formschluss des
Spezialgewindes im Beton.

Im Anlage 1 ist die TOGE Betonschraube TSM-BC ST im eingebauten Zustand dargestellt.

Anwendungsbereich

Die TOGE Betonschraube TSM-BC ST darf in bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton
der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 wund héchstens C50/60 nach
DIN EN 206-1;2001-07 "Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitdt" verankert werden. Die Schraube darf vor dem Erreichen der geforderten
charakteristischen Druckfestigkeit des Betons auf Nachweis entsprechend Abschnitt 4.1
verwendet werden.

Die TOGE Betonschraube TSM-BC ST ist nur flir temporére Befestigungen von Schrég-
stitzen vorgesehen. Sie kann nach dem Herausschrauben in anderen Bohrléchern
wiederverwendet werden, jedoch jeweils nur ein Mal im selben Bohrloch. Die Wieder-
verwendbarkeit muss vor jedem Einsatz visuell sowie mit einer Hiilsenlehre entsprechend
Abschnitt 4.3 Uberprift werden.

Die TOGE Betonschraube TSM-BC ST darf nur im ungerissenen Beton als Einzel-
befestigung entsprechend Anlage 3 verankert werden.

Die Betonschraube darf nur verwendet werden, sofern keine Anforderungen hinsichtlich
der Feuerwiderstandsdauer an die Gesamtkonstruktion einschlielich der Schraube
gestellt werden.

Die TOGE Betonschraube TSM-BC ST in der Ausflihrung "schwarz", "galvanisch verzinkt”
oder "galvanisch verzinkt und beschichtet" darf fiir den vorgesehenen temporéren Emsat?
im Innen- und AuBenbereich verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die TOGE Betonschraube TSM-BC ST muss den Zeichnungen und Angaben der Anh: »ge
entsprechen. Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen
Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen der Schrauben miissen den beim
Deutschen Institut fiir Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdiber-
wachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

Die Zugfestigkeit der Betonschraube ist begrenzt auf maximal 700 N/mm?2. Die Rand-
schicht der Schraube darf nicht gehértet werden.

Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein der Betonschraube muss vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Zuséatzlich ist das Werkzeichen, die
Zulassungsnummer und die vollstédndige Bezeichnung der Betonschraube anzugeben.
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2.3.2

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3
Ubereinstimmungsnachweis erfiilit sind.

Die Schraube wird als TOGE Betonschraube TSM-BC ST 10, TSM-BC ST 12 bzw.
TSM-BC ST 14 bezeichnet.

Jeder Betonschraube ist der Typ, die GréBe und die Schraubenldnge entsprechend
Anlage 2 einzupragen.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestadtigung der Ubereinstimmung der Betonschraube mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmadBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Betonschraube
nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Betonschraube
eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontroile

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Fur Umfang, Art und H&aufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle sind die beim
Deutschen Institut fir Bautechnik und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegte Prif-
plan maBgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangs-
materials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
{iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich-is
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unvfrzughc
zu wiederholen. .
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3.1

3.2

4.1

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der Betonschraube ist die werkseigene Produktionskontrolle durch
eine FremdUberwachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstprifung der Betonschraube durchzu-
fihren und es muissen auch Proben flr Stichprobenprifungen entnommen werden. Die
Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fir Umfang, Art und Haufigkeit der FremdUberwachung ist der beim Deutschen Institut
flr Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan maBgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremdUberwachung sind mindestens fUnf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf

Die Verankerungen sind ingenieurm&Big zu planen. Unter Berlcksichtigung der zu
verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen.

Die Konstruktionszeichnungen missen die genaue Lage sowie die GroBe der
TOGE Betonschrauben TSM-BC ST enthalten.

Bemessung

Der Nachweis der unmittelbaren 6&rtlichen Krafteinleitung in den Beton ist erbracht. Die
Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Zusatzbeanspruchungen, die in der Schraube, im anzuschlieBenden Bauteil oder im
Bauteil, in dem die Betonschraube verankert ist, aus behinderter Forménderung (z. B. bei
Temperaturwechseln) entstehen kdnnen, sind zu berlcksichtigen.

Die Mindestabstdnde der Schrauben (Achs-, Randabsténde) und die Bauteildicke nach
Anlage 4 dUrfen nicht unterschritten werden.

Es ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert der Einwirkung Fgy den Bemessungswert
des Widerstandes Frq nicht Uberschreitet: Fed € Frq Fed, Fre in [KN]

Die Bemessungswerte des Widerstandes flr alle Lastrichtungen, unabhdngig von der
Versagensart, sind in Anlage 4 in Abhdngigkeit von der SchraubengréBe fur die Beton-
festigkeit fo e 2 10 N/mm?2  sowie flr die Betonfestigkeit focune = 25 N/mma2
angegeben.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Die Montage der zu verankernden Betonschraube ist nach den gemé&fB Abschnitt 3.1
gefertigten Konstruktionszeichnungen vorzunehmen.

Die Schraube darf in jungem Beton vor dem Erreichen der charakteristischen Betondruck-
festigkeit fo e (d.h. vor Ablauf der 28 Tage nach dem Betoniervorgang) verwendet
werden. In diesem Fall ist die Betondruckfestigkeit in Anlehnung an DIN 1048 zu
ermitteln und muss einen Wert von f. e = 10 N/mm?2 erreichen.
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4.2

4.3

4.4

A. Kummerow

Herstellung und Reinigung des Bohrlochs

Die Lage des Bohrloches ist mit der Bewehrung so abzustimmen, dass ein Beschidigen
der Bewehrung vermieden wird.

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Betonoberfliche mit Hartmetall-Mauerbohrern zu
bohren. Der Hartmetall-Mauerbohrer muss den Angaben des Merkblattes des Instituts fiir
Bautechnik (ber "Kennwerte, Anforderungen und Prifungen von Mauerbohrern mit
Schneidkdrpern aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlécher von Dibelveranke-
rungen verwendet werden" (Fassung Januar 2002) entsprechen.

Die Einhaltung der Bohrerkennwerte st durch ein Abnahmepriifzeugnis 3.2
(DIN EN 10204) oder durch die Prifmarke (siehe Merkblatt) der Priifgemeinschaft Mauer-
bohrer e.V., Remscheid, zu belegen.

Bohrernenndurchmesser, Schneidendurchmesser und Bohrlochtiefe missen den Werten
der Anlage 4 entsprechen. Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen.

Bei einer Fehlbohrung ist ein neues Bohrloch im Abstand von mindestens 2 x Tiefe der
Fehlbohrung anzuordnen.

Setzen der Schraube

Die TOGE Betonschraube TSM-BC ST ist nur fiir eine tempordre Anwendung in einem
einzelnen Bohrloch vorgesehen. Nach dem Herausschrauben kann sie in anderen Bohr-
I6chern wiederverwendet werden, jedoch jeweils nur ein Mal im selben Bohrloch.

Vor jeder Wiederverwendung ist der VerschleiB des Gewindes mit einer zugehgrigen
Hulsenlehre entsprechend Anlage 2 zu Uberprifen. Die Betonschraube darf nur wieder-
verwendet werden, wenn nicht mehr als 3 Gewindegadnge (siehe Darstellung, Anlage 2) in
die Hulse eindringen k&énnen. Schrauben mit sichtbaren Beschadigungen, z. B. durch
Korrosionsabtrag, dirfen grundsatzlich nicht wiederverwendet werden,

Die Schraubenldnge muss so gewahlt werden, dass der Mindestwert der Setztiefe hnom
(L&nge der Schraube im Beton) nach Anlage 4, Tabelle 2 eingehalten ist.

Die TOGE Betonschraube TSM-BC ST darf mit einem Impulsschrauber mit Tangen-
tialschlag eingedreht werden.

Um ein Durchdrehen der Schraube zu vermeiden, soll der Schrauber mit einer Leistungs-
abgabe im oberen Bereich mit einer automatischen Abschaltvorrichtung, z. B. Uber den
Tiefenanschlag, ausgestattet sein.

Die Betonschraube ist richtig verankert, wenn

- die zu befestigende FuBplatte ohne Zwischenlage ganzflachig gegen den Beton
verschraubt ist,

- ein leichtes Weiterdrehen der Schraube nicht mdéglich ist,
- die Setztiefe h,,m nach Anlage 4, Tabelle 2 eingehalten ist.

Kontrolle der Ausfiihrung

Bei der Montage der Betonschrauben muss der mit der Verankerung betraute Unter-
nehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des
Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat flr die ordnungsgemé&Be Ausflhrung
der Arbeiten zu sorgen.

Wahrend der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen Uber den Nachweis der
vorhandenen Betondruckfestigkeit nach Abschnitt 4.1 und die ordnungsgem&Be Montage
der Betonschraube vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fiihren.

Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind
dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die
Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen
aufzubewahren.
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Tabelle 1:  Abmessungen und Werkstoffe

N

iy

TSMBC ST10 | TSM-BCST12 | TSM-BCST 14}~
Schraubenléange L> [mm] 90 105 130
L< [mm] 310 310 310
Kerndurchmesser d, [mm] 8,8 10,8 12,8
Auflendurchmesser d, [mm] 12,6 14,6 16,6
Huisenlehre
Innendurchmesser d [mm] 12 14 16
Werkstoff Stahl EN 10263-4
TOGE-Dilbel TOGE Betonschraube Anlage 2
A. Gerhard KG TSM-BC ST " . b
llesheimer StraBe 10 Zur afigemeinen bau-
D-90431 Nmberg aufsichtlichen Zulassung
Kopfformen;
Tel. +49 911 65968-0 Abmessungen und Z-21.8-1916
Fax +49 911 65968-50 Werkstoffe vom 1. Juli 2010

email: z-info@toge.de
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Tabelle 2: Montagekennwerte, Mindestbauteildicke und Mindestabstande,

Bemessungswiderstande fur alle Lastrichtungen und Versagensarten

TSM-BC ST10 | TSM-BCST12 | TSM-BC ST 14
Bohremenndurchmesser d, fmm] 10 12 14
Bohrerschneidendurchmesser d,, < | [mm] 10,45 12,56 14,5
Bohrochtiefe h, 2| [mm] 85 100 125
Lange der Schraube im Beton " h,,> | [mm] 75 90 115
Mindestbauteildicke * L (mm] 130 150 200
Mindestachsabstand s [mm] 180 220 280
Mindestrandabstand c [mm] 600 720 920
Bemessu.ngsyviderstand im Beton mit d?)r [KN] 8.7 12,0 16,6
Druckfestigkeit fo. sz 10 Nfmm? _ Fgy
Bemessuhgsyviderstand im Beton mit d?)r 12,2 183 25,7
Druckfestigkeit fu awe= 25 Nfmm?  Fgy IkN]

" Setztiefe h,,, abhangig von Schraubenlange L (siehe Anhang 2, Tabelle 1)

? Bauteildicke h,,, abhangig von Setztiefe h,..; h,. 21,7 h,.- 8,5

¥ zulassige Last zul F = Fy, /Y, mit Y. =15
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