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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lé&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die "TELEPLAN Fassadenplatte", kurz Fassadenplatte, ist ein werkseitig vorgefertigtes War-
medamm-Verbundsystem (WDVS) bestehend aus Dammstoffplatten aus expandiertem
Polystyrol (EPS) oder Polyurethan (PUR), einseitig beschichtet mit einem Textilglas-Gitter-
gewebe bewehrten Unterputz und kunstharzgebundenen Oberputzen. Ruckseitig ist ein
Glasvlies aufgeklebt. Die Fassadenplatte wird am Untergrund angeklebt oder mechanisch
befestigt.

Die Dammstoffdicke betragt hdéchstens 50 mm bei PUR-Platten bzw. 100 mm bei
EPS-Platten.

Die Fassadenplatte ist schwerentflammbar.

1.2 Anwendungsbereich

Die Fassadenplatte darf fir Fertighduser verwendet werden; sie darf dabei auf genormten
oder allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Untergriinden (Plattenwerkstoffen) im Holzbau
angewendet werden. Die Plattenwerkstoffe missen fur die Anwendung als AufBenbe-
plankung/ -bekleidung (ohne direkte Bewitterung) geeignet sein.

Die fur die Verwendung zuléssige Gebaudehdhe ergibt sich aus dem Standsicherheits-
nachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der L&nder nicht
geringere Gebaudehdhen ergeben.

Die Oberflache der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein und mindestens eine
AbreiBfestigkeit von 0,08 N/mm? aufweisen.

Die Fassadenplatte darf nicht zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den AuBenwand-
flachen verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

2.1 Allgemeines
Die Fassadenplatte und ihre Teile missen den Besonderen Bestimmungen und den
Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den beim Deutschen Institut
fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

221 Fassadenplatte

Die "TELEPLAN Fassadenplatte" muss aus den nachfolgenden Produkten bestehen und im
Aufbau den Angaben der Anlage 1 entsprechen. Sie darf maximal 13,00 m lang und 2,70 m
breit sein.

Die Fassadenplatte muss die Anforderungen an die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1:
1998-05, Abschnitt 6.1, einhalten.

2.2.1.1  Warmedédmmstoff
Als Dammstoff diirfen die nachfolgend aufgefiihrten Hartschdume verwendgt we '
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2.2.1.1.1 PUR-Hartschaum

Normalentflammbarer (Baustoffklasse DIN 4102-B2) Polyurethan-Hartschaum "Puren
NE-B2" nach DIN EN 13165 mit folgenden Eigenschaften gemaB Bezeichnungsschlissel
nach Norm T2 — CS(10\Y)150 — DS(TH)9 sowie einer Mindestquerzugfestigkeit von
100 kPa*, mit einer Rohdichte, geprift nach DIN EN 1602, von maximal 35 kg/m3 und einer
Dicke von 20 - 50 mm der Fa. PUREN Schaumstoff GmbH

2.2.1.1.2 EPS-Hartschaum

Schwerentflammbarer (Baustoffklasse DIN 4102-B1) expandierter Polystyrol-Hartschaum
nach DIN EN 13163 mit folgenden Eigenschaften gemaR Bezeichnungsschlissel nach Norm
T2 - L2 -W2 - S2 - P4 - DS(70,-)2 — DS(N)2 — TR100 sowie mit einer Rohdichte, geprift
nach DIN EN 1602, von maximal 30 kg/m3 und mit einer Dicke von 20 — 100 mm.

2.2.1.2 Glasvlies
Das Glasvlies hat ein Flachengewicht von 90 - 100 g/m2 und muss mit den beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben Ubereinstimmen.

2.2.1.3 Bewehrung

Die Bewehrung muss aus beschichtetem Textilglas-Gittergewebe bestehen. Das Gewebe
muss die Eigenschaften nach Tabelle 1 erfullen.

Tabelle 1:
Eigenschaften Textilglas-Gittergewebe
Flachengewicht 160 g/m?
Maschenweite K/S ca.4 mm x4 mm
Breite ca.2,70m
Hoéchstzugkraft im Anlieferungszustand
geprift nach ETAG 004, Abs. 5.6.7.1.1 2 W8 sl o
Restfestigkeit nach Alterung,
geprift nach ETAG 004, Abs. 5.6.7.1.2 24 B on

2.2.1.4 Putzsystem

Das Putzsystem besteht aus dem Unterputz "FALIMA Armierungsspachtel S 144" und dem
Oberputz "FALIMA Putz S 146" oder "FALIMA Putz K".

Der Unterputz muss eine pastése Kunstharzdispersionsspachtelmasse sein und die Ober-
putze missen pastése Kunstharzputze sein.

Fir das Putzsystem aus dem Unterputz "FALIMA Armierungsspachtel S 144" und dem
Oberputz "FALIMA Putz S 146" muss die kapillare Wasseraufnahme w - geprift nach
DIN 52617 — 0,12 kg/(mh/ﬁ) und die wasserdampfdiffusionsdquivalente Luftschichtdicke sq
— geprift nach DIN EN ISO 12752 — 0,44 m bis 0,60 m betragen.

Fiar das Putzsystem aus dem Unterputz "FALIMA Armierungsspachtel S 144" und dem
Oberputz "FALIMA Putz K" muss die kapillare Wasseraufnahme w - geprift nach

DIN EN ISO 15148 — 0,08 kg/( mzx/_ und die wasserdampfdiffusionsdquivalente Luft-
schichtdicke sy — gepriift nach DIN EN ISO 12572 — 0,73 m bis 0,94 m betragen; gepruft im
Trockenverfahren. _ "

Die Zusammensetzung des Unterputzes und der Oberputze muss jeweils mi
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Rezepturen und weiteren Angaf
stimmen.

Jeder Einzelwert eines Priifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.
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222 Klebstoff
Der Klebstoff "Teleplan-Kleber SE" zum Ankleben der Fassadenplatten auf den Untergrund
und zum Ankleben des riickseitigen Glasvlieses muss eine pastése Kunstharzdispersions-
spachtelmasse sein.

Die Zusammensetzung des Klebstoffes muss mit der beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegten Rezeptur Ubereinstimmen.

223 Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Fassadenplatte am Untergrund missen folgende Befestigungsmittel

verwendet werden:

e Klammern nach DIN 1052:2008-12 aus nichtrostendem Stahl (Werkstoffnummer 1.4301)
oder aus einem hinsichtlich des Korrosionsverhaltens gleichwertigen Stahl. Es muss
dn 22,0 mm, bg = 27 mm sein.

Die verwendeten Befestigungsmittel miissen mit den beim Deutschen Institut fir Bautechnik

hinterlegten Angaben Ubereinstimmen.

23 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.3.1 Herstellung
Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.3 sind werksseitig herzustellen.
Die Fassadenplatten sind aus den Produkten nach Abschnitt 2.2.1.1 bis 2.2.1.4 werkseitig
nach dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegen Verfahren herzustellen. Auf
den Dammstoff nach Abschnitt 2.2.1.1 ist riickseitig das Glasvlies nach Abschnitt 2.2.1.2 mit
dem Klebstoff nach Abschnitt 2.2.2 mit einer Auftragsmenge von 0,35 — 0,40 kg/m? aufzu-
kleben. Die Sichtseite ist mit dem Unterputz nach Abschnitt 2.2.1.4 mit einer Auftragsmenge
von 1,2 —1,5 kg/m2 und einer Schichtdicke von 0,5 — 1,0 mm zu beschichten. Das Beweh-
rungsgewebe nach Abschnitt 2.2.1.3 ist in den Unterputz einzuarbeiten, wobei die Kettfaden
des Gewebes in Plattenlangsrichtung verlaufen missen. Nach dem Erhéarten des Unter-
putzes ist der Oberputz "FALIMA Putz S 146" mit einer Auftragsmenge von 4 — 5 kg/m2 und
einer Schichtdicke von 2,0-3,0 mm oder der Oberputz "FALIMA Putz K" mit einer
Auftragsmenge von 2,2 — 5,0 kg/m2 und einer Schichtdicke von 2,0 - 3,0 mm aufzubringen.

2.3.2 Verpackung, Transport und Lagerung
Die Fassadenplatten nach Abschnitt 2.2.1 sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung zu liefern. Sie sind bei Verpackung, Transport und Lagerung vor
Beschéadigung zu schiitzen. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

2.3.3 Kennzeichnung
Die Verpackung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.3 oder der jeweilige Beipack-
zettel missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der La&nder gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt sind.

Auf der Verpackung der Fassadenplatte sind auBerdem anzugeben:
- "TELEPLAN Fassadenplatte"
Kennzeichnung des Dammstoffs nach DIN EN 13163 bzw. DIN EN 13165
- Rohdichte und Dicke des Da&mmstoffs
"Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"
Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung i
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2.4 Ubereinstimmungsnachweis
241 Allgemeines
2.4.1.1  Ubereinstimmungsnachweis durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Klebstoffs, der Dammstoffplatten und der Fassa-
denplatte insgesamt mit den Bestlmmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss flr jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelméBigen Fremdiberwachung einschlie3-
lich einer Erstprifung der Bauprodukte nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen
erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzuflihrenden Produktpriifung haben die Hersteller des Klebstoffs, der
Démmstoffplatten und der Fassadenplatte eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie
eine hierflr anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten. Fur die Fassadenplatte gilt der
Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (s. Abschnitt 2.3.2) als
Hersteller in diesem Sinne.

Ist der Hersteller der Fassadenplatte nicht auch Hersteller der verwendeten Produkte, so
muss er vertraglich sicherstellen, dass die fur die Fassadenplatte verwendeten Produkte
einer zulassungsgerechten werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer zulassungs-
gerechten Fremdiberwachung unterliegen.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

2.4.1.2  Ubereinstimmungsnachweis durch Herstellererklarung mit Erstprifung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Glasvlies, der Bewehrung, des Unterputzes und
der Oberputze mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprifung der Bauprodukte
durch eine hierfir anerkannte Prifstelle erfolgen.

24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die Beschreibung und Uberpriifung
des Ausgangsmaterials und der Bestandteile nach Abschnitt 2.2 einschlieBen. Fir den Kleb-
stoff nach Abschnitt 2.2.2 und das Putzsystem nach Abschnitt 2.2.1.4 sind die zutreffenden
Prifungen zur "Eigenliberwachung” nach DIN 18558:1985-01 durchzufthren.

Hinsichtlich des Brandverhaltens der Fassadenplatten insgesamt sind die "R|chtl' e
Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DM
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"' zu beachten. 4

Die "Richtlinien" sind in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fiir Bautechnik verdffentlicht.

741664.10 1.33.41-477/3
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzlglich zu
wiederholen.

243 Priifung der Bauprodukte im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises
2.4.3.1 Fremdiberwachung

Fur den Klebstoff, die Dammstoffplatten und die Fassadenplatte insgesamt ist in jedem
Herstellwerk die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdlberwachung regel-
maRig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung der Bauprodukte durchzufiihren.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Im Rahmen der Fremdiberwachung und Erstprifung des Klebstoffes ist die Abreil3festigkeit
am Dammestoff in Anlehnung an DIN 18555-6:1987-11 zu prifen; die Abrei3festigkeit muss
bei vollflachiger Verklebung mindestens einen Wert von 0,03 kPa erreichen.

Fir die Durchfithrung der Uberwachung und Priifung hinsichtlich des Brandverhaltens der
Fassadenplatte insgesamt gelten auBerdem die "Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung".

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens 5 Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

2.4.3.2 Erstprifung der Bauprodukte durch eine anerkannte Prifstelle

Im Rahmen der Erstpriifung des Glasvlies und der Bewehrung sind die im Abs
und 2.2.1.3 genannten Produkteigenschaften zu prifen. Bei der Erstprifu
systems nach Abschnitt 2.2.1.4 sind mindestens die zutreffenden Prifung
Uberwachung" nach DIN 18558:1985-01 durchzufihren.

741664.10 1.33.41-477/3
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3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Standsicherheitsnachweis
Der Nachweis der Standsicherheit flir den in Abschnitt 1.2 dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung genannten Anwendungsbereich der Fassadenplatte und bei Ausflhrung
gemaB Abschnitt 4 ist flir Gebaude, beansprucht durch Winddruck (maximale Windsoglast)
w, = -2,2 kN/m? fur angeklebte Fassadenplatte bzw. in Abhangigkeit von der Klammeranzahl
bis maximal w, =-1,2 kN/m? fir mechanisch befestigte Fassadenplatte, im Zulassungs-
verfahren erbracht worden.
Die Windlasten ergeben sich aus DIN 1055-4.

3.2 Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Far den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gilt fur die Dadmmstoffplatten (siehe
Abschnitt 2.2.2) ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit in Abhangigkeit vom jeweiligen
Nennwert geméaB DIN V 4108-4:2007-06%, Tabelle 2, Kategorie I. Ein Bemessungswert nach
Kategorie Il gilt fir Dammstoffplatten, bei denen im Rahmen eines Ubereinstimmungs-
nachweises auf der Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein Grenz-
wert Agren, bestimmt wurde. Klebemértel und Putze sind zu vernachléssigen.
Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebriickenwirkung bei der Verwendung
von Befestigungsmitteln muss dabei nicht berlcksichtigt werden, wenn die VergréBerung
des Warmedurchgangskoeffizienten nicht mehr als 0,02 W/(m?2K) betragt.
Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Die sq-Werte flr
das genannte Putzsystem sind Abschnitt 2.2.1.4 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zu entnehmen.

3.3 Brandschutz
Das WDVS, bestehend aus Fassadenplatten und ggf. Klebstoff, ist auf Untergriinden nach
Abschnitt 4.1 schwerentflammbar. Der Nachweis der Schwerentflammbarkeit gilt nur fir die
Feuerbeanspruchung von der Putzseite her.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

41 Aufbau

741664.10

Die Fassadenplatten dirfen nur werkseitig als WDVS von Fertighdusern eingebaut werden.

Die Fassadenplatte muss gemaf folgender Bestimmungen und entsprechend den Angaben
der Anlage 1 sowie unter Beriicksichtigung der Planungsvorgaben (s. Abschnitt 3) ausge-
fuhrt und angebracht werden.

Die Oberflache der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein und mindestens eine

AbreiBfestigkeit von 0,08 N/mm? aufweisen.

Als Untergriinde (Plattenwerkstoffe) im Holzbau dirfen nur folgende Bauprodukte verwendet

werden:

1. Organischgebundene Holzwerkstoffplatten nach DIN EN 13986 und DIN V 20000-1 mit
einer Dicke > 12 mm (Spanplatten nach DIN EN 312, Sperrholz nach DIN EN 636, Holz-
faserplatten nach DIN EN 622-2 bzw. DIN EN 622-3 und geschliffene, > 10 mm dicke
OSB-Platten 2-4 nach DIN EN 300 oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung)

2. Zementgebundene Spanplatten nach DIN EN 13986, DIN EN 634-2 und DIN V 20000-1
oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

3. Gipsfaserplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

DIN V 4108-4:2007-06 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 4:
schutztechnische Kennwerte
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4. Faserzementplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
5. Gipsgebundene Spanplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
6. Gipsplatten nach DIN 18180 oder DIN EN 520

Die Plattenwerkstoffe missen fur die Anwendung als AuBenbeplankung/-bekleidung (ohne
direkte Bewitterung) geeignet sein.

Bei der Befestigung durch Verklebung dirfen die Fassadenplatten zur Fixierung zusétzlich
mit geeigneten mechanischen Befestigungsmitteln gehalten werden.

Fur die Verarbeitung und Erhartung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu
beachten.

4.2 Eingangskontrolle der Bauprodukte

Fir die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.3 ist vor dem Einbau eine Eingangs-
kontrolle der Kennzeichnung geméaB Abschnitt 2.3.3 durchzufihren.

4.3 Untergrund

Bei Untergriinden nach Abschnitt 4.1 kann die AbreiB3festigkeit in der Regel ohne weitere
Nachweise vorausgesetzt werden. Die Prifung der AbreiBfestigkeit muss - falls erforderlich -
nach DIN 18555-6 erfolgen.

Die Untergrinde muissen fiir die Befestigung der Fassadenplatte mit Befestigungsmitteln
nach Abschnitt 2.2.3 unter Beachtung der erforderlichen Randabstdnde geméan DIN 1052
ausreichend bemessen sein.

Der Untergrund muss vor Aufbringen der Fassadenplatte vor einer unzutraglichen Befeuch-
tung geschutzt werden.

Unebenheiten bis 1 cm/m dirfen tberbrickt werden; gréBere Unebenheiten miissen mecha-
nisch egalisiert werden.

4.4 Klebstoff

Der Klebstoff nach Abschnitt 2.2.2 ist verarbeitungsfertig. Er ist mit einer Auftragsmenge von
1,5 — 2,0 kg/m?2 auf einen der in Abschnitt 4.1 genannten Untergriinde aufzubringen.

4.5 Anbringen der Fassadenplatten
451 Verklebung

Die Fassadenplatten nach Abschnitt 2.2.1 werden mit dem Klebstoff nach Abschnitt 2.2.2
und einer Auftragsmenge gemdaB Abschnitt 4.4 vollflachig auf den Untergrinden nach
Abschnitt 4.1 verklebt. Der Klebstoff ist von Hand oder maschinell aufzubringen. Unmittelbar
vor dem Ansetzen der Fassadenplatten ist der Klebestoff mit einer Zahntraufel aufzu-
kammen.

Die Platten diurfen zusétzlich zur Fixierung mit mechanischen Hilfen gehalten werden.
Beschadigte Dammstoffplatten diirfen nicht eingebaut werden.

4.5.2 Mechanische Befestigung
Fir die mechanische Befestigung dirfen nur Fassadenplatten nach Abschnitt 2.2.1 mit

Dammstoffen aus EPS-Hartschaum gemaB Abschnitt 2.2.1.1.2 mit einer Rohdichte zwischen
20 — 30 kg/m3 und einer Dicke > 60 mm zur Anwendung kommen.

Die Fassadenplatten missen mit Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.2.3 befestigt werden.
Die Breitriickenklammern sind im 45° Winkel zu Kett- und Schussfaden des Gewebes auf
die Oberflache der Fassadenplatte zu setzen. Fir das Setzen der Breitricken i
ein geeigneter Setztiefenbegrenzer zu verwenden. Sofern im Folgenden
bestimmt wird, gelten die Bestimmungen der DIN 1052:2008-12.

Es sind immer geschosshohe Fassadenplatten zu verwenden. Sie sind i
kalen und horizontalen Rippen der tragenden Holzkonstruktion zu befestiggn.

741664.10 1.33.41-477/3
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Die Dammstoffplatten sind bei Verwendung auf Beplankungen oder Bekleidungen aus Plat-
tenwerkstoffen gemaB Abschnitt 4.1 oder auf tragenden Holzkonstruktionen von Auf3en-
wéanden in Holzbauart immer auf den Rippen zu befestigen; d. h., die Verankerung muss
durch die Bekleidung oder Beplankung gesetzt werden. Die Rippen durfen einen maximalen
Abstand von 62,5 cm haben. Es ist der vertikal zulédssige Abstand der Befestigungsmittel
untereinander gemafn Tabelle 3 zu beachten. Weiterhin ist zu berlcksichtigen, dass jede
Fassadenplatte auf mindestens zwei Rippen mit mindestens 3 Befestigungsmitteln je Rippe
zu befestigen ist.

Tabelle 3:  Mindestanzahl der Befestigungsmittel je m® und zulassiger vertikaler Abstand
der Befestigungsmittel untereinander fur einen Stdnderabstand von maximal
62,5 cm

Winddruck w, nach DIN 1055-4 bis [kN/m?] Z“'ézzigtzrn‘ée;;‘:a'er

-0,35 | -0,56 |-0,77 | - 0,90 1,2 Befestigungsmittel

Mindestanzahl/m?

Breitriickenklammern 10 14 18 20 24 > 80 mm

Die Einschlagtiefe in den Konstruktionshdlzern muss mindestens 30 mm betragen.
Fur die erforderlichen Randabsténde gilt DIN 1052:2008-12

Weitere Hinweise

Die Fassadenplatten sind so einzubauen, dass die Feuchtigkeit nicht eindringen kann und
Warmebriicken vermieden werden. Im eingebauten Zustand, bei Feuerbeanspruchung von
der Putzseite her, mlssen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe eingehalten
werden. Diese Details sind im Einzelfall (z. B. bei Plattenanschlissen) zu beurteilen.

Als unterer Abschluss der Fassadenplatten muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern
nicht ein vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockelddmmung vorliegt. Die
Anwendung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer Ma3nahmen.

Die Fensterbanke mussen regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne Behin-
derung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss der Fassadenplatte muss gegen Witterungseinflisse abgedeckt
werden.

Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen missen mit Dehnungsprofilen in den Fassaden-
platten berlicksichtigt werden. Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregen-
dicht zu schlieBen.

In Bereichen, in denen mit erhdhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kénnen beson-
dere MaBnahmen, z. B. die Ausflihrung einer zusétzlichen bewehrten Unterputzschicht
erforderlich sein.

Abweichende Ausflhrungen der Fassadenplatte von den Vorgaben dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind im Einzelfall zu beurteilen und bedirfen ggf. zusatzlicher
Nachweise.

1.33.41-477/3
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TELEPLAN Fassadenplatte
Mogliche Einbauzustéande

£2'2 yeweb uswwep) o
Bunyjuedegpuep, ssauu| g

Bunwiwgq P uopynIsSUYZ|cH ¢

L'g'z pewst apeduspessed NY 143130 L

s v L

—

—— - — ———— T — —

G ¥ 8

fiunyueday siegneg suyo - Buruswweny

€22 vewsh weuwwey o
Bumuegdagpuep, ssouu) 5

BUnuiuRQ 1AL UOMIUISUCYZIOH

¢ gewel Sumuedagpuen aiegny ¢

1'2'Z yewed enerduspessed Ny Id31aL L

G v € i

—-—h ———

g 14 € k

Bunuerdag aagng 2ip Young - BunBwiwe

Bunyuejdaqpuepy, assuu) g

Bunuiuge) pw LoynysuUoNzioH ¢

L't fewsb Bunyueidagoueny assany £
2'2'z gewab yolsqany 2

usgoiERIAMUENELd Jne Bungapen,

Seite 1 von 2

Z41733.10



1
=]
=

o
5:5 =
225
=)

[
s o
-
=
©
23]

(]
Q
=
©
[Z]
L]
=
[
a

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-33.41-477 vom 1. September 2010

Anlage 2

TELEPLAN Fassadenplatte
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Klammerbild bei mechanischer Befestigung (Be
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