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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens lber den Europédischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung muissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik nicht geprifte Uberset-
zung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéndert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordguemses,
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind Leckschutzausklei-
dungen Typ "fenosafe U", Typ "fenosafe green" und Typ "fenosafe blue", die als Teil eines
Leckanzeigegerates dazu dienen, einen Uberwachungsraum zu schaffen. Die Leckschutz-
auskleidungen bestehen jeweils aus einer konfektionierten Einlage (Innenhille), einer
Schutzplatte, einer Zwischenlage sowie dem erforderlichen Zubehor. Die Leckschutzaus-
kleidungen dirfen in Behaltern nach Absatz (2) fir die Lagerung folgender Flissigkeiten
eingesetzt werden:

—  Typ "fenosafe U" fiir Heizél EL nach DIN 51603-1", Dieselkraftstoff nach DIN EN 590?
sowie Gemischen aus Dieselkraftstoff und max. 20 % Fettsdure-Methylester (Biodiesel)
nach DIN EN 14214°,

— Typ "fenosafe green" fur Fettsédure-Methylester (Biodiesel) nach DIN EN 14214,

— Typ "fenosafe blue" fur Flussigdinger AHL (Ammoniumnitrat-Harnstoff-Lésung) und
NOx Reduktionsmittel AUS 32 (AdBlue) nach DIN 70070%.

Der Uberwachungsraum wird durch einen Unterdruck-Leckanzeiger mit einem Alarmschalt-
druck von mindestens 30 mbar Unterdruck Gberwacht. Eine Undichtheit in den Wandungen
des Uberwachungsraumes wird durch Druckanstieg optisch und akustisch angezeigt
(Beispiel fur die Anordnung der Leckschutzauskleidung siehe Anlage 1).

(2) Die Leckschutzauskleidungen dirfen in zylindrische Behélter aus Stahl, glasfaserver-
starktem Kunststoff (GFK), rechteckigen Behéltern aus Stahl sowie kugelférmigen Behéltern
aus glasfaserverstarktem Kunststoff oder Stahlbeton mit Auskleidung aus Kunststoff (z. B.
Polyamid) eingebaut werden. Die Behalter missen einen Verwendbarkeitsnachweis flr die
Lagerung der in Absatz (1) genannten Flissigkeiten haben. Die Behélter missen unter
atmospharischen Bedingungen betrieben werden und dirfen nicht héher als 5 m beim Ein-
satz der Typen "fenosafe U" und "fenosafe green" und nicht héher als 3 m beim Einsatz des
Typs "fenosafe blue" sein.

(3) Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird der Nachweis der Verwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Absatz (1) erbracht.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z. B. 1. Verordnung zum Geréatesicherheitsgesetz
- Niederspannungsverordnung -, Gesetz Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit von
Geréaten - EMVG -) erteilt.

(5) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entféllt fir den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG".

(6) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und
nicht auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutyag;m\

%
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\ Dentsches in»ritut/

DIN 51603-1:2008-08; Fliissige Brennstoffe — Heizéle - Teil \{:I\-réiz'(jl EE}Mﬁ@)‘é&E/ grderungen

DIN EN 590:2010-05; Kraftstoffe fir Kraftfahrzeuge — Dieselkraffstoff - Anforderupgen und Prifverfahren

DIN EN 14214:2010-04; Kraftstoffe fur Kraftfahrzeuge - Fettsaure-Methylest AME) fur Dieselmotoren — Anforde-
rungen und Prifverfahren

DIN 70070:2005-08; Dieselmotoren - NOx-Reduktionsmittel AUS 32 - Qualitatsanforderungen

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG); 31. Juli 2009
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
2.1 Allgemeines

Die Leckschutzauskleidungen und Ihre Teile missen den Besonderen Bestimmungen und
der Anlage dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegten
Angaben entsprechen.

2.2 Zusammensetzung und Eigenschaften

(1) Die Leckschutzauskleidung besteht aus einer konfektionierten Einlage (Innenhdille),
einer Schutzplatte aus Polyvinylchlorid (PVC) bzw. Polyvinylchlorid-Polyurethan (PVC-TPU),
einer Zwischenlage und dem Zubehor, z. B. Befestigungseinrichtungen, Verbindungsleitun-
gen und Winkelschlauchtllen.

(2) Zur Herstellung einer Leckschutzauskleidung Typ "fenosafe U" ist fur die Einlage die
PVC-Folie vom Typ "Sikaplan WP6100-08H blue-silver" mit der allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung Nr. Z-65.30-326 zu verwenden.

Zur Herstellung einer Leckschutzauskleidung Typ "fenosafe green" ist fur die Einlage die
PVC-TPU-Folie vom Typ "Mipoplast Biodieselfolie" (V 6240551) mit der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung Nr. Z-65.30-423 zu verwenden.

Zur Herstellung einer Leckschutzauskleidung Typ "fenosafe blue" ist fur die Einlage die
PVC-Folie vom Typ "Sikaplan WP 6120" mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-65.30-441 zu verwenden.

Die Einlagen erfillen folgende Anforderungen:
— sie halten den auftretenden mechanischen und thermischen Beanspruchungen stand,

— sie sind gegenuber den in Abschnitt 1(1) genannten Lagerfllssigkeiten chemisch
bestandig,

— sie weisen eine Permeabilitdt auf, die eine Funktionsfahigkeit der Zwischenlagen nach
Abschnitt 2.2(3) und des Leckanzeigers nicht beeintrachtigt.

(3) Als Zwischenlage durfen nur folgende Bahnen aus Kunststoff-Vlies oder Styropor ver-
wendet werden.

—  Kunststoff-Vlies Typ "ZV 1" und Typ "LSV 2" oder
— Polystyrol Typ "TS 1" und Typ "TS 2".

Die Zwischenlage vom Typ "TS 1" aus Polystyrol ist nur fur Behélter geeignet, die mehr als
30 cm unter Erdgleiche liegen oder oberirdisch in allseits umschlossenen frostfreien Raumen
aufgestellt sind und bis max. +40 °C betrieben werden.

Bei der Lagerung von Fettsadure-Methylester, Gemischen aus Dieselkraftstoff und max. 20 %
Fettsdure-Methylester, Fllssigdinger AHL sowie NOx Reduktionsmittel AUS 32 ist ein
Kunststoff-Vlies vom Typ "LSV 2" zu verwenden.

Die Zwischenlagen erflllen folgende Anforderungen:
— sie weisen einen ausreichenden Durchgang von Luft, Lagerflissigkeit und Wasser auf,

— sie sind bestédndig gegen Heizél EL, Dieselkraftstoff und Wasser, der Typ "LSV 2" ist
auBerdem besténdig gegen Fettsdure-Methylester, Gemische aus Dieselkraftstoff und
max. 20 % Fettsdure-Methylester, Flussigdinger AHL und NOx Reduktionsmittel
AUS 32.

(4) Der Nachweis der Verwendbarkeit des Zulg
Abschnitt 1(1) wurde nach den ZG-LAGB® erbrgef

ngsgegenstandes im Sinne von

N
o

Bse.s'%tn‘“gberﬁncs?é'}tié‘?ﬁr feckanzeigegerate fir Behalter
fiir Bautechnik /

ZG-LAGB:1994-8; Deutschen Instituts fir Bautechnik; X
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2.3 Herstellung und Kennzeichnung

2.3.1 Herstellung

Das Kunststoff-Vlies fiir die Zwischenlage darf nur im Werk der Firma Baur Vlies-
stoffe GmbH, 91550 Dinkelsbihl oder im Werk der Firma Altex Gronauer Filz GmbH,
48599 Gronau und die Styroporbahn fiir die Zwischenlage nur im Werk der Firma Schwenk
Dammtechnik GmbH & Co. KG, 96899 Landsberg hergestellt werden. Die Konfektionierung
der Folien darf nur in den Werken 61381 Friedrichsdorf und 14547 Beelitz der Firma f-tec
Vertriebs GmbH erfolgen. Die Flgendhte der Einlage sind entsprechend DVS-Richtli-
nie 2225-17 herzustellen. Der SchweiBnahtausfiihrende oder die fiir die SchweiBnahtausfiih-
rung verantwortliche Person muss eine gultige Bescheinigung nach DVS-Richtlinie 2212
Teil 3% besitzen. Die Leckschutzauskleidungen miissen hinsichtlich Bauart und Werkstoffen
den in der beim DIBt hinterlegten Liste aufgefiihrten Unterlagen entsprechen.

2.3.2 Kennzeichnung

Die Leckschutzauskleidung, deren Verpackung oder deren Lieferschein muss vom Antrag-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. AuBerdem ist das Herstellungsjahr anzu-
geben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4
erfillt sind. Darliber hinaus sind die Teile des Zulassungsgegenstandes mit der Typbezeich-
nung zu versehen. Die Kennzeichnung der eingebauten Leckschutzauskleidung hat je nach
Ausfiihrung entsprechend Abschnitt 1.3 der Technischen Beschreibung® zu erfolgen.

2.4 Ubereinstimmungsnachweis

241 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Leckschutzauskleidung mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flr das Werk des Antragstellers
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Antragstellers auf der Grundlage einer werkseige-
nen Produktionskontrolle und einer Erstprifung der Leckschutzauskleidung durch eine hier-
fur anerkannte Prifstelle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Antragsteller
durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(2) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist vom Antragsteller eine Kopie des Erstpriifbe-
richts zur Kenntnis zu geben.

(3) Die Eigenschaften der verwendeten Vorprodukte und Halbzeuge, wie Folien, Zwischen-
lagen, Befestigungen, Zubehdér sind, wenn sie in den Bauregellisten A Teil 1 aufgefiihrt oder
bauaufsichtlich zugelassen sind, durch die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen, andernfalls
durch Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204'° nachzuweisen.

(4) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (eingebaute Leckschutzauskleidung)
mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgt fir jeden Einbauort mit einer Uber-
einstimmungserklarung des ausfihrenden Fachbetriebes. Grundlage sind die Anforderungen
geman Abschnitt 2.4.5 und Abschnitt 4 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen ZuI SERTE:

DVS-Richtlinie 2225-1:1991-2; Flgen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen im & QDEHGSWEQSefmw;'mc /
SchweiBen, Kleben, Vulkanisieren fir Bawtechnik #
DVS-Richtlinie 2212-3:1994-10; Prifung von Kunststoffschwei3ern - Prifgruppe Il - Bahnen im® /

- -3: -10; - - Krd- und1Wasser-
o W
Vom TUV NORD e.V. gepriifte Beschreibungen der Leckschutzauskleidungen, einschlieBlich der vom RD

e.V. gepruften Nachtrage. Fur den Typ: "fenosafe 1" die vom 21. August 1972, fir den Typ: "fenosafe 2" die vom
8. November 1972, fir den Typ: "fenosafe 3" die vom 25. Februar 1981 und fir den Typ: "fenosafe 4" die vom
10. Februar 1981. In Anlehnung an obige Beschreibungen wurde die Technische Beschreibung fir "fenosafe U"
vom 19. Dezember 2001 abgestimmt.

DIN EN 10204:2005-01; Metallische Erzeugnisse, Arten von Prifbescheinigungen

10
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2.4.2

1"

735808.10

Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In den Herstellwerken ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Konfektionér vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt,
dass die von ihm hergestellten Leckschutzauskleidungen den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle
besteht aus einer Eingangskontrolle der Werkstoffe und einer Stlickprifung jeder Einlage.

(2) Im Rahmen der Eingangskontrolle der Folien ist darauf zu achten, dass diese mit dem
U-Zeichen gekennzeichnet sind. AuBerdem ist stichprobenartig zu priifen, ob die Folien die
geforderte Dicke aufweisen, eine geschlossene Oberfldche haben, frei von Blasen, Rissen
und Lunkern sind und keine Beschadigungen aufweisen.

(3) Im Rahmen der Eingangskontrolle der Zwischenlagen sind die in den Werken der Her-
steller der Zwischenlage durchgefihrten und durch Abnahmeprifzeugnisse 3.1 nach
DIN EN 10204 belegten Ergebnisse nachfolgender Prifungen entsprechend Abschnitt 7.2
der ZG-LAGB auf Vollstandigkeit zu prifen und zu dokumentieren:

Durchgang fur Luft:
— Restdicke bei Belastung von 0,5 bar > 2 mm,

—  Luftstromungswiderstand bei einem Volumenstrom von 85 I/h mit halber Restdicke < 10
mbar.

(4) Die Stuckprifung der Einlage ist entsprechend Abschnitt 7.2 und Anhang 1.2,
Abschnitt 2 der ZG-LAGB durchzufiihren und muss mindestens folgende MaBnahmen ein-
schlieBen:

— die Einlage ist auf MaBhaltigkeit zu prifen,
- alle Fiigenahte sind entsprechend DVS-Richtlinie 2225-2'" zu priifen.

An jedem Folientyp ist viermal im Jahr an Parallelproben das Verhalten der Fligenaht beim
Scherversuch und der Fligefaktor nach Anhang 1.1, Abschnitt 2.33 der ZG-LAGB zu prifen.
Dabei sind folgende Anforderungen einzuhalten:

— Bruch auBerhalb der Fligenaht,

— Fugefaktor > 0,65.

(7) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen muissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnungen der Folie und der Zwischenlage,

— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung der Folie, der Zwischenlage und der Einlage,

— Ergebnisse der Kontrollen oder Priifungen,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(8) Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Ver-
langen vorzulegen.

(9) Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Antragsteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Folien und Zwischenlagen, die den
Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit tiber-
einstimmenden ausgeschlossen yire: AbsteHung des Mangels ist - soweit technisch
moglich und zum Nachweis 4 Sjtigung erforderlich - die betreffende Prifung
unverz(iglich zu wiederholeny

DVS-Richtlinie 2225-2:1992-08; F oj aus polymeren Werkstoffen im Erd- und Wasserbau;

Baustellenpriifungen
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243 Erstpriifung der Leckschutzauskleidung

Im Rahmen der Erstprifung der Leckschutzauskleidung durch eine anerkannte Prifstelle
sind Prifungen durchzufuhren, die der werkseigenen Produktionskontrolle entsprechen.

244 Kontrolle der Bauart (eingebaute Leckschutzauskleidung)

(1) Vom einbauenden Betrieb gemaR Abschnitt 4(1) sind folgende Kontrollen und Priifungen
durchzufiihren:

- Kontrolle der Identitéat der fir den Einbau vorgesehenen Bauprodukte,

- Prifung des fachgerechten Einbaus der Einlagen sowie deren Kennzeichnung nach
Abschnitt 2.3.2,

- Prafung der Dichtheit der eingebauten Leckschutzauskleidung entsprechend der Techni-
schen Beschreibung der Leckschutzauskleidung.

(2) Die Ergebnisse der Kontrollen und Prifungen sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen
mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Leckschutzauskleidung,
-~ Datum und Ergebnis der Kontrolle,
- Unterschrift des flr die Ausflihrungskontrolle Verantwortlichen.

(3) Die Aufzeichnungen sind zu den Akten des Betreibers zu nehmen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde und dem
Sachverstandigen nach Wasserrecht auf Verlangen vorzulegen.

(4) Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom einbauenden Fachbetrieb unverziglich die
erforderlichen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Einlagen, die den Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstim-
menden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mog-
lich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Priifung unver-
zlglich zu wiederholen.

3 Bestimmungen fiir den Einbau

(1) Beim Einsatz der Leckschutzauskleidung ist darauf zu achten, dass fir den Unterdruck-
Leckanzeiger eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt wurde und er gegen die
Lagerflussigkeiten nach Abschnitt 1(1) bestandig ist.

(2) Beim Einbau einer Leckschutzauskleidung in neue Behélter aus GFK ist sicherzustellen,
dass aus dem Behélterwerkstoff kein Styrol mehr austritt.

(3) Nach dem Einbau der Leckschutzauskleidung ist das EinstellmaB (MaB x) fur den
Grenzwertgeber des jeweiligen Behalters entsprechend dem verringerten Fullvolumen vom
ausfiihrenden Fachbetrieb oder von einem Sachverstandigen nach Wasserrecht zu bestim-
men und der Grenzwertgeber entsprechend einzustellen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Die Leckschutzauskleidung ist entsprechend der vom TUV Nord e.V. gepriiften Tech-
nischen Beschreibung der Leckschutzauskleidung einzubauen und in Betrieb zu nehmen.
Mit dem Einbauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen der Leckschutzauskleidung
darfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die fir dlese Tatlgkelten Fachbetrieb im Sinne
von § 3 der Verordnung iiber Anlagen zum /
31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind und den Bahlgu@ach Qi
anzeigegeraten entsprechend TRbF 503'2 besitéen. "“f‘rg}

%
\ Deutsches Inst g
3 |g£ke|terl1‘ Richtlinie fliljr die Uberwachung der Montage

TRbF 503:1985-02; Technische Regeln fiir brennbare FIL
autechnik /

von Leckanzeigegeréaten
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(2) Die Saugleitung muss gas- und flussigkeitsdicht sein und zwischen der Zwischenlage
und der Behalterwand vom Dom, Tankscheitel bzw. Tankwand oberhalb des Fllssigkeits-
spiegels bis zum Behalterboden gefiihrt werden. Bei kugelférmigen Behéltern verlauft die
Saugleitung von der Innenseite des Domdeckels ber PVC-EinschweiBtillen durch die Ein-
lage in den Uberwachungsraum bis in Bodennahe. Mittels Steckverbindung aus Kunststoff
wird an die jeweilige Saugleitung ein perforierter Schlauch (Ausgleichsleitung) angeschlos-
sen und je nach Behélterform wie folgt verlegt.

zylindrische liegende Behélter: entlang der Behéltersohle bis zum Behalterende,
rechteckige Behélter: diagonal auf dem Behalterboden,
kugelférmige und in Kreis- oder Schneckenform.

zylindrische, stehende Behalter:

(3) Der Einbau der Leckschutzauskleidung ist bei rechteckigen Behéltern aus Stahl nur

zuldssig, wenn sie keine Inneneinbauten bzw. Innenanker haben. Die Leckschutzausklei-

dung darf nur eingebaut werden, wenn die Einstiegs6éffnung (Mannloch) des Behélters einen

Durchmesser von mindestens 500 mm hat. Der Behéalterboden unterhalb der Einstiegsoff-

nung ist groBzugig mit einer Schutzplatte entsprechend Abschnitt 2.2(1) gegen Beschadi-

gung der Einlage zu schitzen.

(4) Behalter mit einer Bauhdhe von mehr als 3,00 m dirfen nur mit einem Unterdruck-Leck-

anzeiger Uberwacht werden, dessen Pumpenausschaltdruck -450 mbar nicht unterschreitet.

(5) Bei Behaltern mit einer Bauhohe von mehr als 3,00 m bzw. bei Einsatz des Typs "feno-

safe blue" von mehr als 2,00 m ist die Zwischenlage am Boden und von dort an der Behal-

terwand bis zu einer Seitenhthe, die der Behélterhdhe abzlglich 3,00 m bzw. 2,00 m ent-

spricht, doppellagig anzubringen.

(6) Die Zwischenlage aus Kunststoffvlies flr kugelférmige Behélter darf auch in verndhter

Form montiert werden.

(7) Soll ein bereits betriebener Behélter, z. B. ein doppelwandiger Behalter mit undichtem

AuBenmantel zum Zwecke der Sanierung, mit der Leckschutzauskleidung ausgertistet wer-

den, ist gemaB TRbF 503 vorher zu prifen:

- ob die Beschaffenheit der Behalterinnenwandung zum Zeitpunkt der Sanierung ausrei-
chend ist,

- ob Korrosionsschaden beseitigt werden missen,

- ob bei zylindrischem Behélter die Abweichungen von der Rundheit zuléssig sind.
5 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Priifung

(1) Die Leckschutzauskleidungen missen entsprechend Abschnitt 3 der Technischen
Beschreibung eingebaut, entsprechend Abschnitt 4 in Betrieb genommen, entsprechend
Abschnitt 5 betrieben und entsprechend Abschnitt 6 gewartet werden.

(2) Die Leckschutzauskleidung ist in die Prifungen des Behélters mit einzubeziehen.

(3) Dem Verwender der Leckschutzauskleidung sind folgende Unterlagen auszuhandigen:
- Abdruck dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,

- Ubereinstimmungserklarung nach Abschnitt 2.4.1(3),

- Technische Beschreibung,

- Technische Beschreibung und bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis des Leckan-

zeigers.

Reidt

735808.10 1.65.30-59/10
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