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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lé&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Uber den Europdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
figung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtréglich ergénzt nd geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erg@r???ﬁe?
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1.1

1.2

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die BTI DoTec-Holzschrauben nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind
Holzverbindungsmittel aus galvanisch verzinktem organisch gleitbeschichtetem gehér-
tetem Kohlenstoffstahl. Sie dienen zum Anschluss von Holzbauteilen aus Vollholz (Nadel-
holz) und Brettschichtholz, aus allgemein bauaufsichtlich zugelassenem Furnierschicht-
holz, Brett- oder Balkenlagenholz, aus Holzwerkstoffen oder von Stahlteilen an Holzbau-
teile aus Vollholz (Nadelholz) und Brettschichtholz oder aus Furnierschichtholz, Brett-
oder Balkenlagenholz.

Anwendungsbereich

Die BTI DoTec-Holzschrauben dirfen als Holzverbindungsmittel flir tragende Holzkon-
struktionen angewendet werden, die nach den Normen DIN 1052! zu bemessen und
auszufihren sind, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes bestimmt ist.

Die Bemessung darf auch nach DIN V ENV 1995-1-1:1994-06-Eurocode 5: Entwurf,
Berechnung und Bemessung von Hoizbauwerken; Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-
regeln, Bemessungsregeln fiir den Hochbau in Verbindung mit dem Nationalen Anwen-
dungsdokument "Richtlinie zur Anwendung von DINYV ENV 1995-1-1", Ausgabe
Februar 1995, erfolgen, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist.

Die Schrauben durfen fiir Verbindungen von Holzbauteilen nach allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen verwendet werden, wenn nach der jeweiligen fiir das Holzbauteil
erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung die Herstellung von Holzverbindungen
mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben zuldssig ist.

Holzbauteile, an die der Anschluss erfolgt, missen eine Mindestdicke von 4-d;
(d; = GewindeauBendurchmesser der jeweiligen Schraube) aufweisen.

Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser von d; = 12 mm mit Senkkopf dirfen
bei einer Beanspruchung auf Herausziehen nur in Stahlblech-Holz-Verbindungen ver-
wendet werden. Der Anschluss von Holzwerkstoffplatten mit Schrauben mit einem
GewindeauBendurchmesser von d; = 12 mm ist bei einer Beanspruchung auf Heraus-
ziehen nicht zuléssig.

Die BTI DoTec-Holzschrauben dirfen nicht fir Anschliisse an nachfolgend genannte Holz-

werkstoffe eingesetzt werden. Mit den BTI DoTec-Holzschrauben diirfen jedoch die nach-

folgend genannten Holzwerkstoffplatten an Holzbauteile nach Abschnitt 1.1 angeschlossen

werden:

~ Sperrholz nach DIN EN 139862 (DIN EN 636%) und DIN V 20000-1* oder nach allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassung

Es gelten die Technischen Baubestimmungen:

DIN 1052-1:1988-04 Holzbauwerke; Berechnung und Ausfihrung

DIN 1052-2:1988-04 Holzbauwerke; Mechanische Verbindungen 9

DIN 1052-3:1988-04 Holzbauwerke; Holzhduser in Tafelbauart; Berechn%t)g

DIN 1052-1/A1 bis -3/A1:1996-10 Anderung Al
oder DIN 1052:2008-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbéawerjgﬁe‘, e\

Bemessungsregeln und Bemessungsregein flr den Hochbau
Die Anwendbarkeit der zitierten Normen richtet sich nach den Technischen Baubestimmungen der Lander.

DIN EN 13986:2005-03 Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften, Bewertung der
Konformitdt und Kennzeichnung

DIN EN 636:2003-11 Sperrholz - Anforderungen

DIN V 20000-1:2005-12 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 1: Holzwerkstoffe
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2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

- Kunstharzgebundene  Spanplatten nach DIN EN 13986  (DIN EN 312%) und
DIN V 20000-1 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

- OSB-Platten (Oriented Strand Board) des Typs OSB/3 und OSB/4 nach DIN EN 13986
(DIN EN 300%) und DIN V 20000-1 oder OSB-Platten nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung

-~ Faserplatten nach DIN EN 13986 (DIN EN 622-27 und 622-3%) und DIN V 20000-1 bzw.
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Mindestrohdichte 650 kg/m?

- Zementgebundene Spanplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

-~ Gipsgebundene Spanplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

In Holzbauteile aus Vollholz, Brettschichtholz und aus Furnierschichtholz, Brett- oder

Balkenlagenholz diirfen Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser d; = 8 mm nur

bei Verwendung der Holzarten Fichte, Kiefer oder Tanne eingeschraubt werden. Dies gilt

sinngemaf auch fir das Einschrauben in Holzbauteile nach allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen.

Die Schrauben dirfen nur fir vorwiegend ruhende Belastungen (siehe DIN 1055-3:
2006-03) verwendet werden.

Fir den Anwendungsbereich der Schrauben je nach den Umweltbedingungen gilt die
Norm DIN 1052-2:1988-04, Abschnitt 3.6, mit Tabelle 1 oder DIN 1052:2008-12
Abschnitt 6.3 mit Tabelle 2. Die Schrauben dirfen im Anwendungsbereich nach
DIN 1052-2:1988-04, Tabelle 1, letzte Spalte, oder DIN 1052:2008-12 Abschnitt 6.3,
Tabelle 2, nicht verwendet werden.

Bestimmungen fiir die BTI DoTec-Holzschrauben

Eigenschaften und Zusammensetzung
Form, MaBe und AbmaBe der Schrauben missen den Anlagen 1 bis 16 entsprechen.

Die Schrauben missen aus Kohlenstoffstahl nach der beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegten BTI-Werksnorm 230403 hergestellt werden.

Die Schrauben missen als charakteristische Werte der Zugtragféhigkeit R, x mindestens
die Werte der Tabelle 1 aufweisen.

Tabelle 1: Charakteristische Werte der Zugtragfdhigkeit Ry, «

GewindeauBendurchmesser Charakteristische Werte der Zugtragféhigkeit
dl Rt,u,k
mm kN
3,0 2,2
3,5 3,1
4,0 4,3
4,5 5,6
5,0 7,9
6,0 9,6
8,0 19,5
10,0 23,0
12,0 24,5
DIN EN 312:2003-11 Spanplatten - Anforderungen
DIN EN 300:1997-06 Platten aus langen, schlanken, ausgerichteten Sp&nen (OSB) - Definitionen -
Klassifizierung und Anforderungen
DIN EN 622-2:2003-10 Faserplatten — Anforderungen — Teil 2: Anforderungen an harte Platten
DIN EN 622-3:2003-10 Faserplatten - Anforderungen - Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten
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2.1.4 Die Schrauben missen als charakteristische Werte des Bruchdrehmomentes M, min-

2.1.5
2.1.6

2.2

2.3
2.3.1

2.3.2

destens die Werte der Tabelle 2 aufweisen.
Tabelle 2: Charakteristische Werte des Bruchdrehmomentes M, «

GewindeauBendurchmesser Charakteristische Werte des Bruchdrehmoments

dy Mt,u,k
mm Nm
3,0 1,5
3,5 2,5
4,0 3,5
4,5 5,0
5,0 7,5
6,0 10,5
8,0 23,5
10,0 32,5
12,0 48,0

Die Schrauben missen ohne abzubrechen um einen Winkel von 45° biegbar sein.

Form, MaBe und AbmaBe der Unterlegscheiben missen der Anlage 17 entsprechen. Die
Unterlegscheiben missen aus Stahl sein.

Kennzeichnung

Die Verpackung der Schrauben oder der Lieferschein der Schrauben._mﬂssen vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Ldnder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflit sind.

Dariliber hinaus miissen die Verpackung und der Lieferschein folgende Angaben enthalten:
~ Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes " BTI DoTec-Holzschrauben”

— Schraubengréfie

— Kaorrosionsschutz der Schrauben

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Schrauben mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung der Schrauben nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fiir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieB-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Schrauben eine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Dem Deutsch.en Institut fUr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteiften Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichggfﬁi‘?%ﬂh
zufilhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Heér
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
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2.3.3

3.1

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MaBnahmen einschlieBen:

— Der Rohdraht ist mindestens mit Werkszeugnis "2.2" nach DIN EN 10204® zu beziehen;
anhand der Prifbescheinigung ist die Einhaltung der Anforderungen nach
Abschnitt 2.1.2 zu Uberprifen

— Priifung der Zugtragfahigkeit und des Bruchdrehmomentes der Schrauben: Auf eine
dieser Prifungen darf verzichtet werden, wenn in Abstimmung mit der Uberwachungs-
stelle aus der durchgefiithrten Prifung auch auf die Einhaltung der Anforderungen an
die nicht gepriifte Eigenschaft geschlossen werden kann

— 45° - Biegeprifung
— Priifung der MaBe der Schrauben

Weitere Einzelheiten der werkseigenen Produktionskontrolle sind im Uberwachungsvertrag
zu regeln.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

—~ Datum der Herstellung und der Priiffung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdulber-
wachung regelméBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Schrauben durchzufiihren
und kdnnen auch Proben fur Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme
und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungssteite=gdem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtst )

Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Bemessung

Allgemeines n ik

s y
N :
Fiir die Bemessung von Holzkonstruktionen unter Verwendung der %‘R&;Q\oTe@—Hgl&w
schrauben gilt DIN 1052, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Filfaie#6z-
bauteile sind gegebenenfalls die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu beachten.

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen
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3.2
3.2.1

3.2.2

Einschraubtiefen sy < 4-d; (d; = GewindeauBendurchmesser) dirfen nicht in Rechnung
gestellt werden.

Tragende Verbindungen mit BTI DoTec-Holzschrauben missen mindestens zwei
Schrauben enthalten.

Bemessung nach DIN 1052-1 bis -3:1988-04

Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse

Die zuldssige Schraubenbelastung im Lastfall H bei Beanspruchung rechtwinklig zur
Schraubenachse darf mit

zul N = 4-a;- d;, héchstens 17-d;? (in N) (1)
und beim Aufschrauben von Stahiteilen auf Holz mit
zul N = 1,25-17-d.2 (in N), (2)

in Rechnung gestellt werden,
mit dem GewindeauBendurchmesser d; gemaB Anlagen 1 bis 16 in mm und a; als Dicke
des anzuschlieBenden Holzes bzw. Holzwerkstoffes in mm.

Sofern die Einschraubtiefe s (siehe DIN 1052-2:1988-04, Bild 21) nicht mindestens 8 - d;
betrdgt, ist die zuldssige Belastung im Verhéltnis der Einschraubtiefe s; zur Solltiefe 8 - d;
zu mindern.

Beanspruchung auf Herausziehen

Die zuldssige Schraubenbelastung im Lastfall H fir unter einem Winkel 45°< « < 90°
(a = Winkel zwischen Schraubenachse und Holzfaserrichtung) eingedrehte Schrauben bei
kurzfristiger und standiger Beanspruchung auf Herausziehen darf mit

Zul Nz = 5,0 -s4-d; (in N) (3)

in Rechnung gestellt werden.

Hierin sind d; der GewindeauBendurchmesser gemaB den Anlagen 1 bis 16 in mm und s,
die Einschraubtiefe (siehe DIN 1052-2:1988-04, Bild 21) in mm. Als Einschraubtiefe s4
darf hochstens die Gewindeldnge b gem&B den Anlagen 1 bis 16 in Rechnung gestellt
werden.

Aufgrund der Kopf-Durchziehgefahr darf die zuldssige Schraubenbelastung héchstens

zul Nz = 5,0-d® (in N) (Schrauben mit d; <8 mm und bei Verwendung von Unterleg-

scheiben) (4a)
zul N; = 4,5-d,2 (in N) (Schrauben mit d; = 10 mm) (4b)
zul Nz = 4,0-d? (in N) (Schrauben mit d; = 12 mm alle Kopfformen auBer

Senkkopf) (40)
und beim Anschluss von Holzbauteilen mit Dicken von > 12 bis < 20 mm héchstens
zul Nz = 4,0-d,? (in N) (5)

betragen.

Hierin ist dy der Kopfdurchmesser der Schraube bzw. der AuBendurchmesser der Unter-
legscheibe geman den Anlagen 1 bis 17 in mm. Der Anschluss von Holzwerkstoffplatten
mit Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser von d; = 12 mm ist bei einer Bean-
spruchung auf Herausziehen nicht zuldssig.

Beim Anschluss von Platten aus Holzwerkstoffen diirfen bei Plattendicken unter 12 mm
hochstens 200 N in Rechnung gestellt werden, wobei die Mindestdicken nach
Abschnitt 3.1 einzuhalten sind.

{iberschreiten.
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3.2.3

3.3

3.3.1

Tabelle 3: Zuldssige Belastung auf Zug

GewindeauBendurchmesser Zulassige Belastung auf Zug

dy

mm kN
3,0 1,2
3,5 1,7
4,0 2,2
4,5 3,2
5,0 4,3
6,0 5,3
8,0 9,4
10,0 11,0
12,0 14,0

Kombinierte Beanspruchung

Bei Verbindungen, die sowohl durch eine Beanspruchung in Schaftrichtung der Schraube
als auch rechtwinklig dazu beansprucht werden, ist nachzuweisen, dass

(i) (@ =
zulN, zulN -

ist. Hierin sind N; und N die Bemessungswerte der Einwirkungen in bzw. rechtwinklig zur
Schraubenschaftrichtung und zul N; und zul N die zulassigen Werte der Tragfdhigkeit der
Verbindungen jeweils fliir den Fall der alleinigen Beanspruchung in bzw. rechtwinklig zur
Schraubenschaftrichtung.

Bemessung nach DIN 1052:2008-12 oder nach DIN V ENV 1995-1-1 (in
Verbindung mit dem Nationalen Anwendungsdokument)
Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse

Als Schraubennenndurchmesser d darf bei der Bemessung nach DIN 1052:2008-12 oder
nach DINV ENV 1995-1-1:1994-06 der GewindeauBendurchmesser dq; nach den
Anlagen 1 bis 16 in Rechnung gestellt werden. Flir den GewindeauBendurchmesser d, ist
das NennmaB in Rechnung zu stellen.

Flr die charakteristischen Werte des FlieBmomentes M,  der Schrauben gilt Tabelle 4:
Tabelle 4: Charakteristische Werte des FlieBmomentes M, , der Schrauben

GewindeauB3endurchmesser Charakteristische Werte des FlieBmomentes
dy M,
mm Nm
3,0 1,8
3,5 2,6
4,0 3,6
4,5 4,7
5,0 5,9
6,0 8,7
8,0 20,0
10,0 30,0

12,0 40,0
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3.3.2 Beanspruchung in Schraubenschaftrichtung

Der charakteristische Wert des Ausziehwiderstandes fiir unter einem Winkel 45° < « < 90°
(x = Winkel zwischen Schraubenachse und Holzfaserrichtung) eingedrehte Schrauben darf
mit:

Rax,k = fl,a,k'gef -dy (in N) (7)
in Rechnung gestellt werden mit

80-10°.p?
ik = Pi (8)

. 2
sin? o + gcosz o

Hierin bedeuten:

dy = GewindeauBendurchmesser der Schraube in mm nach den Anlagen 1 bis 16

Lot = Gewindelange im Holzteil mit der Schraubenspitze in mm. Einschraubtiefen /g
kleiner als 4-d; dirfen nicht in Rechnung gestellt werden

fi.k = charakteristischer Wert des Ausziehparameters in Abhdngigkeit vom Winkel a in
N/mm?

v} = Winkel zwischen Schraubenachse und Holzfaserrichtung, 45° < o < 90°

Pk = charakteristischer Wert der Rohdichte des Holzes in kg/m3

Aufgrund der Kopfdurchziehgefahr und der Gefahr des Durchziehens des Schrauben-
gewindes durch aufgeschraubte Holzbauteile oder Holzwerkstoffplatten darf der charak-
teristische Wert des Ausziehwiderstandes bei auf Herausziehen beanspruchten Schrauben
héchstens mit

fax -d

Raxx = Max fik £ ek -ds (9)
2

sin

4 2
o+ cos’a

und fur BTI DoTec-Holzschrauben beim Anschluss von Platten aus Holzwerkstoffen bei
Plattendicken.von = 12 bis < 20 mm hochstens mit

Raxk = 8,0-d2 (inN) (10)
in Rechnung gestellt werden.
Hierin bedeuten:

p« = charakteristische Rohdichte in kg/m?3, px = 380 kg/m® beim Anschluss von Holz-
werkstoffplatten nach Abschnitt 3.1

d¢ = Kopfdurchmesser der Schraube bzw. der AuBendurchmesser der Unterlegscheibe
gemal den Anlagen 1 bis 17 in mm

fox = charakteristischer Wert fur den Kopfdurchziehparameter in N/mm?
BTI DoTec-Holzschrauben mit d; = 3,0 bis 10,0 mm flr alle Kopfformen:

f,x = 80-107° -pZ (11)
BTI DoTec-Holzschrauben mit d; = 12,0 mm fir alle Kopfformen auBer Senkkopf:
fox = 60-107° . p2

G E
Lotk = Gewindeldnge im anzuschlieBenden Holzteil (kopfseitiger Schraubenb f.f'éich) i
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3.3.3

4.1

4.2

4.3

f1,.,k= charakteristischer Wert des Ausziehparameters in Abhéngigkeit vom Winkel a in
N/mm?
o = Winkel zwischen Schraubenachse und Holzfaserrichtung, 45° < a < 90°.

Beim Anschluss von Platten aus Holzwerkstoffen diirfen bei Plattendicken unter 12 mm
hdochstens 400 N in Rechnung gesteilt werden, wobei die Mindestdicken nach
Abschnitt 3.1 einzuhalten sind.

Der Anschluss von Holzwerkstoffplatten mit Schrauben mit einem GewindeauBendurch-
messer von d; = 12 mm ist bei einer Beanspruchung auf Herausziehen nicht zuldssig.

Fur Stahlblech-Holz-Verbindungen ist die Gleichung (9) nicht maBgebend.

Aufgrund der Zugtragféhigkeit darf der charakteristischen Wert der Tragfahigkeit der
Schrauben auf Zug Ry, x nach Tabelle 1 nicht Uberschritten werden.

Kombinierte Beanspruchung

Bei Verbindungen, die sowohl durch eine Einwirkung in Schaftrichtung der Schraube (F.x)
als auch rechtwinklig dazu (Fj,) beansprucht werden, ist nachzuweisen, dass

2 2
F
[Fax,d ] + L la,d J S1 (13)
Rax,d Rla,d

ist. Hierin sind F,. 4 und Fi, 4 die Bemessungswerte der Einwirkungen in bzw. rechtwinklig
zur Schraubenschaftrichtung und Rayg und Rjq die Bemessungswerte der Tragfahigkeit
der Verbindungen jeweils fir den Fall der alleinigen Beanspruchung in bzw. rechtwinklig
zur Schraubenschaftrichtung.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Fur die Ausfiihrung gilt DIN 1052, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Fiir
die Holzbauteile sind gegebenenfalls die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zu
beachten.

Die Schrauben dlirfen nur zum Anschluss von Holzbauteilen aus Vollholz (Nadelholz) und
Brettschichtholz, aus Furnierschichtholz, Brett- oder Balkenlagenholz, aus Holzwerkstoffen
nach Abschnitt 3.1 oder von Stahlteilen an Holzbauteile aus Vollholz (Nadelholz) und
Brettschichtholz oder aus Furnierschichtholz, Brett- oder Balkenlagenholz verwendet
werden.

Die Schrauben dirfen fur Verbindungen von Holzbauteilen nach allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen verwendet werden, wenn nach der jeweiligen fur das Holzbauteil
erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung die Herstellung von Holzverbindungen
mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Schrauben zuldssig ist.

Holzbauteile, an die der Anschluss erfolgt, missen eine Mindestdicke von 4-d;
(d; = GewindeauBendurchmesser der jeweiligen Schraube) aufweisen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung betrifft nicht Anschliisse an Spanplatten inkl.
0OSB-Platten, Faserplatten oder Sperrholz.

In Holzbauteile aus Volliholz, Brettschichtholz und aus Furnierschichtholz, Brett- oder
Balkenlagenholz dirfen Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser d; > 8 mm nur
bei Verwendung der Holzarten Fichte, Kiefer oder Tanne eingeschraubt werden. Dies gilt
sinngemaB auch fir das Einschrauben in Holzbauteile nach allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen.

Fir das Einschrauben der Schrauben dirfen nur die vom Hersteller empfohlenen Ein-
schraubgerate verwendet werden.

Die Schraubenlécher in Stahlteilen missen mit einem geeigneten Dur@kﬁ?ﬁf

gebohrt werden. Die Schraubenlécher in zementgebundenen Holzspanplatten miisEen mits,
0,7-d, vorgebohrt werden. In Holzbauteile sind die Schrauben ohne,§7orboh~ inzu-
schrauben. 57

i
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4.4

4.5

Schapel

Das Schraubengewinde darf auch im aufgeschraubten Holzbauteil sein.

Die Schrauben sind bei Holzbauteilen so zu versenken, dass der Schraubenkopf mit der
Oberflache des angeschlossenen Teils blndig ist. Ein tieferes Versenken ist unzul&ssig.

Die Senkkopfschrauben diurfen zusammen mit Unterlegscheiben nach Anlage 17 ver-
wendet werden. Die jeweilige Unterlegscheibe muss nach dem Einschrauben vollflachig
am Holz anliegen.

Als Mindestabstdnde der Schrauben miussen die Werte nach DIN 1052, wie bei Nageln mit
nicht vorgebohrten Nagelléchern, eingehalten werden, wobei als Schraubendurchmesser
der GewindeauBendurchmesser d, nach den Anlagen 1 bis 16 in Rechnung zu stellen ist.
Bei Douglasie sind die Mindestabstédnde in Faserrichtung um 50 % zu erh&hen.

Bei Schrauben mit einem Gewindeaufendurchmesser d; > 8 mm muss der Abstand vom
beanspruchten und unbeanspruchten Rand parallel der Faserrichtung mindestens 15-d,
betragen.

Wenn der Abstand in Faserrichtung untereinander und zum Hirnholzende mindestens
25.d; betrégt, darf der Abstand zum unbeanspruchten Rand rechtwinklig zur Faser-
richtung auf 3-d; verringert werden.

Fir die Mindestabstdnde bei Holzbauteilen nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

Bei Schrauben mit einem GewindeauBendurchmesser d; = 8 mm muss die Dicke der
anzuschlieBenden Holzbauteile mindestens 30 mm, bei Schrauben mit d; = 10 mm min-
destens 40 mm und bei Schrauben mit d; = 12 mm mindestens 80 mm betragen.

Beim Anschluss von Holzwerkstoffplatten mit BTI DoTec-Holzschrauben an Holzbauteile
nach Abschnitt 1.1 muss deren Plattendicke mindestens 1,2-d; betragen (d,; = Gewinde-
auBendurchmesser der Schraube).

Dariiber hinaus muss die Plattendicke mindestens
6 mm bei Sperrholz und Faserplatten und

8 mm bei kunstharzgebundene Spanplatten, OSB-Platten und zementgebundenen Span-
platten und

10 mm bei gipsgebundenen Spanplatten betragen.

Fur die Mindestdicken von Holzbauteilen nach allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.

~
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nenkennzeichnung
, GBE ~

; LigFeranten~
0,8 - b kennzelohnung

Y,

&
wohlwelge
Lingenongake oder
Firmenkennzelchnung

= D $29 19 0 0N £ 3unEr

il Gewirde~aullendurchresser 3,0~0,2 3,5-0,2 4,0-0,2 4,5l 2 5,0-0,2 £,0-0,4
e Gewinde-Kerndurchmnesser £0-0.2 &,8-0,2 2808 2.9-0,8 3.3-0,2 3,903
de Schaftdurchmesser 2,202 2,608 3.0~0,8 3,30, 3.7-0.2 4,5-0.2
i Kopfdurchmesser B F0.3 7.0-0,3 7,9-0,3 8,5~0,3 2505 11,505
kh Kopfhithe bis 90° 1.8+0,3 20+0,3 2,3+0,5 2,6+0.58 3.4+8,8 3.5+0,5
o Gewindestelpung S /-1041 BB/-04 | 36r/-0% | ALY -I0% | 440N | 5,24/ -10%,
T Grofie i0 5] 5 25 Poie) 25
Tlefe i.4-~0,2 1,7-0,2 1,7-0.2 24«02 z.5+0,2 3,2-0,8
TX/olternotiv Griffe 14 10 20 20 20 34
Tlefe 1,4-0,2 1,7-0,2 1,7-0,2 2,1-0,2 2,6~0,2 3,0-0,2
i
Nennmoe i mind, MO, b LR o LR b LR b LR | LR b LR
=) 19.25 2a 2.0
23 24,00 23 17,0 4 17.0 4 17,0 4
0 29,00 30 18,0 4 B0 4 18,0 4 2001 4 0.0 1 4
35 38,75 as 21,0 4 210 4 21,0 4 21,0 4 21,0 4 .
40 38,73 40 240 ! 4 245 4 240 4 240 4 24,01 4 23,0 4
45 43,73 43 250 4 2501 4 250 4 2301 4 250 4 280 4
%50 48,75 i) L 4 30,8 g 300 8 30.0 g 200 8
55 53,78 a5 401 4 348 8 3401 @ 340 8 34,0: 8
&0 58,50 &0 3L B 3eL! 8 3|/L 8 app 8
78 68,50 70 440 g 4401 8 44061 8 4401 8
20 78,548 8¢ 440 8 440 L B 44,01 &
S0 88,25 S0 54,01 12 1540 12
i00 98,83 100 54,0 12 18401 12
110 108,23 11 7008 1 12 7001 12
20 118,28 120 78,0 iz (70,0 12
130 128,00 130 700 . 12
140 138,00 140 i 7601 12
150 148,00 150 y il g 70,0 | 12
6l 158,00 160 y 4 70,01 iz
180 178,00 160 1 70,0 12
200 198,00 200 i 7001 12
228 218,00 22t é , 700 12
240 £38,00 £40 Toleranz Gewindeldngen L7 70,0 | 18
260 238,00 260 (=18 -~ %} W i 7001 12
280 278,00 280 q0-80 ~ 12 Y J0.0 L 12
300 £98,00 300 290 - %5 70,0 | i
BTI Befestigungstechniik BTI DoT Anloge 1 zur allgemeinen
GmioH & Co, KG oiec baucufsichilichen Zulassung
Solzstrofe 51 . \
74653 Ingetfingen Teilgewinde Zulessung Nr. Z-9.1-600
Tel. 0 79 40/1 41-0 Holzschrauken @ 3,0~6,0

Fox 0 79 40/1 41-64 vom 18, Januar 2010

als Holzverbindungsmittel
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GmbH & Co. KG
Salzstrefle 51
74633 Ingelfingen
Tel. 0 79 40/1 41-0
Fax 0 79 40/1 41-64

BTV, GBE ol
i
« - Liefaronten— g
0,8 b kennzelchnung ;/ TY 4
5 F
N S
o ff ) \%g
gg{J ~ ol
(D - - N " - =3
g f LR p 4 k ‘
2 b ] - x )
Skl S A
W\\«%} 5’
/
wohlwelse
LEngenangabe oder
Firmenkennzelchnung
oli Gewinde-Auliendurchmesser 3.0-0,2 3,5-0,2 4,0-0.2 4,5-0.2 5,6-0,2 &,0-0,4
ol Gewinde-Kerndurchmesser 2.0-0.2 2202 2,5-0,8 2,5-0,8 3,308 3.9-0,3
ol Schaftdurchmesser g.2-0¢8 2602 20-0.2 3,362 3,702 450,28
olie Kopfdurchmesser 5,7-0,3 7.0~8.3 7,5-0,3 8,502 2,508 11,508
kh Kopfhidhe bl 90° 3,8+0,3 2,0+0.3 2,3+0.5 2,6+0.5 &i+05 3.540,5
P Gewindestelpung B 0] IR 0E | 360K | 404108 | A4+/-108 | B2/ 10%
™ Gribe 0 is 13 23 23 23
Tiefe 1:5-0,2 i7-0.2 1,7-0.2 2.4-0,2 £.6~0,8 3e-02
Grofe 10 i 20 20 2 30
TH/alternativ Tiefe 1,402 1,762 1,70, 2,1-0.2 26-¢2 340-02
L
Nennma 8 ming. mnex, b LR b LR b Lk 1 b LR b LR b LR
28 18,25 23 g0
2% 24,00 23 17,0 1 4 701 4 1781 4
38 23,00 30 80 1 4 11801 4 18O 4 1200 4 200 4
38 33,75 35 1.0 | 4 20 4 1210 @ 4 2L 4 12161 4 )
49 38,75 40 24,0 4 2401 4 1240 4 (P40 4 P40 4 25,01 4
43 43,75 43 2301 4 2501 4 12861 4 P30 4 1250 4 280, 4
30 48,75 30 3001 4 1300 8 3o 8 1300 8B 130018
S8 83,78 58 340 4 1340 8 1340, 8 340 08 34,0 8
&0 98,90 60 @0 8 380 28 380 8 8L 8
74 68,50 it 440 8 1440 B 440 8 4401 8
a0 78,50 80 4401 @ 14403 8 440 8
20 £8,25 90 9401 17 1 B48 12
100 98,23 190 B340 12 1540 12
118 108,25 i 70,0 | 12 700 2
120 48,235 120 70,0 1 2 700 12
138 28,00 130 2000 12
140 138,00 140 700 18
et 148.00 130 801 12
160 158,00 160 70,0 | 12
i80 178,00 8t 7001 &
200 198,00 200 708 18
220 218,00 220 7081 12
€40 238,00 240 Toleranz Gewindeldrngen 4700 | 18
260 23800 260 {=if - & 70,0 1 12
280 278,00 280 30-80 - =2 780 12
300 298,00 300 2% - 70,01 12 |
BTl Befestigungstechnik BTI DoTec Antage 2 zur oligemeinen

Teilgewinde

Holzschrouben @ 3,0-6,0
als Holzverbindungsmitiel

bausufsichitlchen Zulassung
Zulassung Nr. Z-9.1-600
vaom 18, Januar 2010




e TN OE 1D B S S BIay

rmenkennzelchnung
, GBE oder /’

&
wohlwelse
Langenoangoke oder
Flremenkennzelchnung
ol Gevwinde-dulendurchmesser 3,0~0,2 3.5-0,2 4,008 4,3-0,2 3,0-0,2 6,0-0,4
Fored Gevinde-Kerndurchnesser e.0-0.2 2,e-0,8 2.5-0,2 2,9-0,8 3,3-5.2 3,5-0,3
s Schoftdurchnesser 2,8-0,8 2,6~0,2 3.0-0.2 3.3~0,2 3,762 4,502
ek Kopfdurchmesser 35,7-0,3 7.0-0,3 7 50,3 8,5~4,3 8,5-4,3 18,305
5y Linsenrodiug ca, 6,0 oo, 7.8 ca. 8,0 ca. 9.0 co, 10,0 ca, 18,0
f Kopflberstand nasx, 1,6 mox. 1.2 MoK, £ mox. 2,9 | mox, 2.7 noxt, 3.2
ki Kopfhitthe blg 90° 1,8+0,3 2,0+0,2 2,3+0,5 2:.6+0,5 3.1+0.5 3,5+0,8
p Gewindestelgung E.74/-10% ] 3 24/-10% 1 36+/-10% | 4,0+/-100 | 4,4+/-104 | B,2+/-10%
> Gréfe it 15 18 25 25 25
Tiefe 1,4-0,2 1,7-0.2 1,732 2,i-0,2 2,6-0,8 3,2-0,2
TX/alternatly Griife 10 10 20 26 20 38
Tiete 1,408 1,7~0.2 1,702 2102 2,6~0.8 3,0~0,2
[
Nennmali ming, Mox, b LR b LR [« LR b LR b LR f LR
20 19,28 20 el
25 24,00 23 701 4 1707 4 1170 0 4
30 29,00 30 180 1 4 11801 4 1180 1 4 12001 4 2001 4
g 38,75 as 2l i 4 12100 4 1240 4 ipIo 4 1210 4
40 38,73 40 2401 4 2401 4 (240 4 12458 4 PAD 4 25,01 4
45 43,73 43 2501 4 2501 4 25401 4 18350, 4 1250 4 280 4
50 4875 50 pL 4 1366 08B 3L B 1300 8 300! 8B
s 53,78 55 3401 4 13401 8B 1340 8 340 8 3401 8
60 38,58 60 3o & 1380 8 13801 8 B0 8
79 58,50 78 4401 8 1440 8 440 B8 4401 8
&80 78,50 80 440 B 4481 B 4401 8
a0 88 .25 50 5401 12 15401 12
100 98,85 e 5401 12 B40:1 12
110 108,23 110 70,6 1 2 17000 12
120 118,25 120 7000 12 7000 12
130 2800 130 7001
1490 138,00 140 7001 @
150 48 00 180 70,801 12
160 158,00 160 70,81 2
180 178,00 180 0.6 2
200 188,00 200 7848 12
220 218,00 220 708,01 12
249 238,00 240 Toleranz Gewlndelingen 70,0 | 18
260 298,08 260 {=if - & 70,01 12
280 278,00 280 30-80 - &2 7081 12
300 298,00 300 290 - %5 708 | 12
BTI Befestigungstechnik Anloge 3 zur cllgemelnen
GmbH & Co. KG BTI DoTec bousufsichtlichen Zulassung

Solzstrofle Sl
74633 Ingelfingen
Tel, 0 79 40/1 41-0
Fax § 79 40/1 41-64

Teilgewinde

Holzschrouben ¢ 3,0-6,0
als Holzverbindungsmittiel

Zulossung Nr, Z-9.1-600
vom 18, Januar 2010
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Lingerongobe oder
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oi Gewinde-AuBendurchmesser 3,0-8,2 3,908 4,0-0,2 4,3-0,2 S50-0.2 £,0-3,4
e Gevinde-Kerndurchmesser 2,8-40,2 2e-02 £,0-0,8 2,9-0,2 3,3-0.2 3,5-0.3
ds Schoftdurchmesser 2.2-0,2 2,602 3,8-0,2 3,3~0,8 3,702 4.5-0.2
ol Kopfdurchmesser 5.7-0.3 7.6-0,3 70,3 8,5~0,3 3,5~0,5 11,5-0.8
R Lingenrodius <o, 6,0 <o 7,0 co. 8,0 co. 9.0 ca. 10,0 co. I80
£ Kopfiberstand nax, 1,6 max. 1,9 | max 2.2 max, 2.0 L nex. 2.7 I mox, 3,2
ki Kopfhidhe bis 90° 1,848,3 2,040,3 2,3+0,5 2,6+0.5 3,1+0,5 3,5+0,8
p Gevindesteigung 2.74+/-10% J2v/-108 1 J64/-10% | 4 04/~100 | 4. 4+/-100 | T2+ /-10%
T GrdBe 19 18 19 23 23 23
Tiefe 14-82 1.7-0,2 4,7-6,2 2.i-8.2 2,6~5,2 3.2-p2
Grdle i 19 20 20 20 30
TX/M‘%E?‘!?Q'?:W Tiefe }-’4‘_3}2 1)7...{3'8 L?-(],a E&*ﬁ,a 2,6*0,8 3;8"’918
L
Nennmo g mingl, Max, ) LR I b LR b LR | b LRIk IR I b LR
20 19,25 [ 20
23 24,00 23 701 4 (1781 4 170 1.4
3¢ 29,00 30 80 4 1180 4 1186 1 4 1200 4 200 4
35 33,75 38 210 4 1210 4 1280 0 4 200 4 1210 4
40 38,75 40 240 4 12400 4 12401 4 240! A 12408 4 1230 4
45 43,73 45 PE01 4 1250 4 2SO0 4 12500 4 12500 4 280 4
30 48,73 56 300 4 130 8B 3L 08 308 1300 08
33 93,78 58 340 4 13401 8 13401 8 13401 8 13481 8
&0 8,30 60 LI B8 1380 8 13801 8 1280 8
78 68,50 70 4401 8 1440 B 14481 B 1440 8
80 78,30 80 440 8 14401 8 1440 8
an 88,25 i S4,0 1 12 1548 12
100 98,29 100 940 12 18440 12
118 108,23 113 70,0 | 12 1708 12
120 118,85 128 700 | 2 17800 12
13¢ 128,00 130 7001 18
140 138,00 140 700 2
130 148,80 130 70,6 | 12
160 158,00 150 0.0 12
180 178,00 180 70,0 | @2
200 198,00 200 788 12
229 218,00 220 7o.0 . 12
e40 238,00 240 Toleronz Gewlndelingen 70,0 | 18
250 25800 260 =18 - £ 7801 &
280 278,00 280 3080 - £2 7001 2
300 298,00 300 290 - i3 A 700 | 17
BTI Befestigungstechnik , Anloge 4 zur ollgemeinen
GmbH & Co. KG BTI DoTec bouaufsichtlichen Zulossung

Salzstralle 51
74653 Ingelfingen
Tel. 0 79 40/1 41-0
Fax 0 79 40/1 41-64

Teilgewinde

Holzschrauben ¢ 3,0-6.0
als Holzverblndungsmittel

vor 18, Januar 2010

Zulassung Nry Z-9.1-600
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wahlwgise
Lingenongobe oder
Flirmegnkennzelchnung
i Gewinde-Aulendurchmesser 3,6-0,2 3,502 4,0-0,2 4,5~0.,8 3,0~0,8 6,004
ol Gewinde-Kerndurchmesser 2,0-0.2 £,8~0,8 2.5-0,2 2,802 3,3-0,2 3,9-0,%
ds Schof tdurchnesser 2,232 2.6~ 2,002 3.3~6.8 3702 4,5~
¢ Kopfdurchmesser 3,7-0,2 7.0-8,3 T.5-0,3 2,3-0,3 9.5-0.8 11,305
R Lingsenrodius co. 6,0 co. 7,0 co. 8,0 co. 9.0 co. 10,0 co. 120
kel Kopfhithe bis 90° 1,8+0.3 2,0+0.3 Z.3+0,3 2,6+0,5 3.1+05 3,5+0.58
o Gewindestelgung Q7471041 B/ ~0K | 3,64/-10% | A0+/-100 | A A/ -0 | B2/ ~104
™y Grofe ig i3 18 23 25 25
Tiefe 1,4-0,2 1,7-0,2 1,702 2,i-0,2 2,6~0,8 3, E0,8
GrBe 10 10 20 20 20 30
TX/slternativ Tiofe 1,4-0.2 1,7-0,8 1,7-0,2 2,1-0,2 2,6-0,2 3,0-0,2
i
Nennmod mingd, MaxX, 4 LR b LR b LR b LR [ LR ks LR
20 18,25 20 12,8
25 24,00 25 17.0 4 1701 4 17,8 4
30 29,00 30 8.0 4 8l 4 18,0 4 2001 4 2001 4
33 33,78 38 21,0 4 21,01 4 1210 4 2101 4 21,0 4
49 38,73 43 240 | 4 24,01 4 2401 4 2401 4 4L 4 230 4
43 43,73 43 23,0 4 2501 4 2501 4 23,0 4 250 4 280 4
=0 48,79 30 361 4 30 B 2O 8 30068 AL 8
5 53,78 558 3401 4 1340 B 340 & 340 8 40 8
&0 58,50 &0 3|n 8 380 8 380 8 380 8
70 68,50 70 4401 8 44,01 & 440 & 44,01 8
820 78,30 B0 440 8 44,0 & 44,01 @
a0 88,25 S0 54,01 12 540 12
100 98,28 100 54,01 12 8401 12
110 108,23 110 70,0 1 12 1700 1B
120 1R,25 126 700 | 12 1700 i
130 128,00 130 70,01 12
140 138,00 140 ) 00 12
130 148,00 150 70,01 12
160 158,00 160 70,01 12
180 178,00 180 7001 &
200 198,00 206 88 12
220 218,00 220 700 12
240 £38,00 £4Q 2081 12
260 Z58.00 260 LG R 4 | 70,0 12
280 278,00 280 30-g6 - =2 70081 12
300 298,00 300 296~ %I 70,0 | 4o
BTI Befestigungstechnlk Antoge S zur allgemelinen
GmbH & Co. KG BTI DoTec bauaufsichtlichen Zulassung
SalzstroBe 51 ; :
74653 Ingelfingen Teilgewinde Zutassung Nr. Z-9.1-600
Tel. 0 79 40/1 41-0 Holzschrouben ¢ 3,0-6.0

Fox § 79 40/1 41-64 vor 18, Januar 2010

als Holzverbindungsmitiel
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Firmenkennzeichnung
BYI, GBE oder g

Solzstralfe 51
74653 Ingelfingen
Tel, 0 79 40/1 410
Fax 0 79 40/1 4i-64

Teilgewinde

Holzschrouben ¢ 4,0-6,0
als Holzverbindungsmittel

. L
§ b
%
" A o 3
o
o
woahlweise
Lingenangobe oder
Firmenkennzelchnung
i Gewinde-Aulendurchnesser 4,0-0,8 4,5-0,8 5.0-0,8 &,0-0,4
e Gevinde-Kerndurchmesser 2502 2.9-0.2 3,30, 2,5-0.3
gy Schoftdurchresser 3.0=0,2 3,3-0.2 3,7-0.2 4,9-0,2
oh Schelbenhidhe 3.8 4.2 i,0 1.6
Se Schelbendurchmesser 7303 8,503 9,3-0.5 £1,5-0,5
SV Schilisselwelte 7,00, 7,003 8,0~0,3 10,0-0,3
bk Kopfhidhe bis 30° 2,340.5 £,6+0,5 3,1+0.,5 3,5940,8
o Gewindestelgung 3,6+/~10% | 4 0+/-10% | 4, 44/-00 | B.847-10%
T Grife i3 25 2% 25
Tiefe 1,7«0,8 2,1-0.8 2,6-0.2 3,802
Griijie 20 20 20 30
TX/alternatly b e L7-02 | Bl-te | 26-08 | 30-02
L
e Nennma 8 ming. max, by LR Iy LR b LR b LR
20 19,85 ao
23 24,00 23 17,8 4
20 29,00 30 18,0 4 20,01 4 20,0 1 4
38 IBTS s 21,0 4 21,0 4 210 4
40 38,73 40 2401 4 240 4 24401 4 2501 4
45 43,78 43 2501 4 25,01 4 2301 4 28,01 4
50 48,75 50 30.0 g 300 8 2001 8 308
S5 53,75 a5 340 . 8 340 8 340 8 40 8
&0 58.50 50 a|o1 8 380 @ 2|01 8 =Rk
70 68,50 70 440 8 44,0 B 4401 8 440 B
2it] 78,30 80 440 8 440 @ 4401 8
ab 88,25 an 54,01 12 540 12
100 $8.23 180 540 12 1540 12
110 108,23 110 70,0 | 12 1740 12
120 118,258 ien 001 12 (700 2
130 128,00 130 7001 12
140 138,00 144 70,61 18
150 148,00 150 788 12
160 158,00 160 760 12
180 178,00 180 7001 12
200 198,50 200 7061 12
220 218,00 2en 7001 12
240 £38,00 240 Tdleranz Gewlndelingen 790 | 12 e
260 258,00 260 =215 - £ 70,01 12 Dagtsennik
280 278,00 280 30-80 - 2 706! 12
200 298,00 300 290 - %5 700 | 1p
BTI Befestigungstechnik Anlage & zur ollgemelnen
GmbH & Co. KG BTI DoTec bouaufsichtlchen Zulassung

Zulossung Nr, Z2-81-600
vom 18. Januar 2010




e D2, 0N 1D @ 2B S TS

Firmenkennzelchnung
BTI, GBE oderg

H
i
H

o3
&G

e
i

457

R

Lieferanten-

e i o b e
kennzelchnung

.
-
>
P
I

wohlwelse
Lingenangabe cder
Firmenkennzeichnung

I

ol Gewinde-Aulendurchmesser 3,0-0.2 3,502 4,0-0,8 4,5-0,2
e 724 Gewinde-Kerndurchmessger z.0-0.8 2,008 2,502 2,.9-0.2 3,308 3,8-0,2
oike Kopfdurchmegsser 5,7-0.3 7.0-0,9 7 50,3 8.5-0,3 8,5-0,8 11L,5-0.8
Iy Kopfhihe bis 90° 1.8+0,3 2,0+0.3 2,3+0,5 2,6+0.5 3,140,5 3.5+0,3
o) Gewindestelgung RFbF=I0% 1 204 -10% | 3890107 | A0+ -10% | 4 desetny | BB/ ~100
T artfe 10 18 i5 25 293 23
Tiefe 1408 L7062 1,702 2.1i~0.2 260,82 3.2-0,8
Gréife 18 it 20 20 20 3G
TX/alternatly I e 14-02 | 1702 | L7-02 | 2i-02 | 266 | 3,002
L.
Nennmnol ming, MO, i o b b b b
17 16,50 i7 13
20 19,28 26 1) i85 13
25 24,00 a3 =1 20 20
30 29,00 30 26 23 25 &4 24
35 33,73 38 30 30 29 29
40 2875 44 35 34 34 ag
45 43,73 45 40 39 39 37
50 48,73 50 45 44 44 42
55 83,75 a8 it} 49 49 47
&0 58,50 &0 Toleronz Gewindelingen o4 32
70 68,50 70 éréi%g - ij;? &4 &2
80 78,30 80 560 - €5 7e 7e
BTl Befestigungstechnik BTI DoT Anloge 7 zur ollgemelnen
GmioH & Co KG olec bausufsichtlichen Zulassung
Solzstrafle 51 ;
74653 Ingelfingen Vollgewinde Zulassung Nr. Z-91-600

Tel. 0 79 40/1 410
Fox 0 79 40/1 41-64

Holzschrouben @ 3,0-6,0
ols Holzverbindungsmittel

vor 18, Januar 2010




= TH-Np. 205 55 € 033 4 SaanaY

wohlweise

Léngenoangake ode:
Firmenkennzeichnung

ol Gewinde~AuSendurchresser 3,0~0,2 2502 4,0-0,2 4, 50,0
o Gewinde~Kerndurchnesser 2,0-0,2 2.8, 2,008 2.5-0,2 3,3-0,8 3,9-0,3
ik Kopfdurchnesser 8,703 700,53 70,3 8,5-0,3 9,5-0,8 1,508
Ky Kopfhithe bls 90° 1.8+0,3 o003 2,3+8,5 2,640,5 3.1+40.5 3.5+0.8
o Gewindestelgung 2,747-10% | 224 ~10% | 3,64/~100 | 4,0+/-10% | 4,44/-10% | B,24/-10%
% Oréife 30 i3 15 29 25 23
Tiefe 3,402 1,708 1702 2,1-0,2 2.6~0,8 380,28
TX falternoty Griife 0 i 20 20 ea 30
Tiefe 1,4-0.2 1.7~0.2 1,702 2402 260,82 3,0~0,2
b
Nennmof ratracd, MO, [ ko o) i b o
17 16,50 17 j %
24 12,25 20 ia 15 i5
25 24,00 23 21 20 20
30 29,00 30 26 =5 29 £4 24
35 33,75 335 30 3¢ 29 29
40 38,73 40 35 34 34 3
45 43,75 45 40 39 3a 37
ot 48,75 =50 45 44 44 42
55 53,78 S5 50 49 49 47
&0 58,50 60 Toleronz Gewindelingen 34 g2
70 68,50 70 égi%g - iie &4 62
20 78,50 a0 S0 - 5 e 72
BTl Befestigungstechnlk BTI ToT Anloge 8 zur allgemelnen
GmbH & Co. KG olec bououfsichtlichen Zulassung
Salzstrofle 31 ‘
74633 Ingelfingen VGHQQWMQ@ Zulassung Nr. Z-91-600

Tel. 0 79 40/1 41-0

Fox 0 79 40/1 41-64

Holzschrouben ¢ 3.0-6,0
ols Holzverbindungsmittel

vom 18, Januar 2010




s WA BOR 48 O NS 4 BKEY

BTI, GRBE oder i

b
T ; o
cy? \\
fo  §0
87 ™
[~ o

ey

AP

-

Lisferarnten~
kenmzelohnung

wahlwelse
Ldngenongobke oder
Firmenkennzeichnung

TS
PHANG

3
H
{

|

H

i Gewinde—aubendurchresser 3,0-0,2 3,5-0,2 4,0-0,8 4,5-0,2 5.0-02 | 6,004
oz Gewinde~-Kerndurchmegger 2,0-0,2 2.2-0,2 2,5-0,8 2,9-0,2 3,302 3,9-0,3
alle Kopfdurchmesser 9, 7-0,3 7,0-0,3 7,9~0,3 8,5-0,3 2,9-0,5 11.85-0.5%
4 Linserradius co, 6.0 ca. 7,0 co. 8.0 e, 2.8 o, 10,0 co, 120
£ Kopflberstand moxt. 1.6 Mo, 1,9 Mox. 2,2 Mo, o8 | moax, 8,7 mox. 3,2
i Kopfhthe bis S0° 1,8+0,3 2.0+0,3 2ot s o,6+0,5 2,1+0.5 3,548,3
=] Gewindesteloung 274100 J2+/-10% | o /~10K | 4,04/-300 | 4. 44/-10Y | 524100
T GrdiBe 10 13 15 o] 23 25
Tiefe 1407 1,702 1,708 2,1-4,2 2,607 3,2-02
. Grfe 1] i0 20 20 20 30
TX/alternatly e 14028 | 17-02 | 1,708 | Bi02 | Be-ie | 3,008
L
Nennmof mirch MaX, b b b b < b
17 16,50 i7 13
20 19,235 &8 i&6 i85 19
25 24,00 23 21 28 20
20 29.00 30 o6 o8 23 24 24
35 33,73 35 30 30 29 29
44 38,73 40 3% 34 34 32
43 43,75 45 40 3 39 37
50 48,75 50 45 44 44 42
55 83,73 55 50 49 49 47
50 58,50 60 Toleranz Gewindelingen =4 Sz
70 &£8.50 70 égisé 0 - iila 54 &2
80 78,50 80 390 - %5 78 72
BTI Befestigungstechnik BTI DoT Anlage 9 zur oligemeinen
GmbH & Co. KG olec bouaufsichtichen Zulassung
SalzstraBe 51 .
74633 Ingelfingen vgug@w”"d@ Zulassung Nr. Z-9.1-600

Tel. 0 79 40/1 41-0
Fax 0 79 40/1 41-64

Holzschroubken ¢ 3,0-56,0
als Holzverbindungsmittel

vom 18, Januar 2010




Firmenkennzelchnung
BYI, GBE oder i3 E{

LisFeranten-
b ol KENWYZEITNOUNCG |

/ ! \\ / XA
ijf& -\\\*\\\\\\‘\\\\‘\’\\\\’\\\*\' P
“ANMNNNNRNNNNNRNNNNWNNNN Y = R e

0

(3
w{;} 5

“

A
£ / o

< wohlweise
Lingenangabe oder
Firmerkennzeichnung

T Toiode. 108 09 8 BT S O

ol Gewinde-Aulendurchmesser 3.0-0,2 2,5~0.2 4,5~-0,2 4,5-0,8
de Gewinde-Kerndurchmesser 2,0-0,2 2.2-0,2 2,5-0,2 2.,9-0,2
dk Kopfdurchmesser 5,7-0,3 7,0~0,3 7 3-0,3 8,5-0,3
4 Linzenrodius ca. 6,0 0. 7,0 co, 8,0 co, 9,0 co, 10,0 co. 12,0
£ Konfiberstond mox, 1.6 mox, 1.9 nox, 2.2 mex. 2.5 | mox 2.7 mex, 3.2
kh Konfhithe bls 90° 1.840,3 2.0+0,3 2.340,5 2.6+0,5 3,1+0,5 3.5+0,5
o Gewindesteigung 27 =100 304/-10% | 2,64/-10% | 4,0+/-300 | 4, 4vs-100 | B84 /-10%
T Grdfe 10 15 15 25 23 25
Tiefe 1402 1,702 1,7-0.2 2,402 2.6-0.8 3,8-0,8
Grife 10 ig 20 &0 244 30
TX/atternatly 5 ee La-02 | 1,702 | 1,702 | 202 | 2602 | 3008
[
Nernnmo 8 mind, MG, o] K o ks 2] b
17 16,350 i7 13
20 19,25 20 16 5 15
25 24,00 25 21 20 20
30 23,00 30 £2& 25 25 24 24
35 33,75 35 30 30 29 29
40 38,75 40 25 24 34 32
43 43,75 45 40 39 39 a7
S0 48,75 50 45 44 44 4
5% 53,73 puet 50 49 49 47
&0 »8,50 60 Toleranz Gewindeldngen 54 52
78 68,50 70 é;l%ﬁ - iia 54 62
80 78.56 a0 o0 - i€ 7e 7e
BTI Befestigungstechnik BTI DoTec Anlage 10 zur aligemelnen

GmibH & Co. KG
Salzstrafe 51

bousufsichtlichen Zulogsung

74633 Ingelfingen \/QHQQWMdQ Zulossung Nr, Z-9231-600
Tel. 0 79 40/1 41-0 Holzschrauben 8 3,0-6,0
Fox § 7% 40/1 4164 als Holzverbindungsmittel vom 18, Januar 2010




B 2Ne. M98 TR 0 O S IR

Fliemerkennzelohnung

BTLL

Kernwe!

GBE

Lieferonten— /

wohiweise
Langenangnbe oder

Firmenkeny

noer 13 /
i

hnung

lchnung

g Gevinde-dullendurchrnesser 3.,0-0.2 3.9-0,2 4,0-0,8 4,3-0,8
de Gewinde-Kerndurchrnesser 2,0~0.2 2,2-0,2 250,28 £.,9-0,2 3,308 3,9-0,2
dic Konfdurchmesser 3,7-0.3 70,3 7,503 8,5-0,3 3,505 11,508
R Lingenradius ca. 6.0 ce. 7,0 oo 8.0 co. 5,0 co. 10,0 co, 2.0
ten Kopfihdhe bilg 90° 1,8+0,3 Z,0+0,3 2,a+0,5 640,53 31405 3,5+0.8
) frevindestelgung 2,7 4/0% | 3,807 1 B Eas10Y | 4 Qe/-10Y | 4,40/ -107 | T,24 w800
T Grofe i0 i3 5 28 &0 23
Tiefe 1.4~0.8 1,708 L7-0.2 2.3-0.2 2,6-0,2 3.2-0,2
Grife 10 ia 20 20 23 30
TX/atternatly 3 re LAz | L7-02 | L7-08 | 2A-08 | 26-02 | 3,008
L.
Nennnal wming, PR, o I I 14 <] b
17 16,50 17 i3
&0 19,28 20 16 15 i5
£5 24,08 25 21 bt 20
30 232,00 30 25 s) 23 4 24
33 33,73 an 38 20 23 29
44 38,78 40 338 34 34 a8
4% 43,75 A% 40 39 39 37
3¢ 48,73 e 45 44 44 42
e} 53,75 il 50 49 49 47
&0 38,50 60 Toleranz Gewindelingen 34 e
78 68,50 70 gziseg - ?;12 &4 62
80 78,50 g0 390 s 7e 7e
BTI Befestigungstechnik Antage 11 zur cligemelinen
GmbH & Co, KG BTI DoTec baucufsichtichen Zulassung
Salzstrofle 51 ‘
74653 Ingelfingen \/QU@@W%?’%C}%Q Zulassung Nr. Z-3.1-600

Tel, 0 79 40/1 41-0

Fox 0 79 40/1 41-64

Holzschrauben ¢ 3,0-6,0
als Holzverbindungsmittel

vom 18. Januar 2010




= AN B3 3B B SO 7 T

Firmerkennzeichnung
BTI, GBY oderg |/

f "‘\\M
il
<
L
15
Shy
ey
oif Gewinde—AuBendurchmesser 4,002 4,5=0,2 3,0=-0,2 6, 0-0,4
ge Gevinde-Kerndurchmesser 2,5-0,2 2,9-0,28 3,3~0.8 3,9-0,3
h Schelbenhidhe (4,8 [R] 1,6 1.6
Sd Schelbendurchresser 7 o5, 8,5~0,3 9,5-0,5 11,5058
W Schiliseeiwelte 7.0~0,3 7.0-0,% B8.0-0,3 10.0-0.3
leky Kopfhitihe kis 90° 2,3+0,5 2.6+0,5 3,44+0,58 3,59+0,3
o Gevindestelogung 2.6+~10% 4,047 -10% 4,44/ -10% 3,24/ -10%
% Oriffie 15 23 29 25
Tiefe 1,7-0,2 21-0,2 26-02 3.2-02
Grdfe 20 2o 20 30
TX/olternatlv I e {702 2,102 2,6-08 3,0-0.8
i
Nernmol mirol, MO, 41 o b b
17 16,50 17
20 19,25 20 15
23 24,00 25 20
30 £9.00 30 23 24 o4
33 33,75 3% 30 29 29
44 28,73 40 35 34 34 32
43 43,75 43 40 38 28 37
et 48,75 50 45 44 44 42
35 33,78 55 =0 49 49 47
&0 98,50 50 Toleronz Gevindeldngen 34 82
70 £8,50 70 %ﬁ%s - iﬁé 64 6z
80 78 2] " - e
50 390 - it 72
BT1 Befestigungstechnik Anlage 12 zur allgemelnen
GmbH & Co. KG BTI DoTec bauaufsichtlichen Zulassung
Salzegtralle 51 )
74633 Ingelfingen \/C}ugewmoﬁ@ Zulossung Nr, Z-9.1-600
Tel, § 79 4071 41~0 Holze -
chrouben @ 4,0-6.0
Fax 0 79 40/1 41-64 L it vom 18. Januar 2010

als Holzverbkindungsmittel




2 TeNe, ST W 5 98 S B

Firmenkennzeichnung
BT, GBE oderig |

Sclzstrofie 51
74653 Ingelfingen
Tel, 0 79 40/1 41-0
Fax 0 79 40/1 41-64

Tellgewinde

Holzsohrouben & 8,0-12.0
ols Holzverbindungsmittel

o849 Lieferanten-
) j rlile 1041 kennzeichnung
& 3 ehend .
2 - ¢ — RE&6
Y ¢ /
/g"} F gty gf
R =
E gv} § e S — -
[RE! i
3‘\ AL i %
VL k™ ERED
H i N
i ‘L warlwelse
Liangerangobe oder
Firmenkennzelohnung
i Gevinde—dulendurchresser 8.0~0.2 10,0-0,4 e -0z
o2 Gewinde~-Kerndurchmesser 5,4-0,3 6,4-0,3 7,0~0,3
os Schaftdurchresser 3,85-0,08 705005 £,0-0,03
ok Kopfdurchmesser 15,0-1,0 18,4-0,8 21,515
b Kopfhidhe big 20° 4.0 45,8 5,0 +0,8 5,0 +0.8
D Gewindesteloung S 207 | 3.6t/ 6,0+/-10%
tr Tiefe Rodus 2.8 3.0 3.8
T Griije 44 40 40
Tlefe 3,45-0,45 | 3,85-045 4,2-04
|
Nennmof iy, 0%, [ LR N (W] b L
7880 ! Se,0 > 52, & S ¥4
nE.en 7o o 52, o o, 4
rds] ! 80, a2 3 4 < 2
el { 80,0 e 20,0 24 sl 2
! 8,25 11 80,0 & =30 4 24
3 28,00 3 it z 81,0 e a0, z
Ay 28,0 4 20 2 e 50,0 4
bs! 48, &) SN 4 20,0 = 5.0 -
o iz & 30,0 bad sl = 51,0 e
g 78.0 8 80 280, 5 an s 2
200 i 200 80, & 50, e a0 2
wel 21,7 2l 30,0 b4 th & 820, 24
24l Xy 240 iRt b4 i) e g, 4
o260 25 7 .20 z60 ] e 15 o4 &4, e
28 77,40 b2 ] 20,0 2 e 301 (] 7
3 27 <00 - 24 4 . 4
a3 3174 3e 20,0 =4 &ai,0 > =200 4
244 327 40 3,0 a 84,0 e 80,0 2 i Tolerenz Gewindellingen
a6 oo/ a0 260 . c 3, 24 1.0 2. =S - %t
380 327,00 380 R 2 ] & g a4 30-80 «~ &2
400 397,00 490 0 2 0.0 2 0.0 271 %0 - 5
447 437,40 440 50,0 2 25,0 2 Sy i
BTl Befestigungstechnik anloge 13 zur oligemeinen
GmbH & Co, KG BTI DoTec bousufsichtlichen Zulassung

Zulessung Nr. Z-9.1-500
vom  18. Januar 2010




B, 0T D B IS S BET

Sohmeldriile
gl

ehend

Firmenke
BTL GBE

nrzelchnung
ooer i3 /

Lleferonten~ |/

1041 kemneelo e’*%ié”‘%&@;i

Tel. 0 79 40/1 41-0
Fox 0 79 40/1 41-64

Holzschroauben @ 8,0-12.0
ols Holzverbindungsmittel

N £ RE&ES ¢
§ Ea
E: . -
§ 8
ki z
L /
wohlweise
Lidngenongake oder
Firmenkennzeichnung
oi Gewinde-aullendurchnesser 8,0-0,2 16,0-6,4 18,6-0,2
o2 Gewinde-Kerndurchrnesser B.4-03 6,402 7,0-0,3
g Schaftdurchnesser 3,85-0,08 705~0,03 £,0-0,03
i Durchmesser Ubergong 1340 248 14,0
gk Schelbendurchmesser 2e2E1.5 2341,5 289415
1 Schelberstirke 1.8 2.0 g.e
kh Kopfhidhe 3,840,8 4,2+0.5 3,24+0,5
s Sechshkoant 18-0,4 15-0.4 1705
T Grdfe i 40 44
%1 Tiefe 3,450,458 3.83-0,45 4,2-0,4
o) Gewindesteipung S84/~ | 5,6+s-10% &,0+/~10%
ir Tlefe Rodius 2.5 3,0 3.9
Nennmob min, B0, b LB b L b L
8 78.50 80 Sed ie 520 > 52, 2
G 2829 ! £ e 52,0 e =y z
2.0 ] 20 2 8.0 2 £l 24
oo g S0, Fad i) 2 34 =
2 8,29 e 50,0 2 30,0 2 20,0 4
! 28,00 30 HO, & sithe & 2] 4
4 ) 4 g4 F 30, 2 c
2 48,00 o ) e . 2 1] 2
& 28,00 ¢ 0, e 30 2 0.0 2
& 28 o titk 2 i} s 0,4 2
o0 TN 204 5,0 [id TR g g, 4
e VNS e 30 Z 50,0 e 0.0 i
224 LY 4 ), b4 50,0 e 84, 2
o5 iV 25 A = 8 2 30 2
280 - 77 Al 280 200 2 80, = 200 &
L (s = s SN SN
270 559 52 % % - 3 21 Toleranz Gewindelingen
250 =y 36 20, c i 4 50, 721 4=18 - 1]
izt 37700 281 200 & 2.0 4 80,0 z i 35-80 - %2
400 397 00 4680 20,0 2 80,0 & 860 2. 080 = 48
445 437,00 440 80,0 2 80,0 ie 8.0 £
BTI Befestigungsiechnlk Anlage 14 zur ollgemeinen
GrbH & Co, KG BTI DoTec boauaufsichtlichen Zulassung
Salzstrofle 51 . .
74653 Ingelfingen Teilgewinde Zulassung Nr. Z-8.1-600

vom 18, Januar 2010




o Wopner TAY 1D B WS S ORGP

%?z‘g&g odder 1

Lleferanten- /
kernnzelohnung C
° [ Tx4

gff ngldrile 10t
\% 5 chgehend
7y
?M} ! ™ l
Wi —
> Ak
Kl 2% B
Sﬁ_ S 8 ®
: b
Kby ;
- wohlwe
Linge f\s:mg:;::z%m over
Firmenkennzeicthnung
di Gewinde—Aullendurchresser 8,0-0,8 10,0-0,4 i2,0-0.2
gz Gewinde-Kerndurchrmesser 5,4~0,3 6,4~0,3 7,0-8,3
ds Schoaftdurchmesser 5,850,083 7,05-0,05 8,0-0,02
o Durchmesser Ubergong 0.0 12,0 14,0
ok Schelbendurchnesser 22513 2o%L.8 29215
t2 Schelkenstlirke 1.8 2.0 2.2
it Durchmesser Linsenkopf 16 20 24
Hh Kopfhtihe 1,6 2.0 2,0
T Grofe 40 40 40
i Tiefe 3,45-0,45 3,850,458 4,2-0,4
p Gewindestelgung 3.8+/-10% S.6+/-10% &, {+/~10%
4 Tiefe Rodius 2,5 3,0 3,3
L.
Nernmno: Min, ey by LR |3 |34 b (R4
; L850 5e, 2 o 2 oE, =
8825 S5 ot Sz 2 4 2
* .:35 . B e it 2 2} ~l
bl 20 ) e 3 2 1 2
20 18,25 o0 80,0 2 39, 2 80, 2
3 28,00 ey e 0.0 2 80,0 e
4 38,00 A() HO e 0, = SR 2
b1 48,00 50 0.0 td 80,0 2 0.0 2o
&0 52,00 &0 0.0 - A 2 80,0 2
20 78,00 g = < 2 2
00 YN 200 8O, 2 : 20,0 4
el v ol : 4 : 829, z
24 327 240 43,0 2 b) 50,0 2
26 2577 6] 80,0 = ) 2 83,0 2
2774 s =4 2 =
Ry §374; 525 et 5 e 5 Toleranz Gewindelingen
260 g2 0 2 . 2 50, Z1 =S ~ &%
38 a7z, 380 1 z 2 2.1 30-B0 - 2
400 397,00 400 0.0 = 82,0 2 850 2.1 290 - &3
440 43700 445 8336 12 80,8 i2 80,0 i
BTI Befestigungstechnlk BTI DoTec Anlage 15 zur oligemelnen

GmbH & Co. KG
Salzstrofle 51
74653 Ingelfingen

0 79 40/1 41-0
Fox 0 79 40/1 41-64

Tel.

Teilgewinde

Holzschrouben € 8,0-12,0
ols Holzverbkindungsmittel

bovoufsichtlichen Zulassung
Zulassung Nr. Z-91-600
vom 18. Januar 2010




Firmenkennzelchnung
BYI, GBE oder

ME TN IR Y 8 N S NEwE

{
Ligferarte: f
kennzeichnung § TH,
4
{4
& s
¥
D
- a s
g B g
*5%5 8®
wohlwelse
Langenange ooler
Firmenkennzelchnung
dl Gevinde—-Aulendurchresser g,0-0.8 10,0~0,4 12,0-5,2
g2 Gevinde-Kerndurchrnesser S.40,3 6.4-0,3 70-0.3
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Teilgewinde

Holzschrouben @ 8,0-12,0
als Molzverbindungsmittel

YoM

Zulassung Nr. 2-91-600
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