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RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese europaische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fir Bautechnik erteilt in
Ubereinstimmung mit:

- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber Bauprodukte', geandert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates® und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates®;

- dem Gesetz liber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Baupro-
dukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Giber Bauprodukte
und anderer Rechtsakte der Europadischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG)
vom 28. April 1998*, zuletzt geandert durch die Verordnung vom 31. Oktober 2006°;

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln fur die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europaischen technischen Zulassungen gemaf dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der
Kommission®;

- der Leitlinie fir die europaische technische Zulassung fir "AuBenseitige Warmedamm-
Verbundsysteme mit Putzschicht", ETAG 004, Ausgabe Marz 2000.

Das Deutsche Institut fr Bautechnik ist berechtigt zu priifen, ob die Bestimmungen dieser euro-
paischen technischen Zulassung erfillt werden. Diese Priifung kann im Herstellwerk erfolgen.
Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fir die Konformitat der Pro-
dukte mit der europaischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fir den vorge-
sehenen Verwendungszweck verantwortlich.

Diese europaische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefiihrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die im Rahmen dieser euro-
paischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke Gbertragen werden.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese europdische technische Zulassung widerrufen,
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/106/EWG.

Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur unge-
kirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren durfen weder im
Widerspruch zu der europaischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht vollstandig der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen
in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Europaischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil | 2006, S. 2407, 2416

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN
ZULASSUNG

1 Beschreibung der Produkte und des Verwendungszwecks

Das Warmedamm-Verbundsystem "weber.therm Warmedamm-Verbundsystem B 100/BM 400",
im Folgenden WDVS genannt, wird entsprechend den beim Deutschen Institut fir Bautechnik
(DIBt) hinterlegten Verarbeitungsrichtlinien des Zulassungsinhabers entworfen und verarbeitet.
Das WDVS besteht aus den folgenden Bestandteilen, die vom Zulassungsinhaber oder einem
Lieferanten werksmaRig hergestellt werden. Das WDVS wird auf der Baustelle aus diesen
Bestandteilen hergestellt. Die Verantwortung fir das WDVS obliegt letztlich dem Zulassungs-
inhaber.

Abhédngig vom europaischen Markt werden unterschiedliche Handelsbezeichnungen fir die
gleichen Bestandteile verwendet. Im Anhang 1 sind die weiteren Handelsbezeichnungen aufge-

fahrt.
1.1

Beschreibung des Bauprodukts

Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 fir ndhere Beschreibung,
Eigenschaften und Leistungen)

Auftrags-
menge
[kg/m?]

Dicke
[mm]

Dammstoff
mit
zugehdriger
Befesti-
gungsart

Geklebtes WDVS:
o Warmedammstoff

WerkmaRig vorgefertigtes expandiertes Polystyrol (EPS)
nach EN 13163:2008

Standard-EPS

e Klebemortel (Klebeflache mindestens 40 %)

weber.therm 300 (zementgebundener Trockenmortel, der
eine Zugabe von 27 % Wasser erfordert)

weber.therm 301 (zementgebundener Trockenmdrtel, der
eine Zugabe von 25 % Wasser erfordert)

weber.therm 370 (zementgebundener Trockenmortel, der
eine Zugabe von 22 % Wasser erfordert)

retec 700 (Zementgebundener Trockenmortel der eine
Zugabe von ca. 27 % Wasser erfordert)

retec 740 (Zementgebundener Trockenmortel der eine
Zugabe von ca. 27 % Wasser erfordert)

(

ca.5
Nassauftrag)

<300

Mit Profilen mechanisch befestigtes WDVS und zuséatzlichem

Klebemortel
o Warmedammstoff
Werkmafig vorgefertigtes expandiertes Polystyrol (EPS)

n

ach EN 13163:2008

— Standard-EPS
e Zusatzliche Klebemaortel

(wie im geklebten WDVS, Klebeflache mindestens 20 %)
o Profile: Polyvinylchlorid (PVC) — Profile

— "PVC Halteleiste BM 400"

"PVC Verbindungsleiste BM 400"

60 bis 200

Z8080.11
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Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 fiir nahere Beschreibung,
Eigenschaften und Leistungen)

Auftrags-
menge
[kg/m?]

Dicke
[mm]

Dammstoff
mit
zugehdriger
Befesti-
gungsart

e Dubel fir Profile
— ejotherm SK U
- WS8L
- WS8N
— ejotherm SDK U
— IsoFux ND-8Z
— SDM-T plus, SDF-K plus U, SDF-K plus UB
— ejotherm NK U

Mit Dibeln mechanisch befestigtes WDVS und zuséatzlichem
Klebemortel:

e Warmedammstoff

Werkmalfig vorgefertigtes expandiertes Polystyrol (EPS)
nach EN 13163:2008

Standard-EPS
e Zusatzliche Klebemortel
(wie im geklebten WDVS, Klebeflache mindestens 40 %)
e Dubel fir Warmedammstoff
ejotherm ST U
- KEW TSD 8
TERMOZ 8 SV
— KOELNER KI8M
ejotherm NTK U

und Diibel mit ETA nach ETAG 014" mit den unter
Abschnitt 2.3.2 aufgefiihrten Eigenschaften

60 bis 300

Unterputz

weber.therm 300

weber.therm 301

retec 700

retec 740

Identisch mit den oben genannten gleichnamigen Klebemorteln.

ca. 7

5bis 7
4 bis 7
5bis 7
5 bis 7

Textilglas-
Gitter-
gewebe

weber.therm 310

Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-Gittergewebe mit
einem Flachengewicht von ca. 200 g/m? und einer Maschenweite
von ca. 8 mm x 8 mm.

weber.therm 311*

Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-Gittergewebe mit
einem Flachengewicht von ca. 160 g/m? und einer Maschenweite
von ca. 4 mm x 4 mm.

Z8080.11

ETAG 014

Putzschichten

Kunststoffdlbel zur Befestigung von auRenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen in
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Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 fiir nahere Beschreibung, Auftrags- Dicke
Eigenschaften und Leistungen) menge [mm]
[kg/m?]
Haft- e weber.prim 403
vermittler | Gebrauchsfertige pigmentierte Fliissigkeit mit Styrolacrylat- ca. 0.3
dispersion. o
Zur Vertraglichkeit mit den Oberputzen siehe unten.
Oberputz | ohne Haftvermittler zu verwenden:
¢ Dickschichtige zementgebundene Trockenmortel, die eine
Zugabe von ca. 20 % Wasser erfordern (Kratzputz):
weber.top 200, 203, 204, 205, 206 ** 10 bis 24 5 bis 12
ggf. zu verwenden mit Haftvermittler: ***
¢ Dunnschichtige zementgebundene Trockenmortel die eine
Zugabe von (20 — 35) Gew.% Wasser erfordern:
weber.star 220, 221, 222, 223 ** 2,5 bis 5,0
(KorngréRe 1,5—-2 -3 -4 und 5 mm) Durch die
weber.star 240, 241, 242, 244 ** 2 5 bis 5.0 Korngrolie
(KorngréRe 1,5—-2 -3 -4 und 5 mm) O PIS S, geregelt
weber.star 260, 261 ** 3,0 bis 5,0 3 bis 5
weber.star 270 4,0 bis 5,0 3 bis 5
weber.star 271 ca. 8 ca.6
weber.star 272, 280 ** 6,0 bis 10,0 5 bis 10
o Gebrauchsfertige Paste — Bindemittel Styrolacrylat:
weber.pas 430, 431 ** 2,5Dbis 4,0
(KorngroéRRe 1,5 -2 — 3 und 4 mm)
o Gebrauchsfertige Paste — Bindemittel Kaliwasserglas:
weber.pas 460, 461 ** 2,5bis 4,0 |yDurch die
(KorngréRe 1 — 1,5 -2 — 3 und 4 mm) Korngrofie
¢ Gebrauchsfertige Paste — Bindemittel Silikonharz: geregelt
weber.pas 480, 481 ** 2,5 bis 4,0
(KorngroéRe 1,5 -2 — 3 und 4 mm)
Zubehor Beschreibung geman Abschnitt 3.2.2.5 der ETAG 004
(z. B. “Panzereckwinkel weber.therm 312“) und mit dem WDVS vertragliche dekorative
Schlussanstriche, die auf den Oberputzen aufgebracht werden kénnen.
Die Verantwortung obliegt dem Zulassungsinhaber.
* Die Anwendung des Textilglas-Gittergewebes "weber.therm 311" erfolgt nur beim Unterputz
"weber.therm 301" mitd <5 mm.
**  Die verschiedenen Nummern bezeichnen lediglich unterschiedliche Strukturen.
***  Die Unterrichtung der Verarbeiter Uber die Anwendung eines Haftvermittlers obliegt der Verantwortung
des Zulassungsinhabers.

1.2 Verwendungszweck

Das WDVS wird verwendet zur aufenseitigen Warmedadmmung von Gebaudewanden aus
Mauerwerk (Ziegeln, Blocken, Steinen ....) oder Beton (Baustellenbeton oder vorgefertigte
Platten) mit und ohne Putz (Klasse A1 oder A2 - s1,d0 nach EN 13501-1:2007). Es ist so zu
bemessen, dass es der Wand, auf die es aufgebracht wird, eine ausreichende Warmedammung
verleiht.

Z8080.11 8.04.04-198/10
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Das WDVS ist kein lasttragendes Bauteil. Es tragt nicht direkt zur Standsicherheit der Wand bei,
auf die es aufgebracht ist, aber es kann zur Dauerhaftigkeit der Wand beitragen, indem es fir
einen verbesserten Schutz gegen Witterungseinflisse sorgt.

Das WDVS kann auf bereits bestehenden vertikalen Wanden (Sanierung) oder neuen Wanden
verwendet werden.

Das WDVS dient nicht zur Gewahrleistung der Luftdichtheit des Tragwerks.

Die Auswahl der Befestigungsart hangt ab von den Eigenschaften des Untergrundes, der ggf.
einer Vorbereitung bedarf (siehe Abschnitt 7.2.1 der ETAG 004), und von den nationalen
Bestimmungen.

Die Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung (ETA) beruhen auf einer ange-
nommenen Nutzungsdauer des WDVS von mindestens 25 Jahren, vorausgesetzt, dass die in
den Abschnitten 4.2, 5.1 und 5.2 festgelegten Bedingungen fir die Verpackung, den Transport,
die Lagerung, die Ausflhrung, ebenso wie fir die richtige Nutzung, die Instandhaltung und die
Reparatur erfilllt sind. Die Angaben Uber die Nutzungsdauer kénnen nicht als Garantie des Her-
stellers oder der Zulassungsstelle ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur
Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene
Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

2 Merkmale der Produkte und Nachweisverfahren

2.1 Allgemeines
Die Beurteilung der Brauchbarkeit des WDVS fir den vorgesehenen Verwendungszweck
gemal den wesentlichen Anforderungen erfolgte in Ubereinstimmung mit ETAG 004, "Leitlinie
fur europaische technische Zulassungen fur aullenseitige Warmedamm-Verbundsysteme mit
Putzschicht", Ausgabe Marz 2000 (in dieser ETA als ETAG 004 bezeichnet).

Eigenschaften (der Bestandteile, sowie des WDVS) die nicht in dieser ETA aufgefihrt sind,
missen den Angaben entsprechen, die in der technischen Dokumentation dieser ETA festgelegt
sind.

2.2 Merkmale des Warmedamm-Verbundsystems
221 Brandverhalten

Putzsystem: Angegebener maximaler Klasse nach
Unterputz mit Oberputz und Haftvermittler Gehalt organischer EN 13501-1:2007
wie nachstehend angegeben Bestandteile

Dickschichtige zementgebundene Trockenmortel:
- weber.top 200, 202, 204, 205, 206

Diinnschichtige zementgebundene Trockenmértel, Unterputze < 4.1 %

mit Haftvermittler "weber.prim 403": Oberputze < 2.6 % B — s1.d0

- weber.star 220, 221, 222, 223, 240, 241, 242, ’
244, 260, 261, 270, 271, 272, 280

Silikathaltige gebrauchsfertige Paste < 0

mit Haftvermittler "weber.prim 403": Unterputze<_ 4'10 o

- weber.pas 460, 461 Oberputz < 6.9 %

Organische gebrauchsfertige Pasten, < o

mit Haftvermittler "weber.prim 403": Unterputze < 4.1 % B -s2,d0

- weber.pas 430, 431, 480, 481 Oberputze < 8.7 %

Montage und Befestigung
(fur alle Endnutzungsanwendungen gemaf Abschnitt 1.2 der ETA)

Z8080.11 8.04.04-198/10
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2.2.2
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Die Beurteilung des Brandverhaltens basiert auf Prifungen mit einer maximalen Dammstoff-
dicke von 160 mm (Prifung nach EN 13823:2002 — SBI-Test) bzw. 40 mm (Prifung nach
EN ISO 11925-2:2002) und einer maximalen Rohdichte des Dammstoffs (EPS) von 20 kg/m?,
sowie Putzsystemen mit drei unterschiedlichen Bindemittelarten (zementgebunden, silikathaltig
und organisch) jeweils mit dem maximalem Gehalt organischer Bestandteile.

Der Hersteller des gepriften EPS ist JOMA-Dammstoffwerk GmbH, D-87752 Holzginz. EPS mit
héherer Rohdichte als geprift oder mit anderer chemischer Zusammensetzung oder eines
anderen Herstellers, das die Anforderungen des Abschnitts 2.3.1 erflllt und beim DIBt hinterlegt
ist, darf verwendet werden, wenn bei Priifung von Proben mit einer Dicke von 10 mm und mit
der gréRtmdoglichen Rohdichte, die Anforderungen der Klasse E nach EN 13501-1:2007 erfillt
werden.

Fir Putzsysteme mit zementgebundenen Oberputzen basiert die Beurteilung des
Brandverhaltens auf Prifungen mit einer Korngrof3e von 1 mm.

Fur das Putzsystem mit silikathaltigem Oberputz basiert die Beurteilung des Brandverhaltens auf
Prifungen mit KorngréRen von 1 und 4 mm (kleinste und gréRte Dicke).

Fir Putzsysteme mit organischen Oberputzen basiert die Beurteilung des Brandverhaltens auf
Prifungen mit Korngréfien von 2 und 3 mm (kleinste und grofite Dicke, fir KorngréRe 3mm:
Prifdicke 4mm).

Fir den SBI-Test wurde das WDVS direkt auf einer 11 mm dicken Kalziumsilikatplatte (Klasse
A2 - s1,d0) nach EN 13238:2001 befestigt.

Fir die Prifung nach EN ISO 11925-2:2002 wurde keine Tragerplatte verwendet.

Die Verarbeitung des WDVS erfolgte durch den Zulassungsinhaber entsprechend seinen Verar-
beitungsrichtlinien unter Verwendung eines einfachen Gewebes "weber.therm 310" Uber dem
gesamten Probekdrper (ohne Uberlappung des Textilglas-Gittergewebes).

Die Probekoérper wurden vorgefertigt und enthielten keinerlei Fugen.

Fir den SBI-Test wurden die seitlichen Kanten des Probekdrpers mit dem Putzsystem
beschichtet.

Fur die Prufung nach EN ISO 11925-2:2002 wurden die Kanten des Probekoérpers nicht mit dem
Putzsystem beschichtet (offene Schnittkanten).

Dibel waren in dem gepriften WDVS nicht enthalten, da sie keinen Einfluss auf das Prifer-
gebnis haben.

Anmerkung:

Ein europaisches Referenzszenario fir das Brandverhalten von Fassaden steht noch aus. In
einigen Mitgliedstaaten ist die Klassifizierung von WDVS nach EN 13501-1:2007 fur die Ver-
wendung in Fassaden maglicherweise nicht ausreichend. Um den Vorschriften solcher Mitglied-
staaten zu entsprechen, kann eine zusatzliche Beurteilung des WDVS nach nationalen Bestim-
mungen (z. B. auf der Grundlage eines Grofdversuchs) erforderlich sein, bis das europaische
Klassifizierungssystem erganzt worden ist.

Wasseraufnahme (Prifung der Kapillarwirkung)

Unterputz Wasseraufnahme2 Wasseraufnahme ,
nach 1 h <1 kg/m nach 24 h < 0,5 kg/m
weber.therm 300 X X
weber.therm 301 X X
retec 700 X X
retec 740 X x
8.04.04-198/10
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Putzsystem: Wasseraufnahme nach 24 h
Unterputz mit Oberputz
wie nachstehend angegeben < 0,5 kg/m? > 0,5 kg/m?

2.2.3
2.2.3.1

2232

2.2.4

2.2.5

Z8080.11

Dickschichtige zementgebundene Trockenmortel:
- weber.top 200, 202, 204, 205, 206

Dinnschichtige zementgebundene Trockenmortel:
- weber.star 220, 221, 222, 223, 240, 241, 242, X
244,260, 261, 270, 271, 272, 280

Gebrauchsfertige Paste — Bindemittel Styrolacrylat:

X

- weber.pas 430, 431, 432 X
Gebrauchsfertige Paste — Bindemittel Kaliwasserglas: x
- weber.pas 460, 461

Gebrauchsfertige Paste — Bindemittel Silikonharz: %

- weber.pas 480, 481

Hygrothermisches Verhalten
WDVS mit den Unterputzen "weber.therm 300", "retec 700" and "retec 740"

Hygrothermische Zyklen wurden an einer Priifwand durchgefiihrt. Keiner der folgenden Mangel
ist wahrend der Priifung aufgetreten:

- Blasenbildung oder Abblattern von einer Schlussbeschichtung

- Versagen oder Rissbildung, im Zusammenhang mit Fugen zwischen den Dammplatten oder
Profilen, die mit dem System verbunden sind

- Loslésung der Putzschicht
- Rissbildung, die ein Eindringen von Wasser in die Dammschicht erméglicht.

Das WDVS ist dementsprechend als widerstandsfahig gegen hygrothermische Zyklen beurteilt
worden.

WDVS mit dem Unterputz "weber.therm 301"
Prufungen mit hygrothermischen Zyklen wurden nicht durchgefiihrt (siehe Abschnitt 2.2.10).
Frost/Tau-Verhalten

Die Wasseraufnahme sowohl des Unterputzes als auch des Putzsystems betragt nach
24 Stunden weniger als 0,5 kg/m? fir alle Kombinationen des WDVS. Das WDVS ist dement-
sprechend als frost/taubestandig beurteilt worden.

Widerstand gegen StoBbeanspruchung

Die nachgewiesene Festigkeit gegen StolR mit hartem Koérper ergibt fur das WDVS mit allen
Unterputzen bewehrt mit "weber.therm 310" und den dickschichtigen zementgebundenen Ober-
putzen "weber.top 200, 202, 204, 205, 206" (Schichtdicke = 10 mm) die Einstufung in Kate-
gorie Il. Die Festigkeit gegen Durchsto3 wurde nicht nachgewiesen, da die Gesamtdicke der
Putzsysteme nicht weniger als 6 mm betragt.

Der Widerstand gegen StolRbeanspruchung aller anderen Kombinationen des WDVS wurde
nicht nachgewiesen (keine Leistung festgestellt).

8.04.04-198/10
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2.2.6 Wasserdampfdurchlassigkeit

Putzsystem:

Unterputz mit Oberputz und Haftvermittler L . ]

(Beurteilung ohne dekorativen Schlussanstrich)

Dickschichtige zementgebundene Trockenmoértel:  |<1,0 m
- weber.top 200, 202, 204, 205, 206 (Ergebnis ermittelt mit "weber.top 204",
Schichtdicke 8 mm: 0,2 m)

Dunnschichtige zementgebundene Trockenmortel, | < 1,0 m

mit Haftvermittler "weber.prim 403" (Ergebnis ermittelt mit "weber.star 220",
- weber.star 220, 221, 222, 223, 240, 241, 242, Korngréfle 5 mm: 0,2 m)

244, 260, 261, 270, 271, 272, 280

Gebrauchsfertige Paste — Bindemittel Styrolacrylat, |< 1,0 m

mit Haftvermittler "weber.prim 403" (Ergebnis ermittelt mit "weber.pas 431",
- weber.pas 430, 431 KorngrofRe 4 mm: 0,5 m)
Gebrauchsfertige Paste — Bindemittel <10m

Kaliwasserglas, (Ergebnis ermittelt mit "weber.pas 461",
mit Haftvermittler "weber.prim 403" KorngréRe 4 mm: 0,3 m)

- weber.pas 460, 461

Gebrauchsfertige Paste — Bindemittel Silikonharz, |<1,0m
mit Haftvermittler "weber.prim 403" (Ergebnis ermittelt mit "weber.pas 480",
- weber.pas 480, 481 KorngréRe 3 mm: 0,3 m)

2.2.7 Abgabe gefahrlicher Stoffe oder Strahlung
Das WDVS stimmt mit den Bestimmungen von Leitpapier H ("Ein harmonisiertes Konzept fur
gefahrliche Stoffe nach der Bauproduktenrichtlinie, Gberarbeitet August 2002") Gberein.

In Ergénzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser ETA, die sich auf gefahrliche Stoffe
beziehen, kénnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen
unterliegen (z. B. umgesetzte europaische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erflillen, missen ggf.
diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

2.2.8 Standsicherheit

2.2.8.1 Haftzugfestigkeiten

Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und Warmedammstoff (EPS)

Konditionierung
Nach
Unterputz Anfangszustand Na.lCh hygrother- Frost/Tauwechsel-
mischen Zyklen
Versuch
weber.therm 300 > 0,08 MPa > 0,08 MPa°
Prifung nicht
weber.therm 301 > 0,08 MPa > 0,08 MPa® erforderlich, da
retec 700 > 0,08 MPa > 0,08 MPa’ Frost/Tau-Zyklen
nicht notwendig
retec 740 > 0,08 MPa > 0,08 MPa®

Entsprechend EOTA Guidance Document 004 wurden verfiigbare Daten genutzt, nachdem in EOTA Ubereinstimmung
darlber erzielt wurde, dass die Abweichungen des verwendeten Prifverfahrens von den EOTA-Prifverfahren
unwesentlich sind oder die Prufergebnisse auf der sicheren Seite liegen.
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Haftzugfestigkeit zwischen Klebemortel und Untergrund bzw. Warmedammstoff (EPS)

Konditionierung

Anfangs- 2-tagige Wasser- 2-tdgige Wasser-

zustand lagerung + lagerung +
2 h Trocknung 7-tdgige Trocknung

weber.therm 300 | Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa® > 0,25 MPa®
EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa® > 0,08 MPa®
weber.therm 301 | Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa® > 0,25 MPa®
EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa® > 0,08 MPa®
weber.therm 370 | Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa® > 0,25 MPa®
EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa® > 0,08 MPa®
retec 700 Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa® > 0,25 MPa®
EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa® > 0,08 MPa®
retec 740 Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa® > 0,25 MPa®
EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa® > 0,08 MPa®

2.2.8.2 Festigkeit der Befestigung (Querverschiebung)

Prifung nicht erforderlich, da das WDVS die folgenden Kriterien nach Abschnitt 5.1.4.2 der
ETAG 004 erflillt:

- die Klebeflache betragt mehr als 20 %

- Exd<50000N/mm
(E: Elastizitatsmodul des Unterputzes ohne Bewehrung — d: Dicke des Unterputzes)

2.2.8.3 Widerstand gegen Windlasten
Standsicherheit von mit Profilen mechanisch befestigten WDVS

Die nachfolgend angegebenen Versagenslasten gelten nur fir die genannten Kombinationen
der Eigenschaften der Bestandteile und die in Abschnitt 2.3.1 aufgeflhrten Eigenschaften des

Warmedammstoffes.
Abmessungen 500 mm x 500 mm
Eigenschaften des EPS | Dicke >60 mm
Zugdfestigkeit senkrecht zur Plattenebene > 150 kPa
Schermodul > 1,0 N/mm?
Versagenslasten . )
[N/ Platte] Eofrlz?.n’iale :defmm? alle 30r$rl? | Mindestwert: 950
(Statischer Schaum- etestigt un 4+ CM lange vertikale Mittelwert: 1010
Verbindungsprofile elwert.
blockversuch)

Standsicherheit von mit Diibeln mechanisch befestigten WDVS

Die nachfolgend angegebenen Versagenslasten gelten nur fur die genannten Kombinationen
der Eigenschaften der Bestandteile und die in Abschnitt 2.3.1 aufgefliihrten Eigenschaften des
Warmedammstoffes.
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Gilt fur alle in Abschnitt 1.1 aufgeflihrten Dlbel bei oberflachenblindiger Montage

Dicke >60 mm
Eigenschaften .
des EPS Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene > 100 kPa
Schermodul > 1,0 N/mm?
Duibeltellerdurchmesser @ 60 mm & 90 mm
Dabel nicht im Bereich der Plattenfuge Rews Mindestwert: 510 | Mindestwert: 720
Versagenslast | (Statischer Schaumblockversuch) Flache | Mittelwert: 520 | Mittelwert: 730
[N] Dubel im Bereich der Plattenfuge R Mindestwert: 400 | Mindestwert: 430
(Durchziehversuch) Fuge | Mittelwert: 430 | Mittelwert: 470

Die o.g. Versagenslasten gelten fur folgende Dibel mit versenkter Montage nur unter den

genannten Einbaubedingungen:

Dibel EPS-Dicke [d]

Einbaubedingungen *

ejotherm STR U | 100 mm > d >80 mm
(ETA-04/0023) (

Maximale Einbautiefe des Dibeltellers: 15 mm
Dicke der Dammstoff-Rondelle)

— Maximale Schneidblech-Tiefe: 5 mm

> 100 mm — Maximale Einbautiefe des Dubeltellers: 15 mm
( Dicke der Dammstoff-Rondelle)
— Maximale Schneidblech-Tiefe: 20 mm
IsoFux NDT8LZ | > 80 mm — Maximale Senktiefe: 20 mm
(ETA-05/0080)
TERMOZ 8 SV |>80 mm — Maximale Einbautiefe des Dibeltellers: 15 mm
(ETA-06/0180) ( Dicke der Dammstoff-Rondelle)

* Entsprechend der jeweiligen Dibel-ETA

Der Widerstand gegen Windlasten Ry des WDVS wird wie folgt berechnet:

R, = RFléiche ‘ nFIéiche +RFuge : nFuge
4=
Y

Nrache:  Anzahl (je m?) der Dibel, die nicht im Bereich der Plattenfuge angeordnet sind
NFuge: Anzahl (je m?) der Dubel, die im Bereich der Plattenfuge angeordnet sind
Y nationaler Sicherheitsfaktor

Warmedurchlasswiderstand

Der von dem WDVS erbrachte zusatzliche Nennwert des Warmedurchlasswiderstands R zum
Wanduntergrund wird berechnet nach EN ISO 6946:2007 aus dem Nennwert des Warme-
durchlasswiderstands des Warmedammstoffes Rp, gegeben mit der CE-Kennzeichnung, und
dem Warmedurchlasswiderstand des Putzsystems Reneer, der etwa 0,02 (m?2- K)/W betragt.

R= RD + Rrender

Die durch Dubel verursachten Warmebrtcken erhdhen den Warmedurchgangskoeffizienten U.

Dieser Einfluss ist gemaf EN ISO 6946:2007 zu berilcksichtigen.

Us=U+7y, - n Korrigierter Warmedurchgangskoeffizient
mit: Xp - N Einfluss der Warmebriicken
n Anzahl der Dibel pro m?

8.04.04-198/10




Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Europdische Technische Zulassung

ETA-05/0249

2.2.10
2.2.101

2.2.10.2

2.3

23.1

Z8080.11

Seite 12 von 20 | 4. Méarz 2011

Xp oOrtlicher Einfluss der durch einen Dibel verursachten Wé&rme-
briicke. Es kénnen die nachfolgend angegebenen Werte angesetzt
werden, wenn die Zulassung des Dibels hieriiber keine Angabe

enthalt.

%p = 0,004 W/K  bei Dubeln mit galvanisch verzinkter Stahlschraube und mit einem
mit Kunststoffmaterial bedeckten Dibelkopf

xp = 0,002 W/K  bei Dibeln mit Schraube aus nichtrostendem Stahl mit einem mit

Kunststoffmaterial bedeckten Diibelkopf und bei Dibeln, bei denen
sich am Kopf der Schraube ein Luftzwischenraum befindet

Aspekte der Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit
Praxiserfahrung des WDVS
- WDVS mit den Unterputzen "weber.therm 300", "retec 700" und "retec 740"

Zusétzlich zu den hygrothermischen Versuchen an der Prufwand (siehe Abschnitt 2.2.3)
wurden vom DIBt umfassende praktische Erfahrungen in Deutschland festgestellt.

- WDVS mit dem Unterputz "weber.therm 301"
Vom DIBt wurden umfassende praktische Erfahrungen in Deutschland festgestellt.
Haftzugfestigkeit nach Alterung

Das Putzsystem (Unterputze mit jedem der in der Tabelle in Abschnitt 1.1 angegebenen Ober-
putze) hat die Haftzugfestigkeit nach Alterung durch Praxisbewahrung nachgewiesen

Merkmale der Bestandteile

Detaillierte Angaben Uber die chemische Zusammensetzung und weitere Eigenschaften der
Bestandteile, entsprechend Anhang C der ETAG 004, sind beim DIBt hinterlegt.

Weitere Informationen konnen den Produktdatenblattern entnommen werden, die Teil der tech-
nischen Dokumentation dieser ETA sind.

Warmedammstoff

Es sind werkmaRig vorgefertigte unbeschichtete Platten aus expandiertem Polystyrol (EPS)
nach EN 13163:2008 mit den in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Eigenschaften zu
verwenden.

Fir mechanisch befestigtes WDVS

Fir geklebtes

mit Profilen und
WDVS

zusatzlichem
Klebemortel

mit Dubeln und
zusatzlichem
Klebemortel

Beschreibung und Eigenschaften

Brandverhalten;

EN 13501-1:2007 Klasse E

Warmedurchlasswiderstand
[(m2K)/W]

Festgelegt in der CE-Kennzeichnung mit Bezug auf
EN 13163:2008

Grenzabmale

Ebenheit [mm/m]; EN 825:1994

+ 0,6 % oder + 3 mm,
der grofiere numerische Wert ist mafigebend
(Klasse L1 oder Klasse L2)

5 (Klasse P4)

8.04.04-198/10
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Beschreibung und Eigenschaften

Fur geklebtes
WDVS

Fir mechanisch befestigtes WDVS

mit Dibeln und
zusatzlichem
Klebemortel

mit Profilen und
zusatzlichem
Klebemortel

Dimensionsstabilitat

- bei definierten Temperatur-
und Feuchtebedingungen [%];
EN 1604:1996

2 (Stufe DS(70,-)2 oder Stufe DS(70,-)1)

Wasseraufnahme
(bei langzeitigem teilweisen Eintauchen)
[kg/m?]; EN 12087:1997

W, <0,5

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl;
EN 12086:1997

p=20-70

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
unter trockenen Bedingungen ** [kPa];
EN 1607:1996

- Standard - EPS

Omt = 80

Omt > 100

Omt = 150

Biegefestigkeit** [kPa]; EN 12089:1997

O'bZSO

Rohdichte [kg/m3]; EN 1602:1996

Pa < 30

Scherfestigkeit* [kPa]; EN 12090:1997

20 <fy, <170

Schermodul [MPa];
EN 12090:1997

- Standard - EPS

1,0<G,<3,8

Prifung der Eigenschaften siehe EN 13163:

2008.

* Siehe Bestimmungen fur das EPS in Abschnitt 2.2.1.

*%

Kleinstwert aller Einzelwerte

Dibel

In den mechanisch befestigten WDVS sind die in der Tabelle in Abschnitt 1.1 aufgeflhrten

Dubel nach der jeweilig angegebenen ETA zu verwenden.

Handelsbezeichnung

ETA-Nummer

ejotherm ST U, ejotherm SK U

ETA-02/0018

WS 8L ETA-02/0019
WS 8N ETA-03/0019
ejotherm SDK U ETA-04/0023
KEW TSD 8 ETA-04/0030
IsoFux ND-8Z ETA-04/0032
SDM-T plus, SDF-K plus U, SDF-K plus UB ETA-04/0064
ejotherm NK U ETA-05/0009
TERMOZ 8 SV ETA-06/0180
KOELNER KI8M ETA-06/0191
ejotherm NTK U ETA-07/0026
8.04.04-198/10
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Zusétzlich dirfen alle Diibel mit ETA nach ETAG 014’ mit den nachfolgenden Eigenschaften
verwendet werden:

- Dubeltellerdurchmesser > 60 mm bzw. > 90 mm
- Tellersteifigkeit > 0,3 KN/mm
- Tragfahigkeit des Dibeltellers > 1,0 kN

Diese Eigenschaften und die charakteristische Zugtragfahigkeit der Dibel sind der entsprechen-
den ETA zu entnehmen.

Profile

In dem mit Profilen mechanisch befestigten WDVS sind Polyvinylchlorid (PVC) - Profile, PVC-U,
EP, 082-05-T28 nach EN ISO 1163-1:1999, mit den in Anhang 1 aufgefiihrten Abmessungen zu
verwenden.

Der Durchziehwiderstand der Befestigungen von Profilen betragt = 500 N.
Putz (Unterputz)
Der Mittelwert der Rissbreite der bewehrten Unterputze betragt bei 1 % Dehnung:

Unterputz Textilglas-Gittergewebe Mittelwert der Rissbreite W)
weber.therm 300 weber.therm 310 0,170 mm
weber.therm 301 weber.therm 310 0,07 mm
weber.therm 301 weber.therm 311 0,13 mm
retec 700 weber.therm 310 0,10 mm
retec 740 weber.therm 310 0,10 mm

Bewehrung (Textilglas-Gittergewebe)
Eigenschaften (Alkalibestandigkeit): bestanden

weber.therm 310 weber.therm 311
Kette Schuss Kette Schuss
Restreilfestigkeit nach Alterung > 25 > 30 > 20 > 20
[N/mm]
Relative Restreil¥festigkeit nach
Alterung in % bezogen auf die > 60 2350 2350 > 350
Festigkeit im Anlieferungszustand

Zubehor "Panzereckwinkel weber.therm 312"
Eigenschaften (Alkalibestandigkeit): bestanden

Bewertung und Bescheinigung der Konformitat und CE-Kennzeichnung

System der Konformitatsbescheinigung

GemaR Entscheidung 97/556/EC der Europaischen Kommission® ergénzt durch 2001/596/EC*°
ist abhangig vom Brandverhalten das System 1 oder 2+ der Konformitatsbescheinigung anzu-
wenden.

In Anbetracht der Klasse B fiir das Brandverhalten des WDVS sind die Systeme der Konfor-
mitatsbescheinigung System 1 im Hinblick auf die Eigenschaften des Brandverhaltens und
System 2+ im Hinblick auf andere Eigenschaften als das Brandverhalten anzuwenden.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 229/14 vom 20.08.1997
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 209/33 vom 02.08.2001

8.04.04-198/10
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Diese Systeme der Konformitatsbescheinigung ist/sind im Folgenden beschrieben:

System 1: Zertifizierung der Konformitdt des Produkts durch eine zugelassene Zertifi-
zierungsstelle aufgrund von:

(a) Aufgaben des Herstellers:
(1)  werkseigener Produktionskontrolle;

(2)  zuséatzlicher Priifung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller nach
festgelegtem Prufplan;

(b)  Aufgaben der zugelassenen Stelle:
(3)  Erstprifung des Produkts;
(4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

(5) laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle.

System 2+: Konformitatserklarung des Herstellers fiir das Produkt aufgrund von:
(a) Aufgaben des Herstellers:

(1)  Erstprifung des Produkts;

(2)  werkseigener Produktionskontrolle;

(3)  Prifung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Priifplan.
(b)  Aufgaben der zugelassenen Stelle:

(4)  Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:

— Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

— laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle.

Zustandigkeiten
Aufgaben des Herstellers
Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine standige Eigeniberwachung der Produktion durchflihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Die werkseigene Produktions-
kontrolle hat sicherzustellen, dass das WDVS und seine Komponenten mit dieser europaischen
technischen Zulassung Ubereinstimmen.

Der Hersteller darf nur Rohstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser euro-
paischen technischen Zulassung aufgefiihrt sind. Die eingehenden Rohstoffe sind durch den
Hersteller vor der Annahme zu lberprifen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Priif- und Uberwachungsplan'’, der Teil
der technischen Dokumentation dieser ETA ist, Gibereinstimmen. Der Priif- und Uberwachungs-
plan'* wurde zwischen dem Hersteller und dem DIBt vereinbart und ist im Zusammenhang mit
dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim
DIBt hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Ubereinstim-
mung mit den Bestimmungen des Priif- und Uberwachungsplans auszuwerten. Die Aufzeich-
nungen enthalten mindestens folgende Angaben:

- Bezeichnung des Produkts, der Ausgangsmaterialen und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Priifung,

- Datum der Herstellung des Produkts und Datum der Prifung des Produkts oder der Aus-
gangsmaterialen oder der Bestandteile,

Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser européischen technischen
Zulassung, der nur der in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehandigt
wird (siehe Abschnitt 3.2.2).

8.04.04-198/10
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- [Ergebnis der Kontrolle und der Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind der mit der laufenden Uberwachung befassten zugelassenen Stelle
vorzulegen. Sie sind dem DIBt auf Verlangen vorzulegen.

Sonstige Aufgaben des Herstellers

Bei der Erstprifung des WDVS und der Bestandteile im Hinblick auf andere Eigenschaften als
das Brandverhalten sind die Ergebnisse der zur Erteilung der ETA durchgefiihrten Versuche zu
verwenden, sofern sich bei der Herstellung oder im Werk nichts andert. Anderenfalls ist die
erforderliche Erstpriifung mit dem DIBt abzustimmen.

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fir die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fur den Bereich der WDVS zugelassen ist, zur Durchfihrung der MaRnahmen
nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfiir ist der Priif- und Uberwachungsplan'' nach den
Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das WDVS mit
den Bestimmungen der am 4. Marz 2011 erteilten ETA-05/0249 (ibereinstimmt.

Aufgaben der zugelassenen Stellen
Die zugelassene Stelle hat die

- Erstprifung des WDVS und der Bestandteile im Hinblick auf die Eigenschaften des Brand-
verhaltens,

- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,

- laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktions-
kontrolle,

in Ubereinstimmung mit den im Priif- und Uberwachungsplan' festgelegten Bestimmungen
durchzufiihren.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefuhrten Malnahmen festzu-
halten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu
dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitatszer-
tifikat fir das WDVS zu erteilen, welches die Zertifizierung der werkseigenen Produktionskon-
trolle beinhaltet, mit der Aussage, dass das WDVS mit den Bestimmungen dieser ETA Uberein-
stimmt.

Wenn die Bestimmungen der ETA und des zugehérigen Priif- und Uberwachungsplans™ nicht
mehr erfillt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitatszertifikat zurtickzuziehen und
unverzuglich das DIBt zu informieren.

Kennzeichnung
CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf den kommerziellen Begleitpapieren anzubringen. Hinter den
Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben
sowie die folgenden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fiir die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,

- Nummer des EG-Konformitatszertifikats fir das WDVS,

- Nummer der ETA,

- Nummer der Leitlinie fir die Europaische Technische Zulassung (ETAG),

- Handelsbezeichnung des WDVS.

8.04.04-198/10
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Zusatzliche Kennzeichnung

Auf der Verpackung der einzelnen Bestandteile des WDVS ist die jeweilige Handelsbezeichnung
anzugeben.

In Erganzung zur Handelsbezeichnung sind folgende Angaben in den kommerziellen Begleit-
papieren und/oder auf der Verpackung des Warmedammstoffs anzugeben:

- Mindestwert der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene des Warmedammstoffs,
- Schermodul des Warmedammstoffs.

Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts flir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

Herstellung

Die Bestandteile des WDVS miussen nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsver-
fahren denen entsprechen, die den Zulassungsversuchen zugrunde lagen. Zusammensetzung
und Herstellungsverfahren sind beim DIBt hinterlegt.

Die ETA wurde fir das WDVS auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt,
die beim DIBt hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten WDVS
dienen. Anderungen am WDVS oder den Bestandteilen oder deren Herstellungsverfahren, die
dazu fihren konnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind,
sind vor ihrer Einfuhrung dem DIBt mitzuteilen. Das DIBt wird darliber entscheiden, ob sich
solche Anderungen auf die ETA und folglich auf die Gliltigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund
der ETA auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zuséatzliche Beurteilung oder eine
Anderung der ETA erforderlich ist.

Verarbeitung, Entwurf und Ausfiihrung
Allgemeines

Die mit dem WDVS zu versehende Wand muss in ausreichendem Male standsicher und wind-
dicht sein. lhre Steifigkeit muss so grol3 sein, dass das WDVS keinen Verformungen unter-
worfen ist, die zu seiner Schadigung fuhren kdnnen.

Die Anforderungen nach ETAG 004, Kapitel 7, sind zu beachten.
Verarbeitung

Die Verarbeitung des WDVS erfolgt auf der Baustelle. Der Zulassungsinhaber ist verpflichtet,
alle mit Entwurf und Ausflihrung des WDVS betrauten Personen (ber die Besonderen Bestim-
mungen dieser ETA und alle fir eine einwandfreie Ausfihrung des WDVS erforderlichen
weiteren Einzelheiten zu unterrichten.

Fir das WDVS durfen nur die Bestandteile verwendet werden, deren Handelsbezeichnung in
Abschnitt 1.1 angegebenen ist und die die Merkmale nach Abschnitt 2.3 aufweisen.

Entwurf und Bemessung
Anforderungen an den Untergrund

Fur die Anforderungen an den Untergrund und dessen Vorbereitung gilt ETAG 004,
Abschnitt 7.2.1.

Bei mechanisch befestigten WDVS muss der Untergrund eine ausreichende Tragfahigkeit fur
den Einsatz von Dubeln nach Abschnitt 2.3.2 aufweisen. Es gelten die Bestimmungen der ETA
fur den jeweiligen Dibel.
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4.2.3.2 Widerstand gegen Windlasten

4.2.4

5.1

5.2

Uwe Bender
Abteilungsleiter

Z8080.11

Die Beurteilung eines ausreichenden Widerstandes gegen Windlasten erfolgt auf der Grundlage
der Tragfahigkeiten nach Abschnitt 2.2.8.3 und der charakteristischen Zugtragféhigkeit des ver-
wendeten Dibels nach Abschnitt 2.3.2. Unter Berlicksichtigung der nationalen Sicherheits-
faktoren werden die Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit ermittelt. Der Kleinere der
Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit des WDVS (Rg4) und des Dibels (Ngg) ist maB-
gebend.

Der ermittelte Bemessungswert der Windsoglast Sy (unter Berlicksichtigung der nationalen
Sicherheitsfaktoren) wird dem Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegentbergestellt.

Ausfiihrung

Fir die Verarbeitung des WDVS und die Erhartung der Putzprodukte sind die Verarbeitungs-
richtlinien des Herstellers zu beachten, die Teil der technischen Dokumentation dieser ETA sind.

Vorgaben fiir den Hersteller

Verpackung, Transport und Lagerung

Die Verpackung der Bestandteile des WDVS muss so erfolgen, dass wahrend Transport und
Lagerung keine unzutragliche Befeuchtung auftreten kann, es sei denn, vom Hersteller sind zu
diesem Zweck andere MaBnahmen vorgesehen.

Die Bestandteile des WDVS sind vor Beschadigung zu schiitzen.

Nutzung, Instandhaltung, Reparatur

Weitere Hinweise zu Nutzung, Instandhaltung und Reparatur sind ETAG 004, Abschnitt 7.3, zu
entnehmen.
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Horizontales Halteprofil — "PVC Halteleiste BM 400" (Maf3e in mm)
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WDVS "weber.therm-Warmedamm-Verbundsystem BM 100/BM 400"

Anhang 1
Horizontale und vertikale PVC Profile
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Bestandteile

Handelsbezeichnungen
nach Tabelle in Abschnitt 1.1

Weitere Handelsbezeichnungen

Klebemortel weber.therm 300 -
weber.therm 301 weber.therm family KS grob
weber.therm freestyle KS
weber.therm prestige KS
weber.therm 370 -
retec 700 -
retec 740 -
Unterputze weber.therm 300 =

weber.therm 301

weber.therm family KS grob
weber.therm freestyle KS
weber.therm prestige KS

retec 700

retec 740

Textilglas-Gittergewebe

weber.therm 310

weber.therm 311

weber.therm Textilglasgittergewebe

Haftvermittler

weber.prim 403

weber Putzgrund

Oberputze

weber.top 200, 203, 204, 205, 206

weber.star 220, 221, 222

weber.star 223

weber.min freestyle RP

weber.star 240, 241, 242, 244

weber.star 260, 261

weber.star 270

weber.star 271

weber.star 272, 280

weber.pas 430, 431

weber Kunstharzputz

weber.pas 460, 461

weber Silikatputz
weber extraClean

weber.pas 461

weber decofino
weber modelfino

weber.pas 480, 481

weber Silikonharzputz

WDVS "weber.therm-Warmedamm-Verbundsystem BM 100/BM 400"
Handelsbezeichnungen der Bestandteile S
Z11759.11_1 8.04.04-198/10



