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| RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Diese europaische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fur Bautechnik erteilt in
Ubereinstimmung mit:

- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber Bauprodukte', geandert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates? und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates?®;

- dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Baupro-
dukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte
und anderer Rechtsakte der Europaischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG)
vom 28. April 1998*, zuletzt gedndert durch die Verordnung vom 31. Oktober 2006°;

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europaischen technischen Zulassungen gemafl dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der
Kommission®;

- der Leitlinie fir die europaische technische Zulassung fur "Metalldibel zur Verankerung im
Beton - Teil 5: Verbunddibel", ETAG 001-05.

2 Das Deutsche Institut flir Bautechnik ist berechtigt zu priifen, ob die Bestimmungen dieser euro-
paischen technischen Zulassung erfullt werden. Diese Prifung kann im Herstellwerk erfolgen.
Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fiir die Konformitat der Pro-
dukte mit der européischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fir den vorgese-
henen Verwendungszweck verantwortlich.

3 Diese europaische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefuhrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europaischen
technischen Zulassung genannten Herstellwerke Gbertragen werden.

4 Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese europaische technische Zulassung widerrufen,
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/106/EWG.

5 Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur unge-

kirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren dirfen weder im Widerspruch zu
der europaischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich verwenden.

6 Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen in andere
Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Europaischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil | 2006, S. 2407, 2416

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34

O A A WO N =
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN

ZULASSUNG
1 Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks
1.1 Beschreibung des Bauprodukts

Das "Powers PURE150-PRO Verbundmortel mit Ankerstange fir Beton" ist ein Verbunddbel,
der aus einer Mortelkartusche mit Injektionsmértel Powers PURE150-PRO und einem Stahilteil
besteht. Das Stahlteil ist eine handelsiibliche Gewindestange gemal Anhang 3, Durchmes-
ser M 8 bis M 30 oder ein Betonstahl gemal Anhang 4, Durchmesser 8 bis 32 mm oder eine
Innengewindehulse gemal Anhang 5 der Gréfie M 8 bis M 20.

Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmortel geflllites Bohrloch gesteckt und durch Verbund
zwischen Stanhlteil, Injektionsmortel und Beton verankert.

In den Anhangen 1 und 2 sind Produkt und Anwendungsbereich dargestellt.

1.2 Verwendungszweck

Der Dubel ist fir Verwendungen vorgesehen, bei denen Anforderungen an die mechanische
Festigkeit und Standsicherheit und die Nutzungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforde-
rungen 1 und 4 der Richtlinie 89/106/EWG zu erfillen sind und bei denen ein Versagen der Ver-
ankerungen zu einer Gefahr fur Leben oder Gesundheit von Menschen und/oder erheblichen
wirtschaftlichen Folgen fihrt. Der Brandschutz (wesentliche Anforderung 2) ist durch diese
europaische technische Zulassung nicht erfasst. Der Dubel darf nur fur Verankerungen unter
vorwiegend statischer oder quasi-statischer Belastung in bewehrtem oder unbewehrtem
Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und hdchstens C50/60 nach
EN 206:2000-12 verwendet werden.

Der Dibel darf im gerissenen oder ungerissenen Beton verankert werden.
Der Duibel darf in trockenen oder nassen Beton und in mit Wasser gefiillte Bohrlécher gesetzt

werden.
Der Dubel darf in den folgenden Temperaturbereichen verwendet werden:
Temperaturbereich I: -40 °C bis +40 °C (max. Langzeit-Temperatur +24 °C und
max. Kurzzeit-Temperatur +40 °C)
Temperaturbereich Il -40 °C bis +60 °C (max. Langzeit-Temperatur +43 °C und
max. Kurzzeit-Temperatur +60 °C)
Temperaturbereich lll:  -40 °C bis +72 °C (max. Langzeit-Temperatur +43 °C und

max. Kurzzeit-Temperatur +72 °C)
Stahlteile aus verzinktem Stahl:

Die Stahlteile aus galvanisch verzinktem Stahl oder feuerverzinktem Stahl dirfen nur in Bau-
teilen unter den Bedingungen trockener Innenrdume verwendet werden.

Stahlteile aus nichtrostendem Stahl:

Die Stahlteile aus nichtrostendem Stahl 1.4401 oder 1.4571 dirfen in Bauteilen unter den
Bedingungen trockener Innenrdume sowie auch im Freien (einschlief3lich Industrieatmosphare
und Meeresndhe) oder in Feuchtrdumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven
Bedingungen vorliegen. Zu diesen besonders aggressiven Bedingungen gehdren, z. B. standi-
ges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone von Seewasser,
chlorhaltige Atmosphare in Schwimmbadhallen oder Atmosphare mit extremer chemischer Ver-
schmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Straentunneln, in denen Entei-
sungsmittel verwendet werden).

Z42078.11 8.06.01-109/11
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Stahlteile aus hochkorrosionsbestidndigem Stahil:

Die Stahlteile aus hochkorrosionsbestandigem Stahl 1.4529 oder 1.4565 dirfen in Bauteilen
unter den Bedingungen trockener Innenrdume sowie auch im Freien, in Feuchtrdumen oder in
besonders aggressiven Bedingungen verwendet werden. Zu diesen besonders aggressiven
Bedingungen gehdren, z. B. standiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der
Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphare in Schwimmbadhallen oder
Atmosphare mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsan-
lagen oder Straflentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Stahlteile aus Betonstahl:

Nachtraglich eingemortelte Betonstahle dirfen als Dibel verwendet und nur nach dem EOTA
Technical Report TR 029 bemessen werden. Solche Anwendungen sind z. B. in Betonierfugen
oder als Schubdorne oder Wandanschlussbewehrung, die tiberwiegend Quer- und Druckkrafte
auf das Fundament Ubertragen, wobei die Bewehrungsstabe als Dibel wirken, um Querkrafte
aufzunehmen. Anschliisse mit nachtraglich eingemoértelten Bewehrungsanschliissen, die nach
EN 1992-1-1:2004 bemessen werden, sind nicht durch diese europaische technische Zulassung
abgedeckt.

Die Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung beruhen auf einer angenomme-
nen Nutzungsdauer des Dibels von 50 Jahren. Die Angaben Uber die Nutzungsdauer kénnen
nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur
Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene
Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

2 Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

21 Merkmale des Produkts

Der Dubel entspricht den Zeichnungen und Angaben der Anhénge 2 bis 5. Die in den Anhangen
2 bis 5 nicht angegebenen Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen des Dibels
miissen den in der technischen Dokumentation” dieser europdischen technischen Zulassung
festgelegten Angaben entsprechen.

Die charakteristischen Dibelkennwerte fir die Bemessung der Verankerungen sind in den
Anhéangen 9 bis 20 angegeben.

Die zwei Komponenten des Injektionsmortels werden unvermischt in side-by-side Kartuschen
der Grofie 385 ml, 585 ml oder 1400 ml gemaf Anhang 2 geliefert. Jede Kartusche ist mit dem
Herstellerkennzeichen "Powers PURE150-PRO", mit Verarbeitungshinweisen, der Chargen-
nummer, dem Haltbarkeitsdatum, einer Gefahrenbezeichnung, Hartungs- und Verarbeitungs-
zeiten mit oder ohne Kolbenwegskala gekennzeichnet.

Stahlteile aus Betonstahl missen den Angaben nach Anhang 4 entsprechen.
Die Innengewindehilsen missen den Angaben nach Anhang 5 entsprechen.
Die Markierung der Verankerungstiefe darf auf der Baustelle erfolgen.

2.2 Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des Dibels fir den vorgesehenen Verwendungszweck
hinsichtlich der Anforderungen an die mechanische Festigkeit und Standsicherheit und die Nut-
zungssicherheit im Sinne der wesentlichen Anforderungen 1 und 4 erfolgte in Ubereinstimmung
mit der "Leitlinie fiir die europaische technische Zulassung fir Metalldliibel zur Verankerung im
Beton", Teil 1 "Dibel - Allgemeines" und Teil 5 "Verbunddibel", auf der Grundlage der Option 1.

Die technische Dokumentation dieser européischen technischen Zulassung ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegt und, soweit diese fir die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitatsbescheinigung eingeschalteten
zugelassenen Stellen bedeutsam ist, den zugelassenen Stellen auszuhandigen.

Z42078.11 8.06.01-109/11
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In Erganzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung,
die sich auf gefahrliche Stoffe beziehen, kénnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulas-
sung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europaische Gesetzgebung und
nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenricht-
linie zu erflllen, missen ggf. diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

3 Bewertung und Bescheinigung der Konformitat und CE-Kennzeichnung

3.1 System der Konformitatsbescheinigung

GemaR Entscheidung 96/582/EG der Europaischen Kommission® ist das System 2(i) (bezeich-
net als System 1) der Konformitatsbescheinigung anzuwenden.

Dieses System der Konformitatsbescheinigung ist im Folgenden beschrieben:

System 1: Zertifizierung der Konformitdt des Produkts durch eine zugelassene Zertifizierungs-
stelle aufgrund von:

(a) Aufgaben des Herstellers:
(1)  werkseigener Produktionskontrolle;
(2)  zuséatzlicher Prifung von im Werk enthommenen Proben durch den Hersteller nach
festgelegtem Priifplan;
(b)  Aufgaben der zugelassenen Stelle:
(3)  Erstprifung des Produkts;
(4)  Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;
(5) laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle.
Anmerkung: Zugelassene Stellen werden auch "notifizierte Stellen" genannt.

3.2 Zustandigkeiten
3.21 Aufgaben des Herstellers
3.2.1.1  Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine stéandige Eigeniberwachung der Produktion durchflihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten, einschlie3lich der Aufzeichnun-
gen der erzielten Ergebnisse. Die werkseigene Produktionskontrolle hat sicherzustellen, dass
das Produkt mit dieser europaischen technischen Zulassung tbereinstimmt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe/Rohstoffe/Bestandteile verwenden, die in der techni-
schen Dokumentation dieser europaischen technischen Zulassung aufgefiihrt sind.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Prifplan, der Teil der technischen Doku-
mentation dieser europdischen technischen Zulassung ist, Ubereinstimmen. Der Prifplan ist im
Zusammenhang mit dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem
festgelegt und beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.’

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Ubereinstim-
mung mit den Bestimmungen des Prufplans auszuwerten.

3.2.1.2 Sonstige Aufgaben des Herstellers
Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fir die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fir den Bereich der Dlbel zugelassen ist, zur Durchflihrung der Malinahmen nach

Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfir ist der Prufplan nach den Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2
vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 254 vom 08.10.1996.

Der Prifplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europaischen technischen Zulassung und wird
nur der in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehandigt. Siehe
Abschnitt 3.2.2.

Z42078.11 8.06.01-109/11
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Der Hersteller hat eine Konformitatserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das Baupro-
dukt mit den Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung tbereinstimmt.

3.2.2 Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die folgenden Aufgaben in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
des Prifplans durchzufiihren:

-  Erstprifung des Produkts,
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,

- laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskon-
trolle.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefuhrten Malnahmen festzu-

halten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu

dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitats-

zertifikat mit der Aussage zu erteilen, dass das Produkt mit den Bestimmungen dieser europai-

schen technischen Zulassung Ubereinstimmt.

Wenn die Bestimmungen der europaischen technischen Zulassung und des zugehdrigen Prif-

plans nicht mehr erfiillt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitatszertifikat zurlickzu-

ziehen und unverzuglich das Deutsche Institut fir Bautechnik zu informieren.

3.3 CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf jeder Verpackung der Dibel anzubringen. Hinter den Buchstaben
"CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben sowie die fol-
genden zusatzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Zulassungsinhabers (fiir die Herstellung verantwortliche juristische
Person),

- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,

- Nummer des EG-Konformitatszertifikats flir das Produkt,

- Nummer der europaischen technischen Zulassung,

- Nummer der Leitlinie fur die europaische technische Zulassung,

- Nutzungskategorie (ETAG 001-1, Option 1),

- GroBe.

4 Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

4.1 Herstellung

Die europaische technische Zulassung wurde fir das Produkt auf der Grundlage abgestimmter
Daten und Informationen erteilt, die beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt sind und
der Identifizierung des beurteilten und bewerteten Produkts dienen. Anderungen am Produkt
oder am Herstellungsverfahren, die dazu flihren kénnten, dass die hinterlegten Daten und
Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer Einflhrung dem Deutschen Institut fur
Bautechnik mitzuteilen.

Das Deutsche Institut fiir Bautechnik wird dariiber entscheiden, ob sich solche Anderungen auf
die Zulassung und folglich auf die Giiltigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der Zulassung
auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusétzliche Beurteilung oder eine Anderung
der Zulassung erforderlich ist.

Z42078.11 8.06.01-109/11
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4.2 Bemessung der Verankerung
Die Brauchbarkeit des Diibels ist unter folgenden Voraussetzungen gegeben:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit dem EOTA Technical
Report TR 029 "Design of Bonded Anchors""® unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Nachtragliche eingemortelte Betonstahle dirfen als Dibel verwendet und nur nach dem EOTA
Technical Report TR 029 bemessen werden. Die grundlegenden Annahmen fir die Bemessung
nach der Dubeltheorie sind zu beachten. Das beinhaltet sowohl die Berucksichtigung von Zug-
und Querkraften und die zugehoérigen Versagensarten als auch die Annahme, dass der Veran-
kerungsgrund (Betonbauteil) im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (gerissen oder unge-
rissen) verbleibt, wenn der Anschluss bis zum Versagen belastet wird. Solche Anwendungen
sind z. B. in Betonierfugen oder als Schubdorne oder Wandanschlussbewehrung, die iberwie-
gend Quer- und Druckkrafte auf das Fundament Ubertragen, wobei die Bewehrungsstabe als
Duiibel wirken, um Querkrafte aufzunehmen. Anschlisse mit nachtraglich eingemdrtelten Beweh-
rungsanschlissen, die nach EN 1992-1-1:2004 bemessen werden (z. B. Wandanschlussbeweh-
rung, bei der Zugkrafte in mindestens einer Bewehrungslage auftreten), sind nicht durch diese
europaische technische Zulassung abgedeckt.

Unter Berticksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruk-
tionszeichnungen angefertigt.

Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Diibels (z. B. Lage des Dibels zur Beweh-
rung oder zu den Auflagern usw.) angegeben.
4.3 Einbau der Diibel

Von der Brauchbarkeit des Dlbels kann nur dann ausgegangen werden, wenn folgende Ein-
baubedingungen eingehalten sind:

- Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters,

- Einbau nach den Angaben des Herstellers und den Konstruktionszeichnungen mit den in der
technischen Dokumentation dieser europaischen technischen Zulassung angegebenen
Werkzeugen,

- Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile,

- Es dirfen handelsiibliche Gewindestangen, Scheiben und Muttern verwendet werden, wenn
die nachfolgend aufgefiihrten Anforderungen erfillt sind:

o Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften der Stahlteile entsprechend
Anhang 3,

« Nachweis von Werkstoff und mechanischen Eigenschaften der Stahlteile durch ein Ab-
nahmeprifzeugnis 3.1 entsprechend EN 10204:2004, die Nachweise sind aufzubewah-
ren,

o Markierung der Gewindestange mit der geplanten Verankerungstiefe. Dies kann durch
den Hersteller oder vom Baustellenpersonal erfolgen.

- Eingemortelte Betonstahle mussen mit den Bestimmungen nach Anhang 4 Ubereinstimmen,

- Uberpriifung vor dem Setzen des Diibels, ob die Festigkeitsklasse des Betons, in den der
Dubel gesetzt werden soll, nicht niedriger ist als die Festigkeitsklasse des Betons, fir den die
charakteristischen Tragfahigkeiten gelten,

- Einwandfreie Verdichtung des Betons, z. B. keine signifikanten Hohlrdume,

- Markierung und Einhaltung der effektiven Verankerungstiefe,

- Einhaltung der festgelegten Rand- und Achsabstande ohne Minustoleranzen,
- Anordnung der Bohrlécher ohne Beschadigung der Bewehrung,

Der EOTA Technical Report TR 029 "Design of Bonded Anchors" ist in Englischer Sprache auf der website
www.eota.eu verdffentlicht.

Z42078.11 8.06.01-109/11
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- Bohrlochherstellung durch Hammerbohren,
- Bei Fehlbohrungen: Fehlbohrungen sind zu vermorteln,
- Bohrlochlochreinigung und Einbau gemaf Anhange 7 und 8,

- die Temperatur im Verankerungsgrund wahrend der Aushartung des Injektionsmoértels unter-
schreitet nicht 5 °C; Einhaltung der Wartezeit bis zur Lastaufbringung gemal Anhang 7,
Tabelle 7,

- Bei der Mortelinjektion in Bohrléchern mit einem Durchmesser von do > 20 mm sind Stauzap-
fen nach Anhang 8 bei Uberkopf- oder Horizontalmontage zu verwenden,

- Montagedrehmomente sind fiir die Tragfahigkeit des Diibels nicht erforderlich. Die in An-
hang 6 angegebenen Anzugsdrehmomente dirfen jedoch bei der Montage der Anbauteile
nicht Uberschritten werden.

5 Vorgaben fiir den Hersteller

5.1 Verpflichtungen des Herstellers

Es ist Aufgabe des Herstellers, daflir zu sorgen, dass alle Beteiligten Uber die Besonderen
Bestimmungen nach den Abschnitten 1 und 2 einschliellich der Anhange, auf die verwiesen
wird, sowie den Abschnitten 4.2, 4.3 und 5.2 unterrichtet werden. Diese Information kann durch
Wiedergabe der entsprechenden Teile der europaischen technischen Zulassung erfolgen.
Darlber hinaus sind alle Einbaudaten auf der Verpackung und/oder einem Beipackzettel, vor-
zugsweise bildlich, anzugeben.

Es sind mindestens folgende Angaben zu machen:
- Bohrernenndurchmesser,

- Bohrlochtiefe,

- Nenndurchmesser des Stahlteiles,

- Mindestverankerungstiefe,

- Angaben Uber den Einbauvorgang einschliellich Reinigung des Bohrlochs mit den Reini-
gungsgeraten, vorzugsweise durch bildliche Darstellung,

- Temperatur der Duibelteile beim Einbau,
- Temperatur im Verankerungsgrund beim Setzen des Diibels,
- zulassige Verarbeitungszeit der Mortels,

- Wartezeit bis zur Lastaufbringung abhangig von der Temperatur im Verankerungsgrund beim
Setzen,

- max. Drehmoment beim Befestigen,

- Herstelllos.
Alle Angaben missen in deutlicher und verstandlicher Form erfolgen.

5.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Mértelkartuschen sind vor Sonneneinstrahlung zu schitzen und entsprechend der Montage-
anleitung trocken bei Temperaturen von mindestens +5 °C bis hochstens +25 °C zu lagern.

Moértelkartuschen mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum diirfen nicht mehr verwendet werden.

Der Dibel ist als Befestigungseinheit zu verpacken und zu liefern. Die Mértelkartuschen sind
separat von den Stahlteilen verpackt.

Georg Feistel Beglaubigt
Abteilungsleiter

Z42078.11 8.06.01-109/11
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Gewindestange Bewehrungsstahl

Anbauteil

. Anbauteil-
tfix

| dicke

lllll“lll!llll“lllll“lIIll|lI|Ilillllllllllll\l\ll\l“‘! W

Ankerstangen M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 mit U-scheibe und Sechskantmutter

Betonstahl & 8, & 10, & 12, & 14, & 16, & 20, & 25, & 28 und & 32 gemal Anhang 4

Innengewindehilse M8, M10, M12, M16 und M20

Bohrlochtiefe h,
Effektive Verankerungstiefe h

Minimale Bauteildicke hmin

T

= dcu_t >
Powers PURE150-PRO Verbundmértel mit Ankerstange in Beton Anhang 1

Produkt (Stahl) und Einbauzustand

der europaischen
technischen Zulassung

ETA-08/0376
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Kartusche: Powers PURE150-PRO

385 ml, 585 ml and 1400 ml Verbundmortel-Kartusche (Typ: “side-by-side”)

Aufdruck: Powers PURE150-PRO,
Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Komponente A:
Haltbarkeitsdatum, Gefahrenbezeichnung, Mértel
Hartungs- und Verarbeitungszeiten, mit und | _—

ohne Kolbenwegsskala

q:m Komponente B:

—  Harter

T

T
\

-

Verschluss/
Drehverschluss

Statikmischer

Nutzungskategorie: - Hammerbohren
- Anwendung in gerissenem Beton, Option 1
- Einbau in trockenem, feuchtem Beton (bis he= 20-d) oder
wassergefiilites Bohrloch (nur bis hg= 12-d)
- Uberkopfmontage

Temperaturbereich: - 40°C bis +40°C (max. Kurzzeit-Temperatur +40°C und
max. Langzeit-Temperatur +24°C)

- 40°C bis +60°C (max. Kurzzeit-Temperatur +60°C und
max. Langzeit-Temperatur +43°C)

- 40°C bis +72°C (max. Kurzzeit-Temperatur +72°C und

Powers PURE150-PRO Verbundmortel mit Ankerstange in Beton Anhang 2

der europaischen

Produkt (Verbundmortel) und Anwendungsbereich technischen Zulassung

ETA-08/0376
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Tabelle 1:

Werkstoffe (Gewindestange)

Lges

Teil | Benennung

Material

Stahlteile, verzinkter Stahl 2 5 yum gemaR EN ISO 4042 oder Stahlteile, feuerverzinkt 2 40 ym geman

EN ISO 1461

1 | Ankerstange

Stahl gemaRk EN 10087 oder EN 10263
Festigkeitsklasse 5.8, 8.8 gemaRk EN ISO 898-1:1999

Sechskantmutter geman
EN ISO 4032

Festigkeitsklasse 5 (fir Ankerstangen der Klasse 5.8) EN 20898-2,
Festigkeitsklasse 8 (flir Ankerstangen der Klasse 8.8) EN 20898-2

Unterlegscheibe geman
3 |ENISO 7089, EN ISO 7093 oder
EN ISO 7094

Stahl, verzinkt

Nichtrostender Stahl

1 | Ankerstange

Werkstoff 1.4401 / 1.4571, EN 10088-1:2005,
> M24: Festigkeitsklasse 50 EN 1ISO 3506
< M24: Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506

2 | Sechskantmutter, EN ISO 4032

Werkstoff 1.4401 / 1.4571 EN 10088,
> M24: Festigkeitsklasse 50 EN 1ISO 3506
< M24: Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506

Unterlegscheibe
3 |ENISO 7089, EN ISO 7093
oder EN ISO 7094

Werkstoff 1.4401 oder 1.4571, EN 10088

Stahlteile aus hochkorrosionsbestindigem Stahl

1 | Ankerstange

Werkstoff 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2005,
> M24: Festigkeitsklasse 50 EN 1ISO 3506
< M24: Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506

2 | Sechskantmutter, EN ISO 4032

Werkstoff 1.4529 / 1.4565 EN 10088,
> M24: Festigkeitsklasse 50 EN 1ISO 3506
< M24: Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506

Unterlegscheibe
3 |ENISO 7089, EN ISO 7093
oder EN ISO 7094

Werkstoff 1.4529 / 1.4565 gemafl EN 10088

Handelsubliche Gewindestange mit:

- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemaf Tabelle 1a
- Abnahmeprifzeugnis 3.1 gemal EN 10204:2004

- Markierung der Setztiefe

Powers PURE150-PRO Verbundmdrtel mit Ankerstange in Beton

Anhang 3

Werkstoffe (Ankerstange)

der europaischen
technischen Zulassung

ETA-08/0376
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Tabelle 2: Werkstoffe Bewehrungsstahl

AT TTTTNNNNY

Auszug aus EN 1992-1-1 Anhang C, Tabelle C.1, Eigenschaften von Betonstahl:

Produktart Stabe und Betonstabstahl vom Ring
Klasse B C
Charakteristische Streckgrenze f,, oder fj 2« .

[N/mm?] 400 bis 600

Mindestwert von k = (f,/ , ) >1,08 y Hg
ECC?Or/?]ktenstlsche Dehnung bei Héchstlast > 50 >75

Biegbarkeit Biege- / Ruckbiegetest
Maximale Nenndurchmesser des

Abweichung von der | Stabs [mm] £60
Nennmasse <8 N 4,5
(Einzelstab) [%] >8 ~

Auszug aus EN 1992-1-1 Anhang C, Tabelle C.2N, Eigenschaften von Betonstahl:

Produktart Stabe und Betonstabstahl vom Ring
Klasse B C
Verbund: glgr:)r;d[lxcl:w:]]messer des
Mindestwerte der
bezogenen :
Rippenfléche fama | o ﬁ’g e 0,040
0,056
Die Rippenhéhe muss 0,05d < h < 0,07d betragen.
(d: Nenndurchmesser des Stabs; h: Rippenhdhe)
Bei der Bemessung ist Kapitel 4.2 zu beachten.
Powers PURE150-PRO Verbundmértel mit Ankerstange in Beton Anhang 4

Werkstoffe (Bewehrungsstahl)

der europaischen
technischen Zulassung
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Tabelle 3: Werkstoffe (Innengewindehiilsen)

® i

Teil | Bezeichnung Werkstoff

Stahl, verzinkt = 5 ym gemal EN ISO 4042

1 | Innengewindehiilse

Stahl, EN 10087 oder EN 10263
Festigkeitsklasse 5.8, EN 1ISO 898-1: 1999

Korrosionsbestandiger Stahl A4

Material 1.4401/ 1.4404 / 1.4571, EN 10088-1: 2005,
1 | Innengewindehulse > M24: Festigkeitsklasse 50, EN I1ISO 3506

< M24: Festigkeitsklasse 70, EN 1ISO 3506

Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR

Material 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1: 2005,
1 | Innengewindehulse > M24: Festigkeitsklasse 50, EN I1ISO 3506

< M24: Festigkeitsklasse 70, EN ISO 3506

Powers PURE150-PRO Verbundmdrtel mit Ankerstange in Beton

Werkstoffe (Innengewindehilse)

Anhang 5

der europaischen
technischen Zulassung

ETA-08/0376
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Tabelle 4: Montagekennwerte fur Gewindestangen
DubelgroRe M8 M10 | M12 | M16  M20 |[M24 | M27 | M 30
Bohrernenndurchmesser do [mm] =| 10 12 14 18 24 28 32 35
Setz- und hetmin [NM]=| 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | 108 | 120
Bohrlochtiefebereich hetmax [Mm] =| 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600
Durchgangsloch im
anzuschlieRenden Bauteil de [mm] < 9 12 14 18 22 26 30 33
Birstendurchmesser dp [Mm] 2| 12 14 16 20 26 30 34 37
Drehmoment Tinst[NM]| 10 20 40 80 120 160 180 200
tfix min [MM] > 0
Anbauteildicke i (M)
tfix,max [mm] < 1500
. . hes + 30 mm
Mindestbauteildicke Armin [MM] ;100 mm her + 2dg
minimaler Achsabstand Smin [MM]| 40 50 60 80 100 120 135 150
minimaler Randabstand Cmin [MmM]]| 40 50 60 80 100 120 135 150
Tabelle 5: Montagekennwerte fiir Betonstahl
DiibelgroRe 28 2102122142216 | D20 | D25 | D28 | D 32
Bohrernenndurchmesser do [mm] =] 12 14 16 18 20 24 32 35 37
Setz- und Retmin [MM] =| 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 112 | 128
Bl e hetmax [MM] =| 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 500 | 560 | 640
Burstendurchmesser dp [mm] 2| 14 16 18 20 22 26 34 37 40
. - hes + 30 mm
Mindestbauteildicke Rmin [MmM] ;100 mm her + 2dg
minimaler Achsabstand Smin [MmM]| 40 50 60 70 80 100 125 140 160
minimaler Randabstand Cmin [MmM]| 40 50 60 70 80 100 125 140 160
Tabelle 6: Montagekennwerte fiir Innengewindehiilsen
Innengewindegrofe M8 | M10 | M12 | M16 | M 20
AuBendurchmesser [mm]] 12 16 20 24 30
Bohrernenndurchmesser do [mm]| 14 18 24 28 35
Setz- und Verankerungstiefe hes [Mm]| 80 90 110 150 200
Durchgangsloch im
Anbauteil d¢ [mm] 9 12 14 18 22
Durchmesser Stahlbirste dp [mm]| 16 20 26 30 37
Montagedrehmoment Tinst[NmM]| 10 20 40 80 120
Minimale Bauteildicke hmin [MmM]] 110 130 160 210 270
Minimaler Achsabstand Smin [MM]| 60 80 100 120 150
Minimaler Randabstand Cmin [MmM]| 60 80 100 120 150
Powers PURE150-PRO Verbundmértel mit Ankerstange in Beton Anhang 6
der europaischen
Montagekennwerte technischen Zulassung
ETA-08/0376
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Setzanweisung

II%E*B

eg.
20°C

I‘\-\._ -
10
Stunden

Y
>

]

[EJ Bohren Sie ein Loch in der richtigen GroBe und mit der
vorgeschriebenen Setztiefe. Stehendes Wasser muss vor
dem Reinigen enffemt werden.

[E3 Blasen Sie das Loch mindestens 2 mal mit einer
Handpumpe oder Druckluft aus, beginnen Sie auf dem
Boden des Bohrlochs. Wenn Sie den Boden des
Bohrlochs nicht erreichen kiinnen, miissen Sie eine
Verlangerung verwenden. Eine Handpumpe darf nur
bei Lochdurchmessem bis zu 20 mm verwendet
werden. Andernfalls Druckluft verwenden > 6 bar,

Das Loch sollte mindestens 2 mal mit einer Bilrste in
der richtigen GroBe gereinigt werden. Falls Sie das
Ende des Bohrloches mit der Blirste nicht erreichen
konnen, milssen Sie eine Verlangerung verwenden.

IEY Bitte den gesamten Vorgang 2wel wiederholen.

Tabelle 7:

—

Befestigen Sie die mitgelieferte
Mischerdiise auf der Kartusche und
stecken Sie diese in eine passende
Auspresspistole. Nach jeder
Unterbrechung, die [dnger dauert als
die vorgeschriebene Gel-Zeit, solfte
eine neue Mischerdtise verwendet
werden, Auch bei jeder neuen
Kartusche, sollte eine neue
Mischerdilse verwendet werden,

I3 Warkieren Sie die Position der richtigen
Setztiefe auf der Ankerstange. Fiihren
Sie die Bewehrung/Gewindestange in
das trockene Borhloch ein, um zu
kontrollieren, ob die Setztiefe erreicht
ist.

[E3 Bevor Sie das Bohrlach fiillen, soliten
Sie zuerst mindestens 10cm
ausdriicken, bis der Mrtel eine
gleichmaBige Farbe hat. Dann ist das
Mischverhatnis qut.

[F3 Das gereinigte Bohrloch von unten an
bis zu 2/3 mit dem Verbundmartel
fiillen. Um Luftblasen zu vermeiden,
sollten Sie beim Fillen die Mischerdiise
langsam herausziehen. Fiir Setztiefen
groBer als 190mm muss eine
Mischerdtisenverlangerung verwendet
werden. Fr Uber-Kopf und horizontale
Montage mit einem Durchmesser von
mehr als 20mm, sollte ein Stauzapfen
und eine Mischerdisenverlangerung
verwendet werden. Beachten Sie die
Gel-Zeit.

Mindest-Aushartezeiten

[EA Fihren Sie die Gewindestange (oder
Bewehrungsstah) vorsichtig mit einer
leichten Drehbewegung bis zur
richtigen Setztiefe ein. Beachten Sie,
dass die Stange (Stab) sauber ist (kein
Schmutz, 0l usw.).

X Geben Sie dem Verbundanker die
notige Zeit um auszuhérten bevar Sie
die Verankerung belasten. Den Anker
erst bewegen oder belasten, wenn
dieser vollig ausgehartat ist.

Nach der Aushértung kann die
Befestigung angebracht werden.
Beachten Sie, dass das maximale
Drehmoment nicht dberschritten wird.
Versichem Sie sich, dass die
Ankerstange bis zum Grund des
Bohrloches eingefiihrt ist und, dass
iiberschilssiger Martel im oberen Teil
des Loches sichtbar ist. Falls dies nicht
der Fall szin solfte, muss die Anwend-
ung wiederholt werden.

Beton Temperatur Verarbeitungszeit Mindest-Aushartezeit in Mindest-Aushartezeit in
trockenem Beton feuchtem Beton
>2+5°C 120 min 50 h 100 h
> +10°C 90 min 30 h 60 h
> +20°C 30 min 10 h 20 h
2 +30°C 20 min 6 h 12 h
> +40°C 12 min 4h 8h
Powers PURE150-PRO Verbundmértel mit Ankerstange in Beton Anhang 7

Setzanweisung

der europaischen
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Stahlbirste und Verlangerung

Tabelle 8: Reinigungs- und Montagezubehor

Gewinde- | Innenge-| Beton- | Bohrdurchm.| Biirstendurchmesser Lange | Verfullstutzen
stange v;it?lgz- stahl @ dy nor(r;:nal m(ii:'i::al L Bez. (D)
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

M8 10 12 10,5 170 -
M10 8 12 14 12,5 170 -
M12 M8 10 14 16 14,5 200 -

12 16 18 16,5 200 -
M16 M10 14 18 20 18,5 300 -

16 20 22 20,5 300 -
M20 M12 20 24 26 245 300 #24 (22)
M24 M16 28 30 28,5 300 #28 (27)
M27 25 32 34 32,5 300 #28 (29)
M30 M20 28 35 37 35,5 300 #35 (34)

32 37 40 37,5 300 #35 (36)

—

Handpumpe (Volumen 750 ml) Druckluftpistole (mind. 6 bar)
Bohrdurchmesser (dg): 10 mm bis 20 mm Bohrdurchmesser (dg): 10 mm bis 37 mm

Setzanweisung Diamantbohren und Mindestaushartezeiten

Verfiillstutzen fiir Uberkopf- und horizontale Montage
Bohrdurchmesser (dg): 24 mm bis 37 mm

Powers PURE150-PRO Verbundmértel mit Ankerstange in Beton Anhang 8
der europaischen
Reinigungs- und Montagezubehor technischen Zulassung

ETA-08/0376
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Tabelle 9: Bemessungsverfahren A:
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in ungerissenem Beton
DiibelgroRe Gewindestangen M8 |[M10 | M12  M16 | M20 | M24 | M27 | M 30
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Nrks | [KN] 18 29 42 8 1221 176 | 230 | 280
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Nrks | [KN] 29 46 67 125 1 196 | 282 | 368 | 449
Teilsicherheitsbeiwert N 1,50
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
nichtrostender Stahl A4 und HCR NRrks | [kN] 26 41 59 110 171 247 230 281
Festigkeitskl. 50 (>M24) und 70 (< M24)
Teilsicherheitsbeiwert M 1,87 2,86
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit trx uer [N/mm?] im ungerissenen Beton C20/25
trockener und her<12d 15 15 15 14 13 12 12 12
Temperaturbereich 1“: | feuchter Beton her>12d 12 13 14 14 13 12 12 12
40°C/24°C ¥
‘é"gﬁflgggh%fu"tes her<12d 15 14 | 13 | 10 | 95 | 85 | 75 | 7.0
trockener und he<12d 9,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,5 7,5
Temperaturbereich 11¥: | feuchter Beton her>12d 7,5 8,0 8,0 8,5 8,0 7,5 7,5 7,5
60°C/43°C ¥
TEESEEEIIES her<12d 95 | 95 | 90 | 85 | 75 | 70 | 65 | 60
Bohrloch
trockener und he<12d 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5
Temperaturbereich ®: | feuchter Beton her>12d 7,0 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5
72°C/43°C ¥
‘é"gﬁflgggh%fu"tes her<12d 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 55
Teilsicherheitsbeiwert - 1) 2) 3)
(trockener und feuchter Beton) YMe = YMp 1.8 2,1
Teilsicherheitsbeiwert _ 1) 213
(wassergefiilltes Bohrloch) YMe = YMp
C30/37 1,04
Erhoéhungsfaktor fiir
Beton i C40/50 1,08
C50/60 1,10
Spalten
h=2h 1,0hgs
Charakteristischer Randabstand c.. s, [mm] | 2,0h.~h>1,3h; 5hei— 2h
h<1,3hes 2,4hy
Charakteristischer Achsabstand Snap [mm] 2°Cergp
Teilsicherheitsbeiwert 1) 2) 3)
(trockener und feuchter Beton) YMsp 1.8 21
Teilsicherheitsbeiwert 1) 219
(wassergefiilltes Bohrloch) YMsp ’
" Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2|n diesem Wert ist der Montagesicherheitsbeiwert y. = 1,2 enthalten.
% |n diesem Wert ist der Montagesicherheitsbeiwert y. = 1,4 enthalten.
4 Erlduterungen siehe Abschnitt 1.2
2 Anwendungen in wassergefillten Bohrléchern nur bis hes= 12d erlaubt
Powers PURE150-PRO Verbundmértel mit Ankerstange in Beton Anhang 9
: : der europaischen
Anwendung mit Gewindestangen technischen Zulassung
Bemessungsverfahren A:
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in ungerissenem Beton ETA-08/0376
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Tabelle 10: Bemessungsverfahren A:

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in gerissenem Beton

Anwendung mit Gewindestangen
Bemessungsverfahren A:
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in gerissenem Beton

DiibelgroRe Gewindestangen M12 M16 M20| M24 | M27 | M 30
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 NRks 8l 42 | 78 | 122 176 | 230 | 280
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 NRis ] 67 | 125 | 196 | 282 368 | 449
Teilsicherheitsbeiwert N 1,50
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
nichtrostender Stahl A4 und HCR NRrks [kN] 59 | 110 | 171 247 230 281
Festigkeitsklasse 50 (>M24) und 70 (< M24)
Teilsicherheitsbeiwert M 1,87 2,86
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit trkcr [N/mm?] im gerissenen Beton C20/25
trockener und feuchter he<12d 7,5 6,5 6,0 55 5,5 5,5
Temperaturbereich 1¥: | Beton hes>12d 7,0 6,5 6,0 5,5 5,5 5,5
40°C/24°C wassergefilltes
Bohrloch? her<12d 75 | 6,0 | 50 4,5 4,0 4,0
trockener und feuchter he<12d 4.5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5
Temperaturbereich 1*: | Beton her>12d 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5
60°C/43°C wassergefilltes
Bohrloch? her<12d 45 | 40 | 3,5 3,5 3,5 3,5
trockener und feuchter he<12d 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0
Temperaturbereich 111*: | Beton her>12d 35|35 |30 | 30 3,0 3,0
72°C/43°C wassergeflilltes
Bohrloch? her<12d 40 | 35 | 3,0 3,0 3,0 3,0
Teilsicherheitsbeiwert (trockener und feuchter _ 1) 2) 3)
Beton) YMe = YMp 1,8 2,1
Teilsicherheitsbeiwert (wassergefiillies — 1 213
Bohrloch) YMe = TMp ’
C30/37 1,04
Erhéhungsfaktor fiir
Beton v C40/50 1,08
C50/60 1,10
Spalten
h=2h¢ 1,0h
Charakteristischer Randabstand c s, [mm] 2,0h>h>1,3h 5hei— 2h
h<1,3hes 2,4
Charakteristischer Achsabstand Sanem [mm] 2°Corsp
Teilsicherheitsbeiwert (trockener und feuchter 1) 182 213
Beton) YMsp ’ ’
Teilsicherheitsbeiwert (wassergefiilltes 1) 213
Bohrloch) YMsp :
") Sofern andere nationalen Regelungen fehlen
2 n diesem Wert ist der Montagesicherheitsbeiwert v, = 1,2 enthalten.
3 n diesem Wert ist der Montagesicherheitsbeiwert v, = 1,4 enthalten.
4 Erlauterungen siehe Abschnitt 1.2
% Anwendungen in wassergefiillten Bohrléchern nur bis her= 12 d erlaubt
Powers PURE150-PRO Verbundmértel mit Ankerstange in Beton Anhang 10
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Tabelle 11: Bemessungsverfahren A:

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung

DiibelgroRe Gewindestangen M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M 30
Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristische Quertragfahigkeit,

Stahl, Festigkeitsklasse 5.% ° Vres | [KN] 9 15 21 39 61 88 15| 140
Charakteristische Quertragfahigkeit,

Stahl, Festigkeitsklasse 8.% ° Vees | [KN] 15 23 34 63 98 141 | 184 ) 224
Teilsicherheitsbeiwert sy " 1,25

Charakteristische Zugtragfahigkeit,

nichtrostender Stahl A4 und HCR Vrks | [kN] 13 20 30 55 86 124 115 140
Festigkeitsklasse 50 (>M24) und 70 (< M24)

Teilsicherheitsbeiwert YMs,V " 1,56 2,38
Stahlversagen mit Hebelarm

gthairlafzgﬁgigngflfézges’gomem' M%is |INm] | 19 | 37 | 65 | 166 | 324 | 560 | 833 | 1123
gthairla‘gggﬁgigﬂg;igg%’gomem' M’«s |[Nm]| 30 | 60 | 105 | 266 | 519 | 896 | 1333 | 1797
Teilsicherheitsbeiwert sy 1,25

Charakteristische Zugtragfahigkeit,

nichtrostender Stahl A4 und HCR MORk,S [Nm] 26 52 92 232 454 784 832 1125
Festigkeitskl. 50 (>M24) und 70 (< M24)

Teilsicherheitsbeiwert sy 1,56 2,38
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor k in Gleichung (5.7) des Technical Report 20

TR 029 fiir die Bemessung von Verbunddibeln ’

Teilsicherheitsbeiwert YMcp 1,50 2

Betonkantenbruch

Siehe Abschnitt 5.2.3.4 des Technical Report TR 029 fir die Bemessung von Verbunddubel

Anwendung mit Gewindestangen

Bemessungsverfahren A:

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung in gerissenem und
ungerissenem Beton

Teilsicherheitsbeiwert e 1,50 %

" Sofern andere nationalen Regelungen fehlen

2 n diesem Wert ist der Montagesicherheitsbeiwert y, = 1,0 enthalten.
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Tabelle 12: Verschiebung unter Zuglast "

DiibelgroRe Gewindestangen M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M 30

Temperaturbereich 40°C/24°C fiir ungerissenen Beton C20/25

Verschiebung dno [mm/(N/mm?)] 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,024 | 0,029 | 0,032 | 0,035

Verschiebung | .. [mm/(N/mm?)] 0,044 | 0,052 | 0,061 | 0,079 | 0,096 | 0,114 | 0,127 | 0,140

Temperaturbereich 72°C/43°C and 60°C/43°C fiir ungerissenen Beton C20/25

Verschiebung dno [mm/(N/mm?)] 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,037 | 0,043

Verschiebung ONeo [mm/(N/mm?)] 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,091 | 0,111 | 0,131 | 0,146 | 0,161

Temperaturbereich 40°C/24°C fiir gerissenen Beton C20/25

Verschiebung dno [mm/(N/mm?)] - - 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,048 | 0,054 | 0,062

Verschiebung ONeo [mm/(N/mm?)] - - 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

Temperaturbereich 72°C/43°C and 60°C/43°C fiir gerissenen Beton C20/25

Verschiebung dno [mm/(N/mm?)] - - 0,037 | 0,043 | 0,049 | 0,055 | 0,063 | 0,071

Verschiebung ONeo [mm/(N/mm?)] - - 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24

" Berechnung der Verschiebung unter Bemessungslast
Verschiebung unter Kurzzeitbelastung = &y - Tsq / 1,4;
Verschiebung unter Langzeitbelastung = dn.. - Tsq / 1,4;
(tsq: Bemessungswert der Verbundspannung)

Tabelle 13: Verschiebung unter Querlast ?

DiibelgroBe M8 M10 M12 | M16 M20 M24 M27 | M 30
Verschiebung dvo [mm/(kN)] 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03
Verschiebung Ove [mm/(kN)] 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05

2 Berechnung der Verschiebung unter Bemessungslast
Verschiebung unter Kurzzeitbelastung = &yg - Vg / 1,4;
Verschiebung unter Langzeitbelastung = &n.. - V4 / 1,4;
(V4: Bemessungsquerlast)
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Tabelle 14: Bemessungsverfahren A:

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in ungerissenem Beton

Anwendung mit Betonstahl
Bemessungsverfahren A:

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in ungerissenem Beton

Diibelgrofe Betonstahl 28 (210 | @12 | @14 | D16 | D20 | D25 | D28 | D 32
Stahlversagen (Eigenschaften gemaR Anhang 4)
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
BSt 500 S gemaR DIN 488-2:1986 oder Nrks | [kN] 28 43 62 85 111 [ 173 | 270 | 339 | 442
E DIN 488-2:2006°
Teilsicherheitsbeiwert Ymsn 1,40
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit trkucr [N/mm?] im ungerissenen Beton C20/25
trockener und her<12d 11 11 10 10 95 [ 90| 90 | 85 | 85
Temperaturbereich 1: | feuchter Beton her>12d 90 | 95 [ 90| 95| 95 |90| 90 |85]85
40°C/24°C wassergefilltes
Bohrloch® he=12d 11 10 9,0 | 8,0 75 [ 65|55 | 50| 50
trockener und het<12d 65| 65 | 65 | 60 60 | 55| 55 | 50| 50
60°C/43°C ¥
wassergefultes he<t2d | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 |55 45 | 45 | 4,0
Bohrloch
trockener und het<12d 6,0 | 6,0 | 55 | 55 55 | 50| 45 | 45 | 45
Temperaturbereich 1l | feuchter Beton her>12d 50 | 50 | 50 | 50| 55 |50 45|45 | 45
72°C/43°C (
wassergefliltes hes12d | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 [ 50| 40 | 40 | 35
Bohrloch
Teilsicherheitsbeiwert - 1) 2) 3)
(trockener und feuchter Beton) YMe = YMp 1.8 2,1
Teilsicherheitsbeiwert _ 1) 213
(wassergefiilltes Bohrloch) YMe = YMp '
C30/37 1,04
Erhéhungsfaktor fiir
Beton v C40/50 1,08
C50/60 1,10
Spalten
h22hef 1‘0hef
Charakteristischer Randabstand ¢, s, [mm] | 2,0he>h>1,3he 5hg— 2h
h<1,3het 2,4hg
Charakteristischer Achsabstand Sanem [mm] 2°Cqrep
Teilsicherheitsbeiwert 1) 2) 3)
(trockener und feuchter Beton) YMsp 1.8 2.1
Teilsicherheitsbeiwert 1) 219
(wassergefiilltes Bohrloch) YMsp :
" Sofern andere nationalen Regelungen fehlen
2 |n diesem Wert ist der Montagesicherheitsbeiwert y. = 1,2 enthalten.
® |n diesem Wert ist der Montagesicherheitsbeiwert y. = 1,4 enthalten.
4 Erlauterungen siehe Abschnitt 1.2
¥ Fiir Bewehrungsstahle, die nicht der DIN 488 entsprechen: Ermittlung von Ngrks nach Technical Report
TR 029, Gleichung (5.1)
© Anwendungen in wassergefllliten Bohrléchern nur bis her= 12 d erlaubt
Bei der Bemessung von Bewehrungsstahl als Diibel ist Kapitel 4.2 zu beachten.
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Tabelle 15: Bemessungsverfahren A:
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in gerissenem Beton

DiibelgroRe Betonstahl 212 | D14 |16 | D20 (D25 | D28 | D32
Stahlversagen (Eigenschaften gemaR Anhang 4)

Charakteristische Zugtragfahigkeit,

BSt 500 S gemaf DIN 488-2:1986 oder NRk,s [kN] 62 85 111 173 | 270 339 442
E DIN 488-2:2006°

Teilsicherheitsbeiwert YMs,N 1 1,40

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristische Verbundtragfahigkeit trx cr [N/mm?] im gerissenen Beton C20/25

(wassergeflillies Bohrloch)

trockener und her=12d 55 4.5 4.5 4.0 3,5 3,5 3,5
Temperaturbereich 4 feuchter Beton hes>12d 5,0 4.5 4.5 4,0 3,5 3,5 3,5
40°C/24°C wassergefilltes
Bohrloch?) hers12d 55 | 45 | 40 | 3,5 3,0 3,0 3,0
trockener und her<12d 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0
Temperaturbereich 11 feuchter Beton her>12d 25 | 30 | 25 ] 25| 20 2,0 2,0
60°C/43°C wassergefllltes
Bohrloch? her<12d 30 | 30 | 25 | 25 | 20 2,0 2,0
trockener und her<12d 3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0
Temperaturbereich 4 feuchter Beton hes>12d 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0
72°C/43°C wassergefilltes
Bohrloch?) her<12d 30 | 25 | 25| 20| 20 2,0 2,0
Teilsicherheitsbeiwert _ 1) 2) 3)
(trockener und feuchter Beton) Y = Mp 18 2.1
Teilsicherheitsbeiwert - 1) 219
(wassergefiilltes Bohrloch) Mo = Mo ’
C30/37 1,04
Erhéhungsfaktor fiir
Beton . C40/50 1,08
C50/60 1,10
Spalten
h22hef 1 ,Ohef
Charakteristischer Randabstand s, [Mm] | 2,0h>h>1,3hs 5hg— 2h
h<1,3hes 2,4hg
Charakteristischer Achsabstand S [mm] 2°Cersp
Teilsicherheitsbeiwert 1) 2) 3)
(trockener und feuchter Beton) Yhsp 18 21
Teilsicherheitsbeiwert 1) 3)
YMsp 2,1

" Sofern andere nationalen Regelungen fehlen

4 Erlduterungen siehe Abschnitt 1.2

TR 029, Gleichung (5.1)

2n diesem Wert ist der Montagesicherheitsbeiwert y. = 1,2 enthalten.
% |n diesem Wert ist der Montagesicherheitsbeiwert y» = 1,4 enthalten.

®) Anwendungen in wassergeflllten Bohrldchern nur bis her= 12 d erlaubt

Bei der Bemessung von Bewehrung als Dubel ist Kapitel 4.2 zu beachten.

® Fur Bewehrungsstahle, die nicht der DIN 488 entsprechen: Ermittlung von Ngrks hach Technical Report
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Tabelle 16: Bemessungsverfahren A:
Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung

Diibelgrofe Betonstahl g8 | D10 | @12 | D14 | D16 | D20 | 25 | D28 | & 32
Stahlversagen ohne Hebelarm (Eigenschaften gema Anhang 4)

Charakteristische Quertragfahigkeit,

BSt 500 S gemaR DIN 488-2:1986 oder | Vrks | [kN] 14 22 31 42 55 86 135 | 169 | 221

E DIN 488-2:2006°

Teilsicherheitsbeiwert vy ") 1,5

Stahlversagen mit Hebelarm (Eigenschaften gemaR Anhang 4)

Charakteristisches Biegemoment,

BSt 500 S gemaf DIN 488-2:1986 oder | Mrys | [Nm] 33 65 112 | 178 | 265 | 518 | 1012 | 1422 | 2123
E DIN 488-2:2006"

Teilsicherheitsbeiwert vy ") 1,5

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor k in Gleichung (5.7) des Technical Report 20

TR 029 fiir die Bemessung von Verbunddiibeln ’

Teilsicherheitsbeiwert Yip 1,50 2

Betonkantenbruch

Siehe Abschnitt 5.2.3.4 des Technical Report TR 029 fiir die Bemessung von Verbunddiibel

Teilsicherheitsbeiwert

YMc "

1,50 2

" Sofern andere nationalen Regelungen fehlen

2n diesem Wert ist der Montagesicherheitsbeiwert y. = 1,0 enthalten.

¥ Fur Bewehrungsstéhle, die nicht der DIN 488 entsprechen: Ermittlung von Vrks nach Technical
Report TR 029, Gleichung (5.5)

) Fur Bewehrungsstéhle, die nicht der DIN 488 entsprechen: Ermittlung von MORk,S nach Technical
Report TR 029, Gleichung (5.6b)

Bei der Bemessung von Bewehrung als Diibel ist Kapitel 4.2 zu beachten.
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Tabelle 17: Verschiebung unter Zuglast

DiibelgroBe Betonstahl D8 210 | 912 | ©14 | ©16 | D20 | D25 | D28 | D32
Temperaturbereich 40°C/24°C fiir ungerissenen Beton C20/25
Verschiebung | dno [mm/(N/mm?)] 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,024 | 0,030 | 0,033 | 0,037
Verschiebung | dn.. [mm/(N/mm?)] 0,044 | 0,052 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,096 | 0,118 | 0,132 | 0,149
Temperaturbereich 72°C/43°C and 60°C/43°C fiir ungerissenen Beton C20/25
Verschiebung | dno [mm/(N/mm?)] 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,038 | 0,043
Verschiebung | dn.. [mm/(N/mm?)] 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,111 | 0,136 | 0,151 | 0,172
Temperaturbereich 40°C/24°C fiir gerissenen Beton C20/25
Verschiebung | dno [mm/(N/mm?)] - - 0,032 | 0,035 | 0,037 | 0,042 | 0,049 | 0,056 | 0,064
Verschiebung | on.. [mm/(N/mm?)] - - 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
Temperaturbereich 72°C/43°C and 60°C/43°C fiir gerissenen Beton C20/25
Verschiebung | dno [mm/(N/mm?)] - - 0,037 | 0,040 | 0,043 | 0,049 | 0,056 | 0,064 | 0,073
Verschiebung | on.. [mm/(N/mm?)] - - 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 | 0,24
" Berechnung der Verschiebung unter Bemessungslast

Verschiebung unter Kurzzeitbelastung = ono - Tsda / 1,4;

Verschiebung unter Langzeitbelastung = on.. - Ts4/ 1,4;

(tsq: Bemessungswert der Verbundspannung)
Table 18:  Verschiebung unter Querlast ?
BST 500 S 08 | 210 | D12 | D14 | D16 | D20 | D25 | D28 | D32
Verschiebung dvo [mm/kN] 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03
Verschiebung Voo [mm/kN] 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04

2 Berechnung der Verschiebung unter Bemessungslast

Verschiebung unter Kurzzeitbelastung = dno - Va / 1,4;

Verschiebung unter Langzeitbelastung = dn.. - V4 / 1,4;

(Vq: Bemessungsquerlast)
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Tabelle 19: Bemessungsverfahren A:
Charakteristische Werte bei Zugbelastung im ungerissenen Beton

ungerissenen Beton

Anwendungen mit Innengewindehulsen
Bemessungsverfahren A: Charakteristische Werte bei Zugbelastung im

der europaischen

ETA-08/0376

GewindegroRe Innengewindehiilse M8 M 10 M 12 M 16 M 20
AuRendurchmesser 12 16 20 24 30
Verankerungstiefe hes  [mm] 80 90 110 150 200
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Nrie | [KN] 18 29 42 8 122
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl Festigkeitsklasse 8.8 Nris | [KN] 29 46 67 125 196
Teilsicherheitsbeiwert Trsn 1,50
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl A4 und HCR,
Festigkeitsklasse 50 (>M24) und Nris | [KN] 26 41 59 110 7
Festigkeitsklasse 70 (< M24)
Teilsicherheitsbeiwert Thsn 1,87
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit trk ucr [N/mm?] im ungerissenen Beton C20/25
trockener und
Temperaturbereich 1°: | feuchter Beton her<12d 15,0 14,0 13,0 12,0 12,0
40°C/24°C ¥
passorgefliltes | hystad 13,0 10,0 9,5 8,5 7,0
trockener und
Tsmperaturbereich feuchter Beton hers12d 9.0 8.5 8,0 7.9 7.9
II”: 60°C/43°C ¥
passergeflites | hystaa 9,0 8,5 7,5 7,0 6,0
trockener und
Te)mperaturbereich feuchter Beton her<12d 8,0 7.5 7.0 7.0 6.5
I1°: 72°C/43°C §
passergefltes | hyst2d 8,0 7.5 7,0 6,0 5,5
Teilsicherheitsbeiwert rten 189 244
(trockener/ nasser Beton) Msp ‘ ’
Teilsicherheitsbeiwert 1) 2 14
(wassergef. Bohrlocher) ik ’
C30/37 1,04
Erhoh faktor fi
B;tgnf;gs axtorir C40/50 1,08
(o]
C50/60 1,10
Versagen durch Spalten des Betons
h>2h; 1,0hgs
Charakteristischer Randabstand ¢, s, [Mm] | 2,0he>h>1,3he 5he— 2h
hS1,3hef 2‘4hef
Charakteristischer Achsabstand Sersp | [MM] 2°Cergp
Teilsicherheitsbeiwert — 189 214
(trockener/ nasser Beton) Msp ’ ’
Teilsicherheitsbeiwert 1) 2 14
(wassergef. Bohrldcher) ik ’
" Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2 Der Teilsicherheitsbeiwert 1,= 1,0 ist beriicksichtigt.
% Der Teilsicherheitsbeiwert Y2 = 1,2 ist berlcksichtigt.
) Der Teilsicherheitsbeiwert Y2 = 1,4 ist berlcksichtigt.
® Erklarungen siehe Abschnitt 1.2
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Tabelle 20: Bemessungsverfahren A:
Charakteristische Werte bei Zugbelastung im gerissenen Beton

gerissenen Beton

Anwendungen mit Innengewindehulsen
Bemessungsverfahren A: Charakteristische Werte bei Zugbelastung im

der europaischen

GewindegroRBe Innengewindehiilse M8 M 10 M 12 M 16 M 20
AuRendurchmesser 12 16 20 24 30
Verankerungstiefe hes [mm] 80 90 110 150 200
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Nes | [KN] 18 29 42 /8 122
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl Festigkeitsklasse 8.8 Nris | [kN] 29 46 67 125 | 196
Teilsicherheitsbeiwert Yot 1,50
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl A4 und HCR,
Festigkeitsklasse 50 (>M24) und Nes | [kN] 26 41 59 110 17
Festigkeitsklasse 70 (< M24)
Teilsicherheitsbeiwert YMsN R 1,87
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundspannungen gk o [N/mm?] im gerissenen Beton C20/25
trockener und
Temperaturbereich I | feuchter Beton hers12d 7.5 6.5 6.0 5.5 5.5
40°C/24°C ¥
Bohrioch her<12d 7.5 6,0 5.0 4.5 4.0
trockener und
Temperaturbereich 11°: | feuchter Beton her<12d 4.5 4.0 3.5 3.5 3.5
60°C/43°C ¥
LEEsgalics he<12d 45 4,0 35 3,5 3,5
trockener und
Temperaturbereich 1®: | feuchter Beton =28 4.0 35 3.0 3.0 3,0
72°C/43°C ¥
e her<12d 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0
Teilsicherheitsbeiwert Yotep " 189 214
(trockener/ nasser Beton) D ’ ’
Teilsicherheitsbeiwert 1) 244
(wassergef. Bohrlocher) i ’
C30/37 1,04
Erhoh faktor fi
B;tgnf;gs arcoriir C40/50 1,08
(o]
C50/60 1,10
Versagen durch Spalten des Betons
h22hef 1 :Ohef
Charakteristischer Randabstand c; s, [mm] 2,0h.~h>1,3h 5hes— 2h
hS1,3hef 2:4hef
Charakteristischer Achsabstand Serem I [mm] 2°Cersp
Teilsicherheitsbeiwert 1) 189 214
(trockener/ nasser Beton) ik ’ ’
Teilsicherheitsbeiwert 1) 244
(wassergef. Bohrlocher) i ’
" Sofern andere nationale Regelungen fehlen
2 Der Teilsicherheitsbeiwert v, = 1,0 ist ber{icksichtigt.
% Der Teilsicherheitsbeiwert y,= 1,2 ist beriicksichtigt.
) Der Teilsicherheitsbeiwert Y2 = 1,4 ist berlcksichtigt.
® Erklarungen siehe Abschnitt 1.2
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Tabelle 21: Bemessungsverfahren A:
Charakteristische Werte bei Querbelastung

GewindegroBe Innengewindehiilse M8 M 10 M 12 M 16 M 20
AulRendurchmesser 12 16 20 24 30
Verankerungstiefe Nes [mm] 80 90 110 150 200
Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristische Quertragfahigkeit,

Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Vres | [kN] 9 15 21 39 61
Charakteristische Quertragfahigkeit,

Stahl Festigkeitsklasse 8.8 Vres | [kN] 15 23 34 63 98
Teilsicherheitsbeiwert Yy 1,25

Charakteristische Quertragfahigkeit,

Stahl A4 und HCR,

Festigkeitsklasse 50 (>M24) und Vres | [kN] 13 20 30 55 86
Festigkeitsklasse 70 (< M24)

Teilsicherheitsbeiwert e 1,56

Stahlversagen mit Hebelarm

Charakteristische Biegetragfahigkeit, 0

Stahl Festigkeitsklasse 5.8 Mres | INM] 19 37 65 166 324
Charakteristische Biegetragfahigkeit, 0

Stahl Festigkeitsklasse 8.8 M'res | [NM] 30 60 105 266 519
Teilsicherheitsbeiwert Yy 1,25

Charakteristische Biegetragfahigkeit,

Stahl A4 und HCR, 0

Festigkeitsklasse 50 (>M24) und M’res | [Nm] 26 52 92 232 454
Festigkeitsklasse 70 (< M24)

Teilsicherheitsbeiwert e 1,56

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor k in Gleichung (5.7) von TR 029 fir die 20

Bemessung von Verbunddibeln ’

Teilsicherheitsbeiwert Thcp 1,50

Betonkantenbruch

Siehe Abschnitt 5.2.3.4 von TR 029 fir die Bemessung von Verbundduibeln

Teilsicherheitsbeiwert e 1,50

" Sofern andere nationale Regelungen fehlen
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Tabelle 22: Verschiebungen fiir Zugbelastung "

Verschiebungen

ETA-08/0376

GewindegroBe Innengewindehiilse M8 M 10 M 12 M 16 M 20
Auflendurchmesser 12 16 20 24 30
Verankerungstiefe hgs [mm] 80 90 110 150 200
Temperaturbereich | 40°C/24°C fiir ungerissenen Beton C20/25
Verschiebung dno [mm/ (N/mm?)] 0,015 0,020 0,024 0,029 0,035
Verschiebung ONee [mm/ (N/mm?)] 0,061 0,079 0,096 0,114 0,140
Temperaturbereich Il 72°C/43°C und 60°C/43°C fiir ungerissenen Beton C20/25
Verschiebung Ono [mm/ (N/mm?)] 0,018 0,023 0,028 0,033 0,043
Verschiebung Onee [mm/ (N/mm?)] 0,070 0,091 0,111 0,131 0,161
Temperaturbereich | 40°C/24°C fiir gerissenen BetonC20/C25
Verschiebung dno [mm/ (N/mm?)] 0,032 0,037 0,042 0,048 0,055
Verschiebung Onee [mm/ (N/mm?)] 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210
Temperaturbereich Il 72°C/43°C und 60°C/43°C fiir gerissenen Beton C20/25
Verschiebung Ono [mm/ (N/mm?)] 0,037 0,043 0,049 0,055 0,063
Verschiebung Onee [mm/ (N/mm?)] 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240
" Berechnung der Verschiebungen fiir Bemessungslasten
Verschiebung bei Kurzzeitbelastung = o - Tsa / 1,4
Verschiebung bei Langzeitbelastung = .. - Tsa / 1,4;
(tsa: Bemessungswert der Verbundfestigkeit)
Tabelle 23: Verschiebungen fiir Querbelastung ?
GewindegroBe Innengewindehiilse M8 M 10 M 12 M 16 M 20
External diameter 12 16 20 24 30
Embedment depth Nes [mm] 80 90 110 150 200
Verschiebung dvo [mm/ kN] 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03
Verschiebung Voo [mm/ kN] 0,08 0,06 0,06 0,05 0,05
2 Berechnung der Verschiebungen fir Bemessungslasten
Verschiebung bei Kurzzeitbelastung = dvo - V4 / 1,4
Verschiebung bei Langzeitbelastung = év.. - Va/ 1,4
(Va: Bemessungswert der Quertragfahigkeit)
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