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Zulassungsgegenstand:

Spannstahllitzen St 1660/1860 aus sieben
kaltgezogenen, glatten Einzeldréhten

Nenndurchmesser: 9,3 -11,0-12,5-12,9 - 15,3 - 15,7 mm
mit modifizierter Wohlerlinie nach DIN 1045-1:2008

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst acht Seiten und drei Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassu
Nr. Z-12.3-88 vom 28. November 2008. Der Gegenstand ist erstmals am 7. November 2005
bauaufsichtlich zugelassen worden. /
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verflgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgememe bauaufsnchtllche Zulassung w1rd W|derruflrch eﬂellt Dle B_ i nungen der
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind Spannstahllitzen St 1660/1860 aus sieben kaltgezogenen,
glatten Einzeldrahten mit kreisformigem Querschnitt. Die Nenndurchmesser der Litzen
betragen 9,3-11,0-12,5-12,9-15,3-15,7 mm (siehe Anlage 1).

1.2 Anwendungsbereich

(1) Spannstahllitzen St 1660/1860 durfen verwendet werden zum Vorspannen von
Spannbeton nach DIN 1045-1:2008-08 / DIN Fachbericht 102:2003-03 sowie zur Herstellung
von Erd- und Felsankern nach DIN 4125:1990-11. Es dlrfen jedoch nur die Regeln ein und
derselben Norm angewendet werden.

(2) Das zum Vorspannen angewandte Spannverfahren bedarf zum Nachweis seiner
Verwendbarkeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder einer Zustimmung im
Einzelfall durch die zustandige oberste Bauaufsichtsbehérde.

(8) Zum Vorspannen von Bauteilen im sofortigem Verbund (Spannen im Spannbett) dirfen
geman DIN 1045-1:2008-08 Litzen mit den Nenndurchmessern 9,3, 11,0, 12,5 und 12,9 mm
eingesetzt werden. Daflr ist keine Spannverfahrenzulassung notwendig.

2 Bestimmungen fiir die Spannstahllitzen St 1660/1860

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1.1 Abmessungen und Metergewicht

(1) Die Nenndurchmesser, -querschnitte und -gewichte pro laufenden Meter (Ifdm) sowie die
jeweiligen Toleranzen sind in Anlage 1 angegeben.

(2) Die sich aus den Toleranzen ergebenden Werte sind als 5 %-Quantilen der Grund-
gesamtheit definiert. Die Produktion ist so einzustellen, dass bei durchmesserweiser

Betrachtung die mittlere Querschnittsflache —AE nicht kleiner als der Nennquerschnitt ist.

(3) Die Querschnittsflache A, wird mittels Wagung ermittelt, wobei die Rohdichte des Litzen-
drahtes mit 7,81 g/cm?® anzunehmen ist.

2.1.2 Mechanische Eigenschaften
(1) Die Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften der Spannstahllitze
St 1660/1860 sind in Anlage 2, Tabelle 2, die Spannungs-Dehnungslinie in Anlage 3
angegeben.

(2) Die Werte der Tabelle 2 sind definiert als 5 %-Quantilen der Grundgesamtheit zudem
durfen diese bei den Merkmalen Streckgrenze Rppy und Rppp, Zugfestigkeit Ry und
Gesamtdehnung bei Hochstkraft Ag um hochstens 5 % unterschritten werden.

(3) Die 95%-Quantile der Zugfestigkeit einer Fertigungsmenge (Schmelze oder Herstellios)
darf die Nennzugfestigkeit R, = 1860 N/mm?2 um hochstens 7 % Uberschreiten.

(4) Fir Querschnitte A, =93 mm2 (Litzen & = 12,5 mm) ist die Querdruckempfindlichkeit
durch den Umlenkzugversuch nach DIN EN ISO 15630-3, Abschnitt 11 nachzuweisen. Der
Abfall der Tragfahigkeit darf nicht mehr als 28 % betragen.

(5) Die Prifwerte der Relaxation dirfen bei einer Priiftemperatur von 20 °C die ji#
Tabelle 3 angegebenen Werte um héchstens 10 % Uberschreiten. Y/
(6) Die der Bestatigung der modifizierten Wéhlerlinie in Anlehnung an DIN 104 ;
liegenden Prifergebnisse sind beim Deutschen Institut flr Bautechnik hinterleg
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21.3 Zusammensetzung

(1) Spannstahllitzen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung besitzen folgende
charakteristische chemische Zusammensetzung (die detaillierte Zusammensetzung ist beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt):

Massen % der Begleitelemente
C Si Mn Pund S
0,70 - 0,90 0,15-0,30 0,60 - 0,90 <0,035
2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

(1) Das Ausgangsmaterial der Spannstahllitzen wird als Sauerstoffblas- oder Elektrostahl
erschmolzen. Die durch Kaltziehen hergestellten Einzeldrahte werden zu Litzen verseilt. Die
fertige Litze erfahrt eine Wéarmebehandlung mit dem Ziel, eine niedrige Relaxation zu
erhalten. Die Herstellbedingungen sind so einzuhalten, wie sie beim Deutschen Institut fir
Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegt sind.

(2) Fertigungstechnisch bedingte SchweiBstellen mlssen entfernt werden. Ist zur Fertigung
besonders langer Litzen das SchweiBen einzelner Drahte unumgénglich, so hat dies vor
dem gesamten Ziehvorgang zu erfolgen. In der fertigen Litze mussen SchweiBstellen
mindestens das Zehnfache der Schlaglange voneinander entfernt sein.

(3) Nachtragliches Richten der Spannstahllitzen ist nicht zuléssig.
222 Verpackung, Transport, Lagerung
(1) Spannstahllitzen dirfen in Ringen gewickelt geliefert werden, solange dabei die 0,9fache
Streckgrenze Ry 1 des einzelnen Drahtes nicht tberschritten wird.
(2) In Ringen gewickelte Spannstahllitzen missen sich gerade abwickeln lassen.

(3) Spannstahllitzen dirfen nur in geschlossenen Transportbehéltnissen (z. B. Container,
LKW mit Planen) oder durch geeignete Verpackung vor Feuchtigkeit geschitzt beférdert
werden.

(4) Transportbehaltnisse und Lagerrdaume fur die Spannstahllitzen missen trocken und frei
sein von korrosionsférdernden Stoffen (z. B. Chloriden, Nitraten, S&uren).

(5) Wahrend des Transports und der Lagerung ist sorgféltig darauf zu achten, dass die
Spannstahllitzen weder mechanisch beschadigt noch verschmutzt werden.

2.2.3 Kennzeichnung

(1) Die in Ringform gewickelten oder bereits in Konfektionsldngen geschnittenen und
gebiindelten Spannstahllitzen mussen mit einem mindestens 60 x 120 mm groBen,
witterungsbestandigen und gegen mechanische Beschédigungen unempfindlichen
Anhangeschild mit folgender Aufschrift versehen sein:

Herstellwerk: ... Vorsicht empfindlicher Spannstahl!

Spannstahllitzen nach Zul.-Nr. Z-12.3-88 . )

Sorte: St 1660/1860 - glatte Einzeldrahte | oo ke" nélyer Isnslan gessnina

Litzendurchmessetr: ...... mm 3 ’ s . D

iy Nicht beschadigen, nicht ve}g, itz

Auftrags-Nr.: ... Bitte aufbewahren und bej NS \

Datum der Lieferung: ... Beanstandung einschicken! 24
Deut;»:c-,'m‘ﬁ 'l‘-!‘-"".“lt /|
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(2) Das Lieferzeugnis der Spannstahllitzen muss die gleichen Angaben enthalten wie das
Anhé&ngeschild nach 2.2.3 (1) und muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Das U-Zeichen ist auBerdem auf dem Anhangeschild aufzubringen. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 (Uberein-

stimmungsnachweis) erflllt sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Spannstahllitzen mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelméaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Spannstahl-
litzen nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Spann-
stahllitzen eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uber-
wachungsstelle einschlieBlich Produktprifung einzuschalten.

(3) Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungg,zertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

(5) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuflihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das
von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entspricht.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die MaBnahmen umfassen, wie
sie in der "Richtlinie fir Zulassungs- und Uberwachungsprifungen fir Spannstéhle" des
Deutschen Instituts flir Bautechnik festgelegt sind.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und gemaRi
den in der Richtlinie genannten Kriterien auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen
mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,

Art der Kontrolle oder Priifung,

Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,
Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen,

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und - |
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie gind denDeutschen
Institut fir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen. N

Deutsches Institut
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(5) Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-
Uberwachung regelméaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung sind Priifungen nach dem in Abschnitt 2.3.2 (2)
genannten Grundsétzen durchzufiihren. Es missen auch Proben fur Stichprobenpriifungen
entnommen werden. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten
Uberwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustadndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Mechanische Eigenschaften
(1) Als Rechenwert fiir den Elastizitdtsmodul von Spannstahllitzen ist Ep = 195.000 N/mm?
anzunehmen.

(2) Der charakteristische Wert der Streckgrenze ist mit fpg, 1k (entspricht Rpg 1) = 1600 N/mm?
anzunehmen.

3.2 Zeitabhangige Spannungsverluste (Relaxation) der Spannstahllitzen
3.21 Temperatureinfluss

Die Rechenwerte flir die Relaxation der Spannstahllitzen sind Anlage 2 Tabelle 3 zu
entnehmen. Diese Spannungsverluste gelten flir Temperaturen, die in Bauteilen klima-
bedingt auftreten. Fiir andere Temperaturen mit Ausnahme des in Abschnitt 3.2.2 geregelten
Anwendungsfalles sind die Relaxationswerte besonders zu bestimmen.

3.2.2 Relaxationswerte bei Warmebehandlung

Werden Spannbetonfertigteile unter einer Spannbettvorspannung von 0,8 ¢ Rp0,1 bzw.
0,65¢Rm und bei Temperaturen bis zu +80 °C wéarmebehandelt (~8h), so kann der
Relaxationsverlust AR,; mit 4 % angesetzt werden. In diesem Fall darf angenommen
werden, dass die gesamte Relaxation wéhrend der Warmebehandlung auftritt und alle
spateren Spannungsverluste unter Normaltemperatur bereits vorweggenommen worden
sind.

3.3 Verbundverhalten

(1) Fur die Verankerung bei sofortigem Verbund gilt DIN 1045-1, Abschnitt 8.7.6. Fur Litzen
mit Ap > 100 mm?2 (Nenndurchmesser 15,3 und 15,7 mm) ist eine Anwendung fir sofortigen

Verbund nach dieser Zulassung nicht méglich.
(2) Zur Bestimmung der Ubertragungsléange bei Vorspannung im sofortigen Verbund fir die
Litzen mit Nenndurchmesser 9,3 bis 12,9 mm bei ungerissenem Betomm Verankerungs-
bereich gelten die Werte nach DIN 1045-1, Tabelle 7, Spalte 1. | s Veranke

darf als ungerissen angesehen werden, wenn im Grenzzustand dér
zugspannungen unter Berlcksichtigung der mafBgebenden Ve
festigkeit fek.0,05 nicht Gberschreiten. i
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34 Nachweis der Ermiidung

(1) Der Nachweis gegen Ermidung der Spannstahllitze ist geméaB DIN 1045-1,
Abschnitt 10.8 zu flhren. Dabei sind die Parameter fir die relevante Wéhlerlinie abweichend
von DIN 1045-1, Abschnitt 10.8 nach Tabelle 1 anzunehmen.

Im sofortigen Verbund gilt die mit Parametern aus Tabelle 1, Zeile 1 beschriebene
Whlerlinie nur auBerhalb des Verankerungsbereichs.

Tabelle 1: Parameter der modifizierten Wohlerlinien far Spannstahllitze St 1660/1860

nach Z-12.3-88 (Klasse 2)

Spalte 1 2 | B 4
Zails Spannungs- Acp, bei
Spannstahl N* exponent N* Zyklen
3 ks in N/mmz2®
7| im sofortigen Verbund (gerade)® 10 5 9 120
2 Einzellitzen in 10° 5 9 120

Kunststofthillrohren

Gerade Spannglieder,
3 | imnach- | gekrimmte Spannglieder 10° 5 9 95
traglichen | in Kunststoffhillrohren

Verbund | Gekriimmte Spannglieder ”
‘ in Stahlhiillrohren 10 3 7 75
5 Kopplungen und e 5 - ”

Verankerungen

Werte im eingebauten Zustand
Im sofortigen Verbund gelten die Parameter der Wéhlerlinie nur auBerhalb des Verankerungsbereichs.

b

c

(2) Fur den Nachweis innerhalb des Verankerungsbereichs ist die Spannbewehrung im
sofortigen Verbund am Ende der Ubertragungsléange auf die Spannungsschwingbreite
AGRek VON 50 N/mm2 bei Spannstahllitzen zu begrenzen. Diese Regelung gilt unein-
geschrankt flr bis zu maximal 10 Mio. Lastzyklen.

(8) Zur Bestimmung der Verankerungslédnge der Spannstahllitze im sofortigen Verbund unter
zyklischer Beanspruchung 1y, wird Gleichung (56) aus DIN 1045-1, Abschnitt 8.7.6, (10a))
wie folgt ersetzt:

T 'dp (fbp 'n: = 77;, 'nd_m)

Eine Rissbildung innerhalb des Verankerungsbereiches 1,, nach Gleichung (1) ist nicht
zulassig.

Hierbei ist zum einen flr die Oberlast der zyklischen Beanspruchung nachzuweisen, dass
die Betonzugfestigkeit von 0,85-fyo0s innerhalb der Verankerungslange nach
Gleichung (1) nicht Uberschritten wird und zum anderen dirfen auch unter statischer
Maximalbeanspruchung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (ohne Ansatz_der
Kombinationsbeiwerte y) die Betonzugspannungen innerhalb der Verankerun Ch:
Gleichung (1) den Wert fy o 05 nicht tberschreiten.

mit 7, =2/3 (1)

lba = l bpd

4 Bestimmungen fiir die Ausfiithrung

Deutsches
tscheg Institne
flir Bay

(1) Es gelten die Bestimmungen von DIN 1045-3, DIN 1045-4 bzw. DIN 412 —
technk

(2) Hinsichtlich der Behandlung und des Schutzes der Spannstahllitzen aRyder Anwen- ./
dungsstelle sind die maBgebenden Bestimmungen (z. B. Normen, Richtlinien) ztrbeachten?”
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Die Spannstahllitzen mlssen auch wéahrend der Verarbeitung bis zur Herstellung des
endglltigen Schutzes (z.B. Verpressen mit Zementmortel) gegen Korrosion und
mechanische Beschadigung geschitzt sein.

(3) Beschadigte Spannstahllitzen diirfen nicht verwendet werden.
(4) Spannstahllitzen dirfen nicht geschweil3t werden.
(5) Nachtragliches Richten der Spannstahllitzen ist nicht zuléssig.

Sofern im vorliegenden Zulassungsbescheid keine anderen Angaben gemacht sind, wird auf folgende
Bestimmungen Bezug genommen:

DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton

Teil 1: Bemessung und Konstruktion

DIN 1045-3:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton

Teil 3: Bauausfiihrung

DIN 1045-4:2001-07 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton

Teil 4: Erganzende Regeln flr die Herstellung und die Konformitat
von Fertigteilen

DIN 4125:1990-11 Verpressanker, Kurzzeitanker und Daueranker,

Bemessung, Ausflihrung und Prifung

DIN EN ISO 15630-3:2002-08 Stahle fur die Bewehrung und das Vorspannen von Beton

Teil 3: Prifverfahren -: Spannstahle (ISO 15630-3:2002),
Deutsche Fassung EN ISO 15630-3:2002

Deutsches Institut fiir Bautechnik "Richtlinie fiir Zulassungs- und Uberwachungspriifungen fir

Spannstahle", Fassung 2004

DIN Fachbericht 102:2003-03 Betonbriicken

Vera Hausler
Referatsleiterin P
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Bild1: Litzenquerschnitt

Nénn—
durchmesser
(d)

da = AuBendrahtdurchmesser
dk = Kerndrahtdurchmesser

Schlagléange: 14- bis 18-facher Litzendurchmesser (d,)

Tabelle 1: Abmessungen, Gewicht, Toleranzen

1 2 3 4 5 6 7
Litze Einzeldrahte
Festigkeits- | Nenndurch- | Nenn- N Durchmesserverhaltnis
enn-
klasse messer quer- | Toleranz oht V| Kemdraht/AuBendrahte
: gewicht
dp = 3eda schnitt di / da
N/mm?2 mm Zoll mm?2 % g/m
9,3 3/8" 52 406
11,0 776" 70 547
12,5 1/2* 93 ) 726
St1660/1860 >1,03
12,9 | 1/2* | 100 +2 781
15,3 0,6“ 140 1093 . ﬁ’*x
1 77 Q,T:("] %
15,7 | 0,62“| 150 1172 NS !

=")l:§.
L
L %

Deutsches Institut /f

L Rohdichte = 7,81 [g/cm®]

fiir Bautechnik 4

Spannstahllitzen St 1660/1860 aus sieben
kaltgezogenen, glatten Einzeldrahten
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Tabelle 2: Festigkeits- und Verformungseigenschaften

Anfangsspannung R;

Stahlsorte St 1660/1860 Quantjl)wert
1 P
Relaxationsklasse sehr niedrig %
2 |Elastizitdtsgrenze Rpoo1  N/mma2 1400 5
Rpo,1 1600
3 |Dehngrenze N/mmg? 5
Rpo.2 1660
4 | Zugfestigkeit Rm N/mm? 1860 5
5 |Gesamtdehnung bei Hochstkraft — Ag %o 3,5 5
Biegezahlen am Einzeldraht
7 |Dorndurchmesser nach n - 3 5
DIN 51211:1978-09
Y Quantile fur eine statistische Wahrscheinlichkeit von 1 - o = 0,95 (einseitig)

Festigkeits- und Verformungseigenschaften und Relaxationswerte

fir kaltgezogene Spannstahllitzen mit
sehr niedriger Relaxation
R/ R, Zeitspanne nach dem Vorspannen in Stunden
1 10 200 1000 5000 | 5x10° | 10°

0,45 unter 1 %

0,50

0,55 1,0 1,2

0,60 1,2 2.5 2.8

0,65 1,3 2,0 4,5 5,0

0,70 1,0 20 3,0 6.5 7,0

0,75 T2 25 3,0 4,5 9,0 10,0

0,80 1,0 Za ) 4,0 5,0 6,5 13,0 14,0
Spannstahllitzen St 1660/1860 aus sieben
kaltgezogenen, glatten Einzeldrahten
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Bild 2 :

Spannungs — Dehnungslinie
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