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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens liber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse gfes eer;ﬂ?rn.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Bei dem Zulassungsgegenstand handelt es sich um ein Befestigungssystem, das zur
Befestigung von allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Stehfalzprofil-Dachelementen aus
Metall auf Schaumglas-Dammplatten dient.

Das Befestigungssystem besteht aus Schaumglas-Ddmmplatten, so genannten
Krallenplatten aus verzinktem Stahlblech und einer Polymerbitumenabdichtung (siehe
Anlage 1). Die Halteklipps der Stehfalzprofil-Dachelemente werden mit mechanischen
Verbindungselementen (z. B. Blechschrauben) durch die Polymerbitumenabdichtung
hindurch mit den Krallenplatten verbunden. Die Polymerbitumenabdichtung, die
Krallenplatten und die Schaumglas-Dammplatten sind jeweils durch HeiBbitumen
miteinander verklebt.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt ausschlieBlich die Verwendung des
Befestigungssystems. Die Tragsicherheit sowie bauphysikalische und brandschutz-
technische Eigenschaften des zugehdrigen Stehfalzprofil-Dachsystems als Ganzes sind
nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung

Halteklipps

Es gelten die Angaben in den entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen.
Polymerbitumenabdichtung

Es sind talkumierte oder beschieferte Polymerbitumen-SchweiBbahnen aus Elastomer-
bitumen oder kunststoffmodifiziertem Polymerbitumen mit 200 g/m? Polyestervlieseinlage
und mindestens 5 mm Dicke nach DIN 52133:1995-11 (Typ PYE-PV 200 S5 oder Typ
PYP PV 200 S 5) oder nach DIN EN 13707:2009-10 zu verwenden.

Krallenplatten

Die Abmessungen missen den Angaben in der Anlage 2 entsprechen. Die Krallenplatten
werden aus Stahl der Sorte S235 nach DIN EN 10025-2:2005-04 hergestellt.

Schaumglas-Dammplatten

Die Schaumglas-Dammplatten der Anwendungsgebiete DAD und DAA missen den
Anforderungen nach DINEN 13167:2009-02 in Verbindung mit der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.15-1403 entsprechen.

HeiBbitumen

Es ist HeiBbitumen (ungefiilites Oxidbitumen nach DIN EN 18195-2:2009-04, Tabelle 1) des
Typs 100/25 zu verwenden. Der Erweichungspunkt nach DIN EN 1427:2007-06 muss im
Mittel 100 °C und die Nadelpenetration nach DIN EN 1426:2007-06 muss im Mittel 2,5 mm
betragen. Diese Eigenschaften sind durch eine Bescheinigung des Herstellers des
HeiBbitumens zu belegen.

Lieferung und Kennzeichnung

Das Befestigungssystem ist grundsétzlich als Bausatz, bestehend aus Kr.
Schaumglas-Dammplatten, zu liefern. =

Der Lieferschein des Bausatzes, bestehend aus Krallenplatten fund Sgéhv';llmglas-
Dammplatten, muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeickied) nach

den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichngt werden.
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Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt
sind.

Aus der Kennzeichnung muss zusétzlich das Herstellwerk, die Bezeichnung und der
Werkstoff bzw. Typ der einzelnen Bauprodukte des Bausatzes hervorgehen.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des im Abschnitt 2.2 genannten Bausatzes mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer
Erstpriifung des Bausatzes nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprufungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefilhrten
MafBnahmen einschlieBen.
- Krallenplatten
Im Herstellwerk sind die im Abschnitt 2.1 geforderten Abmessungen durch
regelmaBige Messungen zu prifen.

Bei jeder Materiallieferung sind die nach Abschnitt 2.1 geforderten Werk-
stoffeigenschaften des Ausgangsmaterials der Krallenplatten zu uberprifen. Der
Nachweis der Werkstoffeigenschaften des Ausgangsmaterials ist durch ein
Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204:2005-01 zu erbringen. Die
Ubereinstimmung der Angaben in dem Abnahmeprifzeugnis 3.1 mit den Angaben in
Abschnitt 2.1 ist zu Uberprifen.

- Schaumglas-Dammplatten

Bei jeder Lieferung ist zu kontrollieren, dass die Verpackung oder der Lieferschein die
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13167:2009-02 aufweist und zusétzlich mit dem
U-Zeichen auf der Grundlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-23.15-1403 gekennzeichnet ist.

- Bauteilversuche

Der Prifplan fur die Bauteilversuche ist beim Deutschen Institut far Bautechnik
hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben ent

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. de
oder der Bestandteile
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- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverzuglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-
uberwachung regelmaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung der Bauprodukte durchzuftuhren,
sind Proben zu entnehmen und nach Abschnitt 2.3.2 zu prifen und kénnen auch Proben fir
Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen
jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens flnf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Durch eine statische Berechnung ist in jedem Einzelfall die Tragsicherheit des
Befestigungssystems nachzuweisen. Fur den Tragsicherheitsnachweis gilt das in
DIN 18800-1:2008-11 bzw. DIN 1055-100:2001-03 angegebene Bemessungskonzept mit
Teilsicherheitsbeiwerten.

Fur den Nachweis der Verbindung der Halteklipps mit den Krallenplatten gelten die Angaben
in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Stehfalzprofil-Dachelemente.

Fir den Nachweis der Verbindung der Krallenplatten mit den Schaumglas-Dammplatten ist
als Beanspruchbarkeit (Grenzzugkraft) der Verbindung der Wert Zg 4 = 1,8 KN zu verwenden.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die konstruktive Ausflihrung des Befestigungssystems ist der Anlage 1 zu entnehmen.

Vom Hersteller ist eine Ausfiihrungsanweisung fur die Ausfliihrung des Befestigungssystems
anzufertigen und der bauausfihrenden Firma  auszuhandigen. Aus  der
Ausflihrungsanweisung muss insbesondere hervorgehen, dass die Halteklipps zentrisch auf
den Krallenplatten zu befestigen sind und wie dies nach Verlegen der
Polymerbitumenabdichtung zu erfolgen hat.

Die Ubereinstimmung der Ausfiihrung des Befestigungssystems mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist von der bauausfihrenden Firma zu
bescheinigen. Dabei ist insbesondere darauf zu achten, dags™fr d: iBbitumen die in
Abschnitt 2.1.5 genannte Bescheinigung vorliegt. 4 '

Dr.-Ing. Karsten Kathage Be
Referatsleiter
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