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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdérden Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen-de!
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt uqd’%%dgn N \
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. / \{{
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung von Vollblécken
aus Holzspanbeton und von Hohlblécken aus Holzspanbeton mit integrieter Warmedam-
mung - bezeichnet als ILA-Holz-Zementsteine - (siehe z. B. Anlage 1) sowie die Herstellung
des ILA-Connect Diinnbettmortels und die Verwendung dieser Holzspanbetonsteine und
dieses  Mortels  fir  nichttragende  AuBenwdnde  (Ausfachungswéande) nach
DIN 1053-1:1996-11 - Mauerwerk-Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung -, Abschnitt 8.1.3.2, in
Gebé&uden mit rahmenartigem Stahlbetontragwerk.

Die Vollblécke haben eine Lange von 250 mm, eine Breite von 375 mm und eine Héhe von
250 mm (Normalsteine). Die Hohlblécke haben eine Lange von 500 mm, eine Breite von
375 mm und eine Héhe von 250 mm (Normalsteine). Fur die Herstellung der Druckglieder
des Stahlbetonrahmenwerks werden Sondersteine mit innenliegender Aussparung
280 mm x 280 mm hergestellt, in denen nach der geschosshohen Errichtung des Mauer-
werks bewehrte Betonstitzen ausgefuhrt werden. Zur Verbesserung der Warmedammung
sind an der AuBenseite der Aussparungen in den Sondersteinen 80 mm dicke Da&mmstoff-
Platten eingepasst.

Fur die Herstellung des Mauerwerks darf nur der ILA-Connect Dunnbettmértel nach dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden.

Das Mauerwerk wird zundchst geschosshoch aus den Holzspanbetonsteinen und dem
ILA-Connect Dunnbettmértel nach DIN 1053-1:1996-11 errichtet, wobei im Bereich der
Druckglieder des Stahlbetonrahmenwerks die Sondersteine angeordnet werden. Anschlie-
Bend werden die Stahlbetonstiitzen und die Stahlbetondecken mit integrierten Stahlbeton-
riegeln hergestellt. Entwurf, Bemessung und Ausflihrung des Stahlbetontragwerkes ist nicht
Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Das Mauerwerk darf nur als Ausfachungsmauerwerk fiir nichttragende AuBenwénde von
Gebauden mit rahmenartigem Stahlbetontragwerk unter den nachstehenden Bedingungen
verwendet werden:

- der Achsabstand der tragenden Stahlbetonstiitzen betrégt < 4,50 m,
— die GeschoBhohe betragt < 3,0 m,

— der Anschluss des Ausfachungsmauerwerks an das tragende Stahlbetonrahmenwerk
erfolgt nach den Bestimmungen dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Die fiir die Verwendung aus Brandschutzgriinden zuldssigen Gebaudeklassen ergeben sich
aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Lander.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

2.1. Holzspanbetonsteine (ILA-Holz-Zementsteine)
2141 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1.1  Der Holzspanbeton ist aus geeigneten Holzspanen, Mineralisierungshilfen, Wasser und
Zement nach DIN EN 197-1:2004-08 - Zement; Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen
und Konformitatskriterien von Normalzement - und DIN EN 197-1/A3:2007-09 entsprechend
dem beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegtem Verfahren herzustellen. Die Holz=w...
spane werden durch das Eindringen der Mineralisierungshilfen in die Holzporen{mfﬁerqli-‘ o
siert. Die Zusammensetzung des Holzspanbetons muss den beim Deutschen Jnstitut Iar}}
Bautechnik in Berlin hinterlegten Angaben entsprechen.
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2.1.1.2 Form und Abmessungen der Vollblécke einschlieBlich Anzahl der Schlitzreihen sowie
Schlitzbreiten und -langen missen der Anlage 1 entsprechen. Form und Abmessungen der
Hohlblécke einschlieBlich MaBe der dammstoffgefiiliten Kammern missen der Anlage 4 ent-
sprechen. Fur die Sondersteine zur Herstellung der Druckglieder des Stahlbetonrahmen-
werks gilt Anlage 2. Fur die Prifung der Abmessungen gilt DIN EN 15498: 2008-08 —
Betonfertigteile; Holzspanbeton-Schalungssteine: Produkteigenschaften und Leistungs-
merkmale -.

Fur die NennmaBe und die zuldssigen MaBabweichungen gilt Tabelle 1.
Tabelle 1: NennmaBe und zulédssige Maf3abweichungen

Bezeichnung| Anlage Lange Breite’ Hoéhe
Nr. mm mm mm
+3 +3 +1,0
Vollblécke ohne |V 37,5 Typ 1 1 250 375 250,0
Schlitze V37,5Typ2
Vollblécke mit V375Typ 3 1 250 375 250,0
Schlitzen V37,5Typ 4
Hohlblécke mit | 37,5-N/20 4 500 375 250,0
Dammestoff 137,5 U/20
Sondersteine S375A 2 500 375 250,0
S3751
Steinbreite gleich Wanddicke

Die Lagerflachen der Holzspanbetonsteine missen eben und parallel sein.

Bei der Prifung der Ebenheit der Lagerflachen nach DIN EN 772-20:2005-05 - Priifverfahren
flr Mauersteine; Teil 20: Bestimmung der Ebenheit von Mauersteinen — darf die Abweichung
von der Ebenheit 1,0 mm nicht Gberschreiten.

Bei der Prifung der Parallelitat der Lagerflachen (Planparallelitdt) nach
DIN EN 772-20:2005-05 darf die Abweichung von der Parallelitst 1,5 mm nicht
Uberschreiten.

2.1.1.3 Der Mittelwert (MW) der Trockenrohdichte des Holzspanbetons muss Tabelle 2 entsprechen.
Fir die Prufung der Trockenrohdichte gilt DIN EN 15498:2008-08. Einzelwerte diirfen die in
Tabelle 2 genannten Werte um 0,03 kg/dm?® unter- bzw. tiberschreiten.

Tabelle 2: Trockenrohdichte und Rohdichteklassen des Holzspanbetons

Trockenrohdichte (MW) Rohdichteklasse
kg/dm®
0,45 bis 0,50 0,5
> 0,50 bis 0,60 0,6

2.1.1.4 Bei der Prufung der Biegezugfestigkeit der AuBenschaIe der Hohlblécke aus Holzspanbeton
darf der Mittelwert der Bruchlast 0,6 N/mm? nicht unterschreiten. Die Prifung hat in Anlef=—..
nung an DIN EN 15498:2008-08, Anhang C, gemaf Prifbericht M 1361 des In 'eiff'ﬁts fur.,,
Bauforschung Aachen vom 24.06.2010 zu erfolgen. A
s{*f%fé
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2.1.1.5 In den Kammern der Hohlblécke und Sondersteine dirfen entsprechend Anlage 4 bzw.
Anlage 2 Formteile aus folgenden Dadmmestoffen eingepasst werden:
a) Normalentflammbare (Baustoffklasse DIN 4102-B2 bzw. Klasse E nach DIN EN 13501-1)
Dammstoffplatten aus Holzfasern nach DIN EN 13171:2001-10 - Warmedammstoffe fir
Gebéude; WerkméaBig hergestellte Produkte aus Holzfasern (WF); Spezifikation —, fur die
durch ein Ubereinstimmungszertifikat nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
als Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Agen, = 0,0375 W/(m-K) und als Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit A = 0,040 W/(m-K) nachgewiesen ist.
Der Mittelwert der Rohdichte, geprift nach DIN EN 1602, ist anzugeben.
b) Nichtbrennbare (Baustoffklasse DIN 4102-A bzw. Klasse A1 nach DIN EN 13501-1)
Dammstoffplatten aus Mineralwolle nach DIN EN 13162:2001-10 - Warmedammstoffe far
Gebaude; WerkmaBig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW); Spezifikation -, fir die
durch ein Ubereinstimmungszertifikat nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
als Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Agen, = 0,0338 W/(m-K) und als Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit A = 0,035 W/(m-K) nachgewiesen ist.
Der Mittelwert der Rohdichte, geprift nach DIN EN 1602, ist anzugeben.

2.1.1.6 An aus den Hohlblécken aus Holzspanbeton entnommenen Probekdrpern dirfen bei der
Prifung der Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 12664:2001-05 - Warmetechnisches Verhalten
von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des Warmdurchlasswiderstandes nach dem
Verfahren mit dem Plattengerat und dem Warmestrommessplatten-Gerat: Trockene und
feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Warmedurchlasswiderstand -, Verfahren mit
dem Plattengerat, in trockenem Zustand folgende Werte der Warmeleitfahigkeit Aqq, i,
bezogen auf die obere Grenze der Rohdichteklasse, nicht Uberschritten werden.
Rohdichteklasse 0,5 Ao, £ 0,103 W/(m-K)
Rohdichteklasse 0,6 Ao, < 0,130 W/(m-K)

2.1.1.7 Der Holzspanbeton muss die Anforderungen an das Brandverhalten Klasse A2-s1,d0 nach
DIN EN 13501-1, Abschnitt 10.7, erfillen.

21.2 Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.1.2.1 Transport und Lagerung
Die Holzspanbetonsteine sind vor Feuchtigkeit geschuitzt zu transportieren und zu lagern.

2.1.2.2 Kennzeichnung
Jede Liefereinheit (z. B. Steinpaket) muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4
groBen Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.1.3 erfllt sind.
AuBerdem sind der Lieferschein und jede Liefereinheit auf der Verpackung oder dem Bei-
packzettel mit folgenden Angaben zu versehen:
— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
— Zulassungsnummer: Z-17.1-885
— Rohdichteklasse des Holzspanbetons
— Brandverhalten des Holzspanbetons: Klasse A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
— Bezeichnung und Brandverhalten von Ddmmstoffeinlagen
— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
— Hersteller und Herstellwerk

— Herstellerzeichen

712854.11 1.17.1-57/09
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21.3  Ubereinstimmungsnachweis
2.1.3.1  Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Holzspanbetonsteine mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelméBigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts
nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. Fir die Erteilung des Ubereinstim-
mungszertifikats und die Fremdlberwachung einschlieBlich der dabei durchzufihrenden
Produktprifungen hat der Hersteller der Holzspanbetonsteine eine hierflir anerkannte Zertifi-
zierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimrqungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf
den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
2.1.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die folgenden MaBnahmen ein-
schlieBen.

Bei jeder Lieferung sind die Anforderungen an die Ausgangsstoffe fiir den Holzspanbeton
nach Abschnitt 2.1.1.1 und die Anforderungen an die Dammstoffe nach Abschnitt 2.1.1.5
anhand der Lieferscheine und der Kennzeichnung zu tberprifen.

Mindestens einmal je Fertigungstag sind die MaBe, die Ebenheit und Planparallelitat der
Lagerflachen an mindestens drei Steinen und die Trockenrohdichte des Holzspanbetons an
mindestens einem Stein zu prifen.

Die Prufung der Biegezugfestigkeit nach Abschnitt 2.1.1.4 muss an mindestens einem Hohl-
blockstein mindestens einmal pro Woche, in der gefertigt wird, erfolgen.

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung"' in der jeweils giiltigen Fassung sinngemé&B anzuwenden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fi]r die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

,,,,,

far Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu*} =
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Zuletzt veréffentlicht in den Mitteilungen des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Heft Nr. 2 vom 1. A
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Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (ibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu wie-
derholen.

2.1.3.3 Fremdlberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts und sind Regel-
Uberwachungsprifungen der in den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen durchzufihren.

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung"' in der jeweils giiltigen Fassung sinngemaB anzuwenden. Im Rahmen der Erst-
prufung ist das Brandverhalten von Holzspanbetonsteinen mit der geringsten gefertigten
Rohdichte nachzuweisen.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

2.2 ILA-Connect Diinnbettmortel

221 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.21.1 Der ILA-Connect Dlnnbettmértel muss ein werkmaBig hergestellter Diinnbettmortel
(Trockenmoértel) nach Eignungsprifung mit CE-Kennzeichnung (Konformitatsbescheini-
gungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 998-2:2003-09 - Festlegungen fir Mértel im
Mauerwerksbau; Teil 2: Mauermértel - sein.

Die Angaben in der CE-Kennzeichnung missen Abschnitt 2.2.1.2 dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Zusétzlich muss der Diunnbettmértel den Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

2.2.1.2 Die Angaben in der CE-Kennzeichnung und die =zusétzlichen Angaben nach
DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 6, missen Tabelle 3 entsprechen.

Tabelle 3: Angaben in der CE-Kennzeichnung und nach Abschnitt 6 von DIN EN 998-2

Eigenschaft MaBgebender Abschnitt Wert/Kategorie/Klasse
nach
DIN EN 998-2:2003-09
Druckfestigkeit 5.4.1 Kategorie M 10
max. KorngréBe der 5.5.2 <1,0mm
Gesteinskdérnung
Verarbeitbarkeitszeit 5.2.1 24h
Korrigierbarkeitszeit 5.5.3 =7 min e
Chloridgehalt 5.2.2 < 0,1 Masse-% bezogén auf, |
die Trockenmasse dgs Mortels ||
Wasserdampfdurchlassigkeit 5.4.4 u= 15/2@? N §
Brandverhalten 5.6 Klasse Ai: Deutsche,

712854.11 1.17.1-57/09
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2.2.1.3 Zusatzlich bzw. abweichend von DIN EN 998-2:2003-09 muss der ILA-Connect Dinnbett-
mortel folgende Anforderungen erfillen.

(1) Fur die Herstellung des Dinnbettmértels dirfen nur Zement nach DIN EN 197-1:2004-08
und DIN EN 197-1/A3:2007-09, Gesteinskérnungen nach  DIN EN 13139:2002-08
- Gesteinskérnungen far Mauermoértel -, leichte Gesteinskdérnungen nach
DIN EN 13055-1:2002-08 - Leichte Gesteinskdrnungen; Teil 1: Leichte Gesteinskérnungen
fur Beton, Mortel und Einpressmortel - sowie bestimmte anorganische und organische
Zuséatze verwendet werden. Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik in Berlin hinterlegte
Zusammensetzung des Diinnbettmértels muss eingehalten werden.

Die Zusammensetzung des ILA-Connect Diinnbettmértels ist nach einem entsprechend der
Mértelzusammensetzung zwischen Hersteller und fremdiberwachender Stelle abzustim-
menden Prifverfahren zu bestimmen.

(2) Zusatzlich zur Prifung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.4.1,
ist die Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu prifen. Hierzu sind die
Prismen

7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luftfeuchte,

7 Tage im Normalklima 20/65 nach DIN 50014:1985-07 - Klimate und ihre technische
Anwendung; Normalklimate - und

14 Tage im Wasser
zu lagern.

Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom Istwert der Prifung
nach DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.4.1, betragen.

Die Rohdichte des Mortels ist fir den Prifzustand zu ermitteln.

(3) Die Verbundfestigkeit ist nach DIN V 18580:2007-03 - Mauermdrtel mit besonderen
Eigenschaften -, Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4, nachzuweisen.

Die so ermittelte ma3gebende Verbundfestigkeit darf 0,50 N/mm? nicht unterschreiten.

(4) Die Trockenrohdichte des Festmdrtels nach DIN EN 998-2:2003-09, Abschnitt 5.4.5, darf
1350 kg/m? nicht liberschreiten.

(5) Bei der Prufung der Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 12664:2001-05 darf der Wert der
Warmeleitfahigkeit A1 = 0,52 W/(m - K) nicht Giberschreiten.
222 Kennzeichnung

Jede Liefereinheit muss zusatzlich zur CE-Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm
DIN EN 998-2:2003-09 auf der Verpackung oder einem mindestens A4 groBen Beipackzettel
und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.2.3 erfillt
sind.

Weiterhin miissen die Verpackung oder ein mindestens A4 groBen Beipackzettel folgende
Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Dinnbettmortels
— Zulassungsnummer: Z-17.1-885
— Sollfuligewicht ’
— Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Auftragsverfah en
— Hinweis auf Lagerungsbedingungen
— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

\I)vm,whn- Institut /
/

\fiir B;m!erlmik//
N 11 4
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Der Dunnbettmortel ist als Trockenmortel jeweils mit Verarbeitungsrichtlinien und Liefer-
schein auszuliefern.

223 Ubereinstimmungsnachweis
2.2.3.1 Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des ILA-Connect Diinnbettmértels mit den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelméBigen Fremduiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des
Bauprodukts nach MaBBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmqngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist zusatzlich zu den Regelungen von DIN EN 998-2:2003-09 eine
werkseigene Produktionskontrolle der in Abschnitt 2.2.1.3 genannten Eigenschaften - mit
Ausnahme der Prifung der Wéarmeleitfahigkeit - einzurichten und durchzufiihren. Unter
werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm her-
gestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
entsprechen.

Fur Umfang und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 18557:1997-11,
Abschnitt 5.2 sinngeméaB. Die Zusammensetzung des Trockenmértels ist durch geeignete
MaBnahmen laufend zu Uberprifen. Die Verbundfestigkeit ist mindestens einmal jahrlich zu
prifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen ficht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit uberemstlmme ¥én ausger \
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglit h undazurﬁ )

Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung un:erzughch zu
wiederholen.

Institut

\ Deutzches
\ fiir Baatec )nlt-.//
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2.2.3.3 Fremdlberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der in den Abschnit-
ten 2.2.1.3 und 2.2.2 genannten Eigenschaften durch eine Fremdiberwachung regelméaBig
zu Uberprifen.
Im Rahmen der Fremdlberwachung sind eine Erstpriifung und mindestens einmal jahrlich
Regeliberwachungsprifungen mindestens der in Abschnitt 2.2.1.3, Punkte (1), (4) und (5),
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen durchzufiihren.
Far die Prufung der Warmeleitfahigkeit des Dinnbettmértels ist eine hierfir anerkannte
Stelle hinzuzuziehen.
Die Probenahme und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung

3.1 Allgemeines

Das Mauerwerk darf nur als Ausfachungsmauerwerk nach DIN 1053-1:1996-11, Ab-
schnitt 8.1.3.2, fur nichttragende AuBenwande von Gebauden mit rahmenartigem Stahl-
betontragwerk unter den in Abschnitt 1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
genannten Bedingungen verwendet werden.

Muss die Oberflache der AuBenwéande nach den Landesbauordnungen schwerentflammbar
sein, durfen nur Vollblécke ohne Dammstoffeinlagen und Sondersteine mit nicht brennbaren
Dammestoffeinlagen oder Hohlblécke und Sondersteine mit nicht brennbaren Dammstoffein-
lagen verwendet werden.

3.2 Berechnung

3.2.1 Das Ausfachungsmauerwerk ist am oberen Ende durch geeignete konstruktive MaBnahmen
zu halten. Die Weiterleitung der am WandfuBB und Wandkopf aufzunehmenden Windkréafte in
die Tragkonstruktion ist nachzuweisen.

3.2.2 Der Bemessungswert der vom Ausfachungsmauerwerk aufnehmbaren Windlasten ist in
Abhangigkeit von der Wandhdéhe und dem Abstand der Stahlbetonstutzen Tabelle 4 zu ent-
nehmen. Der Achsabstand der Stahlbetonstitzen ist so festzulegen, dass fir das Aus-
fachungsmauerwerk ein Uberbindemal3 von 125 mm eingehalten werden kann.

Tabelle 4: Bemessungswerte wg 4 der aufnehmbaren Windlast

Wandhohe' Bemessungswert wg g der aufnehmbaren Windlast in kN/m?
m Maximal zulassiger Achsabstand’ der Stahlbetonstiitzen in m
2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50
2,75 228 | 194 | 168 | 1,49 | 1,33 | 1,21 | 1,11 | 1,03 | 0,96
3,00 220 | 1,87 | 161 | 1,42 | 1,26 | 1,14 | 1,04 | 0,96 | 089
! Zwischenwerte durfen geradlinig interpoliert werden. / . N
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3.3 Witterungsschutz / Feuchtigkeitsschutz

Die AuBenwéande missen mit einem wirksamen Witterungsschutz auf Basis eines nicht-
brennbaren Putzsystems oder nichtbrennbarer Platten bekleidet werden. Die Ausbildung der
AuBenwandbekleidung muss so erfolgen, dass Risse im Mauerwerk ggf. dauerhaft tber-
brickt werden kénnen. Der Feuchtegehalt der Holzspanbetonsteine darf bei Aufbringung der
AuBenwandbekleidung 14 Masse-% nicht Gbersteigen.

Die AuBenwéande aus Holzspanbetonsteinen missen mindestens 30 cm Uber Erdgleiche lie-
gen. Dies gilt nicht, wenn kein driickendes Wasser ansteht und vor dem Abdichten nach
DIN 18195-4:2000-08 bzw. DIN 18195-5:2000-08 eine Putzschicht der Mértelgruppe Il oder
[Il aufgebracht wird.

3.4 Warmeschutz
Fur den rechnerischen Nachweis des Wéarmeschutzes dirfen fur das Ausfachungsmauer-
werk aus den Vollblécken aus Holzspanbeton (ohne Dammstoffeinlagen) in Abhéngigkeit
von der Rohdichteklasse des Holzspanbetons nach Abschnitt 2.1.1.3 die Bemessungswerte
der Warmeleitfahigkeit A nach Tabelle 5 zugrunde gelegt werden.

Tabelle 5: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit A ,
Ausfachungsmauerwerk aus Vollblécken ohne Dammung

Rohdichteklasse des Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A
Holzspanbetons W/(m-K)
0,5 0,14
0,6 0,16

Fir den rechnerischen Nachweis des Wéarmeschutzes dirfen flr das Ausfachungsmauer-
werk aus den Hohlblécken aus Holzspanbeton mit Dammstoffeinlagen in Abhangigkeit von
der Rohdichteklasse des Holzspanbetons nach Abschnitt 2.1.1.3 die Bemessungswerte der
Warmeleitfahigkeit A nach Tabelle 6 zugrunde gelegt werden.

Tabelle 6: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit A,
Ausfachungsmauerwerk aus Hohlblécken mit Dammung

Rohdichteklasse des Dammstoffeinlagen Bemessungswert der
Holzspanbetons Warmeleitfahigkeit A
W/(m-K)
0,5 Holzfaserplatten nach 2.1.1.5, a) 0,08
Mineralwolle nach 2.1.1.5, b) 0,08
0,6 Holzfaserplatten nach 2.1.1.5, a) 0,09
Mineralwolle nach 2.1.1.5, b) 0,09

Als Wasserdampf-Diffussionswiderstandszahl darf fir den Holzspanbeton fir den trockenen
Zustand p = 8 und fur den feuchten Zustand u = 2 angenommen werden.

Die Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit des Stahlbetons sowie die zugehdrigen
Wasserdampf-Diffussionswiderstandszahlen sind DIN V 4108-4:2007-06 - Warmeschutz und
Energie-Einsparung in Gebduden - Teil 41 Warme- und feuchteschutztechnische Bemes-
sungswerte — bzw DIN EN 12524: 2000 07 - Baustoffe und Bauprodukte Warrﬁé- un N\
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3.5 Brandschutz
3.5.1 Brandverhalten

Die Holzspanbetonsteine ohne oder mit Dammstoffeinlage aus nichtbrennbaren Damm-
stoffplatten nach Abschnitt 2.1.1.5 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind
nichtbrennbar, Klasse A2-s1, dO nach DIN EN 13501-1.

Holzspanbetonsteine mit Dammstoffeinlage aus normalentflammbaren Dammstoffplatten
nach Abschnitt 2.1.1.5 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind der Baustoff-
klasse B2 nach DIN 4102-2 zuzuordnen.

3.5.2 Feuerwiderstand

Fur mit Holzspanbetonsteinen hergestellte, unbekleidete Wéande nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung ist eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2:1977-09
- Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und
Prifungen — nicht nachgewiesen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Fur die Ausfihrung des Ausfachungsmauerwerks gilt DIN 1053-1:1996-11, soweit in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

4.2 Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk ohne StoBfugenvermértelung mit einem Regel-

Uberbindemaf von 125 mm auszufiihren (siehe z. B. Anlagen 1 und 3).

Fur die Herstellung des Mauerwerks darf nur der ILA-Connect Dinnbettmértel nach dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden. Die Verarbeitungsrichtlinien fur
den Moértel sind zu beachten. Der ILA-Connect Diinnbettmoértel ist auf die Lagerflachen der
Holzspanbetonsteine mit einem Zahnspachtel etwa 3 mm dick aufzutragen und gleichméBig
so zu verteilen, dass eine vollflichige Vermoértelung der Lagerflachen sicher gestellt ist. Die
Holzspanbetonsteine sind dicht aneinander ("knirsch") gemaB DIN 1053-1, Abschnitt 9.2.2,
zu stoBen, anzudricken und lot- und fluchtgerecht in ihre endgultige Lage zu bringen.

4.3 Die erste Lage der Holzspanbetonsteine ist in einer Ausgleichsschicht aus Normalmauer-
mortel nach DIN V 18580:2007-03 mindestens der Mortelgruppe lla zu setzen und sorgfaltig
hinsichtlich ihrer Lage, insbesondere beziglich einer ebenen, waagerechten Lagerflache,
bezogen auf die gesamte GeschoBflache auszurichten. Vor der Weiterarbeit ist zu warten,
bis die Mértelausgleichsschicht ausreichend erhéartet ist.

Das Mauerwerk ist geschoBhoch zu errichten, wobei im Bereich der Druckglieder des Stahl-
betonrahmenwerks die entsprechenden Sondersteine anzuordnen sind (siehe Anlage 3 bzw.
Anlage 5). Dabei ist darauf zu achten, dass die 200 mm x 200 mm groBen Aussparungen fiir
die Druckglieder senkrecht fluchten und ein UberbindemaR von 125 mm eingehalten wird. Im
Bereich von Wandenden sind die Sondersteine zur Einhaltung eines UberbindemaBes von
125 mm im Bereich der dafiir vorgesehenen Nut in jeder zweiten Lage mit geeigneten Sagen
auf 375 mm Lange zu kiirzen (siehe Anlage 3 bzw. Anlage 5).

AnschlieBend sind die Stahlbetonstitzen und die Stahlbetondecken mit integrierten Stahl-
betonriegeln herzustellen (Entwurf, Bemessung und Ausfiihrung des Stahlbetontragwerkes
ist mit Ausnahme der zuséatzlichen Bestimmungen in Abschnitt 4.4 fir die Ausfuhrung nicht
Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung).

Das Ausfachungsmauerwerk ist am oberen Ende durch geeignete konstruktive MaBnahmen
zu halten.

4.4 Das AusbreitmaB des Verfillbetons fur die Druckglieder muss mindestens der Ausbrelt-
maBklasse F2 entsprechen.

Das GroBtkorn des Zuschlag muss mindestens 8 mm betragen und darf 32 mm riicht
Uberschreiten. Der Beton muss eine mittlere bis schnelle Aushartungsentwic ,,Ung gen‘faiﬁ3
DIN EN 201-1 in Verbindung mit DIN 1045-2:2008-8 — Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
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Spannbeton; Teil 2: Beton — Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitéat -,
Tabelle 12, aufweisen.

Die maximal zulassige Fullhéhe betragt 1 m bei einer Verfillgeschwindigkeit von 3 m / h.
Das Betonieren der Schichten darf nur solange unterbrochen werden, solange die zuletzt
eingebrachte Schicht noch nicht vollstdndig ausgehértet ist und somit ein guter Verbund
zwischen den beiden Betonschichten mdglich ist. Werden Innenrittler eingesetzt, ist darauf
zu achten, dass die Ruttelflasche noch bis in die untere, bereits verdichtete Betonschicht
eindringen kann.

Waagerechte Arbeitsfugen durfen grundsétzlich nur in Hoéhe der Geschossdecken
angeordnet werden.

Im Ubrigen gelten, soweit zutreffend, fiir die Ausfilhrung die Anforderungen von
DIN 1045-3:2008-08 — Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 3: Bauaus-
fuhrung -, Abschnitt 8.

4.5 Hinsichtlich des Witterungsschutzes siehe Abschnitt 3.3 dieser allgemeinen bauaufsichtli-
chen Zulassung.

Anneliese Bottcher
Referatsleiterin
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