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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden L&nderregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch flir im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzt und geandert wer-
den, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

s
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Anwendung der
Kabelabschottung, "Wirth Kabelbox lang" genannt, als Bauart der Feuerwiderstandsklasse
klasse S 90 nach DIN 4102-9'. Die Kabelabschottung dient zum SchlieBen von Offnungen in
inneren Wanden und Decken nach Abschnitt 1.2.1, durch die Leitungen nach Abschnitt 1.2.3
hindurchgeflhrt wurden, und verhindert fur eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die
Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus einem oder mehreren in Gruppe ange-
ordneten Stahlblechgehdusen mit Brandschutzeinlage, Klarsicht-Abdeckkappen oder
Schaumstopfen und einem Fugenverschluss. Die Kabelabschottung ist gemaf Abschnitt 4
aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

Die Dicke der Kabelabschottung muss entsprechend der Ladnge der Stahlblechgeh&use
27 cm betragen. Die Abmessungen der Kabelabschottung missen den Maf3en des verwen-
deten Stahlblechgehéduses bzw. der Gruppenanordnung der Stahlblechgehduse
entsprechen.

Anwendungsbereich

Die Kabelabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wande aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton und in mindestens 10 cm dicke leichte Trennwénde in Stander-
bauart mit Stahlunterkonstruktion und einer beidseitigen Beplankung aus Gipskarton-Feuer-
schutzplatten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in min-
destens 15 cm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton jeweils mindes-
tens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbestandig), Benennung (Kurzbezeichnung)
F 90-AB, nach DIN 4102-22 eingebaut werden (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

Die Abmessungen der zu verschlieBenden Bauteildffnung missen den MaBen des verwen-
deten Stahlblechgeh&uses bzw. der Gruppenanordnung der Stahlblechgehduse entsprechen
(s. Abschnitte 3.2.3 und 4.2).

Die Kabelabschottung darf zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, wenn die
hindurch gefiihrten Installationen folgende Bedingungen erfiillen®:

Kabel

— Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog
Hohlleiterkabeln sind zulassig. /

- Die GroBe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht begrenzt

Einzelne Leitungen flr Steuerungszwecke i . fuatitnt i

— Die Leitungen diirfen aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff bestehen. \ Deutst”

— Der AuBendurchmesser der Leitungen darf nicht mehr als 15 mm betragen. t s 4
Hohlleiter SS—

— Abweichend zu Abschnitt 1.2.3.1 durfen die in Anlage 1 beschriebenen Hohlleiterkabel
durch die Bauteiléffnung fihren.

DIN 4102-9:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Begriffe, Anfor-
derungen und Priifungen
DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen

und Prifungen
Technische Bestimmungen fiir die Ausfiihrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfiih-
rungen bleiben unberuhrt.

1.19.15-194/10
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— Die zuléssigen GroBen der Gesamtleiterquerschnitte sind den Angaben der einzelnen
Kabeltypen auf Anlage 1 zu entnehmen.

Koaxialkabel

— Abweichend zu Abschnitt 1.2.3.1 diirfen die in Anlage 1 beschriebenen Koaxialkabel (im
Innern ggf. hohl bzw. mit einem PE-Schaum geflillt) durch die Bauteil6ffnung fihren.

— Die zuldssigen GréBen der Gesamtleiterquerschnitte sind den Angaben der einzelnen
Kabeltypen auf Anlage 1 zu entnehmen.

Bindelrohre "speed pipe"

— Abweichend zu Abschnitt 1.2.3.1 durfen die in Anlage 1 beschriebenen Biindelrohre
"speed pipe" durch die Bauteiléffnung flihren.

— Die zuldssigen GréBen der Gesamtleiterquerschnitte sind den Angaben der einzelnen
Kabeltypen auf Anlage 1 zu entnehmen.

Blndelrohre "sirocco"

— Abweichend zu Abschnitt 1.2.3.1 dirfen die in Anlage 1 beschriebenen Blndelrohre
"sirocco" durch die Bauteildffnung flhren.

— Die zulassigen GréBen der Gesamtleiterquerschnitte sind den Angaben der emzelnen
Kabeltypen auf Anlage 1 zu entnehmen. p

Lichtwellenleiter "A-DF(ZN)2Y(SR)2Y" z':

— Abweichend zu Abschnitt 1.2.3.1 dirfen die in Anlage 1 beschriebenen Lichtwdllen[elter"L

"A-DF(ZN)2Y(SR)2Y" durch die Bauteil6ffnung fuhren. ",

— Die zuldssigen GroBen der Gesamtleiterquerschnitte sind den Angaben der eanelnen

Kabeltypen auf Anlage 1 zu entnehmen.
Elektro-Installationsrohre

Die Elektro-Installationsrohre miissen aus Kunststoff bestehen und der DIN EN 61368*
entsprechen.

Die Elektro-Installationsrohre diirfen biegsam oder starr sein.
Der AuBendurchmesser der Elektro-Installationsrohre darf 63 mm nicht Uberschreiten.
Die Elektro-Installationsrohre diirfen wahlweise Kabel nach Abschnitt 1.2.3.1 enthalten.

Die Kabelabschottung darf auch zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, durch die
noch keine Installationen hindurchgefiihrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachtrag-
liche Anderungen an der Schottbelegung durfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 5).

Andere Teile, Kabeltrage- oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach Ab-
schnitt 1.2.3 dirfen nicht durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung hindurchgefiihrt
werden.

Fur die Anwendung der Kabelabschottung in anderen Bauteilen — z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trennwénden anderer Bauarten als
nach Abschnitt 3.1.2 — oder fur Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.3 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen.

Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausflihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erflllung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu flihren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

I

DIN EN 61368 Elektroinstallationsrohrsysteme flr elektrische Energie und fir Informationen

1.19.15-194/10
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Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt.
Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzungen
Stahlblechgehiuse mit Brandschutzeinlage®

Der Bausatz beinhaltet ein Stahlblechgehause, die Brandschutzeinlagen, die Stahlblechwin-
kel sowie wahlweise die Klarsicht-Abdeckkappen, Schaumstopfen oder die Schirzen zur
Abdichtung gegen Rauch.

Stahlblechgeh&use und Stahlblechwinkel

Das Stahlblechgehduse und die Stahlblechwinkel® miissen aus verzinktem Stahlblech
bestehen.

Brandschutzeinlagen

Die Brandschutzeinlagen (sog. Brandschutzpakete)® missen aus einer kompakten Kunst-
stoffumhiillung bestehen, die vollstandig mit einem dammschichtbildenden Baustoff aus-
gefullt sind. Die Brandschutzeinlagen sind in das Stahlblechgehause einzusetzen.

Klarsicht-Abdeckkappen

Die Klarsicht-Abdeckkappen zum Verschluss der Stirnseiten der Stahlblechgehause bzw.
der Elektro-Installationsrohre nach Abschnitt 1.2.3.8 missen aus Kunststoff bestehen®.

Schaumstopfen

Wahlweise durfen die Stirnseiten der Stahlblechgeh&use und die Enden der Elektro-Instal-
lationsrohre nach Abschnitt 1.2.3.8 mit Schaumstopfen®, "EasyFoam-Schaumstopfen"
genannt, verschlossen werden.

Schurzen

Die rauchgasdichten Schirzen zum Verschluss der Stirnseiten an runden und sechseckigen
Stahlblechgehdusen missen aus einem mit Aluminiumfolie beschichteten Gewebe
bestehen®.

Montageschaum

Flr das VerschlieBen der Fugen zwischen den Schaumstopfen und dem Stahlblechgehause
bzw. den hindurchgefiihrten Kabeln bzw. fir den Einbau der Stahlblechgehduse darf.der
Montageschaum "PUR logic EASY" gemaB allgemeinem bauaufsichtlichen /Brﬁ?zeugms o ¥
Nr. P-NDS04-24 verwendet werden. ‘

Blahgraphitstreifen ,{ e
Bei Einbau der Abschottung mit Hilfe von Montageschaum missen die Stamblechgeﬁéuse it

mit Blahgraphitstreifen® versehen werden (s. Anlage 4). pcbi®® ~ 5k f

\ Dt
Herstellung und Kennzeichnung " \Li\‘ T,
Herstellung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.3 o T

Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1
bis 2.1.3 einzuhalten®.

Kennzeichnung
Kennzeichnung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1 und 2.1.3

Jede Verpackung des Bausatzes, der Brandschutzpakete, der Schaumstopfen, der Schiir-
zen, der Blahgrafitstreifen sowie das Stahlblechgehause und die Klarsicht-Abdeckkappen

Materialangaben bzw. Konstruktionszeichnungen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt und sind
ggf. vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der fremdiiberwachenden Stelle zur Verfi-
gung zu stellen.

Der Herstellprozess und die maBgeblichen Herstellbedingungen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legt.

1.19.15-194/10
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nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ggf. zusétzlich die Beipackzettel
oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein
muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt sind.

AuBerdem muss jede Verpackung des Bausatzes, der Brandschutzpakete, der Schaum-
stopfen, der Schirzen, der Blahgrafitstreifen sowie das Stahlblechgehduse und die Klarsicht-
Abdeckkappen einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen:

- Bausatz, Brandschutzpakete, "EasyFoam-Schaumstopfen”, Blahgrafitstreifen,
Stahlblechgehause oder Klarsicht-Abdeckkappe
fur Kabelabschottung "Wiirth Kabelbox lang"

— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit pm—
— Name des Herstellers :
— Zulassungsnummer: Z-19.15-1429 f

— Herstellwerk * .

— Herstellungsjahr: .... \p hard

Kennzeichnung der Kabelabschottung N qur BT

Jede Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung |st vom Verar- 7
beiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Kabelabschottung "Wirth Kabelbox lang"
der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.15-1429

— Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)

— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Kabelabschottung am Bauteil zu befestigen.
Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss dem Verarbeiter
eine Anleitung fiir den Einbau der Kabelabschottung zur Verfigung stellen, die mindestens
folgende Angaben enthalten muss:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Kabelabschottung eingebaut werden darf
(bei feuerwiderstandsféahigen leichten Trennwéanden auch deren Aufbau und die Beplan-
kung),

— Grundséatze fur den Einbau der Kabelabschottung mit Angaben Gber die dafir zu verwen-
denden Baustoffe (z. B. Schaumstopfen),

— Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottung und zu Abstéanden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,

- Hinweise auf zuldssige Anderungen (z. B. Nachbelegung)

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Stahlblechgehéuse, der Klarsicht-Abdeckkappen,
der Schaumstopfen, der Blahgraphitstreifen und der Stahlblechwinkel mit den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung durch den
Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Uberemstlmmungser-
klarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

1.19.15-194/10
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Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Brandschutzpakete mit den Beshmmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einer Uberein-
stlmmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskon-
trolle, einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Brand-
schutzpakete nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. Die Ubereinstim-
mungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Fur die Fremdiberwachung einschlieBlich der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen
hat der Hersteller der Brandschutzpakete eine daflir benannte Prifstelle einzuschalten. Dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Priifstelle eine Kopie des von ihr erstellten
Uberwachungsberichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Stahlblechgehéuse, der Klarsicht-Abdeckkappen, der Schaum-
stopfen, der Schiirzen, der Brandschutzpakete, der Blahgraphitstreifen und der Stahlblech-
winkel ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufihren. Unter
werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm her-
gestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle der Stahlblechgehéduse, der Klarsicht-Abdeckkappen,
der Schaumstopfen, der Schiirzen, der Brandschutzpakete, der Blahgraphitstreifen und der
Stahlblechwinkel soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaBnahmen einschlieBen:

— Prifung, dass fur die Herstellung der Bauprodukte ausschlieBlich die in dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden;

— Prifung der Beschaffenheit und Abmessungen der Bauprodukte mindestens einmal pro
1000 Stiick — jedoch mindestens einmal je Herstellungstag — bei stédndiger Fertigung bzw.
einmal pro Charge bei nichtstandiger Fertigung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzelchnen _Die
Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten: - :

— Bezeichnung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandt’eule it

— Art der Kontrolle oder Priifung ;/

— Datum der Herstellung und der Prifung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterlals-~

oder der Bestandteile A\ \ Pev
- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen N 7“;._-.;,:

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der Brandschutzpakete ist die werkseigene Produktionskontrolle durch
eine Fremdiiberwachung regelméaBig zu iiberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Die
Prufstelle ist nach mindestens einjahriger beanstandungsfreier Uberwachung berechtigt, die

1.19.15-194/10
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Zahl der Uberwachungen auf eine pro Jahr herabzusetzen, wenn sich die Herstellung als
wenig fehlerempfindlich erweist und die bisherigen Priifergebnisse positiv sind.

Im Rahmen der Fremdlberwachung ist eine Erstprifung der Brandschutzpakete durchzu-
fiihren, und es kénnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Dabei ist
die Einhaltung der flr die Brandschutzpakete festgelegten Anforderungen zu tberprifen. Die
Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der benannten Prifstelle.

Die Fremdiberwachung muss Folgendes umfassen:
die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,
die Kontrolle der Abmessungen der Brandschutzpakete sowie der Dichtheit,

die Kontrolle der Kennzeichnung der flr die Herstellung der Brandschutzpakete verwen-
deten Baustoffe sowie die Kennzeichnung der Brandschutzpakete selbst,

die Probenahme und die Produktprifung durch die daflir benannte Prifstelle.

Die Ergebnisse der Fremduberwachung sind mindestens finf Jahre aufzubewahren Sie-.
sind von der Prifstelle dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustand;gen obersten
Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen. S %

Bestimmungen fiir den Entwurf

B —miniitn

Bauteile NS '
Die Kabelabschottung darf in N i

— Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-17, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045"
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166°,

— leichte Trennwénde in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen nach
Abschnitt 3.1.2 oder

— Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045° oder aus Porenbeton gemaR
DIN 4223 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.
Die W&nde und Decken milssen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Die leichten Trennwande miuiissen eine beidseitige Beplankung aus je zwei mindestens
12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)"" zement- bzw. gipsgebun-
denen Bauplatten (z. B. Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180"), und eine
mindestens 40 mm dicke innen liegende plattenférmige Ddmmung aus Mineralfaser-Ddmm-
stoffen (Baustoffklasse DIN 4102-A"', Schmelzpunkt = 1000 °C nach DIN 4102-17", Roh-
dichte =100 kg/m?3) haben. Zwischen D&mmung und Beplankung darf ein maximal 10 mm
breiter Luftspalt verbleiben. Der Aufbau dieser Wande muss im Ubrigen den Bestimmungen
von DIN 4102-4" fiir Wande der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gipskarton-Feuerschutz-

DIN 1053-1 Mauerwerk; Berechnung und Ausfithrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

DIN 4166 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

DIN 4223 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehértetem Porenbeton — Teil 1: Herstel-
lung, Eigenschaften, Ubereinstimmungsnachweis (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen

DIN 18180 Gipsplatten; Arten und Anforderungen (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prifung

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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platten entsprechen bzw. die Feuerwiderstandsklasse F 90 muss durch ein allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis nachgewiesen sein.

313 Wahlweise darf die Kabelabschottung auch in andere leichte Trennwande in Standerbauart
mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)" zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut werden, wenn die
Wande der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-4' entsprechen oder die Feuer-
widerstandsklasse F 90 durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen
ist und in der Bauteiléffnung eine umlaufende Laibung (wandbilindiger Rahmen) ent-
sprechend dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung (bei Wanden ohne innen liegende
Dammung) bzw. aus mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)"" Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium-Silikat-Platten) (bei Wanden mit
innen liegender DAmmung) angeordnet wird.

3.1.4 Bei Einbau von einzelnen Stahlblechgehausen in leichte Trennwéande nach Abschnitt 3.1.2
sind die dafir erforderlichen Offnungen so anzuordnen, dass keine Standerprofile ausge-
wechselt zu werden brauchen.

Die Wandéffnung muss geméai dem Querschnitt des verwendeten Stahlblechgehduses aus-
gebildet werden. Zusatzlich sind entsprechende Stahlblechwinkel gemaR Abschnitt 2.1.1.1
oder Rahmen aus 10 cm breiten und mindestens 12,5 mm dicken Streifen aus nichtbrenn-
baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)"" Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalzium-Silikat-Plat-
ten) beidseitig auf die Wand aufzuschrauben (s. Anlage 5).

Abweichend davon sind bei Einbau von Abschottungen mit Hilfe von Montageschaum und
bei Einbau von Stahlblechgehdusen mit einseitigem Bodenanschluss keine Winkel oder
Rahmen notwendig (s. Anlagen 4 und 8).

31.5 Falls Gruppen von Kabelabschottungen in leichte Trennwéande eingebaut werden, ist das
Standerwerk der Wandkonstruktion durch Riegel ober- und unterhalb jeder Gruppe so zu
erganzen, dass diese die Laibung fir die vorgesehene Kabelabschottungsgruppe bilden
(s. Abschnitt 3.1.3). Standerprofile der Wand sind ggf. auszuwechseln.

3.1.6 Der Sturz oder die Decke iiber der Kabelabschottung muss statisch und brandschutztech-
nisch so bemessen sein, dass die Kabelabschottung (auBer ihrem Eigengewicht) keine
zusatzliche vertikale Belastung erhalt.

317 Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss mindestens 20 cm betragen. Abweichend davon darf der Abstand bis auf 10cm
reduziert werden, sofern die zu verschlieBende Bauteiléffnung sowie die benachbﬁften Off-

nungen oder Einbauten nicht gréBer als 20 cm x 20 cm sind. f/ %
Fur den Abstand zwischen den Stahlblechgehdusen mit Brandschutzelnlage nach"dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gilt Abschnitt 3.2.3. fi . -
3.2 Installationen neut e
| R fiat
3.2.1 Allgemeines \\ g

Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen nach Abschnitt 1.2.3 (bezogén-auf. dlev
jeweiligen AuBenabmessungen), die durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung gemeinsam
hindurchgefthrt werden dirfen, ergibt sich in Abh&ngigkeit von der jeweiligen GréBe der
Rohbauéffnung unter Beachtung der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbeson-
dere beziiglich der erforderlichen Mindestabstadnde zwischen den einzelnen Leitungen; er
darf jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbaudéffnung betragen.

3.2.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen

3.2.2.1 Die Kabel dirfen zu Kabellagen zusammengefasst und auBerhalb der Durchfiihrung ggf. auf
Kabeltragekonstruktionen verlegt sein.

3.2.2.2 Durch die Bauteil6ffnung dirfen Kabelbiindel — bestehend aus parallel verlaufenden, dicht
gepackten und miteinander fest verschnirten, vernahten oder verschweilBten Kabeln —
ungedffnet hindurchgefiihrt werden, sofern die AuBendurchmesser der einzelnen Kabel des

Z23650.11 1.19.15-194/10
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Bundels nicht groBer als 21 mm sind und der Gesamtdurchmesser des Kabelbiindels nicht
mehr als 10 cm betragt.

Die Kabeltragekonstruktionen dirfen nicht durch die zu verschlieBende Bauteildffnung
gefiihrt werden. Die Befestigung der vor der Kabelabschottung endenden Kabeltragekon-
struktionen muss am umgebenden Bauwerk zu beiden Seiten der Abschottung nach den
einschlagigen Regeln erfolgen. Die Befestigung muss so ausgebildet sein, dass im Brandfall
eine zusatzliche mechanische Beanspruchung der Kabelabschottung nicht auftreten kann.

Bei Durchfilhrung von Kabeln durch Wénde missen sich die ersten Halterungen (Unfters .
stlitzungen) der Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen beidseitig der Abschottung,in einem
Abstand <50 cm befinden. Die Halterungen missen in ihren wesentlichen Teﬂen nicht-
brennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A)"" sein. / i)

Stahlblechgehéuse il .
Einzelanordnung WD
Gehauseabmessungen bei Fugenverschluss mit Mértel oder Fugenfiller aus Glps A

— Bei Einbau von Abschottungen in Massivwénde und -decken diirfen Stahlblechgehduse i

mit einer Breite < 640 mm eingebaut werden.

— Bei Einbau von Abschottungen in leichte Trennwénde dirfen nur Stahlblechgehduse mit
einer Breite < 535 mm eingebaut werden.

- Bei Einbau von Stahlblechgehdusen mit einseitigem Bodenanschluss gemafB Ab-
schnitt 4.2.10 (Bauart 4 gemaf der Anlagen 2 und 8) diirfen nur Stahlblechgehduse mit
einer Breite < 435 mm und einer Hohe < 80 mm eingebaut werden.

Gehéause- und Fugenabmessungen bei Einbau mit Montageschaum:

- Woahlweise durfen Stahlblechgehause mit Hilfe von Montageschaum in Wande eingebaut
werden, sofern die Breite der Stahlblechgehause 380 mm nicht Uberschreitet.

- Die Fuge zwischen den Stahlblechgehdusen und der Bauteillaibung darf maximal 20 mm
betragen (s. Anlage 4).

Abstande zwischen den Stahlblechgeh&usen:

— Der Abstand zwischen nebeneinander angeordneten Stahlblechgehdusen muss mindes-
tens 20 cm betragen. Abweichend davon darf der Abstand bis auf 10 cm reduziert
werden, sofern die Stahlblechgeh&use nicht gréBer als 20 cm x 20 cm sind. Wahlweise
dirfen die Stahlblechgeh&use in einer Gruppe geman Abschnitt 3.2.3.2 angeordnet sein.

Gruppenanordnung

Gehéause- und Gruppenabmessungen bei Fugenverschluss mit Mortel oder Fugenfiller aus

Gips:

— Bei Einbau von Abschottungen in Massivwande dirfen Gruppen aus maximal 3 Stahl-
blechgehausen nebeneinander und maximal 7 Ubereinander gebildet werden, sofern die
Breite der einzelnen Stahlblechgehduse 500 mm nicht Uberschreitet (s. Anlage 3).

— Bei Verwendung von Stahlblechgehdusen mit einer Breite > 500 mm dirfen maximal
4 Boxen Ubereinander angeordnet werden.

— Bei Einbau von Abschottungen in leichte Trennwénde dirfen Gruppen aus maximal
3 Stahlblechgeh&usen nebeneinander und maximal 6 Ubereinander gebildet werden,
sofern die Breite der einzelnen Stahlblechgehduse 535 mm und das Gesamtmaf3 der
Gruppe 535 mm (Breite) x 605 mm (Hoéhe) nicht Gberschreitet (s. Anlage 3).

— Bei Deckenabschottungen dirfen bis zu 3 Stahlblechgeh&duse voreinander und in unbe-
grenzter Anzahl nebeneinander in gleicher Ausrichtung aneinandergereiht werden
(s. Anlage 6).

— Die Fuge zwischen den Stahlblechgehausen innerhalb der Gruppenanordnung muss
mindestens 15 mm breit sein.

1.19.15-194/10
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Gehéause- und Fugenabmessungen bei Einbau mit Montageschaum:

— Wahlweise dlrfen Gruppen aus maximal 2 Stahlblechgehdusen nebeneinander und
maximal 2 Ubereinander mit Hilfe von Montageschaum in Wande eingebaut werden,
sofern die Breite der einzelnen Stahlblechgehduse 380 mm und das Gesamtmaf der
Gruppe 380 mm x 240 mm (Breite x Hohe) nicht tiberschreitet (s. Anlage 4).

— Die Fuge zwischen den Stahlblechgehausen innerhalb der Gruppenanordnung sowie zur
Bauteillaibung darf maximal 20 mm breit sein. —

Abstande zwischen Gruppen von Stahlblechgehausen: P .

— Der Abstand zwischen nebeneinander angeordneten Gruppen von Stahlblechgehausen
muss mindestens 20 cm betragen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung 3-;_\1),‘-‘».‘:- -

Belegung der Kabelabschottung

Vor dem Verschluss der Rest6ffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Be!egung der '
Kabelabschottung den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.3 bis 1.2.5 und 3.2 entspricht.

Einbau der Kabelabschottung

Die Stahlblechgehduse der Kabelabschottung sind mittig in die Rohbaudffnung der Wand
bzw. Decke einzusetzen (s. Anlagen 3 und 7). Wahlweise kann in Massivbauteilen der Ein-
bau bei Wanddicken gréBer 18,5 cm bzw. bei Deckendicken gréBer 21 cm auch einseitig
bundig erfolgen (s. Anlage 9). Bei Einbau in leichte Trennwéande dirfen nur Stahlblech-
geh&use mit einer Breite bis zu 5635 mm eingebaut werden.

Die Stahlblechgehause der Kabelabschottungen dirfen wahlweise mit nichtbrennbarer (Bau-
stoffklasse DIN 4102-A)"" Mineralwolle verfiillt werden. lhr Schmelzpunkt muss mindestens
1000 °C nach DIN 4102-17" betragen (s. Anlage 12 und 13).

Die Stahlblechgeh&use diirfen in Gruppen angeordnet werden (s. Anlagen 3 und 6).

Alle Fugen zwischen Stahlblechgeh&usen sowie zwischen den Stahlblechgehausen und den
Laibungen der angrenzenden Bauteile sind vollstdndig mit mineralischem Mértel bzw. mit
Fugenfiller aus Gips zu verschlieBen (s. Anlage 3, 5 und 9).

Die Fuge zwischen den Stahlblechgehdusen innerhalb der Gruppenanordnung muss min-
destens 15 mm betragen (s. Abschnitt 3.2.3.2).

Wahlweise dirfen Stahlblechgehduse mit Hilfe von Montageschaum in Wénde eingebaut
werden (s. Anlage 4).

Die einzelnen Stahlblechgehduse und die Gruppenanordnungen von Stahlblechgeh&dusen
muissen umlaufend zwei 30 mm breite Blahgraphitstreifen geman Abschnitt 2.1.3 erhalten.
Zusétzlich sind bei Gruppenanordnungen in den Fugen zwischen den einzelnen Stahlblech-
geh&usen jeweils zwei 30 mm breite Blahgraphitstreifen anzuordnen (s. Anlage 11).

Vor Einbringen des Montageschaums sind die Wandlaibungen mit Wasser zu benetzen. Die
Fugen zwischen den Stahlblechgehausen sowie zwischen den Stahlblechgehadusen und den
Laibungen der angrenzenden Bauteile sind vollstdndig mit dem Montageschaum geman Ab-
schnitt 2.1.2 zu verfillen. Die Fugenbreite darf 20 mm nicht Uberschreiten.

Bei Einbau von mehrreihigen Abschottungsgruppen in Decken sind die Stahlblechgehduse
beidseitig an ihren aneinanderstoBenden Ecken Uber Distanzanker miteinander zu verbin-
den, wobei die sich jeweils gegenlberliegenden Distanzanker mittels Gewindestangen M6
und Muttern miteinander zu verschrauben sind (s. Anlage 6 und 7).

Nach dem Verlegen der Kabel in dem zwischen den Brandschutzpaketen verbleibenden
Raum sind die offenen Stirnseiten der Stahlblechgehduse mit — entsprechend der Kabel-
belegung ausgeschnittenen — Klarsicht-Abdeckkappen gemaB Abschnitt 2.1.1.3 zu ver-
schlieBen. Die in den Klarsicht-Abdeckkappen verbleibenden Offnungen und Fugen sind mit
einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. aus Silikon-Kautschuk) zu verschlieBen.
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Wahlweise diirfen die offenen Stirnseiten der Kabelabschottung mit — entsprechend der
Kabelbelegung ausgeschnittenen — Schaumstopfen geméaB Abschnitt 2.1.1.4 verschlossen
werden. Die in den Schaumstopfen verbleibenden Offnungen und Fugen bzw. die verblei-
benden Fugen zwischen Schaumstopfen und Gehduse sind wahlweise mit dem Montage-
schaum gemaR Abschnitt 2.1.2 oder wahlweise mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B.
aus Silikon-Kautschuk) zu verschlie3en.

Wahlweise darf eine Stirnseite ohne Abdeckkappe oder Schaumstopfen verbleiben, wenn
auf der anderen Seite — ca. 6 cm in den Kasten eingesetzt — eine nichtbrennbare (Baustoft-
klasse DIN 4102-A)"" Mineralfaserplatte angeordnet wird, deren Schmelzpunkt mindestens
1000 °C nach DIN 4102-17" betragt. Verbleibende Zwickel und Fugen sind mit Mineralwolle
nach Abschnitt 4.2.2 zu verfillen.

Wahlweise dirfen anstelle der Mineralfaserplatte drei hintereinander liegende Schaum-
stopfen nach Abschnitt 2.1.1.4 in der Offnung des Stahlblechgehduses angeordnet werden
(s. Anlage 12).

Bei Durchfihrung von Kabeln nach Abschnitt 2.1.3.1 durch Elektro-Installationsrohre nach
Abschnitt 1.2.6 sind die freien Querschnitte der Rohre auf beiden Schottseiten wahlweise mit
Schaumstopfen gemaB Abschnitt 2.1.1.4, Mineralwolle gemal Abschnitt 4.2.2 oder einem
dauerelastischen Dichtstoff (z. B. aus Silikon-Kautschuk) zu verschlieen.

Runde und sechseckige Stahlblechgehause, die werkseitig mit rauchgasdichten Schiirzen
gemal Abschnitt 2.1.1.5 versehen sind, dirfen wahlweise mit Hilfe eines Bindedrahtes
verschlossen werden (s. Anlage 13). Durch die so verschlossenen Stahlblechgehduse
dirfen nur Einzelkabel bis zu einem Kabeldurchmesser von 50 mm hindurchgefiihrt werden.

Wahlweise dirfen Stahlblechgehduse mit einseitigem Bodenanschluss der Bauart 4 — mit
oder ohne Einbau eines Bodenblechs — fiir die Durchfiihrung von einzeln verlegten Leitun-
gen in Wéande eingebaut werden. Bei Einbau ohne Bodenblech ist das Stahlblechgehéduse
mit Hilfe von geeigneten Schrauben auf der Decke zu befestigen (s. Anlage 8).

Nachbelegungsvorkehrung

Als Nachbelegungsvorkehrung dlrfen einzelne starre oder biegsame Elektro-Installations-
rohre aus Kunststoff nach DIN EN 61368* mit einem AuBendurchmesser < 63 mm durch die
Kabelabschottung hindurchgefiihrt werden.

Die Enden der Elektro-Installationsrohre missen auf beiden Schottseiten mit Klarsicht-
Abdeckkappen, Schaumstopfen oder Mineralwolle nach den Abschnitten 4.2.2 und 4.2.5
bis 4.2.7 verschlossen werden.

SicherungsmaBnahmen

Kabelabschottungen in Decken sind ggf. gegen Belastungen, insbesondere auch gegen-das:
Betreten, durch geeignete MaBnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch
Abdeckung mittels Gitterrost). 4

Einbauanleitung

Fir die Ausfiihrung der Kabelabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Elnbauanleﬂung* ettt

zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

Ubereinstimmungsbestatigung N

Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Kabelabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt
oder Anderungen an der Kabelabschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss fiir jedes
Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die
von ihm hergestellte Kabelabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entspricht (ein Muster flir diese Bestatigung s. Anlage 14). Diese Bestati-
gung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichts-
behérde auszuhandigen.

1.19.15-194/10
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5 Bestimmungen fir Nutzung und Nachbelegung
5.1 Bestimmungen fiir die Nutzung

Bei jeder Ausfihrung der Kabelabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Kabelabschottung stets in ordnungsgemaBem
Zustand zu halten ist und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungs-
gemaBe Zustand der Kabelabschottung wieder herzustellen ist.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen gemaB Abschnitt 4.6.

5.2 Bestimmungen fiir die Nachbelegung

Fir Nachbelegungen diirfen (z. B. durch Herausnahme von Schaumstopfen) Offnungen her-
gestellt werden, sofern die Belegung der Kabelabschottung dies gestattet (s. Abschnitt 4.1).

Nach Belegungsénderungen ist der bestimmungsgeméBe Zustand der Kabelabschottung
wieder herzustellen (s. Abschnitt 4.2).

Juliane Valerius / Beglaublgt /f

Referatsleiterin 7 \ L/
[ ¢ CL & k
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Bautechnik

Zulassige Installationen
1. Kabel gemaR Abschnitt 1.2.3.1

- Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln
ohne Begrenzung des Gesamtleiterquerschnitts

2. Einzelne Leitungen fiir Steuerungszwecke gemaR Abschnitt 1.2.3.2

- Leitungen aus Stahl oder Kunststoff
- AuRendurchmesser der Leitungen < 15 mm

3. Hohlleiter gemaR Abschnitt 1.2.3.3
- Abweichend zu Abschnitt 1.2.3.1 dlrfen folgende Hohlleiterkabel durch die Bauteiléffnung flihren:

a) Marke "HELIAX Standard Elliptical Waveguide", Typen "EW 240" bis "EW 77" (15,2 mm x 9,7 mm bis
43,6 mm x 25,4 mm) der Firma Andrew Wireless Systems GmbH, 86675 Buchdorf,

b) Marke "HELIAX Premium Elliptical Waveguide", Typ "EWP 52-59" (57,2 mm x 33,3 mm) der Firma
Andrew Wireless Systems GmbH, 86675 Buchdorf,

c) Marke "FLEXWELL Standard Elliptical Waveguide", Typen "E 380" bis "E 105" (12,0 mm x 9,0 mm
bis 33,0 mm x 20,0 mm) der Firma RFS GmbH, 30179 Hannover,

d) Marke "Superflexible FLEXWELL Standard Elliptical Waveguide", Typ "ES 46" (68,0 mm x 41,0 mm)
der Firma RFS GmbH, 30179 Hannover.

4. Koaxialkabel gemaR Abschnitt 1.2.3.4

- Abweichend zu Abschnitt 1.2.3.1 dlirfen folgende Koaxialkabel (im Innern ggf. hohl bzw. mit einem
PE-Schaum geflllt) durch die Bauteil6ffnung flihren:

a) Marke "HELIAX Andrew Virtual Air Coaxial Cable", Typen "AVASRK-50" bis "AVA7RK-50" (27,9 mm
bis 51,1 mm der Firma Andrew Wireless Systems GmbH, 86675 Buchdorf,

b) Marke "CELLFLEX Low-Loss Foam-Dielectric Coaxial Cable", Typen 7/8" bis 2-1/4" (27,8 mm bis
59,9 mm) der Firma RFS GmbH, 30179 Hannover,

c) Marke "RADIAFLEX RLKU Cable", Typ 1-5/8" (48,2 mm) der Firma RFS GmbH, 30179 Hannover,

d) Marke "FlexLine", Typen 3/8" bis 1-5/8" (10,3 mm bis 49,5 mm) der Firma LEONI Special Cables
GmbH, 26169 Friesoythe.

5. Biindelrohre "speed pipe" gemaR Abschnitt 1.2.3.5

- Die Blindelrohre, "speed pipe" genannt, der Firma Gabo Systemtechnik GmbH, 94559 Niederwinkling,
bestehen aus mehreren PE-Réhrchen, welche lose durch ein flexibles Mantelrohr aus Polyethylen (PE)
zusammengehalten werden.

- Die Blndelrohre dirfen aus bis zu 24 Rohren der Abmessungen 7 mm x 1,5 mm, bis zu 7 Rohren der
Abmessungen 10 mm x 2,0 mm oder bis zu 5 Rohren der Abmessungen 12 mm x 2,0 mm bestehen.

— Der Durchmesser der Biindelrohre darf 50 mm nicht Uberschreiten.

- Durch die Blindelrohre dirfen Glasfaser- und Mikrokabel gefiihrt werden.

Kabelabschottung "Wiirth Kabelbox lang" s H#
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 e

Zulassige Installationen (1)

Anlage 1.1
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.15-1429 vom 9. Februar 2011 'nst";l}t
ur

Bautechnik

6. Biindelrohre "sirocco" gemaR Abschnitt 1.2.3.6

- Die Biindelrohre, "sirocco" genannt, der Firma Prysmian Telecom Cables and Systems UK Ltd, SO50 6YU
Hampshire, UK, bestehen aus bis zu 24 geblindelten PE-Rohrchen, welche mit einer nichtmetallischen
Feuchtigkeitssperre und einem flexiblen Mantelrohr aus PE umhiillt sind. Die einzelnen PE-R&hrchen
besitzen einen Durchmesser von 5 mm und eine Rohrwanddicke von 0,75 mm.

- Der Durchmesser der Biindelrohre darf 38,5 mm nicht Gberschreiten.

- Durch die Biindelrohre dlrfen Glasfaser- und Mikrokabel gefiihrt werden.

7. Lichtwellenleiter "A-DF(ZN)2Y(SR)2Y" gemaR Abschnitt 1.2.3.7

- Die LWL-AuRenkabel mit verseilten Biindeladern (sog. Blindeladerkabel), "A-DF(ZN)2Y(SR)2Y" genannt,
der Firmen HELUKABEL GmbH, 71282 Hemmingen bzw. Prysmian Telecom Cables and Systems UK Ltd,
S050 6YU Hampshire, UK, bestehen aus 12 verseilten Blindeladern, PE-Innenmantel,
Stahlrillenbewehrung und PE-AulRenmantel.

— Der Durchmesser des Lichtwellenleiter-Kabels darf 24 mm nicht Gberschreiten.

- Durch die Blindeladern des Kabels diirfen Glasfaserkabel geflihrt werden.

— Sofern dieses Lichtwellenleiter-Kabel durch innere Wande geflhrt wird, diirfen Kabelabschottungen
nach den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung im
Durchflihrungsbereich angeordnet werden.

~ 1-  Zentralelement
Pa
//(y 2-  Optionale Verstarkung
SN / 0 3-  Glasfasern
7 /{'1‘,- 4-  Biindeladern
5 Gelfiillung

= -
X KN A
N A’"\\
s
& (
ui
1

\ ® 6- Zugentlastungselemente (metallfrei)
Y
) ri’ 7-  PE Innenmantel (nom.: 2.00 mm)
) 8)
o 8- Stahlrillenband,
{

9-  PE Aussenmantel (nom.: 1.40 mm)

8. Elektro-Installationsrohre gemaR Abschnitt 1.2.3.8

- Die Elektro-Installationsrohre miissen aus Kunststoff bestehen und der DIN EN 61368" entsprechen.
- Die Elektro-Installationsrohre dirfen biegsam oder starr sein.

- Der AuRendurchmesser der Elektro-Installationsrohre darf nicht mehr als 63 mm betragen.

- Die Elektro-Installationsrohre diirfen wahlweise Kabel nach Abschnitt 1.2.3.1 enthalten.

' DIN EN 61368 Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Energie und fiir Informationen |

Kabelabschottung "Wiirth Kabelbox lang"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

: : 1.2
Zulassige Installationen (1) Anlage
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Bautechnik

Bauart 1 Bauart 2

- Breite bis 280 mm - Breite bis 550 mm
- Hoéhe bis 110 mm - Hohe bis 110 mm
- Tiefe 270 mm - Tiefe 270 mm

Bauart 3

- Breite ab 550 bis 640 mm

- Héhe bis 110 mm

- Tiefe 270 mm
Bauart rund
- Durchmesser bis 110 mm
- Tiefe 270 mm

5

Bauart 4, dreiseitig, flr einseitigen
Bodenanschluss

- Breite bis 435 mm

- H6he bis 80 mm

- Tiefe 270 mm

- mit und ohne Bodenblech

X A

Bauart sechseckig

- Breite 128 mm (Uber Eck)

- Hohe bis 110 mm (lber Flachen)
- Tiefe 270 mm

Bauart 5, halbrunde Kabelbox ,/i
- Breite bis 235 mm il

- Héhe bis 110 mm ;1 S
/A - Tiefe 270 mm A e
'?‘:-.‘1‘,‘1"_' . “ i ';

Kabelabschottung "Wiirth Kabelbox lang" s
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

= Anl 2
Ubersicht der Bauarten niage
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Nr. Z-19.15-1429 vom 9. Februar 2011 '“9“}3:

Bautechnik

Ansicht Wandschottung

Gruppeneinbau

- max. 3 Abschottungskésten nebeneinander und 7 libereinander bei Kastenbreite < 500 mm
- max. 3 Abschottungskasten nebeneinander und 4 Ubereinander bei Kastenbreiten > 500 mm
- Abstand zwischen Gbereinander liegenden Gruppen ebenfalls 20 cm

- in Leichtbauw&anden als Gruppe max. 605 x 535 mm (H x B) mit Kastenbreiten bis 535 mm

i--A
: <11em
: |
: | =
1
: <11cm >1,5cm
! |
1 1 }
1 >
: - >1,5cm
! |
- |
| ‘ | T | \ >1,5¢cm
|
|
— <64cm* — |— <B4cm* —||— <6dcm —
[}
>1,5¢cm —4 21,5 cm — : —=20cm  —
1
* in Leichtbauwénden < 53,5 cm - “
Einbau in Massiv- oder ;
Leichtbauwéande Querschniltt A-A
Gruppeneinbau
Querschnitt A-A Standerprofil ober- und unterhalb der
Einzelne Gehause Gruppe beim Einbau in Leichtbauw -
270 mm \LE(%
ff'}/
i CR i o
e—-"‘"l ‘jcg ~ 1 " . B
N A l\ - Jo  gamdt g
‘:‘\‘ N A ,/
M N o
'E-...‘
= ]
1: Gipsfugenfiller oder
mineralischer Mortel L
i 210,0 cm
mittiger Einbau
in Wéande >10cm

Kabelabschottung "Wiirth Kabelbox lang"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Einbau in Wande: Fugenverfillung mit Gipsfugenflller oder Mértel

Anlage 3
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Nr. Z-19.15-1429 vom 9. Februar 2011 fiir
Bautechnik

Einbau in einer Leichtbau- oder Massivbauwand mit “PUR logic Easy” - Montageschaum
Leichtbauwand

£
o
[a]
" Umlaufende Blahgrafitstreifen*, b = 30 mm, d =2 mm
(1]
= =
1 &
)\ I
Querschnitt
|
(1 ““v\g
g .
o~ Umlaufende Blahgrafitstreifen*, b = 30 mm, d =2 mm
%
= Massivwand
2100 cm
1: “PUR logic Easy” - Montageschaum
Fugenbreite von Flache zu Flache max. 2 cm
Max. 2 ecm Vi .
~ !/
= i 7
Q A
N = 74
»
(1)
E \
\_ J Umlaufende Blahgrafitstreifen®,
zwischen den Boxen nur einseitig
Max. 38 cm
Max. 2 cm Max. 2 cm / Max. 2 cm
/ Max. 2 cm
Pz
1
e
g udl
3 o o o | Max. 2 cm
g H H,
©
=
=
Max. 2 cm
Max. 38 cm

* Zusammensetzung ist beim DIBt hinterlegt

Kabelabschottung "Wrth Kabelbox lang"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 4

Einbau in Wéande: Fugenverflllung mit Montageschaum
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Nr. Z-19.15-1429 vom 9. Februar 2011 ‘"Sﬁ}E:

Bautechnik

Schnitt A-A
in einer Leichtbauwand, S 90 nach DIN 4102
Mindestdicke 10 cm, fiir Box-Breiten < 53,5 cm

Gruppeneinbau Einbau einzelner Boxen in Leichtbauwanden
mit umlaufendem Rahmen:

S ) |

< :

o
Ful
4

1

<605 mm
o

<1,5cm

|| ||k

10 cm 10 cm

1: Montagerahmen aus Blechwinkeln zur Stabilisierung
in der Wand mit Verschraubung, z. B. mit 5x20 Spanplatten-
Schrauben, Flat-Head fiir Spanplatten o. giw.
(konstruktive Details sind beim DIBt hinterlegt)

2: Gipsfuge, zwischen den Boxen mindestens 1,5 cm

3: Standerprofil beim Einbau von Gruppen in
Leichtbauwanden

4: alternativ zum Montagerahmen aus Blech kann beim
Einzeleinbau ein 10 cm breiter Rahmen aus 12,5 mm GKF-Platten "
umlaufend um die Abschottung angebracht und mit
der Wand verschraubt werden.

5: Leichte Trennwand F90 nach DIN 4102-4
Bei Einbau in andere leichte Trennwande F90 nach ABP ist eine umlaufende Beplankung der
Offnungslaibung erforderlich (s. Abschnitt 3.1.2)

(@]

(@]

o

O
10 cm

(@]

O

(o]
10 cm

Kabelabschottung "Wirth Kabelbox lang"

der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Einbau in leichte Trennwénde NLRHSS
1.19.15-194/10
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Bautechnik

Ansicht Deckenabschottung

einreihig unbegrenzt nebeneinander

! B
I
—<11cmt —<11ceme <11 cmH
: —
, |
]
l 5
I
1 <
1 (o]
! Vi
I
I
I
I
21,5pm——=1,5cm14=1,5cm
I
unpegrenzt nebeneinander
I
I
B
Ansicht Deckenabschottung
mehrreihig bis zu 3 Stiick voreinander und unbegrenzt
nebeneinander mit Distanzankern verbunden
D
<64cm —| — <64cm
L6 RO GF D LSRR DO DM !‘ DOAPSR AAY 1 BT 1L PR SN Jeerhil Dy DNETIL PN A0
; E; i
& E &
H 3 B
EllleEem—e T = & |iJEeseeuwie=sau=usa
5215 ] g
© , !
™ 5 4
Mttt { it ] L T e P -t‘h e e e T - ———
! 1, , -
G ,: i § c
| e | R e R | [ R e
>1,5cm >1,5cm P i
:,";’ ks
unbegrenzt nebeneinander 7

"

Kabelabschottung "Wrth Kabelbox lang"

der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Einbau in Decken: Gruppenanordnungen

Z8718.11

1.19.15-194/10



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1429 vom 9. Februar 2011

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Schnitt B-B
Deckenschott

alm
- 215cm

Stahlbetondecke

Schnitt C-C
Deckenschott

Detailansicht Distanzanker (D)

M5 Gewindestange 290 mm

Kabelabschottung "Wurth Kabelbox lang"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Anlage 7

Einbau in Decken: Schnitte und Detailansicht Distanzanker

Z8718.11
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Einbau Kabelabschottung mit einseitigem Bodenanschluss

Bei Installation ohne Bodenblech:
zusatzliche Verschraubung auf

dem Boden
Querschnitt
>10cm
Leichte Trennwand
oder Massivwand
\\‘
Einzeln verlegte Kabel 1 9
o

l 2 |

Rohdecke aus Beton

1: Gips oder Mortel
2: “EasyFoam-Schaumstopfen” oder Kunststoffdeckel
zur Rauchgasabdichtung

Kabelabschottung "Wiirth Kabelbox lang" A
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Einbau mit einseitigem Bodenanschluss

Anlage 8
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Auseinandernehmen und Zusammensetzen der Boxen um schon verlegte Kabel

Ecklaschen hochbiegen /
e
e
‘/ (\A —
£

/=
%

Auseinandernehmen

=
[ -
e
.ck
. Um das Kabel herum zusammensetzen
Cil und wie in Anlagen 3 bis 7 beschrieben einbauen
7 b

Asymmetrischer Einbau in Wand oder Decke

Max. 8.5 cm Asymmetrischer Einbau als Deckenschott

Max. 6 cm

Bei einseitig biindigem Einbau muss die
Decke mind. 21 cm und die Wand mind.
18,5 cm dick sein.

1: Gipsfugenfiiller oder mineralischer
Mértel

Kabelabschottung "Wirth Kabelbox lang"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Montage um bestehende Installationen und asymmetrischer Einbau

Anlage 9
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Montagelaschen

Anwendungsbeispiele

Abstandshalter
zwischen Boxen

4 ==
o ]
A il

Montage auf einer

Schalung
S  —
e C—— 5
E——

Schalung

Kabelabschottung "Wiirth Kabelbox lang"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Montage mit Montagelaschen

Anlage 10

Z8718.11
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Anordnung der Blahgrafitstreifen

1: zwei umlaufende Blahgrafitstreifen mit

A =95 mm (bei Wand 100 mm) und B = 30 mm.

Bei Gruppeneinbau muss der Streifen komplett
umlaufend sein und die Zwischenraume (berbriicken.

In den Zwischenraumen muss jeweils auf einer der
gegeniiberliegenden Seiten ein Streifen angeordnet sein.
Bei Einzelboxen missen die Streifen ebenfalls

komplett umlaufend sein.

z\[\X\i\\\\ /\
-‘ .\
JA\

Ll
\y

Kabelabschottung "Wurth Kabelbox lang"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Anordnung der Blahgrafitstreifen bei Einbau mit Montageschaum

Anlage 11
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1429 vom 9. Februar 2011

Deutsches
Institut

flr
Bautechnik

@ @ 92

7Y Ye)
Rauchgasabdichtung
aus 1,5 mm Styrolux

Beidseitige Abdichtung mit Abdeckkappen (links dargestellt)
oder mit “EasyFoam-Schaumstopfen” (rechts dargestellt)

Rauchgasabdichtung aus 4 cm
dicken “EasyFoam-Schaumstopfen”

bei Zuganglichkeit beider Seiten

/_I

)
3<
5

73

l

I

33

34:1/ |

Einseitige Abdichtung entweder mit

stopfen mit zusatzlichem Einsatz einer

5: “EasyFoam-Schaumstopfen”

Abdeckkappen bzw. “EasyFoam-Schaum-

Mineralwolleplatte (links dargestellt) oder mit
3 “EasyFoam-Schaumstopfen” (rechts dargestellt).

,/.

F.'
i

ff

"\

\

ﬁ Deu

\\ fiir »h-"'

\ 4

.i_:‘-‘ i

e

Ca.6cm

3<:3\

I

32}

K|

)

1: Brandschutzpakete, 2: Offnungen fiir Kabel, Beispiel
3: Rauchgasabdichtung mit dauerelastischem Dichtstoff, z. B. Silikon, Acryl ...
oder ,PUR logic Easy - Montageschaum”
4: Mineralwolleplatte (Baustoffklasse DIN 4102-A, z. B. “Rockwool
Multirock Trennwandplatte”, 6 cm dick, 27 kg/m?, o. glw.)
ca. 6 cm hinter der Abdeckkappe angebracht.

/‘.“

4

Kabelabschottung "Wirth Kabelbox lang"

der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Abdichtungen gegen Rauchgas (1)

Anlage 12

z8718.11
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Wahlweise lose Verfiillung mit Mineralwolle

1: Lose Verfillung mit Mineralwolle
1 (Baustoffklasse DIN 4102 A),
% Schmelzpunkt > 1000° C
5

- Einbau mit Rauchgasschirze - 4 %

Querschnitt

\
.

1: Rauchgasdichte Schiirze aus innenseitig mit Alufolie beschichtetem Filzgewebe, durch
Silikon werksseitig auf 7 cm mit dem Gehause verklebt

2: Kabelabschottung WD90 in runder oder sechseckiger Ausfiihrung

3: Bindedraht zum rauchgasdichten Abbinden der Offnung

4: Einzelne Kabel bis 50 mm Durchmesser, wahlweise ohne Kabel

Kabelabschottung "Wirth Kabelbox lang"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Abdichtungen gegen Rauchgas (11) Anlage 13
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
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Kabelabschottung "Wiirth Kabelbox lang" Anlage 14

der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Ubereinstimmungsbestétigung

MUSTER

Ubereinstimmungsbestatigung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en)
(Zulassungsgegenstand) hergestellt hat:

AR A R S S AR S A e e SRS A SRR RN AR R R E AR EE R RS RN A SR R TR R AR E AR AR RA NS E RSN AR

................................................................................................................

Geforderte Feuentiderstandsklasse der Kabelabschottung(en):
S ..................... fesnnann ... . sremisdssnasesnans N iasalsmassssenamanannnnann e ransnnrssnnr s ey

Hiermit wird bestatigt, dass

* Nichtzutreffendes streichen f/

die Kabelabscﬁottung(en) der Feuerwiderstandsklasse S..... zum Einbau in Wanden* und

Decken? der Feuerwiderstandsklasse F..... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und
unter Einhaltung aller A Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr.Z-19.15-.... des Deutschen | Instituts fir Bautechnik vom ...... (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom .......) hergestellt und
eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und

die fir die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z.B.
Schottmassen, @ Mineralfaserplatten, Rahmen; Rohrmanschetten bzw. Einbausatz,
Brandschutzeinlage) entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung gekennzeichnet waren.

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustédndige
Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.)
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