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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergdnzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

111 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Anwendung der
Kabelabschottung mit Maoglichkeit der Rohrdurchfiihrung (sog. Kombiabschottung), "BC-
Brandschutz-Schott 90/Kombi" genannt, als Bauart der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach
DIN 4102-9". Die Kombiabschottung dient zum SchlieRen von Offnungen in inneren Wanden
und Decken nach Abschnitt 1.2.1, durch die elektrische Leitungen und/oder Rohre nach
Abschnitt 1.2.3 hindurchgefiihrt wurden, und verhindert flr eine Feuerwiderstandsdauer von
90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

1.1.2 Die Kombiabschottung besteht im Wesentlichen aus Mineralfaserplatten und dammschicht-
bildenden Baustoffen sowie — in Abhangigkeit von den durchgefiihrten Installationen — ggf.
aus Rohrmanschetten und/oder Streckenisolierungen. Die Kombiabschottung ist gemaf
Abschnitt 4 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

1.1.3 Die Dicke der Kombiabschottung muss mindestens 10 cm betragen. Die Abmessungen der
Kombiabschottung ergeben sich aus der GroRRe der zu verschlieRenden Bauteil6ffnung (s.
Abschnitte 1.2.2 und 4.2).

1.2 Anwendungsbereich

1.21 Die Kombiabschottung darf in mindestens 10 cm dicke Wande aus Mauerwerk, Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton und leichte Trennwénde in Standerbauart mit Stahlunter-
konstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nicht-
brennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in mindestens 15 cm dicke
Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton jeweils mindestens der Feuerwider-
standsklasse F 90 (feuerbestandig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-AB, nach
DIN 4102-22 eingebaut werden (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

1.2.2 Die Abmessungen der zu verschlieBenden Bauteil6ffnung dirfen folgende Maf3e nicht Gber-

schreiten:

— in Massivwanden: 120 cm (Breite) x 200 cm (Hohe)

— in leichten Trennwanden: 125 cm (Breite) x 170 cm (Hohe)

— in Decken: 150 cm (Breite); die Lange ist nicht begrenzt.

1.2.3 Die Kombiabschottung darf zum SchlieRen von Offnungen verwendet werden, durch die
eine oder mehrere der folgenden Installationen hindurchgefiihrt wurden®:

1.2.3.1 Kabel und Kabeltragekonstruktionen
— Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog.

Hohlleiterkabeln (Die GroRe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht
begrenzt.)

— Kabelbiindel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepack-
ten und miteinander fest verschniirten, vernahten oder verschweiliten Kabeln (Aufl3en-
durchmesser des Einzelkabels <20 mm)

— Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) aus Stahl-, Aluminium- oder
Kunststoffprofilen

DIN 4102-9:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen
2 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen

und Prufungen
Technische Bestimmungen fir die Ausfiihrung der Leitungsanlagen und die Zulassigkeit von Leitungsdurchfiihrun-
gen bleiben unberihrt.
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1.2.3.2 Einzelne Leitungen fiir Steuerungszwecke
— Leitungen aus Stahl oder Kunststoff mit einem Auflendurchmesser < 15 mm.
1.2.3.3 Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen
— Rohrwerkstoffe und Abmessungen der Rohre* gemaR Abschnitt 3.2
— Die Rohre missen fur Rohrleitungsanlagen fir nichtbrennbare FlUssigkeiten und fir
nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Luiftungsleitungen), fir Rohrpostleitungen
(Fahrrohre) oder fur Staubsaugleitungen bestimmt sein.
— Die Rohre missen senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.
1.2.3.4 Nichtbrennbare Rohre
— Rohre aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder aus Kupfer
— Abmessungen der Rohre* gemaR Abschnitt 3.2
— Die Rohre missen flr Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare oder brennbare Flissig-

keiten oder Gase (mit Ausnahme von Luftungsleitungen), fir Rohrpostleitungen (Fahr-
rohre) oder fir Staubsaugleitungen bestimmt sein.

— Die Rohre dirfen ggf. mit zusatzlichen Isolierungen versehen sein (s. Abschnitt 3.2).
— Die Rohre missen senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.
1.2.3.5 RZD-Bundelrohre "Typ C-I"

— Die RZD-Bindelrohe "Typ C-11x6", "Typ C-17x8" und "Typ C-15x 10" der Firma
Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH, 40880 Ratingen, missen aus Edelstahlrohren und
einem extrudierten PVC Schutzmantel bestehen.

— Die Buindelrohre miissen senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.

— Die Rohre missen flr Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare oder brennbare Flissig-
keiten oder Gase (mit Ausnahme von Luftungsleitungen), fir Rohrpostleitungen (Fahr-
rohre) oder fir Staubsaugleitungen bestimmt sein.

1.2.4 Die Kombiabschottung darf auch zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, durch
die noch keine Installationen hindurchgefihrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nach-
tragliche Anderungen an der Schottbelegung dirfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 5).

1.2.5 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach Abschnitt 1.2.3 dur-
fen nicht durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung hindurchgefiihrt werden.

1.2.6 Bei Durchfiihrungen von Rohren nach Abschnitt 1.2.3.3 gilt:

Die Abschottung darf an pneumatischen Férderanlagen, Druckluftleitungen o. A. nur ange-
wendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abge-
schaltet wird.

1.2.7 Der Nachweis, dass die in den Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.4 verwendeten
Baustoffe speziellen Beanspruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien bzw.
Lésungsmitteln ausgesetzt werden darf, ist nicht gefihrt.

Die Anwendung von Rohrmanschetten in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

1.2.8 Die Verhinderung der Brandubertragung Uber die Medien in den Rohrleitungen, die Ver-
hinderung des Austretens gefahrlicher Fliissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitungen
unter Brandeinwirkung und die Verhinderung von Zerstdérungen an den angrenzenden,
raumabschlieRenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch
temperaturbedingte Zwangungskréafte, sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter MaRnahmen bei
der Konzeption bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen. Im Bereich

RohrauRendurchmesser (da) und Rohrwandstarke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen

Z44535.11 1.19.15-192/11



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-411 Seite 5 von 14 | 21. November 2011

1.2.9

1.2.10

2.1
211

213
2.1.3.1

Z44535.11

von nicht isolierten Metall-Rohren muss bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheits-
temperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2% mit Ldngendehnungen > 10 mm/m gerechnet
werden.

Fur die Anwendung der Kombiabschottung in anderen Bauteilen — z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trennwanden anderer Bauarten als
nach Abschnitt 3.1.2 — oder fir Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.3 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen.

Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausflhrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erflillung der Anforderungen an den Brandschutz dar.
Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fihren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt.
Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzungen
Mineralfaserplatten

Die in Bauteilebene anzuordnenden Mineralfaserplatten missen mindestens 50 mm dick
und nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A)° sein. lhre Nennrohdichte muss mindestens
150 kg/m3 betragen; ihr Schmelzpunkt muss mindestens 1000 °C nach DIN 4102-17°
betragen.

Es dirfen die in der Tabelle 1 aufgeflihrten Mineralfaserplatten verwendet werden.
Tabelle 1

Mineralfaserplatten Verwendbarkeitsnachweis’
"ROCKWOOL Dachdammplatte Hardrock II" der Firma Z-23.15-1468
Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck
"RPI-15" der Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH, Z-23.15-1468
45966 Gladbeck
"HERALAN DDP-17 Dachdammplatte" der Firma Knauf Z-23.15-1475
Insulation GmbH, 84359 Simbach am Inn
"ISOVER Brandschutzplatte Protect BSP-150" der Firma Z-23.15-1459
SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG, 67059 Ludwigshafen

Mineralwolle

Die Mineralwolle zum Ausfullen von Fugen zwischen einzelnen Mineralfaserplattenstiicken
muss nichtbrennbar (Baustoffklasse DIN 4102-A)° sein. |hr Schmelzpunkt muss mindestens
1000 °C nach DIN 4102-17° betragen.

Dammschichtbildende Baustoffe

Dammschichtbildende Baustoffe "BC-Brandschutz-Farbe" und "BC-Brandschutz-Farbe
viskos"

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Priifungen
DIN 4102-17:1990-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-

Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prifung
Der Verwendbarkeitsnachweis ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

1.19.15-192/11
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Die dammschichtbildenden Baustoffe zum Beschichten der Kabel, der Kabeltragekonstruk-
tionen, der Mineralfaserplatten und der Streckenisolierungen, "BC-Brandschutz-Farbe" bzw.
"BC-Brandschutz-Farbe viskos" genannt, missen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung Nr. Z-19.11-396 entsprechen.

2.1.3.2 Dammschichtbildender Baustoff "BC-Brandschutz-Spachtel"

Der dammschichtbildende Baustoff zum VerschlieRen von Fugen und Zwickeln,
"BC-Brandschutz-Spachtel" genannt, muss der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.11-397 entsprechen.

2.1.3.3 Dammeschichtbildender Baustoff "Intumeszierende Matte"

Zum Umwickeln von mit Synthese-Kautschuk-Isolierungen versehenen Rohren nach Ab-
schnitt 3.2.4.2 muss ein mindestens 250 mm langer und 1,1 mm dicker Streifen aus dem
dammschichtbildenden Baustoff "Intumeszierende Matte" gemal allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-19.11-1439 verwendet werden.

21.4 Rohrmanschetten

An den Rohren nach Abschnitt 1.2.3.3 missen Rohrmanschetten gemafy Tabelle 2 ange-
ordnet werden.

Tabelle 2

Rohrmanschetten Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
"UNI-FOX" oder Nr. Z-19.17-1191
"UNI-FOX plus"

"Typ AWM II" Nr. Z-19.17-1194

"Typ RK I" Nr. Z-19.17-1374

21.5 Streckenisolierungen

Die Streckenisolierungen zur Anordnung an Rohren nach Abschnitt 1.2.3.4 missen aus
nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A1)° Mineralfasermatten bzw. Mineralfaser-
schalen bestehen. |hr Schmelzpunkt muss mindestens 1000 °C nach DIN 4102-17°
betragen.

Es sind wahlweise die in den Tabellen 3 und 4 aufgeflihrten Bauprodukte zu verwenden,
wobei der jeweilige Anwendungsbereich zu beachten ist (s. Abschnitt 3.2.4.1).

Tabelle 3 Bauprodukte fiir den Einbau gemaf Anlage 12
Mineralfasermatte bzw. Mineralfaserschale Rohdichte® | Verwendbarkeits-
[kg/m?] nachweis®
"ROCKWOOL-Lapinus Rohrschalen Typ 880" 100 P-MPA-E-02-602

der Firma Deutsche Rockwool Mineralwoll
GmbH, 45966 Gladbeck

"Heralan-WM-D 10" der Firma Knauf Insulation 100 Z-23.15-1475
GmbH, 84359 Simbach am Inn

"Heralan-WM-D 8" der Firma Knauf Insulation 80 Z-23.15-1475
GmbH, 84359 Simbach am Inn

"RTD-2" der Firma Deutsche Rockwool 85 P-MPA-E 99-518
Mineralwoll GmbH, 45966 Gladbeck

"RBM" der Firma Deutsche Rockwool Mineral- 100 P-MPA-E 99-519

woll GmbH, 45966 Gladbeck

Nennwert
Der Verwendbarkeitsnachweis ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsicht-
liches Prufzeugnis.

Z44535.11 1.19.15-192/11
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Tabelle 4 Bauprodukte fiir den Einbau gemafR Anlage 13

Mineralfasermatte Rohdichte® Verwendbarkeits-

[kg/m?] nachweis
"BC-Brandschutz-Matte" der Firma Brand- 55 P-BWUO03-1-16.4.36
chemie GmbH, 63329 Egelsbach

21.6 Synthese-Kautschuk

Fiur die sog. Schutzisolierung an isolierten Rohren gemafl Abschnitt 3.2.4.2 sind 19 mm
dicke Plattenstreifen aus "Kaiflex-KK" gemaf allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Nr. P-BWUOQ3-1-16.5.59 zu verwenden.

2.2 Kennzeichnung

221 Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1 bis 2.1.6
Diese Bauprodukte durfen fir die Herstellung der Kombiabschottung nur verwendet werden,
wenn die Produkte/deren Verpackungen/die Beipackzettel/die Lieferscheine/die Anlagen zu
den Liefergcheinen10 jeweils vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet wurden.

222 Kennzeichnung der Kombiabschottung

Jede Kombiabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom
Verarbeiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten
muss:

— Kombiabschottung "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.15-411

— Name des Herstellers der Kombiabschottung (Verarbeiter)

— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Kombiabschottung am Bauteil zu befestigen.
223 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss dem Verarbeiter
eine Anleitung fir den Einbau der Kombiabschottung zur Verfiigung stellen, die mindestens
folgende Angaben enthalten muss:

— Art und Mindestdicken der Wande und Decken, in die die Kombiabschottung eingebaut
werden darf (bei feuerwiderstandsfahigen leichten Trennwanden auch deren Aufbau und
die Beplankung),

— Grundsatze fir den Einbau der Kombiabschottung mit Angaben uber die dafiir zu
verwendenden Baustoffe (z. B. Mineralfaserplatten, ddmmschichtbildende Baustoffe),

— Hinweise auf zuldssige Rohrmanschetten und Aufstellung der Rohre aus thermo-
plastischen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraufiendurchmesser, Rohr-
wanddicke), an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden diirfen,

— Hinweise auf zuldssige Rohrisolierungen und Aufstellung der Rohre aus Metall (Angaben
zu Rohrwerkstoffen, RohrauRendurchmesser, Rohrwanddicke) sowie Angaben zu Isolier-
dicken und -langen sowie ggf. erforderlichen Beschichtungen (Produkt, Trockenschicht-
dicke), bezogen auf die Rohrabmessungen,

— Hinweise auf die Art der Rohrleitung (z. B. nichtbrennbare Flussigkeiten und Gase), an
denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden drfen,

— Anweisungen zum Einbau der Kombiabschottung mit Angaben zu notwendigen
Abstanden,

Entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Verwendbarkeitsnachweises

Z44535.11 1.19.15-192/11
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— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,
— Hinweise auf zuldssige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

Bestimmungen fiir den Entwurf

Bauteile
Die Kombiabschottung darf in

— Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1"", aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045"
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 41662,

— leichte Trennwande in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen nach
Abschnitt 3.1.2 oder

— Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 oder aus Porenbeton gemaR
DIN 4223 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.
Die Wande und Decken mussen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Die Kombiabschottung darf in leichte Trennwande in Standerbauart mit Stahlunterkonstruk-
tion und beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)° zement-
bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut werden, wenn die Wande der Feuerwider-
standsklasse F 90 nach DIN 4102-4"° entsprechen oder die Feuerwiderstandsklasse F 90
durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen ist.

In der Bauteil6ffnung ist eine umlaufende Laibung (wandbiindiger Rahmen) entsprechend
dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung (bei Wanden ohne innen liegende Dammung)
bzw. aus mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)5 Bau-
platten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten) (bei Wanden mit innen liegender
Dammung) anzuordnen.

In leichten Trennwanden nach Abschnitt 3.1.2 ist das Standerwerk durch zusatzlich anzuord-
nende Wandstiele und durch Riegel so zu erganzen, dass diese die Laibung der Wandoff-
nung flr die vorgesehene Kombiabschottung bilden. Die Wandbeplankung muss auf diesen
Stahlblechprofilen in bestimmungsgemaler Weise befestigt werden.

Auf die Ausbildung von zusétzlichen Wandstielen oder Riegeln darf verzichtet werden, wenn
die Bauteil6ffnung nicht groBer als 30 cm x 30 cm ist und umlaufend eine Bekleidung der
Offnungslaibung - oberflachenbiindig mit der Wandbeplankung —  entsprechend
Abschnitt 3.1.2 ausgebildet wird.

Der Sturz oder die Decke Uber der Kombiabschottung muss statisch und brandschutztech-
nisch so bemessen sein, dass die Kombiabschottung (auler ihrem Eigengewicht) keine
zuséatzliche vertikale Belastung erhalt.

Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteil6ffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss mindestens 20 cm betragen. Abweichend davon darf der Abstand bis auf 10 cm redu-
ziert werden, sofern die zu verschlieRende Bauteiléffnung sowie die benachbarten Offnun-
gen oder Einbauten nicht grof3er als 20 cm x 20 cm sind.

DIN 1053-1 Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfliihrung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

DIN 4166 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

DIN 4223 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehartetem Porenbeton — Teil 1: Herstel-
lung, Eigenschaften, Ubereinstimmungsnachweis (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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3.2 Installationen
3.21 Allgemeines

Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen nach Abschnitt 1.2.3 (bezogen auf die
jeweiligen Auflienabmessungen), die durch die zu verschliefende Bauteil6ffnung gemeinsam
hindurchgeflihrt werden dirfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen Grofe der
Rohbaudffnung unter Beachtung

— der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere beziglich der erforderlichen
Mindestabstande zwischen den einzelnen Kabeln sowie

— der geltenden Abstandsforderungen zwischen elektrischen Anlagen und Rohrleitungs-
anlagen (nicht elektrische technische Anlagen), die so zu wahlen sind, dass sich die
Systeme gegenseitig nicht beeinflussen kénnen.

Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen Aul3en-
abmessungen) darf jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbaudffnung betragen.

3.2.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen

3.2.2.1 Die Kabel dirfen zu Kabellagen zusammengefasst und ggf. auf Kabeltragekonstruktionen
verlegt sein.

3.2.2.2 Kabelbindel gemal Abschnitt 1.2.3.1 durfen ungedffnet durch die zu verschlieRende Bau-
teildffnung gefuhrt werden.

3.2.2.3 Die Befestigung der Kabeltragekonstruktionen nach Abschnitt 1.2.3.1 muss am umgebenden
Bauwerk zu beiden Seiten der Durchfihrung nach den einschlagigen Regeln erfolgen. Die
Befestigung ist so auszubilden, dass im Brandfall eine zusatzliche mechanische Bean-
spruchung der Kombiabschottung nicht auftreten kann.

3.23 Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

3.2.3.1 Durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung dirfen gerade, senkrecht zur Bauteiloberflache
angeordnete Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen hindurchgefiihrt werden.

Die Rohre mussen — unter Beachtung der verwendeten Rohrmanschetten und der Einbau-
situation — den Angaben des Abschnitts 1.2.3.3 und der Anlage 1 entsprechen.

3.2.3.2 Sonderdurchfiihrungen von Rohren — z. B. Schragdurchfiihrung oder Mehrfachdurchfiihrung
von Rohren durch eine Rohrmanschette — sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

3.2.3.3 Bei Verwendung von Rohrmanschetten sind gegebenenfalls die Bestimmungen der
Abschnitte 1.2.6 bis 1.2.8 zu beachten und gegebenenfalls notwendige Sicherungsmal3-
nahmen vorzusehen.

3.24 Nichtbrennbare Rohre

3.2.4.1 Durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung dirfen gerade, senkrecht zur Bauteiloberflache
angeordnete Rohre aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder Kupfer hindurchgefiihrt werden.

Die Rohre mussen den Angaben des Abschnitts 1.2.3.4 und der Anlage 2 entsprechen.

3.24.2 Bei Wandeinbau dirfen durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung Rohre gemaf
Abschnitt 3.2.4.1 mit einem RohrauRendurchmesser < 54 mm und einer Rohrwanddicke von
2 mm hindurchgefiihrt werden, die mit einem 19 mm dicken Schaumplattenstreifen aus
Synthese-Kautschuk gemal Anlage 2 umwickelt sind.

3.25 Abstande
Zwischen den Installationen bzw. den Installationen und den Bauteillaibungen sind die in
Tabelle 5 angegebenen Mindestabstande einzuhalten. Die Werte gelten zwischen den

Kabeln bzw. Kabeltragekonstruktionen, den Rohren (bei Rohren nach Abschnitt 3.2.3) bzw.
den anzuordnenden Isolierungen (bei Rohren nach den Abschnitten 3.2.4.1 und 3.2.4.2).

Die Rohre nach Abschnitt 3.2.3 missen so angeordnet sein, dass die an den Rohren anzu-
ordnenden Rohrmanschetten bzw. deren Befestigungslaschen nicht Uber die Schottflache
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hinausragen. Abweichend davon dirfen die Rohre bei Wandeinbau und Verwendung von
Rohrmanschetten nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-19.17-1194
und Nr. Z-19.17-1374 an der Bauteillaibung anliegen.

Sofern Installationen aneinander grenzen dirfen, ist zu beachten, dass zwischen ihnen
keine Bereiche (z. B. Zwickel) entstehen, die nicht vollstandig gemal Abschnitt 4.3 verfullt
werden kdnnen.

Tabelle 5
Kabel/ Rohre gem. Rohre gem. Rohre gem.
Kabeltrage- Abschn. 3.2.3 Abschn. 3.2.4.1 | Abschn. 3.2.4.2
konstuktionen
Kabel/ 40 mm 50 mm 40 mm 100 mm
Kabeltrage-
konstuktionen
Rohre gem. 50 mm 50 mm 100 mm 100 mm
Abschn. 3.2.3
Rohre gem. 40 mm 100 mm 0mm 100 mm
Abschn. 3.2.4.1
Rohre gem. 100 mm 100 mm 100 mm 0mm
Abschn. 3.2.4.2
Bauteillaibung 40 mm s. Text oberhalb | 0 mm 100 mm
oben der Tabelle,
2. Absatz
Bauteillaibung 0mm s. Text oberhalb | O mm 100 mm
seitlich/unten der Tabelle,
2. Absatz

Abweichend von Tabelle 5 diirfen Rohrmanschetten nach den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen Nr. Z-19.17-1194 und Nr. Z-19.17-1374 bei Durchfiihrung von bestimmten
Rohrwerkstoffen bzw. Rohrabmessungen aneinander grenzen (s. Anlage 6).

Halterungen (Unterstiitzungen)

Bei Durchfiihrung von Kabeln durch Wande miussen sich die ersten Halterungen (Unter-
stitzungen) der Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen bei Kombiabschottungen mit einer
Breite > 70 cm oder einer Hohe > 60 cm beidseitig der Wand in einem Abstand <12 cm
befinden (s. Anlage 8). Bei kleineren Abschottungen ist ein Abstand von 50 cm ausreichend.
Bei Durchfliihrung von Rohren durch Wande missen sich die ersten Halterungen (Unter-
stlitzungen) der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand < 50 cm befinden.

Die Halterungen missen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar (Baustoffklasse
DIN 4102-A)° sein.

Fir die Rohre nach Abschnitt 3.2.4 gilt: Die Auflagerung bzw. die Abhangung der Leitungen
oder die Ausfuhrung der Rohre muss so erfolgen, dass die Kombiabschottung und die

raumabschlieRenden Bauteile im Brandfall mindestens 90 Minuten funktionsfahig bleiben
(vgl. DIN 4102-4", Abschnitt 8.5.7.5).

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

Die Verarbeitung der Baustoffe nach Abschnitt 2.1.3 muss entsprechend den schriftlichen
Angaben des Herstellers zu den Besonderheiten der Baustoffe, insbesondere ihre Verwen-
dung betreffend, erfolgen.
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41.2 Kombiabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dirfen nur von
Unternehmen hergestellt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet besitzen
und entsprechend geschultes Personal dafiir einsetzen. Der Antragsteller dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung hat hierzu die ausfiihrenden Unternehmen (Verarbeiter)
Uber die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und die Herstellung
des Zulassungsgegenstandes zu unterrichten, zu schulen und ihnen in standigem Erfah-
rungsaustausch zur Verfiigung zu stehen. Der Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen
zu fuhren, die aufgrund seiner Unterweisungen ausreichende Fachkenntnisse besitzen, den
Zulassungsgegenstand herzustellen. Diese Liste ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik
vorzulegen; Anderungen daran sind ihm mitzuteilen.

4.2 Belegung der Kombiabschottung

Vor dem Verschluss der Restoéffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Kombiabschottung den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.3 bis 1.2.5 und 3.2 entspricht und
ob SicherungsmalRnahmen in Umsetzung der Abschnitte 1.2.6 bis 1.2.8 vorhanden sind.

4.3 Verarbeitung der Mineralfaserplatten und der daimmschichtbildenden Baustoffe
4.3.1 Zu Beginn der Schottherstellung sind die Laibungen der Bauteildffnungen zu reinigen.

4.3.2 Die Kabel und die Kabeltragekonstruktionen sowie die an den Rohren nach Abschnitt 3.2.4.1
anzuordnenden Streckenisolierungen nach Abschnitt 2.1.5 missen zu beiden Seiten der
Mineralfaserplattenschicht (s. Abschnitt 4.3.4) auf einer Lange von jeweils mindestens 20 cm
(gemessen ab der Oberflache der Mineralfaserplattenschicht) mit einem dammschicht-
bildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.3.1 beschichtet werden. Die Trockenschichtdicke
muss mindestens 1 mm betragen (s. Anlagen 8 und 10 bis 14).

Die Kabel und die Kabeltragekonstruktionen sowie die Streckenisolierungen missen vor
dem Aufbringen der Beschichtung gereinigt (und ggf. auch entfettet) werden. Ein vorhan-
dener Korrosionsschutz der Stahlteile (z. B. der Kabeltragekonstruktionen) muss mit der
Beschichtung vertraglich sein.

AnschlieBend missen die Kabel, Kabeltragekonstruktionen und Rohre innerhalb der
Mineralfaserplattenschicht satt in den dammschichtbildenden Baustoff
"BC-Brandschutz-Spachtel" gemafll Abschnitt 2.1.3.2 eingebettet werden. Alle Bereiche
zwischen den Kabeln sowie zwischen den Kabeln und den Kabeltragekonstruktionen
- insbesondere alle Zwickel — missen vollstandig ausgefillt sein (s. Anlagen 8 und 10).

4.3.3 Kabelblindel nach Abschnitt 3.2.2.2 missen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefiillt
werden.

43.4 Die Offnungen zwischen den Installationen sowie zwischen den Installationen und den
Bauteillaibungen sind von beiden Seiten aus mit Pass-Stiicken aus Mineralfaserplatten nach
Abschnitt 2.1.1 in zwei Lagen gemal der Anlagen 7 bis 14 zu verschlielen.

Die Pass-Stiicke sind stramm sitzend in die Offnungen einzupassen, nachdem auch ihre
umlaufenden Randflachen zur Verklebung mit einem dammschichtbildenden Baustoff nach
Abschnitt 2.1.3.1 eingestrichen wurden.

Wahlweise diirfen verbleibende Fugen mit loser Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.2 in Dicke
der Mineralfaserplattenschicht fest ausgestopft werden.

Die Mineralfaserplattenebene darf bei Wandeinbau mittig oder einseitig wandbindig
angeordnet werden. Ggf. dirfen die zwei Lagen aus den Mineralfaserplatten auch getrennt
voneinander, jeweils bundig zu den Wandoberflachen eingebaut werden (s. Anlagen 8 und
11 bis 14). Bei Deckeneinbau muss die Mineralfaserplattenebene bundig zur Deckenober-
seite angeordnet werden oder die zwei Lagen aus Mineralfaserplatten sind getrennt vonein-
ander, jeweils blindig zu den Deckenoberflachen einzubauen (s. Anlagen 10 bis 13).

4.3.5 Nach dem Schlielen der Bauteil6ffnung mit Mineralfaserplatten und ggf. Mineralwolle sind
alle Spalten, Fugen und Zwickel von beiden Seiten her mit dem dammschichtbildenden
Baustoff "BC-Brandschutz-Spachtel" gemal Abschnitt 2.1.3.2 flicheneben zu verspachteln.
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AbschlieRend sind die nach aullen weisenden Oberflichen der Mineralfaserplatten
einschliellich eines mindestens 3 cm breiten Randes auf dem angrenzenden Bauteil rund
um die Kombiabschottung sowie die Kabel, die Kabeltragekonstruktionen und die Strecken-
isolierungen zu beiden Seiten der Mineralfaserplattenschicht auf einer Lange von jeweils
mindestens 20 cm (der Oberflache der Mineralfaserplattenschicht) nochmals mit einem
dammschichtbildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.3.1 so zu beschichten, dass die Dicke
der Beschichtung dort insgesamt mindestens 1 mm (Trockenschichtdicke) betragt.

Die Holme von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen sind
anzubohren und mit dem dammschichtbildenden Baustoff "BC-Brandschutz-Spachtel”
gemalf Abschnitt 2.1.3.2 im Bereich der Mineralfaserplatten vollstandig auszufillen.

MaRnahmen an Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen

An den Rohren nach Abschnitt 3.2.3 mussen Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.4
angeordnet werden. Die Rohrmanschetten sind bei Einbau der Kombiabschottung in Wande
beidseitig der Mineralfaserplattenebene und bei Einbau in Decken an der Unterseite der
Mineralfaserplattenebene anzuordnen (s. Anlage 11).

Die Rohrmanschetten bzw. deren Befestigungslaschen sind so anzuordnen, dass sie nicht
Uber die Schottflache hinausragen. Dies gilt nicht bei Wandeinbau und Verwendung von
Manschetten nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-19.17-1194 und
Nr. Z-19.17-1374 (s. Abschnitt 3.2.5).

Es muss die zum jeweiligen Rohraullendurchmesser jeweils passende kleinste Rohrman-
schette verwendet werden. Abweichend davon durfen bei Verwendung der Rohrmanschet-
ten nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr.Z-19.17-1194 und
Nr. Z-19.17-1374 auch groflere Rohrmanschetten verwendet werden (s. Tabelle 6). Die
Rohrmanschetten diirfen exzentrisch angeordnet werden.

Tabelle 6
RohrauRendurchmesser maximaler Manschetten-Innendurchmesser
(Nennwert) der Rohrmanschette
nach Z-19.17-1194 oder Z-19.17-1374

110 mm/ 112 mm 164 mm

90 mm/ 92 mm 144 mm

75 mm/ 77 mm 129 mm

63 mm/ 65 mm 114 mm

50 mm/ 52 mm 94 mm

40 mm/ 42 mm 79 mm

32 mm/ 34 mm 67 mm

Die Rohrmanschetten missen uUber ihre Laschen mit Hilfe von durchgehenden Gewinde-
stangen M6 bzw. M8 an der Mineralfaserplattenebene befestigt werden.

Bei Deckeneinbau sind insbesondere auf der Oberseite der Mineralfaserplattenebene Unter-
legscheiben anzuordnen. Bei Wandeinbau missen die Gewindestangen fiir zwei gege-
niberliegende Manschetten verwendet werden. Werden die zwei Lagen aus Mineralfaser-
platten getrennt voneinander eingebaut, so ist der Hohlraum im Bereich der Gewinde-
stangen mit Mineralfaserplattenstiicken zu hinterlegen (s. Anlage 11).

MaBRnahmen an nichtbrennbaren Rohren ohne Isolierungen

An Rohren nach Abschnitt 3.2.4.1 missen Streckenisolierungen nach Abschnitt 2.1.5
angeordnet werden. Bei Streckenisolierungen nach Tabelle 3 sind die Isolierungen beidseitig
an die Mineralfaserplattenschichten anliegend anzuordnen. Bei Streckenisolierungen nach
Tabelle 4 sind die Isolierungen durch die Mineralfaserplattenschicht hindurchzufihren.
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Nebeneinander liegende Streckenisolierungen diirfen sich beriihren. Die Streckenisolierun-
gen durfen nicht Uber die Schottflache auf die angrenzende Bauteiloberflache hinausragen.

Die Streckenisolierungen sind gemafl Abschnitt 4.3.2 bzw. 4.3.6 mit einem dammschicht-
bildenden Baustoff nach Abschnitt 2.1.3.1 zu beschichten.

Die Streckenisolierung ist gemaf den Angaben auf der Anlage 12 bzw. 13 auszufiihren. Die
Streckenisolierungen missen mit Spannbandern oder Draht befestigt werden. Der Abstand
der Befestigungen muss den Angaben der Anlage 12 bzw. 13 entsprechen.

Im Ubrigen sind bei der Befestigung der Streckenisolierungen die Herstellerangaben zu
berutcksichtigen.

Bei Deckeneinbau sind ggf. zusatzliche Mal3nahmen, die ein Abrutschen der Streckenisolie-
rung verhindern, anzuordnen.

MaBnahmen an nichtbrennbaren Rohren mit Synthese-Kautschuk Isolierungen

An Rohren nach Abschnitt 3.2.4.2 mlssen Streifen aus dem dammschichtbildenden Baustoff
"Intumeszierende Matte" gemal Abschnitt 2.1.3.3 und sog. Schutzisolierungen aus
Synthese-Kautschuk nach Abschnitt 2.1.6 angeordnet werden.

Die isolierten Rohre sind zweilagig mit dem Streifen aus dem dammschichtbildenden
Baustoff so zu umwickeln, dass dieser beidseitig der Mineralfaserplatten mindestens 7,5 cm
Uberstehen. Der Streifen ist beidseitig mit Bindedraht zu fixieren (s. Anlage 14). Nach dem
SchlieBen der noch verbleibenden Fugen gemafl Abschnitt 4.3 ist der Streifen aus dem
dammeschichtbildenden Baustoff beidseitig der Wand mit der jeweils 30 cm langen sog.
Schutzisolierung zu umwickeln. Die Schnittkante der Schutzisolierung ist Gber ihre gesamte
Lange mit einem dafir geeigneten Kleber zu verkleben. Zuséatzlich ist die Schutzisolierung
mit der Rohrisolierung zu verkleben.

SicherungsmaBnahmen

Kombiabschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das
Betreten, durch geeignete MalRnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch
Abdeckung mittels Gitterrost).

Einbauanleitung

Fir die Ausfiihrung der Kombiabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauanleitung
zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Kombiabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt
oder Anderungen an der Kombiabschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss fiir jedes
Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die
von ihm hergestellte Kombiabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entspricht (ein Muster fir diese Bestatigung s. Anlage 15). Diese Besta-
tigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustédndige Bauauf-
sichtsbehdrde auszuhandigen.

Bestimmungen fiir Nutzung und Nachbelegung

Bestimmungen fiir die Nutzung

Bei jeder Ausfilhrung der Kombiabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Kombiabschottung stets in ordnungsge-
malkem Zustand zu halten ist und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der
bestimmungsgemalie Zustand der Kombiabschottung wieder herzustellen ist.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen gemaf Abschnitt 4.9.
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5.2 Bestimmungen fiir die Nachbelegung
5.2.1 Herstellung der Nachbelegungso6ffnungen

Fir Nachbelegungen diirfen Offnungen hergestellt werden (z. B. durch Bohrung) sofern die
Belegung der Kombiabschottung dies gestattet (s. Abschnitt 4.2).

5.2.2 Nachbelegung der Kombiabschottung mit Kabeln

5.2.2.1  Nach der Nachbelegung von Kabeln (ggf. einschlieSlich der Kabeltragekonstruktionen) sind
die verbleibenden Offnungen und Fugen in gesamter Schottdicke gemafll Abschnitt 4.3
wieder vollstdndig zu verschlieBen, nachdem neu hinzugekommene Kabel (ggf. einschlief3-
lich der Kabeltragekonstruktionen) ebenfalls mit einem dammschichtbildenden Baustoff nach
Abschnitt 2.1.3.1 eingestrichen wurden.

5.2.2.2 Bei Neuinstallation von Kabeltragekonstruktionen sind die Bestimmungen von
Abschnitt 4.3.7 zu beachten.

5.2.3 Nachbelegung der Kombiabschottung mit Rohren
5.2.3.1 Nachbelegung mit Rohren gemaf Abschnitt 3.2.3

Bei Belegungsanderungen mussen die Fugen zwischen dem neu hinzugekommenen, brenn-
baren Rohr und der Schottlaibung gemafl Abschnitt 4.3 geschlossen und Rohrmanschetten
entsprechend Abschnitt 4.4 angeordnet werden.

5.2.3.2 Nachbelegung mit Rohren gemaf Abschnitt 3.2.4.1
Bei Belegungsanderungen mussen die Fugen zwischen dem neu hinzugekommenen, nicht-
brennbaren Rohr und der Schottlaibung gemaf Abschnitt 4.3 geschlossen und Mallnahmen
entsprechend Abschnitt 4.5 angeordnet werden.

5.2.3.3 Nachbelegung mit Rohren gemaf Abschnitt 3.2.4.2

Bei Belegungsanderungen mussen die Fugen zwischen dem neu hinzugekommenen, isolier-
ten nichtbrennbaren Rohr und der Schottlaibung gemaly Abschnitt 4.3 geschlossen und
MaRnahmen entsprechend Abschnitt 4.6 angeordnet werden.

Juliane Valerius Beglaubigt
Referatsleiterin
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Zuldssige Installationen (1)

1. Kabel und Kabeltragekonstruktionen gemaR Abschnitt 1.2.3.1

— Elektrokabeln und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln ohne
Begrenzung des Gesamtquerschnitts

— Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) aus Stahl-, Aluminium- oder Kunststoffprofilen

— Kabelbiindel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackten und miteinander
fest verschnurten, verndhten oder verschweilten Kabeln (AuRendurchmesser des Einzelkabels < 20 mm)

2. Einzelne Leitungen fiir Steuerungszwecke gemal Abschnitt 1.2.3.2
— Leitungen aus Stahl oder Kunststoff, AuRendurchmesser der Leitungen <15 mm

3. Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen gemaR Abschnitt 1.2.3.3 fiir Rohrleitungsanlagen fiir
nichtbrennbare Fliissigkeiten und fiir nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liftungsleitungen), fiir
Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fiir Staubsaugleitungen

Rohrgruppe A
Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und
Polypropylen (PP) gemaf den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 3

- Rohrgruppe A-1: Einbau in Wande und Decken; Rohrmanschette "UNIFOX":

Rohre mit einem RohraufRendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 11,9 mm
(s. Anlage 4)

- Rohrgruppe A-2: Einbau in Wande und Decken; Rohrmanschette "AWM 11" bzw. "RK I":

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 11,9 mm
(s. Anlage 6)

Rohrgruppe B

Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP),
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem
Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie flir Rohre aus mineralverstarkten Kunststoffen nach den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220, Nr. Z-42.1-228
und Nr. Z-42.1-265 gemal den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 3

- Rohrgruppe B-1: Einbau in Wande und Decken; Rohrmanschette "UNIFOX":

Rohre mit einem Rohraufendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 2,7 mm bis 14,6 mm
(s. Anlage 4)

- Rohrgruppe B-2: Einbau in Wande und Decken; Rohrmanschette "AWM II" bzw. "RK I":

Rohre mit einem Rohrauf3endurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 2,7 mm bis 14,6 mm
(s. Anlage 6)

Rohrgruppe C (Einbau in Wande und Decken; Rohrmanschette "UNIFOX")

Abwasserrohre aus mineralverstarktem PP ("RAUPIANO Plus") gemaf allgemeiner bauaufsichtlicher Zu-
lassung Nr. Z-42.1-223 (s. Ziffer 23 der Anlage 3) mit einem Rohrauflendurchmesser von 50 mm bis 110 mm
und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 2,7 mm (s. Anlage 5)

Rohrgruppe D (Einbau in Wande und Decken; Rohrmanschette "UNIFOX")

Kunststoffverbundrohre mit einer 150 um dicken Aluminiumeinlage, die auf ein Tragerrohr aus PP aufgebracht
sowie mit einer dinnen PP-Schicht geschitzt wird (s. Ziffer 24 der Anlage 3), mit einem
RohrauRendurchmesser von 32 mm bis 50 mm und einer Rohrwanddicke von 5,4 mm bis 8,4 mm

(s. Anlage 5)

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Ubersicht der zulassigen Installationen (1)

Anlage 1
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Zuldssige Installationen (II)

5. Nichtbrennbare Rohre gemaR Abschnitt 1.2.3.4

Rohrgruppe E
Rohre ohne Isolierung — Anordnung von Streckenisolierungen aus Mineralfaserprodukten gemaR Abschnitt
2.1.5, Tabelle 3 (wahlweise entsprechend isolierte Rohre) bei Einbau in Wande und Decken

— Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit einem Rohrauf’endurchmesser bis 168,3 mm und
Rohrwanddicken von 4,0 mm bis 14,2 mm (s. Anlage 12)

— Rohre aus Kupfer mit einem Rohraufiendurchmesser bis 88,9 mm und Rohrwanddicken von 1,5 mm
(s. Anlage12)

Rohrgruppe F
Rohre ohne Isolierung — Anordnung von Streckenisolierungen aus Mineralfaserprodukten gemaf
Abschnitt 2.1.5, Tabelle 4 (wahlweise entsprechend isolierte Rohre) bei Einbau in Wande und Decken

— Rohre aus Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit einem Rohraufendurchmesser bis 159 mm und
Rohrwanddicken von 1 mm bis 14,2 mm (s. Anlage 13)

— Rohre aus Kupfer mit einem Rohrauflendurchmesser bis 88,9 mm und Rohrwanddicken von 1 mm
bis 14,2 mm (s. Anlage 13)

Rohrgruppe G
Rohre mit Isolierung aus einem 19 mm dicken Schaumplattenstreifen aus "AF/Armaflex" gemaf allgemeinem
bauaufsichtlichem Priifzeugnis Nr. P-BWUO03-1-16.5.59 bei Einbau in Wande

— Rohre aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss und Kupfer mit einem Rohraulendurchmesser bis 54 mm und
Rohrwanddicken von 2 mm (s. Anlage 14)

6. Biindelrohre gemaR Abschnitt 1.2.3.5

Blndelrohre bestehend aus PVC-ummantelten Edelstahlrohren, der Firma Rober Zapp Wekstofftechnik,
40880 Ratingen:

— Bindelrohr Typ C-11x6
— Bindelrohr Typ C-17x 8
— Bindelrohr Typ C-1 5x 10

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Ubersicht der zulassigen Installationen (Il)

Anlage 2

Z44536.11 1.19.15-192/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.15-411 vom 21. November 2011 Institut

far
Bautechnik

10

11

12
13
14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

DIN 8062:
DIN 6660:

DIN 19531:

DIN 19532:

DIN 8079:

DIN 19538:

DIN EN 1451-1:

DIN 8074:

DIN 19533:

DIN 19535-1:

DIN 19537-1:

DIN 8072:
DIN 8077:
DIN 16891:
DIN V 19561:

DIN 16893:
DIN 16969:
Z-42.1-217:

Z-42.1-218:

Z-42.1-220:

Z-42.1-228:

Z-42.1-265:

Z-42.1-223

Rohrwerkstoffe

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI)

Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen flir Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U)

Rohr und Formstlicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fir
Abwasserleitungen innerhalb von Gebduden; MaRe, Technische Lieferbedingungen

Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fir die Trink-
wasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW

Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) - PVC-C 250 - Mal3e

Rohre und Formstiicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fir heil3-
wasserbestandige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebduden; MaRe, Technische
Lieferbedingungen

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur)
innerhalb der Gebaudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem

Rohre aus Polyethylen (PE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - MaRe

Rohrleitungen aus PE hart (Polyathylen hart) und PE weich (Polyathylen weich) fur die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

Rohre und Formsticke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fir heiRwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Male

Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fir Abwasserkanale und -leitungen;
Malie

Rohre aus PE weich (Polyathylen weich); Male

Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Malle

Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Malke

Rohre und Formstiicke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe fir heiRwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Male, Technische Lieferbedingungen

Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); MalRe

Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125 — Malde

Abwasserrohre und Formstlicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der|

Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fiir Hausabflussleitungen (Produktbezeich-
nung: "Scolan db")

Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 fiir
Hausabflussleitungen (Produktbezeichnung: "Uponal SI")

Hausentwasserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den
Nennweiten DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102
Abwasserrohre und Formstlicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der
Baustoffklase B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen (Produktbezeich-
nung: "Wavin AS")

Glattwandige Abwasserrohre und Formstlicke mit profilierter Wandung und glatter Innenflache aus
mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN
4102 fur Hausabflussleitungen (Produktbezeichnung: "Geberit Silent db")

Abwasserrohre und Formstlicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN/OD 40 bis
DN/OD 160 mit der Bezeichnung "RAUPIANO plus" fiir Hausabflussleitungen

Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PP und einer bis zu 150 um dicken Aluminiumeinlage, die mit einer diinnen PP-
Schicht geschitzt wird

(Bezug auf die Normen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen in der jeweils geltenden Ausgabe)

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Ubersicht der Installationen - Rohrwerkstoffe

Anlage 3
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- Rohre der Rohrgruppe A-1 gemal Anlage 1 -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -
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10,0

5,0

Nennrohrwanddicke (mms}

RohrauBendurchmesser (mm)

- Rohre der Rohrgruppe B-1 gemal} Anlage 1 -
- Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ... -
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Nenndicken nach den Normen bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Rohre bei Verwendung der Rohrmanschetten "UNIFOX" bzw. "UNIFOX
plus" bei Einbau in Wande und Decken

Anlage 4
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- Rohre der Rohrgruppe C gemal} Anlage 1 -
- "RAUPIANO Plus" gemaR Z-42.1-223 -

20,0
£
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RohraufRendurchmesser (mm)

- Rohre der Rohrgruppe D gemal Anlage 1 -

- Kunststoffverbundrohre mit Tréagerrohr aus PP und einer bis zu 150 um dicken
Aluminiumeinlage, die mit einer diinnen PP-Schicht geschiitzt wird -
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Nenndicken nach den Normen bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Rohre bei Verwendung der Rohrmanschetten "UNIFOX" bzw. "UNIFOX
plus" bei Einbau in Wande und Decken

Anlage 5
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- Rohre der Rohrgruppe A-2 gemal Anlage 1 -

- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -
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- Rohre der Rohrgruppe B-2 gemal} Anlage 1 -
- Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ... -
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Nenndicken nach den Normen bzw. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Einbau in Wande und Decken

ANHANG 1 - Leitungen und Tragekonstruktionen (Installationen)
Abmessungen der Rohre bei Verwendung der Rohrmanschetten "AWM II" bzw. "RK |" bei

Anlage 6
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A Kabeltragekonstruktion
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Y
S s |
£/ Rohrabschottung S
S s. Anlage 12 | 00000000, | A
= und 13 y
A |
Y
Nichtbrennbare Rohre = : 2
gem. Abschnitt 3.2.4 Al
. o ~
> 50 |
Rohrmanschetten
s. Anlage 11 o
o
O =100 Al
Brennbare Kunststoffrohre i 8
nach Abschnitt 3.2.3* o —
l > 100 T Al
\ Nichtbrennbare Rohre mit
>0 >0 > Dammungen > 100
\ gem. Abschnitt 3.2.4.2 -
— P >100 | —p
J Schutzisolierung gem. Anlage 14 | 2200
Die Manschetten bzw. Befestigungslaschen diirfen nur bei Manschetten nach den ~ —>> 100 L*

allg. bauaufsichtl. Zulassungen Nr. Z-19.17-1194 und Z-19.17-1374 Uber die
Schottflachen hinausragen.

Aulenmalie der Kombiabschottungen (Maximalabmessungen)

in Massivwanden
in leichten Trennwanden

bxh
bxh

=
=

1200 mm x 2000 mm
1250 mm x 1700 mm

bei Abschottung bis
200 mm x 200 mm

* Bei einigen Rohren/Manschetten nach Anlage 6 ist ein Nullabstand zulassig. MaRe in mm
Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 7

ANHANG 2 - Beschreibung der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung bei Wandeinbau; Ansicht; Abstande
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Wandschnitt A-A
> 100
Massivwand
Mineralfaserplatten geméaf D ) .
Abschnitt 2.1.1 Beschichtung mit
wahlweise mittig oder ein- "BC-Brandschutz-Farbe” oder
bzw. beidseitig wandbindig “BC-Brandschutz-Farbe viskos"
D = 50mm \ (Trockenschichtdicke mind. 1 mm}
> 200

> 200 /// *
Kabel i / Z I ikafqg

=)
.
»
\"f\ e e
o
T

Metall. Rohy

S A ALY

LAY Abschottung von
nichibrennbaren
Rohren mit
nichitbrennbarer
Mineralfaserisolierung

gemal Anlage 12

Kunsts!ofﬁ&_“"—'“"_'“'_—'_ __——_*&
brennbar Rohrmanschette

fir brennbare Rohre
{s. Aniage 11)

Abschottung fur
nichtbrennbare
Rohre mit
D&mmungen
gemal Anlage 14

Intumeszierende

Matte
Abschottung von
nichtbrennbaren
Rohren

gemal Anlage 13

Rohrisolierung
“BC-Brandschutz-Matte”

Einbau der Mineralfaserplatten
" wahlweise mittig oder ein-
bzw. zweiseitig wandblndig

Fugen, Zwickel oder Restéffnungen werden mit
"BC-Brandschutz-Spachtel” abgedichtet

leichte Trennwand
erste Unterstitzung der / =100

Kabeltragekonstruktionen
wenn die Breite > 700 mm
bzw. die Hohe > 600 mm
der Abschettung betragt

Malte in mm

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 2 - Beschreibung der Abschottung Anlage 8
Aufbau der Kombiabschottung bei Wandeinbau; Schnitt
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ANHANG 2 - Beschreibung der Abschottung

Aufbau der Kombiabschottung bei Deckeneinbau; Ansicht; Abstande

bis 200 mm x 200 mm
AuRenmalie der Kombiabschottungen (Maximalabmessungen)
in Decken b x| = 1500 mm x unbegrenzt
* Bei einigen Rohren/Manschetten nach Anlage 6 ist ein Nullabstand zulassig. MaRe in mm
Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 9
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B Hindachitz-raibe viskos: REQETIN =D oder beidseitig deckenbendi
(Trockenschichtdicke mind. 1 mm) gemal Anlage 14 g g
Abschottung von
nichtbrennbaren
Rohren mit Rohrmanschette
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Kabel
Schutzisolierung
Nichtbrennbares Rohr Kabel
Brennbares Rohr
Rohrisolierung

Nichtbrennbare “BC-Brandschutz-Matte”

Rohrisolierung Nichtbrennbares Rohr
nach Abschnitt 2.1.5, nach Abschnitt 1.2.3.4
Tabelle 3 .
Male in mm
Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 10
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WANDABSCHOTTUNG |

Mineralfaserplatten
nach Abschnitt 2.1.1

—
—— Durchgehende Gewindestange M6
/mit Unterlegscheiben und Muttern

Brennbare Rohre nach Anhang 1

Dichtanliegend oder
Restoffnung mit
“BC-Brandschutz-Spachtel”
abdichten

—
= Wahlweise ’
Rohrmanschette "UNIFOX" nach Z-19.17-1191 oder
Mﬂ Rohrmanschette “UNIFOX plus” nach Z-19.17.1191
] =] Rohrmanschette “Typ AWM II" nach Z-19.17-1194
\\ N Q Rohrmanschette , Typ RKI" nach Z-19,17-1374
Beschichtung mit NN\ N
“BC-Brandschutz-Farbe” oder
“BC-Brandschutz-Farbe viskos” . .
(Trackenschichtdicke mind. 1 mm) Eg‘:j‘g‘gﬁg;’;timn e
mit Unterlegung
> 150 bei Wanddicken > 100 mm
DECKENABSCHOTTUNG
1 [} 1
dichtanliegend oder Restdffnung mit —~

“BC-Brandschutz-Spachtel” abdichten

Beschichtung mit
“BC-Brandschutz-Farbe” oder
“BC-Brandschutze-Farbe viskos”
(Trockenschichtdicke mind. 1 mm)

> 150

\BASN
N\
N
C><,
X
W\
X

/ ' ] Durchgehende Gewindestange M6

i L_,.--""‘.f.r-"”"r mit Unterlegscheiben und Muttem
Einbauvariante oben ;o]
einseitige, biindige Montage .

Wahlweise / oy

Rohrmanschette “UNIFOX" nach Z-19.17-1191 oder 4 Einbauvariante
Rohrmanschette “UNIFOX plus” nach Z-19.17.1191 g deckenbiindige Montage
Rohrmanschette “Typ AWM II" nach Z-19.17-1194 o mit Unterlegung
Rohrmanschette ,Typ RKI* nach Z-19.17-1374 MaRe i mifi

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 2 - Beschreibung der Abschottung
Detail: Einbau an Kunststoffrohren der Rohrgruppen A bis D der Anlage 1

Anlage 11

Z44536.11 1.19.15-192/11




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.15-411 vom 21. November 2011 Institut

Bautechnik

far

Wandabschottung L

3y

Rohrummantelung nach
Abschnitt 2.1.5 Tabelle 3

(4]
o
A T
o =
w2 > 200 |
I
= o
>100 . )
Beschichtung mit “BC-Brandschutz-Farbe”
oder "BC-Brandschutz-Farbe viskos”
(Trockenschichtdicke mind. 1 mm)
Deckenabschottung _ | - /Nichtbrennbares Rohr |
£ i
- : = I : I ‘
-—.-32__*‘,____‘_5_-.\ I
Rohrummantelung nach "*-I-H_,_;_ b= — f ﬂ t
Abschnitt 2.1.5, Tabelle 3 ~— ——— |5 ; < — T ! ! !
£ | o (BIN 2
|._ o N
v s w (1] ! Vi
gk | N ma -
Mineralfaserplatten nach Abschnitt o | | : | °
2.1.1 jeweils einseitig aufen AL ' T L
beschichtet < | } | : vi
. o [/
I 1] !
ES | = | {1 : '
I
. | [ [ |//
Fugen, Zwickel oder - | Pil
Restoffnungen werden mit gl : _ /r 1) / .
“BC-Brandschutz-Spachtel” Nl o T €
abgedichtet Al | 7 L] -
S N_l— - B
— *‘*"* i ST
Beschichtung mit | : I 28
“‘BC-Brandschutz-Farbe” oder I ! = %
*BC-Brandschutz-Farbe viskos” nach } | { c o
Abschnitt 2.1.3 AR x3g
(Trockenschichtdicke mind. 1 mm) : I { 3e
BHE =)
| 5.5
Rohr [da(mm) |s(mm)  J1(mm) | 30 BN 23
Stahl |< 50 40-142 [>500 | —p | 35
Stahl [>50<168,3/4,0- 14,2 |>1000 da F
Cu <889 1,6 > 1000 Mafe in mm
Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 12

ANHANG 2 - Beschreibung der Abschottung
Detail: Wandeinbau an Metallrohren der Rohrgruppe E der Anlage 2

Z44536.11

1.19.15-192/11




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.15-411 vom 21. November 2011 lnSﬁ’;ljt
r
Bautechnik

WANDABSCHOTTUNG

Massivwand oder leichte Trennwand

Fugen, Zwickel oder Restéffnungen werden mit
"BC-Brandschutz-Spachiel” abgedichtet

Beschichtung mit

“BC-Brandschutz-Farbe” oder , hrisoli
“BC-Brandschutz-Farbe viskos” - %%Igr{;ng:ggulz-Mane"
(Trockenschichtdicke mind. 1 mm) S
Spannbénder e ¥
aus Metall \m;z?wmzf N N T A N NN c
M it " F-y
" 1 i€ o
o " ; B o ¥
A i B0 Yatetatalé TaTaTe) ‘ | _._C
S ek &
Metall, Rohr o . ‘___’i
=200 - 1 > 200
Minerafaserolatt <—ﬁ<———~—bi Rehrwandstirke s
ineralfaserplatien E
gemal Abschnitt 2.1.1 - el 100 £150
1 g 4
L
_;.J o
i U2
DECKENABSCHOTTUNG
Metall. Rohr

\ Rohrwandstérke s
. Spannbénder aus Metall

Rohrisolierung e
“BC-Brandschutz-Matte” \ ¢ :
: A d

“BC-Brandschutz-Spachte”
abgedichitet . ?

"I“l‘d "H“ Malie in mm

3 %
Baschichtung mit Y g ‘ﬁ?
“BC-Brandschutz-Farbe” oder I =
*BC-Brandschutz-Farbe viskos” <1507 %
(Trockenschichidicke mind. 1 mm) > J <] &
b AR W P e o
pof - ST R &
w< 10077 % ¥ Al Y
B s o :i 8
. FEERER -
Mineraifaserplatten AT o X
gemdn Abschnitt 2.1.1 2 2 Al
SN o L3
Z R o
oo e § 3
= | [ Al
s &
Fugen, Zwickel oder 2 . =
Restéfinungen werden mit . .»,1.- - %
- bd

< c
Material Rohraultendurchmesser | Rohrwandstérke | Rohrisolierung Streckenisolierung
d (mm) s (mmy} Dicke ¢ (mm) L (mm)

Stahl = 420 1,0 - 14,2 >20 > 1000

Edelstzhl > 42,0 1,5-14,2 >30 > 1000

Guss < 5490

> 540 2,0-14,2

Kupfer < 839 240 > 1500

Stahi, Edeistahl, Guss < 159 4.8 -14,2 >30 > 1000

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 2 - Beschreibung der Abschottung
Detail: Wandeinbau an Metallrohren der Rohrgruppe F der Anlage 2

Anlage 13

Z44536.11 1.19.15-192/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.15-411 vom 21. November 2011 |nSti’;lft
r

Bautechnik

Massivwand oder leichte Trennwand

“BC-Brandschutz-Farbe”

“BC-Brandschutz-Spachtel”
Mineralfaserplatten nach Abschnitt 2.1.1,

beide Platten aneinander liegend (kein
wandbiindiger Einbau bei dickeren Wénden)

> 300 =300

Robhrisolierung aus Synthese-Kautschuk 4 R

nach Anlage 2

Befestigung mit

Halterung

Nichtbrennbares Rohr
nach Abschnitt 3.2.4.2

——
>100

\ A R A ‘ e / 'f;'_ C 3 C=19
() f
h 4

\ FSE N A c=18
* r 3

Rohrwandstérke s = 2 mm

Jntumeszierende Matte®,
“Schutzisolierung” 2250 2-lagig

nach Abschnitt 2.1.6,

Verklebung und Befestigung

mit Draht oder Bandemn

Male in mm

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 2 - Beschreibung der Abschottung Anlage 14
Detail: Wandeinbau an Metallrohren der Rohrgruppe G der Anlage 2

Z44536.11 1.19.15-192/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.15-411 vom 21. November 2011 'nst':'jt
ur

Bautechnik

Ubereinstimmungsbestitigung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kombiabschottung(en) (Zulassungsgegenstand)
hergestellt hat

— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Herstellung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kombiabschottung(en): S ...

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Kombiabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse'S ... zum Einbau in Wande* und Decken* der
Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-19.15-.... des Deutschen Instituts fur
Bautechnik vom .... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom .... )

hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet' wurde(n) und
— die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der.allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

Zu

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Die Bescheinigung ist “ dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.)

Kabelabschottung (Kombiabschottung) "BC-Brandschutz-Schott 90/Kombi"
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 3 — Muster fiir die Ubereinstimmungsbestitigung

Anlage 15

Z44536.11 1.19.15-192/11




