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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfl-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uberset-
zung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmy @n/‘,éer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdnnen nachtraglich erganzt ungf geédnd
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. :
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Das FAKKT Injektionssystem (im weiteren Dlbel genannt) besteht aus dem Injektionsmértel
FAKKT, einer Siebhiilse und einer Ankerstange mit Mutter und Scheibe (Diibeltyp FAKKT-A)
in den GréBen M8, M10 und M12 oder einer Ankerstange FAKKT-AH in der GréBe M12 oder
einer Innengewindehiilse (Dubeltyp FAKKT-IG bzw. FAKKT-IGH) in der GréBe M6 und M8.
Die Ankerstange (einschlieBlich Mutter und Scheibe) sowie die Innengewindehillse bestehen
aus verzinktem Stahl oder aus nichtrostendem Stahl.

Das Verankerungssystem beruht auf Ausnutzung von Verbund und Formschluss zwischen
Injektionsmértel, Siebhiilse, Ankerstange bzw. Innengewindehiilse und Verankerungsgrund.

Auf der Anlage 1 ist der Dlibel im eingebauten Zustand dargestellt.

Anwendungsbereich

Der Dubel darf fur Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet werden,
sofern keine Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die Gesamtkonstruk-
tion einschlieBlich des Diubels gestellt werden.

Die Temperatur darf im Bereich der Vermértelung 50 °C, kurzfristig 80 °C nicht tiberschrei-
ten.

Der Verankerungsgrund muss aus Mauerwerk nach DIN 1053 bestehen. Die zulassigen
Verankerungsgrinde sind im Abschnitt 3.1, Tabelle 3.1 angegeben.

Der Mértel muss mindestens den Anforderungen an Normalmortel der Mértelgruppe Il sowie
far Dinnbett- oder Leichtmértel nach DIN 1053-1:1996-11, Anhang A.3  bzw.
DIN V 18580:2007-03 entsprechen.

Der Diibel darf auch in Fugen des Mauerwerks verankert werden.

Der Dubel aus verzinktem Stahl darf nur fir Bauteile in geschlossenen Raumen, z. B.
Wohnungen, Birordumen, Schulen, Krankenh&usern, Verkaufsstatten - mit Ausnahme von
Feuchtrdumen - verwendet werden.

Der Dubel aus nichtrostendem Stahl mit den Werkstoff-Nummern 1.4401, 1.4404 oder
1.4571 (zusétzliche Pragung "A4") darf auch fiir Konstruktionen der Korrosionswiderstands-
klasse Il entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung "Erzeugnisse, Verbin-
dungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stahlen" Zul.-Nr. Z-30.3-6 verwendet werden.
Der Dibel aus nichtrostendem Stahl mit den Werkstoff-Nummern 1.4529 oder 1.4565
(zusétzlichen Pragung "HCR") darf auch fur Konstruktionen der Korrosionswiderstands-
klasse IV entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung "Erzeugnisse, Verbin-
dungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stahlen" Zul.-Nr. Z-30.3-6 verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Der Dibel muss in seinen Abmessungen und Werkstoffangaben den Angaben der Anlagen
entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstqﬁaﬁﬁ?’%\
ben, Abmessungen und Toleranzen des Dibels sowie die chemische Zusammg?"fsetg@jﬁg \\

des Injektionsmértels missen den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik, bei dgf Zertifizie- RS
rungsstelle und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechén. Ef“‘ E
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2.2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Verpackung und Lagerung

Die zwei Komponenten des Injektionsmértels werden ungemischt in Kartuschen gemanB der
Anlage 5 geliefert.

Der Injektionsmértel ist vor Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung zu schiitzen und
entsprechend der Montageanleitung trocken bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C zu
lagern.

222 Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Dibels miissen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der La&nder gekennzeichnet werden. Zusétzlich ist das Werkzeichen, die Zulassungsnummer
und die vollstdndige Bezeichnung der Dibel anzugeben. Die Kennzeichnung darf nur erfol-
gen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Die Injektionsmértel-Kartusche ist entsprechend der Verordnung Uber gefahrliche Arbeits-
stoffe zu kennzeichnen und mit der Aufschrift "FAKKT Injektionsmértel" sowie Angaben tiber
die Haltbarkeit, Gefahrenbezeichnung und Verarbeitung zu versehen. Die mit dem Injekti-
onssystem mitgelieferte Montageanleitung muss Angaben Uber SchutzmaBnahmen zum
Umgang mit gefahrlichen Arbeitsstoffen enthalten.

Der Dubel wird mit dem Produktnamen und der GewindegréBe bezeichnet, z. B. FAKKT
Injektionssystem M10.

Jeder Ankerstange bzw. Innengewindehiilse ist das Werkzeichen, die DubelgréBe und die
Verankerungstiefe (Ankerstange) gemaf den Anlagen 2 und 3 einzupragen. Der Dulbel aus
nichtrostendem Stahl mit den Werkstoff-Nummern 1.4401, 1.4404 oder 1.4571 erhalt
zusétzlich die Pragung "A4". Der Dibel aus nichtrostendem Stahl mit den Werkstoff-Num-
mern 1.4529 oder 1.4565 erhélt die zusatzliche Pragung "HCR". Die erforderliche Veranke-
rungstiefe muss aus der in den Anlagen 2 und 3 dargestellten Markierung der Ankerstange
ersichtlich sein.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Diibels mit den Bestimmungen dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungs-
zertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmaBi-
gen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Diibels nach MaBgabe der fol-
genden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Dilbels eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die

von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die jimFol- =,
genden aufgefiihrten MaBnahmen einschlieBen. A U
Far Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der k}’éim Deut-;,
schen Institut fir Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prl;ﬂifplan map-
gebend.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
far Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenitigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelmaBig zu tberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Dlbel durchzufiihren und es
mussen auch Proben fiir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der Fremdiiberwachung ist der beim Deutschen Institut fiir
Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan maBgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

e
P vy,
Entwurf — w\m
Die Verankerungen sind ingenieurmé&Big zu planen. Unter Bericksichtigung der,zu veran-_; \“
kernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzuferngen » \1.
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\ i
%\ Yeutsches lastitat /
‘{a fiir Bautech: nik /,,
\»} \ " f,;?f/
i%:“*"i;a;.‘.;.;‘.:;;—'-'f""
1.21.3-7/11



Deutsches

Institut
fir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-21.3-1804 Seite 6 von 10 | 19. Mai 2011

3.2
3.2.1

76296.11

In der nachfolgenden Tabelle 3.1 sind die zulassigen Verankerungsgriinde angegeben.
Tabelle 3.1 Zuléssige Verankerungsgriinde

Verankerungsgrund

1 [Vollziegel nach

e DIN 105-1

e DINV 105-1:2002-06

e DINV 105-100:2005-10

2 |Kalksandvollsteine nach
e DIN 106-1 v

>Mz 12

>KS 12

e DINV 106-1:2003-02 T
e DINV 106:2005-10

3 | Kalksandlochsteine nach
e DIN 106-1 > KSL 4
e DINV 106-1:2003-02 =
e DINV 106:2005-10

4 |Hochlochziegel nach
e DIN 105-1 > iy 4

e DIN YV 105-1:2002-06
e DINV 105-100:2005-10

5 |Hohlblécke aus Leichtbeton nach
e DIN 18151 o
e DINV18151:2003-10 )
e DINV 18151-100:2005-10

6 |Hohlblocksteine aus Beton nach
e DIN 18153

e DINV 18153:2003-10

e DINV 18153-100:2005-10

v
&
N

>Hbn 4

Bemessung
Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurméaBig zu bemessen. Der Nachweis der unmittelbaren
ortlichen Krafteinleitung in den Verankerungsgrund ist erbracht. Die Weiterleitung der zu
verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Eine Biegebeanspruchung des Dibels darf nur dann unberiicksichtigt bleiben, wenn alle

folgenden Bedingungen eingehalten werden:

- Das anzuschlieBende Bauteil muss aus Metall bestehen und ohne ZW|schenIage im
Bereich der Verankerung ganzflachig gegen den Verankerungsgrund verspannt sein.

- Das Anbauteil muss mit seiner ganzen Dicke an der Ankerstange/Schraube anliegen.

- Das Durchgangsloch im anzuschlieBenden Bauteil darf die Werte der Anlagen 7 und 8
nicht Uberschreiten.

Zusatzbeanspruchungen, die im Duibel, im angeschlossenen Bauteil oder im Bauteil, in dem _
der Diibel vermértelt ist, aus behinderter Formanderung (z. B. bei Temperaturwechse[g)'ent-
stehen kénnen, sind zu berticksichtigen. & s

Putze, Bekiesungs-, Bekleidungs- oder Ausgleichschichten gelten als mchttragend und .Y

dirfen bei der Verankerungstiefe nicht beriicksichtigt werden. g‘ o -
) ppstitt
§ 1y entaenes ik
‘(‘;M(\.- v '1’;-;0““‘}‘“! 7
[\ iy
AN e 5 /‘{“9,'.«"'
N e
e
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Die Befestigungsschraube mit Scheiben bzw. Gewindestange mit Scheibe und Mutter fr
den Duibel mit Innengewindehlilse muss, sofern sie nicht vom Werk fir den jeweiligen
Anwendungsfall mitgeliefert wird, vom planenden Ingenieur hinsichtlich der Lange unter
Berucksichtigung der Dicke des anzuschlieBenden Bauteils, der erforderlichen Mindestein-
schraubtiefe und der méglichen Toleranzen festgelegt werden.

Zuldssige Lasten

Die zulassigen Lasten gelten fir die Beanspruchungsrichtungen zentrischer Zug, Querlast
und Schragzug unter jedem Winkel.

Zulassige Lasten in Wanden aus Mauerwerk

Die zuléssigen Lasten des Dubels fiir Verankerungen in verschiedenen Mauerwerksarten
sind in der Tabelle 4, Anlage 6 angegeben.

Bei Verankerungen im Mauerwerk aus Lochsteinen (HLz, KSL, Hbl und Hbn) dirfen die
zulassigen Lasten erhoéht werden, wenn das Bohrloch im Drehgang hergestellt wird. Bei
Kalksandlochsteinen muss zusétzlich nachgewiesen werden, dass die AuBenstege der
Steine mindestens 30 mm (alte Steine) betragen. Im Mauerwerk aus Hochlochziegeln darf
die zulassige Last in 2 HLz 4 auf 0,6 kN, in > HLz 6 auf 0,8 kN und in = HLz 12 auf 1,0 kN
erhéht werden. Im Mauerwerk aus Kalksandlochsteinen darf die zuldssige Last in > KSL 4
auf 0,6 kN, in > KSL 6 auf 0,8 kN und in > KSL 12 auf 1,4 kN erhéht werden. Im Mauerwerk
aus Hohlblocksteinen aus Leichtbeton darf die zulassige Last in > Hbl 2 auf 0,5 kN und in
> Hbl 4 und Hohlblocksteinen aus Beton in > Hbn 4 auf 0,8 kN erhdht werden.

Die maximalen Lasten nach Tabelle 5, Anlage 6, die durch einen Einzeldiibel oder eine
Dibelgruppe in einen einzelnen Stein eingeleitet werden, durfen nicht Gberschritten werden.
Der kleinere Wert, der sich aus den Tabellen 4 und 5 sowie der méglichen Lasterhéhung bei
der Bohrlochherstellung im Drehgang ergibt, ist ma3gebend.

Bei Dubelpaaren und Vierergruppen mit geringerem Achsabstand (min a < red a< a) als in
den Anlagen 7 und 8 angegeben, ist die zuldssige Last je Dubel fir die Verankerungen in
Vollziegeln (Mz), Kalksandvollsteinen (KS), Hochlochziegeln (HLz) und Kalksandlochsteinen
(KSL) nach Anlagen 7 bzw. 8 auf den Wert red F abzumindern.

Die Anordnung der Dubel richtet sich nach Anlage 7.

Fir Verankerungen in Hohlblocksteinen aus Leichtbeton (Hbl) und Hohlblocksteinen aus
Beton (Hbn) ist eine Reduzierung des Achsabstandes nach Anlage 8 nicht zulassig.

Diibelabstéande und Bauteilabmessungen

Die Montagekennwerte und die erforderlichen Achs- und Randabstéande sowie die Mindest-
bauteildicke sind auf den Anlagen 7 und 8 angegeben. Hinsichtlich der Definition der MaBe
siehe Anlage 8.

Biegebeanspruchung
Die zuléssigen Biegemomente sind auf Anlage 6 angegeben.

Die rechnerische Einspannstelle liegt um das MafB des Nenndurchmessers des Anschluss-
gewindes hinter der Oberflache des Verankerungsgrundes. Putz, Fliesen o. &. gelten als

nichttragend. Z S

Bei Biegung mit zuséatzlichem Zug darf die vorhandene Zuglastkomponente folgenden Wert
nicht Uberschreiten:

Fz € zulF(1-=M/zulM) |
- | peutsees W
zulF = zuldssige Last nach Anlage 6 N e Bautet
zulM = zuléssiges Biegemoment nach Anlage 6 "‘»;;.“ » 5 i
Fz = vorhandene Zuglastkomponente R
M = vorhandenes Biegemoment
1.21.3-7/11
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Bei Fassadenbekleidungen mit veranderlichen Biegebeanspruchungen (z. B. infolge Tempe-
raturwechseln) darf der Spannungsausschlag o, = £ 50 N/mm?2 um den Mittelwert oy, bezo-
gen auf den rechnerischen Spannungsquerschnitt des Gewindes der Ankerstange bzw.
Schraube, nicht (iberschritten werden.

3.25 Verschiebungsverhalten

Unter Belastung in Hohe der zuldssigen Lasten nach Anlage 6 ist mit folgenden Verschie-
bungen bei Einzeldlbeln und Diibelgruppen in Richtung der Last zu rechnen:

zentrischer Zug: bis 0,3 mm
Querlast: bis 1,0 mm

Bei Dauerbelastung in Hohe der zulassigen Lasten kénnen zuséatzliche Verschiebungen bis
0,2 mm auftreten. Bei Querlast ist zusétzlich das vorhandene Lochspiel zwischen Dibel und
Anbauteil zu berticksichtigen.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

Der Dibel darf nur als seriengemaB gelieferte Befestigungseinheit verwendet werden.
Einzelteile dirfen nicht ausgetauscht werden.

Es dirfen handelsiibliche Ankerstangen, Scheiben und Muttern verwendet werden, wenn die
nachfolgend aufgefiihrten Anforderungen erfillt sind:

Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften entsprechend Anlage 4,
Tabelle 1 und 2,

Nachweis von Werkstoff und mechanischen Eigenschaften durch ein Abnahmeprif-
zeugnis 3.1 entsprechend DIN EN 10204:2005, die Nachweise sind aufzubewahren,

Markierung der Ankerstange mit der geplanten Verankerungstiefe (siehe Anlagen 2
und 3). Dies kann durch den Hersteller oder vom Baustellenpersonal erfolgen.

Die Montage des zu verankernden Dibels ist nach den gemaB Abschnitt 3.1 gefertigten
Konstruktionszeichnungen und der Montageanleitung des Antragstellers vorzunehmen. Vor
dem Setzen des Diibels ist der Verankerungsgrund festzustellen. Er muss bei Mauerwerk
den Festigkeitsklassen entsprechen, die den zuldssigen Lasten nach Anlage 6 zugeordnet
sind. Die Montage in Fugen ist zuléssig.

Bei Verankerungen mit der Innengewindehiilse aus galvanisch verzinktem Stahl muss die
Befestigungsschraube mit Scheibe bzw. die Gewindestange mit Scheibe und Mutter galva-
nisch verzinkt >5 um nach DIN EN ISO 4042 sein und der Festigkeitsklasse 5.8 nach
DIN EN ISO 898-1 entsprechen.

Bei Verankerungen mit der Innengewindehllse aus nichtrostendem Stahl (Werkstoff-Num-
mer 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4529 und 1.4565) muss die Befestigungsschraube mit
Scheibe bzw. die Gewindestange mit Scheibe und Mutter aus dem gleichen Werkstoff
bestehen wie die Innengewindehiilse und der Festigkeitsklasse 70 nach DIN EN ISO 3506
entsprechen.

4.2 Herstellung und Reinigung des Bohrloches

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberflache des Verankerungsgrundes mit Hartmetall-
Schlag- bzw. Hammerbohrern zu bohren. Die Mauerbohrer aus Hartmetall missen den
Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts fir Bautechnik und des Fachverbandes
Werkzeugindustrie e.V. Uiber die "Kennwerte, Anforderungen und Prifungen von Mauerboh-
ren mit Schneidkopfen aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohriécher von Dibelverarike-==
rungen verwendet werden", Fassung Januar 2002 entsprechen. Die Einhaltung dgr threfr- \\\

kennwerte ist entsprechend Abschnitt 5 des Merkblattes zu belegen. Bohrernenr}durchmes— 2
ser und die Bohrlochtiefe den Anlagen 7 und 8 sind einzuhalten. Fehlbohrunpen sind zu;,
vermorteln. i L

4 peatse®
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Das Bohrloch ist gemaB Montageanleitung des Herstellers durch mindestens 2x Ausblasen,
2x Ausblrsten und 2x Ausblasen zu reinigen. Zum Ausbursten ist die zugehorige auf der
Anlage 5 dargestellte Reinigungsbiirste zu verwenden. Der Durchmesser der Reinigungs-
birste darf 18 mm nicht unterschreiten. Wenn sich die Biirste ohne Widerstand in das Bohr-
loch schieben lasst, ist eine neue Biirste zu verwenden.

4.3 Setzen des Diibels

Die Verankerung in Vollsteinen kann mit oder ohne Siebhiilse erfolgen. Bei Verankerungen
in Lochsteinen ist immer die zugehérige Siebhlise zu verwenden.

Die Siebhiilse muss so in das Bohrloch eingesetzt werden, dass sie bindig mit dem
Verankerungsgrund abschliet. Putz, Fliesen o. 4. missen so im Verankerungsbereich ent-
fernt werden, dass die Siebhiilse bilindig mit dem Verankerungsgrund gesetzt werden kann.

Bei Verwendung der Innengewindehiilse missen die Siebhilse und die Innengewindehilse
immer blndig mit dem Verankerungsgrund abschlie3en.

Das Mischen der Mortelkomponenten erfolgt beim Einpressen im aufgesetzten Statikmischer
der einzelnen Moértelkartuschen geméaB Anlage 5. Die ersten vollen Hiibe jedes Gebindes
(ca. 10 cm) sind zu verwerfen und nicht fir die Verankerung zu verwenden. Die zulassige
Verarbeitungszeit einer Kartusche, einschlieBlich Eindricken der Ankerstange bzw. der
Innengewindehiilse ist in Abhangigkeit von der Temperatur in der Kartusche und im Veran-
kerungsgrund der Montageanleitung zu entnehmen.

Das Bohrloch ist mit der in der Montageanleitung angegebenen Mindestmenge des Injek-
tionsmortels der Mortelkartuschen gemaB Anlage 5 zu verfiullen. Die Ankerstange wird mit
der Hand drehend bis zur Markierung der Verankerungstiefe in die vollvermértelte Siebhulse
bzw. in das vollvermértelte Bohrloch eingedriickt. Die Innengewindehiilse wird mit der Hand
drehend, bis sie mit der Oberflache des Verankerungsgrundes abschlief3t, in die vollvermor-
telte Siebhilse bzw. in das vollvermértelte Bohrloch gedrickt. Bei jeder Arbeitsunter-
brechung, die langer als die angegebene Verarbeitungszeit (siehe hierzu Montageanleitung
des Herstellers) ist, missen die Statikmischer ersetzt werden.

Die Verarbeitungstemperatur des Mértels muss mindestens +5 °C betragen.

Die Temperatur im Verankerungsgrund darf wahrend der Aushartung des Injektionsmértels
-5 °C nicht unterschreiten. Die Wartezeit bis zur Lastaufbringung geman Anlage 6 ist einzu-
halten.

Wenn das anzuschlieBende Bauteil nicht an der Siebhilse/Verankerungsgrund anliegt, ist
unter Berlcksichtigung einer Biegebeanspruchung nach Abschnitt 3.2.1 zu unterfuttern oder
eine Kontermutter zu verwenden.

Bei Verwendung der Innengewindehiilse ist die Mindesteinschraubtiefe der Befestigungs-
schraube/Gewindestange den Anlage 7 und 8 einzuhalten.

Beim Befestigen des Anbauteils mit einem Drehmomentenschlissel darf das in Anlagen 7
und 8 angegebene Drehmoment nicht tberschritten werden.

4.4 Kontrolle der Diibeltragfahigkeit

Die Tragfahigkeit der Dibel ist an jeweils 3 % der Anzahl der in ein Bauteil gesetzten Dibel
- mindestens jedoch an 2 Dibeln je GréBe - durch eine Probebelastung zu kontrollieren. Die
Kontrolle gilt als bestanden, wenn unter der Probebelastung bis zum 1,3fachen Wert der
zuldssigen Zuglast der Anlage 6 keine sichtbare Verschiebung auftritt.

Kann ein Dibel die Kontrollbedingung nicht erfullen, so sind zuséatzlich 25 % der Dubel

(mindestens 5) des Bauteils, in dem der nicht ordnungsgeméaB vermértelte Diibel gesetzt ist, .
zu Uberprifen. Falls ein weiterer Dibel die Kontrollbedingung nicht erfillt, sind, ﬁﬂe Dibel %
dieses Bauteils zu Uberprifen. Alle die Kontrollbedingungen nicht erfillenden @ubel durfen %
nicht zur Kraftlibertragung herangezogen werden. , ]
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Uber die Kontrolle der Diibeltragfahigkeit ist ein Protokoll zu fiihren, in dem die Lage der
gepriften Dibel beziglich des Bauteils, die Hohe der aufgebrachten Belastung und das
Ergebnis anzugeben sind. Das Protokoll ist zu den Bauakten zu nehmen.

4.5 Kontrolle der Ausfiihrung
Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Diibeln betraute
Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des
Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fur die ordnungsgeméBe Ausfiihrung der
Arbeiten zu sorgen.

Wéhrend der Herstellung der Verankerung sind Aufzeichnungen tber den Nachweis des
Verankerungsgrundes (Mauerwerksart, Festigkeitsklasse und Mortelgruppe), der Tempe-
ratur im Verankerungsgrund und die ordnungsgeméBe Montage der Diibel vom Bauleiter
oder seinem Vertreter zu fihren. Die Aufzeichnungen missen wéhrend der Bauzeit auf der
Baustelle bereitliegen und sind den mit der Bauliberwachung Beauftragten auf Verlangen
vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens
5 Jahre vom Unternehmer aufzubewahren.

Andreas Kummerow
Referatsleiter

%
glaubigt

8 G‘Jns‘ l:,‘n_"_ 1
- x‘ "“’ o
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Diibel im eingebauten Zustand im Mauerwerk aus Lochsteinen

a) Einbau der Ankerstange FAKKT-A, FAKKT-AH oder einer handelsiiblichen Gewindestange,
nach Anlage 2 mit Siebhiilse
hy = Bohrlochtiefe

- -

|g = Einbautiefe der Siebhiilse

-

/
NN

\
N\

her = Verankerungstiefe | tfix= Dicke des
o == = Anbauteils
h = Bauteildicke

- —

Diibel im eingebauten Zustand im Mauerwerk aus Volisteinen

b) Einbau der Ankerstange FAKKT-A oder einer handelsiiblichen Gewindestange, nach Anlage
3 ohne Siebhiilse

hg = Bohrlochtiefe

2N
|
H

hef = Veranig_erungs}iefe

h =Bautei_ldicke . ) : \

-

FAKKT Injektionssystem

Anlage 1
Einbauzustand
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Systemkomponenten fiir den Einbau im Mauerwerk aus Lochsteinen mit Siebhiilse

Kunststoff-Siebhiilse FAKKT-SH 14x100 und 16x100

= |
T e . 1
~

Ankerstangen FAKKT-A oder handelsiibliche Gewindestangen M8, M10

ke e v ey

FAKKT-A oder handelsiibliche Gewindestange M8 FAKKT-A oder handelsiibliche Gewindestange M10
mit FAKKT-SH 14x100 mit FAKKT-SH 16x100
bt — 3 2

Bd2
e

P i 1 i_____‘_J Pr?;ng: W<eizei:‘r::n.

M10 GewindegroRe

Pdz
|
)
Ty

- hef -
bei nichtrostendem Stahl 1.4401, 1.4404
Ankerstangen FAKKT-AH M12 oder 1.4571
FAKKT-AH M12 mit FAKKT-SH 16x100 zusétzlich A4
1 bei nichtrostendem Stahl 1.4529 / 1.4565
zusitzlich HCR.
ST i o
' = '
- h e’ -
L

— -

Pragung:  <>M12

Innengewinde-Ankerstange FAKKT-IGH M6 und FAKKT-IGH M8
FAKKT-IGH M6 und FAKKT-IGH M8, mit FAKKT-SH 16x100

2 Pragung: <> M6
M8
/:v&v: i <>

ST Saresena e =

\k SNARESN '

20
het =L S /«:"

\y
}

Befestigungsschraube bzw. Gewindestange mit Scheibe und Mutter entsprechend Tailéelle 1, Ahlf"ege 4

Teutsches Institut

FAKKT Injektionssystem %’f‘f\{“ A ‘:“‘k
Systemkomponenten fiir Lochsteine mit Siebhiilse: A;\ﬁgng”’
Siebhiilse FAKKT-SH, Ankerstangen FAKKT-A, FAKKT-AH,
Innengewinde-Ankerstange FAKKT-IGH
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Systemkomponenten fiir Vollsteine ohne Siebhiilse

Ankerstangen FAKKT-A oder handelsiibliche Gewindestangen M8, M10, M12

L
hef

2dz
I

Prégung: @ M12
<> Werkzeichen,

zusétzliche Langenkennung
fiir DUbelgrofte M12

H Léngenkennung
(Tabelle Anlage 3)

hef M12  GewindegriRe

9dz
N

bei nichtrostendem Stahl 1.4401, 1.4404
oder 1.4571
2usétzlich A4

bei nichtrostender Stahl 1.4529 / 1.4565
zusétzlich HCR.

.

Liangenkennung F G H 1 J K L M
Diibellange min 2 |101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 152,4 | 165,1 | 177,8 | 190,5
Diibellange max < |114,3|127,0|139,7 | 152,4 | 165,1 | 177,8 | 190,5 | 203,2

Liangenkennung N 0] P Q R S T U \ w X Y z

Dibellange min 2 12032 |215,9 | 228,6 | 241,3 | 254,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8 | 457,2
Diibellange max < | 21592286 | 241,3 | 254,0 | 279,4 | 304,8 | 330,2 | 355,6 | 381,0 | 406,4 | 431,8 | 457,2 | 483,0
MafRe in mm

Innengewinde-Ankerstange FAKKT-IG M6 und FAKKT-IG M8

}’/19’/712’4.’4’/&.'/ ey

} - 20 S ——

FAKKT Injektionssystem

Systemkomponente fiir Volisteine ohne Siebhiilse:
Ankerstange FAKKT-A, Innengewinde-Ankerstange FAKKT-IG
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Tabelle 1: Werkstoffe
Stahl galvanisch Stahl "
Bezeichnung verzinkt nach feuerverzinkt, nach ls!:gl':lter:tender g::::rﬁz:nder
DIN ISO 4042 2 5um | ENISO 1461 2 40pym
1.4401, 1.4404, 1.4571 | 1.4529, 1.4565
Stahl, Stahl, : ; 2
1 | Ankerstange Festigkeitsklasse 5.8 | Festigkeitsklasse 5.8 ';ae‘;: gi';‘iéﬁ&iss’e . gzgzgi':iéﬁgsie -
RINEN |50 83841 | IDINEN 1501 885-1 nach EN ISO 3506 nach EN ISO 3506
1.4401, 1.4571 1.4529, 1.4565
2 Sechskantmutter | Festigkeitsklasse 8 Festigkeitsklasse 8 nach EN 10088, nach EN 10088,
nach DIN 934 DIN EN 20898-2 DIN EN 20898-2 Festigkeitsklasse 70 Festigkeitsklasse 70
nach EN ISO 3506 nach EN ISO 3506
Unterlegscheibe
Stahl, Stahl,
3 KA mindestens 1.0037 mindestens 1.0037 TAAGT, 14571 14529, 1.4565
EN ISO 7089, DIN EN 10025 DIN EN 10025 nach EN 10 088, nach EN 10 088,
EN 1SO 7093-1
Innengewinde-
g’;’;:;f:;‘:ggs Stan 1.4401, 1.4404, 14571 | 1.4529, 1.4565
~ o nach EN 10088, nach EN 10088,
. schraube bzw. E?;tgm'tssgaszt 15 8 B Festigkeitsklasse 70 Festigkeitsklasse 70
Gewindestange, nach EN ISO 3506 nach EN ISO 3506
Scheibe und
Mutter
5 Siebhtilse Polypropylen
6 Mdrtelkartusche Vinylesterharz, styrolfrei

Anforderungen an handelsiibliche Gewindestangen:
- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften geman Tabelle 2
- Abnahmeprifzeugnis 3.1 nach EN 10204
Markierung der Setztiefe anbringen

Tabelle 2: Abmessungen der Ankerstangen FAKKT-A, FAKKT-AH
5 fiir Loch- und . .
Typ Grofe Voilsteitie fiir Vollsteine Ankerstange
T hne
FAKKT mit Siebhiilse Sieobr?ﬂlse @dy [mm] | het [mm] Loin [MM] | Linax [mm]
-A M8 | FAKKT-SH 14x100 v M8 80 89,5 500
-A M10 |FAKKT-SH 16x100 v M10 20 101,5 500
-AH M12 |FAKKT-SH 16x100 - 8 93 107,5 500
-A M12 - v M12 293 107,5 500
Tabelle 3: Abmessungen der Innengewindeankerstangen FAKKT-IGH, FAKKT-IG
.. fiir Loch- und Volisteine Innengewinde- i
Typ s mit Siebhiilse Ankerstange AUSsHQ Lange
M FAKKT-SH @do x Is " @ d2 [mm] da het = L [mm]
FAKKT- M6 FAKKT-SH 16x100 8 M12 93
IGH M8 FAKKT-SH 16x100 8 M12 93 = %\
FAKKT- M6 fur Volisteine . M10 8wt Y
IG M8 ohne Siebhiilse - M12 Jo3 i
") Bohrernenndurchmesser do, Anlage 7, Tabelle 8 i" o ettt
‘ L e LS
. R R Oeuir e W
FAKKT Injektionssystem | g Bawee™”
Anlage-4-~
Werkstoffe, Abmessungen
Z28312.11 1.21.3-7111
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Mértel Kartuschen FAKKT
(verschiedene GebindegroRen)

Aufdruck:
FAKKT Injektionsmértel,
Verarbeitungshinweise, Sicherheitshinweise,
i Haltbarkeitsdatum, Aushartezeit, Verarbeitungszeit
il (temperaturabhéngig)

Aufdruck:
FAKKT Injektionsmdrtel,

Verarbeitungshinweise, Sicherheitshinweise, Haltbarkeitsdatum,
Aushértezeit, Verarbeitungszeit (temperaturabhzngig)

VerschluBkappe INEEEEREREEE lﬂ‘,

Statikmischer
Einwegteil, bei Arbeitsunterbrechung auswechseln.

Reinigungsbiirste

Bohrlochreinigung

j!

Bohrloch erstellen 2x Ausblasen, 2x Biirsten, 2x Ausblasen

O |

\ ey aaka oIS
. entsil
y

FAKKT Injektionssystem ki

Mértelkartuschen, Reinigungsbiirste
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Tabelle 4: Zuldssige Lasten fiir Zug, Querlast und Schriagzug unter jedem Winkel
bei Lastangriff unmittelbar am Verankerungsgrund; hierbei diirfen die
maximalen Lasten der Tabelle 5, die in einem einzelnen Stein eingeleitet
werden, nicht Giberschritten werden.

Ankerstange | Vollsteine Lochsteine "
M6, M8, > > > > > > > > > > >
M10,M12 | Mmz12 | KS12 | HLz4 | HLz6 |HLz 12| KSL4 | KSL6 | KSL12 | HBI2 | HBI4 | Hbn 4

zul. F [kN] 1,7 1,7 0,3 0,4 0,8 0.4 0,6 0,8 0,3 0,6 0,6

" Erhéhung der Lasten in Lochsteinen unter besonderen Bedingungen siehe Abschnitt 3.2.2.1

Tabelle 5: Maximale Lasten die durch einen Einzeldiibel oder eine Diibelgruppe
in einen einzelnen Stein eingeleitet werden diirfen.

Steinformat <3DF 4 bis 10 DF > 10 DF
ohne Auflast max. F [kN] 1 1,4 2
mit Auflast max. F [kN] 1,4 1,7 25

") Gilt fiir alle Voll- und Lochsteinarten gemaR Tabelle 4.

Tabelle 6: Wartezeiten bis zum Aufbringen der Last
(Die Temperatur im Verankerungsgrund darf wéhren der Aushértung -5°C
nicht unterschreiten).

Temperatur im -5°C 0°Cc #5°C | +10°C | +20°C | +30°C | +35°C | +40°C
Verankerungsgrund

Aushartezeitin Minuten | 55, 180 120 80 45 25 20 15
(Richtzeit)

Tabelle 7: Zuldssige Biegemomente der Ankerstangen in [Nm].

iR

Ankerstange
FAKKT-A
. & FAKKT-IGH FAKKT-A
DiibelgroBe FAKKT-IGH FAKKT-A
FAKKT-IG FAKKT-IG FAKKT-AH
M6 M8 M10 M12
Stahl verzinkt
Festigkeitsklasse 5.8 44 " 21 L
Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4404, 1.4571 49 12 24
Nichtrostender Stahl 1.4529, 1.4565 4,9 94 19 f
;% Deut g;c“(“i“ i
FAKKT Injektionssystem .
Anlage 6

Zulédssige Lasten im Mauerwerk, Wartezeiten,
Zulassige Biegemomente
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Tabelle 8: Montagekennwerte und Bauteilabmessungen im Loch- und Volistein
mit Siebhiilse

Ankerstangentyp FAKKT-A | PAXKT | FAKKT-IGH
AnkerstangengroRe M8 M10 | M12 M6 M8
Bohrernenndurchmesser do [mm] 14 16 16 16 16
Bohrlochtiefe hp 2 [mm] 105
Einbau der Siebhillse @do x I, B i oo
Verankerungstiefe der Ankerstange hes  [mm] 80 90 | 93 93 93
Einschraubtiefe mins [mm] - 8 8
der Befestigungsschraube/ Gewindestange maxs [mm] - 20 20
Achsabstand (Diibelgruppe) " a> [mm] 100 (200)?

mina [mm] 50 %
Mindestzwischenabstand (Einzeldiibel) a,= [mm] 250
Randabstand a,> [mm] 200 (250) ¥
Randabstand bei besonderen Bedingungen ¥ a, > [mm] 50 (60)
Bauteildicke hz [mm] 110
Durchmesser der Reinigungsbiirste dg2 [mm] 18
Durchgangsloch im anzuschlieBenden Bauteil  d;<  [mm] 9 | 12 | 14 | 7 [ 9
max. Drehmoment beim Befestigen Tingt [Nm] 89

Die maximalen Lasten nach Tabelle 5 diirfen nicht {iberschritten werden.
2 Klammerwert gilt fiir Hbl- und Hbn- Mauerwerk.
Y mina gilt nicht fiir Hbl- und Hbn- Mauerwerk.
*) Gilt fir Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis. Gilt nicht fiir zum freien Rand gerichtete Abscherlast.
% Klammerwert gilt fiir Verwendung im Vollstein.
® 2 Nm bei nicht anliegender Ankerplatte am Verankerungsgrund

Bauteilabmessungen

.............................................

.............................................

S ¢" e
I e o
&

") Die Achsabstinde a diirfen bei Diibelpaaren und Vierergruppen bis zum Mindestwert unterschritten werden,
wenn die zulassigen Lasten abgemindert werden (siehe unten). Dies gilt nicht fiir Hbl- und Hbn- Mauerwerk.

FAKKT Injektionssystem

Verankerung im Lochstein und Volistein:
Montagekennwerte und Bauteilabmessungen

Anlage 7

Z28312.11
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Ankerstangentyp FAKKT-A FAKKT-IG
Ankerstangengroe M8 | M10 | M12 M6 M8
Bohrernenndurchmesser do [mm]| 10 12 14 12 14
Bohrlochtiefe hp2 [mm]| 85 95 98
Verankerungstiefe der Ankerstange hes [mm] | 80 90 293 93 93
Einschraubtiefe mins [mm] - 8 8
der Befestigungsschraube max s [mm] - 20 20
Achsabstand " a> [mm] 100

(Dibelgruppe) min a 50
Mindestzwischenabstand (Einzeldiibel) a,= [mm] 250

Randabstand a,> [mm] 250

Randabstand bei besonderen Bedingungen ¥ g > [mm] 60

Bauteildicke h2 [mm] 110

Durchmesser der Reinigungsbiirste dg2 [mm] 18
Durchgangsloch im anzuschlieRenden Bauteil di< [mm] 9 12 14 7 9
max. Drehmoment beim Befestigen T e [Nm] 87

nicht tiberschritten werden.
2 Gilt fiir Mauerwerk mit Auflast oder Ki

1

5
G+t o
i &> 4

&
& O
_ar_redaL

Reduzierte zuldssige Lasten bei reduzierten Achsabstianden

je Dibel, bei Dibelgruppen mit mina<reda<a
(siehe Abschnitt 3.2.2.1).

Diibelpaar: red F=zul F e xa
xa= 1+ red a ey <1
a
Vierergruppe: red F = zul F e xa; e xa,

2
zul F = zulassige Last je Diibel nach Tabelle 4’

7/

red F = reduzierte Last je Diibel 7 il
a = Achsabstand nach Tabelle 8{’ und9 £
red a = reduzierter Achsabstand

ppnachweis. Gilt nicht fiir zum freien Rand gerichtete Abscherlast.
*) 2 Nm bei nicht anliegender Ankerplatte am Verankerungsgrund.

Reduzierte zuldssige Lasten fiir Verankerungen in Vollsteinen und Lochsteinen

Y Dewterh®T

Tabelle 9: Montagekennwerte und Bauteilabmessungen im Volistein ohne Siebhiilse

") Die Achsabstinde a diirfen bei Diibelpaaren und Vierergruppen bis zum Mindestwert unterschritten werden,
wenn die zuldssigen Lasten abgemindert werden (siehe unten). Die maximalen Lasten nach Tabelle 5 diirfen

FAKKT Injektionssystem

R

Verankerung im Vollstein:
Montagekennwerte und Bauteilabmessungen, Reduzierte zuléssige

Lasten
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