Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priiffamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Allgemeine Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

bauaufsichtliche

Zulassu ng Datum: Geschiftszeichen:
03.03.2011 | 22-1.21.3-16/11

Zulassungsnummer: Geltungsdauer

Z-21.3-1816 vom: 22, Februar 2011

bis:  31. Mai 2015

Antragsteller:

Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH
IndustriestraB3e 6

86551 Aichach

Zulassungsgegenstand:

| stitut -
\\\fur Bauteehnik /

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 10 Seiten und 6 Anlagen.
Der Gegenstand ist erstmals am 22. Februar 2006 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt | KolonnenstrafRe 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-21.3-1816 Seite 2 von 10 | 3. Marz 2011

| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (ber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Besﬁﬁﬁ'mquen @\
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergénzy’ und gedndert ‘\
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordem. | € -
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand

Das "Apolo Mea Injektionssystem Vinyl" (im weiteren Dlbel genannt) besteht aus dem
Injektionsmortel "Apolo Mea Resifix VY" , einer Siebhlse und einer Ankerstange mit Mutter
und Scheibe in den GréBen M8, M10 und M12 (im Verankerungsbereich M10) bzw. einer
Ankerstange M10 mit einem Innengewinde M8 (M8 IG). Die Ankerstange (einschlieBlich
Mutter und Scheibe) besteht aus Stahl galvanisch verzinkt oder aus nichtrostendem Stahl.

Das Verankerungssystem beruht auf Ausnutzung von Verbund und Formschluss zwischen
Injektionsmartel, Siebhiilse, Ankerstange und Verankerungsgrund.

Auf der Anlage 1 ist der Dubel im eingebauten Zustand dargestellt.

1.2 Anwendungsbereich

Der Dubel darf fir Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet werden,
sofern keine Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die
Gesamtkonstruktion einschlieBlich des Dubels gestellt werden.

Die Temperatur darf im Bereich der Vermortelung 50 °C, kurzfristig 80 °C nicht
Uberschreiten.

Der Verankerungsgrund muss aus Mauerwerk nach DIN 1053 bestehen. Die zuldssigen
Verankerungsgriinde sind im Abschnitt 3.1, Tabelle 3.1 angegeben.

Der Mértel muss mindestens den Anforderungen an Normalmortel der Mértelgruppe II, flr
Dinnbett- oder Leichtmdrtel nach  DIN 1053-1:1996-11, Anhang A.3  bzw.
DIN V 18580:2007-03 entsprechen.

Der Dlbel darf auch in Fugen des Mauerwerks verankert werden.

Der Dibel aus galvanisch verzinktem Stahl darf nur fiir Bauteile in geschlossenen Rdumen,
z. B. Wohnungen, Blrordumen, Schulen, Krankenhdusern, Verkaufsstétten - mit Ausnahme
von Feuchtraumen - verwendet werden.

Der Dubel (Ankerstange, Unterlegscheibe und Sechskantmutter) aus nichtrostendem Stahl
mit den Werkstoff-Nummern 1.4401, 1.4404 und 1.4571 darf auch fir Konstruktionen der
Korrosionswiderstandsklasse Il entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
"Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stahlen" Zul.-Nr. Z-30.3-6
verwendet werden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
Der Dibel muss in seinen Abmessungen und Werkstoffangaben den Angaben der Anlagen
entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoff-
angaben, Abmessungen und Toleranzen des Dibels sowie die chemische Zusammen-
setzung des Injektionsmértels mussen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik,.bei der
Zertifizierungsstelle und der fremdiiberwachenden Stelle hinterlegten Angaben efitsprecher:,

Z9964.11 1.21.3-16/11
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Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung
Verpackung und Lagerung

Die zwei Komponenten des Injektionsmértels werden ungemischt in Kartuschen gemaf der
Anlage 3 geliefert.

Der Injektionsmértel ist vor Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung zu schitzen und
entsprechend der Montageanleitung trocken bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C zu
lagern.

Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Dibels muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Zusatzlich ist das Werkzeichen, die Zulassungsnummer
und die vollstdndige Bezeichnung der Dibel anzugeben. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Die Injektionsmortel-Kartusche ist entsprechend der Verordnung liber geféhrliche Arbeits-
stoffe zu kennzeichnen und mit der Aufschrift "Apolo Mea Resifix VY" und KartuschengréBe
in "ml" sowie Angaben Uber die Haltbarkeit, Gefahrenbezeichnung und Verarbeitung zu
versehen. Die mit dem Injektionssystem mitgelieferte Montageanleitung muss Angaben Uber
SchutzmaBnahmen zum Umgang mit geféhrlichen Arbeitsstoffen enthalten.

Der Dubel wird mit dem Produktnamen und der GewindegréBBe bezeichnet, z. B. Apolo Mea
Injektionssystem Vinyl M8.

Jeder Ankerstange sind das Werkzeichen, die DubelgréBe und die Verankerungstiefe
(Ankerstange) gemaB Anlage 2 einzupragen, z.B. CVM M10. Der Dibel aus nicht-
rostendem Stahl aus dem Woerkstoff 1.4401, 1.4404 oder 1.4571 erhalt zusétzlich die
Pragung "A4". Die erforderliche Verankerungstiefe muss aus der in Anlage 2 dargestellten
Markierung der Ankerstange ersichtlich sein.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Dibels mit den Bestlmmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zuiassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Dibels nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Dubels eine hierfur
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuflihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im
Folgenden aufgefiihrten Maf3nahmen einschlieBBen. B

Fir Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle I;f" ders ﬁé
Deutschen Institut flir Bautechnik und der fremdlberwachenden Stelle hlnterhégte meplan
maf3gebend.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine FremdUber-
wachung regelmaBig zu Gberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung der Dlbel durchzufiihren und es
missen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der Fremdlberwachung ist der beim Deutschen Institut fir
Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan maBgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens flnf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Entwurf

Die Verankerungen sind ingenieurmaBig zu planen. Unter Berlcksichtigung der zu

verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen

anzufertigen. .
-~

In der nachfolgenden Tabelle 3.1 sind die zulassigen Verankerungsgriinde angggebeu N\

Z9964.11 1.21.3-16/11
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Tabelle 3.1 Zulassige Verankerungsgriinde

Verankerungsgrund
1 [Vollziegel nach
o DIN 105-1
e DINV 105-1:2002-06 2 Mzi2
e DINV 105-100:2005-10
2 | Kalksandvollsteine nach
e DIN 106-1
DINV 106-1:2003-02 EhS2
e DINV 106:2005-10
3 | Kalksandlochsteine nach
e DIN 106-1
e DINV 106-1:2003-02 2 il 4
e DINV 106:2005-10
4 [Hochlochziegel nach
e DIN 105-1
e DINV 105-1:2002-06 = Rt
e DINV 105-100:2005-10

3.2 Bemessung
3.21 Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmaBig zu bemessen. Der Nachweis der unmittelbaren
ortlichen Krafteinleitung in den Verankerungsgrund ist erbracht. Die Weiterleitung der zu
verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Eine Biegebeanspruchung des Dubels darf nur dann unberlcksichtigt bleiben, wenn alle
folgenden Bedingungen eingehalten werden:

- Das anzuschlieBende Bauteil muss aus Metall bestehen und ohne Zwischenlage im
Bereich der Verankerung ganzflachig gegen den Verankerungsgrund verspannt sein.

- Das Anbauteil muss mit seiner ganzen Dicken an der Ankerstange anliegen.

- Das Durchgangsloch im anzuschlieBenden Bauteil darf die Werte der Anlage 6 nicht
Uberschreiten.

Zusatzbeanspruchungen, die im Dibel, im angeschlossen Bauteil oder im Bauteil, in dem
der Dibel vermortelt ist, aus behinderter Formanderung (z. B. bei Temperaturwechseln)
entstehen kénnen, sind zu berucksichtigen.

Putze, Bekiesungs-, Bekleidungs- oder Ausgleichschichten gelten als nichttragend und
diirfen bei der Verankerungstiefe nicht berlcksichtigt werden.

Die Befestigungsschraube flir die Ankerstange mit Innengewinde (M8 IG) muss, sofern sie
nicht vom Werk far den jeweiligen Anwendungsfall mitgeliefert wird, vom planenden
Ingenieur hinsichtlich der Schraubenlange unter Berlcksichtigung der Dicke des
anzuschlieBenden Bauteils, der erforderlichen Mindesteinschraubtiefe und der mdglichen
Toleranzen festgelegt werden.

3.2.2 Zulédssige Lasten s

Die zulassigen Lasten gelten fur die Beanspruchungsrichtungen zentrischer Zug, Quél’iast
und Schragzug unter jedem Winkel. f/ \ \

Die zulasmgen Lasten des Dubels fur Verankerungen in verschiedenen Mauerwerksarten
sind in der Tabelle 3, Anlage 4 angegeben. Y Dentsches Institut

\. (SR

79964.11 1.21.3-16/11
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Bei Verankerungen im Mauerwerk aus Lochsteinen (HLz, KSL) diirfen die zuléssigen Lasten
erhoht werden, wenn das Bohrloch im Drehgang hergestellt wird. Bei Kalksandlochsteinen
muss zusatzlich nachgewiesen werden, dass die AuBenstege der Steine mindestens 30 mm
(alte Steine) betragen. Im Mauerwerk aus Hochlochziegeln darf die zuléssige Last in = HLz 4
auf 0,6 kN, in 2HLz 6 auf 0,8 kN und in = HLz 12 auf 1,0 kN erhdht werden. Im Mauerwerk
aus Kalksandlochsteinen darf die zulassige Last in = KSL 4 auf 0,6 kN, in = KSL 6 auf 0,8 kN
und in =2 KSL 12 auf 1,4 kN erhéht werden.

Die maximalen Lasten nach Tabelle 4, Anlage 4, die durch einen Einzeldibel oder eine
Dibelgruppe in einen einzelnen Stein eingeleitet werden, diirfen nicht Gberschritten werden.
Der kleinere Wert, der sich aus den Tabellen 3 und 4 sowie der méglichen Lasterh6hung bei
der Bohrlochherstellung im Drehgang ergibt, ist maBgebend.

Bei Diibelpaaren und Vierergruppen mit geringerem Achsabstand (mina<red a <a) als in
Anlage 6 angegeben, ist die zuldssige Last je Dibel far die Verankerungen in
Vollziegeln (Mz), Kalksandvollsteinen (KS), Hochlochziegeln (HLz) und Kalksandloch-
steinen (KSL) nach Anlage 6 auf den Wert red F abzumindern.

Die Anordnung der Diibel richtet sich nach den Anlagen 5 und 6.

Diibelabstiande und Bauteilabmessungen

Die Montagekennwerte und die erforderlichen Achs- und Randabstédnde sowie die Mindest-
bauteildicke sind auf der Anlage 6 angegeben. Hinsichtlich der Definition der MaBe siehe
Anlagen 1, 2, 5 und 6.

Biegebeanspruchung

Die zuldssigen Biegemomente sind auf Anlage 5 angegeben.

Die rechnerische Einspannstelle liegt um das MaB des Nenndurchmessers des Anschluss-

gewindes hinter der Oberflaiche des Verankerungsgrundes. Putz, Fliesen o. 4. gelten als
nichttragend.

Bei Biegung mit zuséatzlichem Zug darf die vorhandene Zuglastkomponente folgenden Wert
nicht Uberschreiten:

F, < zulF (1 - M/zul M)

zulF = zulassige Last nach Anlage 4

zulM = zulassiges Biegemoment nach Anlage 5
Fz = vorhandene Zuglastkomponente

M = vorhandenes Biegemoment

Bei Fassadenbekleidungen mit verdnderlichen Biegebeanspruchungen (z.B. infolge
Temperaturwechseln) darf der Spannungsausschlag o, = + 50 N/mm?2 um den Mittelwert oy,
bezogen auf den rechnerischen Spannungsquerschnitt des Gewindes der Ankerstange,
nicht Gberschritten werden.

Verschiebungsverhalten

Unter Belastung in Hohe der zulassigen Lasten nach Anlage 4 ist mit folgenden Verschie-
bungen bei Einzeldiibeln und Dibelgruppen in Richtung der Last zu rechnen:

zentrischer Zug: bis 0,3 mm
Querlast: bis 1,0 mm P N

Bei Dauerbelastung in Hohe der zuldssigen Lasten kénnen zuséatzliche Verschlebdngeh bis
0,2 mm auftreten. Bei Querlast ist zusatzlich das vorhandene Lochspiel zwnschen D[‘Jbel und

Anbauteil zu berticksichtigen. | ed |
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4.2
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Bestimmungen fiir die Ausfuhrung

Allgemeines

Der Dibel darf nur als seriengemaB gelieferte Befestigungseinheit verwendet werden.
Einzelteile diirfen nicht ausgetauscht werden.

Es durfen handelstbliche Ankerstangen, Scheiben und Muttern verwendet werden, wenn die
nachfolgend aufgefihrten Anforderungen erfiillt sind:

- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften entsprechend Anlage 2 sowie
Anlage 3, Tabelle 2,

- Nachweis von Werkstoff und mechanischen Eigenschaften durch ein Abnahmeprii-
zeugnis 3.1 entsprechend DIN EN 10204:2005, die Nachweise sind aufzubewahren,

- Markierung der Ankerstange mit der geplanten Verankerungstiefe (siehe Anlage 2). Dies
kann durch den Hersteller oder vom Baustellenpersonal erfolgen.

Die Montage des zu verankernden Dibels ist nach den gemaB Abschnitt 3.1 gefertigten
Konstruktionszeichnungen und der Montageanleitung des Antragstellers vorzunehmen. Vor
dem Setzen des Dubels ist der Verankerungsgrund festzustellen. Er muss bei Mauerwerk
den Festigkeitsklassen entsprechen, die den zulassigen Lasten nach Anlage 4 zugeordnet
sind. Die Montage in Fugen ist zulassig.

Bei Verwendung der Ankerstange mit Innengewinde aus galvanisch verzinktem Stahl muss
die Befestigung des Anbauteils mit einer Befestigungsschraube oder Gewindestange
mindestens der Festigkeitsklasse 5.8, einer Scheibe und einer Mutter mindestens der
Festigkeitsklasse 5 in der Ausflihrung aus galvanisch verzinktem Stahl bestehen.

Bei Verwendung der Ankerstange mit Innengewinde aus nicht rostendem Stahl muss die
Befestigung des Anbauteils mit einer Befestigungsschraube oder Gewindestange
mindestens der Festigkeitsklasse 70, einer Scheibe und einer Mutter mindestens der
Festigkeitsklasse 70 in der Ausfliihrung aus nichtrostendem Stahl (Werkstoff 1.4401, 1.4404
oder 1.4571) bestehen.

Herstellung und Reinigung des Bohrloches

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberflache des Verankerungsgrundes mit Hartmetall-
Schlag- bzw. Hammerbohrern zu bohren. Die Mauerbohrer aus Hartmetall missen den
Angaben des Merkblattes des Deutschen Instituts fir Bautechnik und des Fachverbandes
Werkzeugindustrie e.V. Uber die "Kennwerte, Anforderungen und Priifungen von Mauer-
bohrern mit Schneidkdépfen aus Hartmetall, die zur Herstellung der Bohrlécher von Dibel-
verankerungen verwendet werden", Fassung Januar 2002 entsprechen. Die Einhaltung der
Bohrerkennwerte ist entsprechend Abschnitt 5 des Merkblattes zu belegen. Bohrer-
nenndurchmesser und die Bohrlochtiefe der Anlage 6 sind einzuhalten. Fehlbohrungen sind
zu vermorteln.

Das Bohrloch ist in Vollsteinen und in Lochsteinen geméan Montageanleitung des Herstellers
grundlich durch mindestens 2x ausblasen, 2x ausblrsten und 2x ausblasen, zu reinigen.

Zum Ausbursten ist die zugehorige Reinigungsbliirste geméaR Anlage 5, mit einem AuBen-
durchmesser von 20 mm zu verwenden. Vor Verwendung der Birste ist zu kontrollieren, ob
die Burste einen noch ausreichenden Burstendurchmesser aufweist, d.h., die Birste muss
bei Verwendung der Siebhllse mindestens noch einen Durchmesser von 17 mm und bei
Verankerung ohne Siebhiilse im Vollsteinmauerwerk mindestens noch einen Dyrctfmessél*«
von 13 mm aufweisen. ¢ v
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Setzen des Diibels

Die Verankerung in Vollsteinen kann mit oder ohne Siebhlilse erfolgen. Bei Verankerungen
in Lochsteinen ist immer die zugehdrige Siebhilse zu verwenden.

Die Siebhiilse muss so in das Bohrloch eingesetzt werden, dass sie bindig mit dem
Verankerungsgrund abschlieBt. Putz, Fliesen o. 4. missen so im Verankerungsbereich
entfernt werden, dass die Siebhllse bindig mit dem Verankerungsgrund gesetzt werden
kann.

Das Mischen der Mértelkomponenten erfolgt beim Einpressen im aufgesetzten Statikmischer
der einzelnen Mortelkartuschen geméaB Anlage 3. Der Injektionsmortel ist ausreichend
gemischt, wenn er eine gleichmaBige graue Farbe aufweist. Die ersten 10cm des
Injektionsmértels jedes Gebindes sind zu verwerfen und nicht fir die Verankerung zu
verwenden. Die zulassige Verarbeitungszeit einer Kartusche, einschlieBlich Eindriicken der
Ankerstange ist in Abhangigkeit von der Temperatur in der Kartusche und im Veranke-
rungsgrund der Montageanleitung zu entnehmen.

Das Bohrloch ist mit der in der Montageanleitung angegebenen Mindestmenge des Injek-
tionsmortels der Mértelkartuschen gemaB Anlage 3 zu verfullen. Die Ankerstange wird mit
der Hand drehend bis zur Markierung der Verankerungstiefe in die/das voll vermdrtelte
Siebhiilse/Bohrloch eingedriickt. Bei jeder Arbeitsunterbrechung, die lédnger als die
angegebene Verarbeitungszeit (siehe hierzu Montageanleitung des Antragstellers) ist,
mussen die Vorsatzteile der Kartusche ersetzt werden.

Die Verarbeitungstemperatur des Mértels muss mindestens +5 °C betragen.

Die Temperatur im Verankerungsgrund darf wahrend der Aushéartung des Injektionsmértels
+5 °C nicht unterschreiten. Die Wartezeit bis zur Lastaufbringung geméaB Anlage 4 ist
einzuhalten.

Wenn das anzuschlieBende Bauteil nicht an der Siebhiilse/Verankerungsgrund anliegt, ist
unter Berlicksichtigung einer Biegebeanspruchung nach Abschnitt 3.2.1 zu unterfittern oder
eine Kontermutter zu verwenden.

Beim Befestigen des Anbauteils mit einem Drehmomentenschlissel darf das in Anlage 6
angegebene Drehmoment nicht Uberschritten werden.

Kontrolle der Diibeltragfahigkeit

Die Tragfahigkeit der Dibel ist an jeweils 3 % der Anzahl der in ein Bauteil gesetzten Dibel
- mindestens jedoch an 2 Diibeln je GréBe - durch eine Probebelastung zu kontrollieren. Die
Kontrolle gilt als bestanden, wenn unter der Probebelastung bis zum 1,3fachen Wert der
zulassigen Zuglast der Anlage 4 keine sichtbare Verschiebung auftritt.

Kann ein Dubel die Kontrollbedingung nicht erflillen, so sind zusétzlich 25 % der Dubel
(mindestens 5) des Bauteils, in dem der nicht ordnungsgeman vermértelte Diibel gesetzt ist,
zu Uberpriifen. Falls ein weiterer Dubel die Kontrollbedingung nicht erflllt, sind alle Dibel
dieses Bauteils zu Uberprifen. Alle die Kontrollbedingungen nicht erfiillenden Dibel dirfen

nicht zur Kraftlbertragung herangezogen werden. i

Uber die Kontrolle der Diibeltragféhigkeit ist ein Protokoll zu filhren, in dem dle Lage der
gepriiften Dilbel beziiglich des Bauteils, die Hohe der aufgebrachten Belastung urfd das
Ergebnis anzugeben sind. Das Protokoll ist zu den Bauakten zu nehmen. 7]

2
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Kontrolle der Ausfithrung

Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Dibeln betraute
Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des
Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fir die ordnungsgemafe Ausflhrung der
Arbeiten zu sorgen.

Wahrend der Herstellung der Verankerung sind Aufzeichnungen Uber den Nachweis des
Verankerungsgrundes (Mauerwerksart, Festigkeitsklasse und Mértelgruppe), der
Temperatur im Verankerungsgrund und die ordnungsgeméBe Montage der Dubel vom
Bauleiter oder seinem Vertreter zu fihren. Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit
auf der Baustelle bereitliegen und sind den mit der Bauiliberwachung Beauftragten auf
Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten
mindestens 5 Jahre vom Unternehmer aufzubewahren.

1.21.3-16/11



Diibel im eingebauten Zustand im Mauerwerk aus Lochstein
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Ankerstange M8, M8 IG, M10, M12*

pe

g Markierung
Pragung [ der Setztiefe M8 und M10 i
\{ _ = — -
ariante:
n M12 i Sechskantkopf
_ — —~ - I f—-‘ )
J Typ B hes | S f ‘
i Varianten:
: - M8 IG abgeschragte Enden
g i;}}};;}}}}}};;}%i — . i {) . .
- ! Typ C N | "é‘_T ) . .
%/

mit Préagung (Typ A, B, C):

- Werkzeichen: CVM; Gewindegrofe: M
- zusétzlich bei nichtrostendem Stahl: A4

- z.B.CVM M8 A4

oder Handelstiibliche Gewindestange (nur Typ A) mit:
- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemal Tabelle 2
- Abnahmeprifzeugnis 3.1 gemaR DIN EN 10204:2005

- Markierung der Setztiefe
* M10 im Verankerungsbereich

Siebhiilse (Kunststoff)

SH 13 /100 und SH 15/100

S

32 —=— y
Tabelle 1: Abmessungen (in mm)
Ankerstangen Siebhulsen”
GroRe | di | dy ds het | Lmn | Lmax | GroBe ds lg
[mm] [mm] [mm]
M8 8 8 - 80 100 500 |SH13/100 13 100
M8 IG 10 12 90 110 500 |SH15/100 15 100
M10 10 10 - 90 110 500 |SH15/100 15 ,_.--'-""’fﬁO“"m.,_
M12* 10 12 - 90 110 500 |SH15/100 15 | 100
" Die Verankerung im Mauerwerk aus Vollsteinen (KS und Mz) darf auch ohne Siebhilse erfolgen ]'f ~ ) - \
Apolo MEA ApOlO Mea Anlage 2 \'\ \)‘.-\1'--‘"\'““"‘ 1 ~..‘ l

Befestigungssysteme GmbH

Injektionssystem Vinyl

Industriestrasse 6
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Tabelle 2: Werkstoffe

Teil | Benennung | Material

Stahlteile, galvanisch verzinkt 2 5 pm gem. DIN EN ISO 4042,
feuerverzinkt = 40 ym gem. DIN EN ISO 1461 und DIN EN 1SO 10684

Stahl gemaR DIN EN 10087 oder DIN EN 10263
Festigkeitsklasse 5.8 gemaf DIN EN ISO 898-1:1999

Festigkeitsklasse 5 (fir Ankerstangen der Klasse 5.8)
2 | Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 DIN EN 20898-2

1 | Ankerstange

Unterlegscheibe DIN EN ISO 887,
3 |DIN EN ISO 7089, DIN EN ISO 7093 | Stahl, galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt
oder DIN EN ISO 7094

Stahlteile aus nichtrostendem Stahl

Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571, DIN EN 10088,
Festigkeitsklasse 70 DIN EN 1SO 3506

Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 DIN EN 10088,
Festigkeitsklasse 70 DIN EN ISO 3506

1 | Ankerstange

2 | Sechskantmutter, DIN EN ISO 4032

Unterlegscheibe DIN EN ISO 887,
3 |DIN EN ISO 7089, DIN EN ISO 7093 | Werkstoff 1.4401, 1.4404 oder 1.4571, DIN EN 10088
oder DIN EN ISO 7094

4 | Siebhilsen Polypropylen
Zuschlage: Quarzsand
5 | Mortelmasse Bindemittel: Vinylester, styrolfrei

Harter: Dibenzoylperoxid

Mértelkartuschen (Typ: 1. koaxial, 2. Folienkartusche oder 3. side-by-side)
150 ml, 280 ml, 300 ml, 330 ml, 380ml und 420 ml

1. 2.
1'+2. @ @

Mischer und Mischeraufsatz:

INNRERNRNNNAC '

Einwegteile sind bei Arbeitsunterbrechung auswechseln

345 ml

Aufdruck: Apolo Mea Resifix VY , Verarbeitungshinweise, Verarbeitungsdatum b(wf’j ‘\\
Haltbarkeitsdatum, Chargen-Nr., Gefahrenkennzeichnung, Aushérte — Ver rbeltlmgszelten

(temperaturabhangig) £ |
5\ Deutsches Institut]

£paio BER Apolo Mea Anlage3 N T

Befestigungssysteme GmbH Injektionssystem Vinyl Nt ;

Industriestrasse 6 zur allggmelpen

D-86551 Aichach Werkstoffe bauaufsichtlichen Zulassung
Abmessungen Nr. Z-21.3-1816

Telefon +49 (0) 8251/90485-0 Mértelkartuschen
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Tabelle 3:

Zuléassige Lasten in [kN] fiir Zug, Querlasten und Schriagzug unter
jedem Winkel bei Lastangriff unmittelbar am Verankerungsgrund;
hierbei diirfen die maximalen Lasten der Tabelle 4, die in einen
einzelnen Stein eingeleitet werden, nicht Gberschritten werden.

GroRke Vollsteine Lochsteine”
M8
M8 IG 2 - > > > > > >
M10
M12* Mz 12 KS 12 Hiz 4 Hiz 6 Hlz 12 | KSL 4 KSL6 | KSL 12
zul. F
[kN] 1,7 1.7 0,3 0,4 0,8 0,4 0,6 0,8

" Erhdhung der zuldssigen Lasten in Lochstein unter besonderen Bedingungen, siehe Abschnitt 3.2.2

Tabelle 4:

Maximale Lasten in [kN], die durch einen Einzeldiibel oder eine
Diibelgruppe in einen einzelnen Stein eingeleitet werden diirfen

Steinformat 23DF 4 bis 10 DF =10 DF
ohne Auflast max. F [kN] 1,0 1,4 2,0
mit Auflast max. F [kN] 14 17 2.5

Tabelle 5: Wartezeit bis zum Aufbringen der Last
(Die Temperatur im Verankerungsgrund darf wéhren der Aushartung

+ 5 °C nicht unterschreiten)

Temperaturen im Verankerungsgrund | > +5°C |2 +10°C |2 +20°C | = +30°C | = +35°C
Aushértezeiten
in Minuten Resifix VY 120 80 45 25 20—~
Richtwerte) YV L=
4
//
[
\ Deutsch
\\\ fiir
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Befestigungssysteme GmbH

Industriestrasse 6

Injektionssystem Vinyl

D-86551 Aichach

Telefon +49 (0) 8251/90485-0
Telefax +49 (0) 8251/90485-49

Zulassige Lasten
Aushéartezeiten

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-21.3-1816

vom 3. Marz 2011




Tabelle 6:

Zulassige Biegemoment in der Ankerstange in [Nm]

Dubelgréfie M8 M10/ M12*
Stahl galv. verzinkt
Festigkeitsklasse 5.8 10,7 21,4
nichtrostender Stahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571

o 121 241
Festigkeitsklasse A4-70

*M10 im Verankerungsbereich

Reinigungsbiirste

T

Doppelwendel aus

Besatz aus Nylon

L Stahldraht
Bauteilabmessungen
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Tabelle 7:

Montagekennwerte und Bauteilabmessungen

Befestigen

DubelgréRe / Ankerstange M8 M8 IG; M10; M12
Siebhiilse " SH 13/100 SH 15/100
mit ohne mit ohne

Bohrenenndurchmesser do [mm] 14 10 16 12
Bohrlochtiefe t [mm]| 105 85 105 95
Einbautiefe der Siebhllse hs [mm]| 100 - 100 -
Verankerungstiefe der Ankerstange | her [mm] 80 80 90 90
Achsabstand (Dubelgruppe)? 2a [[mm] 100

min a |[mm] 50
Mindestzwischenabstand =a; |[[mm] 250
(Einzeldubel)
Randabstand 2a, |[mm] 200 (250) ¥
Randabstand bei ¥ 2a, |[mm] 50 (60) ¥
Mindestbauteildicke dz [mm] 110
Durchgangsloch im < [mm] 9 12 (M10)
anzuschlieRenden Bauteil 4 (M8 IG; M12)
max. Drehmoment beim Tinst |[[Nm] 2

1)
2)

Die Verankerung in Mauerwerk aus Kalksandvollstein (KS) und Mauerziegel (Mz) darf auch ohne Siebhiilse erfolgen.
Die Achsabsténde a dirfen bei Dibelpaaren und Vierergruppen bis zum Mindestwert unterschritten werden, wenn die

zuldssigen Lasten (siehe unten) abgemindert werden. Die maximalen Lasten nach Tabelle 4 diirfen nicht Uberschritten werden.

3)

8 Klammerwert gilt fur Vollsteine (Mz und KS).

Gilt fur Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis. Gilt nicht fir zum freien Rand gerichtete Abscherlast.

Reduziert zulassige Lasten bei reduzierten

s Achsabsténden je Diibel bei Diibelgruppen
' 'U-: a = red a > min a (siehe Abschnitt 3.2.2)
e
Dubelpaar: red F =%, zul F
Xa="2(1+reda/a)<1,0
(d‘
Al Vierergruppe: red F = %a1 " Ya2 - 2ul F
: Yat2= "2 (1 +redas/a)<1,0
L B zulF = zulassige Last je Dibel
; ; nach Anlage 4
Y- E—— redF = reduzierte Last je Dubel _____
za, red, a = Achsabstand nach Tabélle Ty N\
reda = reduzierter Achsabsfand !
Apolo MEA Apolo Mea Anlage 6 | m”__\,h;_“ —_—
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