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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung"” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergédnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
11 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Verwendung von
Rohrschlduchen aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff (Treibmittel: Isobutan)
mit Brandschutzausristung mit den Bezeichnungen:

"ThermaEco FRZ und
"ThermaCompact IH.

Die Bezeichnungen durfen durch zusatzliche Angaben hinsichtlich Dammstoffdicke und
Innendurchmesser ergénzt werden.

Die konzentrischen Rohrschlauche "Therma EcoFRZ" sind geschilitzt.
Bei den Rohrschlauchen "Thermacompact IH" ist die Dammschicht exzentrisch ausgebildet.

Die exzentrischen Rohrschlduche "Thermacompact IH" sind mit einer Polyethylen-Folie
ummantelt.

1.2 Anwendungsbereich

Die Rohrschlauche durfen zur Begrenzung der Warmeabgabe von Wéarmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen in Gebauden entsprechend Energieeinsparverordnung - EnEV' fiir
metallische Rohre verwendet werden. Die exzentrischen Rohrschlduche "Thermacompact
IH" sind mit der Nenndicke zur Kaltseite anzuordnen.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
2141 Beschaffenheit

Die konzentrischen Rohrschlduche missen an allen Stellen gleichmaBig dick und von
gleichmaBigem Geflige sein. Die exzentrischen Rohrschlauche missen an allen Stellen von
gleichmé&Bigem Geflige sein. Die AuBenseiten der exzentrischen Rohrschlduche, an der die
Dammstoffe ihre Nenndicken aufweisen, werden als Ebenen zur Kaltseite der exzentrischen
Rohrschlauche bezeichnet.

242 MaBe

Die MaBe der konzentrischen Rohrschlauche wie Lange, Innen- und AuBendurchmesser,
Dicke der Dammschicht, missen bei Priifung nach DIN EN 13467 den angegebenen Nenn-
mafen entsprechen.

Die Dammstoffdicke (Nenndicke) der konzentrischen Rohrschlauche muss bei Prufung nach
DIN EN 134672 zusatzlich der Angabe nach Abschnitt 2.1.8 entsprechen.

Die maximal zuldssigen Abweichungen der gemessenen Einzelwerte von der Nenndicke
sind bei Dammstoffdicken (Nenndicken) < 14 mm: £ 15 % und bei Dammstoffdicken (Nenn-
dicken) > 14 mm: £ 2 mm.

Verordnung Uber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Geb&uden (Energieein-

sparverordnung - EnEV) vom 24. Juli 2007 (Bundesgesetzblatt 2007, Teil | Nr. 34, S. 1519 bis 1563) sowie Verord-

nung zur Anderung der Energieeinsparverordnung vom 29. April 2009 (Bundesgesetzblatt 2009, Teil | Nr. 23)

DIN EN 13467:2001-12 Warmedammstoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen; Bestim-
mung der MaBe, der Rechtwinkligkeit und der Linearitat von vorgeformten Rohr-
dammstoffen; Deutsche Fassung EN 13467:2001

Z221179.11 1.23.14-5/10
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2.1.3 Rohdichte des Dammstoffs

Die MaBe der exzentrischen Rohrschldauche wie Hohe, Lange, Innendurchmesser und Dicke
der Dammschicht, miissen bei Prifung in Anlehnung an DIN EN 134672 den angegebenen
NennmaBen nach Anlage 1 und Anlage 2 entsprechen.
Die exzentrischen Rohrschlauche haben die Nenndicken entsprechend Abschnitt 2.1.8.
Die maximal zuldssigen Abweichungen der gemessenen Einzelwerte von der Nenndicke
sind bei Dammstoffdicken (Nenndicken) £ 14 mm: + 15 % und bei Dammstoffdicken (Nenn-
dicken) > 14 mm: £ 2 mm.

214 Rohdichte, Flachengewicht und langenbezogenes Gewicht
Jeder Einzelwert der Rohdichte des Dammstoffs der konzentrischen Rohrschlauche muss
bei Priifung nach DIN EN 13470% unter Verwendung der MaBangabe nach Abschnitt 2.1.2
und Abschnitt 2.1.8, den Angaben nach Abschnitt 2.1.8 entsprechen.
Die Rohdichte der durchgehenden Dammschicht mit Nenndicke der exzentrischen Rohr-
schlduche "Thermacompact IH" muss bei Prifung nach DIN EN 1602%, unter Verwendung
der MaBe nach Abschnitt 2.1.2, den Angaben nach Abschnitt 2.1.8 entsprechen.

Das Flachengewicht der umhillenden Folie der exzentrischen Rohrschlauche "Therma-
compact IH" muss 50 bis 80 g/m? betragen.

215 Zellgas
Fiur den Nachweis des Treibmittels (Isobutan) ist eine qualitative Zellgasanalyse® nach
mindestens 42 Tagen Lagerung im Prifinstitut durchzufiihren. Sofern die Zellgaszusam-
mensetzung ergibt, dass der Gasaustausch nach 42 Tagen noch nicht abgeschlossen ist,
mussen die Probekérper fur die Messung der Wéarmeleitfahigkeit bei (60 £2) °C bis zum
Zellgaszustand "Luft" (< 2 Vol.-% Isobutan) getempert werden, was durch Zellgasmessung
zu Uberprifen ist.

2.1.6 Warmeleitfahigkeit
Die Messung der Warmeleitfahigkeit bei den nachfolgend beschriebenen Prifungen an kon-
zentrischen und exzentrischen Rohrschlduchen muss beim Zellgaszustand "Luft" erfolgen.
Bei den konzentrischen Rohrschlauchen darf der Messwert der Warmeleitfahigkeit am Prif-
rohr nach DIN 52613°% bei 40 °C Mitteltemperatur den Wert Ag-c = 0,040 W/(m-K) nicht
Uiberschreiten.

Bei den exzentrischen Rohrschlauchen darf der Messwert der Warmeleitfahigkeit der durch-
gehenden Dammschicht mit Nenndicke bei Priifung nach DIN 526127 bei 40 °C Mitteltempe-
ratur den Wert Ayp-c = 0,040 W/(m - K) nicht Gberschreiten. ‘/i_\

& i
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2 DIN EN 13470:2001-12 Warmedammstoffe fiir die Haustechnik und fir betriebstechnische Anlagen; Bestim-
mung der Rohdichte von vorgeformten Rohrdammstoffen; Deutsche Fassung
EN 13470:2001

DIN EN 1602:1997-01 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Rohdichte

Bestimmung der Zusammensetzung des Zellgases durch Gaschromatographie an den Rohrschlduchen, die fir die

Warmeleitfahigkeitsmessung verwendet werden. Hierzu sind aus jedem Rohrschlauch (Probenmitte) 3 Gasproben

mittels Injektionsspritze zu entnehmen. (Lohmeyer, S. und Mller, G.: Bestimmung der Porengasmenge und

-zusammensetzung in Polyurethanschdumen. Kaltetechnik-Klimatisierung (1970), H. 9, S. 291-294).

DIN 52613:1977-01 Warmeschutztechnische Prifungen; Bestimmung der Warmeleitfahigkeit nach dem
. Rohrverfahren
DIN 52612-1:1979-09 Warmeschutztechnische Priifungen; Bestimmung der Warmeleitfahigkeit mit dem

Plattengerat; Durchfiihrung und Auswertung
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2.1.7 Brandverhalten

Die konzentrischen und die exzentrischen Rohrschlauche missen bei Verwendung auf
metallischem Untergrund die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoff-
klasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-18, Abschnitt 6.1, erfilllen. Die Brandprifungen sind
nach DIN 4102-18 in Verbindung mit DIN 4102-16° durchzufiihren.

2.1.8 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung der Rohrschlduche muss den beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Angaben entsprechen. Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen
Instituts flr Bautechnik erfolgen Rohdichte Warmeleitfahigkeit.

219  Zusammenstellung der Produkte und Produkteigenschaften

Nenndicke |AuBendurch-| Hohe |Rohdichte| Warmeleit-| Brand-
messer fahigkeit | verhalten
Bezeichnung®| Beschreibung | Apschnitt | Abschnitt | Abschnitt | Abschnitt | Abschnitt Abschnitt
21.2 212 2.1.2 213 2.1.5 216
mm mm mm kg/m? W/(mK)
. . b
" geschlitzte 30 bis” 167 5
Th?:rgzatEco konzentrische | 9 bis 27 bi 939
Rohrschlauche 30 bis® 90 B
DIN
. 1Q- DE- 0,040 d
exzentrische 13 1,9’ 25; ) 4102-B1
" = 26527 siehe
Therma- Rohrschlauche geman Anlagen 1 29
5 " ¥ = A c
Compact-IH" [ mit Polyejchylen Anlagen 1 und S bis 39
Folie 2

®  Die Bezeichnungen durfen durch zusétzliche Kennzeichen, die die Ddmmstoffdicke und den Innendurchmesser der

Rohrschlauche nach Angabe des Herstellers bezeichnen, erganzt werden.

Jeder Einzelwert der AuBendurchmesser muss sich innerhalb dieses Bereiches befinden.
Rohdichte ohne Polyethylen-Folie nur fir Dammstoffkorper aus Polyethylen-Weichschaum
nur auf metallischen Rohren

b
c
d

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

221 Herstellung
Bei der Herstellung der Rohrschlduche sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzu-
halten.

222 Kennzeichnung

Das Bauprodukt oder die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Uber-
einstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Vorausset-

zungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind. .

|
{ »
Y\ PDeutsches ln.—umt/

\ fiir Bauteuhnik
28

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen
) DIN 4102-16:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Durchfiihrung von Brandschachtpri-
fungen

22117911 1.23.14-5/10



Deutsches

Institut
fir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-23.14-1174 Seite 6 von 8| 21. April 2011

Folgende Angaben sind auf dem Bauprodukt oder auf der Verpackung des Bauprodukts
anzubringen:
- Produktname™

— Die Ebene zur Kaltseite ist bei den exzentrischen Rohrschlduchen "Thermacompact IH"
eindeutig zu kennzeichnen.

— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-23.14-1174
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk'' und Herstelldatum'
— Nenndicke
— Warmeleitfahigkeit bei 40 °C Mitteltemperatur: 4o oc = 0,040 W/(m - K)
— Maximale Temperaturbeanspruchung nach Angabe des Herstellers
— schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1) — nur auf metallischen Untergriinden

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
maRigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach MafB-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmq,ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung des Bauprodukts mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Deutsches Institut |
fiir Bautechnik /_;jr’

Die Produktnamen diirfen durch zusétzliche Kennzeichen, die die Dammstoffdicke und den Innendurchmesser der
Rohrschldauche nach Angabe des Herstellers bezeichnen, ergénzt werden.
Darf auch verschlisselt angegeben werden.

221179.11 1.23.14-5/10
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens folgende MaBnahmen elnschlleBen\—-—’

1. Hinsichtlich des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung"*? in der jeweils giiltigen Fassung maBgebend.

2. Fur die exzentrischen Rohrschlauche und jede Produktvariante der konzentrischen
Rohrschlauche sind mindestens taglich entsprechend Abschnitt 2.1.2 die Beschaffen-
heit, die MaBe und die Rohdichte an 3 Proben jeder gefertigten Dicke zu prifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungentigendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren,
und es kénnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probe-
nahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Fremduberwachung soll mindestens folgende MaBnahmen einschlieBen:

1. Fur die exzentrischen Rohrschlduche und jede Produktvariante der konzentrischen
Rohrschlauche entsprechend Abschnitt 2.1.8 sind von den gefertigten Dammstoffdicken
(Nenndicken) die Beschaffenheit, die MaBe und die Rohdichte an mindestens drei
verschiedenen Dammstoffdicken (Nenndicken) zu prafen. Im Laufe der Uberwachung
sollen alle geregelten Dammstoffdicken (Nenndicken) und Innendurchmesser erfasst
werden.

2. Es ist mindestens einmal jahrlich die Warmeleitfahigkeit nach Abschnitt 2.1.5 und eine
qualitative Zellgasanalyse nach Abschnitt 2.1.4 an konzentrischen Rohrschlduchen mit
zwei unterschiedlichen Dicken und an einer Dicke der durchgehenden Dammschicht mit
Nenndicke der exzentrischen Rohrschlauche zu prifen bzw. durchzufihren.

3. Hinsichtlich des Brandverhaltens sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bau-
aufsichtlicher Zulassung"'? in der jeweils gliltigen Fassung maBgebend.

zuletzt verdffentlicht in den "Mitteilungen” des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Heft 2 vom 1. April 1997.
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustédndigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Entwurf
Die exzentrischen Rohrschlduche sind mit der entsprechend gekennzeichneten Ebene zur
Kaltseite einzubauen und mussen seitlich an eine Warmedammung blindig angrenzen.

3.2 Warmeleitfahigkeit

Die Warmeleitfahigkeit bei 40 °C Mitteltemperatur nach Energieeinsparverordnung - EnEV',
Anhang 5, Tabelle 1, betragt

Aag - = 0,040 W/(m-K)

3.3 Dammschichtdicke

Nach Energieeinsparverordnung - EnEV', Anhang 5, sind bei Materialien mit anderen
Warmeleitfahigkeiten als 0,035 W/(m-K) die Mindestdicken der Dammschichten nach den
Regeln der Technik umzurechnen.

Die Wéarmeddmmung von Rohrleitungen mit Rohrschlduchen nach Abschnitt2 muss
mindestens mit der Nenndicke der Dadmmschicht entsprechend der umgerechneten Werte
der Energieeinsparverordnung - EnEV', Anhang 5, Tabelle 1, erfolgen.

3.4 Brandverhalten

Die konzentrischen und die exzentrischen Rohrschlauche sind bei Verwendung auf metalli-
schen Rohren schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1).

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Fugen der geschlitzten konzentrischen Rohrschlduche "ThermaEco FRZ" sind mit den
Neopren Klebern mit der Bezeichnung "Thermaflex Kleber 474" oder "Thermaglue" zu
verkleben.

Bei Verwendung der konzentrischen und der exzentrischen Rohrschlauche unter schwim-
menden Estrichen in Deckenkonstruktionen, an die Anforderungen an den Schallschutz
nach DIN 4109 gestellt werden, ist fiir die Ausfiihrung der Deckenkonstruktion Beiblatt 1 zu
DIN 4109 zu beachten.

Uwe Bender Beglaubigt
Abteilungsleiter

DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise
Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Ausfiihrungsbeispiele und Rechenverfahren

Z21179.11 1.23.14-5/10
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