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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens iber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfliihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
figung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften darfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. _g#

Deutsches Institut
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Anwendung von werkméaBig herge-
stellten Dammstoffen aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) mit Schdumhaut (nach-
folgend als Extruderschaumplatten bezeichnet).

Die Extruderschaumplatten werden bis zu einer Dicke von 80 mm einlagig hergestellt. Extru-
derschaumplatten mit einer Dicke gréBer 80 mm bestehen aus zwei, drei oder vier Einzel-
platten, welche mittels eines Klebers werksmaBig vollflachig zu einer Gesamtplatte verklebt
werden.

Das bei der Herstellung der Extruderschaumplatten verwendete Treibmittel besteht aus
Kohlendioxid (COy).

Die Extruderschaumplatten haben die Bezeichnung
"Jackodur KF 300 Standard",
"Jackodur KF 500 Standard" bzw.
"Jackodur KF 700 Standard".

Anwendungsbereich

Das Warmedammsystem Umkehrdach darf flr einschalige (unbeluftete) Flachdacher mit
— schwerer Unterkonstruktion (Massivdecke; Flachengewicht = 250 kg/m?) oder
— leichter Unterkonstruktion (Flachengewicht < 250 kg/m?, Warmedurchlasswiderstand
R > 0,15 m*K/W)
tiber Wohn- und Buroraumen und R&umen anderer Gebaude mit vergleichbaren raum-
klimatischen Verhéltnissen angewendet werden, wenn die Extruderschaumplatten in folgen-
den Ausfuhrungen oberhalb der Dachabdichtung angeordnet werden:
a) Ausfiihrung mit Kiesschicht'
Extruderschaumplatten mit einer Dicke (Gesamtplatte) gréBer 80 mm durfen im Warme-
dammsystem bei Ausfiihrung mit Kiesschicht angewendet werden.
b) Ausfihrung mit Kiesschicht und der wasserableitenden Trennlage
"Jackodur Dachvlies WA"

Als Warmedammsystem Umkehrdach mit Kiesschicht und zuséatzlicher Anordnung der
wasserableitenden, diffusionsoffenen Trennlage "Jackodur Dachvlies WA" oberhalb der
Extruderschaumplatten.

c) Ausfihrung mit Begriinung

Die Extruderschaumplatten diirfen als Warmedammsystem _Umkehrdach mit Begriinung
zur Anwendung kommen. — N

N

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

Die Anwendung von einlagig hergestellten Extruderschaumplatten (30 mm = d < 80 mm) als Warmedammung im
Umkehrdach bei Ausfihrung mit Kiesschicht ist in der Norm DIN 4108-10:2008-06: Wéarmeschutz und Energie-
Einsparung in Geb&uden; Anwendungsbezogene Anforderungen an Warmedammstoffe; Teil 10: WerkméBigher-
gestellte Warmedammstoffe, geregelt.

1.23.31-17/11
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2 Bestimmungen fir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Allgemeines
Die Extruderschaumplatten’ miissen den nachfolgend genannten Bestimmungen ent-
sprechen.
Alle im Weiteren genannten Bestimmungen beziehen sich auf die Gesamtplatte.

2.1.2 Geometrische Eigenschaften
Die Extruderschaumplatten missen eine Kantenprofilierung (z. B. Stufenfalz) haben.
Die Prifung der geometrischen Eigenschaften der Extruderschaumplatten erfgigt
folgenden Normen:
- Lange und Breite nach der Norm DIN EN 822°,
- Dicke nach der Norm DIN EN 823* (Messpunkte entsprechend Anordnung 3)
- Rechtwinkligkeit nach der Norm DIN EN 824°,
- Ebenheit nach der Norm DIN EN 825°,
Die zulassigen Abweichungen der gemessenen Einzelwerte von den angegebenen™Neg
maBen betragen in Bezug auf die Lange und Breite = 10 mm, auf die Dicke +3/-2 mm, auf
die Rechtwinkligkeit in Langen- und Breitenrichtung £ 5 mm/m und hinsichtlich der Ebenheit
der Extruderschaumplatten 7 mm bei einer Nennldnge/Nennbreite von <1000 mm bzw.
14 mm bei einer Nennlange/Nennbreite von 1000 bis 2000 mm.

2.1.2.1 Einlagig hergestellte Extruderschaumplatten
Die Dicke der einlagig hergestellte Extruderschaumplatten "Jackodur KF 300 Standard" darf
30 mm nicht unterschreiten und 80 mm nicht tberschreiten.
Die Dicke der einlagig hergestellte Extruderschaumplatten "Jackodur KF 500 Standard" darf
40 mm nicht unterschreiten und 80 mm nicht lberschreiten.
Die Dicke der einlagig hergestellte Extruderschaumplatten "Jackodur KF 700 Standard" darf
50 mm nicht unterschreiten und 80 mm nicht Uberschreiten.

2.1.2.2 Verklebt hergestellte Extruderschaumplatten
Die Dicke der Extruderschaumplatten (Gesamtplatten) “Jackodur KF 300 Standard",
"Jackodur KF 500 Standard" und "Jackodur KF 700 Standard" muss gréBer als 80 mm sein
und darf 320 mm nicht Uberschreiten.
Dabei darf die Dicke der verwendeten Einzelplatten (ausgenommen "Jackodur KF 700
Standard") 40 mm nicht unterschreiten und 80 mm nicht Uberschreiten.
Die Dicke der verwendeten Einzelplatten "Jackodur KF 700 Standard" darf 50 mm nicht
unterschreiten.

21.3 Innere Produktverklebung

Z7152.11

Bei der werksmaBigen Herstellung der unter Abschnitt 2.1.2.2 beschriebenen Extruder-
schaumplatten sind vor dem Verkleben der Einzelplatten die Schdumhéute an den Klebe-
flachen zu entfernen. Die Einzelplatten sind mittels eines Klebers vollflachig miteinander zu
verkleben. Die aufzubringende Klebermenge betragt ca. 100 g/m®.

Die Probekorper sind vor dem Priifen mind. 45 Tage bei (23+2) °C und (50+2) relativer Luftfeuchte zu lagern.

DIN EN 822:1996-05 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen; Bestimmung der Lange und Breite Deutsche
Fassung EN 822:1994

DIN EN 823:1996-05 Warmedammestoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Dicke; Deutsche Fassung
EN 823:1994

DIN EN 824:1996-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Rechtwinkligkeit; Deutsche
Fassung EN 824:1994

DIN EN 825:1996-05 Warmedadmmstoffe flr das Bauwesen; Bestimmung der Ebenheit; Deutsche

Fassung EN 825:1994

1.23.31-17/11
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Rohdichte
Jeder Einzelwert der Rohdichte der Extruderschaumplatten "Jackodur KF 300 Standard"
muss bei Priifung nach der Norm DIN EN 16027 36 bis 42 kg/m? betragen.

Jeder Einzelwert der Rohdichte der Extruderschaumplatten "Jackodur KF 500 Standard" und
"Jackodur KF 700 Standard" muss bei Priifung nach der Norm DIN EN 1602”7 38 bis
45 kg/m? betragen.

Dimensionsstabilitit bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen

Die Dimensionsstabilitat bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen der Extruder-
schaumplatten ist nach der Norm DIN EN 1604° bei einer Priftemperatur von 70 °C und
einer Luftfeuchte von 90 % zu bestimmen. Die MaB&anderungen dirfen 5,0 % nicht tber-
schreiten.

Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung

Die Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung ist nach der Norm
DIN EN 1605° zu bestimmen.

Dabei erfolgt die Priifung mit den Priifbedingungen 2 der Norm DIN EN 1605°, Abschnitt 7.2.
Tabelle 1. Die Dicke der quadratischen Probekérper ist die Lieferdicke.

Die MaBanderungen dirfen 5,0 % nicht Gberschreiten.

Druckspannung bei 10 % Stauchung

Der Einzelwert der Druckfestigkeit bzw. die Druckspannung bei 10 % Stauchung (c1¢) muss
bei Priifung nach der Norm DIN EN 826" mindestens den in Tabelle 2 angegebenen Werten
entsprechen.

Es sind 5 quadratische Probekoérper in Lieferdicke zu prifen.

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

An Extruderschaumplatten mit einer Dicke groBer 80 mm ist die Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene nach der Norm DIN EN 1607"", Abschnitt 4.3.3, zu priifen. Diese Prifung muss
vor und nach dem Frost-Tauwechselversuch nach Abschnitt 2.1.12 erfolgen. Dabei muss die
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene vor dem Frost-Tauwechselversuch mindestens
150 kPa und im feuchten Zustand mindestens 100 kPa entsprechen.

Wasserdampf- Diffusionswiderstand

An Extruderschaumplatten mit einer Dicke groBer 80 mm ist die Wasserdampf-Diffusions-
widerstandzahl p nach der Norm DIN EN 12086 zu prifen. Kein Prifergebnis darf gréBer
als der Grenzwert 1 = 180 sein.

Wasseraufnahme bei langzeitigem vélligen Eintauchen

Die Wasseraufnahme W, bei langzeitigem vélligem Eintauchen darf bei Prifung nach der

Norm DIN EN 12087" héchstens 0,7 Vol.-% betragen. Die Prifung ist nach dem Ver-
fahren 2A mit einer Abtropfzeit von max. 10 s durchzufihren. -~

DIN EN 1602:1997-01: Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Besthmung de dichte; utsche
Fassung EN 1602:1996 l

DIN EN 1604: 2007-06 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Besti ﬁgmaﬂmw.dmoiwa litat bei
definierten Temperatur- und Feuchtebedingungdgn;feulsghq-GR$EUNG/EN 1604:

1996 + A1:2006

DIN EN 1605:2007-06 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen - Bestimmung'sg erﬁnn ngAbei definierter
Druck- und Temperaturbeanspruchung; Deutsche N 1605:1996 +
A1:2006

DIN EN 826:1996-05 Wéarmedammstoffe fiir das Bauwesen; Bestimmung des Verhaltens bei Druckbean-
spruchung; Deutsche Fassung EN 826:1994

DIN EN 1607:1997-01: Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene; Deutsche Fassung EN 1607:1996

DIN EN 12086:1997-08 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Wasserdampfdurch-

lassigkeit: Deutsche Fassung EN 12086:1997

1.23.31-17/11
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2.1.11  Wasseraufnahme durch Diffusion
Die Wasseraufnahme Wy, durch Diffusion darf bei Priifung nach der Norm DIN EN 12088"
hochstens 3,0 Vol.-% betragen.

2.1.12 Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung
Der Nachweis der Widerstandstahigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung ist nach

der Norm DIN EN 12091 zu fiihren. Dazu sind die beiden im Diffusionsversuch befeuch-
teten Proben zu verwenden.

Die Wasseraufnahme darf nach dem Frost-Tauwechselversuch um nicht mehr als 1,0 Vol.-%
erhoht sein. Die Proben dirfen keine &uBerlich sichtbaren Veranderungen erfahren haben.

Die Druckspannung bei 10 % Stauchung darf bei Priifungnach DIN EN 826" nach der Frost-
Tauwechselbeanspruchung gegentber der Festigkeit der "nicht frostbeanspruchten Ver-
gleichsprobe" um nicht mehr als 10,0 % vermindert sein.

Die minimale Druckfestigkeit nach Tabelle 1 darf nicht unterschritten werden.
2.1.13 Brandverhalten

Die Extruderschaumplatten missen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1'%, Abschnitt 6.1, erfillen.
Die Brandpriffungen sind nach der Norm DIN 4102-1"® in Verbindung mit der Norm
DIN 4102-16" durchzufiihren. Die Verklebung der Extruderschaumplatten auf dem Unter-
grund muss ausschlieBlich mit schwerentflammbaren Klebstoffen (Baustoffklasse
DIN 4102-B1) nach DIN 4102-16"", Abschnitt 7.9, erfolgen.

2.1.14 Warmeleitfahigkeit

Im Rahmen der Produktion darf die Warmeleitfahigkeit A; der Extruderschaumplatten® nach
der Norm DIN EN 13164%, Abschnitt 5.3.2, den Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Agen, Nach
Tabelle 2 nicht Uberschreiten. Dabei sind die gealterten Werte anzusetzen, hierbei ist der
Anhang C.2 der Norm DIN EN 13164'® zu beriicksichtigen.

2.1.15 Geschlossenzelligkeit
Die Geschlossenzelligkeit der Extruderschaumplatten muss bei Prifung nach
DIN EN ISO 4590 (mit Korrektur) mindestens 95 Vol.-% betragen.

2.1.16 Wasserableitende Trennlage "Jackodur Dachvlies WA"

Die Breite der wasserableitenden Trennla%e betragt 3,00 m, die Dicke 0,45 mm. Die Trenn-
lage hat ein Flachengewicht von 100 g/m* und erflllt hinsichtlich des Brandverhaltens die
Anforderungen der Klasse E nach DIN EN 13501-1%, ==

L DIN EN 12087:2007-06 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen - Bestirh

langzeitigem Eintauchen; Deutsche Fassung EN :
DIN EN 12088:1997-08 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen; Bestimmug eraufnapyhe durch
Diffusion: Deutsche Fassung EN 12088:1997

14

15

DIN EN 12091:1997-08 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen - Bestimmung des Vet &< bei Frost-Tau-
Wechselbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 12091:1997
" DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen
L DIN 4102-16:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Durchfiihrung von Brand-
schachtpriifungen
L DIN EN 13164:2009-02 Warmedammstoffe fiir Gebaude; Werkméfig hergestellte Produkte aus extrudier-

tem Polystyrolschaum (XPS); Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13164:2008

DIN EN ISO 4590:2003-08 Harte Schaumstoffe; Bestimmung des Volumenanteils offener und geschlossener
Zellen (ISO 4590:2002); Deutsche Fassung EN ISO 4590:2003

DIN EN 13501-1:2007-05 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007

Z7152.11 1.23.31-17/11
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Tabelle 1:  Anforderungen
Plattentyp Dicke der Grenzwert der Druckfestigkeit Baustoff-
Bezeichnung Extruder- Warmeleit- bzw. Druckspan- |klasse
schaum- fahigkeit nung bei 10 % nach DIN
platten Agrenz Stauchung 4102-1"°
(mindestens)
(mm) (W/(m-K)) (kPa)
< 60 0,0338
Jackodur KF 300 <180 0,0346 300 B1
Standard <240 0,0356
<320 0,0366
Jackodur KF 500 = %0 i 500
Stanidaid <160 0,0366 B1
<320 0,0375
Jackodur KF 700 = 0 fhone
esiaand <160 0,0366 700 B1
<320 0,0375
Zusammensetzung

Die beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegten Zusammensetzungen der Extruder-
schaumplatten, des Klebers (entsprechend Abschnitt 2.1.3) und der wasserableitenden
Trennlage sind einzuhalten.

Anderungen durfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

Herstellung, Bezeichnung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung der Extruderschaumplatten sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

Bezeichnung

Die Extruderschaumplatten bis sind wie folgt zu bezeichnen:
Jackodur KF 300 Standard — Z-23.31-1263 — XPS — B1 bzw.
Jackodur KF 500 Standard — Z-23.31-1263 — XPS — B1 bzw.
Jackodur KF 700 Standard — Z-23.31-1263 — XPS - B1.
Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder das beigeflgte Etikett muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt
sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung in deutlicher Schrift folgende Angaben enthalten:

Fir die Anwendung als Umkehrdach mit Kiesschittung oder mit Begriinung oder mit Kies-
schittung und Trennlage "Jackodur Dachvlies WA" nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-23.31-1540

— Stoffart und Lieferform
— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

1.23.31-17/11
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2.3.1

2.3.2

21
22
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- "schwerentflammbar" (Baustoffklasse DIN 4102-B1), mit Reaktionsharzklebstoff: bren-
nend abtropfend

— Nenndicke, Nennldnge und Nennbreite
— Jackon Insulation GmbH, 29416 Mechau
— Herstellwerk®' und Herstellungsdatum?®'

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den BestinThay ieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit elnem Uberemstlm-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufGhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfliir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein l"Jbereinstimmqngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 2 aufgefiihrten MaB3-
nahmen einschlieBen. Zusétzlich sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung"** maBgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

—~ Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
flir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Herstellwerk und Herstellungsdatum dirfen auch verschiiisselt angegeben werden.
Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, zuletzt veréffentlicht in den Mitteilungen vom 1. April 1997
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Bei ungenlgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MafB3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch maéglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Tabelle 2: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle
Eigenschaften Prifung je Haufigkeit
Plattentyp nach
Abschnitt mindestens
Geometrie 2.1.2
Rohdichte 2.1.4
Druckspannung bei 10 % Stauchung 2.1.7 1 x taglich
Kennzeichnung 2.2.3
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 218
Kontrolle der Ausgangsstoffe 2147 laufend
Warmeleitfahigkeit* 2.1.14 1 x wochentlich
Geschlossenzelligkeit* 2.1.15 1 x monatlich
Brandverhalten siehe Richtlinien®
* Prifverfahren ist mit der Uberwachungsstelle zu vereinbaren

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der
Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren, sind Proben nach
dem in Tabelle 3 festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu prifen und kénnen auch
Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Priifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur die Uberwachung des Brandverhaltens gelten die Regelungen der "Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung® in der jeweils giiltigen Fassung.

Im Laufe der Uberwachung sollen alle Plattendicken durch die Fremduberwachung erfasst
werden. Dabei ist die Warmeleitfahigkeit im ersten Jahr der Uberwachung bei jedem Uber-
wachungsbesuch an mindestens zwei Dicken und im Zuge der weiteren Uberwachung an
mindestens jeweils einer Dicke zu priifen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre aufzu-

bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut far Bautechnlk und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauauf-

1.23.31-17/11
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Tabelle 3: Umfang der Fremd(iberwachung
Eigenschaft Prifungen je Plattentyp Haufigkeit
nach Zulassung Abschnitt | .o 4o cione
Geometrie 2.1.2
Rohdichte 21.4
Dimensionsstabilitat 2.1.5
Verformung 2.1.6
Druckspannung bei 10 % Stauchung 2.7
g?agtigi'g%gil}a senkrecht zur 2.1.8 2 x jéihrli ./ —
Wasserdampf- Diffusionswiderstand 21.9 i
Wasseraufnahme Eintauchen 2.1.10 /
Wasseraufnahme Diffusion 2.1.11 Deutsches Is
Frost-Tau-Wechselversuch 21.12
Kennzeichnung 223
Geschlossenzelligkeit 2:1.15 o
- = 1 x jahrlich
Warmeleitfahigkeit 21.14
Brandverhalten (DIN 4102-B1) siehe Richtlinien®

3.1
3.1.1

3.1.2
31241

3.1.2.2

3.2

3.21

23
24

Z7152.11

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf
Allgemeines

Die Tragfahigkeit der Dachkonstruktion ist fiir die zusatzlichen Lasten, die sich aus dem
Aufbau des Umkehrdaches ergeben, sowie fir die zuldssigen Verkehrslasten nachzuweisen.

Sicherung gegen Windsog
Allgemeines

Die Extruderschaumplatten sind gegen Windsog zu sichern. Der Nachweis der Windsog-
sicherung ist nach der Norm DIN 1055-4* zu erbringen.

Sicherung gegen Windsog bei Ausfliihrung nach Abschnitt 4.4.2

Bei Ausfiihrung des Umkehrdaches mit Kiesschicht und einer wasserableitenden diffusions-
offenen Trennlage nach Abschnitt 2.1.16 gilt der Nachweis als erbracht, wenn zur Sicherung
gegen Windsog in Abhangigkeit von der Windzone und der Geb&udehohe die Bestim-
mungen der Anlage 1 eingehalten werden.

Bemessung
Nachstehende Angaben fiir die bauphysikalischen Nachweise sind zu berticksichtigen.
Waérmeleitfahigkeit

Die Extruderschaumplatten dirfen, abweichend von DIN 4108-2*, Abschnitt 5.3.3, beim
rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes entsprechend den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung beriicksichtigt werden.

Windlasten nach der Norm DIN 1055-4(in der jeweils bauaufsichtlich eingeflihrten Fassung)
DIN 4108-2:2003-07 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden; Mindestanforderungen an den
Warmeschutz

1.23.31-17/11
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Beim rechnerischen Nachweis des Wéarmeschutzes sind flr die Extruderschaumplatten die
Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit nach Tabelle 4 in Ansatz zu bringen.

Als Dicke der Extruderschaumplatten ist die Nenndicke einzusetzen.

Tabelle 4:
Plattentyp Dicke der | Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit bei
Bezeichnung Exrt]ruder- Ausflihrung mit Ausflhrung mit Ausflhrung mit
Slc aum- | kiesschicht nach Kiesschicht und | Begriinung nach
platien Abschnitt 4.4.12 wasserableitender | Abschnitt 4.4.3
Trennlage nach
Abschnitt 4.4.2
(mm) (W/(m-K)) (W/(m-K)) (W/(m-K))
< 60 - 0,035 0,040
Jackodur KF  |<180 0,036 0,036 0,040
300 Standard | <240 0,037 0,037 0,042
<320 0,038 0,038 0,043
- < 60 - 0,037 0,042
;ggkgf;r: d'; 4 |<160 0,038 0,038 0,043
<320 0,039 0,039 0,044
Jackodur KE < 60 - 0,037 0,042
ackodur
700 Standard | =< 160 0,038 0,038 0,043
<320 0,039 0,039 0,044
3.2.2 Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient
Bei der Berechnung des vorhandenen Wéarmedurchgangskoeffizienten U ist der errechnete
U-Wert um einen Betrag AU nach Tabelle 5 zu erhéhen.
Tabelle 5:
Anteil des Warmedurchlass- | Erhéhung des Up-Wertes
widerstandes unterhalb der | AU (W/(m*K))
\?Vaz_phha;t th/o des.c?esamten bei Ausfiihrung der Schutzschicht nach
armedurchlasswider-
standes Abschnitt 4.4.1 und 4.4.3 | Abschnitt 4.4.2 mit Trennlage
nach Abschnitt 2.1.16
0-10 0,05 0
10,1-50 0,03 0
> 50 0 0
Dieser Wert ist stets anzusetzen, wenn der Warmedurchlasswiderstand der Bauteilschichten
unter der Dachhaut < 0,1 m2K/W betragt.
3.2.3 Diffusionstechnischer Nachweis

Uberschreitet der Anteil des Wéarmedurchlasswiderstandes der Bauteilschichten unter der
Dachhaut ein Drittel des gesamten Warmedurchlasswiderstandes, so ist ein diffusions-
technischer Nachweis nach DIN 4108-3% zu fiihren.

3 DIN 4108-3:2001-07 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden; Teil 3: Klimabedingter Feuchte-
schutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung und Aus-

fahrung
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Brandverhalten

Die Extruderschaumplatten sind im eingebauten Zustand schwerentflammbar (Baustoff-
klasse DIN 4102 B1) nach DIN 4102-1'°, Bei Verklebung der Extruderschaumplatten auf
dem Untergrund sind ausschlieBlich schwerentflammbare Klebstoffe (Baustoffklasse
DIN 4102-B1) zu verwenden. Bei Verklebung mit Reaktionsharzkleber tritt brennendes
Abtropfen auf.

Déacher, die mit den Extruderschaumplatten entsprechend den Abschnitten 4.4.1 und 4.4.2
ausgefihrt werden, gelten entsprechend DIN 4102-4% als widerstandsfahig gegen Flugfeuer
und strahlende Warme (harte Bedachung).

Décher, die mit den Extruderschaumplatten entsprechend Abschnitt 4.4.3 ausgefiihrt
werden, gelten als widerstandsféhig gegen Flugfeuer und strahlende Warme (harte Beda-
chung). Bei Ausflihrung mit einer einfachen Intensivbegriinung oder einer Extensiv-
begrinung sind zusétzlich die Bestimmungen der Anlage 2 zu berlicksichtigen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Unterkonstruktion

Flachen, auf denen die Extruderschaumplatten verlegt werden sollen, missen ausreichend
eben sein.

Dachabdichtung

Die Dachabdichtung muss den je nach Anwendungsbereich geltenden Fachregeln, z. B. den
"Flachdachrichtlinien"?” und der Norm DIN 18195 bzw. der Norm DIN 18531 entsprechen.

Die Dachabdichtung einschlieBlich der zum Einsatz kommenden Hilfsstoffe muss mit den
Extruderschaumplatten vertraglich sein.
Dammschicht

Die Extruderschaumplatten dirfen oberhalb der Dachabdichtung verlegt werden. Sie sind
dicht gestoBBen ohne KreuzstoBe und stets einlagig zu verlegen.

Die Platten diurfen lose verlegt oder mit der Unterlage punktweise oder an den Platten-
randern verklebt werden.

Bei Anordnung der Extruderschaumplatten entsprechend Abschnitt 4.4.2 und Anwendung
der Festlegungen zur Windsogsichrung nach Anlage 1 dirfen die Extruderschaumplatten
nicht mit der Unterlage oder im Randbereich verklebt werden.

Schutzschicht

Die Extruderschaumplatten sind vor UV-Strahlung zu schitzen. Die Schutzschicht ist nach
Abschnitt 4.4.1, Abschnitt 4.4.2 oder Abschnitt 4.4.3 auszufiihren.

Ausfiihrung mit Kiesschicht

Ausflhrung:

— Kiesschicht (mind. 5 cm Dicke)

— Extruderschaumplatten Deutsches Institut

- Abdichtung fiir Bautechnik

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
Richtlinien fur die Planung und Ausfiihrung von Déachern mit Abdichtungen; Flachdachrichtlinien; Ausgabe Oktober
2008; aufgestellt und herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks und Haupt-
verband der Deutschen Bauindustrie e.V.
DIN 18195 Bauwerksabdichtungen (in der jeweils gliltigen Fassung)
DIN 18531 Dachabdichtungen - Abdichtungen flr nicht genutzte Dacher

1.23.31-17/11
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Fur die Kiesschicht ist gewaschener Grobkies (Rundkorn) der Lieferkérnung 16 bis 32 mm
zu verwenden. Die Kiesschicht muss mindestens 5 cm dick sein. GréBere Schichtdicken
kénnen sich aufgrund der Anforderungen nach Abschnitt 3.1.2 ergeben. Die Tragféhigkeit
der Dachkonstruktion ist fur die zuséatzliche Belastung nachzuweisen.

Das Eindringen von Gesteinsteilchen in die Fugen der Extruderschaumplatten kann durch
Anordnung eines diffusionsdurchléassigen, UV-bestandigen und verrottungsfesten Kunst-
stofffaservlieses auf der Dammschicht verhindert werden.

442 Ausfiihrung mit Kiesschicht und wasserableitender diffusionsoffener Trennlage
"Jackodur Dachvlies WA"
Ausflhrunag:
— Kiesschicht (mind. 5 cm Dicke)
— wasserableitende diffusionsoffene Trennlage "Jackodur Dachvlies WA
— Extruderschaumplatten
— Abdichtung

Fur die Kiesschicht ist gewaschener Grobkies (Rundkorn) der Lieferkérnung T8%
zu verwenden. Die Kiesschicht muss mindestens 5 cm dick sein. GroBere Schlchtdlcken
kénnen sich aufgrund der Anforderungen nach Abschnitt 3.1.2 ergeben. Die Tragfahigkeit
der Dachkonstruktion ist flir die zuséatzliche Belastung nachzuweisen.
Die Verlegung muss mindestens 15 cm Gberlappend in Richtung der Dacheinlaufe erfolgen.
Die Verlegehinweise des Antragstellers sind zu beachten.

4.4.3 Ausfiihrung mit Begriinung

Bei der Anordnung einer Dachbegriinung oberhalb der Extruderschaumplatten sind die
Bestimmungen der Anlage 1 und die einschldgigen Fachregeln, z. B. die "Richtlinie fir
Dachbegriinung"®, zu beachten. Der folgende Konstruktionsaufbau (von oben nach unten)
ist grundsétzlich vorzusehen:

Ausflihrung A:

— Vegetationsschicht (keine Intensivbegriinung mit Wasseranstau in der Dranschicht)
— Filterschicht

— Dréanschicht:

— Kiesschicht (mindestens 5cm, Rundkorn & 16 bis 32 mm) oder eine adaquate
Dranschicht (z. B. aus Kunststoff-Fadengeflechtmatten, deren Stauchung unter Auflast in
eingebautem Zustand die Funktionsfahigkeit nicht beeintréchtigt)

(kein feuchtigkeitsspeicherndes Material verwenden)

— Extruderschaumplatten

— Schutzschicht gegen Wurzeldurchwuchs (diese Funktion kann auch mit den Abdichtungs-
lagen erfullt werden, wenn diese wurzelfest sind)

— Abdichtung

Ausflihrung B:

Bei Anordnung einer Extensivbegrinung darf auf die Dranschicht (s. Ausflihrung A) ver-

zichtet werden, wenn die Vegetationsschicht die Aufgabe der Dréanschicht mit Gbernehmen
kann.

Der Antragsteller hat die hierflir geeigneten Stoffe bzw. Stoffgemische in einer Arbeitsan-
weisung anzugeben. Es dirfen nur Stoffe bzw. Stoffgemische verwendet werden, die in der
Arbeitsanweisung enthalten sind.

- Richtlinie fir die Planung, Ausfiihrung und Pflege von Dachbegriinungen - Richtlinie fir Dachbegriinungen -, Aus-

gabe 2008, herausgegeben von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL)

Z7152.11 1.23.31-17/11
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4.5

Dachdetails

Im Bereich der Anschliisse an aufgehende Bauteile, Dachrandabschliisse, Anschlisse an
Durchdringungen und Bewegungsfugen ist auf eine funktionsgerechte Ausfiihrung zu
achten.

Fur die Ausfihrung sind die je nach Anwendungsbereich geltenden Fachregeln, z. B. die
Normen DIN 18531-3%, DIN 18195-8% und DIN 18195-9% bzw. die "Flachdachrichtlinien"?,
zu beachten.

4.6 Dachentwasserung
Die Dachentwasserung (siehe DIN EN 752*', DIN EN 12056%, DIN 1986-100%) ist so auszu-
bilden, dass ein langfristiges Uberstauen der Warmedammplatten ausgeschlossen ist. Ein
kurzfristiges Uberstauen (wahrend intensiver Niederschlage) kann als unbedenklich ange-
sehen werden.
Bezlglich der Dachneigungen sind die je nach Anwendungsbereich anerkannten tech-
nischen Regeln, z. B. die Normen DIN 185312 und DIN 18195, die "Flachdachrichtlinien"*’
und die "Richtlinie fir Dachbegriinungen"®, zu beachten.

Otto Fechner Beglaubigt

Referatsleiter <l

31
32

33

Z7152.11

DIN EN 752 Entwésserungssysteme auBBerhalb von Gebauden (in der jeweils gliltigen Fassung)

DIN EN 12056 Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Geb&uden (in der jeweils gultigen
Fassung)

DIN 1986-100:2008-05 Entwésserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstiicke — Teil 100: Zusétzliche

Bestimmungen zu DIN EN 752 und DIN EN 12056

1.23.31-17/11
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Windsogsicherung bei Ausfiihrung des Umkehrdaches nach Abschnitt 4.4.2 -
Ausfiihrung mit Kiesschicht und wasserableitender Trennlage

Voraussetzungen fiir die Ermittlung der erforderlichen Auflasten

Die Auflasten (Mindestwerte) gelten fiir Flachdacher entsprechend DIN 1055-4",
Abschnitt 12.1.3 nur, wenn die Dachabdichtung mit der Dachkonstruktion sowie dem Dach-
randabschluss (Attika) windsogsicher unter Berlicksichtigung der entsprechenden Beiwerte
der DIN 1055-4' verbunden ist. Die Auflast muss durch eine Kiesschicht der Lieferkérnung
16/32 oder durch Betonplatten erfolgen und die Extruderschaumplatten missen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Das Dach ist mit einem umlaufenden Dachrandabschluss (Attika) auszubilden. Die Hohe des
Dachrandabschlusses (Attika) muss die Hohe des Dachaufbaus des Umkehrdaches (ein-
schlieBlich Kiesschittung bzw. Betonplattenbelag) um mindestens 5 cm Uberschreiten. Die
Dachabdichtung ist an dem Dachrandabschluss (Attika) Uber die Oberflache der Kies-
schittung bzw. des Betonplattenbelages hochzufiihren und windsogsicher anzuschlieBen
(siehe auch "Flachdachrichtlinie"?).

Die Nennlange L der Extruderschaumplatten darf maximal 1250 mm und die Nennbreite B
maximal 600 mm betragen. Die Extruderschaumplatten missen eine Kantenprofilierung
(z. B. Stufenfalz) haben. Die Extruderschaumplatten sind einlagig und lose zu verlegen.

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten nur fir Gebéaude, die die Héhenbegrenzung nach
Tabelle 1 der Anlage 1 einhalten.

Tabelle 1: Maximale Hohe der Dachkante h ber Gelande

Windzone/Windprofil Maximale Héhe der
Dachkante h tber
Gelande
1 | Binnenland 100 m
2 | Binnenland 100 m
Kiste und Inseln der Ostsee 70m
3 | Binnenland 65 m Deutsches Institur
Kiiste und Inseln der Ostsee 36 m fiir | Bautechnik
4 | Binnenland 44 m -
Kiste und Inseln der Ostsee 21m
Inseln der Nordsee 16 m

Lagesicherheit der Extruderschaumplatten

Fur die Dachbereiche H und | (Innenbereich) nach DIN 1055-4", Bild 5, ist die erforderliche
Auflast durch die mindestens 5cm dicke Kiesschattung (Lieferkérnung 16/32, Auflast
ca. 0,75 kN/m?) zu erbringen.

Fiir die Dachbereiche F und G nach DIN 1055-4", Bild 5, sind die Auflasten nach Tabelle 2
einzuhalten. In Abhangigkeit von der Breite des Eckbereiches /10 kann eine Reduktion der
Auflastwerte nach Tabelle 2 mit dem entsprechenden Abminderungsfaktor k nach Tabelle 3
erfolgen.

DIN 1055-4:2005-03 Einwirkungen auf Tragwerke; Teil 4: Windlasten

Richtlinien fiir die Planung und Ausfiihrung von Dachern mit Abdichtungen; Flachdachrichtlinien ; Ausgabe Oktober
2008; aufgestellt und herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks und Hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie e.V.
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Tabelle 2: Erforderliche Auflast in kN/m2 zu Sicherung gegen Windsog fur die Dachbe-
reiche F und G nach DIN 1055-4', Bild 5
Hoéhe der Dachkante h in m

Windzone/Windprofil | <10 <18 <25 <35 <50 <100

1 | Binnenland 1,2 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8

2 | Binnenland 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 34
Kiste und Inseln | 2,0 2,4 2,6 3,0 3,3 3,8
der Ostsee

3 | Binnenland 1,9 2,3 2,6 3,1 35 4,2
Kuste und Inseln | 2,5 2,9 3.1 3.7 4,0 -
der Ostsee

4 | Binnenland 2,3 2,8 3,1 3,7 4.2 -
Kuste und Inseln | 3,0 3,4 3.7 - - -
der Ostsee
Inseln der 3,4 3,9 - - - -
Nordsee

Tabelle 3: Abminderungsfaktor k in Abhangigkeit von der Breite des Rand- und Eckbe-
reiches F und G nach DIN 1055-4', Bild 5
e/10? >1,0m >1,6m >2,5m
K 0,90 0,75 0,65

e = b (windwirksame Geb&udebreite) oder 2 x h (Gebaudehohe), der kleinere Wert ist maB3gebend

1.23.31-17/11
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Lagesicherheit der Kiesschiittung und der Betonplatten

Eine Kiesschittung der Kérnung 16/32 als alleinige Auflast in den Dachbereichen F und G
ist in Abhangigkeit von der Windzone und der Geb&udekategorie nur bis zu den in Tabelle 4
angegebenen Geb&dudehdhen Uber Geldnde zuldssig. Bei Uberschreitung dieser angege-
benen Gebaudehdhen ist die Auflast mittels Betonplatten auszufiihren.

Tabelle 4: Maximale Gebaudehdhen Uber Grund bei einer alleinigen Auflast aus Kies der
Kérnung 16/32 fiir die Dachbereiche F und G nach DIN 1055-4", Bild 5

Windzone/Windprofil Hohe der Dachkante
hinm
1 | Binnenland < 44
2 | Binnenland <29
Kiste und Inseln der Ostsee <11
3 | Binnenland <20
Kuste und Inseln der Ostsee <6
4 | Binnenland <14
Kuste und Inseln der Ostsee
Inseln der Nordsee -

Soll in den Dachbereichen F und G die Auflast durch die Anordnung von Betonplatten
(Abmessungen L x B = 350 x 350 mm bzw. 500 x 500 mm) im Kiesbett erbracht werden, so
sind die Tabelle 5 angegebenen Mindestabmessungen (Plattendicke T) der Betonplatten in
Abhéangigkeit von der Windzone und der Gebaudekategorie einzuhalten.

Tabelle 5: Plattendicken t der Betonplatten in mm

Hoéhe der Dachkante hin m

Windzone/Windprofil | <10 <18 <25 <35 <50 <100

1 | Binnenland 50 50 50 75 100 100

2 | Binnenland 50 50 75 75 100 100
Kiste und Inseln | 75 5 75 100 100 125
der Ostsee

3 | Binnenland 50 75 75 100 100 125
Kiste und Inseln | 75 100 100 125 125 -
der Ostsee

4 | Binnenland 75 75 100 125 125 -
Kiste und Inseln | 100 100 125 - - o
der Ostsee
Inseln der 100 125 - - e -
Nordsee

Deutsches Institut
fiir Bautechnik
2
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4 Beispiele zur Auflastausfithrung der Dachbereiche

Der zu verwendende Kies ist gewaschener Mittel-/Grobkies (Rundkorn) der Liefer-
kérnung 16 bis 32 mm entsprechend der Norm DIN EN 12620°. Die nachfolgenden Aus—
fuhrungsbelsple!e fur die Auflast gehen von einer Schittdichte von mindestens 1600 kg/m?®
aus und einer Rohdlchte der Betonplatten aus Normalbeton nach der Norm DIN 1045-2° von
mindestens 2000 kg/m aus.

Liegen keine Herstellerangaben zu den Dichten der Kiesschittung bzw. der Betonplatten
vor, ist vor Ort durch Wagung die Einhaltung der erforderlichen Auflasten zu tberprifen.

Tabelle 6: Beispiele fir Auflasten zur Windsogsicherung

Auflast in kN/m? Ausfiihrung der Auflast mittels
0,75 z. B. 5 cm Kiesschicht 16/32

1,00 z. B. 6 cm Kiesschicht 16/32

1,25 z. B. 8 cm Kiesschicht 16/32 oder

60 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 60 mm) auf
5 cm Kiesschicht 16/32

1,50 z. B. 10 cm Kiesschicht 16/32 oder
60 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 60 mm) auf
5 cm Kiesschicht 16/32

175 z. B. 11 cm Kiesschicht 16/32 oder
60 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 60 mm) auf
5 cm Kiesschicht 16/32

2,00 z. B. 13 cm Kiesschicht 16/32 oder
60 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 60 mm) auf
5 cm Kiesschicht 16/32

2,50 z. B. 16 cm Kiesschicht 16/32 oder
80 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 80 mm) auf
6 cm Kiesschicht 16/32

3,00 z. B. 19 cm Kiesschicht 16/32 oder
80 mm dicke Betonplatten (Gehwegplatten (350 x 350 x 80 mm) auf
9 cm Kiesschicht 16/32

3,50 z. B. 22 cm Kiesschicht 16/32 oder
80 mm dicke Betonplatten (500 x 500 x 80 mm) auf 12 cm
Kiesschicht 16/32

4,00 z. B. 25 cm Kiesschicht 16/32 oder
100 mm dicke Betonplatten (500 x 500 x 80 mm) auf 13 cm
Kiesschicht 16/32

4,50 z. B. 28 cm Kiesschicht 16/32 oder
100 mm dicke Betonplatten (500 x 500 x 100 mm) auf 16 cm
Kiesschicht 16/32

DIN EN 12620 Gesteinskérnungen fur Beton; Deutsche Fassung EN 12620:2002+A1:2008
DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton - Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
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Brandschutztechnische Anforderungen ("widerstandsfahig gegen Flugfeuer und
strahlende Warme (harte Bedachung)) bei Ausfiihrung des Umkehrdaches mit
Begriinung nach Abschnitt 4.4.3

Dacher mit einfacher Intensivbegriinung

Dacher mit einfacher Intensivbegriinung (kein Wasseranstau in der Dranschicht) — das sind
solche, die bewassert und gepflegt werden und die in der Regel eine dicke Substratschicht
aufweisen - sind ohne weiteres als widerstandsfahig gegen Flugfeuer und strahlende Wéarme
(harte Bedachung) zu bewerten.

Dacher mit Extensivbegriinungen

Bei Dachern mit Extensivbegriinungen durch Uberwiegend niedrig wachsende Pflanzen
(z. B. Gras, Sedum, Eriken) ist ein ausreichender Widerstand gegen Flugfeuer und strah-
lende Warme gegeben, wenn

2.1 eine mindestens 3 cm dicke Schicht Substrat (Dachgéartnererde, Erdsubstrat) mit
héchstens 20 Gew. % organische Bestandteile vorhanden ist. Bei Begriinungsauf-
bauten, die dem nicht entsprechen (z. B. Substrat mit hdherem Anteil organischer
Bestandteile, Vegetationsmatten aus Schaumstoff) ist ein Nachweis nach DIN 4102,
Teil 7, bei einer Neigung von 15° und im trockenen Zustand (Ausgleichsfeuchte bei
Klima 23/50) ohne Begrtinung zu flhren;

2.2 Gebaudeabschlusswande, Brandwande oder Wande, die an Stelle von Brandwanden,
zulassig sind, in Abstanden von hochstens 40 m mind. 30 cm (ber das begriinte
Dach, bezogen auf Oberkante Substrat bzw. Erde geflihrt sind.

Sofern diese Wande aufgrund bauordnungsrechtlicher Bestimmungen nicht Uber Dach
gefiihrt werden mussen, genigt auch eine 30 cm hohe Aufkantung aus nichtbrenn-
baren Baustoffen oder ein 1 m breiter Streifen aus Betonplatten oder Grobkies.

23 Vor Offnungen in der Dachflache (Dachfenster, Lichtkuppeln) und vor Wanden mit
Offnungen ein mind. 0,5 m breiter Streifen aus massiven Platten oder Grobkies ange-
ordnet wird, es sei denn, dass die Bristung der Wandoéffnung mehr als 0,8 m uber
Oberkante Substrat hoch ist. Vor Dachausstiegen ist eine Flache von mind. 1 mx 1 m
mit Betonplatten oder Grobkies zu belegen.

2.4 Bei aneinandergereihten giebelstandigen Gebauden im Bereich der Traufe ein in der
Horizontalen gemessener mindestens 1 m breiter Streifen nachhaltig unbegriint bleibt
und mit einer Dachhaut aus nichtbrennbaren Baustoffen (Betonplatten oder Grobkies)
versehen ist. -
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