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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden L&ander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens lber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kdénnen nachtréglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. .
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Verwendung von
Dammstoffen aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) mit Schaumhaut (nachfolgend als
Extruderschaumplatten bezeichnet).

Das bei der Herstellung der Extruderschaumplatten verwendete Treibmittel besteht aus
Kohlendioxid (CO5).

Die Extruderschaumplatten haben die Bezeichnung:
"Austrotherm XPS TOP 30" oder
"Austrotherm XPS TOP 50".

1.2 Anwendungsbereich

Die Extruderschaumplatten dirfen als lastabtragende Warmedémmung unter Grindungs-
platten unter vorwiegend ruhender Belastung angewendet werden.

Die Extruderschaumplatten dirfen auch auBerhalb der Abdichtung angeordnet werden.

Die Extruderschaumplatten kénnen auch in Bereichen mit sténdig oder langanhaltend
driickendem Wasser (Grundwasser) verwendet werden, wobei die Platten maximal 3,5 m in
das Wasser eintauchen duirfen.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1.1 Allgemeines

Die Extruderschaumplatten missen den nachfolgend genannten Bestimmungen ent-
sprechen.

21.2 Geometrische Eigenschaften

Die Dicke der Extruderschaumplatten darf 50 mm nicht unterschreiten und 120 mm nicht
Uberschreiten.

Die Extruderschaumplatten miissen eine Kantenprofilierung (z. B. Stufenfalz) haben.

Die Prufung der geometrischen Eigenschaften der Extruderschaumplatten erfolgt nach
folgenden Normen:

- Lange und Breite nach der Norm DIN 822,

- Dicke nach der Norm DIN EN 823,

- Rechtwinkligkeit nach der Norm DIN EN 8242,
- Ebenheit nach der Norm DIN EN 825°.

)

Deutsches Institut
fiir Bautechnik //

DIN EN 822:1996-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Lange und Breite Deutsche
Fassung EN 822:1994;
2 DIN EN 823:1996-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Dicke; Deutsche Fassung
EN 823:1994,
8 DIN EN 824:1996-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Rechtwinkligkeit; Deutsche
Fassung EN 824:1994
4 DIN EN 825:1996-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Ebenheit; Deutsche

Fassung EN 825:1994

Z57027.10 1.23.34-133/10
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Die zulassigen Abweichungen der gemessenen Einzelwerte von den angegebenen Nenn-
maBen betragen in Bezug auf die Lange und Breite £ 10 mm, auf die Dicke +3/-2 mm, auf
die Rechtwinkligkeit in Langen- und Breitenrichtung = 5 mm/m und hinsichtlich der Ebenheit
der Extruderschaumplatten 7 mm bei einer Nennlange/Nennbreite von < 1000 mm bzw.
14 mm bei einer Nennlange/Nennbreite von 1000 bis 2000 mm.

2.1.3 Rohdichte

Die Rohdichte muss bei Priffungen nach der Norm DIN EN 1602° im Mittel mindestens
35 kg/m® betragen. Einzelwerte diirfen diesen Wert um nicht mehr als 10 % unterschreiten
und den Wert 43 kg/m® nicht tiberschreiten.

2.1.4 Dimensionsstabilitit bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen

Die Dimensionsstabilitat bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen ist nach der
Norm DIN EN 1604° bei einer Priiftemperatur von 70 °C und einer Luftfeuchte von 90 % zu
bestimmen. Dabei dlrfen die MaBanderungen 5 % nicht Uberschreiten.

215 Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung

Die Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung ist nach der Norm
DIN EN 1605” zu bestimmen.

Dabei erfolgt die Priifung mit den Priifbedingungen 2 der Norm DIN EN 16057, Abschnitt 7,2.
Tabelle 1. Die Dicke der Probekérper ist die Lieferdicke der zu prifenden Extruder-
schaumplatte.

Bei dieser Prufung darfen die MaBanderungen der Extruderschaumplatte 5 % nicht tber-
schreiten.

2.1.6 Druckfestigkeit bzw. Druckspannung bei 10 % Stauchung

Jeder Einzelwert der Druckfestigkeit o1o bei 10 % Stauchung muss bei Prifung nach der
Norm DIN EN 826° mindestens den in Tabelle 1 angegebenen Werten entsprechen.

Die Abmessungen der Probekorper entsprechen der Dicke der Extruderschaumplatte. Die
Prufung ist mit einer konstanten Geschwindigkeit von 10 % Stauchung je Minute bezogen
auf die urspriingliche Héhe der Probe durchzuflhren.

21.7 Langzeit-Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung

Die Bestimmung des Langzeit-Kriechverhaltens bei Druckbeanspruchung erfolgt nach der
Norm DIN EN 1606°. Es sind folgende Laststufen zu priifen

Austrotherm XPS TOP 30 mit einer Plattendicke < 120 mm  die Laststufe 130 kPa,
Austrotherm XPS TOP 50 mit einer Plattendicke £ 120 mm  die Laststufe 180 kPa.
Die Priifzeit betragt mindestens ein Jahr.

DIN EN 1602:1997-01 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Rohdichte; Deutsche

Fassung EN 1602:1996

2 DIN EN 1604:1997-01 Warmedammestoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Dimensionsstabilitat bei
definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen; Deutsche Fassung EN 1604:
1996

¢ DIN EN 1605:1997-01 Warmedammestoffe fur das Bauwesen - Bestimmung der Verformung bei definierter
Druck- und Temperaturbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 1605:1996

g DIN EN 826:1996-05 Warmedammstoffe flr das Bauwesen; Bestimmung des Verhaltens bei Druckbean-
spruchung; Deutsche Fassung EN 826:1994

9 DIN EN 1606:2007-06 Warmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung des Langzeit- Kriechverhaltens

bei Druckbeanspruchung

Z57027.10 1.23.34-133/10
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Tabelle 1:
Plattentyp Dicke der |Grenzwert | Rohdichte Druckfestigkeit bzw.
Bezeichnung | Extruder- | der (Mittelwert) Druckspannung bei
schaum- Warmeleit- | (mindestens) |10 % Stauchung
platten fahigkeit (Nennwert der
Agrenz Druckfestigkeit f; nenn)
(mindestens)
(mm) (W/(m-K)) | (kg/m?) (kPa)
Austrotherm | > 60 o s
XPS TOP 30 <100 0,0366 35-43 300
<120 0,0385
< 60 0,0347
Austrotherm
XPS TOP 50 <100 0,0366 35-43 500
<120 0,0385

Wasseraufnahme bei langzeitigem volligem Eintauchen

Die Wasseraufnahme bei langzeitigem vélligem Eintauchen bei Prifung nach der Norm
DIN EN 12087 (Prifverfahren 2A) darf héchstens 0,7 Vol.-% betragen. Abweichend von
der Norm DIN EN 12087 ist die Abtropfzeit auf max. 10 s zu reduzieren.

Wasseraufnahme durch Diffusion

Die Wasseraufnahme durch Diffusion darf bei Prifung nach der Norm DIN EN 12088"
héchstens 3 Vol.-% betragen.

Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung

Der Nachweis der Widerstandsféhigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung ist nach

der Norm DIN EN 12091" zu fihren. Dazu sind die im Diffusionsversuch befeuchteten
Proben zu verwenden.

Die Wasseraufnahme darf nach dem Frost-Tauwechselversuch um nicht mehr als 1 Vol.-%
erhoht sein. Die Proben dirfen keine duBerlich sichtbaren Veranderungen erfahren haben.
Die Druckspannung bei 10 % Stauchung darf bei Priifung nach DIN EN 826° nach der Frost-
Tauwechselbeanspruchung gegeniber der Festigkeit der "nicht frostbeanspruchten
Vergleichsprobe" um nicht mehr als 10 % vermindert sein. Der Nennwert der Druckfestigkeit
fz.nenn Nach Tabelle 1 darf nicht unterschritten werden.

Geschlossenzelligkeit

Die Geschlossenzelligkeit der Extruderschaumplatten muss
DIN EN ISO 4590 (mit Korrektur) mindestens 95 Vol.-% betragen.

bei

Prifung nach

DIN EN 12087:2007-06 <
langzeitigem Eintauchen: Deutsche Fassung EN 12087:1997FA
Warmedammestoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Wasseraufnahme durch
Diffusion: Deutsche Fassung EN 12088:1997

Warmedammstoffe fir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Frost-Tau-
Wechselbeanspruchung

Harte Schaumstoffe; Bestimmung des Volumenanteils offener und geschlossener
Zellen (ISO 4590:2002); Deutsche Fassung EN 1SO 4590:2003

DIN EN 12088:1897-08

DIN EN 12091:1997-08

DIN EN ISO 4590:2003-08

1.23.34-133/10
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2.1.12 Warmeleitfahigkeit

Im Rahmen der Produktion darf jeder Einzelwert der Warmeleitfahigkeit A; bei Priifung nach
der Norm DIN EN 12667" bzw. DIN EN 12939" den in Tabelle 1 jeweils angegebenen
Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Agen, nicht tberschreiten. Dabei erfolgt die Prifung an
gealterten Probekérpern (friihestens 90 Tage nach deren Herstellung).

2.1.13 Brandverhalten

Die Extruderschaumplatten missen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1'°, Abschnitt 6.1, erfiillen.

Die Brandpriifungen sind nach der Norm DIN 4102-1'® in Verbindung mit der Norm
DIN 4102-16"" durchzufiihren.

2.1.14 Zusammensetzung
Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegte Zusammensetzung ist einzuhalten.
Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

22 Herstellung, Bezeichnung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung

Bei der Herstellung der Extruderschaumplatten sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

222 Bezeichnung
Die Extruderschaumplatten sind wie folgt zu bezeichnen:
Austrotherm XPS TOP 30 — Z-23.34-1552 - XPS — B1
Austrotherm XPS TOP 50 — Z-23.34-1552 - XPS — B1
223 Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder das beigefugte Etikett muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillit
sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung in deutlicher Schrift folgende Angaben enthalten:

Fir die Anwendung als Warmedammung unter lastabtragenden Grindungsplatten nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr.: Z-23.34-1552

— Stoffart und Lieferform

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

— Nennwert der Druckfestigkeit f; nenn

— schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1
— Nenndicke, Nennlédnge und Nennbreite

— Austrotherm GmbH, 2754 Waldegg/Wopfing

— Herstellwerk'® und Herstellungsdatum'®

DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von BaustoNergund5e
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Geréat - Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand

DIN EN 12939:2001-02 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerat - Dicke Produkte mit hohem und mittlerem Warme-
durchlasswiderstand

14

15

16

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Priifungen
7 DIN 4102-16:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Durchfiihrung von Brand-
schachtpriifungen

Z57027.10 1.23.34-133/10
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2.3 Ubereinstimmungsnachweis
231 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestlmmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
maBigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauproduktes nach MaB3-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung hat der
Hersteller des Bauprodukts eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfar
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Uberelnstlmmungszertlflkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 2 aufgefihrten MaB3-
nahmen einschlieBen. Zusétzlich sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung"'® maBgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

18
19

Herstellwerk und Herstellungsdatum dirfen auch verschlisselt angegeben werden. \
Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustd
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, zuletzt veréffentlicht in den "Mitteilungen” vom

Z57027.10 1.23.34-133/10
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Tabelle 2: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle
Eigenschaften Prifung nach Haufigkeit
Abschnitt mindestens
Geometrie 24.2
Rohdichte 2.1.3 L
: 1 x taglich
Druckspannung bei 10 % Stauchung 2.1.6
Kennzeichnung 223
Kontrolle der Ausgangsstoffe 2.1.14 laufend
Warmeleitfahigkeit’ -5 i 1 x wochentlich
Geschlossenzelligkeit’ 2.1.11 1 x monatlich
Brandverhalten siehe Richtlinien™
" Prifverfahren ist mit der Uberwachungsstelle zu vereinbaren

In jedem Herstellwerk ist im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle eine statis-
tische Auswertung der ermittelten Druckfestigkeiten der Extruderschaumplatten vorzu-
nehmen. Die Ermittlung des 5 %-Quantilwertes der Druckfestigkeit erfolgt entsprechend der
Anlage 1.

233 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jéhrlich. Im Rahmen der
Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren, sind Proben nach
dem in Tabelle 3 festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu priifen und kénnen auch
Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur die Uberwachung des Brandverhaltens gelten die Regelungen der "Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)

nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"*® in der jeweils giiltigen Fassung.

Im Laufe der Uberwachung sollen alle Plattendicken durch die Fremdiiberwachung erfasst
werden. Dabei ist die Warmeleitfahigkeit im ersten Jahr der Uberwachung bei jedem Uber-
wachungsbesuch an mindestens zwei Dicken und im Zuge der weiteren Uberwachung an
mindestens jeweils einer Dicke zu prifen.

Die Prifung des Langzeit-Kriechverhaltens bei Druckbeanspruchung nach Abschnitt 2.1.7 ist
jahrlich an der kleinsten und gréBten Plattendicke durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustdndigen obersten Bauauf-
sichtsbehorde vorzulegen.

Z57027.10 1.23.34-133/10
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Tabelle 3: Umfang der Fremduiberwachung
Eigenschaft Prifungen nach Zulassung | Haufigkeit
Abschnitt mindestens
Geometrie 2.1.2
Rohdichte 2.1.3
Dimensionsstabilitat 2.1.4
Verformung 2.1.5
Druckspannung bei 10 % Stauchung [2.1.6
Wasseraufnahme Eintauchen 2.1.8
Wasseraufnahme Diffusion 2.1.9
Frost-Tau-Wechselversuch 2.1.10
Kennzeichnung 2.2.3
Langzeit-Kriechverhalten - 217
Geschlossenzelligkeit 2144 1 x jahrlich
Warmeleitfahigkeit 2.1.12
Brandverhalten (DIN 4102-B1) siehe Richtlinien

3.1

3.2
3.2.1

20

Z57027.10

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf

Der Nachweis der Standsicherheit der Griindung ist nicht Gegenstand dieser Zulassung. Die
maximale Beanspruchung der Extruderschaumplatten senkrecht zu ihrer Ebene darf beim
Standsicherheitsnachweis den in Abschnitt 3.2.2 angegebenen Bemessungswert der Druck-
spannung nicht Ubersteigen.

Schubbeanspruchungen sind unzuléssig. Zur Ableitung von Horizontallasten sind besondere
konstruktive MaBnahmen vorzusehen.

Bei Anordnung der Extruderschaumplatten unter einem lastabtragenden Bauteil treten
Verformungen aus der Stauchung der Dammplatte auf. Es darf angenommen werden, dass
bei Einhaltung der Spannungsbegrenzungen gemaR Abschnitt 3.2.2 diese Stauchung 4 %
nicht (berschreiten. Bei Bauwerken, die auf Setzungen empfindlich reagieren, ist diese
Verformung zu ber(cksichtigen.

Bemessung
Waérmeleitfahigkeit

Beim rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes sind fir die Extruderschaumplatten in
Abhéngigkeit von dem Grenzwert der Warmeleitfahigkeit nach Abschnitt 2.1.12 und dem
Einbauzustand folgende Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit nach Tabelle 4 in Ansatz
zu bringen:

Die Extruderschaumplatten diiffen auch abweichend von der Norm DIN 4108-2%,
Abschnitt 5.3.3 bei Anwendung in sténdig oder langanhaltend driickendem Wasser beim
rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes entsprechend den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bertiicksichtigt werden.

DIN 4108-2:2003-07 Waérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 2: Mindestanforderungen
an den Warmeschutz
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Tabelle 4:
Plattentyp Dicke der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
Bezeichnung Extruder- W/(m-K) im Einbauzustand
:T:;[ta:nm- bei Bodenfeuchte und | im standig oder
nichtstauendem langanhaltend
Sickerwasser driickenden Wasser
(mm)
o hootp < 60 0,036 0,041
ustrother
XPS TOP 30 <100 0,038 0,043
<120 0,040 0,045
A < 60 0,036 0,041
u
XPS TOP 50 <100 0,038 0,043
<120 0,040 0,045

Als Dicke der Warmedammung ist die Nenndicke der Extruderschaumplatten anzusetzen.
Bemessungswert der Druckspannung

Beim Nachweis der Standsicherheit darf maximal der Bemessungswert der Druckspannung
f.42' der Extruderschaumplatten nach Tabelle 5 rechnerisch in Ansatz gebracht werden.

Der Bemessungswert der Druckspannung f,y der Extruderschaumplatten ergibt sich aus dem
Nennwert der Druckfestigkeit f;nenn dividiert durch den Teilsicherheitsbeiwert fur die Mate-
rialeigenschaften yu*? und den Anpassungsfaktor 0.

Fur den Nachweis der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit der Griindung ist die

Norm DIN 1054** maBgebend. Bei der Beurteilung der Setzungen sind auch die
Verformungen der Warmedammschicht zu berticksichtigen.

Tabelle 5
Plattentyp Dicke der Nennwert der Bemessungswert der
Bezeichnung Extruderschaum- | Druckfestigkeit Druckspannung
platten fog
fe.Nenn = fc.Nenn”'}'l‘v'lzz-C"~23
(mm) (kPa) (kPa)
Austrotherm
YPS TOP 30 <120 300 185
Austrotherm
XPS TOP 50 <120 500 255

Brandverhalten
Die Extruderschaumplatten erflllen im eingebauten Zustand die Anforderungep.an schwer-

entflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1"°,

21
22

definiert als
definiert als

23
24

definiert als
DIN 1054:2005-01

Z57027.10

¢ = compression, d = design
Teilsicherheitsbeiwert flr die Baustoff- oder ProdukteigenStfiaft
100: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 100: Grundlagen der Fagyass]
Sicherheitskonzept und Bemessungsregeln, Abschnitt 8.3)
produktionsspezifischer Anpassungsfaktor

Baugrund; Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau
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4 Bestimmungen fiir die Ausfithrung

Der Antragsteller hat fur die Ausfilhrungen Verlegeanweisungen zu erstellen.
Grundsétzlich ist Folgendes zu beachten:

Die Extruderschaumplatten sind einlagig zu verlegen. Die Extruderschaumplatten sind auf
einer Sauberkeitsschicht (z. B. Beton C 8/10) zu verlegen. Der Untergrund muss ausrei-
chend eben sein.

Zum Schutz der Dammschicht wéahrend des Einbaus der Grindungsplatte ist eine einlagige
Trennschicht, z. B. PE-Folie, oberhalb der Warmedammschicht zu verlegen, oder es sind
andere geeignete MaBnahmen zu ergreifen.

Die seitlichen Rander der Warmedammschicht sind bei Belastung durch driickendes Wasser
durch geeignete MaBnahmen (z. B. durch Verspachteln mit einem Kleber oder geeigneten
Dichtmassen) vor dem Eindringen von Wasser zu schiitzen.

Otto Fechner Beglaubigt
Referatsleiter
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Anlage 1

Ermittlung des 5 %-Quantilwertes der Druckfestigkeiten im Rahmen der werkseigenen Produk-
tionskontrolle

Der 5 %-Quantilwert der Druckfestigkeit ist im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle einmal
jéhrlich je Produkttyp und Herstellwerk in Auswertung der Stichproben entsprechend Abschnitt 2.3.2,
Tabelle 2, mit einer Aussagewahrscheinlichkeit von 75 % wie folgt zu bestimmen.

Bei der Auswertung der ersten 35 Proben ist die Standardabweichung zu schétzen (unbekannt zu
setzen).

Der 5 %-Quantilwert fir den Fall "o unbekannt” (bei unbekannter Standardabweichung) ist
bei Normalverteilung

X 0,05 = X - Kssx
statistischer Schatzwert fir das 5%-Quantil
Stichprobenmittelwert
Quantilfaktoren unter Beachtung der festgelegten Aussagewahrscheinlichkeit
W = 0,75 gemaB mit v =n-1 (n = Anzahl der Stichproben) und

Sx Standardabweichung ist.

Quantilfaktoren Ks geméan Tabelle A2.1'

wobei X 0,05
2
Ks

e 2 | 3| 4|5 |6 | 7 | 8|9 10|11 |12 13| 14

Ks-Wert | 3,15 | 268 | 2,46 | 2,34 | 2,25 | 2,19 | 2,14 | 2,10 | 2,07 | 2,06 | 2,03 | 2,01 | 1,99

Quantilfaktoren K geméaB Tabelle 62

- 15 | 17 | 19 | 24 | 29 | 34

Ks-Wert | 1,98 | 1,95 | 193 | 1,90 | 1,87 | 1,85

Der 5 %-Quantilwert fiir den Fall "o bekannt"(bei bekannter Standardabweichung) ist
bei Normalverteilung
X 0,05 = X - Ky0x

wobei Xopos Statistischer Schatzwert fur das 5%-Quantil
X Stichprobenmittelwert
Ko Quantilfaktoren unter Beachtung der festgelegten Aussagewahrscheinlichkeit

W=0,75 mit v =n-1 und
Ox Standardabweichung ist.
Quantilfaktoren K, geméan Tabelle A2.2'

] 2 3 4 | 5 | 6| 7 | 8| 9 | 10|11 ]| 12|13 ] 14

K,-Wert | 2,02 | 1,98 | 194|191 |189| 187|186 | 185|185 | 184 | 1,83 | 1,82 | 1,81

Quantilfaktoren K, geméan Tabelle 52

_rq | 18| 17| 19| 24 | 29 | 39 | 49 | 99

~Wert 1,81 (180|179 |1,78|1,77 | 1,75 | 1,74 | 1,71 "

aus "Grundlagen zur Beurteilung von Baustoffen, Bauteilen und Bauarten im Prifzeichen- und
Zulassungsverfahren" des IfBt in der Fassung von Mai 1986
ISO 12941:1997-05 Statistische Verfahren fir die Giteliberwachung von Bauprodukten und Bauteilen

Z5540.11 1.23.34-133/10



