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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Européaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung und
Verwendung von "Schaumbildner 285 (SB)" als flissiges Betonzusatzmittel der Wirkungs-
gruppe Schaumbildner.

Schaumbildner sind Betonzusatzmittel, die flr die Herstellung von Schaumbeton bzw. Beton
mit porosiertem Zementstein verwendet werden.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gibt nur Hinweise auf die allgemeine beton-
technologische Verwendbarkeit; sie lasst keine Aussagen auf die Eignung des Beton-
zusatzmittels im Einzelfall zu.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Das Betonzusatzmittel darf fur Schaumbeton und Beton mit porosiertem Zementstein mit
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden. Das Betonzusatzmittel
darf unter den Bedingungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als Beton-
zusatzmittel fiir Beton und Stahlbeton nach DIN EN 206-1" in Verbindung mit DIN 1045-22
verwendet werden, jedoch nicht flir Spannbeton (Spannleichtbeton).

1.2.2 Das Betonzusatzmittel darf fur Schaumbeton und Beton mit porosiertem Zementstein mit
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden. Das Betonzusatzmittel
darf auch fur Beton und Stahlbeton nach DIN 1045° einschlieBlich hochfesten Betons nach
der "DAfStb-Richtlinie fir hochfesten Beton"* verwendet werden. Das Betonzusatzmittel darf
nicht fir Spannbeton (Spannleichtbeton) verwendet werden.

1.23 Die Anwendung von Betonzusatzmitteln kann mit unglnstigen Wirkungen auf die Eigen-
schaften des Betons verbunden sein, die ggf. im Einzelfall zu ermﬂtelytﬁﬁ’

Abschnitt 3.2). &
I %
i
f 79
k Deutsches [n titut
\-: fiir 1 itechnik /
.\N:‘v s V4
S
: DIN EN 206-1:2001-07 Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

DIN EN 206-1/A1:2004-10 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét; Deutsche
Fassung EN 206-1:2000/A1:2004

DIN EN 206-1/A2:2005-09 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitét; Deutsche
Fassung EN 206-1:2000/A2:2005

DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton - Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
: DIN 1045:1988-07 Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausfiihrung

Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton DAfStb (Hrsg.):
"DAfStb-Richtlinie fir hochfesten Beton: Ergénzung zu DIN 1045/07.88 fir die Festigkeitsklassen B 65 bis B 115 -
August 1995 - Berlin, Beuth: 1995 (Vertriebs-Nr. 65024).
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2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Hinsichtlich der Eigenschaften, Zusammensetzung und sonstigen Anforderungen an das
Betonzusatzmittel gelten die Festlegungen Zulassungsgrundsétze in der jeweils giltigen
Fassung®, soweit in diesem Zulassungsbescheid nichts anderes bestimmt wird.

212 Das Betonzusatzmittel muss in seiner Zusammensetzung der beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Stoffgruppenzusammensetzung entsprechen. Jede Anderung der
Stoffgruppenzusammensetzung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch das Deutsche
Institut fir Bautechnik.

21.3 Das Betonzusatzmittel muss nach dem Verfahren hergestellt werden, das der Zulassungs-
priifung zugrunde lag®.

21.4 Das Betonzusatzmittel muss eine Dichte von 1,02 + 0,02 g/cm?® aufweisen.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung
Das Betonzusatzmittel "Schaumbildner 285 (SB)" wird aus den hinterlegten Bestandteilen im
Werk 39240 Gléthe der Fa. BASF Construction Polymers GmbH hergestelit.

Der Antragsteller hat Aufzeichnungen dariiber zu filhren, wann das Betonzusatzmittel
hergestellt und ausgeliefert worden ist. Diese Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren.
2.2.2 Lagerung und Transport
Das Betonzusatzmittel darf nur in saubere und von Rickstanden friherer Lieferungen freie
Transportbehalter geflllt werden. Es darf wahrend des Transports nicht verunreinigt werden.
2.2.3 Kennzeichnung

Die Verpackung des Bauprodukts bzw. der Silozettel oder der Lieferschein des Bauprodukts
muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

2.2.3.1 Lieferung in Verpackung und Gebinde

2.2.3.1.1 Verpackungs- bzw. Gebindeaufschrift

Auf der Verpackung bzw. auf dem Gebinde des Betonzusatzmittels miissen die Farbkenn-
zeichnung der Wirkungsgruppe und die folgenden Angaben deutlich lesbar, dauerhaft und
durch Umrahmung hervorgehoben, angebracht werden:

Art des Betonzusatz-

mittels: Schaumbildner
Bezeichnung des
Betonzusatzmittels: "Schaumbildner 285 (SB)"
Antragsteller: BASF Construction Polymers GmbH
Herstellwerk: 39240 Gléthe
Ubereinstimmungszeichen -
mit Zulassungs-Nr.: Z-3.211-1644 2\
. "Grundséatze fur die Erteilung von Zulassungen fiir Betonzusatzmittel (Zulassungsgrundsatze) - Fassu?‘}ﬁ'%
Juni 2005 -* ) _ 'y
In: "Zulassungs- und Uberwachungsgrundséatze Betonzusatzmittel mit Erlauterungen - Fassung Juni 0%\-{" [B_eg"lin! .
2005 (Schriften des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Reihe B, Heft 10). \ eutsches Institut
. Das Herstellverfahren des Betonzusatzmittels ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt. %, 1" Bautechnik /
N :
\.““’ —— —-;(
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Herstelldatum und
Chargennummer:

Hochstwert der
empfohlenen Dosierung: 5 ml je kg Zement

sowie Hinweise

"Das Betonzusatzmittel ist vorgesehen fir die Herstellung von Schaum mittels einer
Schaumpistole oder einer Schaumdosieranlage.”

"Gebrauchsanweisung beachten”
“Fur Spannbeton nicht zul&ssig"

"Vor Anwendung Erstprifung nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 bzw.
Eignungspriifung nach DIN 1045 erforderlich”

2.2.3.1.2 Lieferschein

2.2.3.2
2.2.3.21

Z17538.11

Die Lieferscheine missen folgende Angaben enthalten:
Bezeichnung des

Betonzusatzmittels: "Schaumbildner 285 (SB)"
Zulassungs-Nr.: Z-3.211-1644
Chargennummer: e

Fur den Fall, dass die Chargennummer des Betonzusatzmittels nicht auf dem Lieferschein
angegeben ist, muss der Bauleiter/Werkleiter oder sein Vertreter die Chargennummer von
der Verpackungs- bzw. Gebindeaufschrift (siehe Abschnitt 2.2.3.1.1) zu den Bauaufzeich-
nungen nach DIN 1045% bzw. nach DIN 1045-3°%, Abschnitt 4.3 nehmen.

Lose Lieferung

Silobeschriftung

Bei Lieferung von losem Betonzusatzmittel ist anstelle der Verpackungs- bzw. Gebinde-
aufschrift ein witterungsfestes Blatt (mind. Format A5 nach DIN 476) zum Anheften am
Behélter bzw. Silo an der Verwendungsstelle mitzuliefern, das neben der Farbkenn-
zeichnung die folgenden Angaben enthalten muss:

Art des Betonzusatz-

mittels: Schaumbildner

Bezeichnung des

Betonzusatzmittels: "Schaumbildner 285 (SB)"
Antragsteller: BASF Construction Polymers GmbH
Herstellwerk: 39240 Gléthe
Ubereinstimmungszeichen®

mit Zulassungs-Nr.: Z-3.211-1644

Herstelldatum und

Chargennummer:

Hoéchstwert der

empfohlenen Dosierung: 5 ml je kg Zement —
Von der Angabe der Chargennummer auf dem Lieferschein darf abgewichen werden, wenn das Betonzu zmmel‘\ “‘}
nicht direkt zur Verwendungsstelle, sondern z.B. tber den Baustoffhandel, geliefert wird. \;
DIN 1045-3:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 3: Bauausfiihru é j
Das Ubereinstimmungszeichen kann altemnativ auch auf dem Lieferschein aufgedruckt werden| wenn d|e‘V
Zulassungsnummer auf der Silobeschriftung angegeben wird. \ Deutsche % T

£ nstitut

'- ir , . /4

\\ Yiutecl mik y
: 7
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sowie Hinweise

"Das Betonzusatzmittel ist vorgesehen fir die Herstellung von Schaum mittels einer
Schaumpistole oder einer Schaumdosieranlage.”

"Gebrauchsanweisung beachten”
"Fir Spannbeton nicht zuldssig"

"Vor Anwendung Erstprifung nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 bzw.
Eignungsprifung nach DIN 1045 erforderlich”

2.2.3.2.2 Lieferschein

Die Lieferscheine fir das lose Betonzusatzmittel missen neben den in Abschnitt 2.2.3.1.2
aufgefiihrten Angaben noch mit folgenden Angaben versehen sein:

— Tag der Lieferung,
— polizeiliches Kennzeichen des Fahrzeugs,
- Auftraggeber, Auftragsnummer und Empfénger.

Fir den Fall, dass die Chargennummer des Betonzusatzmittels nicht auf dem Lieferschein
angegeben ist, muss der Bauleiter/Werkleiter oder sein Vertreter die Chargennummer von
der Silobeschriftung zu den Bauaufzeichnungen nach DIN 1045° bzw. DIN 1045-3°,
Abschnitt 4.3 nehmen.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Betonzusatzmittels mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaBigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Betonzusatzmittels
eine fur Betonzusatzmittel anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik sind von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis
zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die in den "Uber-
wachungsgrundsatzen"'® fiir Schaumbildner (SB) festgelegten Priifungen durchzufuhren

/—J\

"Grundsatze fur die Uberwachung von Betonzusatzmitteln (Uberwachungsgrundsétze) - Fassung Ju ;2005 =5 )
In: "Zulassungs- und Uberwachungsgrundsétze Betonzusatzmittel mit Erlduterungen - Fassung Juni 2005 -* Beﬂfn,,
2005 (Schriften des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Reihe B, Heft 10). |

\ Deutsches Tnstitut
N fitr Baatechnik /
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens die in den "Uberwachungs-
grundsatzen"'® geforderten Angaben enthalten. Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf
Jahre aufzubewahren und der fir die Fremdilberwachung eingeschalteten Uberwachungs-
stelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut flr Bautechnik und der zustédndigen
obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung nach den "Uberwachungsgrundséatzen"'® regelmaBig zu uberpriifen, mindestens
jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Betonzusatzmittels durch-
zuflihren, sind Proben zu entnehmen und zu prufen. Es kénnen auch Proben fur Stich-
probenprifungen entnommen werden. Die Prifungen sind im Mindestumfang nach den
"Uberwachungsgrundsatzen™'® fur Schaumbildner (SB) durchzufiihren. Die Probenahme und
Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und der Fremdiberwachung sind mindestens 5 Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und auf Verlangen der zusténdigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Schaumbeton und Beton mit porosiertem Zementstein

Wenn das Betonzusatzmittel in Schaumbeton oder in Beton mit porosiertem Zementstein
verwendet wird, bedarf der Beton selbst einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung'".

Beton nach DIN EN 206-1" in Verbindung mit DIN 1045-2°

Die Zusatzmenge des Betonzusatzmittels in Beton darf héchstens 5 ml je kg Zement
betragen.

Fur jeden Fall der Anwendung sind mit der vorgesehenen Betonzusammensetzung und mit
der vorgesehenen Zusatzmenge des Betonzusatzmittels Erstprifungen durchzufiihren zum
Nachweis, dass der Beton in der vorgesehenen Konsistenz unter den Verhéltnissen der
betreffenden Baustelle zuverldssig verarbeitet werden kann und die geforderten Eigen-
schaften sicher erreicht werden (siehe auch DIN EN 206-1', Abschnitt 9.5 in Verbindung mit
DIN 1045-2%).

Fur die Verwendung in Schaumbeton oder Beton mit porosiertem Zementstein ist fir die
Herstellung von Schaum eine Schaumpistole oder eine Schaumdosieranlage erfordertieh:

Bei Bauteilen mit Stahlbewehrung ist die Bewehrung dauerhaft gegen
schitzen.

~
R

Deutsches [nstitut ,‘

N . Ba L ;:9
\y fiir Bautechnik Vi

Siehe auch "Mitteilungen" Deutsches Institut fir Bautechnik, 33 (2002), Nr. 6, S. 185.
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3.3 Beton nach DIN 1045°

3.3.1 Die Zusatzmenge des Betonzusatzmittels in Beton darf hochstens 5ml je kg Zement
betragen.

33.2 Fur jeden Fall der Anwendung sind mit der vorgesehenen Betonzusammensetzung und mit
der vorgesehenen Zusatzmenge des Betonzusatzmittels Eignungsprifungen durchzufiihren
zum Nachweis, dass der Beton in der vorgesehenen Konsistenz unter den Verhaltnissen der
betreffenden Baustelle zuverlassig verarbeitet werden kann und die geforderten Eigen-
schaften sicher erreicht werden (siehe auch DIN 1045°, Abschnitt 7.4.2).

3.3.3 Fir die Verwendung in Schaumbeton oder Beton mit porosiertem Zementstein ist flr die
Herstellung von Schaum eine Schaumpistole oder eine Schaumdosieranlage erforderlich.

3.34 Bei Bauteilen mit Stahlbewehrung ist die Bewehrung (mit Ausnahme von trockenen Innen-
raumen geman DIN 1045° Tabelle 10, Zeile 1) dauerhaft gegen Korrosion zu schiitzen.

Dr.-Ing. Wilhelm Hintzen
Referatsleiter

/’U’L
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