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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf werkmafRig hergestellte
Dammoplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS); nachfolgend als EPS-Platten bezeichnet.

Die EPS-Platten sind grau, werden bei der Herstellung elastifiziert und haben die Bezeich-
nung "swissporEPSe 035" und "swissporEPSe 032".

Die EPS-Platten sind schwerentflammbar.

Anwendungsbereich

Die EPS-Platten durfen in allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Warmedamm-Verbund-
systemen (WDVS) mit angeklebten oder mit angedibelt und angeklebten EPS-Platten
verwendet werden.

Der Anwendungsbereich des mit den EPS-Platten hergestellten WDVS richtet sich nach den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur das jeweilige WDVS.

Die Dammplatten dirfen nur in WDVS eingesetzt werden, die fir EPS-Platten und fir die
genannten Befestigungsarten allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Allgemeines

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die in der jeweiligen allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung fir das WDVS geforderten Dammestoffeigenschaften, mit Aus-
nahme der Rohdichte.

Die Bestimmungen des Priif- und Uberwachungsplans dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind zu berucksichtigen.

Eigenschaften und Zusammensetzung

Anforderungen an die einzelnen EPS-Dammplatten

Tabelle 1:
Dammestofftyp siehe swissporEPSe 035 swissporEPSe 032
Abschnitt
Dicke [mm] 2.2.3.1 80 - 400
Zugfestigkeit
senkrecht zur 2.2.3.8 2 80
Plattenebene [kPa]'
Scherfestigkeit [kPa]' > 30
2.2.3.9
Schubmodul [kPa] = 300
Rohdichte [kg/m?] 2.2.3.13 15-25
Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit A 2.2.3.11 0,035 0,032
[W/(m - K)]

Jeder Einzelwert eines Prifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten

1.33.4-680/5
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Dammstofftyp siehe swissporEPSe 035 swissporEPSe 032
Abschnitt
Grenzwert der
Warmeleitfahigkeit 2.2.3.11 0,0338 0,0309
xgrenz [VV/(m - K)]
Biegefestigkeit 2.2.3.6 > 50
Dynamische Steifigkeit
s [MN/m?] 2.2.3.10 <20

223
2231

2232

2233

2234

2235

2.2.3.6

2237

2238

2239

2.2.3.10

2.2.3.11

Z36558.11

Weitere allgemeine Anforderungen an die Eigenschaften der EPS-Platten
Dicke

Die Dicke der Dammplatte ist nach DIN EN 823 zu bestimmen. Es sind die Grenzabmale
von £ 1 mm einzuhalten. Es sind die Werte der Tabelle 1 einzuhalten.

Lange und Breite

Die Lange und Breite der Dammplatte sind nach DIN EN 822 zu bestimmen. Es sind die
Grenzabmale von = 2 mm einzuhalten.

Rechtwinkligkeit

Die Rechtwinkligkeit der Dammplatte ist nach DIN EN 824 zu bestimmen. Es sind die
Grenzabmale von £ 2 mm /1000 mm einzuhalten.

Ebenheit

Die Ebenheit der Dammplatte ist nach DIN EN 825 zu bestimmen. Es sind die Grenzabmale
von = 5 mm einzuhalten.

Dimensionsstabilitat bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen

Die Dimensionsstabilitat bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen der Damm-
platte ist nach DIN EN 1604 zu bestimmen. Es ist bei Prifbedingungen 48 h und 70 °C die
Anforderung von 5 % einzuhalten.

Biegefestigkeit

Die Biegefestigkeit der Dammplatte ist nach DIN EN 12089 zu bestimmen. Es sind die Werte
nach Tabelle 1 einzuhalten.

Dimensionsstabilitat bei Normalklima

Die Dimensionsstabilitdt bei Normalklima der Dammplatte ist nach DIN EN 1603 zu bestim-
men. Es sind die Anforderung von 0,2 % einzuhalten.

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene

Die Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene der Dammplatte ist nach DIN EN 1607 zu
bestimmen. Es sind die Werte nach Tabelle 1 einzuhalten.

Scherfestigkeit / Schubmodul

Die Scherfestigkeit und der Schubmodul sind nach DIN 12090 an 60 mm dicken Dammstoff-
proben zu bestimmen. Es sind die Werte der Tabelle 1 einzuhalten.

Dynamische Steifigkeit

Die dynamischen Steifigkeit s' ist nach DIN EN 29052-1 zu bestimmen. Es sind die Werte
nach Tabelle 1 einzuhalten.

Warmeleitfahigkeit
Die Warmeleitfahigkeit A; ist nach DIN EN 12667 bzw. 12939 zu bestimmen. Der Grenzwert

der Warmeleitfahigkeit Agn, darf nicht lberschritten werden. Es sind die Werte der Tabelle 1
einzuhalten.
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2.2.3.12 Brandverhalten

Die EPS-Platten muissen die Anforderungen an die Baustoffklasse B1 nach
DIN 4102-1:1998-05; Abschnitt 6.1, erfiillen. Die Brandpriifungen sind nach DIN 4102-16°
durchzufthren.

2.2.3.13 Rohdichte

Der Mittelwert der Rohdichte muss bei Priifung nach DIN EN 1602 im Bereich liegen, der in
Tabelle 1 angegeben ist. Die Einzelwerte dirfen vom Mittelwert um nicht mehr als 10 %
abweichen.

2.2.3.14 Zusammensetzung
Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Zusammensetzungen der Schaum-
rezepturen sind einzuhalten. Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen
Instituts flr Bautechnik erfolgen.

2.3 Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung

231 Herstellung
Die EPS-Platten nach Abschnitt 2.2 sind werksseitig herzustellen.

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Die Bauprodukte sind durch eine Verpackung geschutzt zu transportieren.

Die Bauprodukte missen nach den Angaben des Herstellers gelagert werden. Die EPS-
Platten sind vor Beschadigung zu schutzen.

233 Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder der Beipackzettel muss vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 (Ubereinstimmungsnachweis) erfiillt sind.
Zusatzlich sind die EPS-Platten auf ihrer Verpackung, ggf. auch auf der EPS-Platte selbst,
wie folgt zu kennzeichnen:

"Fur Warmedamm-Verbundsysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
geeignet"

— Bezeichnung des Bauproduktes

— Bemessungswert der Warmeleitfahig A

— Brandverhalten: schwerentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B1)

— Ggf. dynamische Steifigkeit s'

— Lagerbedingungen

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung ist zu beachten.
24 Ubereinstimmungsnachweis
241 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaligen Fremdiberwachung einschliel3lich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
MafRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

DIN 4102-16:1998-05:  Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Durchfiihrung von
Brandschachtprifungen
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Die Erklarung, dass ein UbereinstimmL_J_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

242 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle gelten die entsprechenden Regelungen
des Prif- und Uberwachungsplans, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen
vorzulegen.

243 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle und die Einhaltung der Kenn-
zeichnung durch eine Fremdiberwachung regelmaflig zu Uberprifen, mindestens jedoch
zweimal jahrlich.

Fir die im Rahmen der Fremdiberwachung durchgefiihrten Priifungen, Kontrollen und Aus-
wertungen gelten die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Regelungen des
Prif- und Uberwachungsplans, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

31 Allgemeines

Fur den Entwurf und die Bemessung gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung fiir das jeweilige WDVS soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt
wird.

Die EPS-Platten nach Abschnitt 2.2 dirfen nur fir den in Abschnitt 1.2 genannten Anwen-
dungsbereich verwendet werden. Es dirfen maximal nur Dammstoffdicken und Putzpro-
dukte zum Einsatz kommen, die in den jeweiligen Systemzulassungen geregelt sind.

3.2 Standsicherheit

Der Nachweis der Standsicherheit ist fiir Gebdude gemaR den folgenden Abséatzen erbracht
worden. Die Windlasten (Winddruck w,) ergeben sich aus DIN 1055-4.

Die EPS-Platten kénnen vollflachig verklebt werden; sie diirfen auch teilflachig, so dass eine
Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird, auf dem Untergrund verklebt werden, sofern
die teilflachige Verklebung in der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung flr
WDVS geregelt ist.
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Fur die Befestigung der EPS-Platten missen bei der Verwendung in WDVS mit angediibel-
ten und angeklebten Dammplatten fiir den vorliegenden Untergrund und die Anwendung bei
WDVS allgemein bauaufsichtlich zugelassene Diibel mit einem Tellerdurchmesser von
mindestens 60 mm verwendet werden. Mdogliche Verwendungsbeschrankungen in den
Zulassungen der Dibel sind zu beachten. Alternativ dirfen auch Dibel mit europaischer
technischer Zulassung (ETA) verwendet werden, die einen Tellerdurchmesser entsprechend
den folgenden Bestimmungen aufweisen, eine Tragfahigkeit des Ddubeltellers von
mindestens 1,0 kN, eine Tellersteifigkeit von mindestens 0,30 kN/mm haben und der Einbau
oberflachenbuindig mit dem Dammstoff (unter dem Gewebe oder durch das Gewebe) erfolgt.

Fur die Mindestanzahl der erforderlichen Dibel gilt Anlage 1 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung fir die Anordnung der Diibel gemaf DIN 55699:2005-02, Anhang A1.

Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Dubel sind ggf. zu
beachten.

3.3 Schallschutz

3.31 Dammplatten mit Angabe einer Stufe der dynamischen Steifigkeit

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen AuBenlarm) ist nach der Norm DIN 41093
zu fuhren.

Fir den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des bewerteten Schalldamm-
MaRes R, r der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender Gleichung zu
ermitteln:

R'W,R = R'w,R,O +A RW,R

mit R'wro: Rechenwert des bewerteten Schallddamm-MaRes der Massivwand
ohne WDVS, ermittelt nach Beiblatt 1* zu DIN 4109
ARyRr: Korrekturwert nach Tabelle 2

Tabelle 2: Korrekturwerte A Ry r zur Luftschallddmmung in dB bei teilflachiger Verkle-
bung (ca. 40 %) in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz fs in Hz
Rwro der
Massivwand | Resonanzfrequenz f,s in Hz
ohne WDVS
in dB
<60 |<70 |<80 |<90 |<100 <120 <140 (<160 [<180 (<200 [<220
43 - 47 17 15 13 11 9 7 5 4 3 2 1
48 - 51 14 12 10 8 7 5 3 2 1 0 -1
52 -54 12 10 8 6 5 4 2 1 0 -1 -2
55 -58 9 7 5 3 3 2 0 -1 -2 - -

Die Resonanzfrequenz fs der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) ist nach folgen-
der Gleichung zu ermitteln:

fes = 160 (s/m')"2

mit: s’ dynamische Steifigkeit der EPS-Platten in MN/m?
m' flachenbezogene Masse des Putzes auf dem WDVS in kg/m?

Die Berechnung der Resonanzfrequenz erfolgt mit dem oberen Grenzwert der jeweiligen
Stufe der dynamischen Steifigkeit.

DIN 4109:1989-11: Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise
Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11: Schallschutz im Hochbau; Ausfiihrungsbeispiele und Rechenverfahren

Z36558.11 1.33.4-680/5



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-33.4-680 Seite 8 von 8 | 26. Oktober 2011

Bei einer teilflachigen Verklebung von ca. 60 % sind die Werte der Tabelle 2 um - 1 dB zu
verringern.

Bei einer zusatzlichen Verdibelung des WDVS mit der Massivwand sind die Korrekturwerte
der Tabelle 2 in Abhangigkeit von der Dibelanzahl je m? wie folgt abzumindern:

vorhandene Dibelanzahl < 6 Dibel/m?: -2dB
vorhandene Dibelanzahl > 6 Dibel/m?: -4 dB

3.3.2 Dammplatten ohne Angabe einer Stufe der dynamischen Steifigkeit
Werden Dammplatten eingesetzt, bei denen die dynamische Steifigkeit s' nicht angegeben
ist, gelten die Regelungen zum Schallschutz in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen fir WDVS.

34 Brandschutz

3.41 EPS-Platten
Die EPS-Platten sind schwerentflammbar.

3.4.2 Gesamtsystems

Hinsichtlich des Brandschutzes sind die in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
der WDVS festgelegten Dammstoffdicken und ggf. Dammstoffrohdichten sowie konstruktive
Ausbildung des Systems maligebend. Die Eigenschaften zum Brandverhalten eines
Gesamtsystems sind in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der WDVS

geregelt.
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
41 Detailausfiihrungen "Sturzausfiihrung ohne Mineralfaser-Dammplatten”

Sofern ein mit EPS-Platten allgemein bauaufsichtlich zugelassenes WDVS ausschlieRlich
mit der EPS-Platte "swissporEPSe 035" oder "swissporEPSe 032" und einer zusatzlichen
Gewebeschlaufe gemal Anlage 2 ausgefihrt wird, darf bei Dammstoffdicken bis 300 mm
die Ausfuhrung einer ansonsten erforderlichen Sturzausbildung mit Mineralwolle entfallen.
Dabei muss bei Putzsystemen (Unter- und Oberputz) bei einer Dammstoffdicke (ber
100 mm bis 300 mm eine Schichtdicke von mindestens 4 mm eingehalten werden; bei
dispersionsgebundenen Putzsystemen darf die Schichtdicke von 10 mm nicht Gberschritten
werden. Bei dispersionsgebundenen Putzsystemen und Dammstoffdicken tGber 200 mm
muss eine Schichtdicke von mindestens 4 — 5 mm eingehalten werden.

4.2 Eingangskontrolle der Bauprodukte
Fur die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemaf Abschnitt 2.3.3 durchzufiihren.

4.3 Anwendung in WDVS

Bei Anwendung der EPS-Platten in WDVS mussen - unter Beachtung der Abschnitt 1.2
und 3 - der Anforderungsbereich und die Verarbeitungshinweise der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung firr das jeweilige WDVS eingehalten werden. Hierbei sind jedoch die
speziellen Regelungen zu den Diibeln zu beachten (siehe Abschnitt 3.2).

Manfred Klein Beglaubigt
Referatsleiter
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Bautechnik
Mindestdiibelanzahl Anlage 1

Tabelle 1: Mindestanzahl” der Diibel/m? nach Abschnitt 3.1 mit einem Tellerdurchmesser von
mindestens 60 mm zur Befestigung der Dammplatten "swissporEPSe 035" und
"swissporEPSe 032" (Dibelung unter dem Gewebe)

Dammstoffdicke Dubelklasse Winddruck we
[mm] [KN/Dubel] [KN/m?]
-0,35 - 0,56 -0,77 - 1,00 - 1,60 -2,20
80 <d <120 >0,15 4 5 6 8 12 14
120 <d <400 >0,20 4 5 8 12
0,15 4 5 8 11 14
Gilt nicht fir Dibel, die in den Dammstoff versenkt eingebaut werden, mit Ausnahme des Duiibels
"ejothern STR U" nach ETA-04/0023 vom 15.05.2007, sofern die in der Dubelzulassung
beschriebenen Einbaubedingungen eingehalten werden.
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Darstellung der Sturzausbildung mit Gewebeschlaufe Anlage 2

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-33.4-680 vom 26. Oktober 2011

Dammschicht 80 mm bis 300 mm

Putzschicht

Dammschicht

\/ i /
\%

Armierung

N\

200

Gewebeschlaufe
(alkalibestandiges Textilglasgewebe)

Z20402.11
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