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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Anwendung des Warme-
damm-Verbundsystems (WDVS) "RESOTHERM Warmedamm-Verbundsystem" nach euro-
paischer technischer Zulassung ETA-08/0373 vom 8. Dezember 2008.

Das WDVS ist je nach Ausfiihrung entweder normalentflammbar oder schwerentflammbar.
Das WDVS darf angewendet werden auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz.

Die firr die Verwendung zulassige Gebaudehohe ergibt sich aus dem Standsicherheitsnach-
weis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Lander nicht gerin-
gere Gebaudehohen ergeben.

Das WDVS darf unter bestimmten Bedingungen zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in
den AuBenwandflachen (z. B. der Fugen in den AuRenwandflachen von Plattenbauten bei
der Verwendung von Dreischichtplatten) verwendet werden.

Dehnungsfugen zwischen Gebdudeteilen missen mit Dehnungsprofilen im WDVS berlck-
sichtigt werden.

2 Bestimmungen fiir das Produkt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 WDVS

Das WDVS muss aus den Bestandteilen gemaR Anlage 2 dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung bestehen, sowie den Bestimmungen der europaischen technischen Zulas-
sung ETA-08/0373 entsprechen, sofern im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.
Die horizontalen Halte- und vertikalen Verbindungsprofile sowie die Zubehorteile, beispiels-
weise Sockel-, Kanten- und Fugenprofile, missen mindestens aus normalentflammbaren
Baustoffen bestehen.

21.2 Klebeschaum
Alternativ zu den in der ETA-08/0373 aufgeflihrten Klebemorteln darf zur Befestigung der
EPS-Dammplatten der Klebeschaum "WDVS-Fixkleber" nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-33.9-1253 vom 12. November 2010 verwendet werden.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

3.1 Allgemeines

Fur das WDVS dirfen nur die im Abschnitt 2.1 (s. auch Anlage 2) genannten Bestandteile
unter Beachtung des Abschnitts 4 und der Anlagen verwendet werden.

Die in Abschnitt 3.2 aufgefliihrten Diibel dirfen nur in dem zugelassenen Untergrund
entsprechend der jeweiligen Dibel-ETA eingebaut werden. Die in der Dubel-ETA genannten
Rand- und Achsabstande sind zu beachten.

3.2 Standsicherheitsnachweis

3.2.1 Geklebtes WDVS

Der Nachweis der Standsicherheit des WDVS ist fur den in Abschnitt 1 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich sowie bei Ausfuhrung geman
Abschnitt4 fur Gebaude, beansprucht durch einen Winddruck (Windsoglast) von
W= -2,2 KN/m2, im Zulassungsverfahren erbracht worden.

Die Windlasten ergeben sich aus DIN 1055-4.

Z265835.11 1.33.84-1352/1
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3.2.2 Mit Diibeln mechanisch befestigtes WDVS und zuséatzlichem Klebemoértel

Der Nachweis der Standsicherheit des WDVS ist fur den in Abschnitt 1 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich sowie bei Ausfiihrung geman
Abschnitt 4 fur Gebdude, beansprucht durch Winddruck w, (Windsoglast) im Zulassungs-
verfahren erbracht worden. Die Windlasten ergeben sich aus DIN 1055-4.

Die zulassige Beanspruchung der Dubel ist entsprechend dem Verankerungsgrund (Wand)
der Zulassung fur die DUbel zu entnehmen. Mégliche Verwendungsbeschrankungen in den
Zulassungen der Dibel sind zu beachten. Fir die Mindestanzahl der erforderlichen Dibel
gilt Anlage 3, fiir die Anordnung der Diibel gilt Anhang A der Norm DIN 55699"; alternativ
dazu darf die erforderliche Diibelmenge nach Abschnitt 3.2.2.a bis ¢ bestimmt werden.

Werden die Bedingungen und Vorgaben der Anlage 3 nicht eingehalten, miissen folgende
Nachweise erbracht werden; die gré3te Dibelanzahl, die sich aus den Abschnitten a bis ¢
ergibt, ist maRgebend.

a) Nachweis der Verankerung der Dibel im Untergrund (Wand)

S¢ £ Ngrg
dabei ist
S¢ = - We
Nra = Nrc/Ymu
mit
Sy : Bemessungswert der Windsoglast
Nrg : Bemessungswert der Beanspruchbarkeit des Dibels
W, : Einwirkungen aus Wind
Nrk : charakteristische Zugtragfahigkeit des Diibels (gemaf Anhang der jeweiligen
Diibel-ETA)
Y : 1,5 (Sicherheitsbeiwert fir die Einwirkungen aus Wind)
wwu - Sicherheitsbeiwert des Ausziehwiderstands der Dibel aus dem Untergrund
Dubeltyp nach Y™.U
ejotherm ST U ETA-02/0018
KEW TSD 8 ETA-04/0030
TERMOZ 8 SV ETA-06/0180 2,0
KOELNER KI8M ETA-06/0191
ejotherm NTK U ETA-07/0026

Alle Dubel mit ETA nach ETAG 014 mit den nachfolgenden
Eigenschaften:

- Dubeltellerdurchmesser = 60 mm siehe Dibel-ETA
- Tellersteifigkeit = 0,3 kN/mm
- Tragfahigkeit des Dibeltellers = 1,0 kN

b) Nachweis des WDVS
S¢<Ry
dabei ist
Sy (s. vorstehenden Abschnitt a)
Ry = RFIéche ‘Nejache T RFuge 'nFuge

Tms

DIN 55699:2005-02 Verarbeitung von Warmedamm-Verbundsystemen

Z265835.11 1.33.84-1352/1
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mit
Ry :  Bemessungswert des Widerstands des WDVS
Rruges Rriache  :  Die aus dem WDVS resultierende Versagenslast (Mindestwert) im

Bereich bzw. nicht im Bereich der Plattenfugen
(s. Abschnitt 2.2.8.3 der ETA-08/0373)

NFuges NFlache : Anzahl der Dibel (je m?) die im Bereich bzw. nicht im Bereich der
Plattenfugen gesetzt werden.
Y™.s . 2,0 (Sicherheitsbeiwert des Widerstands des WDVS)

¢) Mindestdiibelanzah
Mindestens in jede T-Fuge der Dammplatten ist ein Dubel zu setzen, wobei 4 Dubel pro
m? nicht unterschritten werden durfen.
3.23 Mit Profilen mechanisch befestigtes WDVS und zusatzlichem Klebemértel

Der Nachweis der Standsicherheit des WDVS ist flr den in Abschnitt 1 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich sowie bei Ausflihrung geman
Abschnitt 4 fir Gebaude, beansprucht durch Winddruck w, (Windsoglast) nach DIN 1055-4
gemal Anlage 3, Tabelle, im Zulassungsverfahren erbracht worden, sofern

e die horizontalen Halteprofile im Abstand von maximal 30 cm mit den nachfolgend
genannten Dibeln am Untergrund befestigt werden,

Dubeltyp nach

ejotherm SK U ETA-02/0018
WS 8L ETA-02/0019
WS 8N ETA-03/0019
ejotherm SDK U ETA-04/0023
IsoFux ND-8Z ETA-04/0032
SDM-T plus, SDF-K plus U, SDF-S plus ETA-04/0064
ejotherm NK U ETA-05/0009

o die ausgeklinkten Enden der vertikalen Verbindungsprofile hinter die Flansche der oberen
und unteren Halteprofile schlupffrei eingepasst werden (vierseitige Halterung der Damm-
platten),

e die Dammplatten mindestens mit 20 % Klebefldchenanteil am Untergrund verklebt
werden,

o die Befestigung der Dammplatten mit Dibel nach Abschnitt 3.2.2 a) mit den in Anlage 3
angegebenen Diibelmengen erfolgt,

o die Dubellastklassen der Dulbel fiir die Befestigung der Profile und der Dammplatten
(s. Anlage 3) dieselben sind und

o die Eigenlast des Putzsystems den Wert 0,12 kN/m? nicht (iberschreitet.

3.3 Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gilt fir die Dammplatten ein Bemes-
sungswert der Warmeleitfahigkeit in Abhangigkeit vom jeweiligen Nennwert gemaf
DIN V 4108-4:2007-06%, Tabelle 2, Kategorie I. Ein Bemessungswert nach Kategorie Il gilt
fir Dammplatten, bei denen im Rahmen eines Ubereinstimmungsnachweises auf der
Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein Grenzwert Agren, bestimmt
wurde.

DIN V 4108-4:2007-06 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 4: Warme- und feuchte-
schutztechnische Bemessungswerte

Z265835.11 1.33.84-1352/1
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Klebemortel und Putzsystem dirfen insgesamt mit einem Warmedurchlasswiderstand
R=0,02 (m*- K)/W angesetzt werden. Die Minderung der Warmedammung durch die
Warmebrickenwirkung der Diibel muss gemaR Anlage 4 berilicksichtigt werden.

Far den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Die sq-Werte fur die
genannten Putzsysteme sind Anlage 4 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu
entnehmen.

Bei bestimmten Wettersituationen im Winter und abhangig von der Warmedadmmung der
tragenden Wandkonstruktion kénnen sich die Befestigungselemente an der Putzoberflache
durch Unterschiede in der Tauwasser- oder Reifbildung gegentber der ungestérten Wand
voribergehend abzeichnen.

Bei Detailplanungen von Anschlissen und Durchdringungen des WDVS ist — soweit
moglich — auf eine warmebriickenfreie Ausfiihrung zu achten.
3.4 Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Auenlarm) ist nach der Norm DIN 4109
zu fihren.

Fir den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des bewerteten Schalldamm-
MaRes R'wr der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender Gleichung zu
ermitteln:

Rwr= RuwrotARyr

mit: Rwro Rechenwert des bewerteten Schallddmm-MaRes der Massivwand ohne
WDVS, ermittelt nach Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11°

ARy R Korrekturwert nach Anlage 5.1/5.2
Auf eine Ermittlung des Korrekturwertes AR, r darf verzichtet werden, sofern die Bestim-
mungen der Anlage 5.2 dies zulassen.
35 Brandschutz
Das WDVS ist schwerentflammbar.

Die Schwerentflammbarkeit ist nur dann nachgewiesen, wenn folgende Bedingungen einge-
halten werden; anderenfalls wird das WDVS als normalentflammbar eingestuft:

e Fir die Dammplatten liegt der Nachweis der Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1 vor.

e Das WDVS mit Dammplatten Uber 100 mm Dicke wird entsprechend den in
Abschnitt 4.6.2 bestimmten MaRnahmen ausgefiihrt.

e Bei Verwendung des PUR-Klebeschaums "WDVS-Fixkleber" betragt die Dicke der
Dammplatten mindestens 40 mm.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

41 Aufbau

Das WDVS muss gemal folgender Bestimmungen und entsprechend den Angaben der
Anlage 1 und 2.1 und 2.2 sowie unter Bericksichtigung der Planungsvorgaben (siehe
Abschnitt 3) ausgefiihrt werden.

Das WDVS darf auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz angewendet werden.

Bei der Verarbeitung und Erhartung dirfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten; gerin-
gere Temperaturen bis zum Gefrierpunkt sind maglich, sofern die Verarbeitungsrichtlinien
des Herstellers dies gestatten.

Insbesondere bei Dammstoffdicken > 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten,
dass Zwangungspunkte eine ausreichende Bewegungsmaoglichkeit haben und im Rand- und
Kantenbereich ist auf eine ausreichende Befestigung zu achten.

DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise

Z265835.11 1.33.84-1352/1
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Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausfihrung des WDVS betrauten
Personen Uber die Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung und alle fur eine einwandfreie Ausflhrung der Bauart erforderlichen weiteren Einzel-
heiten zu unterrichten. Dies ist entsprechend Anlage 6 (Information fir den Bauherrn) von
der ausfiihrenden Firma zu bestatigen.

Eingangskontrolle der Bestandteile

Das WDVS und seine Bestandteile sind auf der Baustelle einer Eingangskontrolle zu unter-
ziehen. Dabei ist zu Uberprifen, ob die Bestandteile die Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (s. Abschnitt 2.1) einhalten. Es ist insbesondere darauf zu
achten, ob die Warmeddmmplatten mit den Vorgaben des Planers Ubereinstimmen
(s. Abschnitt 3).

Untergrund
Allgemeines

Die Oberflache der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein. Die dauerhafte
Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemortel ist sachkundig
zu prifen.

Geklebtes WDVS

Der Untergrund (Wand) muss mindestens eine Abreilfestigkeit von 0,08 N/mm? aufweisen.
Bei Untergrinden aus Mauerwerk nach DIN 1053 ohne Putz, Beton nach DIN 1045 ohne
Putz kann die Abreif¥festigkeit in der Regel ohne weitere Nachweise vorausgesetzt werden.

Die Prifung der Abreil¥festigkeit muss -falls erforderlich - nach DIN 18555-6 erfolgen.
Unebenheiten bis 1 cm/m durfen Gberbrickt werden; gréRere Unebenheiten missen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden. Die Abreil3-
festigkeit des Putzes muss nach der Erhartung geprift werden.

Mit Diibeln mechanisch befestigtes WDVS und zusétzlichem Klebemértel

Der Untergrund (Wand) muss eine ausreichende Tragfahigkeit fir den Einsatz von Dubeln
haben. Bei Untergriinden aus Mauerwerk nach DIN 1053 ohne Putz oder Beton nach
DIN 1045 ohne Putz kann eine ausreichende Festigkeit in der Regel ohne weitere Nach-
weise vorausgesetzt werden.

Unebenheiten bis 2 cm/m durfen Gberbrickt werden; gréRere Unebenheiten missen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden.

Mit Profilen mechanisch befestigtes WDVS und zusatzlichem Klebemértel

Der Untergrund (Wand) muss eine ausreichende Tragfahigkeit fiir den Einsatz von Dubeln
haben. Bei Untergrinden aus Mauerwerk nach DIN 1053 ohne Putz oder Beton nach
DIN 1045 ohne Putz kann eine ausreichende Festigkeit in der Regel ohne weitere Nach-
weise vorausgesetzt werden.

Partielle Unebenheiten <3 cm/m dirfen durch eine Unterfitterung der Halteschiene,
mindestens an den Befestigungspunkten (s. Abschnitt 3.2.2), mit einem Abstandhalter der
Abmessungen mindestens 50 mm x 50 mm und maximal 30 mm dick ausgeglichen werden.
Es muss sichergestellt sein, dass der Steg der Halteschiene nicht ungestiitzt bleibt. GroRere
oder grof¥flachige Unebenheiten missen egalisiert oder durch einen Putz nach
DIN EN 998-1 ausgeglichen werden.

Klebemortel und Klebeschaum

Die Klebemortel (s. Anlage 2) sind nach den Vorgaben des Herstellers zu mischen und mit
einer Nassauftragsmenge nach Anlage 2 aufzubringen.

Der Klebeschaum "WDVS-Fixkleber" ist ein verarbeitungsfertiger, einkomponentiger Poly-
urethan Schaum. Er ist mit einer Auftragsmenge nach Anlage 2 auf die Dammplatten aufzu-
bringen.

1.33.84-1352/1
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4.6.2
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Anbringen der Dammplatten
Allgemeines
Beschadigte Dammplatten diirfen nicht eingebaut werden.

Die Dammplatten sind passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Platten dirfen
keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Fehlstellen und Spalten missen mit gleich-
wertigen Dammstoffen geschlossen werden. Das Schlief3en von Fehlstellen und Spalten bis
maximal 5 mm Breite mit schwerentflammbarem Fugenschaum ist zuldssig. In die Fugen
darf kein Klebemortel gelangen. Zur Vermeidung von Warmebriicken dirfen die Kanten nicht
bestrichen oder verschmutzt werden.

Stiirze und Laibungen

Schwerentflammbare WDVS mit Dammstoffdicken (iber 100 mm missen aus Brandschutz-
griinden wie folgt ausgefuhrt werden:

a. Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stiirze ist ein mindestens 200 mm hoher und
mindestens 300 mm seitlich Uberstehender (links und rechts der Offnung) nichtbrenn-
barer Mineralwolle-Lamellenstreifen* vollfldchig anzukleben und zuséatzlich anzudiibeln;
im Kantenbereich ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu
verstarken. Werden hierbei auch Laibungen gedammt, ist fir die Dammung der horizon-
talen Laibung im Sturzbereich ebenfalls nichtbrennbarer Mineralwolle-Dammstoff zu
verwenden.

b. Beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar oberhalb von Offnungen bzw. bei
der Montage von Fenstern in der Dammebene sind diese dreiseitig — oberhalb und an
beiden Seiten — von einem mindestens 200 mm hohen bzw. breiten nichtbrennbaren
Mineralwolle-Lamellenstreifen® — wie unter a. beschrieben — zu umschlieRen.

c. Die Ausfiihrung nach a. und b. darf entfallen, wenn mindestens in jedem 2. Geschoss ein
horizontal um das Gebaude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel
muss aus einem mindestens 200 mm hohen und vollflachig angeklebten und zusatzlich
angediibelten Mineralwolle-Lamellenstreifen* (Rohdichte 60 kg/m3 bis 100 kg/m3, herge-
stellt aus Steinfasern) bestehen. Der Dammstreifen ist so anzuordnen, dass ein maxi-
maler Abstand von 0,5 m zwischen Unterkante Sturz und Unterkante Brandriegel einge-
halten wird. In unmittelbar Gber Offnungen befindlichen Kantenbereichen ist das Beweh-
rungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstarken. Bei EPS-Dammplatten-
dicken Uber 200 mm muss die Gesamtputzdicke (Oberputz + Unterputz) mindestens
6 mm betragen.

Alternativ darf auch der "purenotherm-Brandschutzriegel" der PUREN GmbH als Brandriegel
verwendet werden, wenn ein mineralischer Unterputz (Werktrockenmortel nach
DIN EN 998-1) mit einer Nassauftragsmenge von mindestens 3 kg/m? ausgefihrt wird und
die Gesamtputzdicke (Oberputz + Unterputz) mindestens 4 mm betragt. Dieser Brandriegel
muss aus einem mindestens 250 mm hohen und vollflachig angeklebten und zusétzlich
angediibelten Polyurethan-Hartschaumstreifen® (Rohdichte 30 kg/m® bis 35 kg/m?; herge-
stellt aus "puren-Hartschaum-purenotherm Typ PUR 30 WDS") bestehen. Die Anordnung
des Dammstoffstreifens und der Gewebeeckwinkel muss wie bei dem o. g. Brandriegel aus
Mineralwolle-Lamellen erfolgen.

Dammstoff nach DIN EN 13162 mit einer Querzugfestigkeit (Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene) von mindes-
tens 80 kPa (Kleinstwert aller Einzelwerte, gepruft nach DIN EN 1607). Es dirfen nur Dammplatten aus Mineral-
wolle eingebaut werden, deren Glimmverhalten gemaR Bauregelliste B, Teil 1, Anlage 1/5.2, nachgewiesen wurde
und deren Verwendung durch die Chemikalien-Verbotsverordnung vom 19. Juli 1996 (Bundesgesetzblatt Teil |
S. 1151), zuletzt geandert gemal der Bekanntmachung vom 25. Mai 2000 (Bundesgesetzblatt Teil | S. 747), nicht
untersagt ist.

Normalentflammbare Dammstoffplatte aus Polyurethan-Hartschaum (PUR) nach DIN EN 13165 mit einer Querzug-
festigkeit (Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene) von mindestens 100 kPa (Kleinstwert aller Einzelwerte, geprift
nach DIN EN 1607)

1.33.84-1352/1
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Fur die Ausfiihrung nach a. bis c. dirfen an Stelle von Mineralwolle-Lamellenstreifen auch
andere nichtbrennbare Mineralwolle-Dammplatten mit einer Rohdichte von mindestens
60 kg/m® verwendet werden, sofern die eingebaute Mineralwolle ein Produkt nach
DIN EN 13162 ist und derart am Untergrund befestigt wird, dass die auftretenden Windlasten
ausreichend sicher abgeleitet werden kdonnen.

4.6.3 Verklebung

Die Dammplatten sind entweder vollflachig oder teilflachig (mindestens 40 %) geman
DIN 55699, Tabelle 1 zu verkleben.

Bei der Verklebung im Wulstverfahren missen mindestens 60 % der Flache durch Mortel-
streifen bedeckt sein; der Abstand der Kleberwiilste darf 10 cm nicht tberschreiten.

Die Dammplatten sind unverziglich, spatestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemor-
telbett einzudriicken, einzuschwimmen und anzupressen.

Bei WDVS nach Abschnitt 4.4.4 sind die Dammplatten gemaR Abschnitt 6.5 der DIN 55699
zu verkleben.

Bei Verwendung des Klebeschaums "WDVS-Fixkleber" sind die Dammplatten durch
Auftragen eines umlaufenden randnahen Wulstes und mit einem eingeschlossenen Wulst in
M- oder W-Form so zu versehen, dass eine Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird.
Der Klebeschaumauftrag erfolgt mit einer Pistole.

Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-33.9-1253 sind zu
beachten.

4.6.4 Verdiibelung

Bei WDVS auf Untergrinden (Wanden) ohne ausreichende Abreillfestigkeit (siehe
Abschnitt4.4.3 und 4.4.4) missen die Dammplatten -zusatzlich zur Verklebung
(s. Abschnitt 4.6.3) und ggf. zusatzlich zur Profilbefestigung (s. Abschnitt 4.6.5) - durch
Dubel mit einem Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm befestigt werden. Die zulassigen
Dubeltypen sowie die Anzahl der zu setzenden Dibel sind dem Abschnitt 3.2.2 bzw. 3.2.3 zu
entnehmen.
Bei WDVS auf Untergrinden (Wanden) mit ausreichender Abreilfestigkeit (siehe
Abschnitt 4.4.2), ist eine mechanische Befestigung durch zuséatzliche Dubel nicht erforder-
lich. Die Platten dirfen jedoch konstruktiv, zusatzlich mit Dubeln befestigt werden.

4.6.5 Profilbefestigung
Bei WDVS auf Untergrinden ohne ausreichende Abreil¥festigkeit (s. Abschnitt 4.4.4)
mussen die Dammplatten - zusatzlich zur mechanischen Befestigung mit horizontalen Halte-
und vertikalen Verbindungsprofilen — durch Verkleben (s. Abschnitt 4.6.3) und ggf. durch
Dubel (s. Abschnitt 4.6.4) befestigt werden.
Das Sockelprofil bzw. die Halteprofile sind horizontal auszurichten und mit Dibeln
(s. Abschnitt 3.2.3) im Abstand von maximal 30 cm am Untergrund zu befestigen.
Die mit Klebemortel versehenen Dammplatten sind mit der Nut auf die horizontalen Halte-
profile aufzustecken, mit einer vertikalen Nut in das Verbindungsprofil einzupassen und
gleichmafig an den Untergrund anzudriicken.
In die Nut der freien vertikalen Dammplattenseite ist ein neues Verbindungsprofil einzu-
setzen.
Die Dammplatten sind in horizontaler Richtung und passgenau zu verlegen und zusatzlich
mit den nach Abschnitt 4.6.4 erforderlichen Dubeln zu befestigen.

AnschlieRend muss in die oberen Nuten der Plattenreihe ein neues horizontales Halteprofil
eingefihrt, ausgerichtet und mit Dibeln - wie beschrieben - befestigt werden.

Z265835.11 1.33.84-1352/1
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4.7 Ausfiihren des Unter- und Oberputzes

Die Dammplatten sind auf der Auflenseite mit einem Unterputz nach Anlage 2 zu
beschichten. Das Bewehrungsgewebe ist in den Unterputz gemafy Abschnitt 6.6 der
DIN 55699 einzuarbeiten. StoRRe des Gewebes sind ca. 10 cm zu Uberlappen.

Vor Aufbringen des Oberputzes darf der Unterputz mit dem passenden Haftvermittler
(s. Anlage 2) versehen werden. Er soll ein mdgliches Durchscheinen des Unterputzes und
einen zu schnellen Wasserentzug aus dem Oberputz in den Unterputz verhindern.

Nach dem Erharten des Unterputzes und ggf. des Haftvermittlers ist der Oberputz nach den
Vorgaben des Herstellers anzuriihren und in einer Schichtdicke nach Anlage 2 aufzubringen.
4.8 Uberbriickung von Fugen

Zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den AuBenwandflachen (z. B. der Fugen in der
AuRenflache von Fertigteilen (GrofRtafelbau) bei Verwendung von Dreischichtplatten) darf
das WDVS nur verwendet werden, wenn

die Abstande der Dehnungsfugen nicht gréRer als 6,20 m sind,

die Dammplattendicke > 60 mm ist,

der Dammplatten-Schermodul < 2,0 MPa ist,

der Unterputz "RESOTHERM Klebe- und Armierungsmortel weilR" verwendet wird und
diinnschichtige Oberputze (doperputz < dunterputz) VErwendet werden.

Dehnungsfugen zwischen Gebaudeteilen missen mit Dehnungsprofilen im WDVS beriick-
sichtigt werden.

Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregendicht zu schlieen.

4.9 Weitere Hinweise

Als unterer Abschluss des WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein
vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockelddammung vorliegt. Die Anwen-
dung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer Malihahmen.

Die Fensterbanke missen regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne Behin-
derung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss des WDVS muss gegen Witterungseinflisse abgedeckt werden.

Abweichende Ausflihrungen des WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung sind im Einzelfall zu beurteilen und bedirfen ggf. zusatzlicher Nachweise.

Manfred Klein Beglaubigt
Referatsleiter

Z265835.11 1.33.84-1352/1
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Skizze (Beispiel):
mit Dibeln mechanisch befestigtes
WDVS mit zusatzlichem Klebemortel
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¢ | ™ 5
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(1) Sockelprofil

(2) Schlagduibel/ Schraubdiibel

(3) RESOTHERM Klebe- und Armierungsmortel grau oder weif}
(4) expandiertes Polystyrol (EPS) nach EN 13163

(5) Dammstoffdibel

(6) RESOTHERM Klebe- und Armierungsmértel grau oder weif’
(7) Textilglas-Gittergewebe

(8) RESOTHERM Streichgrund

(9) RESOTHERM Oberputz

Warmedamm-Verbundsystem "RESOTHERM Warmedamm-Verbundsystem"
nach ETA-08/0373

Aufbau des WDVS

Anlage 1
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Schicht Auftrags- Dicke gem.
oS [mm] ETA-08/0373
[kg/m?] Abschnitt
Klebemortel: Kammbett, 1.1
— RESOTHERM Klebe- und Armierungsmértel weif 2,0-5,0 [ Wulst-Punkt
— RESOTHERM Klebe- und Armierungsmértel grau 20-50 Mértgg?:eifen
Klebeschaum: 10-20 gem.
WDVS-Fixkleber’ 0,20 Randwulst mit allg::;iiger
oder W-Form | Senticher
Z-33.9-1253
Dimmstoff:” 1.1 +2.3.1
— EPS-Hartschaumplatten, geklebt <300
— EPS-Hartschaumplatten, mit Diibeln befestigt und geklebt 60 — 300
— EPS-Hartschaumplatten, mit Profilen befestigt und geklebt 60 — 200
Dubel: (Abschnitt 4.6.3 und 4.6.4 ist zu beachten) 1.1+23.2
Alle unter 3.2.2 aufgefiihrten Dibel
Profile: (nur beim System nach Abschnitt 3.2.3) 1.1+233
— RESOTHERM Halteleiste
— RESOTHERM Verbindungsleiste
Unterputze: 1.1+234
— RESOTHERM Klebe- und Armierungsmortel weil’ 4,0 ca. 4,0
— RESOTHERM Klebe- und Armierungsmortel grau (le,\(/)er) ca. 4,0
(Pulver)
Bewehrung: 1.1+235
RESOTHERM Glasgewebe
Haftvermittler: 1.1
— RESOTHERM Streichgrund 0,20
Warmedamm-Verbundsystem "RESOTHERM Warmedamm-Verbundsystem"
nach ETA-08/0373
Anlage 2.1

Aufbau des WDVS

Z68263.11

1.33.84-1352/1
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Schicht Auftrags- Dicke gem
o [mm] ETA-08/0373
[kg/m?] Abschnitt

Oberputze \ 1.1

e Gebrauchsfertige Pasten — Bindemittel
Acrylharzdispersion:

RESOTHERM Silcolit
Kratzputz: KorngroRe 2 — 2,5 — 3 und 4 mm 3,0-6,0
Reibeputz: KorngréRe 2 — 3 und 4 mm 30-55
e Gebrauchsfertige Pasten — Acrylsiloxan-Bindemittel:
RESOTHERM Siliconharz
Kratzputz: KorngroRe 2 -2,5 — 3 und 4 mm 2,7-45 Durch
Reibeputz: KorngréRe 2 — 3 und 4 mm 3,0-5,5 die Korn-

e Gebrauchsfertige Pasten — Bindemittel groe
Acrylharzdispersion/Kaliwasserglas: geregelt
RESOTHERM Silikat
Kratzputz: KorngréRe 2 — 2,5 - 3 und 4 mm 2,7-45
Reibeputz: Korngrée 2 — 3 und 4 mm 3,0-55

¢ Dinnschichtige zementgebundene Trockenmdrtel, die
eine Zugabe von ca. 22 Gew.-% Wasser erfordern:

RESOTHERM

Rustikal - Kratzputz: KorngréRe 1,5 — 3 und 5 mm 3,0-75

Struktural - Reibeputz Korngréfe 2 — 3 und 5 mm 30-75 }
(Pulver)

=

Bei WDVS mit dem PU- Klebeschaum "WDVS-Fixkleber" sind die Bestimmungen fiir die Ausfiihrung nach Abschnitt 4.6.2 zu

beachten.

Bei Dammstoffplatten mit einer Dicke > 100 mm sind die Bestimmungen nach Abschnitt 3.5 und die Ausfiihrungen nach

Abschnitt 4.6.2 zu beachten.

Warmedamm-Verbundsystem "RESOTHERM Warmedamm-Verbundsystem"

nach ETA-08/0373

Aufbau des WDVS Anlage 2.2
268263.11 1.33.84-1352/1
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Mindestanzahl der Diibel mit einem Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm zur Befestigung von
Dammstoffplatten mit einer Dicke d > 60 mm

Abmessungen der Dammstoffplatten fir mit Diibeln befestigtes System:
Abmessungen der Dammstoffplatten fir mit Profilen befestigtes System:

1000 mm x 500 mm
500 mm x 500 mm

Dubelung unter dem Bewehrungsgewebe und oberflachenbiindige Montage

o

z. B. in jeder zweiten Platte zwei Dubel
Abschnitt 3.2.3 ist zu beachten

*hk

: Anzahl der Diibel Anzahl der Dubel
N fir eine Dibellastklasse’ fiir eine Dibellastklasse
m
20,15 >0,15 > 0,20 >0,25
nach DIN 1055-4: ’ ’ -
2005-03 mit Dubeln befestigtes System mit Profilen befestigtes System
[Diibel/m?] [Diibel/Platte]
-0,35 4 - - -
- 0,56 4 1 - -
-0,77 6 1 1 -
-1,00 8 1 1 1
-1,60 10 2 15" 1,5"
-2,20 14 3 2 2
Dibellastklasse: Nre /Y

mit Nrc  : charakteristische Zugtragfahigkeit des Dlibels gemaf Dubel-ETA
vy : Sicherheitsbeiwert aus ¢ - yw,u hach Abschnitt 3.2.2 a)

Bei versenkter Montage der Dibel gilt die 0. g. Dibelanzahl nur unter folgenden Einbaubedingungen

Duabel EPS-Dicke

Einbaubedingungen’

ejotherm STRU |>80 mm
(fir Standard- EPS)

Maximale Schneidblech-Tiefe: 5 mm

>100 mm
(fur Standard- EPS)

Maximale Schneidblech-Tiefe: 20 mm

IsoFux NDT8LZ |>80 mm
(fur Standard- EPS)

Maximale Senktiefe: 20 mm

TERMOZ 8 SV |>80 mm

(nur fir Standard-EPS)

Maximale Einbautiefe des Dlbeltellers: 15
(2 Dicke der Dammstoff-Rondelle)

mm

Entsprechend der jeweiligen Dibel-ETA

Fir die Mindestdibelanzahl gilt der Abschnitt 3.2.2 Punkt c).

Warmedamm-Verbundsystem "RESOTHERM Warmedamm-Verbundsystem"

nach ETA-08/0373

Mindestdibelanzahl Anlage 3
268263.11 1.33.84-1352/1
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Kennwerte fiir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes

Putzsystem:

Unterputz + Oberputz, wie nachstehend angegeben,
und Haftvermittler (beurteilt ohne dekorativen
Schlussanstrich)

Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sq4

Rustikal-Kratzputz / Struktural-Reibeputz

. <10m

RESOTHERM Silcolit (Ergebnis ermittelt mit Korngrée 4 mm: 0,7 m)
o <10m

RESOTHERM Siliconharz (Ergebnis ermittelt mit KorngréfRe 4 mm: 0,3 m)
. <1,0m

RESOTHERM Silikat (Ergebnis ermittelt mit KorngréfRe 4 mm : 0,2 m)

RESOTHERM <1,0m

(Ergebnis ermittelt mit KorngréfRe 5 mm : 0,2 m)

Abminderung der Warmedammung

Sofern die durchschnittliche Dubelanzahl n pro m? Wandflache (Durchschnitt der Fassadenbereiche) bei einer
Dammschichtdicke d fur den entsprechenden punktférmigen Warmebrickeneinfluss eines Dibels

X 60 <d <100mm 100 <d <150 mm d>150 mm

[WIK]

0,008 n>4 n=4

0,006 n=5 >

0,004 n>7 > nx>4

0,003 n=9 nx7 p

0,002 n>13 n=9 >

0,001 n=17* n>17" n>13
Maximale Dubelanzahl ohne gegenseitige Beeinflussung

betragt, ist die Warmebriickenwirkung der Diibel wie folgt zu berlicksichtigen:

U=U+y%-n in W/(m?K)

Dabeiist: U, korrigierter Warmedurchgangskoeffizient der Dammschicht
U Warmedurchgangskoeffizient der ungestérten Dammschicht in W/(mzK)

% punktféormiger Warmeverlustkoeffizient eines Dibels in W/K
(s. DUbel-ETA bzw. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Verwendung der DUbel nach

ETA)

Liegt kein Rechenwert des punktférmigen Warmeverlustkoeffizienten vor, ist dieser mit

0,008 W/K anzusetzen.
n Diibelanzahl/m?

Der Warmebruckeneinfluss des PVC-Profils ist vernachlassigbar.

Warmedamm-Verbundsystem "RESOTHERM Warmedamm-Verbundsystem"

nach ETA-08/0373

Warme- und Feuchteschutz
Bauphysikalische Kennwerte

Anlage 4
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Korrekturwert AR, g zur Ermittlung des bewerteten Schalldamm-MaRes der Wandkonstruktion
1. Geklebtes WDVS bzw. mit Diibeln mechanisch befestigtes WDVS und zusitzlichem Klebemértel

Der Korrekturwert AR, r ist nach folgender Gleichung zu ermitteln:

ARW’R = ARW - KK - KT

mit : AR,,  Korrekturwert in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz nach Tabelle 1
Kk Korrektur fiir die prozentuale Klebeflache nach Tabelle 2
Kt Korrektur fir das bewertete Schalldamm-Mal} der Tragerwand nach Tabelle 3

Tabelle 1: Korrekturwert in Abhangigkeit von
der Resonanzfrequenz

Tabelle 2: Korrektur fir die prozentuale Klebeflache

prozentuale Klebeflache Kk
[%] [dB]
20 -1
40 0
60 1
80 2
100 3

Korrekturwert AR,, [dB] Formel zur Berechnung der Resonanz
Resonanzfrequenz fr [HZ] ohne mit frequenz:
Diibel Diibeln S
fr =160 |— H
fr < 60 Hz 14 8 R Ve
60 Hz <fr <70 Hz 13 7
70 Hz < fg < 80 Hz 11 6 mit
s' dynamische Steifigkeit der

80 Hz < fr < 90 Hz 9 5 Dammplatten in MN/m?

90 Hz < fr <100 Hz 7 3 m's : Flachenmasse der Bekleidungs-
100 Hz < fr < 120 Hz 5 2 schicht (Oberputz + Unterputz)

— in kg/m?
120 Hz < fr <140 Hz 3 0
140 Hz < fr <160 Hz 1 -1
i Die Berechnung der Resonanzfrequenz
160 Hz < fr < 180 Hz 0 2 erfolgt mit dem Wert der fiir die dynamische
180 Hz < fr <200 Hz -2 -3 Steifigkeit nach DIN EN 13163,
200 Hz < fs < 220 Hz 3 3 Abschnitt 4.3.12 angegebenen Stufe.
220 Hz < fg <240 Hz -4 -4
240 Hz < fg -5 -5

Warmedamm-Verbundsystem "RESOTHERM Warmedamm-Verbundsystem"
nach ETA-08/0373

Schallschutz
Bauphysikalische Kennwerte

Anlage 5.1

Z68263.11
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Tabelle 3: Korrektur flir das bewertete Schallddmm-Malf3 der Tragerwand

Resonanzfrequenz Ky [dB] in Abhangigkeit vom bewerteten Schallddmm-Maf} R,, der Tragerwand [dB]
fr [HZ] 43 - 45 46 - 48 49 - 51 52 - 54 55 - 57 58 - 61
fr <60 -10 -7 -3 0 3 7
60 <fr <80 -9 -6 -3 0 3 6
80 <fr <100 -8 -5 -3 0 3 5
100 < fr <140 -6 -4 -2 0 2 4
140 < fgr < 200 -4 -3 -1 0 1 3
200 < fgr <300 -2 -1 -1 0 1 1
300 < fg <400 0 0 0 0 0
400 < fg < 500 1 1 0 0 0 -1
500 < fr 2 1 1 0 -1 -1

Zur Anwendung der Tabelle ist das bewertete Schalldamm-Mal} R,, der Tragerwand nach folgender Gleichung zu
ermitteln:

Ry = [27,1 +0,1243 (m'y, / m'g) — 0,000113 (m',, / m'o)zJ dB
mit: m', : die gemal Beiblatt 1 zu DIN 4109, Abschnitt 2.2.2 ermittelte
flachenbezogene Masse der Tragerwand, maximal 500 kg/m?

m'y: 1 kg/m?

Der fiir AR, g ermittelte Wert ist auf den Bereich -6 dB < AR, g < 16 dB zu begrenzen.

Auf eine Ermittlung des Korrekturwertes AR, r darf verzichtet werden, wenn fir AR, g ein Wert von -6 dB in
Ansatz gebracht wird.

2 Mit Profilen mechanisch befestigtes WDVS und zusiatzlichem Klebemortel

ARw,R = +2 dB

Der Korrekturwert gilt fir alle Dammstoffdicken.

Warmedamm-Verbundsystem "RESOTHERM Warmedamm-Verbundsystem"
nach ETA-08/0373

Schallschutz
Bauphysikalische Kennwerte

Anlage 5.2
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Bestatigung der ausfiihrenden Firma:

a) Das Fachpersonal der ausfihrenden Firma wurde vom Hersteller Gber die sachgerechte Ausfihrung
unterrichtet durch:

b) Ausflihrung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-33.84-1352
Ausgefiihrtes System:

c) Geklebtes WDVS: Die Beurteilung der Abreilfestigkeit der Wandoberflache und der dauerhaften
Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemortel ist erfolgt durch:
(Name, Anschrift)

d) Geklebtes WDVS: Das System wurde zusatzlich befestigt mit:

e) Mechanisch befestigtes WDVS: Die Tragfahigkeit der Dibel in der Wand wurde ermittelt anhand von:

Zulassige Auszugskraft:

f) Die Uberpriifung der Ebenheit ergab:
(Angabe der Prifmethode und des Ergebnisses)

g) Die Oberflache der Wand wurde vorbereitet durch:

h) Die Eingangskontrolle der Komponenten wurde vorgenommen. Alle Komponenten entsprachen den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-33.84-1352.

Warmedamm-Verbundsystem "RESOTHERM Warmedamm-Verbundsystem"
nach ETA-08/0373

Information fiir den Bauherren Anlage 6
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