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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lé&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtriglich ergédnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntm 9e7| i
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind stehende zylindrische,
einwandige Flachbodenbehalter und entsprechende Auffangvorrichtungen aus textilglas-
verstarktem ungeséattigtem Polyesterharz bzw. Phenacrylatharz mit einer Auskleidung aus
Polyvinylchlorid (PVC) oder Polypropylen (PP), deren Abmessungen innerhalb der nachfol-
gend angegebenen Grenzen liegen:

— DurchmesserD<5,0m,
— H/D <6 (mit H = Hohe des Behalters).
Die Behalter und Auffangvorrichtungen sind in Anlage 1 dargestellt.

(2) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Verwendung der Behélter in nicht
durch Erdbeben gefdhrdeten Gebieten.

(3) Die Behalter und Auffangvorrichtungen dirfen in Geb&uden und im Freien aufgestellt
werden, jedoch nicht in explosionsgeféhrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1.

(4) Die Behalter durfen zur drucklosen Lagerung von wassergefahrdenden Flussigkeiten mit
einem Flammpunkt tber 100 °C verwendet werden. Die maximale Betriebstemperatur darf
40 °C betragen, sofern in den Medienlisten nach Absatz (5) keine Einschrankungen der
Temperatur vorgesehen sind.

(5) Flussigkeiten nach DIBt-Medienliste 40-3.2 fiir Behalter mit PP-Auskleidung und 40-3.4
fur Behalter mit PVC-Auskleidung erfordern keinen gesonderten Nachweis der Dichtheit und
Bestandigkeit des Auskleidungswerkstoffes.

(6) Ein Nachweis Uber die Besténdigkeit der AuBenseite der Behélter und Auffangvorrich-
tungen gegentber den zuladssigen Lagerflissigkeiten nach (5) wurde nicht gefiihrt.

(7) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallt fur den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG?

(8) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1)
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau oder Aufstellung des Zulassungs-
gegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne der spateren Nutzung.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Allgemeines
Die Behalter und ihre Teile missen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen
dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Angaben
entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung

Werkstoffe

Die zu verwendenden Werkstoffe miissen der Anlage 3 entsprechen.

Konstruktionsdetails
Konstruktionsdetails miissen den Anlagen 1.1 bis 1.13 entsprechgn.

N\ fir )
Medienliste 40-3.2 und Medienliste 40-3.4 Stand: Mai 2005; erhéltlich beim Deutsghen Instityd f[]echnik (DIBt)

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in d ASELING -G8 Bekanntmachung

vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585)
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223 Standsicherheitsnachweis

(1) Die Behalter missen Wanddicken aufweisen, die durch eine statische Berechnung nach
der Berechnungsempfehlung 40-B1® des DIBt ermittelt wurden. Dabei ist eine Betriebs-
temperatur von mindestens 30 °C zugrunde zu legen. Die mechanischen Werkstoff-
kennwerte und die entsprechenden Abminderungsfaktoren sind der Anlage 2.1 bis 2.4 zu
entnehmen. Die Auskleidung und die Oberflachenschicht nach Anlage 3 Abschnitt 2 gehéren
nicht zum tragenden Laminat.

(2) Bei der AuBenaufstellung sind Windlasten gemaB DIN 1055-4* und Schneelasten
geman DIN 1055-5° zu beriicksichtigen.

(3) Sofern keine genauen Nachweise ber die betriebsbedingten Uber- und Unterdriicke
gefuhrt werden, sind sowohl kurzzeitig als auch langzeitig folgende Werte fur den statischen
Nachweis anzusetzen:

Puk = Pa = 0,005 bar (Uberdruck = resultierender Innendruck)
Puk = Pu= 0,003 bar (Unterdruck = resultierender AuBendruck)
Die langzeitig wirkenden Driicke sind nur dann anzusetzen, wenn sie auch auftreten kénnen.

(8) Stutzen fur flussigkeitsflihrende Rohrleitungsteile missen Wanddicken aufweisen, die
mindestens fir die Nenndruckstufe PN 6 ausreichend sind; andere Stutzen missen
mindestens der Nenndruckstufe PN 1 entsprechen.

(4) Auffangvorrichtungen muissen Wanddicken aufweisen, die entsprechend Absatz (1)
unter sinngeméaBer Beachtung des Abschnitts 5 der Berechnungsempfehlung des DIBt
ermittelt wurden. Die Auffangvorrichtung muss eine solche Héhe aufweisen, dass bei dem in
ihr stehenden leeren Behélter bei Aufstellung im Freien durch Windlast keine unzuléssigen
Kippmomente auftreten kénnen. Auf Anlage 6, Abschnitt 4 (2) wird hingewiesen.

(5) Die zulassigen Tragkrafte fir die Befestigungspunkte flr Leiter und Hebebtsen sind in
den Anlagen 1.10 und 1.11 angegeben.

(6) Sofern die Behalter nach Bauordnungsrecht nicht zu den genehmigungs-/verfahrens-
freien baulichen Anlagen zahlen, ist die Prufpflicht/Bescheinigungspflicht nach § 66 Abs. 3
Satz 1 Nr. 2b MBO anhand des Kriterienkatalogs zu beurteilen. Hinweis: Die Behélter sind
nach dem Kriterienkatalog prif- bzw. bescheinigungspflichtig. Es wird empfohlen, Prifamter
oder Priifingenieure fiir Standsicherheit mit besonderen Kenntnissen im Kunststoffbau zu
beauftragen, z. B.:

— Prifamt fir Standsicherheit der LGA in Nirnberg,
— Deutsches Institut fiir Bautechnik (fir Typenprifungen).
224 Brandverhalten

Der Werkstoff textilglasverstarktes Reaktionsharz ist in der zur Anwendung kommenden
Dicke normal entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1°). Zur Widerstandsfahigkeit
gegen Flammeneinwirkungen siehe Abschnitt 3(2).

225 Nutzungssicherheit _
(1) Behalter mit einem Rauminhalt von mehr als 2 m3 missen mit einer Einsigigesf
ausgeristet sein (siehe Anlage 1.7), deren lichter Durchmesser mindestens 60mm 11
Der Durchmesser der Einsteigetffnung muss jedoch mindestens 800 mm bragen,‘éﬁ,\
eine der folgenden Bedingungen erfullt ist: {

— Das Befahren des Behalters erfordert spezielle Schutz- oder Sicherheit
(Leiter, Schutzanzug, Atemgerat usw.),

— Die Stutzenhohe der Einsteigetffnung tGberschreitet einen Wert von 250 mm.

. yitat
se g@mgéﬁ‘a \
Bﬂir Bauwd‘mk

16

8 erhaltiich beim Deutschen Institut fr Bautechnik (DIBY)

* DIN 1055-4:2005-03 Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 4: Windlasten; Berichtigung 1 vom Mérz 2006

: DIN 1055-5:2005-07 Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 5: Schnee- und Eislasten

& DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforde-

rungen und Priifungen

Z15617.11 1.40.11-5/11



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 Seite 5 von 11 | 20. April 2011

(2) Behélter ohne Einsteigedffnung miissen eine Besichtigungséffnung mit einem lichten
Durchmesser von mindestens 120 mm erhalten. Weitere Stutzen fir Beflllung, Entleerung,
Ent- und Bellftung usw. sind gemaR den Anlagen 1.6, 1.8 und 1.9 herzustellen.

(3) Zur Bedienung und Wartung darf eine ortsfeste Leiter an den Behaltern bzw. Auffang-
vorrichtungen befestigt werden. Die Anforderungen an die Leiter sind der DIN 18799-17 zu
entnehmen. Zusétzlich darf eine Bilhne an den Behaltern befestigt werden. Es ist darauf zu
achten, dass die Metallkonstruktion keine unzuldssigen Zwangungen auf das Bauteil ausiibt.
Die Verankerungspunkte am Zylinder sind nach Anlage 1.11 bzw. Anlage 1.12 auszuflhren.

(4) Bei AuBenaufstellung der Auffangvorrichtungen ist der Zwischenraum Behélter/Auffang-
vorrichtung gegen eindringendes Regenwasser gemaf Anlage 1.4 Blatt 3 abzudecken.

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.3.1 Herstellung

(1) Die Behélter und Auffangvorrichtungen werden komplett im Werk Staffelstein hergestellt.
Alternativ darfen die Behdlter und Auffangvorrichtungen von Mitarbeitern des Antragstellers
am Verwendungsort aus einzelnen werkmaBig vorgefertigten Behélterteilen durch Uberlami-
nieren zusammengeflgt werden, wobei die Einzelteile im Werk Staffelstein herzustellen
sind.

(2) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung
erfolgen.

(3) AuBer der Herstellungsbeschreibung sind die Anforderungen nach Anlage 4 Abschnitt 1
einzuhalten.

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung missen gemaf Anlage 4, Abschnitt 2 erfolgen.
2.3.3 Kennzeichnung

(1) Die Behalter und Auffangvorrichtungen miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstim-
mungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.4 erfullt sind.

(2) AuBerdem hat der Hersteller die Behélter gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

— Herstellungsnummer,

— Herstellungsjahr,

- Rauminhalt in m® bei zulassiger Fullhdhe (gemaB ZG-US?®),

— zulassige Betriebstemperatur (bei nicht atmosphérischen Bedingungen),

— zuldssiger Fillungsgrad oder Fullhthe (entsprechend dem zuldssigen Fiillungsgrad),
— zuldssige Volumenstrdome beim Beflllen und Entleeren,

— Hinweis auf drucklosen Betrieb,

- AuBenaufstellung zuléssig/nicht zulassig (entsprechend statischer Berechnung),

— Handelsname des Auskleidungswerkstoffes (siehe Anlage 3 Abschnitt 2.1),

bei AuBenaufstellung zuséatzlich:

— Boengeschwindigkeitsdruck g [kN/m2] am Behélterscheitel bzw,_,
Entldftungsleitung,

— charakteristischer Wert der Schneelast sk [kN/m?] auf dem [

an. der Offnung der

DIN 18799-1:1999-08 Steigleitern an baulichen Anlagen — Teil 1: Btei

en; Sicher.
8 i} heitstechnische Anforderungen und Prifungerfy sy
ZG-US Mai 1993 Zulassungsgrundséatze fiir Uberfllisicherungen (8thaltli

Z15617.11 1.40.11-5/11
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(3) Die Auffangvorrichtungen sind entsprechend mit den folgenden Angaben zu kenn-
zeichnen:

— Herstellungsnummer,

— Herstellungsjahr,

— Rauminhalt in ms,

— AuBenaufstellung zuldssig/nicht zulassig (entsprechend statischer Berechnung),

— Handelsname des Auskleidungswerkstoffes (siehe Anlage 3 Abschnitt 2.1),

bei AuBenaufstellung zusatzlich:

- Boéengeschwindigkeitsdruck g [kN/m2] an der Oberkante der Auffangvorrichtung.

(4) Hinsichtlich der Kennzeichnung der Behalter durch den Betreiber siehe Abschnitt 5.1.5.

2.4 Ubereinstimmungsnachweis
2441 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes muss gemaR Abschnitt 2.4.2
erfolgen. Als Bauprodukte gelten hierbei die komplett im Werk Staffelstein hergestellten
Behalter und Auffangvorrichtungen oder, wenn die Behalter und Auffangvorrichtungen erst
am Verwendungsort aus Einzelteilen zusammengefligt werden, die im Werk Staffelstein
hergestellten Einzelteile.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart muss gemaR Abschnitt 2.4.3 erfolgen.
Als Bauart gilt hierbei der am Verwendungsort zusammengefiigte Behalter bzw. die am
Verwendungsort zusammengefligte Auffangvorrichtung.

24.2 Ubereinstimmungsnachweis fiir das Bauprodukt
2.4.2.1 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméBigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Behélter und
Auffangvorrichtungen nach Maf3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und fir die Fremdiiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Baupro-
dukte eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

(3) Die Erklarung, dass ein Uberemstlmmungszemﬂkat erteilt ist, hat der Hersteller der Bau-
produkte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
flr Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu geben.

2.4.2.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemelnen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. —

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mlndeste & digzrd Iye 5.1 Abschnitt 1
aufgefiihrten MaBnahmen einschlieBen. / ‘ X

Z15617.11 1.40.11-5/11
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(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,

— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,
— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen,

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(5) Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit {bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist -soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich- die betreffende Prifung unverzlglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwachung
regelméaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich (siehe Anlage 5.1).

(2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprafung der Bauprodukte entsprechend
Anlage 5.1 Abschnitt 2 (1) durchzuflhren. Darliber hinaus kénnen auch Proben fiir Stich-
probenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

(8) Die Ergebnisse der Zertifizierung und FremdUlberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut flir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Ubereinstimmungsnachweis fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (am Verwendungsort zusammen-
gefligte Behalter bzw. Auffangvorrichtungen) mit den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muss vom Antragsteller entsprechend Abschnitt 4 (2) mit einer
Ubereinstimmungserklarung erfolgen. Dabei sind an den Behaltern und Auffangvorrich-
tungen die in Anlage 5.1 Abschnitt 2 aufgeflihrten Prifungen durchzufiihren.

(2) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen missen
mindestens folgende Angaben enthalten:

— Herstellungsnummer des Behélters bzw. der Auffangvorrichtung,

— Art der Kontrolle oder Prifung (siehe Anlage 5.1 Abschnitt 2),

— Datum der Prifung,

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen,
— Unterschrift des fur die Ausflihrungskontrolle Verantwortlichen.

(38) Die Aufzeichnungen sind zu den Bauakten zu nehmen. Sie sind dem Betreiber auszu-
handigen und dem Deutschen Institut fiir Bautechnik, der zustdndigen-ohersten Bauauf-

sichtsbehérde und dem Sachverstédndigen nach Wasserrecht auf ,-—.«n egen.

Deutscies Institut
fiir Bautechnik /

1.40.11-5/11
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Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

(1) Die Bedingungen fiir die Aufstellung der Behélter und gegebenenfalls zugehérigen
Auffangvorrichtungen sind den wasser-, arbeitsschutz- und baurechtlichen Vorschriften zu
entnehmen. Es sind auBerdem die Anforderungen gemaB Anlage 6 einzuhalten.

(2) Die Behéalter dirfen auch in folgenden allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Auffang-
vorrichtungen aufgestellt werden (siehe auch Anlage 1.4 Blatt 2 und Anlage 1.5 Blatt 3):

- Z-40.21-31  Auffangvorrichtungen aus PE, Wickelrohr,
- Z-40.21-73  Auffangvorrichtungen aus PE, verschweil3te Tafeln.
Auf Abschnitt 5.1.2 (1) wird hingewiesen.

(3) Bei Festlegung der Aufstellbedingungen ist davon auszugehen, dass die Behélter nach
diesem Bescheid dafiir ausgelegt sind, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer zu
widerstehen, ohne undicht zu werden.

(4) Die Behélter und Auffangvorrichtungen sind gegen Beschadigungen durch anfahrende
Fahrzeuge zu schitzen, z. B. durch geschitzte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder, bei
Behéltern, durch Aufstellen in einem geeigneten Raum.

(5) Behalter, die auBerhalb von Auffangrdumen oder Auffangvorrichtungen aufgestellt
werden sollen, dirfen unterhalb des =zuldssigen Flissigkeitsspiegels keine lésbaren
Anschlisse oder Verschlisse (z.B. Rohrleitungsanschluss, Einsteigetffnung, Besichti-
gungsoffnung) haben.

Bestimmungen flir die Ausfithrung

(1) Bei der Aufstellung der Behalter und Auffangvorrichtungen ist Anlage 6 zu beachten.

(2) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Einbauen bzw. Aufstellen der
Behélter und Auffangvorrichtungen nur solche Betriebe zu beauftragen, die fur diese Tatig-
keiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind, es sei denn, die
Tatigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausge-
nommen oder der Hersteller der Behalter fiihrt diese Tatigkeiten mit eigenem sachkundigen
Personal aus.

(3) MaBnahmen zur Beseitigung von Schaden sind im Einvernehmen mit einem fir Kunst-
stofffragen zustandigen Sachverstandigen® zu treffen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung, Priifung

Nutzung
Ausriistung der Behaélter

(1) Die Bedingungen fur die Ausriistung der Behélter sind den wasser-, bau- und arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen. Sofern flir die Ausristung keine wasser- bzw.
baurechtlichen Vorschriften existieren, ist der Abschnitt 9 der TRbF 20"

(2) Wenn der Einbau einer Leckagesonde erforderlich ist, ist eine
meiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.

Sachverstandige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen nach Abschnitt 2.4.1 (2) sowie weitere Sachverstan-

dige, die auf Anfrage vom DIBt bestimmt werden

TRbF 20 April 2001 Technische Regeln fur brennbare Flussigkeiten, "L&ger", zuletzt gedndert am
15. Mai 2002

1.40.11-5/11



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 Seite 9 von 11 | 20. April 2011

5.1.2

1
12

13
14

Z15617.11

Lagerfliissigkeiten

(1) Je nach Werkstoff der inneren Auskleidung dirfen die Behalter fur Lagerflissigkeiten
gemaB Medienliste 40-3.2 bzw. 40-3.4 verwendet werden. Bei Aufstellung der Behélter in
einer Auffangvorrichtung aus PE oder PP entsprechend Abschnitt 3 (2) ist sicherzustellen,
dass auch nach den MaBgaben der im Abschnitt 3 (2) genannten allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung eine ausreichende Bestandigkeit des fir die Auffangvorrichtung verwen-
deten Werkstoffs vorliegt. Bei Behaltern mit PVC-Auskleidung ist zu beachten, dass die
Auskleidungswerkstoffe Simona CAW, Simona MZ und Trovidur EN fur Lagermedien, die in
der Medienliste 40-3.4 mit

*)  versehen sind, nur bis 30 °C zulassig sind,

**)  versehen sind, nicht zulassig sind.

(2) Behalter, die im Auffangraum aufgestellt werden, dirfen auch zur Lagerung anderer
Flussigkeiten als nach Abschnitt 1 (5) verwendet werden, wenn im Einzelfall durch Gutach-
ten eines vom DIBt vorgeschriebenen Sachverstandigen'' nachgewiesen wird (z. B. nach
Anhang 1 der Bau- und Prifgrundsatze fiir oberirdische GF-UP-Behélter und -Behdlterteile),
dass die chemische Widerstandsféhigkeit der Auskleidung gegeben ist und keine zuséatz-
lichen Bestimmungen (z. B. von dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung abwei-
cheqzde Prufungen, Festlegungen zu reduzierter Gebrauchsdauer der Behélter) erforderlich
sind'™.

(3) Vom Nachweis durch Gutachten nach Absatz 5.1.2 (2) sind ausgeschlossen:

a) Flassigkeiten mit Flammpunkten < 100 °C

b) Explosive Flissigkeiten (Klasse 1 nach GGVS"/GGVE")

c) Selbstentzindliche Flissigkeiten (Klasse 4.2 nach GGVS/GGVE)

d) Flussigkeiten, die in Berlihrung mit (Klasse 4.3 nach GGVS/GGVE)
Wasser entzlndliche Gase bilden

e) Organische Peroxide (Klasse 5.2 nach GGVS/GGVE)

f) Ansteckungsgefahrliche und (Klasse 6.2 nach GGVS/GGVE)
ekelerregende Flussigkeiten

g) Radioaktive Flissigkeiten (Klasse 7 nach GGVS/GGVE)

h) Blausaure und Blausdureldsungen,
Metallcarbonyle, Brom

(4) Die Lagerung von Flussigkeiten, die nicht in der unter Absatz (1) genannten Medienliste
aufgefthrt sind und bei denen im Gutachten eines vom Deutschen Institut fir Bautechnik zu
bestimmenden Sachversténdigen eine Festlegung der Gebrauchsdauer der Behélter von
weniger als 25 Jahren bestimmt wird, ist von dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht abgedeckt. Eine Ergdnzung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist
jedoch méglich. Ausgeschlossen davon sind die in Absatz (3) genannten Medien b) bis h).

(5) Die Flussigkeiten nach Absatz (1) und (2) missen flr die ggf. verwendete Leckagesonde
zuldssig sein.

Nutzbares Behaltervolumen

Der zuléssige Flllungsgrad der Behalter darf 95 % nicht (ibersteigen, wenn nicht nach MaB-

gabe der TRbF 20 Nr. 9.3.2.2 ein anderer Fillungsgrad nachgewuese 2 nZRalten ist.
Die Uberfiillsicherung ist dementsprechend einzurichten. 3

Informationen sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt) erhéltlich.

Fur die Lagerung von Medien mit Gutachten, die von Absatz 5.1.2 (2) abweichen, ist ex \pe ferwend-
barkeitsnachweis (z. B. Ergénzung der bestehenden allgemeinen bauaufsichtlichen ZulassSagg)

GGVS Gefahrgutverordnung StraBe

GGVE Gefahrgutverordnung Eisenbahn

1.40.11-5/11
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Unterlagen

Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller der Behélter bzw. der Auffangvorrichtungen
folgende Unterlagen auszuhandigen:

— Abdruck dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung,

— Abdruck der gepruften statischen Berechnung mit Prifbericht,

— Abdruck des ggf. benétigten Gutachtens nach Abschnitt 5.1.2 (2).
Betrieb

(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Behélter an geeigneter Stelle ein Schild anzu-
bringen, auf dem die gelagerte Flissigkeit einschlieBlich ihrer Dichte und Konzentration
angegeben ist. Die Kennzeichnung nach anderen Rechtsbereichen bleibt unberihrt.

(2) Wer eine Anlage beflllt oder entleert, hat diesen Vorgang zu Uberwachen und vor
Beginn der Arbeiten die nachfolgenden Bestimmungen zu beachten.

(8) Vor dem Befillen ist zu Uberpriifen, ob das einzulagernde Medium dem zuléssigen
Medium entspricht, wie viel Lagerflissigkeit der Behélter aufnehmen kann und ob die Uber-
fullsicherung in ordnungsgeméaBem Zustand ist.

(4) Die Betriebstemperatur der Lagerflissigkeiten darf die Betriebstemperatur, flir die der
statische Nachweis geflihrt wurde, nicht Uberschreiten. Hierbei diirfen kurzzeitige Tempera-
turiberschreitungen um 10 K (Uber die Betriebstemperatur (z. B. durch héhere Temperatur
der Lagerflissigkeiten beim Einflllen) auBer Betracht bleiben.

(5) Beim Befiillen darf kein unzulassiger Uberdruck im Behalter auftreten. Der Fiillvorgang
ist stndig zu Uberwachen.

(6) Die Leckagesonde gemaf Abschnitt 5.1.1 (2) ist in stédndiger Alarmbereitschaft zu
betreiben.

Unterhalt, Wartung

(1) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten und Instand-
setzen der Behalter und Auffangvorrichtungen nur solche Betriebe zu beauftragen, die fir
diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung lber Anlagen zum Umgang
mit wassergeféhrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind, es sei denn, die
Téatigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausge-
nommen oder der Hersteller der Behélter fiihrt die Tatigkeiten mit eigenem sachkundigen
Personal aus.

(2) Beim Instandhalten/Instandsetzen sind Werkstoffe entsprechend Anlage 3 zu verwenden
und Fertigungsverfahren anzuwenden, die in der Herstellungsbeschreibung beschrieben
sind.

(3) MaBnahmen zur Beseitigung von Schaden sind im Einvernehmen mit einem fir Kunst-
stofffragen zusténdigen Sachversténdigen® zu klaren.

(4) Die Reinigung des Innern von Behéltern aus Produktionsgriinden oder fiir eine Inspek-
tion ist unter Beachtung der folgenden Punkte vorzunehmen:

a) Behalter restlos leeren, vor allem bei Medien, die bei Verdiinnung mit Wasser Reaktions-
wéarme entwickeln. Zur Reduzierung eventueller Reaktionswérme daf(ir sorgen, dass
sofort groBe Wassermengen zugefihrt werden kénnen (Schlauchdurchmesser = 2 Zoll).

b) Bei wasserléslichen oder mit Wasser emulgierbaren Fllssigkeiten mit Wasser abspritzen.
Bei eventuellen Ablagerungen Behélter mit bis zu 10 K ber der zulassigen Betriebstem-
peratur warmem Wasser fiillen. Nach einigen Stunden Einwirkungszeit entleeren. Even-
tuell noch feste Rickstdnde mit Spachtel aus Holz oder R
der Innenflache des Behélters entfernen. Keine Werk 76
verwenden. Organische Lésungsmittel dirfen nur dann ¢
keine Quellung der Auskleidung erfolgt.

Deutsches Institut
fiir Bautechnik
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c¢) Die Unfallverhitungsvorschriften sowie die jeweiligen Vorschriften fiir die Verarbeitung
chemischer Reinigungsmittel und die Beseitigung anfallender Reste miissen beachtet
werden.

(5) Wird die Einsteigedffnung des Behélters zu Reinigungs-, Wartungs- oder Instandhal-
tungsmafBnahmen gedffnet, so ist vor dem VerschlieBen die Behalterinnenseite auf Schaden
hin zu untersuchen. Hierbei soll sichergestellt werden, dass der Boden des Behélters nicht
beschadigt worden ist (z. B. durch herabfallendes Werkzeug wahrend der Arbeiten am
Behélter). Das Ergebnis der Untersuchung ist zu dokumentieren.

(6) Geraten die AuBenseiten des Behalters oder der Auffangvorrichtung in Kontakt mit dem
Lagermedium, sind sie unverzlglich auf Schaden zu Uberprifen.

Prufungen

(1) Der Betreiber hat mindestens einmal wochentlich die Behalter einschlieBlich der gegebe-
nenfalls vorhandenen Auffangvorrichtungen durch Inaugenscheinnahme auf Dichtheit zu
Uberprifen. Sobald Undichtheiten entdeckt werden, ist die Anlage auBer Betrieb zu nehmen
und der schadhafte Behélter gegebenenfalls zu entleeren.

(2) Die Funktionsfahigkeit der gegebenenfalls vorhandenen Leckagesonde ist mindestens
alle 6 Monate zu lberprufen; die Uberpriifung darf nur von eingewiesenen Personen durch-
gefuhrt werden.

(3) Der Betreiber hat zu veranlassen, dass bei der Lagerung von Medien nach
Absatz 5.1.2 (1) oder Absatz 5.1.2 (2), bei denen nach Medienliste bzw. Mediengutachten
wiederkehrende Priifungen der Behélter gefordert werden, die Behélter vor Inbetriebnahme
und wiederkehrend erstmals nach fiinf Jahren und weiterhin entsprechend den Vorgaben
eines fur Kunststofffragen zustidndigen Sachverstandigen® einer Innenbesichtigung unter-
zogen werden.

(4) Prifungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.

1.40.11-5/11
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/ GF-UP
e B ﬁ" Ankerwinkel
c:>“ / [/
QH ;" I "’/."‘.lr’
f ' [ ik 180
| } B ,
| C0.45 Stahlplatte und Ankerschraube
| | ‘ noch Berechnung
|
5?31 | ; PaT T / i
NI ©
i ‘r‘/ A4 | e o malad
M&( é | " G 4 4
/ ﬂ
PE/PP Platte/ 25 $ S
einfeilig g 5( Alle fue als Mischlaminot
= Dicke siehe Tabelle (fue)
e
. =X
w | 3
- [
| |
: - ——H o
| |
- ||
GF-UP Ankerwinkel Stahlplotte
b NR.d B
Verankerung entsprechend dem 100 30 KN 110
Machweis ous der Berechnung 150 45 KN 160
200 60 KN 210

Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung

Anlage 1.5
Ankerpratze + PE/PP Platte fir Behalter pia e

22427011 1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011

Deutsches

Bautechnik

Institut
fiir

( Mindestonzohl der Ankerprotzen = & Stick )
Auffongvorrichiung L
1]
f\‘ N 8 GF-UP
/ ! Ankerwinkel
Bendter [ & /
T s 180 |
/ , co.155 -y ‘
/ | C0.4 Stohlplotte und Ankerstonge
. 1 ¢ | b nach der Berechnung
/!/ I g :/ . ! ] // ]
| | N ARSI S
L 2.4, =l
Zl
XX ‘ 25’ Fundoment (bouseits)
PE/PP Platte konn k
ous mehrere Teilen, TR L T
verschweillt besteh slle I?CIS Iscniamino
HIVETSHIWERTLDESTENEN Jicke siehe Tobelle (tue)

(Am]
1wt
e = g 1115‘"‘“
T h Di?it:cgzutefh“‘k
GF-UP Ankerwinkel Stahlplotte
lue tue
b HRd B
30 Kk 00 k.
yerankerung entsprechend dem 128 = g m 11;8 11,‘;':; ; ;
Hochweis ous der Berechnung . sl o i
200 60 KN 210 100 7.7
Flachbodenbehélter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung
Ankerpratze GFK + PE/PP Platte fir Behélter mit GFK Auffangvorrichtung Ag:ggz;és
22427011 1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

b = n. Statik
(‘3'DEI'.'».
; 170 ..
IR e w
s e
\\\<§t>\\\\\\ V. Tistarizhleche
i ;j//// /’/i;/// ///;;fbf; -’““:“uus Kunststoff
\,ﬁ/z o ] o
|| ca5
Ohne Spalt 25| e 135 )

Ohne Pressung

Klebeduebel = M12 {n. Stofik}
ohne Vorsponnung

|
|
|
|
i
|
|
|

)

Mindestanzahl 4 Protzen
Die Verankerungskriffe sind nachzuweisen !

A
A
A

\Pratze Stohl

Z24270.11

Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung
- - Anlage 1.5
Ankerpratze ohne PE/PP Platte fur Auffangvorrichtung aus PE Blatt 3/3
1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011

Deutsches
Institut
fiir
Bautechnik
e T %
{_ gepresst oder hondlominiert )

DO

_\\

tnschlussmoBe nach )
DIN EM 1092 - PN 10 )

£
< odi
?\
Lue ¢
] [/ I
2
T T iy
Fls T
[ 1 2
WZ/WE/
\ _ GF-UP
\ Auskleidung Spachfelmosse

Ueberlaminat Lue
di Lue
" >=100
<=150 celet
> B0 >=100
<= 400 >=v Dos{fue + )
tue noch Berechnun

5= 3 Mate 450 g/’

Da = Di Zylinder
Do - 2=P Baden

Flachbodenbehélter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung

Stutzenanbindung Dach/Mantel

Los- oder Festflansch

Z24270.11

Anlage 1.6
Blatt 1/3

1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011

Deutsches

Institut
far

Bautechnik

(' gepresst oder hondlominiert )

A

AnschlussmoBe nuch}
LDlH EN 1092- PN 10

Achtung: Stutzenausfihrung nur einsetzen bei
drucklosen Tonks und nur Gber Fillstondsniveou!!

)

WZ/WE

/_L

Ueberlominat Lue

di Lue

=150 >=100
<=150 >=10xt

> 150 >=100

<= 400 | 5=~/ Do 1

fue nach Berechnung
>= 3x Matte 450 g/m?

Da = Di Zylinder
Do = 2+R Boden

Flachbodenbehélter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung

F

7 W '
N - // I
T | N
N
é o n !
\ 7
N %
Lue ' N . /;
: /
[ ._A\ LN AN e
1 FP i PR TT P ' BN RN BRI N NS NN
vk ¥ 7
i , F \
'I \' o
l| .'| g
E GF-UP \
| Auskleidung Spochtelmosse

Stutzenanbindung Dach/Mantel
Los- oder Festflansch

Z24270.11

Anlage 1.6
Blatt 2/3

1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011 Insti:g._lt

ur
Bautechnik

DIBt

(gepresst oder_hondlominiert )

[.ﬁ.nschlussmuﬂe nach
DIM EN 1092- PN 10

-,

)

Achtung: Stutzenausfihrung nur einsetzen bei
drucklosen Tanks und nur iber Fillstandsniveo!!

(

)

Gewindestift
! .'2,/ f 'W E
|
Gewindebuchse +! +
\ A= l @di <= 150 158
| ;
GF-UP \ |
Spachtelmasse \ '
\\ \III ‘ |
s Lue W =
¥ — = ra
J AT AR OSSN
SR Y ' [ " I
e W7 z'/ l'v"."E .". !."/ ||
= ' . \ /| GF-UP
) uskleidung '/ | Spachtelmasse
1A PNT 10-15 [20-40 [ 50-65 [80-100 | 125-150
Gewindebuchse -+t b | 14 16 18 20 22

leberlominat Lue
di Lue

<=150 ] 18:\??
tue noch Berechnung , :
>= 3x Maotte 450 g/m

nn

VoV

{ Da - Di Zylinder}
Do = 7»R Boden

)

Deutsches Institut

fiir Bautechnik

Flachbodenbehéalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung

Stutzenanbindung Dach/Mantel
Blockflansch

Anlage 1.6
Blatt 3/3

Z24270.11

1.40.11-5/11




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011

Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

( Fesfflonsch ) Anschlussmafle nach

== DIN EN 1092- PN 10
( gepresst oder hondlaminiert ) = Sthrouben reduziert ouf M16 =

wenn h <= 250 . donn @di >- 600
wenn h > 250 , donn @di >= 800

WZ/WE

F
N\
N

%
gg L @ di 7
N ; S
LUE 2\\\ \é <1:E)
% 7 g
2| 7 % /
P VAT, :
S SIS X 4
\ _ /f r/r 7
™ W7 / WE /
— /] .
z'/ f"f %I
GE-UP // Auskleidung

Spaochtelmosse Jf

Ueberlaminat Lue

di Lue
>=100
> 500 |5/ Doethue <

fue nach Berechnun —
>= 3x Motte 450 u/'rgrllz [ Da = Di Zylinder

Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung

Einstiegdéffnung AQ::’?te‘l ;27

Mantel

Z24270.11 1.40.11-6/11



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

( Festflansch ) Anschlussmafle nach
DIN EN 1092- PN 10
+ Schrauben reduziert auf M1b +

(" gepresst oder hondlominiert )

wenn h <= 250 , donn @di >= 600
wenn h > 250 | dann @di »= 800

Einstiegdttnung ist am Doch )
ousserhalb der Krempe anzuordnen ! J
Achtung: Stutzenoustihrung nur einsetzen bei
drucklosen Tanks und nur iber Fillstandsniveaul!
":-“v" i 5-f WE
/
| |
: 7 :
N = AT
1 g |
e
@ di GF-UP
i Spachtelmasse =
|
_ Lue
' NSNS NN \
EFTA TR TT ST ' SN
L Iy !
- W7 / W E!f !f
/ =
/ ©
/ huskleidung
Ueberlominat Lue
di Lue
- 500 >=100
e LY DD*[Tue T
tue nnch Berezhnung
>= 3x Motte 450 o/m* | (Do = 2-R Doch

Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung

_—T Anlage 1.7
Einstiegdffnung Blatt 2/2

Dach

724270.11 1.40.11-5/11



Deutsches

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011 lnsti:t}u:
Bautechnik
Los.- oder Festflonsch ) fnschlussmasse nach
- DN EN 1082- PN 10 )

gepresst oder handlominiert )

@di <= B0
Lue »= 100
Lue »>= 10 + th
<=300 .
P
/--’—“"" i~ AT
\
/‘x
f GF-UP N
' Spochtelmasse < . <
= W i |
WZ/WE
N
__g — .
LT N
T B
r o oy
) 2
/)
Fundomentoussporung
Die Fundomentoussporung ist noch Behoel fer-

wufstellung bis Oberkonte Fundoment
it nicht schrumpfenden vergussmoertel

|

R Pogell ouszugiefienll] .
y 2 X
( fue >= 3x Motte 450g/m* )
Flachbodenbehélter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung
. Anlage 1.8
Ablaufstutzen — bindig Blatt 1/2

Z24270.11

1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIBt

Los.- ader Festflansch

( )

Anschlussmosse noch \‘

DIN EN 1092- PN 10

A

( gepresst oder hondlominiert

)

@0i

lue >= 0=+t

> V/Distbk + DN/2

GF-UP o
Spachtelmosse | [

OSS
€25
Qo

.
o)
o]
0 [o]

bk
—

>= 100+DN/2

0 >

e

0O OTS
glofis ISHe AR
X8 SR

o

Fundomentaussparung

nufstellung his Oberkante Fundoment
mit nicht schrumptenden Yergussmoertel

[DIE Fundomentaussporung ist nach Bahuelh:r—}

iz.B. Pagel) ieflen!l —%= T
D) BN (" fue >- 3 Mafte 450g/m* )
Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung
Ablaufstutzen — mit Bogen 90° Ag::?tezljz.s

Z24270.11

1.40.11-5/11




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011 Insti:gt
ur

Bautechnik

< T
L
|
|
{ | \
|
e \'*-—'””'J/ :
= =
| |
! E
Ls il
X vy
\
: e -
] on
\ Shathtel =
ocnTeumasse o
DN 0 2 : = &
1 Rohr aus PYVC w =
Al Bogen aus PP X
']
=2 5
A SE
¢ =
/\‘D
g I
i !
L\
|='.1 k\“\.ﬁ_%
' Auskleidung
( tue >= 3x Matte 450 g/n’ )
Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung
Be- und Entliifung gl

Z24270.11

1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011

Deutsches

Institut
A DIBt
Bautechnik

zul. Belgstung der Hebegisen

Fzul. (KN} fir Schékel
Nenngrdsse 5 nach DIN 82101

Stahlteile nach
4nloge 3 . Abschnitt 3
alle Kanfen obgerundet

TYP % 1d >= Di/400

TYP 2: td >= Di/300

fiir

Deutsches Institut
Bautec.hmk

TYP| Fzul.| A |B | L |H [#1]|12] 0] tue| Lue | Aufbou
1 (20 KN|200|100 (12065 [10| 6|5 | 59| 100 7 Schichten Mischlam.
2 130 KN| 250|150 | 15070 |15 8|6 | 7.7 150 Q Schichten Mischlom.

Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung

Hebebdsen aus Stahl

Anlage 1.10
Blatt 1/6

Z224370.11

1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Dmll:ss:itlzi

Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011 fiir
Bautechnik

( zuldssige Tragkroft )
F zul. P F zul
(_ Faul <=50KN ) 1 o
B 2 . SchikelgrdBe 5
noch DIN 82107
“ &L
1) :'; (i
]
///;
< 2 i ' '
> / (e ) |
o L ? ! % fo] | |
LN g 7 LA | L % |“‘ | I | ;‘
S ? P \7 "'.I [ If
E‘i_'_)] N gﬂ \/] }‘ ]J /
I 7 i \‘% ] W/ {
A 7 ' /) |
i .
| T 1 i | \ 1 i h ] I -,‘.‘
‘.'l . " l ‘II
| ll"l Il I I \‘.“ |
4 “" I i J I".
2| N\ GF-Lp < N GF-UP
T 1 1 N\ Spachtelmosse g N I N\ Spachtelmasse
=1 N | / I
laat | JI.' \ ] "_.’
r Y
" _.l / ‘_,.L*""/
;i A
St Mischlominat
> I
LM
- Losche ongeposst
, und verklebf,
___Kanten abgerundet
r o
e A
30 150 ) 250 dpeh 1(\36.“1‘
H= + = = 'D e?te B ‘;“ﬂ_c Chn\k
Flachbodenbehélter und Auffangvorrichtungen aus GFK \\\f"‘I - /
mit thermoplastischer Auskleidung e
Anlage 1.10
Hebeosen aus Stahl Blagrtez s
1.40.11-5/11

Z24370.11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

N

zuldssige Tragkraft )

( Fzul <=30KN )

Anardnung in der Ndhe
Ubergong Doch-Montel

-
[}

):

Stahlteile nach
tnlage 3 . Abschnitt 5

olle Kanten obgerundet

Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung

L * X Sue = 58 Mischlominot/7 Schichten
|/

Hebetsen aus Stahl

100
| ©28
< 5 I
= 2.7 L
= 5 &5
\ T e @
) 3 8
n'l \\_/ e/ |
Spuch’relrﬁusse =
=+ 33‘0 =
GF-LP
Spachtelmasse | Schaekelnenngroesse 3 nach DIN 82101

Anlage 1.10
Blatt 3/6

Z24370.11

1.40.11-5/11




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

DIBt

T
- Fzul.
u T
=
\“ 3
&l SZH
e =l o s
1 8 S| ©
=
; \

Anordnung in der Ndhe - Enflueftungs-
| —— e gk
7 ~ 1 §
mitgelfende Norm DIN 28043 1 g
%X - § \
7 ~\ ! 8 4
Stohlteile nach i \ 150
Anloge 3, Abschnitt 5 1 ~
alle Konten abgerundet
Typ| DI |[S1{D2(S2| Da|b|e|f|o|le|Swe| Lomnattyp| Aufbou Fzul 0
010291 (8 | 300 8 |380 (60 | 80 |62 5| 180 [ 7.7 | Mschlominat| 9 Schichten 50000
0202018 |300]|8[380|60 |80 60| 5|10 |94 [Mschlominat| M Sthichten 90000
03[ 291|8 | 30| 8 |480 |80 (100 [ 80| 5200 | 9.4 | Mschlominat| 11 Schichten 160000
041 281 (10| 35010 |540 (80 120 | 80| 7 [ 220| 12 | Mischlominat| 1B Schichten | 250000
Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung
Anlage 1.10
Tragzapfen Blatt 4/6

Z24370.11

1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung De‘;;ss‘éazi

Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011 fiir
Bautechnik

Anordnung in der Mihe
Uhergang Dach-Mantel /

[ Stahlteile nach Eu= 25KN
Anloge 3, Abschnitt 5
olle Konten nbgerundet

150

N

SO

AN SN

60

A
4

Wl AT TLLS LSS TTAS TS
T

H V. VA A A ALY

FITITL VITITSS

L
<
= [

=
| e /

% 250x%0
@180

<

DEE x4 5

25
910 o1

YIS ITL TSI LSS
X —_—
Hl WAL A LS A A LS,

OUSORNINRN,

i

t
\
i

l{ /
‘Q;;fEnﬂueHungsbohrunq en

NN NN RN NN NN

“ '////7/7//////////// H
T

Sue = 5.9 Mischlaminat

= 7 Schichten
+ ASS
Schweissnoehte Ojp= & mm

[nnen-@

Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung
Anlage 1.10
Tragzapfen Blatt 5/6
724370.11 1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DIBt

1L FZUL=12 KN

FZul=12 KN +

[ - e,
& | |
L ™
| / A |

140

Rundschlinge
~" kundenseits ":

L
II
1
1
i
lI
|

- \, |
@ Di N \ I @
|, T
/Zm l
/N ;
N
\ AH | :
1 N
\ ?\ J
.‘ £
! " N ca38
:"‘I /(
I | Q/////j %
it BNER
= /
Skf. Schroube / wickellominat / B 20
M1Zx160 - DINS31 ;'I umloufend
M2 - DIN934 | ca. 4mm dick
B13 - 025
Bohrung @14mm
Flachbodenbehélter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung
Kahessen Anlage 1.10
angewickelt Blatkers
724370.11

1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011 '“5“:3:

Bautechnik

bei Laosten >2.5 KN nach Berechnung

30
= = A, Fesfpunkt (FR.)
Longloch in Leiterlosche FZ Ul'
o 7T Bahrung in Behoelterlosche
»

{ Fzul. <= 25 KN - om Festpunkt }

.

S v .
eSS TIT 50,
2, : - : ] |
I o
i @ ol =
'" | ] 8' dick |
AR *,
T+ Ll / awn/f
n E } B. Lospunkt (LP.) Fzul. ) |
= Bohrung in Leiferlosche / w ,
‘ : Longloch in Behelterlosche, 3r~ '
e
tue on Festpunkt tue on Lospunkt
= 6.0 Wirrfoserlominot = 3.0 Wirrfoserlominat
= 8 Schichfen = 4 Schichten
+ ASS + ASS
Lue = 150 mm Lue = 1GC mm
Leitersprossen

25x25x2 oben qeriffel’r__

Leiterhalm
@4B8.3x36

Stohlteile nach
Anloge 3, Abschnitt 3
alle Stahlkonten gerundet

Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK

mit thermoplastischer Auskleidung

Haltelaschen flr Aufstiegsleiter Arg?a%:e 11/21 1
1.40.11-5/11

Z24370.11



Deutsches

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ;
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011 - D I Bt
Bautechnik
Fzul € 3 KN
F zul. \i
\
Ly \
|
A ] .
Il| |ll - T
@1 @ | 3
| =
| | |
At 1 j
{
'l
i ~200 } !
.__}!
S = 8.4 Mischlaminot
= 11 Schichten
80
| ——
E.----_ tue = 6.0 Wirrfaserlominat
1 = 8 Schichten
\ + ASS
= 100 mm

Stohllosche

Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung
Anlage 1.11
Blatt 2/2

Haltelasche/GFK-Bugel fir Aufstiegsleiter Fabrikat HAILO

1.40.11-5/11

Z24370.11



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Delll:lif::;fli
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011 fiir
Bautechnik
[S, tue und lue nach S’ruﬂk!!]
\/ T
= !
| |
|
| b
LS
' | \
| )
| ',""
'
| '=
| | GRUP
—————— ' o
o | Profi
[ | "
\
N N B s
b
(7
i
N | max.' 200 ]

fa¥al

<=2

tue>= &1 Mischlominat ader
5.3 Wirrfoserlominat

s»=10mm

Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung

Buhnenbefestigung aus GFK Arlg?a%? 11!I112

Z24370.11 1.40.11-5/11




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

\ mit Reinharzschicht

\
\

L 9

GF-UP Spochtelmasse

E?Ghr [;”!
423-{32 /], DUthrund_
L eloender
Rohr / Fd
269x26 / ;
E—————— uxu
Dochring :
| 5 T
( ] ]
e ——— — U 1
inat i 10mm Spalt zwischen
\ESEE,TS"EJ?SSTT'E"Q 20 Dochring und Oberboden
tue= 37 Wirrtaserlominat ’_\“‘-'1—4
= 5 Schichten
A
!
] ] Py
/] .
& ' |  GF-UP Dachring
, /T~ $>= 5.2 mm
= A
% UES/" //‘ |
o . /‘ "
~F / fue Cg!
| 1‘ ; I
Oberboden besondet [ R
‘ 1)
| r '
E Spalt zwisch -
[ p?nq,-f'ﬁzd?r?c 3 Ueberlaminat Oachring
g Dochring Innen®@ D L BEE'h Plosten

Flachbodenbehalter und Auffangvorrichtungen aus GFK
mit thermoplastischer Auskleidung

Gelanderbefestigung

Anlage 1.
Blatt 1/1

13

Z24370.11

1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011 s -

Bautechnik

Anlage 2.1

ABMINDERUNGSFAKTOREN

Index B = Bruch
Index | = Instabilitat

Der Abminderungsfaktor A, zur Berlcksichtigung des Zeiteinflusses betragt:

Laminat Richtung 3 e 5 3 e 5
2-10°h 2-10h 2-10°h 2-10°h
Wickellaminat axial 1,55 1,80 1,55 1,80
Typ UD:Reving tangential 1,30 1,35 1,30 1,35
Wirrfaserlaminat 1,80 2,20 1,70 2,10
Mischlaminat 1,20 1,40 1,38 1,60

t, = Nenndicke entsprechend Anlage 2.2 bis 2.6

Der Abminderungsfaktor A, zur Berlicksichtigung des Medieneinflusses auf das Traglaminat betrégt
fur s&mtliche Laminate:

Der Abminderungsfaktor A; zur Berlicksichtigung des Temperatureinflusses betrégt fiir sémtliche
ungetemperten Laminate:

HDT -30
Auslegungstemperatur (Design Temperature) in °C

A =1,05+o,4.( e, )

DT
HDT

Warmeformbestéandigkeit (Heat-Deflection-Temperature) des im Traglaminat
eingesetzten Harzes in °C, ermittelt nach ISO 75 Methode A

Die Gleichung zur Ermittlung des As-Faktors ist nur anwendbar i enzen 1,0<A;<1,4

Z24252.11 1.40.11-5/11
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Laminataufbau: M+ F + z - Rapport + M

Rapport: (U + 2F)

Laminatbehandlung: ungetempert

z = Anzahl der Rapporte

t, =Wanddicke flir nom. Fasergehalt

mg = Glasflachengewicht

Deutsches
Institut

Bautechnik

fur

Anlage 2.2 Blatt 1

WICKELLAMINAT Typ UD-Roving
Axialrichtung

M =Wirrfaser 450 g/m?
F  =Roving 600 g/m?

U = unidirektionales Gewebe 380 g/m?

Fasergehalt nominell:

Glasvolumenanteil:

v =65Gew.-%
Ve =48,1Vol.-%

N = Bruchnormalkraft
M = Bruchmoment
E; =E-Modul Zug

Eg = E-Modul Biegung

Z th Mg N M Ez Es
mm g/m?2 N/mm Nm/m N/mm?2 N/mmg2
2 3,9 4660 480 380 11500 10500
3 5,2 6240 650 670 11500 10500
4 6,5 7820 810 1060 11500 10500
5 7,8 9400 980 1530 11500 10500
6 9,1 10980 1140 2080 11500 10500
7 10,4 12560 1310 2730 11500 10500
8 11,8 14140 1470 3460 12500 11500
9 13,1 15720 1630 4270 12500 11500
10 14,4 17300 1800 5170 12500 11500
11 15,7 18880 1960 6160 12500 11500
12 17,0 20460 2130 7240 12500 11500
13 18,3 22040 2290 8400 12500 11500
14 19,6 23620 2460 9650 12500 11500
15 20,9 25200 2620 10980 12500 11500
16 22,3 26780 2780 12400 12500 11500
17 23,6 28360 2950 13910 12500 11500
18 24,9 29940 3110 15500 12500 11500
19 26,2 31520 3280 17180 12500 11500
20 27,5 33100 3440 18940 12500 11500
21 28,8 34680 3610 20790 12500 11500
22 30,1 36260 3770 22730 12500 11500

Zugfestigkeit 6z = 130 N/mm2

-_Mg
. 25'VG
2
N=0'Z'tn Mz—GBth

Z224252.11

Rigstigkeit g = 150 N/mm2
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Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011 Inafit
Bautechnik
nlage 2.2 Bla
WICKELLAMINAT Typ UD-Roving
Umfangsrichtung
Laminataufbau: M+ F + z - Rapport + M M = Wirrfaser 450 g/m?
F = Roving 600 g/m?2
Rapport: (U + 2F) U = unidirektionales Gewebe 380 g/m?
Laminatbehandlung: ungetempert Fasergehalt nominell: v =65 Gew.-%
Glasvolumenanteil: Ve =48,1Vol.-%
z = Anzahl der Rapporte N = Bruchnormalkraft
t, =Wanddicke fiir nom. Fasergehalt M = Bruchmoment
mg = Glasflachengewicht E; =E-Modul Zug
Es = E-Modul Biegung
Z % Mg N M Ez =)
mm g/mz N/mm Nm/m N/mmg? N/mm?2
2 3,9 4660 1550 1200 19000 17500
3 5,2 6240 2080 2160 19000 17500
4 6,5 7820 2610 3390 19000 17500
] 7,8 9400 3130 4890 19000 17500
6 9,1 10980 3660 6680 19000 17500
7 10,4 12560 4180 8740 19000 17500
8 11,8 14140 4710 11070 21000 20500
9 13,1 15720 5240 13690 21000 20500
10 14,4 17300 5760 16570 21000 20500
11 15,7 18880 6290 19740 21000 20500
12 17,0 20460 6820 23180 21000 20500
13 18,3 22040 7340 26900 21000 20500
14 19,6 23620 7870 30900 21000 20500
15 20,9 25200 8400 35170 21000 20500
16 22,3 26780 8920 39720 21000 20500
17 23,6 28360 9450 44540 21000 20500
18 24,9 29940 9980 49640 21000 20500
19 26,2 31520 10500 55020 21000 20500
20 27,5 33100 11030 60670 21000 20500
21 28,8 34680 11550 66600 21000 20500
22 30,1 36260 12080 72810 21000 20500

S TORRRrg

B iees N

eit Og = 480 N/mm?2

\

Zugfestigkeit 0z = 400 N/mm?

t s
n =
25- Vg nstitod
ches 1€V
2 Deunts ik
Oog-t " pte
N=o7-t, M=% flr 'Ba“3
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WIRRFASERLAMINAT

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Anlage 2.3

Laminataufbau: z-M M = Wirrfaser oder Faserspritz 450 g/m?
Laminatbehandlung: ungetempert Fasergehalt nominell: =39 Gew.-%
Glasvolumenanteil: =24 Vol.-%
z = Anzahl der Schichten N = Bruchnormalkraft
t, =Wanddicke flr nom. Fasergehalt M = Bruchmoment
mg = Glasflachengewicht Ez; =E-Modul Zug
Es = E-Modul Biegung
z t Mg N M E; Eg
mm g/m2 N/mm Nm/m N/mm?2 N/mm?2
4 3,0 1800 250 160 8600 8300
5 3,7 2250 315 250 8600 8300
6 4,5 2700 380 360 8600 8300
7 5.3 3150 445 490 8600 8300
8 6,0 3600 510 640 8600 8300
9 6,8 4050 575 810 8600 8300
10 7,5 4500 640 1000 8600 8300
11 8,2 4950 705 1210 8600 8300
12 9,0 5400 770 1440 8600 8300
13 9.7 5850 835 1690 8600 8300
14 10,5 6300 900 1960 8600 8300
15 11,2 6750 965 2250 8600 8300
16 12,0 7200 1030 2560 8600 8300
17 12,7 7650 1095 2890 8600 8300

Zugfestigkeit 0z = 85 N/mm?2

" 25.V,
I
N=07-t, M=%

22425211

%Biegestigkeit Og = 108 N/mm2
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Laminataufbau:

Laminatbehandlung: ungetempert

z = Anzahl der Rapporte

z - Rapport + M
Rapport: (M + W)

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Anlage 2.4

MISCHLAMINAT

t, = Wanddicke fir nom. Fasergehalt

mg = Glasflachengewicht

M = Wirrfaser 450 g/m?2
W = Kreuzgewebe 950 g/m?

Fasergehalt nominell: ¢y =48 Gew.-%
Glasvolumenanteil: Vg =31,6 Vol.-%
N = Bruchnormalkraft

M = Bruchmoment
E; =E-Modul Zug
Eg = E-Modul Biegung

z ty Mg N M Ez Es

mm g/m?2 N/mm Nm/m N/mm?2 N/mmg2

2 41 3250 680 500 12600 12500
3 5,9 4650 970 1024 12600 12500
4 7,7 6050 1260 1733 12600 12500
5 9,4 7450 1550 2627 12600 12500
6 11,2 8850 1840 3708 14100 14300
7 13,0 10250 2130 4973 14100 14300
8 14,7 11650 2420 6425 14100 14300
9 16,5 13050 2710 8062 14100 14300
10 18,3 14450 3000 9884 14100 14300
11 20,1 15850 3290 11892 14100 14300
12 21,8 17250 3580 14086 14100 14300
13 23,6 18650 3870 16465 14100 14300

Zugdfestigkeit Gz = 164 N/mm?

t, = o
" 25'VG
N=Gz'tn

724252.11

Biegefestigkeit og = 177 N/mm?2

o
h:*a:‘ |
59

nstitut [f

Deutsched
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Bautechnik

Anlage 3 Blatt 1

WERKSTOFFE

Es sind die in den folgenden Abschnitten genannten Werkstoffe zu verwenden. Die Handelsnamen

und die Namen der Hersteller der zu verwendenden Werkstoffe sind beim DIBt hinterlegt.
1 Grundwerkstoffe fiir das tragende Laminat

1.1 Reaktionsharze

1:1:1 Laminierharze

Es sind ungeséttigte Polyesterharze vom Typ 1130 und 1140 und Phenacrylatharze vom
Typ 1310 und 1330 nach DIN 16946-2' in den Harzgruppen 1 bis 6 nach DIN 18820-12 bzw.

Harzgruppen 1B bis 8 nach DIN EN 13121-1° zu verwenden.
1.1.2 Haftvermittler fiir die PVC-Auskleidung
ungesattigte Polyesterharze vom Typ 1140 der Harzgruppen 3 bis 5
1.1.3 Hartungssysteme
Es sind flr die verschiedenen Harze geeignete Hartungssysteme zu verwenden.

1.2 Verstiarkungswerkstoffe

1.21 Wirrfaser
a) Textilglasmatten nach DIN 61853* mit 225 bis 450 g/m2 Flachengewicht.
b) Textilglasrovings (Schneidrovings) nach DIN EN 14020° mit 2400 tex

Die Schnittlange betrdgt mindestens 40 mm flir das Wickellaminat sowie mindestens

17 mm flir das Wirrfaser- und das Mischlaminat.
1.22  Rovinggewebe nach DIN 61854°:
Die Rovingtypen entsprechen den Wickelrovings
a) Bidirektionales Gewebe mit Leinwand-, Atlas- oder Képerbindung
Verstarkungsverhéltnis 1 : 1 (Schuss : Kette)
Flachengewicht 950 g/m?, E- oder E-CR-Glas
b) Unidirektionales Gewebe

Schussfaden 2400 tex (E- oder E-CR-Glas)
Kettfaden 68 tex (E-Glas)
Flachengewicht 380 g/m2

123  Textilglasrovings (Wickelrovings) nach DIN EN 14020-1" mit 240 tex ¢, 57
/ I;Q_"_;‘\-

]

DIN 16946-2:1989-03 Reaktionsharzformstoffe; GieBharzformstoffe; Typen

fur tragende Bauteile; Aufbau, Herstellung und Eigenschaften

DIN 61853:1987-04 Textilglas; Textilglasmatten fiir die Kunststoffverstéarkung
Deutsche Fassung EN 14020-1:2002
Rovinggewebe; Technische Lieferbedingungen

Deutsche Fassung EN 14020-1:2002

22425211

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

DIN 18820-1:1991-03 Laminate aus textilglasverstarkten ungesattigten Polyester- und Phenacrylatharzen

DIN EN 13121-1:2003-10 Oberirdische GFK-Tanks und Behalter - Teil 1: Ausgangsmaterialien; Spezifika-
tions- und Annahmebedingungen; Deutsche Fassung EN 13121-1:2003

DIN EN 14020-1:2003-03 Verstarkungsfasern - Spezifikation fiir Textilglasrovings - Teil 1: Bezeichnung;
DIN 61854:1987-04 Textilglas; Textilglasgewebe fir die Kunststoffverstarkung; Filamentgewebe und

DIN EN 14020-1:2003-03 Verstarkungsfasern - Spezifikation fiir Textilglasrovings - Teil 1: Bezeichnung;
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Deutsches
Institut
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Anlage 3 Blatt 2

Innere Auskleidung und duBere Vlies- bzw. Feinschicht

Innenauskleidung

Auskleidung aus Polyvinylchlorid (PVC)

3 bis 6 mm dicke weichmacherfreie PVC-Platten entsprechend DIN EN 1SO 11833-1°
Auskleidung aus Polypropylen (PP)

4 bis 5 mm dicke Platten entsprechend DIN EN ISO 15013° mit einseitig aufkaschiertem
Gewebe oder Vlies

AuBere Schutzschicht

Harz

Als Harz fur die duBere Schutzschicht der Behélter und Auffangvorrichtungen ist ein unge-
séttigtes Polyesterharz oder ein Phenacrylatharz nach Abschnitt 1.1.1 zu verwenden. Gege-
benenfalls kdnnen geeignete Zusatzstoffe bis max. 10 Gewichts-% eingesetzt werden.

Vlies

ECR-Glas-, C-Glas- bzw. Synthesefaservliese mit 30 bis 40 g/m?2 Flachengewicht

Stahlteile

Es sind unlegierte Baustdhle mit Werkstoffnummern 1.0036 oder gréBer nach
DIN EN 10025-1'°, nichtrostende Stahle nach DIN EN 10088' oder bauaufsichtlich zugelas-
sene nichtrostende Stahle gemal Zulassung des Deutschen Instituts fir Bautechnik zu ver-
wenden

Alle nicht rostfreien Stahlbauteile missen mit einer Feuerverzinkung nach
DIN EN ISO 1461 versehen werden. Zusétzlich ist bei den nicht einlaminierten Bereichen
der Stahlbauteile eine mindestens 2-lagige Deckbeschichtung mit einem Bindemittel ent-
sprechend folgender Auflistung vorzusehen:

Epoxidharz oder
spezielle Polyurethane oder
Teer-/Teerpech-Epoxidhar
Teer-/Teerpech-Polyurgh

Deutsches Institut j
\ fiir Bautechnik /#

DIN EN ISO 11833-1:2008-01 Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchloridtafeln - Typen, MaBe und Eigen-
schaften - Teil 1: Tafeln mit einer Dicke von mindestens 1 mm (ISO 11833-1:2007);
Deutsche Fassung EN ISO 11833-1:2007

DIN EN ISO 15013:2008-01 Kunststoffe - Extrudierte Tafeln aus Polypropylen (PP) - Anforderungen und Pri-
fung (ISO 15013:2007); Deutsche Fassung EN I1SO 15013:2007

DIN EN 10025:2005-02 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen — Teil 1; Allgemeine technische Liefer-
bedingungen; Deutsche Fassung EN 10025-1:2004
DIN EN 10088-1:2005-09 Nichtrostende Stahle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle; Deutsche

Fassung EN 10088-1:2005

DIN EN ISO 1461:2009-10 Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiberziige (Stiickverzinken) —
Anforderungen und Prifungen (ISO 1461:1999);
Deutsche Fassung EN ISO 1461:2009

1.40.11-5/11
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Anlage 4 Blatt 1

HERSTELLUNG, VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG

22425211

Anforderungen an die Herstellung

Samtliche in diesem Abschnitt fir den Behalter enthaltenen Angaben gelten sinngeman
auch fur die Auffangvorrichtung.

a)

b)

i)
)

Innerhalb eines Behéalters dirfen nur PP/PVC Platten eines Fabrikates verwendet
werden.

Die SchweiBverbindungen der Behalterauskleidung dirfen nur von KunststoffschweiBern
ausgefiihrt werden, die eine giiltige Bescheinigung nach der DVS-Richtlinie 2212-1"
besitzen. Fiir die angegebenen SchweiBverfahren sind die gulltigen Normen bzw. DVS-
Richtlinien anzuwenden.

Alle SchweiBnahte sind mittels eines Funkeninduktionsverfahrens mit 5 kV/mm Ausklei-
dungsdicke auf Dichtigkeit zu prifen.

Der Dickensprung zwischen Boden- und Zylinderauskleidung bzw. Dach- und Zylinder-
auskleidung darf 1 mm nicht Oberschreiten. Die dickere Auskleidungsseite ist gege-
benenfalls anzuschragen.

SchweiBnahtform: V-Naht mit Kapplage nach DIN 16960-1' bzw. StumpfschweiBnéhte,
auBen abgearbeitet.

Verbindungsflachen im Bereich der Uberlaminate oder Verklebungen miissen aufgeraut
bzw. bearbeitet werden.

Zur Freilegung der Auskleidung im Bereich der Schweil3ndhte ist das Laminat mit einer
Neigung von < 1: 6 abzuschréagen, wenn in der Anlage 1 keine andere Neigung ange-
geben ist.

Der Unterboden des Behaélters darf im Werk mit einer faserverstarkten Mértelschicht glatt
abgezogen und anschlieBend mit einer 450 g/m? Textilglasmatte zuséatzlich abgedeckt
werden, andernfalls ist der Behéalter stets auf eine Zwischenschicht entsprechend
Anlage 6, Abschnitt 2 (5), aufzustellen.

Die Stutzenausbildung muss der DIN 16966-4'° entsprechen.

Wenn die Behalter am Aufstellort aus GFK-Einzelteilen zusammengefiigt werden sind
die klimatischen Bedingungen zu beachten. Die Verbindungslaminate di
Mitarbeitern des Antragstellers hergestellt werden.

A4

3

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

Richtlinie DVS 2212-1 (Ausgabe 05/2006); Prifung von KunststoffschweiBern — Prifgruppe | und Il
DIN 16960-1:1974-02 SchweiBen von thermoplastischen Kunststoffen; Grundsatze
DIN 16966-4:1982-07 Formstiicke und Verbindungen aus glasfaserverstéarkten Polyesterharzen (UP-GF);

T-Stiicke, Stutzen, MaBe

1.40.11-5/11
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Institut

Bautechnik

Anlage 4 Blatt 2

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung

Behalter mit einem Rauminhalt bis 2000 | missen mit einer Transportverpackung ausge-
liefert werden.

Transport, Lagerung

Allgemeines

Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufihren, die Gber fachliche Erfahrungen,
geeignete Geréate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Per-
sonal verfugen.

Zur Vermeidung von Gefahren fiir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfall-
verhltungsvorschriften zu beachten.

Transportvorbereitung

Die Behalter bzw. Auffangvorrichtungen sind so fiir den Transport vorzubereiten, dass beim
Verladen, Transportieren und Abladen keine Schaden auftreten.

Die Ladeflache des Transportfahrzeugs muss so beschaffen sein, dass Beschadigungen der
Behalter bzw. Auffangvorrichtungen durch punktférmige StoB- oder Druckbelastungen
auszuschlieBen sind.

Auf- und Abladen

Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Behdlter bzw. der Auffangvorrichtungen
mussen stoBartige Beanspruchungen vermieden werden.

Kommt ein in GroBe und Tragkraft entsprechender Gabelstapler zum Einsatz, sollen die
Gabeln eine Breite von mindestens 12 cm aufweisen, andernfalls sind lastverteilende Mittel
einzusetzen. Wéahrend der Fahrt mit dem Stapler sind die Behalter bzw. Auffangvorrich-
tungen zu sichern.

Zum Aufrichten oder Transport der Behalter bzw. der Auffangvorrichtungen sind die dafir
vorgesehenen Hebedsen (siehe Anlage 1.10) zu verwenden. Die Anschlagmittel sind an
einer Traverse zu befestigen.

Stutzen und sonstige hervorstehende Behalterteile dirfen nicht zur Befestigung oder zum
Heben herangezogen werden. Rollbewegungen Uber Stutzen oder Flansche und ein
Schleifen der Behélter bzw. der Auffangvorrichtungen tber den Untergrund sind nicht zulas-
sig.

Beforderung

Die Behalter und Auffangvorrichtungen sind gegen Lageveranderung wéhrend der Beforde-
rung zu sichern. Durch die Art der Befestigung dirfen die Bauteile nicht beschadigt werden.

Lagerung
Sollte eine Lagerung der Behaélter vor dem Einbau erforderlich sein, so darf diese nur auf
ebenem von scharfkantigen Gegenstanden befreitem Untergrund geschehen. Bei Lagerung
im Freien sind die Behalter bzw. Auffangvorrichtungen gegen Beschadigung und Sturmein-
wirkung zu schitzen.

Schaden

Bei Schaden, die durch den Transport bzw. bei der Lagerung entstanden sind, ist nach den
Feststellungen eines fiir Kunststofffragen zustandigen Sachverstindigen' oder der Zertifi-
zierungsstelle zu verfahren.

Sachverstandige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen nach Ka {
bauaufsichtlichen Zulassung sowie weitere Sachverstandige, die auf An Na 3. gt werden.
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Anlage 5.1 Blatt 1

UBEREINSTIMMUNGSNACHWEIS

Samtliche in dieser Anlage flir den Behalter enthaltenen Angaben gelten sinngemaB auch
far die Auffangvorrichtung.

Werkseigene Produktionskontrolle

Eingangskontrollen der Ausgangsmaterialien

Der Verarbeiter hat anhand von Bescheinigungen 3.1 nach DIN EN 10204" der Hersteller
der Ausgangsmaterialien oder durch Prifungen nachzuweisen, dass Harze und Verstér-
kungswerkstoffe den in Anlage 3 festgelegten Baustoffen entsprechen. Bei Ausgangsmate-
rialien mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung ersetzt das bauaufsichtliche Uberein-
stimmungszeichen die Bescheinigung 3.1 nach DIN EN 10204.

Priifungen an Behéltern bzw. Behilterteilen

a) An jedem Behalter sind alle SchweiBnahte durch Funkeninduktionsverfahren mit einer
Spannung von etwa 5 kV/mm Auskleidungsdicke auf Dichtheit zu priifen.

b) An jedem Behalter sind am Behéltermantel, am Behéalterboden und am Behélterdach an
mindestens je 5 Uber das gesamte Bauteil verteilten Stellen die Wanddicken zu messen.
Sie missen, abzliglich der duBeren Oberflachenschicht und der inneren Auskleidung, die
in der statischen Berechnung angegebenen Werte erreichen.

c¢) Zur Prifung der Aushartung sind fir jeden Harzansatz an Ausschnitten aus den Behélter-
teilen oder, falls keine Ausschnitte anfallen, aus parallel zur Herstellung der Behalterteile
aus demselben Mischungsansatz gefertigten Laminaten mindestens 3 Probekérper flr
einen 24h-Biegekriechversuch in Anlehnung an DIN EN ISO 14125 zu entnehmen. Die
Versuche sind entsprechend den in Anlage 5.2 genannten Bedingungen durchzuflihren.
Bei den angegebenen Belastungen und Stltzweiten dirfen die aus den ermittelten
Durchbiegungen zu errechnenden Verformungsmoduln nach einer Belastungszeit von
einer Stunde die in der Tabelle der Anlage 5.2 angegebenen Werte nicht unterschreiten
bzw. die Kriechneigungen nach 24 Stunden die angegebenen Werte nicht iiberschreiten.

d) An jedem Behaélter sind an Probekdérpern aus den Behélterbauteilen oder, falls keine Aus-
schnitte anfallen, aus parallel gefertigten Laminaten die absolute Glasmasse und der
Verstarkungsaufbau durch Veraschen nach DIN EN ISO 1172 zu bestimmen.

1) Der Aufbau der Textilglasverstarkung muss mit dem Aufbau in den Anlagen 2.2 bis
2.4 Ubereinstimmen.

2) Das Glasflachengewicht darf den Wert mg nach den Anlagen 2.2 bis 2.4 um nicht
mehr als die nachfolgend angegebenen Prozentsétze unterschreiten:

— Wickellaminat Typ UD-Roving:
—  Wirrfaserlaminat:

— Mischlaminat:
Deutsches Institut
fiir Bautechnik /
DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse, Arten von Priifbescheinigungen,

Deutsche Fassung EN 10204:2004)

DIN EN ISO 14125:1998-06  Faserverstarkte Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 14125:
1998); Deutsche Fassung EN ISO 14125:1998

DIN EN ISO 1172:1998-12 Textilglasverstarkte Kunststoffe - Prepregs, Formmassen und Laminate — Bestim-
mung des Textilglas- und Mineralfillistoffgehalts; Kalzinierungsverfahren (1ISO 1172:
1996); Deutsche Fassung EN ISO 1172:1998
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e) Die Schubfestigkeit zwischen Auskleidung und Laminat ist an jedem Behéalter mindestens
einmal an Probekérpern aus den Behélterbauteilen oder, falls keine Ausschnitte anfallen,
aus parallel gefertigten Mustern nach den Angaben in Anlage 5.3 zu priifen. Die dort
angegebenen Mindestwerte missen eingehalten werden.

f) An jedem Behélter sind an 3 Probekdérpern aus den Behélterbauteilen oder, falls keine
Ausschnitte anfallen, aus parallel gefertigten Laminaten Biegeprifungen nach
DIN EN ISO 14125 durchzufiihren. Kein Einzelwert aus 3 Proben darf unter dem in der
Tabelle der Anlage 5.2 geforderten Mindestwert liegen.

@) An jedem komplett im Werk Staffelstein hergestellten Behalter ist eine Dichtheitspriifung
mit dem hydrostatischen Druck der zu lagernden Flissigkeit, jedoch mindestens mit dem
hydrostatischen Druck von Wasser, durchzufiihren. Die Prifdauer muss mindestens 24 h
betragen.

h) Wenn die Behalter am Aufstellort aus GFK-Einzelteilen hergestellt werden, sind die im
Abschnitt 2 beschriebenen Priifungen in die werkseigene Produktionskontrolle einzube-
ziehen.

Nichteinhaltung der geforderten Werte

Werden bei den Prifungen nach den Abschnitten 1.2 ¢), d2) und f) Werte ermittelt, die die
Anforderungswerte nicht erfllen, kénnen in der zweiten Stufe die fortgeschriebenen Werte
der Produktionsstreuung benutzt werden, um unter Beriicksichtigung des groBen Stich-
probenumfangs die 5 %-Quantile zu bestimmen. Ist diese 5 %-Quantile noch zu klein,
kénnen in einer dritten Stufe zusatzliche Priifkérper entnommen, geprift und erneut die 5 %-
Quantile bestimmt werden. Diese darf nicht kleiner als der jeweils geforderte Wert sein,
sonst muss das Bauteil als nicht brauchbar ausgesondert werden. Der Wert k zur Berech-
nung der 5 %-Quantile darf in den genannten Fallen zu k = 1,65 angenommen werden.

Priifungen an den Behaltern am Aufstellort

Die in den folgenden Absatzen a) bis d) beschriebenen Prifungen missen nur durchgefihrt
werden, wenn die Behélter am Aufstellort aus Einzelteilen zusammengefiigt wird.

a) Nach der Montage der Behadlter erfolgt eine innere und duBere Sichtprifung durch den
Montageleiter des Antragstellers.

b) An jedem Behalter sind alle am Aufstellort hergesteliten SchweiBnahte durch Funken-
induktionsverfahren mit einer Spannung von etwa 5 kV/mm Auskleidungsdicke auf Dicht-
heit zu prifen.

c) Nach dem Aushérten der Verbindungslaminate ist aus dem auBeren Verbindungslaminat
mit einem geeigneten Bohrvorsatz ein kreisférmiger Probekdrper (ca. 2 cm Durchmesser)
zu entnehmen und zu kennzeichnen. Dabei ist zu Uberprifen, ob eine ausreichende
Haftung des Verbindungslaminats mit dem Zylinderlaminat vorliegt. AuBerdem sind aus
diesen Proben die im Uberlaminat vorhandene Glasmenge und die Barcolhérte zu
bestimmen.

Anforderungswerte:
— Glasmenge:  Entsprechend Angaben in der statischen Berechnung
— Barcolharte: = 30 Skt.

d) An jedem Behalter ist eine Dichtheitsprifung mit dem
lagernden Flissigkeit, jedoch mindestens mit dem hydrg&
durchzufiihren. Die Prifdauer muss mindestens 24 h beff:
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fiir Bautechnik

1.40.11-5/11



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-40.11-158 vom 20. April 2011 Institut

22425211

fur
Bautechnik

Anlage 5.1 Blatt 3

Fremdiiberwachung

(1) Vor Beginn der laufenden Uberwachung des Werkes muss durch die Zertifizierungsstelle
oder unter deren Verantwortung in Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung ein willkirlich aus der inspizierten Herstellmenge nach Gutdiinken des
Probenehmers zu entnehmender Behalter geprift werden (Erstpriifung). Die Proben fur die
Erstprifung sind vom Vertreter der Zertifizierungsstelle normalerweise wahrend der Erst-
inspektion des Werkes zu entnehmen und zu markieren. Die Proben und die Prifanforde-
rungen missen den Bestimmungen der Anlage 5.2 entsprechen. Der Probenehmer muss
tber das Verfahren der Probeentnahme ein Protokoll anfertigen.

(2) Die stichprobenartigen Prafungen im Rahmen der Fremdiberwachung sollen den Pri-
fungen der werkseigenen Produktionskontrolle entsprechen.

Dokumentation

Zur Dokumentation siehe die Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3 der Besonderen Bestimmungen.
Dariiber hinaus hat der Hersteller Gutachten gemaR Abschnitt 5.1.2 (2) der Besonderen
Bestimmungen aufzubewahren und dem DIBt und der Uberwachungss—ag.Zertifizi

stelle auf Verlangen vorzulegen.
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Anlage 5.2

ZEITSTANDBIEGEVERSUCH

Priifbedingungen (in Anlehnung an DIN EN ISO 14125):

— 3-Punkt-Lagerung
— Beginn der Versuchsdurchfiihrung vor Auslieferung, spatestens 28 Tage nach Herstel-

lung

— Die bei der Herstellung in der Form liegende Seite des Laminats ist in die Zugzone zu

legen

— Lagerungs- und Prufklima:
— Probekdorperdicke:
— Probekdrperbreite:
bei Wickel- und Mischlaminat:

b>25-t,

bei Wirrfaserlaminat-

b225-t
- Stltzweite:

Normalklima 23/50 nach DIN 500142

t, = Laminatdicke
b = 50 mm

b =30 mm

ls=20 -,

— Priufgeschwindigkeit 1 % rechn. Randfaserdehnung/min.

— Biegespannung fir Biegekriechversuch of = 0,15 - 6Bruch

Anforderungswerte:
Wickellaminat Typ UD-Rovin d 3 Mischlaminat
Kennwert Einheit o V\:lrrfgser
Richtung | t<11 t>11 aminat | t<40 | t>10
t 2 axial 8700 10500
Ep | = N/mm? 5800 9400 | 12300
t, tangential | 16000 | 18500
Kriechneigung axial 14,0
foa =t 160 % 19,0 14,0 12,0
fq tangential 6,5
Bruchmoment axial 32
N-mm
m peep———
t, -, MM-MM™ | tangential 90

t, = Probekérperdicke (siehe oben)
t, = Nenndicke gemaf Anlage 2.2 bis 2.4

DIN 50014:1985-07

22425211

Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
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VERBINDUNG AUSKLEIDUNG-GFK

Die Schubfestigkeit zwischen Auskleidung und Laminat ist nach folgender Skizze zu prifen:

F I F
1 ! A
] 1
] 1
] 1
1 1
1 1
E g b>30
1 ]
1 1
1 1
1 1
1 1
L Y

- I>100 -

S 3 M | | I T
| |
1 ]
I |
1 ]
I i
I ]
1 ]
I 1
S b =30
I |
I 1
1 ]
I I
I ]
1 ]
- [ <30
Mindestwerte: fur PVC: 1=7,0 N/mm?2 Deutsches Institut
fur PP: 1=3,5 N/mm? fiir Bautechnik
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AUFSTELLBEDINGUNGEN

Allgemeines

In Uberschwemmungsgebieten sind die Behalter bzw. Auffangvorrichtungen so aufzustellen,
dass sie von der Flut nicht erreicht werden kénnen.

Auflagerung

(1) Der Boden der Behalter bzw. der Auffangvorrichtungen muss vollstéandig auf einer
ebenen, biegesteifen Auflagerplatte gebettet sein.

(2) Bei Behaltern, die nicht in Auffangvorrichtungen aus Kunststoff aufgestellt werden, ist bei
AuBenaufstellung zwischen Auflagerplatte und Behalterboden als Sperr- und Gleitschicht
eine einteilige PE-Tafel von mindestens 2 mm Dicke vorzusehen.

(8) Bei Behaltern, die nicht in Auffangvorrichtungen aus Kunststoff aufgestellt werden, ist bei
Aufstellung innerhalb von Gebauden zwischen Auflagerplatte und Behélterboden als Sperr-
und Gleitschicht eine einteilige PE- oder PP-Tafel von mindestens 2 mm Dicke vorzusehen.

(4) Bei Behaltern, die in GFK-Auffangvorrichtungen mit PVC-Auskleidung nach dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung aufgestellt werden, ist zwischen Auffangvorrichtung
und Behélterboden als Gleitschicht eine PE- oder PP-Tafel von mindestens 2 mm Dicke
vorzusehen. In diesem Fall darf die PE- bzw. PP-Tafel aus mehreren Teilen (unverschweif3t
gestoBen) bestehen (siehe Anlage 1.5 Blatt 2).

(5) Bei Behaltern, die in Auffangvorrichtungen aus PE oder PP entsprechend Abschnitt 3 (2)
der Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufgestellt
werden, ist die in Absatz (4) geforderte Gleitschicht nicht erforderlich.

(6) Unter Auffangvorrichtungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die
Anordnung einer PE- oder PP-Tafel nicht erforderlich.

(7) Bei nicht ebener Bodenunterseite der Behalter bzw. der Auffangvorrichtungen ist
zwischen PE- bzw. PP-Tafel und Boden bzw. zwischen Auflagerplatte und Boden eine
Zwischenschicht (Mortelbett oder Spachtelmasse) aufzubringen. Die Zwischenschicht kann
entfallen, wenn der Flachboden werksseitig mit faserverstarktem Mértel glatt abgezogen und
anschlieBend mit einer Mattenlage (450 g/m?) abgedeckt wird.

Abstéande

Die Behalter und Auffangvorrichtungen mit Behéltern nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung missen von Wanden und sonstigen Bauteilen sowie untereinander einen
solchen Abstand haben, dass die Erkennung von Leckagen und die Zustandskontrolle auch
der Auffangraume durch Inaugenscheinnahme jederzeit moglich ist. AuBerdem missen die
Behalter so aufgestellt werden, dass Explosionsgefahren ausrejgchemas=gering und Méglich-
keiten zur Brandbekampfung in ausreichendem MaBe vorhang€

1.40.11-5/11
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Montage

(1) Die Behalter und die gegebenenfalls verwendeten Auffangvorrichtungen sind lotrecht
aufzustellen.

(2) Bei Aufstellung im Freien sind bei Aufstellung ohne Auffangvorrichtungen die Behalter,
bei Aufstellung in Auffangvorrichtungen die Auffangvorrichtungen gegen Windlast zu veran-
kern. Behalterverankerungen in Auffangvorrichtungen nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung sind jedoch nicht zulassig.

(8) Erfolgt das VerschlieBen der Einsteigedffnung bei Aufstellung des Behalters oder
Montage der Rohrleitungen an den Behélter, so ist vorher die Behélterinnenseite auf
Montageschaden hin zu untersuchen. Hierbei soll sichergestellt werden, dass der Boden des
Behalters nicht beschadigt worden ist (z. B. durch herabfallendes Werkzeug wéahrend der
Montage). Das Ergebnis der Untersuchung ist zu dokumentieren

AnschlieBen von Rohrleitungen

(1) Rohrleitungen sind so auszulegen und zu montieren, dass unzuldssiger Zwang
vermieden wird.

(2) Be- und Entluftungsleitungen diirfen nicht absperrbar sein. Nur solche Behélter diirfen
iber eine gemeinsame Leitung be- und entliftet werden, bei denen die zu lagernden Flis-
sigkeiten und deren Dampfe keine gefahrlichen Verbindungen miteinander eingehen
kénnen.

(3) Be- und Entliiftungseinrichtungen, die geféhrliche Dampfe abgeben, dirfen nicht in
geschlossene Raume muinden; ihre Austrittséffnungen missen gegen das Eindringen von
Regenwasser geschitzt sein.

(4) Beim AnschlieBen von Wasserschleusen oder sonstigen Vorlagen ist darauf zu achten,
dass die zuldssigen Driicke gemaR Abschnitt 1 (4) der Besonderen Bestimmungen nicht
Uber- oder unterschritten werden.

Sonstige Auflagen

Sofern am Behélter Bihnen bzw. Leitern angebracht werden sollen, sind diese entspre-
chend Anlagen 1.11 bis 1.13 am Behalter zu befestigen. Durch das Anbrmge
tungen darf auf den Behélter —auch wahrend des Betriebes — kein unzglassi
aufgebracht werden.

Deutsches Institut
fiir Bautechnik
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